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1. Základné údaje o organizácii  

  

 

1.1. Kontaktné údaje  

  

Názov: Ústav polymérov SAV  

Riaditeľ: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.  

1. zástupca riaditeľa: Mgr. Zuzana Benková, PhD.  

2. zástupca riaditeľa: Ing. Ľuboš Matis  

Vedecký tajomník: neuvedený  

Predseda vedeckej rady: Mgr. Juraj Kronek, PhD.  

Člen Snemu SAV: Ing. Igor Lacík, DrSc.  

Adresa: Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava 45  

  

http://www.polymer.sav.sk  

  

Tel.:  +421-2-3229 4308  

E-mail: upolsekr@savba.sk  

  

Názvy a adresy organizačných zložiek a detašovaných pracovísk:  

 

Organizačné zložky: nie sú  

 

Detašované pracoviská:  

 

 Detašované pracovisko Ústavu polymérov SAV  
ul. Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske 

 Detašované pracovisko Ústavu polymérov SAV - Pavilón materiálových vied  
Dúbravská cesta 9/6319, Bratislava  

 

Vedúci organizačných zložiek a detašovaných pracovísk:  

 

Organizačné zložky: nie sú  

 

Detašované pracoviská:  

 

 Detašované pracovisko Ústavu polymérov SAV  
Prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. 

 Detašované pracovisko Ústavu polymérov SAV - Pavilón materiálových vied  
Ing. Mária Omastová, DrSc.  

 

Členovia Snemu SAV za organizačné zložky:  

 nie sú  

 

Typ organizácie: Príspevková od roku 1993  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=61
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=2395
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5214
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=11828
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=1642
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=185
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=200
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=185
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=1629
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=200
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=1661
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1.2. Údaje o zamestnancoch  

 

Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov 

 Štruktúra zamestnancov  K 
K 

K  

do 35  

rokov F P T O 

M Ž M Ž 

 Celkový počet zamestnancov 83 32 51 12 15 74 64.64 40.97 0 

 Vedeckí pracovníci 39 20 19 5 4 31 35.07 31.88 0 

 Odborní pracovníci VŠ  
 (výskumní a vývojoví zamestnanci1) 

22 7 15 7 10 21 9.52 9.09 0 

 Odborní pracovníci VŠ  
 (ostatní zamestnanci2) 

5 2 3 0 0 5 4.2 0 0 

 Odborní pracovníci ÚS 13 1 12 0 1 13 13.05 0 0 

 Ostatní pracovníci 4 2 2 0 0 4 2.8 0 0 

1 odmeňovaní podľa 553/2003 Z.z., príloha č. 5  
2 odmeňovaní podľa 553/2003 Z.z., príloha č. 3 a č. 4  
  
K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2020 (uvádzať zamestnancov v pracovnom pomere, 

vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v štátnych funkciách, členov 

Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch) 
F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2020 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí v 

štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch) 

P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov 

T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov 

O – celoročný priemerný prepočítaný počet obslužného personálu podieľajúceho sa na riešení projektov (technikov, 

laborantov, projektových manažérov a pod.) mimo zamestnancov v administratíve, správe a údržbe budov, 

upratovačiek, vodičov a pod. 

M, Ž – muži, ženy 

 

Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2020) 

 Rodová 

skladba  
 Pracovníci s hodnosťou   Vedeckí pracovníci v stupňoch  

  DrSc.  CSc./PhD.  prof.   doc.   I.   II.a.   II.b.  

 Muži  6 14 1 0 6 10 4 

 Ženy  1 18 0 0 1 7 11 

  

Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov 

 Veková 

štruktúra 

(roky)  

 < 31   31-35   36-40   41-45   46-50   51-55   56-60   61-65   > 65  

 A B A B A B A B A B A B A B A B A B 

 Muži  3 0.5 6 5.2 1 1.0 5 5.0 3 3.0 0 0.0 1 1.0 1 1.0 4 2.5 

 Ženy  9 3.1 5 4.1 3 3.0 4 3.1 0 0.0 1 1.0 2 1.7 2 1.8 0 0.0 
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A - Prepočet bez zohľadnenia úväzkov zamestnancov  

B - Prepočet so zohľadnením úväzkov zamestnancov  
  

Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2020 

  Kmeňoví zamestnanci   Vedeckí pracovníci   Riešitelia projektov  

 Muži  46.5 48.5 45.5 

 Ženy  43.0 39.3 37.9 

 Spolu  44.3 44.0 41.6 

  

  

1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie 

(v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.) 
Na Ústave polymérov SAV (ÚPo SAV) sa 26. 2. 2020 po viac ako dvoch rokoch zišla Externá rada 

riaditeľa v zložení Dr. Martin Hrubý, (ÚMCH AV ČR), Prof. Christos N. Likos (Fakulta fyziky, 

Univerzita vo Viedni), Prof. Robert Liska (Ústav aplikovanej syntetickej chémie, Technická 

univerzita vo Viedni) a Prof. György Marosi (Katedra organickej chémie a technológie, Technická 

a ekonomická univerzita, Budapešť). Ing. Martin Minárik (Axxence Slovakia, s.r.o.), ako zástupca 

priemyselnej sféry, musel kvôli auditu svoju účasť zrušiť. Riaditeľ ÚPo SAV, Mgr. Jaroslav 

Mosnáček, DrSc. predstavil členom Externej rady aktuálnu štruktúru ÚPo SAV a personálne 

zmeny, ku ktorým došlo od posledného stretnutia Externej rady riaditeľa. Na prezentácií sa 

diskutovalo aj o neúspešnej snahe organizácií SAV prejsť na formu verejných výskumných 

inštitúcií. Členovia Externej rady riaditeľa boli tiež oboznámení s vedeckým výskumom, 

výsledkami výskumu a projektovou činnosťou na jednotlivých oddeleniach, s rôznymi inými 

organizačnými a popularizačnými aktivitami na ÚPo SAV, ako aj s pokrokmi pri realizácii 

odporúčaní z predchádzajúceho stretnutia Externej rady riaditeľa. Na základe prezentácie odporučili 

členovia externej rady: 

·    identifikovať mechanizmus na medzinárodné zviditeľnenie ÚPo SAV 

- organizovanie medzinárodných konferencií s nie príliš špecifickým zameraním so zapojením 

všetkých oddelení 

- sústredenie sa na podávanie EÚ projektov 

- vytvorenie konzorcia pri podávaní medzinárodných projektov a vytvorenie pozície projektového 

manažéra 

  

·    zvýšiť počet doktorandov a postdoktorandských pozícií 

- organizovanie polymérnej letnej školy 

- vytváranie doktorandských pozícií financovaných súkromnou sférou 

  

·    spolupráca s priemyslom 

- multidisciplinárna spolupráca s technicky zameranými univerzitami 

- počítačové simulácie pre priemyselné účely 

- distribúcia zoznamu patentov 

  

·    iné 

- spolupráca Oddelenia molekulových simulácií polymérov s inými oddeleniami 

- vytvorenie fondu na opravy a údržbu infraštruktúry 

  

Na ÚPo SAV boli prijatí dvaja noví vedeckí pracovníci (Ing. Anna Vykydalová, PhD. a Ing. Peter 

Machata, PhD.), dvaja noví vedecko-technickí pracovníci (Ing. Monika Faktorová a MSc. 

Himanshu Sankhla) a jedna pracovníčka Ekonomického oddelenia (Ing. Gabriela Železňáková). 

Z materskej dovolenky sa vrátila Ing. Daniela Jochec Mošková. V septembri nastúpili na ÚPo SAV 

štyria noví doktorandi, čo presne zodpovedá schválenému počtu nových doktorandských miest 
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Predsedníctvom SAV na akademický rok 2020-2021. 

  

V roku 2020 sa na ÚPo SAV riešili 2 projekty HORIZONT 2020 (Nano2Day, EUSMI) 5 

ERA-NET projektov (NANO2COM, EPIC, En-ActivETICS, MERF, LiBASE), z ktorých dva 

pribudli tento rok. Na projektoch sa ÚPo SAV zmluvne podieľal. Tieto projekty všeobecne 

predstavujú kvalitatívny rast pre zúčastnených vedeckých pracovníkov a doktorandov, zviditeľnenie 

ústavu na medzinárodnej úrovni a tiež prispievajú k vylepšeniu ekonomickej situácie ústavu. V roku 

2020 sa ÚPo SAV naďalej zmluvne podieľal aj na ôsmich COST projektoch, z ktorých jeden 

projekt začal riešenie v roku 2020. Okrem toho boli finančne podporené aj projekty JDRF 

2-SRA-2018-521-S-B, PlasticFreeDanube, R & D s BASF SE, R & D s Otsuka Pharmaceutical 

Factory, Inc. a SAS-MOST JRP 2019/07. ÚPo SAV uzavrel aj niekoľko Medziakademických 

dohôd, konkrétne dve s Poľskom, jednu s Maďarskom a jednu s Bulharskom. ÚPo SAV bol 

zapojený aj do dvoch projektov štrukturálnych fondov (CEMEA, Novplasta). ÚPo SAV tiež 

koordinoval bilaterálny projekt s Bieloruskom financovaný z prostriedkov APVV. V tomto období 

naďalej pokračovala spolupráca s  Kóreou v projekte V4-Kórea. Spolu bolo na ústave riešených 19 

APVV projektov, pričom 7 z nich koordinoval ÚPo SAV. Zo 16-tich riešených VEGA projektov 

figuroval ÚPo SAV v 13-tich ako koordinátor. V roku 2020 sa ústav zúčastnil na podaní jedného 

ERA-NET projektu s Tureckom, ktorý postúpil do druhého kola posudzovania, a troch HORIZONT 

2020 projektov s Rakúskom, Lotyšskom a Španielskom, ktoré boli zamietnuté. Tiež ÚPo SAV 

participuje aj na dvoch podaných COST projektoch. V novembri 2020 bolo podaných celkovo 12 

APVV projektov, z toho v piatich je ÚPo SAV nositeľom projektu a v siedmich figuruje ako 

zmluvný partner projektu. Tieto projekty by mali byť vyhodnotené v prvej polovici roku 2021. ÚPo 

SAV reflektoval ako zodpovedný riešiteľ aj na PP-COVID výzvu APVV agentúry; projekt bol však 

zamietnutý. V rámci výzvy SAS-TUBITAK boli podané dva projekty; jeden bol zamietnutý a druhý 

bol najskôr podmienečne prijatý, avšak nakoniec nebol financovaný. Okrem toho sa ústav zapojil aj 

do podania dvoch bilaterálnych APVV-SK-AT projektov, ktoré sú všetky v štádiu posudzovania. 

Tri projekty štrukturálnych fondov, ktoré boli podané ešte v roku 2019, sú v štádiu posudzovania. 

Ďalšie posudzované medzinárodné projekty zahŕňajú okrem spolupráce s Tureckom a Španielskom 

aj spoluprácu s Nemeckom a Francúzskom. 

  

Začiatkom roka 2020 začala na ÚPo SAV svoju činnosť Rada pre externú komunikáciu (REK), 

ktorej predsedom sa stal Mgr. Zdenko Špitálsky, PhD., a členmi sú RNDr. Dmitrij Bondarev, PhD., 

Ing. Nikola Bugárová, PhD., Mgr. Jozef Kollár, PhD., Mgr. Juraj Kronek, PhD., Ing. Igor Lacík, 

DrSc., Ing. Matej Mičušík, PhD. a Ing. Dušan Račko, PhD. REK má za úlohu propagovať ÚPo 

SAV v priemyselnom sektore a budovať nové vzťahy s cieľom posunúť výskum na ÚPo SAV viac 

k aplikačnej sfére. Jednou zo snáh je napr. vytvoriť doktorandské pozície, ktoré by boli financované 

priamo firmami a absolventi by sa venovali priemyselne orientovanému výskumu. Spolupráca s 

priemyselným sektorom by mohla viesť aj k novým patentom. Ďalšie výhody sa očakávajú v 

prípade uskutočnenia transformácie organizácií SAV na verejné výskumné inštitúcie. Tohto roku 

situácia, vzhľadom na pandemickú situáciu, nepriala nadväzovaniu nových spoluprác a 

organizovaniu stretnutí s priemyselne orientovanými podnikmi a organizáciami. Za zmienku stojí 

účasť Mgr. Zdenka Špitálskeho, PhD. na Raňajkách v Cvernovke, kde sa diskutovalo o podpore pri 

vytváraní partnerstiev medzi kreatívcami, výskumníkmi a podnikmi v rámci projektu COCO4CCI, 

Slovak Business Agency a účasť RNDr. Dmitrija Bondareva na stretnutí Plastikárskeho klastra v 

Nitre 

ÚPo SAV sa zaregistroval na pracovný portál Euraxess, kde je priestor na inzerciu pracovných 

pozícií aj doktorandských tém. 

  

Pribudla nová Rámcová dohoda o spolupráci medzi ÚPo SAV ako externou vzdelávacou inštitúciou 

pre doktorandské štúdium a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského, pričom pôvodný 

doktorandský študijný program Fyzikálna chémia sa rozšíril aj o študijný program Organická 

chémia v dennej aj externej forme. Podobne nová Rámcová dohoda ÚPo SAV s Fakultou chemickej 
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a potravinárskej technológia rozšírila pôvodné študijné programy Makromolekulová chémia, 

Technológia polymérnych materiálov aj na študijné programy Fyzikálna chémia a Organická 

chémia, pričom v súčasnosti je možné vo všetkých štyroch programoch školiť aj v anglickom 

jazyku. Novými garantmi študijných odborov na ÚPo SAV sú Ing. Igor Lacík, DrSc. v študijnom 

odbore Chemické inžinierstvo a technológia a Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc. v študijnom odbore 

Chémia. Garantami a predsedom Vedeckej rady bol vypracovaný a Predsedníctvom SAV schválený 

vnútorný systém zabezpečenia kvality doktorandského štúdia s novými požiadavkami na kvalitu 

absolventa doktorandského štúdia. Tieto kritéria sa týkajú nových doktorandov a sú nasledovné: 1. 

obhajobe dizertačnej práce má predchádzať úspešná predobhajoba pred Vedeckou radou ÚPo SAV 

minimálne jeden mesiac pred odovzdaním dizertačnej práce; 2. k obhajobe sú potrebné minimálne 

dve publikácie publikované a jedna práca prijatá v Q1 alebo Q2 časopisoch vo WOS, pričom aspoň 

jedna musí byť prvoautorská alebo v časopise s IF > 4; 3. aktívna účasť aspoň na jednej 

medzinárodnej konferencii; 4. aspoň jedna prednáška na konferencii; 5. výskumno-študijný pobyt 

na zahraničnom vedecko-výskumnom pracovisku v dĺžke aspoň dva týždne. 

  

V dôsledku pretrvávajúcej nepriaznivej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID bol počet 

návštev vedeckých pracovníkov zo zahraničia v rámci medziakademických a iných dohôd 

obmedzený. Za účelom dlhšieho pracovného pobytu navštívili ústav traja vedeckí pracovníci zo 

Srbska, traja vedeckí pracovníci z Poľska a po jednom pracovníci z Česka, Indie a Egypta. Boli 

medzi nimi aj študenti, ktorých pobyty boli financované programom ERASMUS (1) a agentúrou 

SAIA (2). 

  

V roku 2020 prebehla na ÚPo SAV rekonštrukcia rozvodov internetovej siete spolu s výmenou 

ovládačov a rozvodnej skrine. Za účelom ochrany výpočtovej techniky a dát bola predelená 

miestnosť so serverom. V budove Overovacej jednotky ÚPo SAV sa uskutočnila výmena 

interiérových dverí a núdzového osvetlenia, obnova ovládania nákladného výťahu a finalizácia 

elektro a PC rozvodov v nových kancelárskych priestoroch. Tieto úkony boli financované z 

vlastných zdrojov a zo zdrojov z výkonového financovania. 
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2. Vedecká činnosť  

 

2.1. Domáce projekty  
  

Tabuľka 2a Domáce projekty riešené v roku 2020 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV 

Počet Čerpané financie (€) 

A B 

A B 

Zo zdrojov 

SAV 
Z iných zdrojov 

Zo 

zdrojov 

SAV 

Z iných 

zdrojov 
Spolu 

Pre  

organi-  

záciu 

Spolu 

Pre  

organi-  

záciu 

 1. Projekty VEGA 13 3 - 97688 - - 6965 - 

 2. Projekty APVV 7 12 - - 221568 154032 - 88274 

 3. Projekty OP ŠF 0 2 - - - - - 18000 

 4. Projekty SASPRO 0 0 - - - - - - 

 5. Iné projekty (FM EHP, ŠPVV,  

 Vedecko-technické projekty, ESF,  

 na objednávku rezortov a pod.) 

0 0 - - - - - - 

A - organizácia je nositeľom projektu 
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu 
  

Tabuľka 2b Domáce projekty podané v roku 2020 

Štruktúra projektov Miesto podania Organizácia je 

nositeľom 

projektu 

Organizácia sa 

zmluvne podieľa 

na riešení 

projektu 

1. Účasť na nových výzvach APVV 

r. 2020 

- 8 7 

2. Projekty výziev OP ŠF 

podané r. 2020 

Bratislava 0 0 

Regióny 0 0 
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2.2. Medzinárodné projekty  

 

2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2020  

 

Tabuľka 2c Medzinárodné projekty riešené v roku 2020 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV 

Počet Čerpané financie (€) 

A B 

A B 

Zo zdrojov 

SAV 
Z iných zdrojov 

Zo 

zdrojov 

SAV 

Z iných 

zdrojov 
Spolu 

Pre  

organi-  

záciu 

Spolu 

Pre  

organi-  

záciu 

 1. Projekty 7. RP EÚ a  

 Horizont 2020 0 2 - - - - - 4990 

 2. Projekty ERA.NET, ESA, JRP 
0 7 - - - - - 129156 

 3. Projekty COST 
0 8 - - - - - - 

 4. Projekty EUREKA, NATO,  

 UNESCO, CERN, IAEA, IVF,  

 ERDF a iné 

0 1 - - - - - 57000 

 5. Projekty v rámci medzivládnych  

 dohôd 0 0 - - - - - - 

 6. Bilaterálne projekty MAD 
4 0 - - - - - - 

 7. Bilaterálne projekty ostatné 
2 0 - - 36029 36029 - - 

 8. Podpora MVTS z národných  

 zdrojov okrem SAV (APVV a iné) 1 9 - - - 2293 - 31476 

 9. Iné projekty 
3 0 - - - 48160 - - 

A - organizácia je nositeľom projektu 
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu 
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2.2.2. Medzinárodné projekty Horizont 2020 podané v roku 2020 
  

Novel Nanoreinforced Polymer Composites with Outstanding Properties for Multifunctional 

(NovelComp) 

Call: H2020-MSCA-ITN-2020 (Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks) 

Topic: MSCA-ITN-2020, Type of action: MSCA-ITN-ETN 

Proposal number: 955539 

Žiadateľ: A. Aniskievich, Latvijas Universitate, Riga, Lotyšsko 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov SAV: M. Omastová 

Pracovníci zapojení do riešenia: M. Mičušík, M. Procházka, A. Stepura 

Doba riešenia: 48 mesiacov 

Projekt nebol podporený. 

  

Recycled Precious Metals-Derived Metallic Glass for Hydrogen Energy (MGRecH2) 

Call: H2020-FETOPEN-2018-2020 (FET Open – Novel ideas for radically new technologies) 

Topic: FETOPEN-01-2018-2019-2020, Type of action: RIA (Research and Innovation action) 

Proposal number: 964535 

Žiadateľ: Baran Sarac,  Oesterreichische Akademie der Wissenschaften, Rakúsko 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov SAV: M. Omastová 

Pracovníci zapojení do riešenia: M. Mičušík, M. Procházka 

Doba riešenia: 36 mesiacov 

Projekt nebol podporený. 

  

Bioengineered functional urinary bladder able to prevent infections (NeoBlad) 

Call: H2020-FETOPEN-2018-2020 (FET Open – Novel ideas for radically new technologies) 

Topic: FETOPEN-01-2018-2019-2020, Type of action: RIA (Research and Innovation action) 

Proposal number: 964519 

Žiadateľ: Ángel Serrano Aroca, Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, Spain 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov SAV: I. Lacík 

Pracovníci zapojení do riešenia: D. Treľová, M. Pelach, Z. Kroneková, A. Heydari 

Doba riešenia: 36 mesiacov 

Projekt nebol podporený. 

  

Tabuľka 2d Počet projektov Horizont 2020 v roku 2020 

  A B 

Počet podaných projektov Horizont 2020   0 3 

A - organizácia je nositeľom projektu 

B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu 

  

Údaje k domácim a medzinárodným projektom sú uvedené v Prílohe B. 

  

2.2.3. Zámery na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v ďalších výzvach 

Na ÚPo SAV sa v súčasnosti riešia 2 projekty štrukturálnych fondov a 3 projekty štrukturálnych 

fondov podané v roku 2019 sú v procese posudzovania, i keď posledné informácie naznačujú že 

celá výzva, v rámci ktorej boli projekty podané, bola zrušená. Ak sa táto informácia potvrdí, ÚPo 

SAV určite podporí prípadný záujem vedeckých pracovníkov uchádzať sa o nové projekty 

štrukturálnych fondov v prípade nových výziev. 
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PODANÉ PROJEKTY 

  

TickFreeTech: Progresívne funkčné polymérne materiály s antiparazitárnym účinkom. 

Progressive functional polymeric material with repellent action. 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov SAV: K. Mosnáčková - koordinátor 

Pracovníci ústavu zapojení do riešenia projektu: I. Chodák, I. Lacík, J. Mosnáček, I. Novák 

Evidenčné číslo projektu: NFP313010V375 

Spoluriešiteľské inštitúcie: UVLF, SPU, UPJŠ, FEI TUKE, NbU BMC SAV, Chemosvit 

Fibrochem, a.s. 

Doba riešenia: 10/2019– 06/2023 

Projekt je v štádiu posudzovania. 

  

Minerálne, polymérne, farmaceutické, nutraceutické, kozmetické a iné využitie prášku 

vaječných škrupín a vaječných membrán 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov SAV: M. Omastová 

Žiadateľ Vector Invest, s.r.o. 
Schéma financovania Štrukturálne fondy, 313000 - Operačný program Výskum a inovácie, 

Kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05 

Evidenčné číslo projektu: NFP313010V779 

Trvanie projektu 36 mesiacov 

Projekt je v štádiu posudzovania. 

  

Biodegradovateľné plastové materiály pre náročné aplikácie 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov SAV: I. Chodák 

Žiadateľ: Ústav polymérov SAV 

Spoluriešiteľské organizácie: TUKE Košice, FChPT STU, Bratislava, UCM Trnava, VIPO, s.r.o., 

Partizánske, Vegum, a.s.  Dolné Vestenice 

Schéma financovania Štrukturálne fondy, Priemysel pre 21. storočie 

Projekt podaný v prvom kole, čaká sa na vyhodnotenie 

  

RIEŠENÉ PROJEKTY 

  

Inovácia produktového portfólia spoločnosti Novplasta. Innovation of the product portfolio of 

the company Novplasta 

Zodpovedný riešiteľ: L. Naništová, Novplasta a.s. Šenkvice  

Zodpovedný riešiteľ za ÚPo SAV:  Z. Špitálský 
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  8/2020 - 7/2023 

Evidenčné číslo projektu:  Štrukturálne fondy, 313000 - Operačný program Výskum a inovácie, 

Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20. 

Kód žiadosti NFP313020W110 

  

Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. Creation 

of Centre for Advanced Materials Application of the Slovak Academy of Sciences. CEMEA 

Zodpovedný riešiteľ:  Prof. P. Šajgalík, Slovenská akadémia vied  

Zodpovedný riešiteľ za ÚPo SAV: J. Mosnáček 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 7/2019 - 6/2023 

Evidenčné číslo projektu: Štrukturálne fondy, kód projektu v ITMS2014+:  313021T081 

Spoluriešiteľské inštitúcie: CEMEA SAV, Elektrotechnický ústav SAV, Fyzikálny ústav SAV, 

Ústav anorganickej chémie SAV, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Biomedicínske 

centrum SAV 
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2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce (maximálne 1000 znakov + 1 obrázok; 

bibliografický údaj uvádzajte rovnako ako v zozname publikačnej činnosti, vrátane IF) 

  

2.3.1. Základný výskum 

Syntéza presne definovaných poly(2-isopropenyl-2-oxazolínov) ako sľubného typu polymérov 

pre imunomodulačné aplikácie. Synthesis of well-defined poly(2-isopropenyl-2-oxazolines) as 

promising formulation for immunomodulation applications. 

Ústav polymérov SAV 

Mená riešiteľov:  Z. Kroneková, M. Majerčíková, M. Faktorová, A. Hološ, J. Mosnáček, J. 

Kronek, E. Paulovičová, L. Paulovičová 

Projekty, v rámci ktorých sa výsledok dosiahol: VEGA 2/0124/18 

Poly(2-izopropenyl-2-oxazolín) predstavuje funkčný polymér s vysokým aplikačným potenciálom v 

transporte liečiv a tkanivovom inžinierstve.. Tento typ polyméru sa zároveň považuje za netoxický 

materiál s imunomodulačnými vlastnosťami. V uplynulom období sa nám podarilo vyvinúť novú 

metódu prípravy presne definovaných poly(2-izopropenyl-2-oxazolínov) využitím ATRP vo vodnej 

fáze. Takýmto spôsobom sa podarilo pripraviť polyméry s mólovými hmotnosťami do 40 000 g/mol 

a úzkou disperzitou. Zistili sme, že in vitro toxicita poly(2-izopropenyl-2-oxazolínu) závisí od dĺžky 

polymérneho reťazca a tiež od disperzity polymérov. Ukázali sme, že 

poly(2-izopropenyl-2-oxazolín) je schopný stimulovať rôzne imunokompetentné bunky a 

akcelerovať imunitné odpovede špecifické pre jednotlivé typy buniek. V závislosti od typu buniek 

imunitného systému dochádzalo k rôznym typom polarizácie.Napríklad, Th1 polarizácia je 

zodpovedná za bunkovú imunitu, Th17 polarizácia podporuje antimikrobiálnu imunitu a Treg 

polarizácia naznačuje protizápalovú imunitnú odpoveď. 

 BUGÁROVÁ, Nikola** - ANNUŠOVÁ, Adriana - BODIK, Michal - ŠIFFALOVIČ, Peter - 

LABUDOVÁ, Martina - KAJANOVÁ, Ivana - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - 

PASTOREKOVÁ, Silvia - MAJKOVÁ, Eva - OMASTOVÁ, Mária**. Molecular targeting 

of bioconjugated graphene oxide nanocarriers revealed at a cellular level using label-free 

Raman imaging. In Nanomedicine : nanotechnology, biology and medicine, 2020, vol. 30, 

102280. (2019: 5.182 - IF, Q1 - JCR, 1.372 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1549-9634. Typ: ADMA 

 BUGÁROVÁ, Nikola** - ANNUŠOVÁ, Adriana - BODIK, Michal - ŠIFFALOVIČ, Peter - 

LABUDOVÁ, Martina - KAJANOVÁ, Ivana - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - 

PASTOREKOVÁ, Silvia - OMASTOVÁ, Mária. Konfokálna Ramanova mikroskopia 

biokonjugovaného grafén-oxidového nosiča v bunkách. In Czech Chemical Society 

Symposium Series. - Praha, ČR: Czech Chemical Society, 2020, vol. 18, no. 3, p. 88. ISSN 

2336-7202. (Sjezd českých a slovenských chemických společností). Typ: AFG 

  

  

Molekulárne zacielenie biokonjugovaných grafén oxidových nanonosičov detekovateľných na 

bunkovej úrovni pomocou konfokálnej Ramanovej mikroskopie bez označenia.  Molecular 

targeting of bioconjugated graphene oxide nanocarriers revealed at a cellular level using label-free 

Raman imaging 

Ústav polymérov SAV 

Mená riešiteľov: M. Omastová, N. Bugárová, M. Mičušík, 

Projekty, v rámci ktorých sa výsledok dosiahol: APVV 14-0120, VEGA 02/0010/18 
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Obr. 1. Schematické znázornenie prípravy GO nanoplatformy a jej lokalizácia v karcinogénnych 

bunkách pomocou CRM. 

  

Zamerali sme sa na in vitro lokalizáciu funkcionalizovaných nanoplatforiem v bunkách pomocou 

konfokálnej Ramanovej mikroskopie (CRM). Najdôležitejším faktom je, že detekcia CRM 

prebiehala bez fluorescenčného značenia vo vodnom prostredí na živých bunkách. Nový prístup bol 

v použití biotinylovanej protilátky M75, špecifickej ku karbonickej anhydráze CA IX, na 

funkcionalizáciu GO-MFN pomocou avidín-biotín komplexu. Dvojrozmerné materiály, akým je aj 

grafén oxid (GO) sú schopné naviazať na svoj povrch fluorescenčné značky, rovnako ako toxíny 

pre diagnostiku a terapiu. Transmembránový proteín (CA IX) je jednou z molekúl selektívne 

exprimovaných nádorovými bunkami. Výsledok demonštruje biokonjugáciu GO na biotinylovanú 

protilátku M75 vysoko selektívnu voči CA IX. Na základe modelového systému bola vyhodnotená 

väzba medzi biokonjugovanými GO-M75 a bunkami obličiek Madin-Darby Canine Kidney 

(MDCK). Prietoková cytometria s fluorescenčne aktívnym triedením buniek (FACS) potvrdila vyšší 

príjem GO-M75 u MDCK buniek, ktoré ektopicky exprimujú proteín CA IX na svojom povrchu v 

porovnaní s kontrolou MDCK. Na lokalizáciu biomodifikovanej platformy GO v jednej bunke sa 

použila CRM, pričom zvýšená afinita pripravených nanonosičov GO-M75 potvrdzuje možnosť ich 

použitia ako dvojrozmerných materiálov pre budúce stratégie cielenej liečby rakoviny. 

Viacúrovňové merania jednotlivých buniek viedli k 3D lokalizácii nanoplatformy GO v 

karcinogénnych bunkách. 

 BUGÁROVÁ, Nikola** - ANNUŠOVÁ, Adriana - BODIK, Michal - ŠIFFALOVIČ, Peter - 

LABUDOVÁ, Martina - KAJANOVÁ, Ivana - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - 

PASTOREKOVÁ, Silvia - MAJKOVÁ, Eva - OMASTOVÁ, Mária**. Molecular targeting 

of bioconjugated graphene oxide nanocarriers revealed at a cellular level using label-free 

Raman imaging. In Nanomedicine : nanotechnology, biology and medicine, 2020, vol. 30, 

102280. (2019: 5.182 - IF, Q1 - JCR, 1.372 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1549-9634. Typ: ADMA 

 BUGÁROVÁ, Nikola** - ANNUŠOVÁ, Adriana - BODIK, Michal - ŠIFFALOVIČ, Peter - 

LABUDOVÁ, Martina - KAJANOVÁ, Ivana - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - 

PASTOREKOVÁ, Silvia - OMASTOVÁ, Mária. Konfokálna Ramanova mikroskopia 

biokonjugovaného grafén-oxidového nosiča v bunkách. In Czech Chemical Society 

Symposium Series. - Praha, ČR: Czech Chemical Society, 2020, vol. 18, no. 3, p. 88. ISSN 

2336-7202. (Sjezd českých a slovenských chemických společností). Typ: AFG 

  

  

Interakcie uväznenej vody a polyméru. Interactions of confined water and polymer 

Ústav polymérov SAV 

Mená riešiteľov: S. Capponi, F. Alvarez, D. Račko 

Projekty, v rámci ktorých sa výsledok dosiahol: VEGA 2/0102/20,  APVV 16-0369 
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Práca publikovaná tento rok v ACS Macromolecules mení klasickú predstavu zavedenú Flory-Fox 

teóriou, podľa ktorej sa konce polyméru správajú ako nečistoty, ktoré zväčšujú voľný objem. 

Pomocou počítačových simulácií sme študovali voľný objem v okolí polyméru 

(poly-vinylmetyléteru) PVME, ktorý má hydrofilné a hydrofóbne skupiny. Simulácie ukázali, že 

voľný objem pozdĺž reťazca sa mení v závislosti od lokálnej koncentrácie vodíkových väzieb 

tvorených s molekulami plastifikátora – vody – a nie len v závislosti od topológie molekuly ako v 

klasickej Flory-Foxovej rovnici (Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Flory-Fox_equation). PVME 

sa často používa ako zjednodušený modelový systém na skúmanie interakcií vody v okolí 

biologických molekúl ako sú proteíny a DNA. Práca adresuje aj aktuálny problém správania sa 

uväznenej vody, ktorá vďaka geometrickému obmedzeniu nezamŕza až do oblastí 240 K. 

 CAPPONI, Sara - ALVAREZ, Fernando - RAČKO, Dušan**. Free volume in a PVME 

polymer - water solution. In Macromolecules, 2020, vol. 53, no. 12, p. 4770-4782. (2019: 

5.918 - IF, Q1 - JCR, 2.064 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0024-9297. Typ: ADCA 

  

2.3.2. Aplikačný typ  

Inteligentný biokompatibilný antibakteriálny materiál založený na fotodynamickom princípe. 

Photodynamic-active smart biocompatible material for an antibacterial surface coating 

Ústav polymérov SAV 

Mená riešiteľov: M. Kováčová, Z. Špitálsky 

Projekty, v rámci ktorých sa výsledok dosiahol: COST CA 16217 

  

 

Obr. Životaschopnosť bunkových extraktov jednotlivých vzoriek v rôznych koncentráciách. 
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Hlavným cieľom výskumu bol vývoj a príprava nového efektívneho antibakteriálneho materiálu 

vhodného na povrchovú úpravu, napríklad textílií. Najdôležitejšiu úlohu zohrávajú hydrofóbne 

uhlíkové kvantové bodky - nový typ fotosenzibilizátora - vyrábaného karbonizáciou rôznych 

uhlíkových prekurzorov, ktoré sa zapracovávajú metódou napučiavania z roztoku do rôznych 

polymérnych matríc vo forme tenkých vrstiev, najmä do polyuretánov, ktoré sa v súčasnosti 

komerčne používajú na priemyselnú povrchovú úpravu textílií. Úlohou hydrofóbnych uhlíkových 

kvantových bodiek je pracovať ako fotosenzibilizátor po ožiarení a produkovať reaktívne formy 

kyslíka, konkrétne singletový kyslík, ktorý je známy ako najefektívnejší radikál na elimináciu 

rôznych druhov baktérií na povrchu alebo v tesnej blízkosti takto upraveného materiálu. Z toho 

dôvodu sme študovali vplyv hydrofóbnych uhlíkových kvantových bodiek na Staphylococcus 

aureus a vykonávali testy cytotoxicity, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú manipuláciu s takýmto 

materiálom. Študovala sa tiež produkcia singletového kyslíka niekoľkými metódami (elektrónová 

paramagnetická spektroskopia, časovo rozlíšená blízka infračervená spektroskopia), povrchové 

štruktúry (mikroskopia atómových síl a meranie kontaktného uhla) a vplyv žiarenia na polymérne 

matrice. Vlastnosti pripraveného materiálu sú jednoducho nastaviteľné podľa požiadaviek 

koncového používateľa. 

 KOVÁČOVÁ, Mária - KLEINOVÁ, Angela - VAJĎÁK, Ján - HUMPOLÍČEK, Petr - 

KUBÁT, Pavel - BODIK, Michal - MARKOVIĆ, Zoran M. - ŠPITÁLSKY, Zdenko**. 

Photodynamic-active smart biocompatible material for an antibacterial surface coating. In 

Journal of Photochemistry and Photobiology. B: Biology, 2020, vol. 211, 112012, [8] p. 

(2019: 4.383 - IF, Q1 - JCR, 0.835 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1011-1344. Typ: ADCA 

 KOVÁČOVÁ, Mária - ŠPITÁLSKA, Eva - MARKOVIC, Zoran S. - ŠPITÁLSKY, 

Zdenko**. Carbon quantum dots as antibacterial photosensitizers and their polymer 

nanocomposite applications. In Particle & particle systems characterization, 2020, vol. 37, 

art. no. 1900348. (2019: 3.099 - IF, Q2 - JCR, 0.909 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1521-4117. 

(VEGA no. 2/0068/17: Patogény a endosymbionty ako zložky prirodzeného prostredia krv 

cicajúcich ektoparazitov). Typ: ADCA 

 MARKOVIĆ, Zoran M.** - LABUDOVÁ, Martina - DANKO, Martin - MATIJAŠEVIĆ, 

Danka - MIČUŠÍK, Matej - NÁDAŽDY, Vojtech - KOVÁČOVÁ, Mária - KLEINOVÁ, 

Angela - ŠPITÁLSKY, Zdenko - PAVLOVIĆ, Vladimir - MILIVOJEVIĆ, Dušan D. - 

MEDIĆ, Mina - TODOROVIĆ MARKOVIĆ, Biljana M.**. Highly Efficient Antioxidant F- 

and Cl-Doped Carbon Quantum Dots for Bioimaging. In ACS Sustainable Chemistry & 

Engineering, 2020, vol. 8, no. 43, p. 16327-16338. (2019: 7.632 - IF, Q1 - JCR, 1.766 - SJR, 

Q1 - SJR). ISSN 2168-0485. Typ: ADCA 

  

  

Kinetika, mechanizmus a modelovanie radikálovej polymerizácie rôznych typov 

(met)akrylátových monomérov v rôznych typoch prostredí. Kinetics, mechanism and modeling 

of radical polymerization of various types of (meth)acrylate monomers polymerized in various 

types of environment 

Ústav polymérov SAV 

Mená riešiteľov: E. Dušička, A. Urbanová, E. Hipká, M. Pishnamazi, I. Lacík 

Projekty, v rámci ktorých sa výsledok dosiahol: BASF SE (kontraktový výskum), VEGA 

2/0121/20 

Opísala sa kinetika radikálovej homopolymerizácie permanentne nabitých katiónovych monomérov 

metakrylátového typu a ich kopolymerizácie s kyselinou akrylovou. Zistili sa originálne poznatky o 

úlohe protiónov na individuálne rýchlostné konštanty a vplyv podmienok polymerizácie na rýchlosť 

polymerizácie, zloženie kopolyméru a mólové hmotnosti. Experimentálne výsledky ako aj 

mechanizmus polymerizácie boli podporené modelovaním polymerizačného procesu. Ukončili sme 

štúdiu venovanú rýchlostnej konštante propagácie, kp, pre vo vode obmedzene rozpustné monoméry 

(metoxyetylakrylátu a metylakrylátu) a výsledky sa porovnali ku kyseline akrylovej ako 

akrylátovému monoméru neobmedzene miešateľného vo vode. Polymerizácie sa taktiež uskutočnili 
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v zmesi etanol resp. metanol/voda a v etanole resp metanole. Vodíkové interakcie vo vode sú 

dominantné pre kp, ktorá klesá v smere od vodného po organické prostredie. Získané kp hodnoty 

systematicky ukazujú na zákonitosti spojené s kontrolou kinetiky a mechanizmu polymerizácie 

selekciou rozpúšťadla. 

 EZENWAJIAKU, I.H. - CHOVANCOVÁ, A. - LISTER, K. - LACÍK, I. - HUTCHINSON, 

R.A. Experimental and Modeling Investigation of Radical Homopolymerization of 

2-(Methacryloyloxyethyl) Trimethylammonium Chloride in Aqueous Solution. In 

Macromolecular Reaction Engineering, 2020, vol. 14, art. no. 1900033, [12] p. (2019: 1.330 

- IF, Q3 - JCR, 0.425 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1862-832X. Typ: ADCA 

 EZENWAJIAKU, I. H. - ZIGELSTEIN, R. - CHOVANCOVÁ, A. - LACÍK, I. - 

HUTCHINSON, R. A. Experimental and Modeling Investigations of Aqueous-Phase Radical 

Copolymerization of 2-(Methacryloyloxyethyl)trimethylammonium Chloride with Acrylic 

Acid. In Industrial & Engineering Chemistry Research, 2020, vol. 59, no. 8, p. 3359-3374. 

(2019: 3.573 - IF, Q2 - JCR, 0.899 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0888-5885. Typ: ADCA 

 AGBOLUAJE M. - REFAI I. - MANSTON H.H. - HUTCHINSON R.A. - DUŠIČKA E. - 

CHOVANCOVÁ A. - LACÍK, I. A Comparison of the Solution Radical Propagation 

Kinetics of Partially Water-Miscible Non-Functional Acrylates to Acrylic Acid. In Polymer 

Chemistry, 2020, vol. 11, iss. 44, p. 7104-7114. (2019: 5.342 - IF, Q1 - JCR, 1.459 - SJR, 

Q1 - SJR). ISSN 1759-9954. Typ: ADCA 

  

  

Zvyšovanie účinnosti antimikrobiálneho povrchu nanokompozitu na báze uhlíkových 

kvantových bodiek pomocou plazmy generovanej pri atmosférickom tlaku. Increasing the 

effectivity of the antimicrobial surface of carbon quantum dots-based nanocomposite by 

atmospheric pressure plasma 

Ústav polymérov SAV 

Mená riešiteľov: M. Kováčová, Z. Špitálsky 

Projekty, v rámci ktorých sa výsledok dosiahol: COST CA 16217 

  

 

Obr. Intenzity píku súvisiaceho s 1O2 v EPR spektrách čistého PDMS s použitím plazmy a bez 

plazmy. 
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Hlavným cieľom výskumu bol vývoj ultrarýchlej a ekologickej metódy na zníženie času 

dezinfekcie fotoaktívneho povrchu. Použila sa povrchová úprava pomocou plazmy generovanej pri 

atmosferickom tlaku na polymérnom kompozite zloženom z polydimetylsiloxánovej matrice 

(PDMS) a hydrofóbnych uhlíkových kvantových bodiek (hCQDs). Vzorky upravené plazmou 

vykazovali zlepšené antibakteriálne vlastnosti v porovnaní so vzorkami neošetrenými plazmou, 

pričom najlepšie výsledky sa dosiahli už po 30 sekundách plazmovania. Povrchová úprava 

nízkoteplotnou plazmou za atmosférického tlaku vedie k zlepšeniu antibakteriálneho účinku 

nanokompozitu hCQDs/PDMS. Plazma generovaná v atmosferickom vzduchu oxiduje povrch 

hCQDs a preto zvyšuje prenos energie medzi hCQDs a molekulárnym kyslíkom. Okrem toho 

oplazmovanie vyhladzuje povrch nanokompozitu. Hladšie povrchy sú známe pre svoju schopnosť 

potlačiť adhéziu ako aj množenie baktérií. Z týchto dôvodov je možné dobu ožarovania potrebnú 

pre výsledný antibakteriálny účinok skrátiť. Pri porovnaní výsledkov získaných tzv. DCSBD typom 

plazmy a ožarovaním gama žiarením získali oplazmované vzorky svoje antibakteriálne vlastnosti za 

oveľa kratší čas ošetrenia. Okrem toho, použitie DCSBD plazmy umožňuje značné úspory energie a 

ponúka ľahké uplatnenie na veľkých povrchoch. Použitie tejto relatívne jednoduchej, ľahko 

škálovateľnej, ekologickej, efektívnej a časovo a nákladovo úspornej metódy môže výrazne znížiť 

čas dezinfekcie v zdravotníckych zariadeniach, potravinárskom priemysle alebo ultračistých 

miestnostiach. 

 KOVÁČOVÁ, Mária* - BODIK, Michal* - MIČUŠÍK, Matej - HUMPOLÍČEK, Petr - 

ŠIFFALOVIČ, Peter - ŠPITÁLSKY, Zdenko**. Increasing the effectivity of the 

antimicrobial surface of carbon quantum dots-based nanocomposite by atmospheric pressure 

plasma. In Clinical Plasma Medicine, 2020, vol. 19-20, art. no.100111, [7] p. (2020 - WOS). 

ISSN 2452-0896. Typ: ADMB 

 ŠPITÁLSKY, Zdenko - MARKOVIĆ, Zoran M. - KOVÁČOVÁ, Mária. Manufacture 

method of nanomaterial with antibacterial properties, the material thereof, and its use: Patent 

Application Publication. Pub. No.: US 2020/0017646 A1. Pub. Date: Jan. 16, 2020. 

Applicant: Ústav polymérov SAV, Bratislava. Appl. No. 16/490,439. PCT Filed: Feb. 27, 

2018. PCT No. PCT/SK2018/050004 Aug. 30, 2019. Int. Cl.: C08J 5/00, C08L 53/02, C08K 

9/08, C08l 71/02, C08J 3/28. United States, 2020. 7+3 p. Typ: AGJ 

  

  

  

2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty 

Syntéza hybridných grafén oxidových nanočastíc ako aktívnych aditív pre nové funkčné 

polymérne materiály. Synthesis of hybrid graphene oxide-based nanoparticles as active fillers for 

novel functional polymeric materials. 

Ústav polymérov SAV 

Mená riešiteľov: M. Ilčíková, A. Hološ, J. Mosnáček 

Projekty, v rámci ktorých sa výsledok dosiahol: CEMEA, POLONEZ 

V rámci spolupráce s Univerzitou Tomáša Batu v Zlíne a Technicku univerzitou v Lodzi sa 

nanočastice grafén oxidu kovalentne modifikovali rôznymi polymérmi využitím radikálovej 
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polymerizácie s prenosom atómu iniciovanej z povrchu grafén oxidu. Súčasne s modifikáciou 

povrchu dochádzalo i k čiastočnej redukcii grafén oxidu, čím sa zvýšila jeho vodivosť až o osem 

rádov. Stupeň redukcie a tým i vodivosť pripravených hybridných nanočastíc bolo možné 

kontrolovať podmienkami polymerizácie. Následne sa študoval vplyv použitia pripravených 

hybridných grafén oxidov ako plniva na vlastnosti elastomérov a polymérnych zmesí. Rôzne typy 

kompozitných elastomérov obsahujúci hybridné častice grafén oxidu vykazovali vynikajúce 

fotoaktuačné vlastnosti. Polystyrénom očkovaný grafén oxid ovplyvňoval LCST teplotu 

kompozitov na báze miešateľných PMMA/SAN zmesí. 

 ILČÍKOVÁ, Markéta** - GALEZIEWSKA, Monika - MRLÍK, Miroslav - OSIČKA, Josef - 

MASAR, Milan - ŠLOUF, Miroslav - MASLOWSKI, Marcin - KRACALIK, Milan - 

PIETRASIK, Robert - MOSNÁČEK, Jaroslav - PIETRASIK, Joanna**. The effect of short 

polystyrene brushes grafted from graphene oxide on the behavior of miscible PMMA/SAN 

blends. In Polymer: the International Journal for the Science and Technology of Polymers, 

2020, vol. 211, art. no. 123088, [9] p. (2019: 4.231 - IF, Q1 - JCR, 1.016 - SJR, Q1 - SJR). 

ISSN 0032-3861. Typ: ADCA 

 OSICKA, Josef - MRLIK, Miroslav** - ILČÍKOVÁ, Markéta - KRUPA, Igor** - 

SOBOLČIAK, Patrik - PLACHÝ, Tomáš - MOSNÁČEK, Jaroslav**. Controllably coated 

graphene oxide particles with enhanced compatibility with poly(ethylene-co-propylene) 

thermoplastic elastomer for excellent photo-mechanical actuation capability. In Reactive & 

Functional Polymers, 2020, vol. 148, art. no. 104487, [8] p. (2019: 3.333 - IF, Q1 - JCR, 

0.708 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1381-5148. Typ: ADCA 

 ZYGO, Monika - MRLIK, Miroslav** - ILČÍKOVÁ, Markéta - HRABALIKOVA, Martina 

- OSICKA, Josef - CVEK, Martin - SEDLACIK, Michal - HANULIKOVA, Barbora - 

MUNSTER, Lukas - SKODA, David - URBÁNEK, Pavel - PIETRASIK, Joanna** - 

MOSNÁČEK, Jaroslav**. Effect of structure of polymers grafted from graphene oxide on 

the compatibility of particles with silicone-based environment and the stimuli-responsive 

capabilities of their composites. In Nanomaterials-Basel, 2020, vol. 10, no. 3, art.no. 591, 

[17] p. (2019: 4.324 - IF, Q2 - JCR, 0.858 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - 

Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2079-4991.Typ: ADCA 

 GACA, M.* - ILČÍKOVÁ, Markéta - MRLIK, Miroslav - CVEK, Martin - VAULOT, C. - 

URBÁNEK, Pavel - PIETRASIK, R. - KRUPA, Igor - PIETRASIK, Joanna*. Impact of 

ionic liquids on the processing and photo-actuation behavior of SBR composites containing 

graphene nanoplatelets. In Sensors and Actuators B: chemical. November 2020. DOI: 

10.1016/j.snb.2020.129195. F, (2019: 7.100 – IF) 

  

  

Multikomponentné hydrogélové PMCG mikrokapsuly pre enkapsuláciu pankreatických 

ostrovčekov. Multicomponent hydrogel PMCG microcpasules for encapsulation of pancreatic islets 

Ústav polymérov SAV 

Mená riešiteľov: F. Dorchei, Z. Kroneková, A. Heydari, J. Kronek, M. Pelach, A. Urbanová, L. 

Kleščíková, Z. Cseriová, M. Sharifian, A. Joorabloo, E. Dušička, E. Hipká, I. Lacík 

Projekty, v rámci ktorých sa výsledok dosiahol: JDRF 2-SRA-2018-521-S-B, APVV-18-0480, 

Chicago Diabetes Project 

Táto téma je študovaná komplexne a zahrňuje polyméry selektované pre tvorbu mikrokapsúl, 

proces enkapsulácie buniek, charakterizáciu mikrokapsúl, a in vivo testovanie v myšiach a tiež v 

predklinickom modeli primátov. Našim cieľom je identifikovať mikrokapsulu pre klinické 

testovanie. V uplynulom období sme sa dostali k mikrokapsulám, ktoré vykazujú požadovanú 

hladinu biokompatibility a stability v NHP a poskytujú imunitnú ochranu enkapsulovaným 

pankreatickým ostrovčekom. Testovali sme tiež možnosť post-modifikácie mikrokapsúl s rôznymi 

polyelektrolytmi, ktoré viedli k rôznemu stupňu biokompatibility v myšiach. Súčasťou týchto štúdií 

je detailná charakterizácia mikrokapsúl, kde špeciálne konfokálna Ramanova mikroskopia dáva 

možnosť zistiť vnútornú štruktúru mikrokapsúl a jej zmeny pred a po transplantácii. V poslednom 
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období sme začali prešetrovať možnosť prípravy mikrokapsúl, ktoré sú stabilizované dvojitou 

sieťou tvorenou kovalentnými a elektrostatickými interakciami, ktoré sú zodpovedné za stabilitu 

hydrogélovej siete. 

 LACÍK, I. Alginate-based microcapsules for encapsulation of pancreatic cells in diabetes 

treatment. 4th E-Symposium: Innovations in Polymers and Materials Science (IPMS), 3. 11. 

2020, Nepal Polymer Institute - pozvaná prednáška 

 HEYDARI, A. - DUŠIČKA, E. - MIČUŠÍK, M. - SEDLÁK, M - LACÍK, I. Unexpected 

counterion exchange influencing fundamental characteristics of quaternary ammonium 

chitosan salt. Polymer - v posudzovaní 

  

  

Štruktúrne defekty v titán karbide v rôznych redoxných atmosférach. Structural defects in 

titanium carbide treated in different redox atmospheres 

Ústav polymérov SAV 

Mená riešiteľov: M. Mičušík, M. Omastová, N. Bugárová, M. Procházka, Y. Soyka, A. Stepura 

Projekty v rámci ktorých sa výsledok dosiahol: APVV SK-BY-RD-19-0011 

  

 

Fig. XPS spectra of untreated TiC powder: a – overall, b – Ti 2p, c – O 1s, d – C 1s. 

 

Študovali sa štruktúrne defekty a fázové premeny titán karbidu (TiC) po tepelnom spracovaní v 

rôznych atmosférach (vzduch, vodík, vákum) pomocou XRD, SEM, EPR, XPS a FTIR metód. Na 

povrchu nespracovaného TiC sa nachádzali oxidované formy titánu (TiO2-x) aj uhlíka vo forme 

karboxylov/uhličitanov (O–C=O) (Ti2+, Ti3+, TiO2, OC=O signály na Obrázku hore). Vakancie na 

uhlíku boli detegované ako paramagnetické defekty v kryštalickej mriežke TiC. Tepelné 

spracovanie TiC viedlo k zvýšenej elektrickej vodivosti, čo bolo spojené s formou štruktúrnych 
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defektov. Ochladenie TiC na vzduchu spôsobilo oxidáciu a tvorbu TiO2 anatázového typu. 

Zaznamenali sme tvorbu paramagnetických defektov TiC ako aj TiO2-x. Potvrdili sme tepelnú 

stabilitu TiC kryštálovej mriežky počas spracovania vo vodíku (473 K) a vo vákuu (1573 K), 

napriek značne zvýšenej koncentrácii štrukturálnych defektov. Pri chladení TiC na vzduchu (723 K) 

dochádza k tvorbe izolovaných TiO2 fáz (anatáz aj rutil). Pozorovali sme aj paramagnetické defekty 

typické pre TiC a TiO2-x. Vzhľadom na elektro-fyzikálne vlastnosti TiC najdôležitejšiu úlohu hrajú 

vakancie na uhlíku. Interakcie a elektrónový transfér vo vakanciách na uhlíku zodpovedajú za 

metalický charakter a vysokú elektrickú vodivosť. Ostatné centrá (Ti3+, O–, O– ···O–) zaznamenané 

EPR metódou sú typické pre TiC vrstvy so značným zastúpením vytvorených titán oxidov (TiO, 

TiO2-x, TiO2). Charakter defektov a pozorovaných zmien v štruktúre TiC/TiOx je veľmi podobný 

tým pre rozhranie Ti3C2Tx(MXén)/TiOx. Dosiahnuté výsledky prispeli k lepšiemu poznaniu tvorby 

a prípravy nových MXénových materiálov. 

 IVANOVSKAYA, Maria - OVODOK, Evgeni** - KOTSIKAU, Dzmitry - AZARKO, Igor - 

MIČUŠÍK, Matej - OMASTOVÁ, Mária - GOLOVANOV, Vyacheslav. Structural 

transformation and nature of defects in titanium carbide treated in different redox 

atmospheres. In RSC Advances, 2020, vol. 10, no. 43, p. 25602-25608. (2019: 3.119 - IF, 

Q2 - JCR, 0.736 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2046-2069. Typ: ADCA 

 MIČUŠÍK, Matej** - OVODOK, Evgeni - IVANOVSKAYA, Maria - POZNYAK, Sergey - 

PROCHÁZKA, Michal - STEPURA, Anastasiia - SOYKA, Yaryna - OMASTOVÁ, Mária. 

MXene as new 2D nanofillers for polymeric composites. In Polyméry 2020: XI. Slovensko - 

Česká konferencia: kniha príspevkov a program. - Bratislava: Ústav polymérov SAV, 2020, 

s. 36. ISBN 978-80-89841-14-1. Typ: AFH 
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2.4. Publikačná činnosť (zoznam je uvedený v prílohe C)  

 

Tabuľka 2e Štatistika vybraných kategórií publikácií    

 PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ  
Počet v r. 2020/ 

doplnky z r. 2019 

 1. Vedecké monografie a monografické štúdie vydané v domácich  

 vydavateľstvách (AAB, ABB) 
1 / 0 

 2. Vedecké monografie a monografické štúdie vydané v zahraničných  

 vydavateľstvách (AAA, ABA) 
1 / 0 

 3. Odborné monografie, vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané  

 v domácich vydavateľstvách (BAB, ACB, CAB) 
0 / 0 

 4. Odborné monografie a vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané  

 v zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA, CAA) 
0 / 0 

 5. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich  

 vydavateľstvách (ABD) 
0 / 0 

 6. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných  

 vydavateľstvách (ABC) 
0 / 0 

 7. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach  

 a učebných textoch vydaných v domácich vydavateľstvách (BBB, ACD) 
0 / 0 

 8. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach  

 a učebných textoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách  
 (BBA, ACC) 

0 / 0 

 9. Vedecké práce registrované v Current Contents Connect  
 (ADCA, ADCB, ADDA, ADDB) 

66 / 2 

 10. Vedecké práce registrované vo Web of Science Core Collection alebo  

 Scopus (ADMA, ADMB, ADNA, ADNB) 
8 / 0 

 11. Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch  

 (ADFA, ADFB) 
0 / 0 

 12. Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch  

 (ADEA, ADEB) 
0 / 0 

 13. Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch  

 (AEDA) 
0 / 0 

 14. Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch  

 (AECA) 
0 / 1 

 15. Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  

 (AFB, AFD) 
9 / 0 

 16. Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  

 (AFA, AFC) 
0 / 0 

 17. Vydané periodiká evidované v CCC, WoS Core Collection, SCOPUS 0 

 18. Ostatné vydané periodiká 0 

 19. Zostavovateľské práce knižného charakteru  
 (FAI) 

1 / 0 

 20. Preklady vedeckých a odborných textov  
 (EAJ) 

0 / 0 

 21. Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách  
 (BDA, BDB) 

0 / 0 

 22. Recenzie v časopisoch a zborníkoch  
 (EDI) 

0 / 0 

Evidujú len tie práce zamestnancov a doktorandov, v ktorých je uvedená afiliácia k organizácii  
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Tabuľka 2f Štatistika vedeckých prác podľa kvartilu vedeckého časopisu 

 Kvartil vedeckého časopisu Q1 Q2 Q3 Q4 Spolu 

 Podľa IF z r. 2019 (zdroj JCR)  

 Počet článkov / doplnky 
27 / 0 34 / 2 7 / 0 3 / 0 71 / 2 

 Podľa SJR z r. 2019 (zdroj Scimago)  

 Počet článkov / doplnky 
49 / 0 19 / 2 5 / 0 1 / 0 74 / 2 

    

Tabuľka 2g Ohlasy 

 OHLASY Počet v r. 2019/ 

doplnky z r. 2018 

 Citácie vo WOS (1.1, 2.1) 2728 / 594 

 Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2) 239 / 192 

 Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10,  

 3.2, 4.2) 
0 / 0 

 Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných  

 indexoch (3, 4, 3.1, 4.1) 
9 / 0 

 Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8) 0 / 0 

  

2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach 

  

Tabuľka 2h Vedecké podujatia 

Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach  16 

Prednášky a vývesky na národných vedeckých podujatiach  38 

  

2.6. Vyžiadané prednášky 

Ak boli príspevky publikované, sú súčasťou prílohy C, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, 

AFH) 

  

2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach 

 

LACÍK, Igor. Alginate-based microcapsules for encapsulation of pancreatic cells in diabetes 

treatment. 4th E-Symposium: Innovations in Polymers and Materials Science (IPMS), 3.11. 2020, 

Nepal Polymer Institute  

 

2.6.2. Vyžiadané prednášky na národných vedeckých podujatiach 

 

BONDAREV, Dmitrij. Polymer surfaces: Analysis and modification. In PMA 2020 & SRC 2020: 

International Conference on Polymeric Materials in Automotive & 24th Slovak Rubber Conference 

: book of proceedings. - Bratislava: Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University 

of Technology, 2020, p. 23 - 26. ISBN 978-80-89841-13-4. (International Conference on Polymeric 

Materials in Automotive & 24th Slovak Rubber Conference : PMA 2020 & SRC 2020) 

OMASTOVÁ, Mária - MIČUŠÍK, Matej - PROCHÁZKA, Michal - STEPURA, Anastasiia - 

SOYKA, Yaryna - ŠLOUF, Miroslav - ŠIFFALOVIČ, Peter - MAJKOVÁ, Eva. New hybrid 

materials and their applications. In PMA 2020 & SRC 2020 : International Conference on 

Polymeric Materials in Automotive & 24th Slovak Rubber Conference : book of proceedings. - 

Bratislava : Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology, 2020, p. 

20 - 22. ISBN 978-80-89841-13-4. (International Conference on Polymeric Materials in 

Automotive & 24th Slovak Rubber Conference : PMA 2020 & SRC 2020) 

OMASTOVÁ, Mária - MIČUŠÍK, Matej - BUGÁROVÁ, Nikola - SOYKA, Yaryna - 

ANISKIEVICH, A. - ZELENIAKIENE, D. Two-dimensional nanomaterials: research and 

applications. In The 4th International Conference on Nanomaterials: Fundamentals and 

Applications : book of abstracts. - Košice : Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Institute of 
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Chemistry, 2020, p. 8-9. ISBN 978-80-8152-941-2. 

LACÍK, Igor. Liečba diabetu enkapsulovanými pankreatickými  ostrovčekmi. Medicínske 

dialógy: Inovácie v medicine. Pozvaná prednáška v rámci série prednášok organizovaných 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG. Bratislava, 13.8.2020. 

2.6.3. Vyžiadané prednášky na významných vedeckých inštitúciách 

OMASTOVÁ, Mária: Problematika rodovej rovnosti v slovenskej vede a v spoločnosti a 

skúsenosti z vedeckej komunity na Slovensku. Pozvanie od stáleho predstaviteľa Slovenskej 

republiky pri OSN, veľvyslanca Michala Mlynára a International Chamber of Commerce na 5. 

ročník Fóra o ženách a dievčatách vo vede konajúcom sa 11. 2. - 12. 2. 2020 v priestoroch OSN v 

New Yorku 

 

2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2020  
 

2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol v roku 2020 udelený patent  
 

a) na Slovensku  
 

b) v zahraničí  
     

Názov vynálezu: Manufacture method of nanomaterial with antibacterial properties, the material 

thereof, and its use     

Číslo patentu: US2020/0017646A1     

Dátum priority: 2018     

Majiteľ / spolumajiteľ: Ústav polymérov SAV     

Pôvodcovia vynálezu: Špitálsky Zdenko, Markovic Zoran, Kováčová Mária  

   

2.7.2. Vynálezy prihlásené v roku 2020  

 

a) na Slovensku  

 

b) v iných krajinách ako prioritná prihláška  

 

c) PCT  

 

d) EP  

 

e) v iných krajinách v rámci tzv. národnej fázy po PCT, resp. po validácii EP  

 

 

2.7.3. Úžitkové vzory na Slovensku  
 

a) prihlásené v roku 2020  
 

b) udelené v roku 2020  
 

 

2.7.4. Realizované vynálezy  

 

 

a) predané patenty resp. prihlášky vynálezov (v prípade úplnej zmeny majiteľa patentu)  
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b) predané licencie (v prípade že majiteľom ostáva organizácia SAV)  

         

Názov vynálezu: Spôsob výroby nanopórovitého vláknitého uhlíka z celulózových prekurzorov             

Rozsah licencie: nevýlučná licencia     

Číslo prihlášky: PP 5003-2013      

Číslo patentu: Patentový spis č. 288507     

Majiteľ / spolumajiteľ: Ústav polymérov SAV     

Pôvodcovia vynálezu: Berek Dušan, Novák, Ivan  

      

Odhadovaný zisk pre organizáciu: 2500 €  

 
Finančný prínos pre organizáciu SAV v roku 2020 a súčet za predošlé roky sa neuvádzajú, ak je zverejnenie v rozpore 

so zmluvou súvisiacou s realizáciou patentu.  
  

 

2.8. Účasť expertov na hodnotení národných projektov (APVV, VEGA a iných)  
 

Tabuľka 2i Experti hodnotiaci národné projekty 

Meno pracovníka Typ programu/projektu/výzvy 

Počet 

hodnotených 

projektov 

   Benková Zuzana     VEGA 1 

   Chodák Ivan     APVV 1 

   Kollár Jozef     VEGA 1 

   Kronek Juraj     VEGA 1 

   Lacík Igor     APVV 12 

   Novák Igor     VEGA 1 

   Opálková Šišková Alena     VEGA 1 

   Račko Dušan     VEGA 1 

   Špitálsky Zdenko     VEGA 1 

  

  

2.9. Účasť na spracovaní hesiel do encyklopédie Beliana  
 

Počet autorov hesiel: 0  

  

 

2.10. Recenzovanie publikácií a príspevkov vo vedeckých časopisoch  

  

Tabuľka 2j Počet recenzovaných monografií, článkov, zborníkov 

Meno pracovníka 

Knižné monografie Príspevky v časopisoch Zborníky 

Domáce 
Zahra-  

ničné 

WoS, 

SCOPUS 

Iné 

databázy 
Ostatné Domáce 

Zahra-  

ničné 

 Bartoš Josef 0 0 4 0 0 0 0 

 Benková Zuzana 1 0 1 0 0 0 0 

 Bondarev Dmitrij 0 0 2 0 0 0 0 

 Cifra Peter 0 0 2 0 0 0 0 

 Danko Martin 0 0 11 0 0 0 0 

 Eckstein Anita 0 0 3 0 0 0 0 
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 Heydari Abolfazl 0 0 2 0 0 0 0 

 Chodák Ivan 0 0 12 0 0 0 0 

 Kronek Juraj 0 0 3 0 0 0 0 

 Kroneková Zuzana 0 0 5 0 0 0 0 

 Lacík Igor 0 0 4 0 0 0 0 

 Mičušík Matej 0 0 9 0 0 0 0 

 Mosnáček Jaroslav 0 0 20 0 0 0 0 

 Novák Igor 0 0 8 0 0 0 0 

 Omastová Mária 0 0 5 0 0 0 0 

 Račko Dušan 0 0 1 0 0 0 0 

 Špitálsky Zdenko 0 0 7 0 0 0 0 

 Spolu 1 0 99 0 0 0 0 

  

  

2.11. Iné informácie k vedeckej činnosti. 
Hodnotenie organizačných útvarov ústavu Vedeckou radou ÚPo SAV sa v dôsledku opatrení proti 

šíreniu ochorenia COVID rozdelilo na dve fázy. V prvej fáze prebehlo hodnotenie oddelení 

Vedeckou radou ÚPo SAV v prítomnosti vedúcich oddelení online formou na základe podkladov 

vypracovaných jednotlivými oddeleniami podľa zásad definovaných Vedeckou radou ÚPo SAV a 

na základe posudkov spravodajcov pridelených k jednotlivým oddeleniam. Správy vypracované 

spravodajcami oddelení zároveň obsahovali odporúčania ako optimalizovať efektivitu fungovania 

jednotlivých oddelení. Tradičné dvojdňové kolokvium, na ktorom predstaví každé oddelenie tri 

významné témy formou prednášky a vedúci oddelenia zhrnie najdôležitejšie výsledky, výstupy a 

informácie o oddelení za hodnotený rok a načrtne budúce zameranie výskumu na oddelení, bolo 

presunuté na február 2021. Cieľom hodnotenia je získať komplexný prehľad jednak o činnosti 

jednotlivých oddelení a o príspevku vedeckých a vedecko-technických pracovníkov do činnosti a 

výstupov oddelení v kontexte posledných troch rokov. 

Zameranie ústavu pokračovalo v pôvodných témach a zároveň sa na ústave pokračovalo v rozvíjaní 

nových tém v oblasti bioaplikácií, biokompatibility a nanotechnológií. Tematický profil pracoviska 

je tvorený štyrmi základnými oblasťami charakterizujúcimi zameranie jednotlivých oddelení: 

syntéza a modifikácia polymérov, biomateriály a bioaplikácie, polymérne kompozity a počítačové 

modelovanie. Kvantitatívne a kvalitatívne vedecké, projektové a popularizačné výstupy − počty 

publikácií, citácií, projektov a projektových spoluprác, popularizačných článkov, popularizačných 

akcií a vystúpení v médiách, ako aj iné ukazovatele sú za rok 2020 uspokojivé. Doleuvedená 

tabuľka dokumentuje vývoj počtu publikácií a citácií za posledných 5 rokov. 

Oproti roku 2019 narástol v roku 2020 počet CC a IF publikácií o 2, zvýšil počet publikácií v Q1 a 

Q2 kvartiloch o 8; za posledné roky je tento počet najvyšší. V súčasnom období je veľa prác 

odoslaných v tlači. Je potrebné zobrať do úvahy, že časť výstupov je produkovaná aj vedeckými 

pracovníkmi nad 65 rokov vrátane emeritných vedeckých pracovníkov. Za povšimnutie stojí aj 

dhlhodobý trend v náraste počtu citácii. Na ústave sa kladie dôraz na formovanie ďalších vedeckých 

osobností v oddeleniach z mladšej generácie vedeckých pracovníkov a prijímaní nových 

doktorandov a postdoktorandov. Okrem finančných odmien za publikácie ústav pravidelne 

organizuje súťaž o najlepšiu publikáciu mladých vedeckých pracovníkov. Tohto roku sa udelili 

ceny až za tri kvalitné publikácie; tieto ocenenia získali 1. Ing. Eva Dušička, 2. Ing. Nikola 

Bugárová, PhD. a 3. Mgr. Mária Kováčová, PhD. 
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Rok CC/IF publikácie 
Q1 + Q2 

publikácie 

Monografie a 

kapitoly v knihách 

Citácie 

 

2016 73 57 7 1770 

2017 74 58 3 2114 

2018 86 60 3 2173 

2019 71 55 2 2873 

2020 73 63 2 2967 

  

Finančne odmeňovaní sú aj najlepší doktorandi na základe každoročného hodnotenia doktorandov 

Vedeckou radou ÚPo SAV. Uskutočnilo sa hodnotenie mladých vedeckých pracovníkov, ktorým v 

roku 2020 končila pracovná zmluva. Na základe ich vedeckých výstupov a vedecko-organizačných 

prípadne pedagogických aktivít z hodnotiaceho obdobia, ktoré boli zhrnuté vo formulári a stručne 

prezentované spolu s plánovaným budúcim zameraním, boli navrhnuté a schválené nové pracovné 

zmluvy. Cieľom hodnotenia je vytvoriť si obraz o vedeckom profile mladých vedeckých 

pracovníkov a ich budúcom zameraní a v prípade potreby usmerniť ich vedecký výskum a vývoj. 

Zároveň je to určitá selekcia mladých vedeckých pracovníkov, ktorá by mala viesť k zamestnávaniu 

kvalitných vedeckých pracovníkov schopných samostatne rozvíjať výskum na ÚPo SAV a tým 

zlepšovať schopnosť ÚPo SAV konkurovať prestížnym svetovým pracoviskám a budovať jeho 

povedomie doma aj v zahraničí. V roku 2020 sa prvýkrát uskutočnilo aj hodnotenie vedeckých 

pracovníkov nad 40 rokov, ktorí boli rozdelení do troch kategórií podľa vedeckej hodnosti, a to na 

vedeckých pracovníkov s vedeckou hodnosťou DrSc., s vedeckou hodnosťou IIa a 

vedecko-technických pracovníkov. Na základe hodnotenia bola niektorým vedeckým pracovníkom 

s vedeckou hodnosťou DrSc. uzavretá pracovná zmluva na dobu neurčitú a niektorým vedeckým 

pracovníkom s vedeckou hodnosťou IIa odporučené sústrediť sa na získanie vedeckej hodnosti 

DrSc., aby vykompenzovali pokles vedeckých pracovníkov s touto hodnosťou, u ktorých sa 

predpokladá v blízkej budúcnosti odchod do dôchodku. Vedecká rada ÚPo SAV zároveň odporučila 

niektorým hodnoteným pracovníkom zvýšiť publikačnú činnosť a výraznejšie sa zapájať do 

projektovej alebo pedagogickej činnosti. 
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3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských 

zdrojov pre vedu a techniku  

  

 

3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu  

 

Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2020 

Forma Počet k 31.12.2020 
Počet 

doktorandov 

po 

doktorandskej 

skúške 

Počet ukončených doktorantúr v 

r. 2020 

Ukončenie z dôvodov 

 

celkový počet 
z toho 

novoprijatí 

ukončenie 

úspešnou 

obhajobou 

predčasné 

ukončenie 
neúspešné 

ukončenie 

M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž 

 Denná zo zdrojov SAV 8 9 3 1 3 5 0 1 0 0 0 0 

 Denná z iných zdrojov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Externá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Spolu 8 9 3 1 3 5 0 1 0 0 0 0 

 Súhrn 17 4 8 1 0 0 

Uvádzajte len doktorandov organizácie ako externej vzdelávacej inštitúcie.  

Riadok „Spolu“ je súčtom troch riadkov nad ním. Každá bunka v „Súhrn“ je súčtom dvoch buniek nad ňou. V stĺpci 

„Počet doktorandov po doktorandskej skúške“ sa uvádza počet doktorandov, ktorí počas roku 2020 boli aspoň 1 deň 

doktorandami po doktorandskej skúške. Sú číselne zahrnutí aj v predchádzajúcich stĺpcoch.  
  

  

 

3.2. Zmena formy doktorandského štúdia  

  

 

Tabuľka 3b Počty preradení z dennej formy na externú a z externej na dennú 

Pôvodná 

forma 

Denná z 

prostriedkov 

SAV 

Denná z 

prostriedkov 

SAV 

Denná z 

iných 

zdrojov 

Denná z 

iných 

zdrojov 

Externá Externá 

Nová forma 

Denná z 

iných 

zdrojov 

Externá 

Denná z 

prostriedkov 

SAV 

Externá 

Denná z 

prostriedkov 

SAV 

Denná z 

iných 

zdrojov 

Počet 0 0 0 0 0 0 
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3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou  
 

Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2020 úspešnou obhajobou 

Meno 

doktoranda 

Forma 

DŠ 

Mesiac, 

rok 

nástupu 

na DŠ 

Mesiac, 

rok 

obhajoby 

Číslo a názov 

študijného 

odboru 

Meno a 

organizácia 

školiteľa 

Fakulta 

udeľujúca 

vedeckú 

hodnosť 

Mgr. Mária 

Kováčová 

interné 

štúdium 

hradené 

z 

prostrie

dkov 

SAV 

9 / 2016 8 / 2020 

4.1.19 

makromolekulo

vá chémia 

Mgr. Zdenko 

Špitálsky PhD., 

Ústav polymérov 

SAV 

Fakulta 

chemickej a 

potravinárskej 

technológie STU 

  

  

3.4. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou v 

nadštandardnej dĺžke štúdia  

  

 

Tabuľka 3d Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2020 úspešnou obhajobou v 

nadštandardnej dĺžke štúdia 

Meno 

doktoranda 

Forma 

DŠ 

Mesiac, 

rok 

nástupu 

na DŠ 

Mesiac, 

rok 

obhajoby 

Číslo a názov 

študijného 

odboru 

Meno a 

organizácia 

školiteľa 

Fakulta 

udeľujúca 

vedeckú 

hodnosť 

  

  

3.5. Uplatnenie absolventov doktorandského štúdia  

  

Tabuľka 3e Prehľad uplatnenia absolventov doktorandského štúdia 

Počet absolventov 

PhD. štúdia v 

roku 2020 

(obhajoba leto 

2020) 

z toho koľkí sa 

zamestnali vo 

výskume (SAV, 

univerzity, 

rezortné 

výskumné ústavy) 

z toho koľkí sa 

zamestnali v praxi 

mimo výskum, 

kde využívajú 

svoju kvalifikáciu 

z toho koľkí sa 

zamestnali v 

praxi, kde 

nevyužívajú svoju 

kvalifikáciu 

z toho koľkí boli 

nejaký čas 

nezamestnaní 

1 1 0 0 0 

  

  

Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v prílohe A. 
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3.6. Medzinárodné doktorandské štúdium  

 

Tabuľka 3f Počet študentov v medzinárodných programoch doktorandského štúdia 

Cotutelle Co-direction Iné 
Zahraniční doktorandi  

štátne občianstvo/počet 

0 0 0 
IRN/4, EGY/3, UKR/2, 

IND/1, SRB/1 
Zahraniční doktorandi sú doktorandi v dennej alebo externej forme štúdia, ktorí sú občanmi iných krajín.  

Doktorandi školení v rámci Cotutelle alebo Co-direction sa do posledného stĺpca nezapočítavajú.  
 

3.7. Zoznam študijných odborov, na ktoré má ústav uzatvorenú rámcovú dohodu, s uvedením 

VŠ  

 

Tabuľka 3g Zoznam študijných odborov, na ktoré má ústav uzatvorenú rámcovú dohodu, s 

uvedením univerzity/vysokej školy a fakulty, kde sa doktorandský študijný program uskutočňuje 

Názov študijného odboru (ŠO) Číslo ŠO 
Doktorandské štúdium uskutočňované na  

 (univerzita/vysoká škola a fakulta) 

 Chémia 17   Prírodovedecká fakulta UK 

 Chémia 17  
 Fakulta chemickej a potravinárskej 

technológie STU 

Chemické inžinierstvo a technológie 16 
 Fakulta chemickej a potravinárskej 

technológie STU 

     

  

Tabuľka 3h Účasť na pedagogickom procese  

 Menný prehľad pracovníkov,  

 ktorí boli menovaní  

 do odborových  

 komisií pre doktorandské  

 štúdium 

 Menný prehľad pracovníkov,  

 ktorí pôsobili ako členovia  

 vedeckých rád univerzít,  

 správnych rád univerzít a fakúlt 

 Menný prehľad pracovníkov,  

 ktorí získali vyššiu vedeckú,  

 pedagogickú hodnosť  

 alebo vyšší kvalifikačný stupeň 

 Mgr. Zuzana Benková, PhD. 

(fyzikálna chémia) 

 RNDr. Peter Cifra, DrSc. 

(Prírodovedecká fakulta UK) 

 Mgr. Mária Kováčová, PhD. 

(PhD., Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie STU) 

 RNDr. Peter Cifra, DrSc. 

(fyzikálna chémia) 

 Ing. Igor Lacík, DrSc. (Fakulta 

chemickej a potravinárskej 

technológie STU) 

   

 RNDr. Peter Cifra, DrSc. 

(makromolekulová chémia) 

 Ing. Igor Lacík, DrSc. 

(Univerzita Komenského v 

Bratislave) 

   

 Mgr. Martin Danko, PhD. 

(makromolekulová chémia) 

 Ing. Igor Lacík, DrSc. 

(Univerzita T. Bati, Zlín, Česká 

Republika) 

   

 Prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. 

(technológia 

makromolekulových látok) 

 Ing. Mária Omastová, DrSc. 

(Fakulta prírodných vied UCM) 
   

 Prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. 

(odbor v zahraničí) 

 Ing. Mária Omastová, DrSc. 

(Slovenská technická univerzita 

v Bratislave) 

   

 Mgr. Zuzana Kroneková, PhD. 

(biofyzika) 
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 Mgr. Zuzana Kroneková, PhD. 

(makromolekulová chémia) 
      

 Ing. Igor Lacík, DrSc. 

(biofyzika) 
      

 Ing. Igor Lacík, DrSc. 

(makromolekulová chémia) 
      

 Ing. Igor Lacík, DrSc. (odbor v 

zahraničí) 
      

 Ing. Matej Mičušík, PhD. 

(technológia 

makromolekulových látok) 

      

 Mgr. Jaroslav Mosnáček, 

DrSc. (makromolekulová 

chémia) 

      

 Mgr. Jaroslav Mosnáček, 

DrSc. (odbor v zahraničí) 
      

 Mgr. Jaroslav Mosnáček, 

DrSc. (odbor v zahraničí) 
      

 Mgr. Katarína Mosnáčková, 

PhD. (makromolekulová 

chémia) 

      

 Mgr. Katarína Mosnáčková, 

PhD. (technológia 

makromolekulových látok) 

      

 Ing. Igor Novák, PhD. (odbor v 

zahraničí) 
      

 Ing. Mária Omastová, DrSc. 

(fyzikálna chémia) 
      

 Ing. Mária Omastová, DrSc. 

(makromolekulová chémia) 
      

 Ing. Mária Omastová, DrSc. 

(odbor v zahraničí) 
      

 Mgr. Zdenko Špitálsky, PhD. 

(makromolekulová chémia) 
      

 Mgr. Zdenko Špitálsky, PhD. 

(chemické inžinierstvo) 
      

 Mgr. Zdenko Špitálsky, PhD. 

(technológia 

makromolekulových látok) 
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3.8. Údaje o pedagogickej činnosti  

  

Tabuľka 3i Prednášky a cvičenia vedené v roku 2020 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
Prednášky Cvičenia a semináre 

doma v zahraničí doma v zahraničí 

 Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení 4 0 2 0 

 Celkový počet hodín v r. 2020 30 0 150 0 

Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry, fakulty, 

univerzity/vysokej školy je uvedený v prílohe D.  
  

Tabuľka 3j Aktivity pracovníkov na VŠ 

1. 
 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti  

 diplomových a bakalárskych prác 
2 

2.  Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác 4 

3.  Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.) 10 

4.  Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie) 20 

5.  Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác 9 

6.  Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce 6 

7. 
 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc.  

 prác 
1 

8. 
 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD.  

 prác 
7 

9. 
 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti  

 v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách 
1 

   

3.9. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti 
Vedeckí pracovníci ÚPo SAV sa aktívne podieľajú na výchove študentov a doktorandov. V roku 

2020 pracovníci ústavu pôsobili pedagogicky ako prednášatelia semestrálnych prednášok pre 

študentov na Prírodovedeckej fakulte UK a na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v 

Trnave. 

Na interné doktorandské štúdium boli prijatí šiesti noví doktorandi, Mária Gurská, Darshak 

Pathiwada (India), Seyed Mohammad Pishnamazi (Irán), Islam Mohammed Ahmed Esmael 

(Egypt), Saurabh Yadav (India) a Partha Chowdhury (India). Nakoniec nastúpili štyria doktorandi, 

Saurabh Yadav a Partha Chowdhury sa rozhodli na doktorandské štúdium nenastúpiť. 

Doktorandské štúdium ukončila obhajobou Mária Kováčová. Okrem školenia doktorandov ÚPo 

SAV viedol aj jednu bakalársku prácu (FCHPT STU Bratislava) a jednu diplomovú prácu (Prif UK 

Bratislava) a ako spoluškoliteľské pracovisko tri diplomové práce (2 z FCHPT STU Bratislava a 1 z 

UCM Trnava). Dve študentky (z University of Strathclyde v Glasgowe a z PřF UK v Prahe) 

pôsobili na ústave ako vedecká pomocná sila. Pre zviditeľnenie ÚPo SAV malo význam aj školenie 

zahraničných študentov, konkrétne to boli dvaja študenti, z Česka a Srbska, ktorým pobyt na ústave 

hradila SAIA, jedna študentka z Poľska v rámci programu ERASMUS a dvaja študenti z Poľska. 

Význam takýchto pobytov je pritiahnuť na ústav aj zahraničných doktorandov a tým prispieť k 

budovaniu multinárodného a multikultúrneho prostredia medzi mladými začínajúcimi vedeckými 

pracovníkmi a vytvárať nové medzinárodné kontakty. Príkladom sú aj štyria doktorandi z Iránu, 

traja doktorandi z Egypta, dve doktorandky z Ukrajiny, jeden doktorand z Indie a jedna 
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doktorandka zo Srbska. 

Vedecká rada ÚPo SAV dohliada na kvalitu štúdia doktorandov. Okrem prednášok, ktoré absolvujú 

na Prírodovedeckej fakulte UK alebo Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU sa 

uvažuje aj o organizovaní ďalších odborných prednášok zameraných na výuku doktorandov online, 

vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID, čím sa 

prehĺbia vedomosti doktorandov o nosných témach ústavu. Prednášateľmi na týchto špeciálnych 

kurzoch by mali byť vedeckí pracovníci ústavu prípadne aj vedci z iných vedeckých pracovísk. 

Vedenie a Vedecká rada ÚPo SAV kladú veľký dôraz na kvalitnú prípravu PhD študentov, ktorej 

súčasťou sú každoročné hodnotenia doktorandov. V roku 2020 sa toto hodnotenie konalo v 

septembri, pričom doktorandi prezentovali výsledky dosiahnuté v priebehu ukončeného 

akademického roka 2019/2020. Hodnotenie sa opieralo o ústnu prezentáciu a vyjadrenie školiteľov 

k práci a štúdiu svojich doktorandov. Cieľom tohto hodnotenia bolo zistiť, aké pokroky doktorandi 

za hodnotené obdobie urobili, posúdiť ich vlastný prínos a prípadne im navrhnúť spôsob ako 

zefektívniť ich štúdium a výskum. Motiváciou v tomto štádiu prípravy je vyhodnotenie najlepších 

doktorandov za posledný akademický rok, ktorí získajú pravidelnú mesačnú finančnú prémiu k 

štipendiu. V roku 2020 boli takto ocenení Ing. Renáta Rusková (1. rok štúdia), MSc. Gamal Zain (2. 

rok štúdia) a Ing. Eva Dušička (3. rok štúdia). 

ÚPo SAV sa aktívne zúčastňoval rôznych akcií, na ktorých prezentoval svoje aktivity študentom 

stredných a vysokých škôl ako aj širokej verejnosti. Tento rok sa v rámci Týždňa vedy a techniky 

uskutočnil v novembri Týždeň otvorených dverí online formou. Organizácie sa ujali v rámci Rady 

mladých vedcov Ing. Róbert Balog, Ing. Peter Čakánek a Ing. Mária Gurská, ktorí natočili krátke 

videá so zaujímavými témami. Tieto videá boli k dispozícií na sociálnych stránkach ÚPo SAV 

počas celého Týždňa vedy a techniky a účastníci boli pripravení odpovedať na prípadné otázky od 

širokej verejnosti počas celého týždňa. V dňoch 9. 11. a 10. 11. sa konali aj interaktívne online 

stretnutia so študentami z FCHPT STU a so stredoškolskými študentami. Akciu spropagovala cez 

CVTI krátkou zvukovou nahrávkou a textom k videu Mgr. Zuzana Benková, PhD. Videá z tejto 

akcie sú prístupné aj na stránke ÚPo SAV (http://www.polymer.sav.sk/News?n=110). Na Týždni 

vedy a techniky sa prezentovali nasledovné video nahrávky: Môže sa SARS-CoV-2 prenášať 

cigaretovým dymom? (Zuzana Benková), Simulácie biomolekúl (Dušan Račko, Renáta Rusková), 

Od plastového odpadu k mikroplastom (Dmitrij Bondarev), Alternatívna možnosť recyklovania 

plastového odpadu (Alena Opálková), Vytvrdzovanie epoxidov pomocou postupne šíriacej sa 

polymerizácie (Helena Švajdlenková), 3D tlač a polymérne kompozity (Zdenko Špitálsky, Mária 

Kováčová), Enkapsulácia pankreatických ostrovčekov pre liečbu cukrovky (Zuzana Csériová, Faeze 

Dorchei). 

ÚPo SAV sa aktívne zapojil aj do akcie Európska noc výskumníkov, ktorá sa konala koncom 

novembra 2020 online formou. Tohto roku sa ÚPo SAV zapojil do sekcie Navštív svoju školu – 

Spoznaj svojho vedca. Pre základnú školu na Mierovej ulici pripravil RNDr. Dmitirj Bondarev, 

PhD. prezentáciu "Kde nenájdeme polymér? alebo chémia uhlíka z pohľadu vedca" a Ing. Róbert 

Balogh pripravil prezentáciu "Nová generácia materiálov pre elektroniku". Okrem toho ešte Ing. 

Róbert Balog svoju prezentáciu predstavil aj študentom školy, ktorú navštevoval. Mgr. Zuzana 

Benková, PhD. a Ing. Renáta Rusková pripravili online prezentáciu pre 9. ročník základnej školy v 

Komárne na tému Polyméry nie sú len plasty, kde hovorili o práci vedcov a o biopolyméroch, 

konkrétne o bielkovine SARS-CoV-2 vírusu a DNA molekule. Vedkyne a vedci zo SAV pre 

účastníkov "Európskej noci výskumníkov 2020" pripravili 15 kvízov z rôznych vedných oblastí. 

Jedným z týchto kvízov bol aj polymérno-plastový kvíz, ktorý pre účastníkov pripravila Ing. Alena 

Opálková Šišková. PhD.  V kvíze mali účastníci odpovedať na 20 otázok týkajúcich sa polymérov 

a plastov, napr. aký je rozdiel medzi polymérom a plastom, či existujú len syntetické polyméry, 

ktorý produkt je považovaný za prvý syntetický polymér alebo ako sa triedia a recyklujú plasty. Na 

otázku mali účastníci odpovedať výberom jednej z troch možností. Kvízy boli dostupné počas dňa 

27. 11. v čase od 9:00 do 21:30 na stránke: https://online.nocvyskumnikov.sk/kvizy pre 

registrovaných účastníkov. Najlepší riešiteľ každého kvízu získal hodnotnú cenu a to poukážku v 

hodnote 100 EUR na nákup kníh z vydavateľstva SAV-VEDA. Vyhlasovateľom súťaže bola SAV. 

https://online.nocvyskumnikov.sk/kvizy
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4. Medzinárodná vedecká spolupráca  

 

4.1. Medzinárodné vedecké podujatia  
 

4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2020 

alebo sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu 

podujatia  
  

8. Medzinárodná konferencia polymérnych materiálov v automobilovom priemysle a 24. Slovenská 

gumárenská konferencia, Kongresové centrum Lindner Hotel, Galéria Central v Bratislave, 64 

účastníkov, 16.09.-18.09.2020 

Konferencie PMA sa pravidelne konajú v dvojročných intervaloch a preto pôvodne bola 

konferencia plánovaná na máj 2019 a termín bol oznámený na jeseň 2018 a súčasne sa zabezpečili 

všetky súvisiace objednávky. Konferenciu organizovali spoločne Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie STU a Ústav polymérov SAV, s dvoma predsedami organizačného 

výboru, ktorými boli Prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. (ÚPo SAV) a Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD 

(FCHPT STU), pričom funkcie vedúcej sekretariátu konferencie sa zhostila Mgr. Silvia Podhradská, 

PhD. (ÚPo SAV).   

Napriek podrobnému prieskumu možných termínových prekryvov, najmä ohľadom súvisiacich 

konferencií najmä v Európe, vo februári 2018 sme zistili, že termín konferencie koliduje s finále 

MS v hokeji, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave presne v tom istom termíne, ako bola plánovaná 

PMA. Dôsledkom bolo predovšetkým enormné zvýšenie cien ubytovania v hoteloch, ktoré sme 

odhadli na neakceptovateľné najmä z hľadiska účasti pravidelných účastníkov konferencií z 

okolitých krajín (Česko, Maďarsko, Poľsko), odkiaľ bolo prihlásených takmer 40 hostí, ako aj 

zvýšenie nákladov pre organizujúce inštitúcie na prenájom hotela. Najjednoduchším riešením sa 

javilo preloženie konferencie o rok, na máj 2020. Tu však zasiahla vis major, vrcholiaca prvá vlna 

pandémie, s výrazným obmedzením cezhraničných osobných stykov, keď hrozilo, že počet 

účastníkov bude menej ako 40. Preto sme termín konferencie po druhýkrát preložili a konferencia 

PMA &amp;amp; SRC sa konala v dňoch 16. 9. – 18. 9. 2020 v pôvodne plánovaných priestoroch 

Lindner hotel Gallery Central Bratislava za účasti 64 účastníkov, pričom takmer polovica bola zo 

zahraničia, najmä z Česka a Talianska.    

Pri tomto počte účastníkov po prvýkrát popri 6 tradičných plenárnych prednáškach sa uskutočnili aj 

4 on-line plenárne prednášky. Celkovo prednášky prebehli len v jednej sekcií a nie oddelene v 

sekciách plasty a kaučuk. Napriek tomu účastníci hodnotili konferenciu ako prospešnú a úspešnú, 

zrejme i pod vplyvom faktu, že to bola jedna z mála medzinárodných konferencií, ktoré sa 

uskutočnili aj prezenčne. Okrem prednášok sa prezentovalo 18 vývesiek.  

  

  

 

POLYMÉRY 2020, XI. Slovensko - Česká konferencia, Ústav polymérov SAV, Bratislava, 35 

účastníkov, 06.10.-07.10.2020 

V dňoch 6. a 7. októbra 2020 sa konala XI. Slovensko - Česká konferencia POLYMÉRY 2020, 

ktorej organizátormi bol Ústav polymérov, SAV s podporou Ústavu makromolekulární chemie, 

ČAV a Odbornej skupiny Polyméry, Slovenskej chemickej spoločnosti.  

Konferencia POLYMÉRY 2020 je pokračovaním úspešnej tradície obľúbených stretnutí slovenskej 

a českej odbornej verejnosti z oblasti makromolekulovej chémie a fyziky z akademickej alebo aj z 

aplikačnej sféry. Cieľom stretnutí je vzájomná informovanosť, výmena skúseností a prezentácia 

výsledkov na medzinárodnom fóre s možnosťou získavania nových kontaktov. Zároveň umožňuje 

podnikom a firmám z oblasti polymérnej chémie prístup k novým výsledkom, a tým užšie 

prepojenie vedy a priemyslu.  

Konferencia bola pôvodne plánovaná v konferenčnom centre SAV v Smoleniciach avšak z dôvodu 

zhoršujúcej sa pandemickej situácie sa organizátori rozhodli organizovať konferenciu on-line 
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formou. Na konferencii sa s príspevkami zúčastnilo 35 účastníkov. Z toho odznelo 15 prednášok 

cez aplikáciu ZOOM a odprezentovaných bolo aj 23 postrov, ktoré boli prezentované 

prostredníctvom platformy PREVEDA (www.preveda.sk/). Táto platforma je známa hlavne 

mladším kolegom, ktorí majú možnosť každoročne prezentovať svoje výsledky touto formou na 

Interaktívnej konferencii mladých vedcov.   

Aj napriek tomuto on-line formátu bol o konferenciu POLYMÉRY 2020 záujem nielen u 

polymérnych vedcov  v Bratislave a v Prahe ale aj v Košiciach (TUKE), Brne (CEITEC), Zlíne 

(UTB) a v Pardubiciach (UPCE). Svojou účasťou nás potešili aj kolegyne z Poľskej akadémie vied 

z Centra pre polymérne a uhlíkové materiály v Zabrze.  

Výstupom konferencie je kniha rozšírených príspevkov k prednáškam a postrom uverejnená on-line 

na stránke konferencie POLYMÉRY 2020: www.polymer.sav.sk/polymery2020/index.html.  

Napriek dištančnému formátu bola diskusia k jednotlivým prednáškam živá a plodná, cez platformu 

PREVEDA sme zaznamenali spolu 45 otázok na skoro všetky postre.  

  

 

4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2021 

(anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail 

zodpovedného pracovníka)  
  

 

4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných 

konferencií  
 

Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií 

Meno pracovníka Programový Organizačný Programový i organizačný 

 Danko Martin 0 0 1 

 Eckstein Anita 0 1 0 

 Chodák Ivan 1 0 0 

 Janigová Ivica 0 1 0 

 Omastová Mária 1 0 0 

 Opálková Šišková 

Alena 
0 1 0 

 Podhradská Silvia 0 1 0 

 Spolu 2 4 1 

  

4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch  
 

4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných 

komitétoch SR  

 

Ing. Igor Lacík, DrSc.  

 

IUPAC Polymérna divízia (funkcia: titular member, zvolený vice-prezident) 

IUPAC Subcommittee Modelling of Free Radical Polymerization Kinetics and Processes 

(funkcia: člen)  

 

Ing. Igor Novák, PhD.  

 

Society of Plastics Engineers, Antwerpy, Belgicko (funkcia: člen)  
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Ing. Mária Omastová, DrSc.  

 

ALLEA (funkcia: zástupkyňa SAV) 

EASAC (funkcia: zástupkyňa SAV) 

European Polymer Federation (funkcia: národný reprezentant SR) 

NK IUPAC (funkcia: členka) 

SK UNECSO  (funkcia: členka)  

 

RNDr. Michal Procházka, PhD.  

 

EuCheMS European Young Chemists´ Network (funkcia: delegát Slovenskej chemickej 

spoločnosti )  

 

4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)  
 

Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty 

Meno pracovníka Typ programu/projektu/výzvy 

Počet 

hodnotených 

projektov 

   Bondarev Dmitrij     TAČR - Technologická agentura ČR 5 

   Danko Martin     NCN - Narodowe Centrum Nauki Poland 2 

   Chodák Ivan     ERANET 1 

   Mosnáček Jaroslav     NCN - Narodowe Centrum Nauki Poland 2 

   Omastová Mária     L´Oreal: Ženy vo vede 12 

   Špitálsky Zdenko     National Science Centre Poland 1 

       Srbská grantová agentúra 2 

  

4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a riešenia 

medzinárodných projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci 
Na ústave sa riešilo v roku 2020 viacero MVTS projektov ako sú HORIZONT 2020, ERA-NET, 

JDRF, ERDF, COST, V4-Korea Joint Research Project a rôzne bilaterálne projekty. Vzhľadom na 

situáciu súvisiacu s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID bola mobilita na ÚPo SAV značne 

obmedzená. Vedecký výskum bol teda odkázaný na domáce prístrojové vybavenie. Väčšina 

stretnutí a konferencií sa uskutočnila online formou. Podarilo sa uskutočniť iba jeden pracovný 

pobyt Ing. Anity Andicsovej-Eckstein na SCITEC-CNR v Taliansku, ktorý mal trvať 3 mesiace, no 

po 1. mesiaci musel byť ukončený dôsledkom nepriaznivej situácie súvisiacej so šírením ochorenia 

COVID. Spolupráca v rámci ERA-NET projektu NANO2COM vyústila do podania nového 

HORIZONT 2020 projektu H2020-FETOPEN-2018-2020. Prínosom spoluprác v rámci MVTS bolo 

viacero kvalitných publikácií. 

  

 
Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v Prílohe E. 
Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a Prílohe B. 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

34 

5. Koncepcia dlhodobého rozvoja organizácie  

  

 

5.1. Odporúčania z posledného pravidelného hodnotenia organizácií SAV (akreditácie) 

ÚPo SAV bol v poslednej akreditácii za roky 2012-2015 hodnotený medzinárodným panelom ako 

jeden z dvoch ústavov SAV stupňom A, ktorý znamená "Výskum patrí k medzinárodnej špičke v 

európskom kontexte. Organizácia preukázala významné príspevky v danej oblasti a dosiahla 

medzinárodné uznanie v Európe". 

Medzinárodný panel vo svojich odporúčaniach zdôraznil potrebu: 

·    identifikácie a posilnenia nosných tém ústavu spolu so zlučovaním vysokého počtu 

výskumných projektov 

·    výraznejšieho publikovania výsledkov vo vysoko-impaktovaných časopisoch 

·    zvýšenia snahy o posilnenie ústavu kvalitnými mladými vedeckými pracovníkmi vrátane 

získavania zahraničných mladých vedeckých pracovníkov. 

  

Na ÚPo SAV zasadala po viac ako dvoch rokoch Externá rada riaditeľa. Výstupy a doporučenia 

tejto rady sú uvedené na str. 5. 

  

5.2. Hlavné body Akčného plánu organizácie a stav ich plnenia 
Akčný plán ústavu vychádza z odporúčaní medzinárodného panelu formulovaných počas poslednej 

akreditácie za roky 2012-2015 a bol v roku 2017 vypracovaný vedením a Vedeckou radou ÚPo 

SAV s cieľom udržať si vedúce postavenie v slovenskej vede a uznávané medzinárodné postavenie. 

Ďalšou úlohou vypracovaného Akčného plánu bolo identifikovať slabšie miesta v realizácii 

výskumných úloh, ktorých odstránenie by mohlo viesť k ďalšiemu zvýšeniu kvality vedeckých 

výstupov a k nastaveniu trvalo udržateľného rozvoja. Aktuálny Akčný plán bol vypracovaný na 

roky 2018-2022 a obsahuje stratégiu rozvoja na najbližších 5 rokov s dôrazom na zvýšenie kvality a 

vyváženosti vedeckých výstupov, zlepšenie podmienok pre výskum na ústave, stabilizáciu a 

zlepšenie kvality vedeckých pracovníkov, zvýšenie zastúpenia mladých vedeckých pracovníkov, 

zvýšenie úrovne vzdelávania na ústave so špecifickou vzdelávacou schémou pre doktorandov a 

postdoktorandov a zlepšenie postavenia v medzinárodnom vedeckom prostredí. Okrem hlavných 

bodov akčného plánu sa ÚPo SAV snaží realizovať všetky odporúčania formulované na poslednom 

stretnutí Externej rady riaditeľov. 

V otázke kvality a vyváženosti vedeckej práce a jej orientovania ako aj výstupov sa ústav zameriava 

na zníženie fragmentácie vedeckého výskumu a identifikáciu a podporu hlavných nosných 

vedeckých tém ústavu, v ktorých je ústav medzinárodne uznávaný. Identifikácia kľúčových tém 

prebieha na viacerých úrovniach, t. j. excelentný základný výskum vzhľadom na tradíciu ale aj 

aktuálne trendy a požiadavky partnerských výskumných skupín, a v neposlednom rade výskum 

smerom k požiadavkám aplikačnej sféry a potrebám spoločnosti. V rámci zlepšenia podmienok na 

uskutočňovanie vedeckého výskumu sa ÚPo SAV snaží zabezpečiť potrebné prístrojové vybavenia 

a zabezpečiť finančnú podporu z národnými a medzinárodnými grantovými agentúr. Jednou z 

hlavných priorít založenej Rady pre externú komunikáciu je prehĺbiť na ústave výskum orientovaný 

aplikačne, čo realizuje prezentovaním výskumu a najnovších vedeckých výstupov ústavu medzi 

firmami a v priemyselnom sektore na rôznych stretnutiach, workshopoch alebo prostredníctvom 

médií či sociálnych sietí. 

Stratégia stabilizácie a zlepšenia kvality vedeckých pracovníkov je založená na identifikácii 

excelentných vedeckých pracovníkov ich pravidelným hodnotením a ich následnej stimulácii a 

usmerňovaní, na snahe o obrátenie pyramidálnej štruktúry zvýšením podielu doktorandov a 

postdoktorandov a na internacionalizácii vedeckého tímu na ústave. Cieľom je aj zníženie 

nehomogénneho príspevku jednotlivých vedeckých pracovníkov, stimulovanie publikovania v 

špičkových časopisoch a obmedzenie publikovania v časopisoch v 3. a 4. kvartile. 

K omladzovaniu mladej vedeckej generácie prispieva aj prijímanie nových doktorandov. V roku 

2020 boli odsúhlasené Predsedníctvom SAV štyri nové doktorandské pozície. V prípade potreby sa 
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ÚPo SAV tiež snaží finančne pokryť doktorandské pozície nad pridelený limit zo mzdového fondu 

ústavu. V roku 2020 vykonávalo na ÚPo SAV interné doktorandské štúdium 17 doktorandov. 

Okrem doktorandov zo Slovenska pôsobia na ústave aj doktorandi z Iránu (4), Egypta (3), Ukrajiny 

(2), Indie (1) a Srbska (1). Toto medzinárodné zloženie vytvára pre doktorandov vhodné prostredie, 

v ktorom je pre nich bežná komunikácia v anglickom jazyku na stretnutiach Rady mladých vedcov 

ako aj na prednáškach a prezentáciách. Prijímanie zahraničných doktorandov zároveň prináša nové 

spolupráce s univerzitami, kde predtým títo doktorandi študovali alebo pôsobili. V rámci 

medzinárodných spoluprác prispievajú k omladzovaniu ústavu aj dlhodobé výskumné pobyty 

doktorandov a postdoktorandov zo zahraničia hradené agentúrou SAIA, ERASMUS programom 

alebo z Vyšehradského fondu. 

K udržaniu a zvyšovaniu kvality mladých vedeckých pracovníkov prispievajú okrem pravidelných 

hodnotení aj prednášky organizované Vedeckou radou ÚPo SAV a Radou mladých vedcov, kde sa 

doktorandi a postdoktorandi majú možnosť zdokonaliť okrem iného aj v tzv. mäkkých zručnostiach 

a anglickom jazyku, keďže sú prednášky prezentované v tomto jazyku. Ústav sa snaží vytvoriť 

čerstvým postdoktorandom pracovné pozície, ktoré sú ďalej podmienené absolvovaním dlhodobého 

pobytu na zahraničnom vedecko-výskumnom pracovisku. Zvyšovanie kvality mladých vedeckých 

pracovníkov začína už od doktorandov, kde sa v roku 2020 prijali nasledovné kritéria pre úspešné 

ukončenie PhD štúdia: 1. úspešná predobhajoba pred Vedeckou radou ÚPo SAV minimálne jeden 

mesiac pred odovzdaním dizertačnej práce, 2. minimálne tri publikácie súvisiace s témou 

doktorandského štúdia prijaté v Q1 alebo Q2 časopisoch vo WOS, aspoň jedna musí byť 

prvoautorská alebo v časopise s IF > 4, 3. aktívna účasť aspoň na jednej medzinárodnej konferencii, 

4. aspoň jedna prednáška na konferencii, 5. výskumno-študijný pobyt na zahraničnom 

vedecko-výskumnom pracovisku v dĺžke aspoň dva týždne. Ďalšou snahou je napr. vytvoriť 

doktorandské pozície, ktoré by boli financované priemyselnými podnikmi a absolventi by sa 

venovali priemyselne orientovanému výskumu. 

Na ústave prebieha veľa spoluprác so zahraničnými vedecko-výskumnými pracoviskami a 

inštitúciami, ktoré sú finančne pokryté množstvom projektov, ako sú HORIZONT 2020, ERA-NET, 

JRDF, ERDF, COST, MAD a rôzne bilaterálne projekty, ale sú tu aj neformálne spolupráce, ktoré 

vyústili do mnohých vedeckých publikácií a v budúcnosti môžu viesť k získaniu nových 

medzinárodných projektov. Takisto konzorciá zoskupené v COST projektoch majú tendenciu 

uchádzať sa o ďalšie významné medzinárodné projekty. Takéto zahraničné kontakty sú tiež 

užitočné pri získavaní finančných dotácií pre postdoktorandov na pokrytie ich dlhodobých 

zahraničných stáži. 

Veľká pozornosť je venovaná udržaniu a posilneniu publikačnej činnosti vedeckých pracovníkov 

ústavu. ÚPo SAV výrazne finančne podporuje publikovanie vo vysoko impaktovaných časopisoch s 

dôrazom na prvoautorské publikácie a publikácie s korešpondenčným autorom z ústavu. V roku 

2020 bolo zriadené aj hodnotenie všetkých vedeckých pracovníkov, kde bola snaha identifikovať a 

stimulovať vedeckých pracovníkov s výnimočnými vedeckými výstupmi. V roku 2020 bolo 

uverejnených 73 vedeckých prác v CC a IF časopisoch. 

5.3. Aktualizácia Akčného plánu organizácie v roku 2020 
V roku 2020 nedošlo k aktualizácií Akčného plánu, keďže odporúčania Externej rady riaditeľov sa 

prelínajú s cieľmi vytýčenými v Akčnom pláne. ÚPo SAV sa sústredil na plnenie týchto cieľov a 

odporúčaní. Aktualizácia Akčného plánu bude pravdepodobne potrebná po prechode ústavu na 

verejnú výskumnú inštitúciu, ktorý so sebou prinesie nové špecifiká a ich implementácia si vyžiada 

systematický prístup. 

V najbližšom období bude dôležitá implementácia ďalších opatrení uvedených v Akčnom pláne 

organizácie. Pozornosť vedenia, Vedeckej rady a vedúcich oddelení bude upriamená na podporu 

identifikovaných nosných tém ústavu naprieč oddeleniami. V súvislosti so zabezpečením 

excelentného výskumu na ÚPo SAV sa Vedecká rada tiež bude snažiť o vytváranie 

multidisciplinárnych skupín schopných zapojiť sa do veľkých medzinárodných projektov, ktorých 

získavanie je veľkou výzvou. 

Ďalším nástrojom na zvýšenie kvality vedeckej práce by malo byť v nasledujúcom období zvýšenie 
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prednáškovej činnosti na ústave a oživenie pozvaných prednášok výnimočných domácich a 

zahraničných osobností vedy. S tým súvisí aj účasť takýchto osobností na konferenciách 

organizovaných ÚPo SAV a využitie organizovaných konferencií na zviditeľnenie a propagáciu 

ústavu. V roku 2020 boli tieto možnosti v dôsledku nepriaznivej situácie spôsobenej opatreniami 

proti šíreniu ochorenia COVID značne obmedzené. Vzhľadom na očakávané dlhodobé postupné 

zlepšovanie situácie, bude potrebné plánovanie on-line prednášok. 
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6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami a inými subjektmi v oblasti vedy 

a techniky, okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4  

  

 

6.1. Spoločné pracoviská organizácie  

 

6.1.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)  

     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU     

Oblasť spolupráce: Zmluva o spolupráci s EVI na uskutočňovaní doktorandských študijných 

programov     

Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené):      
Začiatok spolupráce: 2020     

Zhodnotenie: Podieľanie sa ÚPo SAV ako EVI na uskutočňovaní nasledovných doktorandských 

študijných programov akreditovaných na FCHPT STU:fyzikálna chémia, študijný odbor 

chémiaorganická chémia, študijný odbor chémiamakromolekulová chémia, študijný odbor chémia 

technológia polymérnych materiálov, študijný odbor chemické inžinierstvo a technológiev dennej a 

externej forme, v slovenskom a anglickom jazyku      

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Prírodovedecká fakulta UK     

Oblasť spolupráce: Rámcová dohoda o spolupráci s EVI Ústav polymérov SAV pri podieľaní sa 

na uskutočňovaní doktorandských študijných programov fyzikálna chémia, organická chémia     

Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené):      

Začiatok spolupráce: 2020     

Zhodnotenie: Predmetom dohody je spolupráca zúčastnených strán pri realizácii doktorandského 

štúdia v študijných programoch fyzikálna chémia a organická chémia v dennej a externej forme v 

slovenskom a anglickom jazyku      

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave     

Oblasť spolupráce: Prepojenie nano a textilných technológií s umením     

Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené):      

Začiatok spolupráce: 2016     

Zhodnotenie: Alena Opálková Šišková z ÚPo SAV s J. Frajovou (VŠVU/TUL) v rámci projektu 

Nano-Art spolupracuje pri využití moderných technológií pri dizajnovaní objektov úžitkového 

umenia a v oblasti šperkárstva a odevníctva. Z tejto spolupráce, ktorá trvá nepretržite od roku 2015, 

vznikajú nielen dizajnérske artefakty, ale aj materiál určený pre praktické aplikácie. Materiál je 

zaradený do knižnice materiálov v Slovenskom centre dizajnu v Bratislave a v Materi´O v 

Prahe.Nanomateriál z plastového odpadu bol predstavený na Prague Design Week 2020, ktorý sa 

konal v dňoch 2. – 6.9. 2020. Výstavný stánok bol zameraný na predstavenie spôsobu výroby 

nanomateriálov, jeho vizuality a vlastností. Expozícia na prehliadke dizajnérov bola vybraná ako 

jedna z piatich najzaujímavejších, aby mohla byť predstavená na tlačovej konferencii Design Week. 

Nanovlákenný PET materiál bol označený ako inovatívny a  hľadá si uplatnenie v odevníctve, 

dizajne, umení ale predovšetkým v priemyselných oblastiach.      

   
Pozn.: uvádzajte len tie spolupráce, na ktoré má organizácia zmluvu resp. memorandum o zriadení spoločného 

pracoviska, resp. o vzájomnej spolupráci v konkrétnej oblasti výskumu  
 

6.1.2. Spoločné pracoviská s inými organizáciami SAV  
     

Názov organizácie: Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV     

Oblasť spolupráce: Zmluva o spoločnom pracovisku     

Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené): ÚPo SAV     
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Začiatok spolupráce: 2019     

 

   
Pozn.: uvádzajte len tie spolupráce, na ktoré má organizácia zmluvu resp. memorandum o zriadení spoločného 

pracoviska, resp. o vzájomnej spolupráci v konkrétnej oblasti výskumu  
 

6.2. Spoločné pracoviská organizácie s inými inštitúciami mimo SAV a VŠ  

     

Názov inštitúcie: ICARST n.o., International Centre for Applied Research and Sustainable 

Technology     

Oblasť spolupráce: Spoločné pracovisko pre výskum trvalo udržateľných plastov     

Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené): ICARST n.o. a ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2019     

 

   
Pozn.: uvádzajte len tie spolupráce, na ktoré má organizácia zmluvu resp. memorandum o zriadení spoločného 
pracoviska, resp. o vzájomnej spolupráci v konkrétnej oblasti výskumu  
 

6.3. Spoločné projekty s univerzitami a ostatnými inštitúciami mimo SAV  
     

Názov projektu: Pokročilé inžinierstvo a výskum aerogélov pre environmentálne vedy a vedy o 

živej prírode     

Agentúra: COST     

číslo projektu: COST Action CA18125     

Spolupracujúce inštitúcie: 37 inštitúcií     

Koordinátor projektu: Carlos A. Garcia Gonzalez - Universidad de Santiago de Compostela, 

Spain, Igor Lacík - ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2019 

Koniec spolupráce: 2023 

Zhodnotenie: Účasť na projekte znamená možnosť zoznámiť sa s novou skupinou materiálov, 

plánovať nové pracovné postupy k príprave a charakterizácii aerogélov. Významným prvkom je 

silné medzinárodné konzorcium s možnosťou vytvorenia spolupráce a kontaktov s vedeckými a 

priemyselnými partnermi. Plánované aktivity pozastavené kvôli Covid-19      

         

Názov projektu: Preparation of hydrogel via dual ionic and supramolecular crosslinking by 

introducing the merocyanine group on alginate backbone and its complexation with 

cucurbit[8]urile.      

Agentúra: neformálna spolupráca/ Abolfazl Heydari     

číslo projektu:      
Spolupracujúce inštitúcie: Aix-Marseille University France - A. Kermagoret     

Koordinátor projektu:      
Začiatok spolupráce: 2019 

Koniec spolupráce: 2020 

Zhodnotenie: 1 odoslaná publikácia      

         

Názov projektu: Európska sieť pre prepojenie výskumu a inovácií v pokročilom a inteligentnom 

textile.      

Agentúra: COST     

číslo projektu: CA17107     

Spolupracujúce inštitúcie: Catalan Technical Textiles Cluster Spain + 52 inštitúcií z 28 krajín     

Koordinátor projektu: A.D. Domingo - CTTC, Anita Andicsová Eckstein - ÚPo SAv     

Začiatok spolupráce: 2017 

Koniec spolupráce: 2022 
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Zhodnotenie: V rámci toho projektu sme tento rok začali spolupracovať s členmi konzorcia 

uvedeného projektu: P. Peer (Česká Republika), I. Jordanov (Severné Macedónsko) a P. Rychter 

(Poľsko) na využití plastového odpadu pre aplikácie ako sú filtrácia a medicína.1 spoločná 

karentovaná publikácia, 1 odoslaná publikácia      

         

Názov projektu: Nová generácia viackomponentných PMCG mikrokapsúl s kontrolovaným 

povrchom pre vyhnutie sa imunitnej odpovedi po transplantácii.     

Agentúra: JDRF USA     

číslo projektu: 2-SRA-2018-521-S-B     

Spolupracujúce inštitúcie: CellTrans Inc., Chicago, USA, NTNU Trondheim Nórsko, UMCh AV 

CR Praha     

Koordinátor projektu: Igor Lacík - ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2017 

Koniec spolupráce: 2020 

Zhodnotenie: 1 pozvaná prednáška na e-symposiu Innovations in Polymers and Materials Science 

a 1 publikácia v časopise Polymer, kt. sa posudzuje      

         

Názov projektu: Funkčné polyméry pre prípravu vysoko-účinných materiálov.      

Agentúra:      

číslo projektu: MAD SAV-PAV     

Spolupracujúce inštitúcie: Center for Molecular and Macromolecular Studies PAS Lodz, Poland     

Koordinátor projektu: Martin Danko - ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2019 

Koniec spolupráce: 2021 

 

         

Názov projektu: Prediktívna štúdia bioaktívnych materiálov získaných elektrostatickým 

zvlákňovaním v podmienkach kompostovania     

Agentúra:      

číslo projektu: MAD SAV-PAV     

Spolupracujúce inštitúcie: Centre of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Sciences     

Koordinátor projektu: Alena Opálková Šišková - ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2019 

Koniec spolupráce: 2021 

Zhodnotenie: elektrostatickým zvlákňovaním boli pripravené netkané textílie z polyméru s 

obchodným označením Ecoflex. Pripravené produkty boli  následne kompletne ocharakterizované 

dostupnými technikami a tiež bola testovaná ich antibakteriálna aktivita.1 spoločná publikácia, 1 

príspevok na konferencii Polyméry 2020      

         

Názov projektu: LiBASED: Hybridné zariadenie batéria-superkapacitor na báze Li-iónov      

Agentúra:      

číslo projektu: M-ERA.NET 2/2019/966/LiBASED      

Spolupracujúce inštitúcie: Centrum polymerních systémů, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 

Sabanc? University, Nanotechnology Research and Application Center SUNUM, Tuzla, ?stanbul, 

Turkey     

Koordinátor projektu: P. Saha UTB Zlín, Mária Omastová ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2020 

Koniec spolupráce: 2023 

Zhodnotenie: 1 príspevok na konferencii NFA 2020 Košice      

         

Názov projektu: Fotochemicky indukovaná meďou sprostredkovaná radikálová polymerizácia s 

vratnou deaktiváciou.     
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Agentúra: APVV     

číslo projektu: APVV-15-0545     

Spolupracujúce inštitúcie: FCHPT STU Bratislava     

Koordinátor projektu: Jaroslav Mosnáček     

Začiatok spolupráce: 2016 

Koniec spolupráce: 2020 

Zhodnotenie: 2 karentované publikácie      

         

Názov projektu: Príprava a štúdium polymérnych gélov s využitím v ochrane kultúrneho dedičstva     

Agentúra: VEGA     

číslo projektu: VEGA 1/0602/19     

Spolupracujúce inštitúcie: FCHPT STU Bratislava     

Koordinátor projektu: Milena Reháková - FCHPT STU, Juraj Kronek - ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2019 

Koniec spolupráce: 2022 

Zhodnotenie: Príspevok na konferencii Polyméry 2020      

         

Názov projektu: Pokročilá fotochemicky indukovaná radikálová polymerizácia s prenosom atómu 

tolerantná k prítomnosti kyslíka.      

Agentúra: APVV     

číslo projektu: APVV-19_0338     

Spolupracujúce inštitúcie: FCHPT STU Bratislava, CEMEA     

Koordinátor projektu: Jaroslav Mosnáček     

Začiatok spolupráce: 2020 

Koniec spolupráce: 2024 

 

         

Názov projektu: Výskyt mikroplastov a vybraných mikropolutantov v povrchových a pitných 

vodách Slovenska a  ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov.      

Agentúra: APVV     

číslo projektu: APVV-19-0250     

Spolupracujúce inštitúcie: FCHPT STU Bratislava, PriF UK Bratislava     

Koordinátor projektu: Tomáš Mackuľak FCHPT, Dmitrij Bondarev - ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2020 

Koniec spolupráce: 2024 

Zhodnotenie: 1 pripravovaná publikácia      

         

Názov projektu: Mikroštruktúra a sorpčné vlastnosti uhlíkových vlákien pripravených 

karbonizáciou celulózových prekurzorov.       

Agentúra: VEGA     

číslo projektu: VEGA 2/0127/17     

Spolupracujúce inštitúcie: FÚ SAV, PriF UK Bratislava     

Koordinátor projektu: I. Maťko FÚ SAV, Helena Švajdlenková - ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2016 

Koniec spolupráce: 2020 

Zhodnotenie: V spolupráci s medzinárodnou skupinou Dr. T. Kavetského (PL, UA) sa 

charakterizovali dva typy mikroporéznych uhlíkových vlákien ako elektrovodivé nosiče akázy, kde 

sa študoval vplyv ich štruktúry na parametre ampérometrického biosenzora. Tieto biosenzory sa 

používajú na analýzu fenolových zlúčenín v odpadových vodách. 1 spoločná publikácia       

         

Názov projektu: Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny     

Agentúra: APVV     
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číslo projektu: APVV-15-0641     

Spolupracujúce inštitúcie: FÚ SAV, ÚMFG SAV, FCHPT STU Bratislava, FMFI UK Bratislava     

Koordinátor projektu: P. Šiffalovič FÚ SAV, Matej Mičušík ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2016 

Koniec spolupráce: 2020 

Zhodnotenie: spoločná publikácia      

         

Názov projektu: Preparation of implantable drug delivery systems in the acute and adjuvant 

treatment of breast cancer     

Agentúra: neformálna spolupráca / Abolfazl Heydari     

číslo projektu:      

Spolupracujúce inštitúcie: Hacettepe University in Turkey - E. Bilensoy     

Koordinátor projektu:      

Začiatok spolupráce: 2020 

Zhodnotenie: 2 odoslané spoločné projekty      

         

Názov projektu: NANO2COM: Pokročilé polymérne kompozity plnené novými 2D nanočasticami      

Agentúra:      
číslo projektu: M-ERANET-18-414-Nano2Com     

Spolupracujúce inštitúcie: Institute for Mechanics of Materials University of Latvia, Latvia, 

Kaunas, University of Technology, Lithuania     

Koordinátor projektu: Andrey Aniskevich Latvijas Universitate, Mária Omastová ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2018 

Koniec spolupráce: 2021 

Zhodnotenie: 1 publikovaný  článok v karentovanom časopise, 1 príspevok na konferencii       

         

Názov projektu: Katiónové poly(2-oxazolíny) pre transport génov a liečiv.     

Agentúra: MAD     

číslo projektu:      

Spolupracujúce inštitúcie: Institute of Polymers BAS Sofia     

Koordinátor projektu: Juraj Kronek - ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2018 

Koniec spolupráce: 2020 

Zhodnotenie: 1spoločná publikácia v časopise Journal of Applied Polymer Science      

         

Názov projektu: Synthesis of organometallic ligand     

Agentúra: neformálna spolupráca/ Abolfazl Heydari     

číslo projektu:      
Spolupracujúce inštitúcie: Iran Polymer Petrochemical Institute - H.A. Khonakhdar     

Koordinátor projektu:      
Začiatok spolupráce: 2019 

Koniec spolupráce: 2020 

Zhodnotenie: 2 spoločné publikácie, 2 odoslané rukopisy      

         

Názov projektu: ENIUS: Európska sieť multidisciplinárneho výskumu na zlepšenie močových 

stentov.     

Agentúra: COST     

číslo projektu: CA COST Action 16217     

Spolupracujúce inštitúcie: Jesus Uson Minimally Invasive Surgery Centre, Spain + cca 40 

inštitúcií     

Koordinátor projektu: Federico Soria - Jesus Uson Minimally Invasive Surgery Centre, Spain,  

Zdeno Špitalský ÚPo SAV     
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Začiatok spolupráce: 2017 

Koniec spolupráce: 2021 

 

         

Názov projektu: MultiComp: Multifunkčná sieť pre nanouhlíkové kompozitné materiály     

Agentúra: COST     

číslo projektu: COST project CA15107     

Spolupracujúce inštitúcie: Karlsruhe Institute of Technology, Institute of Nanotechnology, 

Karlsruhe, Germany + cca 40 inštitúcií     

Koordinátor projektu: Sharali Malik Karlsruhe Institute of Technology, Matej Mičušík ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2016 

Koniec spolupráce: 2020 

Zhodnotenie: 2 karentované publikácie      

         

Názov projektu: Nano2Day: Multifunkčné polymérné kompozity dopované novými 2D 

nanočasticami pre pokročilé aplikácie      

Agentúra:      

číslo projektu: H2020-MSCA-RISE-2017, Proposal number 777810     

Spolupracujúce inštitúcie: Latvijas Universitate + 10 inštitúcií z 8 krajín     

Koordinátor projektu: Andrey Aniskevich Latvijas Universitate, Mária Omastová ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2018 

Koniec spolupráce: 2022 

Zhodnotenie: 3 pobyty na partnerských inštitúciách, 2 príspevky na konferenciách v Prahe a 

Košiciach, 1 publikácia      

         

Názov projektu: En-ActivETICS: Kompozitný systém pre energeticky aktivované tepelné izolácie      

Agentúra:      

číslo projektu: M-ERA.NET Call 2018     

Spolupracujúce inštitúcie: Lodz University of Technology Poland, Tallinn University of 

Technology Estonia, Sto Sp. z o.o Poland     

Koordinátor projektu: Dariusz Heim Lodz University of Technology, Ivan Chodák UPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2019 

Koniec spolupráce: 2022 

Zhodnotenie: 1 konferenčný príspevok - konferencia sa v dôsledku pandemickej situácie 

neuskutočnila      

         

Názov projektu: MICROPAN: Cielený dizajn hydrogélových mikrokapsúl pre imunitnú ochranu 

pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky.      

Agentúra: APVV     

číslo projektu: APVV-18-0480     

Spolupracujúce inštitúcie: Medzinárodné laserové centrum Bratislava, FÚ SAV     

Koordinátor projektu: Igor Lacík - ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2019 

Koniec spolupráce: 2023 

Zhodnotenie: 4 publikácie      

         

Názov projektu: PPL: Bezolovnaté perovskitové solárne články s dlhodobou stabilitou      

Agentúra:      
číslo projektu: Projekt V4-Kórea JRP on Chemistry and Chemical Engineering      

Spolupracujúce inštitúcie: Military Institute of Engineer Technology, Obornicka 136 Str., 

50-961Wroclaw, Poland; Institute for Solid State Physics and Optics, Wigner Research Centre for 

Physics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary;  Department of Materials Science 
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and      

Koordinátor projektu: Soo Young Kim Korea University Seoul, Mária Omastová ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2017 

Koniec spolupráce: 2020 

Zhodnotenie: 2 publikácie v karentovanom časopise      

         

Názov projektu: Polymérne adaptovateľné siete smerom k výrobe vysoko výkonných materiálov.     

Agentúra: JRP     

číslo projektu: SAS-MOST JRP 2019/07     

Spolupracujúce inštitúcie: National Sun Yat-Sen University, Taiwan     

Koordinátor projektu: Martin Danko - ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2020 

Koniec spolupráce: 2022 

Zhodnotenie: 2 spoločné karentované publikácie      

         

Názov projektu: EsSENce: Vysokovýkonné kompozitné materiály na báze uhlíka s inteligentnými 

vlastnosťami pre pokročilé senzorické aplikácie     

Agentúra: COST     

číslo projektu: COST CA 19118     

Spolupracujúce inštitúcie: National Technical University, Athens, Greece + cca 33 inštitúcií     

Koordinátor projektu: Costas Charitidis NTU Athens, Mária Omastová ÚPo Sav     

Začiatok spolupráce: 2020 

Koniec spolupráce: 2024 

 

         

Názov projektu: Európske fórum pre pokročilé postupy     

Agentúra: COST     

číslo projektu: COST CA 18136     

Spolupracujúce inštitúcie: Norwegian University of Science and Technology, Norway + cca 37 

inštitúcií      

Koordinátor projektu: Florian Schneider - Norwegian University of Science and Technology, 

Silvia Podhradská - ÚPo SAV         

Začiatok spolupráce: 2019 

Koniec spolupráce: 2023 

 

         

Názov projektu: Dobre definované funkčné polyméry.      

Agentúra:      
číslo projektu: MAD SK-HU     

Spolupracujúce inštitúcie: Polymer Chemistry Research Group, HAS Budapest     

Koordinátor projektu: Jaroslav Mosnáček - ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2019 

Koniec spolupráce: 2022 

Zhodnotenie: V rámci projektu sa študovala príprava častíc pomocou emulznej polymerizácie a 

amfifilných nanoštruktúr pomocou fotopolymerizáciou indukovanému samousporiadávaniu.       

         

Názov projektu: Vysokoselektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych 

lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv.     

Agentúra: APVV     

číslo projektu: APVV-15-0485     

Spolupracujúce inštitúcie: PrF UPJŠ Košice, UBGŽ Ivánka pri Dunaji, LF UK Bratislava     

Koordinátor projektu: Miškovský Pavol - PrF UPJŠ Košice, Juraj Kronek, Igor Lacík - ÚPo SAV     



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

44 

Začiatok spolupráce: 2016 

Koniec spolupráce: 2020 

Zhodnotenie: Príspevok na konferencii 96. Fyziologické dni,       

         

Názov projektu: CompMXCarb: Nové polymérne kompozity na báze MXénov a uhlíkových 

nanoplnív     

Agentúra: APVV     

číslo projektu: APVV- SK-BY-RD-19-0011      

Spolupracujúce inštitúcie: Research Institute for Physical Chemical Problems of the Belarusian 

State University     

Koordinátor projektu: Matej Mičušík - ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2019 

Koniec spolupráce: 2022 

Zhodnotenie: 2 publikácie v karentovaných časopisoch, 2 konferenčné  príspevky      

         

Názov projektu: MERF: Matica pre uhlíkové epoxidové lamináty so zníženou horľavosťou     

Agentúra:      

číslo projektu: M-ERA.NET Call 2019     

Spolupracujúce inštitúcie: SYNPO a.s. Pardubice, Masarykova Univerzita v Brne, University of 

Latvia     

Koordinátor projektu: Edita Matysová SYNPO a.s., Zdeno Špitalský ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2020 

Koniec spolupráce: 2023 

Zhodnotenie: servis prístrojov termickej analýzy, potrebných na riešenie projektu      

         

Názov projektu: EPIC: Európske partnerstvo pre zlepšené kompozity     

Agentúra:      

číslo projektu: M-ERA.NET Call 2018     

Spolupracujúce inštitúcie: SYNPO, akciová společnost Pardubice; Ústav fyzikální elektroniky, 

Masarykova univerzita Brno     

Koordinátor projektu: Vladimír Špaček SYNPO a.s., Matej Mičušík ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2019 

Koniec spolupráce: 2022 

Zhodnotenie: 1 príspevok na konferencii PMA & SRC 2020 Bratislava      

         

Názov projektu: Preparation of nanocomposite hydrogel for drug delivery systems      

Agentúra: neformálna spolupráca/ Abolfazl Heydari     

číslo projektu:      
Spolupracujúce inštitúcie: Tabriz University in Iran - H. Namazi     

Koordinátor projektu:      
Začiatok spolupráce: 2019 

Koniec spolupráce: 2020 

Zhodnotenie: 2 spoločné publikácie, 2 odoslané rukopisy      

         

Názov projektu: Príprava a charakterizácia štruktúry a vlastností biodegradovateľných 

multifázových polymérnych materiálov na báze modifikovaného škrobu     

Agentúra: VEGA     

číslo projektu: VEGA 1/0570/17     

Spolupracujúce inštitúcie: TU Košice     

Koordinátor projektu: Dušan Olčák - TU Košice, Ivan Chodák ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2017 

Koniec spolupráce: 2020 
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Zhodnotenie: 2 karentované publikácie      

         

Názov projektu: Vplyv mikroštruktúry a dynamiky na sieťovanie a vlastnosti vytvrdených 

polymérov.      

Agentúra: VEGA     

číslo projektu: VEGA 2/0029/20     

Spolupracujúce inštitúcie: TU Viedeň - R. Liska     

Koordinátor projektu: H. Švajdlenková - ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2020 

Koniec spolupráce: 2022 

Zhodnotenie: 1 spoločná publikácia      

         

Názov projektu: Biotechnologická príprava bioplastov na báze PHA s programovaným 

uvoľňovaním biopolyméru a možnosti jeho využitia.      

Agentúra: APVV     

číslo projektu: APVV-18-0420     

Spolupracujúce inštitúcie: UCM Trnava - Fakulta prírodných vied     

Koordinátor projektu: Martin Danko - ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2019 

Koniec spolupráce: 2023 

Zhodnotenie: 2 karentované publikácie      

         

Názov projektu: Potenciálne riziko nanočastíc kovov a oxidov kovov používaných v 

nanomedicíne: vplyv na reprodukčný a imunitný systém a mozog.      

Agentúra: APVV     

číslo projektu: APVV-15-0296     

Spolupracujúce inštitúcie: ÚEE SAV, LF UK Bratislava, Ústav lekárskej chémie, biochémie a 

klinickej biochémie -  Fakulta prír. vied UKF v Nitre     

Koordinátor projektu: Soňa Scsuková ÚEE SAV, Jozef Kollár ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2016 

Koniec spolupráce: 2020 

Zhodnotenie: Ukončilo sa testovanie potenciálnych negatívnych účinkov testovaných strieborných 

a medených nanočastíc pomocou prírodných látok s antioxidačnými, protirakovinovými a 

protizápalovými vlastnosťami.1 konferenčný príspevok - Konferencia PMA & SRC 2020 Bratislava      

         

Názov projektu: Európska sieť chemikálií a materiálov na báze furánu pre udržateľný rozvoj.     

Agentúra: COST     

číslo projektu: CA18220     

Spolupracujúce inštitúcie: University of Aveiro, Portugal + 40 inštitúcií z 27 krajín     

Koordinátor projektu: Andreia Sousa - Portugal, Jaroslav Mosnáček - ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2019 

Koniec spolupráce: 2023 

Zhodnotenie: V tomto roku sa v rámci projektu pripravili rôzne východiskové substráty na 

prípravu nových polymérnych materiálov.       

         

Názov projektu: Európske topologické interdisciplinárne pôsobenie         

Agentúra: COST     

číslo projektu: COST CA17139     

Spolupracujúce inštitúcie: University of Trento, Italy + cca 50 inštitúcií         

Koordinátor projektu: Luca Tubiana - University of Trento, Italy, Dušan Račko - ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2018 

Koniec spolupráce: 2023 
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Názov projektu: PlasticFreeDanube.: Odpad z makro plastov v a pozdĺž Dunaja     

Agentúra:      

číslo projektu:      
Spolupracujúce inštitúcie: Univerzita prírodných zdrojov a života vo Viedni - BOKU, viadonau , 

Donauauen, RepaNet o.z.      

Koordinátor projektu: Gudrun Obersteiner-BOKU, Mária Omastová ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2018 

Koniec spolupráce: 2021 

Zhodnotenie: Správy z jednotlivých úloh, popularizačné a vzdelávacie akcie, popularizačné články      

     
Pozn.: uviesť konkrétne spoločné aj bilaterálne projekty na základe platnej zmluvy o spolupráci  
 

6.4. Iné typy spoločných aktivít s inštitúciami mimo SAV  

     

A. Opálková Šišková v spolupráci s A. Eckstein, K. Mosnáčkovou, J. Frajovou (VŠVU/TU 

Liberec) sa venovala príprave recyklovaných ale aj biodegradovateľných membrán na báze r-PET 

alebo PLA/PHB v zmesi s fibroínom, pre zlepšenie užívateľských vlastností filtračných membrán 

pripravených elektrostatickým zvlákňovaním. Ide o vlastnosti ako priedušnosť, zmáčavosť, 

antibakteriálna aktivita a mechanické vlastnosti.       

       

A. Opálková Šišková v spolupráci s J. Frajovou a J. Hrůzou (VŠVU/TU Liberec),  sa venovala 

recyklácii plastov na báze PET. Jednorázové PET fľaše boli spracované do formy jemnovlákenných 

membrán pomocou elektrostatického zvlákňovania. Takéto membrány boli testované za účelom 

využitia vo filtrácii. Testovala sa filtračná účinnosť, paropriepustnosť, mechanické vlastnosti, 

tepelný tok a priedušnosť.       

       

J. Rychlý - FCHPT  STU Bratislava - neformálna spolupráca. Pokračovalo sa v hodnotení 

vlastností uhlíkatých zvyškov vznikajúcich spálením dreva zo smreku, dubu a brezy za 

definovaných podmienok v kónickom kalorimetri pomocou EPR intenzity (prof. Brezová) v 

korelácii s obsahom C a H atómov (I. Šurina) z hmotnostnej spektroskopie. Zámerom je zvýšiť 

výpovednú hodnotu analýzy uhlíkatých zvyškov po obhliadke požiaroviska vzhľadom na určenie 

miesta vzniku ohňa a jeho ďalšie šírenie prípadne použiť vzorky týchto driev ako etalóny v 

zariadeniach s potenciálnym rizikom požiaru.       

       

J. Rychlý - Univerzita Pardubice - neformálna spolupráca.Pomocou kónického kalorimetra sa 

pokračovalo v testovaní  horľavosti vytvrdených epoxidových živíc retardovaných sériou nových 

retardérov horľavosti.      

       

J. Rychlý - Žilinská univerzita - neformálna spolupráca. Úbytok hmotnosti pri horení tropických 

drevín Merbau, Ipe, Cumaru, Garapa a Kempas sa v spolupráci s Univerzitou Žilina porovnával s 

rýchlosťou vzniku prchavých splodín ich rozkladu stanovovanou pomocou neizotermickej 

termogravimetrie v dusíku, vzduchu a v kyslíku.        
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7. Aplikácia výsledkov výskumu v spoločenskej a hospodárskej praxi  

  

 

7.1. Výsledky výskumu organizácie aplikované v praxi  

     

Výsledok výskumu: Biologicky degradovateľné bioplasty     

Kto využíva výsledok: PANARA s.r.o.     

Rok využívania od: 2011     

Rok využívania do: 0000     

Rok vytvorenia výsledku: 2011     

Autori výsledku: Alexy Pavol, Chodák Ivan, Bakoš Dušan, Bugaj Peter, Pavlačková Miroslava, 

Tomanová Katarína, Benovič František, Plavec Roderik, Mihalík Michal, Botošová Monika      

       

Výsledok výskumu: Polymérne kompozity pre 3D tlač     

Kto využíva výsledok: MYMEDIA, s.r.o.      

Rok využívania od: 2017     

Rok využívania do: 0000     

Projekt: VEGA 2/0093/16     

Rok vytvorenia výsledku: 2017     

Autori výsledku:  Špitálsky Zdenko, Kováčová Mária, Ďuriš Vojtech, Vysopal Marek, Svoboda 

Peter      

       

Výsledok výskumu: Kompozitný sorbent na odstraňovanie kontaminantov z vôd     

Kto využíva výsledok: AQUA+TECH SPECIALTIES SA.      

Rok využívania od: 2018     

Rok využívania do: 0000     

Rok vytvorenia výsledku: 2013     

Autori výsledku: Novák Ivan, Berek Dušan, Munka Karol, Varga Stanislav, Karácsonyová Monika      

   

7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)  

     

Názov/účel kontraktového výskumu: Analýza povrchov kompozitných materiálov     

Zadávateľ výskumného kontraktu: Univerzita T. Bati ve Zlíne, ČR     

Začiatok spolupráce: 2020     

Ukončenie spolupráce: 2020     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 3548  

     

Názov/účel kontraktového výskumu: DMTA merania     

Zadávateľ výskumného kontraktu: Bizlink Technology SK     

Začiatok spolupráce: 2020     

Ukončenie spolupráce: 2020     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 440  

     

Názov/účel kontraktového výskumu: Charakterizácia polymérov a mikrokapsúl.     

Zadávateľ výskumného kontraktu: Otsuka Pharmaceutical Factory Inc. Japan, R&D kontrakt     

Začiatok spolupráce: 2020     

Ukončenie spolupráce: 2020     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 8160  

     

Názov/účel kontraktového výskumu: Lepenie UZ meničov na nerezový substrát     

Zadávateľ výskumného kontraktu: ECOSON, s.r.o.     

Začiatok spolupráce: 2020     
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Ukončenie spolupráce: 2020     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 2434  

     

Názov/účel kontraktového výskumu: Lepidlo Elektropol      

Zadávateľ výskumného kontraktu: Matador Industries     

Začiatok spolupráce: 2020     

Ukončenie spolupráce: 2020     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 640  

     

Názov/účel kontraktového výskumu: Lepidlo Elektropol      

Zadávateľ výskumného kontraktu: SOS Electronic, s.r.o.     

Začiatok spolupráce: 2020     

Ukončenie spolupráce: 2020     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 1100  

     

Názov/účel kontraktového výskumu: Merania na kónickom kalorimetri     

Zadávateľ výskumného kontraktu: KINGSPAN a.s. Hradec Králové, ČR     

Začiatok spolupráce: 2020     

Ukončenie spolupráce: 2020     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 841  

     

Názov/účel kontraktového výskumu: Rýchlostné konštanty a modelovanie pre polymerizačné 

procesy: ko- a terpolymerizačné štúdie vo vode, alkoholoch a ich zmesiach.     

Zadávateľ výskumného kontraktu: BASF SE Ludwigshafen Germany, R&D kontrakt     

Začiatok spolupráce: 2020     

Ukončenie spolupráce: 2020     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 40000  

     

Názov/účel kontraktového výskumu: XPS analýza uhlíkových sedimentov      

Zadávateľ výskumného kontraktu: NAFTA a.s     

Začiatok spolupráce: 2020     

Ukončenie spolupráce: 2020     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 130  

     

Názov/účel kontraktového výskumu: XPS merania     

Zadávateľ výskumného kontraktu: CEMEA     

Začiatok spolupráce: 2020     

Ukončenie spolupráce: 2020     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 1500  

     

Názov/účel kontraktového výskumu: XPS merania     

Zadávateľ výskumného kontraktu: Elektrotechnický ústav SAV     

Začiatok spolupráce: 2020     

Ukončenie spolupráce: 2020     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 350  

 

7.3. Iné formy aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej a hospodárskej praxi  

     

V rámci projektu ŠF Inovácia produktového portfólia spoločnosti Novplasta sa začala spolupráca 

zameraná na environmentálne riešenia výroby plastových fólií s cieľom zavedenia výroby 

biodegradovateľných fólií použitím technológií, ktoré má Novplasta s.r.o. Šenkvice k dispozícii.      
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8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR 

a iné organizácie  

  

 

8.1. Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR, ministerstiev SR, orgánoch 

EÚ, EP, NATO a pod.  
 

Tabuľka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch 

EÚ, EP, NATO a pod. 

Meno pracovníka Názov orgánu Funkcia 

 RNDr. Peter Cifra, DrSc. Komisia pre obhajoby DrSc. v odbore 

Makromolekulová chémia 

 predseda 

 Ing. Igor Lacík, DrSc. Komisia pre obhajoby DrSc. v odbore 

biofyzika 

 člen 

 Ministerstvo zdravotníctva SR  člen Vedeckej rady 

 Komisia pre obhajoby DrSc. v odbore 

Makromolekulární chemie ČR 

 člen 

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu SR 

 člen  Slovenskej komisie 

pre vedecké hodnosti SKVH 

– podskupina odborov vedy 

a techniky: chemické vedy 

 Mgr. Jaroslav Mosnáček, 

DrSc. 

Slovenská akreditačná agentúra  externý posudzovateľ pre 

vysoké školy 

 Komisia pre obhajoby DrSc. v odbore 

Makromolekulární chemie ČR 

 člen 

 Ing. Mária Omastová, 

DrSc. 

Komisia pre obhajoby DrSc. v odbore 

Makromolekulová chémia 

 člen 

 Komisia pre obhajoby DrSc. v odbore 

Fyzikálna chémia 

 člen 

  

8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy  

  

 

8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO  
 

Tabuľka 8b Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO 

Meno pracovníka Názov orgánu Funkcia 

 Ing. Igor Lacík, DrSc.  Rada APVV pre prírodné vedy  člen 

 Ing. Mária Omastová, 

DrSc. 

 Rada APVV pre MVTS  člen 

  

8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s 

Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu 
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9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity  

  

 

9.1.Vedecko-popularizačná činnosť  

 

Tabuľka 9a Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV 

Typ Počet Typ Počet Typ Počet 

prednášky/besedy 3 tlač 9 TV 7 

rozhlas 2 internet 28 exkurzie 0 

publikácie 1 multimediálne nosiče 0 dokumentárne filmy 0 

iné 0     

  

9.2. Vedecko-organizačná činnosť  

 

Tabuľka 9b Vedecko-organizačná činnosť 

Názov podujatia 
Domáca/ 

medzinárodná 
Miesto Dátum konania 

Počet 

účastníkov 

 8. Medzinárodná 

konferencia polymérnych 

materiálov v 

automobilovom priemysle a 

24. Slovenská gumárenská 

konferencia 

medzinárodná 

Kongresové 

centrum Lindner 

Hotel, Galéria 

Central v 

Bratislave 

16.09.-18.09.2020 64 

 POLYMÉRY 2020, XI. 

Slovensko - Česká 

konferencia 

medzinárodná 
Ústav polymérov 

SAV, Bratislava 
06.10.-07.10.2020 35 

  

9.3. Účasť na výstavách  

  

     

Názov výstavy: Prague Design Week 2. - 6. 9. 2020 - 7. ročník medzinárodnej prehliadky 

dizajnérov     

Miesto konania: Praha     

Dátum: 2.9.2020     

Zhodnotenie účasti: Medzi začínajúcimi 77 dizajnérmi, umelcami a inovátormi sa predstavil tiež 

projekt NANO-Art, ktorý pochádza zo spoločnej dielne ÚPo SAV a TU v Liberci. Tvorbou Ing. 

Mgr. Art. Jaroslavy Frajovej (TUL) a Ing. Aleny Opálkovej Šiškovej, PhD. (ÚPo SAV) vznikajú 

nanovlákenné materiály z odpadných PET fliaš. Z tejto spolupráce, ktorá trvá nepretržite od roku 

2015, vznikajú nielen dizajnérske kúsky, ale aj materiál určený pre praktické aplikácie. Materiál je 

zaradený do knižnice materiálov v Slovenskom centre dizajnu v Bratislave a v Materi´O v Prahe. 

Recyklovaný PET odpad  má unikátny vzhľad a omak, preto bol so záujmom prijatý predovšetkým 

šperkármi, textilnými dizajnérmi a technológmi. Tento záujem podporil myšlienku využitia 

materiálu v luxusnom šperkárstve. Výstavný stánok bol zameraný na predstavenie spôsobu výroby 

nanomateriálov, jeho vizuality a vlastností.      

   

9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií  

  

Tabuľka 9c Programové a organizačné výbory národných konferencií 

Meno pracovníka Programový Organizačný Programový i organizačný 

 Spolu    
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9.5. Členstvo v redakčných radách časopisov  

 

Doc. Ing. Dušan Berek, DrSc.  

 

Chemistry and Chemical Technology (Ukraina) (funkcia: člen edičnej rady) 

International Journal of Polymeric Materials (USA) (funkcia: člen edičnej rady)  

Macromolecules - An Indian Journal (India) (funkcia: člen edičnej rady)  

 

Prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.  

 

The Open Macromolecules Journal (TOMACROJ), Bentham Open (funkcia: člen redakčnej 

rady)  

 

Ing. Igor Lacík, DrSc.  

 

Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly (funkcia: člen)  

 

Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.  

 

časopis ISRN Polymer Science (funkcia: člen edičnej rady ) 

Frontiers in Materials: Composite Materials (funkcia:  review editor časopisu ) 

International Journal of Molecular Sciences - Stabilization and Degradation of Polymers 

(funkcia: guest editor špeciálneho čísla)  

 

Ing. Igor Novák, PhD.  

 

CHEMagazín (ČR) (funkcia: externý člen edičnej rady) 

Urob si sám (funkcia: člen redakčnej rady)  

 

Ing. Mária Omastová, DrSc.  

 

 ChemZi (funkcia: členka redakčnej rady)  

 

Ing. Alena Opálková Šišková, PhD.  

 

MDPI - Materials (funkcia: člen)  

 

Ing. Dušan Račko, PhD.  

 

Frontiers in Molecular Biophysics (funkcia: review editor) 

Frontiers in Physics (funkcia: review editor) 

MDPI Polymers - sekcia Biopolymers (funkcia: special topics editor)  

 

Mgr. Zdenko Špitálsky, PhD.  

 

MDPI Processes špec. číslo: Preparation and Characterization of Hybrid Nanocomposites 

(funkcia: guest editor)  
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9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach  

  

Ing. Nikola Bugárová, PhD.  

 

Mladí vedci SAV (funkcia: členka vedenia) 

Rada mladých vedcov ÚPo SAV (funkcia: členka vedenia)  

 

Mgr. Martin Danko, PhD.  

 

SCHS (funkcia: predseda výboru odbornej skupiny Polyméry)  

 

RNDr. Agnesa Fiedlerová  

 

SCHS (funkcia: tajomníčka výboru odbornej skupiny Polyméry)  

 

Mgr. Juraj Kronek, PhD.  

 

SCHS (funkcia: Podpredseda odbornej skupiny Polyméry)  

 

Ing. Monika Majerčíková  

 

Rada mladých vedcov ÚPo SAV (funkcia: členka vedenia)  

 

Ing. Alena Opálková Šišková, PhD.  

 

SNMT - Spoločnosť pre nové materiály a technológie (funkcia: hospodár)  

 

RNDr. Michal Procházka, PhD.  

 

Mladí vedci SAV (funkcia: predseda) 

Slovenská chemická spoločnosť (funkcia: člen predsedníctva ) 

Slovenská chemická spoločnosť (funkcia: člen výboru Odbornej skupiny Polyméry )  

 

9.7. Iné dôležité informácie o vedecko-organizačných a popularizačných aktivitách 
ÚPo SAV sa snaží vyvíjať významné vedecko-popularizačné aktivity v rôznych médiách v zmysle 

súčasných trendov SAV. Propagácia sa v roku 2020 týkala viacerých vystúpení formou tlače, 

rozhlasu, televízie, internetu, osobných stretnutí a podobne. Výsledky vedeckej a výskumnej 

činnosti ústavu ako aj zameranie riešených projektov boli prezentované pre širokú verejnosť aj 

tento rok na Európskej noci výskumníkov a Týždni otvorených dverí. Tradičné 

vedecko-popularizačné akcie, ktorých sa ÚPo SAV pravidelne zúčastňuje alebo ich aj organizuje, 

ako je Víkend so SAV, Nájdi v sebe vedca, Jarný vedecký tábor, Letný vedecký tábore, či Letná 

škola mladých vedcov, sa tohto roku pre nepriaznivú situáciu spôsobenú šírením ochorenia COVID 

nekonali. Aplikovaný výskum ústavu mal byť v roku 2020 prezentovaný na výstave Potulky 

vidiekom (v minulosti s názvom Agrokomplex), na ktorom plánovali Ing. Alena Opálková Šišková, 

PhD. a Ing. Anita Eckstein, PhD. predstaviť štyri témy: 1. Systémy uvoľňovania pesticídov, 2. 

Ochrana plodín pred škodcami, 3. Využitie keratínu z ovčej vlny ako plastifikátora 

biodegradovateľných polymérov a 4. Biouhlík na zlepšenie kvality poľnohospodárskej pôdy a 

zníženie erózie. Nakoniec však bolo toto podujatie pre opatrenia zamerané proti šíreniu ochorenia 

COVID zrušené. 

Na propagačné účely vyšiel leták ÚPo SAV v slovenskej aj anglickej verzii (dizajn Ing. Peter 

Čakánek) a brožúra ÚPo SAV. Za určitú kompenzáciu za mnohé zrušené vedecko-popularizačné 

akcie možno považovať aj brožúru s názvom Prečo potrebujeme vedu, ktorej spoluautorkou z ÚPo 
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SAV je Ing. Alena Opálková Šišková, PhD. Táto brožúra sa zaoberá zapájaním SAV do zvyšovania 

vedeckej gramotnosti širokej verejnosti ponukou deviatich výskumných programov so spoločným 

názvom Otvorená akadémia. 

V roku 2020 vytvorila Rada mladých vedcov profily ústavu na Facebooku 

(https://www.facebook.com/polymerySAV/) a Instragrame 

(https://www.instagram.com/ustavpolymerov_sav/), kde pravidelne prispieva informáciami o 

aktuálnom dianí a novinkách na ústave. 

ÚPo SAV organizoval dve vedecké konferencie; 9. ročník Slovensko-českej konferencie Polyméry 

2020 (6. 10. – 7. 10. 2020, online) a konferenciu International Conference Materials in Automotive 

PMA 2020 & the 24th Slovak Rubber Conference SRC 2020 (16. 9. – 18. 9. 2020 Bratislava). 

Pozvanie od stáleho predstaviteľa Slovenskej republiky pri OSN, veľvyslanca Michala Mlynára, a 

International Chamber of Commerce na 5. ročníku Fóra o ženách a dievčatách vo vede konajúcom 

sa 11. 2. a 12. 2. 2020 v priestoroch OSN v New Yorku prijala Ing. Mária Omastová, DrSc. Na tejto 

konferencii sa stretli vládni predstavitelia, zástupcovia medzinárodných organizácií, nadácií, 

súkromného sektora, občianskej spoločnosti a žien pôsobiacich v rôznych vedeckých odboroch z 

celého sveta. Prítomné boli študentky zo stredných a vysokých škôl, mladé vedecké pracovníčky aj 

skúsené vedátorky, nielen ženy ale aj muži. V sekcii Digitálna ekonomika a spoločnosť: STI pre 

trvalo udržateľný rozvoj M. Omastová prezentovala pohľad na problematiku rodovej rovnosti v 

slovenskej vede a v spoločnosti a skúsenosti z vedeckej komunity na Slovensku. 

V roku 2020 pokračovala aj niekoľkoročná spolupráca Ing. Aleny Opálkovej Šiškovej, PhD. s Ing. 

Mgr. Art. Jaroslavou Frajovou (Technická univerzita v Liberci), ktoré mali aj tohto roku 

prezentáciu s názvom Nanomateriál z plastového odpadu v rámci projektu NANO-Art na 7. ročníku 

podujatia Prague Design Week 2020 (2. 9. – 6. 9. 2020 Praha). Expozícia na prehliadke dizajnérov 

bola vybraná ako jedna z piatich najzaujímavejších, aby mohla byť predstavená na tlačovej 

konferencii Design Week. Nanovlákenný PET materiál bol označený ako inovatívny. 

Nanovlákenný materiál z plastového odpadu si hľadá svoje uplatnenie v odevníctve, dizajne, umení 

ale predovšetkým v priemyselných oblastiach. 

K zviditeľneniu ÚPo SAV medzi širokou verejnosťou tiež prispel postup Ing. Márie Omastovej, 

DrSc. do finále ESET Science Award 2020 v kategórii Výnimočná vedecká osobnosť. Ing Eva 

Dušička bola nominovaná na ocenenie Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 

2019/2020 a Ing. Alena Opálková Šišková bola nominovaná na Cenu SAV za popularizáciu a jej 

expozícia na prehliadke dizajnérov bola vybraná ako jedna z piatich najzaujímavejších, aby mohla 

byť predstavená na tlačovej konferencii Design Week. Nanovlákenný PET materiál bol označený 

ako inovatívny. 

Práca na téme liečby cukrovky je propagovaná cez neinvestičný fond Cukrovka n.f. 

(www.cukrovkanf.sk). Významná je aj kontinuálna kontraktová spolupráca s firmou BASF SE v 

Nemecku a s firmou Osuka Phrarmaceutical Factory Inc. v Japonsku. 

 

http://www.cukrovkanf.sk/
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10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska  

 

10.1. Knižničný fond 
  

Tabuľka 10a Knižničný fond 

Knižničné jednotky spolu 8168 

z toho 

knihy a zviazané periodiká 8163 

audiovizuálne dokumenty 0 

elektronické dokumenty (vrátane digitálnych) 5 

mikroformy 0 

iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy 150 

Rukopisy, vzácne tlače 0 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 1 

  z toho zahraničné periodiká 0 

Ročný prírastok knižničných jednotiek 5 

v tom 

kúpou 5 

darom 0 

výmenou 0 

bezodplatným prevodom 0 

náhradou 0 

Úbytky knižničných jednotiek 0 

Knižničné jednotky spracované automatizovane 0 

Výraz „v tom“ označuje úplné (vyčerpávajúce) údaje, ktorých súčet sa musí rovnať údaju v riadku 

„spolu“, čiže nadradenému riadku. 

Výraz „z toho“ označuje neúplné (výberové) údaje, ktorých súčet sa nemusí rovnať údaju v riadku 

„spolu“. 

  

10.2. Výpožičky a služby 

  

Tabuľka 10b Výpožičky a služby 

Výpožičky spolu (riadok 1) 10 

v tom z 

r. 1 

prezenčné výpožičky 7 

absenčné výpožičky 0 

v tom z 

r. 1 

odborná literatúra pre dospelých 7 

výpožičky periodík 3 

MVS iným knižniciam 0 

MVS z iných knižníc 0 

MMVS iným knižniciam 0 

MMVS z iných knižníc 0 

Počet vypracovaných bibliografií 0 
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Počet vypracovaných rešerší 155 

  

10.3. Používatelia  

  

Tabuľka 10c Používatelia 

Registrovaní používatelia 48 

Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí) neeviduje sa 

  

10.4. Iné údaje 
  

Tabuľka 10d Iné údaje 

On-line katalóg knižnice na internete ( 1=áno, 0=nie) 0 

Náklady na nákup knižničného fondu v € 470 

  

10.5. Iné informácie o knižničnej činnosti 
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11. Aktivity v orgánoch SAV  

  

 

11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV  

  

 

11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV  
 

Ing. Mária Omastová, DrSc.  

 

- členka Predsedníctva SAV, zástupkyňa podpredsedu pre zahraničné styky 

- členka Vedeckej rady SAV  

  

 

11.3. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV  
 

RNDr. Peter Cifra, DrSc.  

 

- VK SAV pre chemické vedy (člen)  

 

Ing. Igor Lacík, DrSc.  

 

- VK SAV pre chemické vedy (člen)  

 

Ing. Mária Omastová, DrSc.  

 

- VK SAV pre chemické vedy (člen)  

  

 

11.4. Členstvo v komisiách SAV  

 

Prof. Ing. Tomáš Bleha, DrSc.  

 

- Komisia SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov (člen)  

 

Prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.  

 

- Komisia SAV pre duševné vlastníctvo, inovácie a technologický transfer (člen)  

 

Ing. Mária Omastová, DrSc.  

 

- Akreditačná komisia SAV (predsedníčka) 

- Komisia SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov (Predsedníčka) 

- Porota pre udeľovanie Medzinárodnej ceny SAV (člen)  

 

Mgr. Zdenko Špitálsky, PhD.  

 

- Komisia SAV pre komunikáciu a médiá (člen)  
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11.5. Členstvo v orgánoch VEGA  

 

RNDr. Peter Cifra, DrSc.  

 

- Komisia VEGA č. 3 pre chemické vedy, chemické inžinierstvo a biotechnológie (člen)  

 

Mgr. Martin Danko, PhD.  

 

- Komisia VEGA č. 3 pre chemické vedy, chemické inžinierstvo a biotechnológie (člen)  

 

Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.  

 

- Komisia VEGA č. 3 pre chemické vedy, chemické inžinierstvo a biotechnológie (člen)  
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12. Hospodárenie organizácie  

  

 

12.1. Výdavky organizácie 

  

Tabuľka 12a Výdavky organizácie (skutočnosť k 31. 12. 2020 v €) 

Typ organizácie (PO)   Zdroje, z ktorých sa kryli jednotlivé výdavky 

Výdavky Spolu 
kapitola 

SAV (111) 

iné štátne a 

verejné 

zdroje 

ostatné 

zdroje 

% krytia 

z kapitoly 

SAV 

1. Bežné výdavky  2464351 1781198 387984 287056 72,28 

z toho:   mzdy (610) 1195302 1018000 123896 53406 85,17 

vedecká výchova 

štipendiá (640) 

138858 138858     100 

poistné a príspevok do 

poisťovní (620) 

399558 334030 43775 21753 83,59 

tovary a služby (630) 654984 290310 152778 211896 44,32 

transfery partnerom 

projektov (640) 

67536   67536   0,00 

2. Kapitálové výdavky  69315 63675 0 5640 91,86 

z toho:   obstarávanie 

kapitálových aktív 

69315 63675   5640 91,86 

kapitálové transfery 0         

  

12.2. Zdroje financovania organizácie 
  

Tabuľka 12b Zdroje financovania organizácie (skutočnosť k 31. 12. 2020 v €) 

Typ organizácie (PO)   Z toho kategórie 

Zdroje Spolu 
Kapitálové 

zdroje 

zdroje na 

mzdy (610) 

zdroje na 

odvody do 

poisťovní 

(620) 

zdroje na 

transfery 

partnero

m 

projektov 

1. kapitola SAV (111) 1419205 63675 1018000 334030   

z toho:  VEGA 104653 10990       

MVTS výskumné 

projekty 

162757 42544       

MVTS podpora 0         

SASPRO/MOREPRO 0         

Vydávanie časopisov 0         

Vedecká výchova 

(štipendiá) 

145638         

OTAS (630) 71272 10142       
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2. ŠF EÚ vr. fin. zo ŠR 34692         

3. medzinárodné 

grantové  projekty 

156872         

z toho:  H2020           

4. iné štátne a verejné 

zdroje  (spolu) 

345871         

z toho:  APVV 345871       67536 

podpora z kapitoly 

MŠVVaŠ  SR (stimuly) 

          

5. ostatné zdroje 101696 0 0 0 0 

z toho:  príjmy z 

prenájmu 

14988         

príjmy z podnikateľskej  

činnosti 

0         

príjmy z expertnej 

činnosti a  služieb 

86708         
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13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV  

  

     

Názov: Neinvestičný fond Cukrovka n.f. (www.cukrovkanf.sk)     

Zameranie: Podpora výskumu spojeného s liečbou cukrovky transplantáciou pankreatických 

ostrovčekov     

Opis: Neinvestičný fond Cukrovka n.f. s cieľom získať prostriedky najmä na: 

• podporu výskumu a všetkých aktivít spojených s liečbou cukrovky transplantáciou pankreatických 

ostrovčekov, ktoré sú enkapsulované v polymérnej membráne, 

• podporu vzdelávania a informovania verejnosti vo forme podávania informácií o nových trendoch 

v liečbe cukrovky, 

• podporu študijných pobytov, školení, prednášok, konferencií,  

• podporu tvorby prístrojovej infraštruktúry      
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14. Iné významné činnosti organizácie SAV  

  

 

Okrem rôznych činností Ústavu polymérov SAV spomenutých v predchádzajúcich kapitolách stoja 

za zmienku aj aktivity prinášajúce finančný príjem pre ústav z iných ako grantových zdrojov. Tieto 

aktivity pozostávali z rôznych meraní, analýz, charakterizácií, testov a iných servisných činností 

realizovaných pre domáce a zahraničné firmy ako aj vysokoškolské pracoviská. Celkový finančný 

prínos plynúci z týchto aktivít bol približne 11 000 EUR. 
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15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku 

2020  

  

 

15.1. Domáce ocenenia  

 

15.1.1. Ocenenia SAV        

 

Opálková Šišková Alena       

Cena SAV za popularizáciu       

Oceňovateľ: SAV     

Opis: nominácia  

 

15.1.2. Iné domáce ocenenia        
 

Bugárová Nikola       
Ocenenie za najlepšiu publikáciu pre vedca do 35. rokov, 2. miesto       

Oceňovateľ: VR ÚPo SAV            

 

Dušička Eva       
Ocenenie za najlepšiu publikáciu pre vedca do 35. rokov, 1. miesto       

Oceňovateľ: VR ÚPo SAV            

 

Dušička Eva       
Študentská osobnosť Slovenska akad. rok 2019/2020       

Oceňovateľ:      

Opis: nominácia        

 

Kováčová Mária       

Ocenenie za najlepšiu publikáciu pre vedca do 35. rokov, 3. miesto       

Oceňovateľ: VR ÚPo SAV      

 

15.2. Medzinárodné ocenenia        

 

Omastová Mária       

ESET Science Award       

Oceňovateľ: Nadácia ESET     

Opis: Do finálovej pätnástky sa z kandidátov na Ocenenie ESET Science Award dostala aj Ing. 

Mária Omastová, DrSc. Na toto ocenenie sú nominované vedecké a pedagogické osobnosti, ktoré 

Slovensko výrazne reprezentujú v medzinárodnej vedeckej komunite, inovujú vysokoškolský 

vzdelávací proces, popularizujú svoje odbory alebo predstavujú mladé talenty.  
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16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode 

informácií)  
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17. Problémy a podnety pre činnosť SAV  

  

 

Za posledné roky sa na ústave podarilo vytvoriť pomerne kvalitné podmienky z pohľadu 

infraštruktúry avšak rozvoj ústavu (a SAV), ďalšie financovanie, kvalita projektov a kvalita 

výstupov je kriticky podmienená kvalitou ľudských zdrojov. Na ústave je cítiť pretrvávajúci 

celkový pokles záujmu čerstvých absolventov VŠ na Slovensku o PhD štúdium. Na druhej strane je 

tento deficit kompenzovaný doktorandami zo zahraničia (Irán, Egypt, Ukrajina, India, Srbsko). 

Hoci je tento stav pozitívny z hľadiska budovania medzinárodného prostredia na ústave, hrozí 

nedostatok mladých postdoktorandov vychovaných ústavom, keďže sa dá predpokladať návrat 

zahraničných študentov po ukončení ich PhD štúdia domov. ÚPo SAV sa snaží naplno využívať 

rôzne možnosti získavania postdoktorandov z domáceho aj zahraničného prostredia napr. cez 

agentúru SAIA, program ERASMUS a Vyšehradský fond. ÚPo SAV začal v roku 2020 inzerovať 

doktorandské témy aj na portáli Euraxess a sociálnych sieťach ústavu. Keďže zahraničných 

doktorandov a postdoktorandov hlavne zo štátov, ktoré nie sú členmi EU pribúda celoplošne na 

celej SAV, ústav by privítal, keby sa etablovanie týchto pracovníkov riešilo na úrovni SAV a nie v 

rámci jednotlivých ústavov. Takéto riešenie sa javí byť efektívnejšie a jednoduchšie. 

  

Avizované zníženie limitu zamestnancov na ÚPo SAV z pôvodných 64 na 58.8 zamestnancov 

dostáva ústav do zložitej situácie z viacerých dôvodov. Snahou ÚPo SAV za posledných 10 rokov 

je omladzovanie zloženia zamestnancov a podpora rovnosti pohlaví, s čím súvisí čerpanie 

materskej/rodičovskej dovolenky viacerými vedeckými pracovníkmi. Zároveň sa s omladzovaním 

ústavu a zvýšením kvality mladých vedeckých pracovníkov na ÚPo SAV zaviedlo hodnotenie 

mladých vedeckých pracovníkov Vedeckou radou ÚPo SAV, kde jedným z kritérií pre 

postdoktorandskú pozíciu je absolvovanie dlhodobej stáže na zahraničnom vedecko-výskumnom 

pracovisku. Vzhľadom na to je viacero mladých vedeckých pracovníkov v súčasnosti na dlhodobej 

stáži na popredných zahraničných pracoviskách, kde získavajú skúsenosti, ktoré by následne 

rozvíjali na ústave, prípadne by priniesli na ústav nové poznatky a skúsenosti. Táto politika viedla k 

rozvoju ústavu a určite prispela aj k vysokému hodnoteniu ÚPo SAV v poslednej akreditácii. 

Napriek permanentne otvoreným pracovným pozíciám však bolo v posledných rokoch pomerne 

komplikované získať dočasnú náhradu za vedeckých pracovníkov na materskej/rodičovskej 

dovolenke alebo na zahraničných vedecko-výskumných pobytoch, čo sa prejavilo výraznejším 

poklesom v počte zamestnancov. Aby si ústav udržal vysoký štandard, nižší počet zamestnancov 

vyvíjal zvýšenú aktivitu na plnenie cieľov vytýčených v rozbehnutých projektoch. Chýbajúci 

vedeckí pracovníci boli v roku 2019 čiastočne nahradení doktorandami prijatými nad rámec počtu 

doktorandov stanovený Predsedníctvom SAV, keď sa uskutočnil presun zo mzdových prostriedkov 

do kategórie 640 na pokrytie štipendií týchto doktorandov. Na jeseň sa podarilo ústavu prijať 

šiestich nových zamestnancov a v najbližšom polroku sa očakáva návrat dvoch vedeckých 

pracovníkov z rodičovskej dovolenky a troch vedeckých pracovníkov zo zahraničných stáži. 

Avizované zníženie limitov v počte zamestnancov neumožňuje návrat mladých vedeckých 

pracovníkov z absolvovaných zahraničných stáži a tým zúročenie ich získaných skúseností napriek 

tomu, že absolvovanie týchto stáži podmieňovalo ich zotrvanie na ústave. Podobne bude 

problematické zachovanie pracovných zmlúv vedeckým pracovníkom po ich návrate z 

rodičovských dovoleniek. Takisto stratí ústav finančný priestor pre uchádzanie sa o zahraničných 

kvalitných postdoktorandov v rámci SASPRO 2, keďže ich prijatie je podmienené spoluúčasťou 

ústavu na ich mzde. Vedenie ÚPo SAV má zato, že navrhované zníženie limitov v počte 

zamestnancov ÚPo SAV by malo byť prehodnotené z viacerých dôvodov, ako sú: 

 počet zamestnancov 52.3, ktorý pre ÚPo SAV slúžil ako základ pre úpravu limitu, 

nezahrňuje dvoch doktorandov, prijatých nad limit, ktorý schvaľuje každoročne 

Predsedníctvo SAV, a teda platených zo mzdových prostriedkov ústavu ich presunom do 

kategórie 640, 

 počet zamestnancov k 1. 1. 2021 (vrátane vyššie spomenutých dvoch doktorandov) je 59.55, 
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t.j. približne o jedného zamestnanca viac ako je avizovaný nový limit ústavu, 

 návrat dvoch vedeckých pracovníkov z rodičovských dovoleniek a postdoktorandských stáži 

v priebehu nasledujúceho polroka a návrat ďalších dvoch vedeckých pracovníkov z 

postdoktorandskej stáže do konca roku 2021, čo by znamenalo návrat počtu zamestnancov 

na úroveň doterajšieho limitu ústavu, 

 zaradenie ÚPo SAV do kategórie A v poslednej akreditácii a vysoká výkonnosť ÚPo SAV v 

následnom každoročnom hodnotení, napriek priebežne zníženému počtu zamestnancov. 

  

Vzhľadom na vyššie uvedené argumenty, veríme v prehodnotenie zníženiu limitu zamestnancov 

ÚPo SAV Predsedníctvom SAV. 

  

Nastavenie limitov zamestnancov individuálne na základe aktuálnej situácie ústavov berúc do 

úvahy i prechodný pokles zamestnancov z dôvodu vedeckých pracovníkov na vyslaných 

zahraničných stážach a rodičovskej dovolenke je veľmi dôležité najmä v súvislosti so zavedenou 

mzdovou reformou, v rámci ktorej 30% mzdových prostriedkov môže byť ovplyvnených práve 

týmito limitmi. Zavedenie týchto 30% do mzdovej reformy vedie ku konfrontáciám medzi 

riaditeľmi najmä z dôvodu zásahu do personálnej politiky ústavu a odlišnosti zaúčtovania 

mimorozpočtových mzdových prostriedkov na jednotlivých ústavoch. Napriek tomu, že veríme, že 

k mzdovej reforme sa pristúpilo s cieľom posunúť SAV a jej ústavy k modernejším inštitúciam 

smerujúcim k zvyšovaniu výkonu a medzinárodnej prestíže, je dôležité si uvedomiť, že každý ústav 

má svoje špecifiká a v niektorých prípadoch môže mať dobrý úmysel nakoniec opačný efekt. 

Kritickým bodom môžu byť nízke tarifné platy vedeckých pracovníkov, čo môže viesť nakoniec k 

odchodu kvalitných vedeckých pracovníkov z ústavov a neschopnosť získať nových vedeckých 

pracovníkov. Zavedená forma reformy obmedzuje udržať si o niečo menší počet ale kvalitných 

vedeckých pracovníkov. Preto by sa týchto 30% malo postupne presunúť na výkonnostné 

financovanie, kde bude dôležitý výkon a nie počet vedeckých pracovníkov. Tým by sa odstránil 

problém s limitami zamestnancov ako aj vzniknuté nezhody medzi riaditeľmi v otázke 

započítavania mimorozpočtových mzdových prostriedkov. So zvýšením podielu výkonnostného 

financovania by bolo potrebné samozrejme otvoriť aj otázky nastavenia faktorov, ktoré 

vykonnostné financovanie budú ovplyvňovať a ich váhu. So spravodlivejším nastavením by mohla 

byť nápomocná Akreditačná komisia počas najbližšej akreditácie ústavov SAV. 
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Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i):  
 

Mgr. Zuzana Benková, PhD., 02/ 3229 4314 

Mgr. Monika Majerčíková, 02/ 3229 4319 

Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc., 02/ 3229 4353 

Mgr. Zdenko Špitálsky, PhD., 02/ 3229 4325 (4322, 4330, 4306)  

  

  

 

Schválila vedecká rada organizácie SAV dňa 26.1.2021  

  

  

 

  

   

Riaditeľ organizácie SAV  Predseda vedeckej rady 

 

 

 

 

 

..........................................................  .............................................. 

Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.  Mgr. Juraj Kronek, PhD. 
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Prílohy  

  

Príloha A 

Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2020  

 

Zoznam zamestnancov podľa štruktúry 

 Meno s titulmi 
Úväzok   

(v %) 

Ročný prepočítaný 

úväzok 

 Vedúci vedeckí pracovníci DrSc. 

1.  Ing. Josef Bartoš, DrSc. 80 0.80 

2.  RNDr. Peter Cifra, DrSc. 100 1.00 

3.  Prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. 100 1.00 

4.  Ing. Igor Lacík, DrSc. 100 1.00 

5.  Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc. 100 1.00 

6.  Ing. Mária Omastová, DrSc. 70 0.70 

7.  Ing. Jozef Rychlý, DrSc. 30 0.30 

 Samostatní vedeckí pracovníci 

1.  Mgr. Zuzana Benková, PhD. 100 1.00 

2.  RNDr. Dmitrij Bondarev, PhD. 100 1.00 

3.  Mgr. Martin Danko, PhD. 100 1.00 

4.  Ing. Anita Eckstein, PhD. 100 1.00 

5.  Abolfazl Heydari, PhD. 100 1.00 

6.  Ing. Markéta Ilčíková, PhD. 100 0.69 

7.  Ing. Ivica Janigová, PhD. 100 1.00 

8.  Mgr. Jozef Kollár, PhD. 100 1.00 

9.  Mgr. Juraj Kronek, PhD. 100 1.00 

10.  Mgr. Zuzana Kroneková, PhD. 100 1.00 

11.  Ing. Matej Mičušík, PhD. 100 1.00 

12.  Mgr. Katarína Mosnáčková, PhD. 100 1.00 

13.  Ing. Igor Novák, PhD. 45 0.45 

14.  Falko Pippig, PhD. 100 1.00 

15.  Ing. Dušan Račko, PhD. 100 1.00 

16.  Mgr. Zdenko Špitálsky, PhD. 100 1.00 

17.  Anna Vykydalová 100 1.00 

 Vedeckí pracovníci 

1.  Ing. Katarína Borská, PhD. 100 0.69 

2.  Ing. Nikola Bugárová, PhD. 100 1.00 
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3.  Ing. Daniela Jochec Mošková, PhD. 70 0.70 

4.  Mgr. Mária Kováčová, PhD. 100 1.00 

5.  Ing. Jaroslav Kuliček, PhD. 100 0.68 

6.  Ing. Peter Machata, PhD. 100 1.00 

7.  Ing. Daniela Moravčíková, PhD. 100 0.68 

8.  Ing. Alena Opálková Šišková, PhD. 100 1.00 

9.  Mgr. Michal Pelach, PhD. 100 1.00 

10.  Mgr. Silvia Podhradská, PhD. 10 0.10 

11.  RNDr. Michal Procházka, PhD. 100 1.00 

12.  Ing. Michaela Sedničková, PhD. 100 0.65 

13.  Mgr. Petra Šrámková, PhD. 100 0.68 

14.  Ing. Helena Švajdlenková, PhD. 100 1.00 

15.  Ing. Anna Urbanová, PhD. 100 1.00 

 Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním (výskumní a vývojoví zamestnanci) 

1.  Ing. Róbert Balogh 15 0.15 

2.  Ing. Zuzana Cseriová 100 1.00 

3.  Ing. Peter Čakánek 15 0.15 

4.  PharmDr. Faeze Dorchei 15 0.15 

5.  Ing. Eva Dušička 20 0.20 

6.  Ing. Monika Faktorová 100 1.00 

7.  RNDr. Agnesa Fiedlerová 80 0.80 

8.  Ing. Mária Gurská 15 0.28 

9.  Sankhla Himashu 100 0.19 

10.  Ing. Ana Hološ 100 1.00 

11.  Ing. Ľudmila Hrčková 30 0.30 

12.  MSc. Alireza Joorabloo 15 0.15 

13.  Ing. Angela Kleinová 100 1.00 

14.  Ing. Monika Majerčíková 15 0.15 

15.  Mgr. Veronika Némethová, PhD. 10 0.00 

16.  Ing. Zuzana Nógellová 100 1.00 

17.  MSc. Hamed Peidayesh 100 1.00 

18.  Ing. Renáta Rusková 20 0.20 

19.  MSc. MohammadHossein Sharifian 15 0.15 

20.  MSc. Yaryna Soyka 15 0.15 

21.  MSc. Anastasiia Stepura 15 0.15 
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22.  MSc. Gamal Zain 20 0.20 

 Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním (ostatní zamestnanci) 

1.  Mgr. Zuzana Huljaková 100 1.00 

2.  Mgr. Igor Koreň 20 0.20 

3.  Mgr. Monika Majerčíková 100 1.00 

4.  Ing. Ľuboš Matis 100 1.00 

5.  Ing. Gabriela Železňáková 100 1.00 

 Odborní pracovníci ÚSV 

1.  Andrea Balážová 100 1.00 

2.  Katarína Cinová 100 1.00 

3.  Nadežda Danková 100 1.00 

4.  Eva Hipká 100 1.00 

5.  Ivona Hrodeková 100 1.00 

6.  Jozef Kandráč 80 0.80 

7.  Viera Karlíková 100 1.00 

8.  Marcela Kimličková 100 1.00 

9.  Zuzana Kuželová 100 1.00 

10.  Dagmar Maierová 100 1.00 

11.  Marta Mitošinková 100 1.00 

12.  Iveta Nestarcová 100 1.00 

13.  Bc. Lenka Stašková 100 1.00 

 Ostatní pracovníci 

1.  Peter Kečkéš 40 0.40 

2.  Apostol Todorov Nedelčev 40 0.40 

3.  Zuzana Ondrušová 100 1.00 

4.  Daniela Pírová 100 1.00 

  

Zoznam zamestnancov, ktorí odišli v priebehu roka 

 Meno s titulmi Dátum odchodu 
Ročný prepočítaný 

úväzok 

 Vedeckí pracovníci 

1.  Ing. Gabriela Hloušková, PhD. 5.1.2020 0.23 

2.  Ing. Daniela Jochec Mošková, PhD. 31.12.2020 0.70 

3.  Ing. Lucia Kleščíková, PhD. 31.5.2020 0.72 

 Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním (výskumní a vývojoví zamestnanci) 

1.  Rehab Abdelbadea Ali Abd-Elazeem 30.4.2020 0.15 
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https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=4302
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=4885
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=10125
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=12462
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2.  Ing. Ľudmila Hrčková 31.12.2020 0.30 

 Odborní pracovníci ÚSV 

1.  Milan Trocha 31.1.2020 0.25 

  

Zoznam doktorandov 

 Meno s titulmi Škola/fakulta Študijný odbor 

 Interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV 

 1.  Mgr. Rehab Abd-Elazeem 
 Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie 

STU 
  17. Chémia 

 2.  Ing. Róbert Balogh 
 Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie 

STU 

 4.1.19 makromolekulová 

chémia 

 3.  Ing. Peter Čakánek  Prírodovedecká fakulta UK  4.1.18 fyzikálna chémia 

 4.  PharmDr. Faeze Dorchei 
 Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie 

STU 

 4.1.19 makromolekulová 

chémia 

 5.  Ing. Eva Dušička 
 Fakulta chemickej a 
potravinárskej technológie 

STU 

 4.1.19 makromolekulová 

chémia 

 6.  Islam Mohammed Ahmed Esmael  
 Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie 

STU 
  17. Chémia 

 7.  Ing. Mária  Gurská 
 Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie 

STU 
  17. Chémia 

 8.  Ing. Ana Hološ 
 Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie 

STU 

 4.1.19 makromolekulová 

chémia 

 9.  Mgr. Alireza Joorabloo 
 Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie 

STU 
  17. Chémia 

 10.  Ing. Monika Majerčíková 
 Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie 

STU 

 4.1.19 makromolekulová 

chémia 

 11.  Darshak  Pathiwada  
 Fakulta chemickej a 
potravinárskej technológie 

STU 
  17. Chémia 

 12. 
 MSc. Seyed Mohammad  

Pishnamazi 

 Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie 

STU 
  17. Chémia 

 13.  Ing. Renáta Rusková 
 Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie 

STU 
  17. Chémia 

 14. 
 Mgr. MohammadHossein 

Sharifian 

 Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie 

STU 
  17. Chémia 

 15.  Yaryna Soyka 
 Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie 

STU 

 4.1.19 makromolekulová 

chémia 

 16.  Anastasiia Stepura 
 Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie 
STU 

 4.1.19 makromolekulová 

chémia 

 17.  MSc. Gamal Zain 
 Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie 

STU 

 4.1.19 makromolekulová 

chémia 

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=1622
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=11346


 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

71 

 Interní doktorandi hradení z iných zdrojov 

organizácia nemá interných doktorandov hradených z iných zdrojov 

 Externí doktorandi 

organizácia nemá externých doktorandov 

  

Zoznam zamestnancov prijatých do jedného roka od získania PhD. 

 Meno s titulmi 
Dátum 

obhajoby 
Dátum prijatia 

Úväzok   

(v %) 

1.  Mgr. Mária Kováčová, PhD. 17.8.2020 1.9.2020 100 

  

Zoznam emeritných vedeckých zamestnancov 

 Meno s titulmi 

1.  Ing. Jaroslav Bartoň, DrSc. 

2.  Ing. Dušan Berek, DrSc. 

3.  Prof. Ing. Tomáš Bleha, DrSc. 

4.  Prof. Ing. Eberhard Borsig, DrSc. 

5.  Prof., RNDr. Ignác Capek, DrSc. 

6.  Doc. Ing. Štepán Florian, PhD. 

7. 
 Prof., RNDr. Pavol Hrdlovič, 

DrSc. 

8.  Ing. Dieter Lath, PhD. 

9.  Ing. Milan Lazar, DrSc. 

10.  Ing. Ivan Lukáč, PhD. 

11.  Ing. Ivan Novák, CSc. 

12.  Ing. Juraj Pavlinec, PhD. 

13.  RNDr. Jan Plaček, PhD. 

14.  Ing. Vladimír Pollák, PhD. 

15.  Ing. Lýdia Rychlá, DrSc. 

16.  RNDr. František Szocs, DrSc. 

17.  Prof., RNDr. Jozef Tiňo, DrSc. 
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Príloha B  

Projekty riešené v organizácii  
 

Medzinárodné projekty  
 

Programy: Medziakademická dohoda (MAD)  

 

1.) Funkčné polyméry pre prípravu vysoko-účinných materiálov.  (Advanced Functional 

Polymers toward the Fabrication of High-performance Materials.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Martin Danko 

Trvanie projektu: 1.1.2019 / 31.12.2021 

Evidenčné číslo projektu: MAD SAV - PAV 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Poľsko: 1 

Čerpané financie: -           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Voľnoradikálovou kopolymerizáciou monoméru z obnoviteľných zdrojov 

alfa-metylén-gama-butyrolaktónu (MBL) a 2-propylén-2-oxazolínu (IPOx) je možné pripraviť 

funkčné polyméry schopné sieťovania.  Sieťovaním s diaminoderivátmi s rôzne dlhým alifatickým 

reťazcom a taktiež rôznou polaritou (1,6-diaminohexán, 1,5-diaminopentán a 

1,2-bis(2-aminoetoxy)etán) cez vznik bisamidických mostíkov z laktónového kruhu MBL, je možné 

pripraviť gél so schopnosťou napučiavať, resp. zmršťovať sa v rôznych organických rozpúšťadlách. 

Rozdielnu hustotu polymérnej siete a tým aj celkové mechanické vlastnosti sme dosiahli meniacou 

koncentráciou použitého sieťovadla (5, 10 a 20 hm.%). Viskoelastické charakteristiky vybraných 

gélov boli stanovené pomocou reologických meraní. Schopnosť napučiavať v DMF a v DMSO, 

resp. zmršťovať sa (acetón, metanol) je ovplyvnená pomerom komonomérov ako aj stupňom 

presietenia. Navyše, postupnou hydrolýzou laktónových cyklov je možné z organického gélu 

pripraviť hydrogél s voľnými karboxylovými a hydroxylovými skupinami a so schopnosťou 

napučiavať vo vode.  

  

2.) Katiónové poly(2-oxazolíny) pre transport génov a liečiv (Cationic poly(2-oxazolines) for 

gene delivery and drug delivery applications)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Juraj Kronek 

Trvanie projektu: 1.1.2018 / 31.12.2020 

Evidenčné číslo projektu: MAD 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Bulharsko: 1 

Čerpané financie: -           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Posledný rok bilaterálnej spolupráce bol zameraný na štúdium katiónových kopolymérov na báze 

poly(2-oxazolínu) v modelových podmienkach endozomálneho transportu polymérov do buniek. 

Zmiešaním kopolymérov s DNA v rôznom (N/P) pomere sa získali dobre definivané polyplexové 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

73 

nanočastice s rozmerom typicky do 100 nm a s vysokou koloidnou stabilitou. Modelové 

experimenty ukázali na vysokú pufrovaciu kapacitu v porovnaní s referenčným PEI, čo naznačuje 

efektívne uvoľňovanie z endozómov.  

Výstupy:  

1. HALADJOVA, Emi - SMOLÍČEK, Maroš - UGRINOVA, Iva - MOMEKOVA, Denitsa - 

SHESTAKOVA, Pavletta - KRONEKOVÁ, Zuzana - KRONEK, Juraj - RANGELOV, Stanislav. 

DNA delivery systems based on copolymers of poly(2-methyl-2-oxazoline) and polyethyleneimine: 

Effect of polyoxazoline moieties on the endo-lysosomal escape. In Journal of Applied Polymer 

Science, 2020, vol. 137, e49400, [16] p. (2019: 2.520 - IF, Q2 - JCR, 0.541 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 

0021-8995. Typ: ADCA   

  

  

3.) Dobre definované funkčné polyméry. (Well-Defined Functional Polymers.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Jaroslav Mosnáček 

Trvanie projektu: 1.1.2019 / 31.12.2021 

Evidenčné číslo projektu: MAD SK-HU 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Maďarsko: 1 

Čerpané financie: -           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V rámci projektu sa študovala príprava častíc pomocou emulznej polymerizácie a amfifilných 

nanoštruktúr pomocou fotopolymerizáciou indukovanému samousporiadávaniu.    

  

4.) Prediktívna štúdia bioaktívnych materiálov získaných elektrostatickým zvlákňovaním v 

podmienkach kompostovania. (Predictive study under composting conditions of bioactive 

materials obtained by electrospinning.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Alena Opálková Šišková 

Trvanie projektu: 1.1.2019 / 31.12.2021 

Evidenčné číslo projektu: MAD 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Poľsko: 1 

Čerpané financie: -           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Projekt začal v januári 2019 a počas hodnoteného obdobia boli elektrostatickým zvlákňovaním 

pripravené netkané textílie z polyméru s obchodným označením Ecoflex. Pripravené produkty boli 

následne kompletne ocharakterizované dostupnými technikami a tiež bola testovaná ich 

antibakteriálna aktivita. Pozornejšie bol študovaný povrch vzoriek, ktorý bol pred zahájením 

degradačného procesu rovný a hladký. Následne boli vzorky umiestnené do morskej vody (Baltské 

more, Gdynia). Počas degradácie došlo k makro- a mikroskopickým zmenám pozorovaným na 

povrchu polymérnej vlákennej membrány. Po 21. dňoch procesu v dynamickej morskej vode došlo 

k vytvoreniu veľkého množstva malých dierok. Po 42 dňoch sa objavujú v štruktúre jamky. Po 

takejto zmene povrchu vzorka stratí súdržnosť a nakoniec sa rozpadne. Táto desintegrácia môže byť 
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spôsobená prvou fázou degradačného procesu – hydrolytickou degradáciou. Pochopenie zmien, 

ktoré prebiehajú v odbúrateľných materiáloch a tiež pochopenie štruktúry materiálov vyrobených v 

priebehu výrobného procesu, umožňuje racionálnejšie a adresnejšie spravovať použité obaly 

vyrobené z rozložiteľných polymérov.  

Výstupy:  

1. OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - KOZMA, Erika - OPÁLEK, Andrej - KRONEKOVÁ, Zuzana 

- KLEINOVÁ, Angela - NAGY, Štefan - KRONEK, Juraj - RYDZ, Joanna - ECKSTEIN 

ANDICSOVÁ, Anita**. Diclofenac embedded in silk fibroin fibers as a drug delivery system. In 

Materials, 2020, vol. 13, no. 16, art. no. 3580, [14] p. (2019: 3.057 - IF, Q2 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - 

SJR). ISSN 1996-1944. Typ: ADCA  

2. SIKORSKA, Wanda - MUSIOŁ, Marta - RYDZ, Joanna** - ADAMUS, Grazyna - 

KOWALCZUK, Marek - KRASOWSKA, Katarzyna - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - 

ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita. Predictive studies of electrospun bioactive materials. In 

Polyméry 2020: XI. Slovensko - Česká konferencia: kniha príspevkov a program. - Bratislava: 

Ústav polymérov SAV, 2020, s. 86-88. ISBN 978-80-89841-14-1. Typ: AFH  

  

Programy: Medziústavná dohoda  

 

5.) Príprava a elektrické vlastnosti vodivých polymérov, kompozitov a nanoštrukturovaných 

materiálov (Preparation and Electrical Properties of Conducting Polymers, Composites, and 

Nanostructured Materials)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová 

Trvanie projektu: 1.1.2017 / 31.12.2021 

Evidenčné číslo projektu: Zmluva o spolupráci 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Česko: 2 

Čerpané financie: -           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Pripravili sa vodivé hybridy na báze melamínovej peny a polypyrolu (PPy). Obsah polypyrolu sa 

menil v rozsahu 5 až 30 hm. %. Skúmali sa vlastnosti pripravených hybridov po zlisovaní pri 

rôznych teplotách. Cieľom bolo získať funkčnú 3D vodivú štruktúru, ktorá by sa mohla použiť ako 

elektróda pre superkapacitory. Ukázalo sa, že hybrid s obsahom PPy viac ako 20 hm. % po 

zlisovaní nie je kompaktný, rozpadne sa na prášok. Keďže pandemická situácia na oboch 

spolupracujúcich pracoviskách zabrzdila experimentálne práce, pokračuje sa v začatom štúdiu 

nových hybridných štruktúr.   

  

Programy: COST  

 

6.) Európska sieť pre prepojenie výskumu a inovácií v pokročilom a inteligentnom textile 

(European network to connect research and innovation efforts on advanced Smart textiles)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Anita Eckstein 

Trvanie projektu: 11.10.2017 / 10.10.2022 

Evidenčné číslo projektu: COST CA17107 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Catalan Technical Textiles Cluster, Španielsko 
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Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Španielsko: 1 

Čerpané financie: -  

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 3440 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V rámci toho projektu sme tento rok začali spolupracovať s členmi konzorcia uvedeného projektu: 

P. Peer (Česká Republika), I. Jordanov (Severné Macedónsko) a P. Rychter (Poľsko) na využití 

plastového odpadu pre aplikácie ako sú filtrácia a medicína.   

Výstupy v roku 2020:   

1. URA, Daniel P. - ROSELL-LLOMPART, Joan - ZASZCZYNSKA, Angelika - VASILYEV, 

Gleb - GRADYS, Arkadiusz - SZEWCZYK, Piotr K. - KNAPCZYK-KORCZAK, Joanna - 

AVRAHAMI, Ron - O. ŠIŠKOVÁ, Alena - ARINSTEIN, Arkadil - SAJKIEWICZ, Pawel - 

ZUSSMAN, Eyal - STACHEWICZ, Urszula**. The role of electrical polarity in electrospinning 

and on the mechanical and structural properties of as-spun fibers. In Materials, 2020, vol. 13, art.no. 

4169, [18] p. (2019: 3.057 - IF, Q2 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Typ: ADCA  

2. OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, A.** – PEER, P. – ECKSTEIN ANDICSOVÁ, A. – JORDANOV, I. – 

RYCHTER, P. Circulatory management of plastics: recycling ways into fine fibers formulations 

and their applications. Článok bol odoslaný 9.11. 2020 do časopisu Waste Management: 

WM-S-20-04842.   

  

  

7.) Pokročilé inžinierstvo a výskum aerogélov pre environmentálne vedy a vedy o živej 

prírode (Advanced Engineering and Research of aeroGels for Environment and Life Sciences)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Igor Lacík 

Trvanie projektu: 1.4.2020 / 30.4.2023 

Evidenčné číslo projektu: COST CA18125 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Universidad de Santiago de Compostela, Spain  

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

7  - Rakúsko: 1, Belgicko: 2, Česko: 1, Španielsko: 1, Fínsko: 0, 

Francúzsko: 1, Chorvátsko: 1 

Čerpané financie: -  

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 5160 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Pozvanie do tohto projektu bolo na základe našej expertízy v oblasti syntézy a charakterizácie 

polymérnych materiálov a hydrogélov všeobecne, ako aj so zameraním na materiály pre biolekárske 

aplikácie. Podieľame sa hlavne na činnosti pracovných skupín 1 (Farmaceutické a biolekárske 

aplikácie aerogélov) a 3 (Dizajn a charakterizácia aerogélov). Účasť na tomto projekte pre nás 

znamená možnosť zoznámiť sa s novou skupinou materiálov, plánovať nové pracovné postupy 

smerom k príprave a charakterizácii aerogélov a porovnať aerogély s hydrogélmi. Významným 

prvkom aj v tomto prípade je silné medzinárodné konzorcium s možnosťou vytvorenia spolupráce a 

kontaktov s vedeckými a priemyselnými partnermi. Kvôli C-19 boli plánované aktivity 

pozastavené.  

  

8.) Multifunkčná sieť pre nanouhlíkové kompozitné materiály. (Multi-Functional Nano-Carbon 

Composite Materials Network .)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Matej Mičušík 

Trvanie projektu: 1.4.2016 / 30.4.2020 
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Evidenčné číslo projektu:   COST CA15107 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Karlsruhe Institute of Technology, Germany  

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Nemecko: 2 

Čerpané financie: -  

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 1147 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Spolu s tureckými kolegami sme ukončili a publikovali ďaľšiu štúdiu tepelne stabilizovaných 

uhlíkových nanvlákien, ktorú sme publikovali v Polymer Degradation and Stability s názvom 

„Thermal stabilization of poly(acrylonitrile-co-itaconic acid) nanofibers as carbon nanofiber 

precursor“. Výsledky ukázali, že prídavok kyseliny itakonovej má pozitívny efekt na oxidačný 

proces a znižuje teplotu a čas potrebný na tvorbu kvalitných uhlíkových vlákien. V danom článku 

sme korelovali spektroskopické výsledky s parametrami elektrochemickej impedačnej 

spektroskopie, kde sa dali odsledovať jednotlivé stupne oxidácie a karbonizácie, keďže sa počas 

tepelného spracovania tvorili heterocyklické a kojugované štruktúry.   

Výstupy:   

1. ISMAR, Ezgi - MIČUŠÍK, Matej - GERGIN, Ilknur - OMASTOVÁ, Mária - SARAC, A. 

Sezai**. Thermal stabilization of poly(acrylonitrile-co-itaconic acid) nanofibers as carbon nanofiber 

precursor. In Polymer Degradation and Stability, 2020, vol. 175, art.no. 109142, [12] p. (2019: 

4.032 - IF, Q1 - JCR, 0.928 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0141-3910. Typ: ADCA  

2. GERGIN, Ilknur - MIČUŠÍK, Matej - ISMAR, Ezgi - OMASTOVÁ, Mária - SARAC, A. 

Sezai**. Thermally treated graphene oxide/polyacrylonitrile based electrospun carbon nanofiber 

precursor. In Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2020, vol. 20, no. 6, p. 3448-3459. 

(2019: 1.134 - IF, Q4 - JCR, 0.235 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1533-4880. Typ: ADCA  

  

  

9.) Európska sieť chemikálií a materiálov na báze furánu pre udržateľný rozvoj. (European 

network of furan based chemicals and materials for a Sustainable development. )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Jaroslav Mosnáček 

Trvanie projektu: 1.11.2019 / 30.11.2023 

Evidenčné číslo projektu: COST CA18220 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: University of Aveiro 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

39  - Rakúsko: 2, Belgicko: 2, Bulharsko: 1, Cyprus: 1, Česko: 1, 

Nemecko: 2, Dánsko: 2, Španielsko: 2, Fínsko: 1, Francúzsko: 2, 

Veľká Británia: 1, Grécko: 1, Švajčiarsko: 2, Írsko: 1, Island: 1, 

Taliansko: 2, Litva: 2, Luxembursko: 1, Malta: 1, Holandsko: 2, 

Poľsko: 1, Portugalsko: 1, Rumunsko: 2, Srbsko: 2, Slovinsko: 2, 

Švédsko: 1 

Čerpané financie: -  

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 4013 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V tomto roku sa v rámci projektu pripravili rôzne východiskové substráty na prípravu nových 

polymérnych materiálov. Deriváty pripravené z kyseliny 2,5-furándikarboxylovej (FDCA) budú 

použité pre polykondenzácie. Na prípravu amfifilných kopolymérnych nanočastíc metakrylát 

5-hydroxymetylfurfural (MA-HMF) bol zosyntetizovaný. Závislosti od pomeru 
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N-dodecylmetakrylamidu (DMAm), poly(etylén glykol) monometakrylátu (PEG, Mn~360 g mol-1) 

a MA-HMF boli pripravené častice od 100 do 300 nm. Nakoľko MA-HMF je zaujímavým 

monomérom aj z hľadiska ďalšej funkcionalizovateľnosti bola podrobená fotoATRP v prítomnosti 

limitovaného množstva vzduchu.  

  

10.) EsSENce: Vysokovýkonné kompozitné materiály na báze uhlíka s inteligentnými 

vlastnosťami pre pokročilé senzorické aplikácie (High-performance Carbon-based Composites 

with Smart Properties for Advanced Sensing Applications. )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová 

Trvanie projektu: 1.10.2020 / 30.9.2024 

Evidenčné číslo projektu: COST CA 19118 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: National Technical University Athens 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Grécko: 2 

Čerpané financie: -           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Uhlíkové nanočastice, ako mnohostenné uhlíkové nanotrubičky, grafén a grafén oxid sa použijú pre 

prípravu nových typov kompozitov. Dlhodobé skúsenosti tímu z UPo v röntgenovej 

fotoelektrónovej spektroskopii (XPS) sa tiež využijú na riešenie niektorých cieľov projektu 

týkajúcich sa detekcie modifikovaných plnív.    

  

11.) Europské fórum pre pokročilé postupy (European Forum for Advanced Practices)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Silvia Podhradská 

Trvanie projektu: 1.4.2019 / 31.3.2023 

Evidenčné číslo projektu: COST CA18136 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: -  

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 3440 €           

  

 

  

  

12.) Európske topologické interdisciplinárne pôsobenie (European Topology Interdisciplinary 

Action)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Dušan Račko 

Trvanie projektu: 10.6.2018 / 31.12.2022 

Evidenčné číslo projektu: COST CA17139 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Max Planck Institut fur Polymerforschung Mainz (RP), Uni. Vienna 

(Luca Tubiana) 

Počet spoluriešiteľských 2  - Rakúsko: 1, Nemecko: 1 
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inštitúcií: 

Čerpané financie: -           

  

 

  

13.) Európska sieť multidisciplinárneho výskumu na zlepšenie močových stentov (European 

Network of multidisciplinary research to Improve the Urinary Stents)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Zdenko Špitálsky 

Trvanie projektu: 1.6.2018 / 30.9.2021 

Evidenčné číslo projektu: COST CA16217 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor:  Jesus Uson Minimally Invasive Surgery Centre 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Španielsko: 2 

Čerpané financie: -  

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 3440 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V rámci projektu sa nám podarilo spojiť so zahraničnými partnermi, ktorým sme prezentovali naše 

využitie antibakteriálneho systému na báze hydrofóbnych kvantových bodiek pre močové katétre a 

stenty.   

  

Programy: Bilaterálne - iné  

 

14.) Nové polymérne kompozity na báze MXénov a uhlíkových nanoplnív. (New polymeric 

composites with MXene and carbon based nanofillers)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Matej Mičušík 

Trvanie projektu: 1.8.2019 / 31.7.2022 

Evidenčné číslo projektu: APVV- SK-BY-RD-19-0011 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Bielorusko: 1 

Čerpané financie: APVV: 36029 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V prvej etape sme pripravili MAX fázy a MXény. Bieloruský tým navrhol rozšírenie o 

charakterizáciu vstupných komponentov pre prípravu MAX fázy, čo sa ukázalo ako veľmi prínosné 

pre pochopenie procesov. Táto etapa bude pokračovať do 06/2021 prípravou ďalších typov MAX 

fáz a následne MXénov odleptaním vrstvy A.    

Začali sme práce aj na etape Príprava polymérnych kompozitov, ktorá začala v januári 2020 a 

potrvá do 02/2022. Pripravili sa prvé kompozity s MXénmi v polymérnej matrici- 

polymetylmetakryláte.  

Spolupráca oboch tímov sa začala úspešne rozvíja. Bieloruský tím má skúsenosti s prípravou MAX 

fáz, ktoré sú základom pre MXény a taktiež z ich charakterizáciou. Hlavným cieľom tohto projektu 

je vyvinúť nové nanokompozity s polymérnymi matricami, s čím má tím z Ústavu polymérov SAV 

(ÚPo SAV) dlhoročné skúsenosti. Charakterizácie všetkých pripravených materiálov sa vykonávajú 

na oboch pracoviskách, použité charakterizačné techniky sú komplementárne. ÚPo SAV je 
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špecialistom na XPS analýzy a nanoindentáciu a RIPCP BSU sa špecializuje na charakterizáciu 

absorpcie a odrazu elektromagnetického žiarenia, impedančnú spektroskopiu a iné.  

   

1. IVANOVSKAYA, Maria - OVODOK, Evgeni** - KOTSIKAU, Dzmitry - AZARKO, Igor - 

MIČUŠÍK, Matej - OMASTOVÁ, Mária - GOLOVANOV, Vyacheslav. Structural transformation 

and nature of defects in titanium carbide treated in different redox atmospheres. In RSC Advances, 

2020, vol. 10, no. 43, p. 25602-25608. (2019: 3.119 - IF, Q2 - JCR, 0.736 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 

2046-2069. Typ: ADCA  

2. IVANOVSKAYA, Maria - OVODOK, Evgeni* - GAEVSKAYA, Tatiana - KOTSIKAU, 

Dzmitry – KORMOSH, Valentina – BILANYCH, Vitaliy - MIČUŠÍK, Matej. Effect of Au 

nanoparticles on the gas sensitivity of nanosized SnO2. In Materials Chemistry and Physics, vol. 

258 (2021) 123858. Typ: ADCA  

3. MIČUŠÍK, Matej** - OVODOK, Evgeni - IVANOVSKAYA, Maria - POZNYAK, Sergey - 

PROCHÁZKA, Michal - STEPURA, Anastasiia - SOYKA, Yaryna - OMASTOVÁ, Mária. MXene 

as new 2D nanofillers for polymeric composites. In Polyméry 2020 : XI. Slovensko - Česká 

konferencia : kniha príspevkov a program. - Bratislava : Ústav polymérov SAV, 2020, s. 36. ISBN 

978-80-89841-14-1. Dostupné na internete: 

<polymer.sav.sk/polymery2020/document/Kniha%20prispevkov_Polymery2020.pdf>(Polyméry 

2020 : Slovensko-Česká konferencia). Typ: AFH  

4. MIČUŠÍK, Matej** - OVODOK, Evgenij - IVANOVSKAYA, Maria - POZNYAK, Sergey - 

PROCHÁZKA, Michal - STEPURA, Anastasiia - SOYKA, Yaryna - OMASTOVÁ, Mária. 

Polymérne kompozity na báze 2-D MXénu a polymérnej matrice. In Czech Chemical Society 

Symposium Series. - Praha, ČR : Czech Chemical Society, 2020, vol. 18, no. 3, p. 176. ISSN 

2336-7202.(Sjezd českých a slovenských chemických společností).  Typ: AFG  

  

  

Programy: European Regional Development Fund (ERDF)  

 

15.) Odpad z makro plastov v a pozdĺž Dunaja.  (Macro plastic waste in and along the Danube.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová 

Trvanie projektu: 1.9.2017 / 30.9.2020 

Evidenčné číslo projektu: INTERREG V-A SK-AT / 2017 / TP / 01 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Univerzita prírodnych zdrojov a života vo Viedni – Odbor vody- 

atmosféry a životného prostredia (BOKU)   

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

4  - Rakúsko: 3, Slovensko: 1 

Čerpané financie: ERDF: 57000 €  

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 2580 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Spísali sme finálne reporty týkajúce sa aditív a naadsorbovaných látok (Report 5.2.1), ktorý ukázal, 

že v akumulačných zónach rieky môže dochádzať k nebezpečne vysokým koncentráciám antimónu, 

čo ukázal náš riadený experiment s degradovanou PET fľašou. V tomto experimente sme vo vode 

detekovali zvýšený obsah antimónu (150-230 µg/l) čo je hodnota výrazne nad odporúčaný limit pre 

pitnú vodu (5 µg/l). Merania dunajskej vody v okolí Karloveskej zátoky neukázali tak významne 

vysokú koncnetráciu, hoci aj tu sme zaznamenali zvýšenú hladinu antimónu 16 µg/l. Keď sme do 

tejto dunajskej vody vložili kúsky novej nezdegradovanej PET fľaše, tak sme v dvoch paralelkách 

namerali zníženú koncentráciu antimónu, v obidvoch prípadoch 6.6 µg/l. Toto by ukazovalo na fakt, 

že plasty môžu najprv pôsobiť ako absorbér a následne po určitej degradácii ako koncentrátor 
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škodlivín. Absorpcia a uvoľňovanie kovových iónov bude samozrejme súvisieť aj s pH a celkovou 

iónovou silou daného roztoku. Spísali sme aj finálny report ohľadne fragmentácie degradovaného 

plastového odpadu (Report 5.3.1), kde sme zaznamenali najvyšší podiel plastových mikroplastov 

(10-100 mikrometrov, určené pomocou digitálneho optického mikroskopu) v prípade 

zdegradovaného penového polystyrénu.  

Výstupy: Pripravili sa správy z jednotlivých úloh  

D 5.1.1 Metodológia a metodický protokol pre analýzu makro-plastov   

D 5.2.1 Report o typoch plastového odpadu, jeho aditív a naadsorbovaných látkach  

D.5.2.2 Správa o identifikácii malých kúskov plastových odpadov na základe rôznej hustoty 

polymérov   

D 5.3.1  Report o fragmentácii a odolnosti voči oderu makro-plastov v riečnom sytéme   

V rámci propagácie a diseminácie projektu bol uverejnený príspevok.    

1. MIČUŠÍK, Matej - OMASTOVÁ, Mária. Projekt Plastic Free Danube zaznamenal zaujímavé 

výsledky. In Green Magazine, 2020, roč. 4, s. 14-17. ISSN 2585-7193. Typ: BDF  

  

  

Programy: ERANET  

 

16.) Kompozitný systém pre energeticky aktivované tepelné izolácie integráciou tepelnej 

zádrže a fotovoltaickej tvorby tepla  pre energeticky úsporné stavby.  (Energy Activated 

External Thermal Insulation Composite System - integration of thermal storage and photovoltaics 

for energy-efficient buildings.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Ivan Chodák 

Trvanie projektu: 1.10.2019 / 30.9.2022 

Evidenčné číslo projektu: M-ERA.NET Call 2018 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Technical University Lodz 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

3  - Estónsko: 1, Poľsko: 2 

Čerpané financie: ERANET: 25000 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Dosiahnuté výsledky: V roku 2020 sa tímu OKM venoval výberu časti tepelnoizolačného panelu 

obsahujúcej zložku PCM (phase change material). Po výbere niekoľkých typov voskov, ktoré sa 

tavia pri rôznych teplotách sa preverili vlastnosti ich zmesí a zistilo sa, že v zmesi viacerých voskov 

sa každá zložka topí pri prakticky rovnakej teplote ako čistý vosk, čiže nedochádza k miešaniu na 

molekulovej úrovni a zložky zostávajú separované.  

Z hľadiska zamedzenia vytekania roztopených voskov zo systému sa posudzovali tri spôsoby 

zádrže. Enkapsulácia voskov v polymérnom obale sa vyhodnotila ako ekonomicky nevhodná. 

Zaujímavou možnosťou je uloženie voskov do pórov penového hliníka, na tomto princípe sa začala 

neformálna spolupráca s UMMS SAV, kde na tomto princípe už majú vytvorený určitý spôsob 

výroby. Nie je ale jasné, ako systém bude reagovať na objemové zmeny pri zmenách teploty a 

najmä skupenského stavu. Na UMMS toto zatiaľ riešia epoxidovými nátermi otvorených strán 

doštičiek z penového Al, my v súčasnosti testujeme fólie z nitrilkaučuku lepeného polyuretánom. 

Výhodou je, že takýto systém by mohol reagovať na zmenu objemu dostatočnou elastickosťou 

vulkanizovaného kaučuku. Treťou testovanou možnosťou je uloženie vosku do kovového obalu 

rozmerov predbežne 30 x 30 cm a hrúbky medzi 2 – 5 cm, kde strany s väčšou plochou budú 

dostatočne tenké, aby reagovali na zmenu objemu miernym prehnutím a následne sa vrátilo späť pri 

ochladení.   
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1. Dariusz Heim, Ivan Chodak, Simo Ilomets, Targo Kalamees, Dominika Knera and Anna 

Wieprzkowicz,. The integration of selected technology to energy activated ETICS - theoretical 

approach. Zborník konferencie v Talline, ktorá sa ale zatiaľ neuskutočnila – odložená.  

  

  

17.) Európske partnerstvo pre zlepšené kompozity. (European Partnership for Improved 

Composites. )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Matej Mičušík 

Trvanie projektu: 1.9.2019 / 31.8.2022 

Evidenčné číslo projektu: M-ERA.NET Call 2018 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: SYNPO, a.s. Pardubice 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Česko: 2 

Čerpané financie: ERANET: 25000 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Prvé výsledky by sa dali rozdeliť do niekoľkých častí.   

V prvej sa pripravili hviezdicové polymérne štruktúry a molekuly pomocou živej polymerizácie. 

Cieľom bolo pripraviť hydroxy-funkcionalizované hviezdicové polyméry s rôznou dĺžkou ramien 

pomocou iónovej polymerizácie vhodného polyolu a kaprolaktónu/laktidu. Takto pripravené 

hviezdicové polyméry sa potom funkcionalizovali karboxy a amino skupinami a testovali v daných 

epoxidových systémoch.   

V druhej sme sa snažili modifikovať uhlíkové štruktúry, hlavne uhlíkové nanotrubičky (CNT) 

pomocou mnohostenných oligomerických štruktúr silsesquioxánmi (POSS). POSS je hybridná 

molekula s anorganickým silsesquioxánovým jadrom a organickými (izobutyl, izooktyl, metakrylát, 

atď.) skupinami naviazanými na rohoch daného mnohostenného jadra. Vybrali sme aminopropyl 

izobutyl POSS (POSS-NH2), ktorý má reaktívnu amino skupinu vhodnú na vytvorenie chemickej 

väzby s CNT. Na to je potrebné, aby sa na povrchu CNT nachádzali kyslík obsahujúce skupiny, 

hlavne karboxyly. CNT boli čistené a následne oxidované pomocou HCl. Po tejto oxidácii 

kyselinou boli CNT kratšie, ale pomocou XPS sme potvrdili úspešné zavedenie hydroxylových 

(C1s signál pri 286 eV) a karboxylových (C1s signál pri 289 eV) skupín. Karboxylové skupiny boli 

konvertované na alkylhalogenidy pomocou chlórového reagenta na zvýšenie reaktivity s 

POSS-NH2. Výsledné modifikácie sme charakterizovali pomocou SEM, EDX, Raman a XPS. 

Bohužiaľ neboli schopní potvrdiť chemické naviazanie POSS na povrch CNT z dostupných dát a 

nedá sa vylúčiť možnosť, že tam je len fyzikálna interakcia. V ďalšej fáze sa zameriame na ďalšie 

možnosti ako naviazať POSS na CNT.     

V tretej časti sa podarilo úspešne zaviesť amino skupiny na povrch CNT pomocou rádiofrekvenčnej 

plazmy. V tomto experimente sa plazmou modifikovali CNT v prostredí s alylamínom, ktorý slúžil 

ako zdroj dusíka. EDX ukázalo nárast dusíka z 0 % pre pôvodné CNT až na ca 30 % pre 

modifikované CNT.    

Výstupy:   

1. MIČUŠÍK, Matej** - OMASTOVÁ, Mária - PROCHÁZKA, Michal - VORAC, Zbynek - 

BOHACOVA, Marie - SPACEK, Vladimir. Epoxy/carbon fiber composites with designed interface 

interaction. In PMA 2020 & SRC 2020 : International Conference on Polymeric Materials in 

Automotive & 24th Slovak Rubber Conference : book of proceedings. - Bratislava : Faculty of 

Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology, 2020, p. 71 - 72. ISBN 

978-80-89841-13-4.(International Conference on Polymeric Materials in Automotive & 24th Slovak 

Rubber Conference : PMA 2020 & SRC 2020). Typ: AFH  
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18.) LiBASED: Hybridné zariadenie batéria-superkapacitor na báze Li-iónov  (Li-ion 

BAttery-SupErcapacitor Hybrid Device)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová 

Trvanie projektu: 1.9.2020 / 31.8.2023 

Evidenčné číslo projektu: M-ERA.NET-2/2019/966/LiBASED 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Centrum polymerních systémú UTB Zlín 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Česko: 1, Turecko: 1 

Čerpané financie: ERANET: 8328 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Projekt prebieha v niekoľkých pracovných balíkoch, pričom každý koordinuje iná skupina/inštitút a 

výsledky sú následne konzultované celým projektovým konzorciom. Na pôde Ústavu polymérov sa 

zaoberá prípravou nových elektricky vodivých materiálov a hybridov pre katódu superkapacitora. V 

prvej fáze sa na ÚPo pripravili bucky papers na báze MXénov v kombinácií s CNT a grafénom. 

Ako ďalší nový typ vodivého 3D materiálu sa pripravili melamínové peny pokryté rôznym 

množstvom polypyrolu. Okrem toho sú pomocou XPS merané vzorky projektových partnerov, ktorí 

pripravujú kompozity na báze kryštalického usporiadania kovov v kombinácií s vodivým 

polymérom a redukovaným grafén oxidom. Ústredným motívom všetkých pracovných častí je 

zlepšenie vodivých vlastností materiálov, ktorých kombináciou sa dosiahne čo najvyššia povrchová 

nábojová kapacita. Prvé dosiahnuté výsledky boli prezentované na konferencií NFA 2020, ktorá sa 

kvôli situácií s COVID-19 konala on-line a to formou postra.  

Výstupy:   

1. BAO, L.O. - FEI, H. - BUGÁROVÁ, Nikola** - OMASTOVÁ, Mária - KAZANTSEVA, N. E. - 

SÁHA, P. Electrochemical performance of specific composites as electrodes for supercapacitors. In 

The 4th International Conference on Nanomaterials: Fundamentals and Applications : book of 

abstracts. - Košice : Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Institute of Chemistry, 2020, p. 

42-43. ISBN 978-80-8152-941-2. Dostupné na internete: <https://unibook.upjs.sk/>. Typ: AFH  

  

  

19.) Pokročilé polymérne kompozity plnené novými 2D nanočasticami (Advanced polymer 

composites filled with novel 2D nanoparticles)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová 

Trvanie projektu: 1.9.2018 / 31.8.2021 

Evidenčné číslo projektu: M-ERA.NET-18-414-Nano2Com 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Institute for Mechanics of Materials University of Latvia 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Litva: 1, Lotyšsko: 1 

Čerpané financie: ERANET: 18747 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Vzhľadom na pandemickú situáciu bolo riešenie projektu prerušené na 3 mesiace v r. 2020, preto sa 

projekt predĺžil o 3 mesiace v nasledujúcom roku. V úzkej spolupráci s partnermi projektu z Litvy a 

Lotyšska sme sa zamerali na prípravu hybridných kompozitov na báze MXénov a grafénu. 

Pripravili sa kompozity s epoxidovou matricou. Ako matricu sme použili Epoxy CHS-EPOXY 200 
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V 55 (Synpo Pardubice) s príslušným tvrdidlom. Projektový partner z Kaunas Univerzity skúmal 

numericky elastické vlastností týchto kompozitov. Použila sa séria trojdimenzionálnych 

výpočtových mikroštruktúrnych modelov, ktoré sa nazývajú representative volume elements 

(RVEs). Výpočtový model konečných prvkov bol vyvinutý na analýzu mechanických vlastností 

nového polymérneho hybridného kompozitu s prihliadnutím na vlastnosti 2D nanomateriálov, kam 

patria oba typy použitých plnív. Zohľadnili sa pomery plnív, ich dispergácia a objemové frakcie 

nanočastíc,  ako aj vzájomná interakcia a interakcia a okolitou polymérnou matricou. Výsledky 

simulácie ukázali, že MXény významne zvyšujú elastické vlastnosti kompozitu a normalizovaný 

efektívny modul pružnosti sa zvyšuje, keď sa zvyšujú objemové frakcie MXénu. Všetky tieto 

trendy boli pozorované u oboch typov RVE s náhodným umiestnením inklúzií nanočastíc a s 

orientovanou štruktúrou nanočastíc. Ak sa použilo orientované umiestnenie inklúzie, viedlo to 

výrazne vyššej tuhosti pozdĺž smeru orientácie. Vyššie pomery strán plnív tiež prispievajú k 

vyššiemu zvýšeniu tuhosti. Napriek skutočnosti, že grafén významne zvyšuje tuhosť kompozitu v 

porovnaní s MXénmi, očakáva sa, že MXény rozšíria rozsah aplikácií hybridných nanokompozitov 

vystužených grafénom, pretože pridanie MXénu  by mohlo prispieť k zníženiu nákladov, 

zjednodušeniu procesu prípravy a k zvýšeniu elektrickej vodivosti hybridných kompozitu v 

porovnaní s kompozitmi, kde sa použili iba grafén alebo MXén v rovnakom plnení. Výsledky 

taktiež naznačili, že MXény spolu s grafénovými nanočasticami sú významným prísľubom vo 

vývoji nových vysoko pevných multifunkčných kompozitných materiálov.   

Výstupy:   

1. KILIKEVIČIUS, Sigitas** - KVIETKAITE, Saule - ŽUKIENE, Kristina - OMASTOVÁ, Mária 

- ANISKEVICH, Andrey - ZELENIAKIENE, Daiva. Numerical investigation of mechanical 

properties of a novel hybrid polymer composite reinforced with graphene and MXene nanosheets. 

In Computational Materials Science, 2020, vol. 174, art.no. 109497, [8] p. (2019: 2.863 - IF, Q2 - 

JCR, 0.823 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0927-0256. Typ: ADCA  

2. SOYKA, Yaryna - PROCHÁZKA, Michal - MIČUŠÍK, Matej - ZELENIAKIENE, Daiva - 

OMASTOVÁ, Mária**. Properties of MXene layers. In Czech Chemical Society Symposium 

Series. - Praha, ČR : Czech Chemical Society, 2020, vol. 18, no. 3, p. 190. ISSN 2336-7202.(Sjezd 

českých a slovenských chemických společností).  Typ: AFG   

  

  

20.) MERF: Matica pre uhlíkové epoxidové lamináty so zníženou horľavosťou (Matrix for 

carbon reinforced epoxy laminates with reduced flammability)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Zdenko Špitálsky 

Trvanie projektu: 1.5.2020 / 30.4.2023 

Evidenčné číslo projektu: M-ERA.NET Call 2019 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: SYNPO a.s. Pardubice 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

3  - Česko: 2, Lotyšsko: 1 

Čerpané financie: ERANET: 16665 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V prvom roku sa servisovali všetky prístroje termickej analýzy potrebné na riešenie projektu. 

Hlavný dôraz bude kladený na merania kónického kalorimetru, ale pre potreby projektu sa využijú 

aj DSC, TGA a BDS. Spustili sa prvé merania čistej epoxidovej matrice, ktoré budú slúžiť ako 

východiskový štandard pre ďalšie merania po prídavku plnív potláčajúcich horľavosť.   

  

Programy: Iné  
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21.) Charakterizácia polymérov a mikrokapsúl. (Characterization of polymers and 

microcapsules.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Igor Lacík 

Trvanie projektu: 1.1.2017 / 31.12.2020 

Evidenčné číslo projektu: R & D kontrakt 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Japonsko: 1 

Čerpané financie: Otsuka Pharmaceutical Factory Inc. Japan: 8160 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Servisný a konzultačný kontrakt zameraný na charakterizáciu polymérov, vývoj mikrokapsúl a 

podmienok pre enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov.  

  

22.) Nová generácia viackomponentných PMCG mikrokapsúl s kontrolovaným povrchom pre 

vyhnutie sa imunitnej odpovedi po transplantácii. (New generation PMCG multicomponent 

microcapsule with tailored biointerface to avoid immune response after transplantation.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Igor Lacík 

Trvanie projektu: 1.9.2017 / 31.8.2020 

Evidenčné číslo projektu: 2-SRA-2018-521-S-B  

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

3  - Česko: 1, Nórsko: 1, USA: 1 

Čerpané financie: -  

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 2293 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Pokračovali sme v definovaní stratégie pre identifikáciu mikrokapsúl, ktoré budú dostatočne 

biokompatibilné v preklinickom modeli primátov a ktoré budú vhodné pre imunitnú ochranu 

transplantovaných ostovčekov. Testovali sme niekoľko typov mikrokapsúl, ktoré boli 

post-modifikované rôznymi typmi polyelektrolytov a tiež sme zaviedli do mikrokapsúl skupiny, 

ktoré by mali zamedziť fibrotickému obrastaniu. Jeden z typov mikrokapsúl sa javí byť v súčasnosti 

vhodný pre transplantáciu do primátov. Tieto výsledky plánujeme verifikovať v spolupráci so 

zahraničným partnerom na začiatku roka 2021.  

Výstupy:  

1. LACÍK, I. Alginate-based microcapsules for encapsulation of pancreatic cells in diabetes 

treatment. 4th E-Symposium: Innovations in Polymers and Materials Science (IPMS), November 3 

2020, pozvaná prednáška  

2. HEYDARI, A. - DUŠIČKA, E. - MIČUŠÍK, M. - SEDLÁK, M - LACÍK, I. Unexpected 

counterion exchange influencing fundamental characteristics of quaternary ammonium chitosan 

salt. Polymer - v posudzovaní  

  

  

23.) Rýchlostné konštanty a modelovanie pre polymerizačné procesy: ko- a terpolymerizačné 

štúdie vo vode, alkoholoch a ich zmesiach. (Kinetic coefficients and models for polymerization 

processes: co- and terpolymerization studies in water, alcohols and their mixtures.)  
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Zodpovedný riešiteľ: Igor Lacík 

Trvanie projektu: 1.7.2019 / 30.6.2022 

Evidenčné číslo projektu: R & D kontrakt  

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Kanada: 1, Nemecko: 1 

Čerpané financie: BASF SE Ludwigshafen : 40000 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Sústredili sme sa na témy hlavne venované vplyvu prostredia na rýchlostné konštanty, na 

kopolymerizačné parametre, zovšeobecnenie poznatkov o vplyve prostredia na priebeh 

polymerizácie a výsledné mólové hmotnosti homopolymérov a kopolymérov, účinnosť iniciácie a 

iné príbuzné témy. Tento projekt je priamo prepojený na aktivity a výstupy projektu VEGA 

2/0121/20.  

Výstupy:  

1. AGBOLUAJE, Maryam - REFAI, Ibrahim - MANSTON, Henry H. - HUTCHINSON, Robin 

A.** - DUŠIČKA, Eva - URBANOVÁ, Anna - LACÍK, Igor. A comparison of the solution radical 

propagation kinetics of partially water-miscible non-functional acrylates to acrylic acid. In Polymer 

Chemistry, 2020, vol. 11, iss. 44, p. 7104-7114. (2019: 5.342 - IF, Q1 - JCR, 1.459 - SJR, Q1 - SJR) 

ISSN 1759-9954. Typ: ADCA  

2. EZENWAJIAKU, Ikenna H. - CHOVANCOVÁ, Anna - LISTER, Kyle C. - LACÍK, Igor - 

HUTCHINSON, Robin A.**. Experimental and modeling investigation of radical 

homopolymerization of 2-(methacryloyloxyethyl]) trimethylammonium chloride in aqueous 

solution. In Macromolecular Reaction Engineering, 2020, vol. 14, art. no. 1900033, [12] p. (2019: 

1.330 - IF, Q3 - JCR, 0.425 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1862-832X. Typ: ADCA  

3. EZENWAJIAKU, Ikenna H. - ZIGELSTEIN, Rachel - CHOVANCOVÁ, Anna - LACÍK, Igor - 

HUTCHINSON, Robin A.**. Experimental and modeling investigation of aqueous phase radical 

copolymerization of 2-(methacryloyloxyethyl) trimethylammonium chloride with acrylic acid. In 

Industrial & Engineering Chemistry Research, 2020, vol. 59, no. 8, p. 3359-3374. (2019: 3.573 - IF, 

Q2 - JCR, 0.899 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0888-5885. Typ: ADCA  

  

  

Programy: Horizont 2020  

 

24.) Dynamika a fázové chovanie uväzneného oligomérneho a polymérneho 

poly(dimethylsiloxán)u v AAO matriciach.  (Dynamics and phase behaviors of confined 

oligomeric and polymeric PDMS in AAO matrices. )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Josef Bartoš 

Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2020 

Evidenčné číslo projektu: EUSMI E200400406 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: CFM-CSIC San Sebastian Spain 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Španielsko: 1 

Čerpané financie: -  

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 3440 €           
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Dosiahnuté výsledky:  

V úzkom kontexte s dvomi domácimi projektami VEGA 2/0005/20 a APVV 16 -0369 sa zahájilo 

štúdium relaxačnej dynamiky a fázového chovania prototypového oligoméru a polyméru na báze 

poly(dimetylsiloxán)u (PDMS). V prvej etape sa vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu v roku 

2020 v celej Európe realizovalo na partnerskej španielskej strane detailné TGA a LF-BDS štúdium 

špeciálnej anorganickej AAO matrice. Namerané základné BDS odozvy tejto AAO matrice ako aj 

dvoch AAO/Al templátov v originálnom a upravenom stave sú východiskom pre následné detailné 

vyšetrovanie uväznených PDMS1.2k/AAO a PDMS17k/AAO systémov. Na našej slovenskej strane 

sa získané ESR spektrá od polymérneho PDMS17k analyzovali v termínoch korelačných časov a 

relatívnych frakcií pomalej a rýchlej spektrálnej komponenty, pričom sa našiel diskontinuitný 

priebeh typický pre semikrystalinické systémy.  

  

25.) Multifunkčné polymérne kompozity dotované novými 2D nanočasticami pre pokročilé 

aplikácie (Multifunctional polymer composites doped with novel 2D nanoparticles for advanced 

applications)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová 

Trvanie projektu: 1.5.2018 / 1.4.2022 

Evidenčné číslo projektu: H2020-MSCA-RISE-2017, Proposal Number 777810 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Latvijas Universitate 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

9  - Bielorusko: 1, Česko: 1, Dánsko: 1, Litva: 2, Lotyšsko: 2, 

Švédsko: 1, Ukrajina: 1, USA: 0 

Čerpané financie: EU: 4990 €  

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 4816 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Bola uskutočnená elektrochemická štúdia správania sa dvoch typov MXénov - Ti3C2Tz. MXény boli 

pripravené z MAX fázy odleptaním vrstvy Al s použitím buď HF (MXene1), alebo LiF/HCl ako 

leptadiel (MXene2). Použitie dvoch redox sond indikovalo prítomnosť vyššej hustoty záporného 

náboja na MXene2 v porovnaní s MXene1. Charakterizácia dvoch typov MXénov pomocou XPS 

metódy ukázala, že na povrchu nanočastíc MXene2 boli titán a fluorid prítomné v množstve o jeden 

rád vyššom, v porovnaní s MXene1. Vysoký obsah Ti a F sprevádza 82-krát väčší (249 A·cm-2 

oproti 5,64 A·cm-2) anodický pík s potenciálom píku blízko 0,4 V (oproti Ag/AgCl elektróde). 

Podobne je prúd píku zmeraný pre MXene2 317-krát vyšší pri redukcii kyslíka pri pH 7,0 (pri 

napätí -0,84 V) a 215-krát vyšší pri redukcii H2O2 pri -0,89 V, v porovnaní s MXene1. Výsledok 

jasne demonštroval, že vlastnosti 2D nanomateriálu, MXénu,  sú závislé od spôsobu jeho prípravy.   

Uskutočnilo sa komplexné elektromechanické štúdium vzoriek epoxidu potiahnutého vrstvou 

MXénu a taktiež polyméru vystuženého sklenenými vláknami (GFRP). Ti3C2Tz sa pripravil z MAX 

fázy pomocou odleptania Al vrstvy kombináciou HCl a LiF. Vodný roztok MXénu na sa naniesol 

spejovaním na povrch vzoriek epoxidu a GFRP, ktoré boli ošetrené plazmou. Hlavným zámerom 

bolo preskúmať odozvu elektrického odporu epoxidových a GFRP vzoriek potiahnutých vrstvou 

MXénu pri únavovej skúške v ťahu. Napätie v ťahu sa monitorovalo zmenou elektrického odporu 

MXénovej vrstvy. Elektromechanická odozva vodivých materiálov sa skúmala pri ťahovej skúške 

aj pri cyklickom zaťažení. Získané výsledky sa zahrnuli do pripraveného článku. Kvôli 

pandemickej situácii účastnici projektu z UPo vykonali podľa plánu  v roku 2020 iba tri  pobyty  

na partnerských inštitúciaách (secondment) začiatkom roka a taktiež na našom pracovisku dva 

mesiace na projekte pracovali kolegovia z partnerskej inštitúcie.  

Výstupy:   

1. GAJDOŠOVÁ, Veronika* - LORENCOVÁ, Lenka* - PROCHÁZKA, Michal - MIČUŠÍK, 

Matej - OMASTOVÁ, Mária - PROCHÁZKOVÁ, Simona - KVETOŇ, Filip - JERIGOVÁ, 
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Monika - VELIČ, Dušan - KASÁK, Peter - TKÁČ, Ján**. Remarkable differences in the 

voltammetric response towards hydrogen peroxide, oxygen and Ru(NH3)6 3+ of electrode 

interfaces modified with HF or LiF-HCl etched Ti3C2Tx MXene. In Microchimica Acta, 2020, vol. 

187, no. 1, art. no. 52, [8] p. (2019: 6.232 - IF, Q1 - JCR, 1.300 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0026-3672.  

Typ: ADCA  

2 .STEPURA, Anastasiia** - PROCHÁZKA, Michal - ANISKEVICH, Andrey - OMASTOVÁ, 

Mária**. Polymeric nanocomposites with epoxy matrix and 2D nanofillers MXenes. In Czech 

Chemical Society Symposium Series. - Praha, ČR : Czech Chemical Society, 2020, vol. 18, no. 3, p. 

176. ISSN 2336-7202.(Sjezd českých a slovenských chemických společností). Typ: AFG     

3. OMASTOVÁ, Mária** - MIČUŠÍK, Matej - BUGÁROVÁ, Nikola - SOYKA, Yaryna - 

ANISKIEVICH, A. - ZELENIAKIENE, D. Two-dimensional nanomaterials: research and 

applications. In The 4th International Conference on Nanomaterials: Fundamentals and 

Applications : book of abstracts. - Košice : Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Institute of 

Chemistry, 2020, p. 8-9. ISBN 978-80-8152-941-2. Dostupné na internete: 

<https://unibook.upjs.sk>. Typ: AFF  

  

  

Programy: JRP  

 

26.) Polymérne adaptovateľné siete smerom k výrobe vysoko výkonných materiálov.  

(Polymeric Adaptable Networks toward the Fabrication of High-performance Materials.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Martin Danko 

Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2022 

Evidenčné číslo projektu: SAS-MOST JRP 2019/07 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: National Sun Yat-Sen University 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Taiwan: 1 

Čerpané financie: JRP: 25000 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Kopolyester P(MBL-co-CL) obsahujúci 8 mol% dvojitej väzby tulipalínovej jednotky (MBL) 

vhodnú pre ďalšie funkcionalizácie sme oxidovali s úmyslom získania epoxy skupín na reťazci 

polyesteru. Testované boli 3 typy oxidačných činidiel. Oxidácia kyselinou 

m-chlór-peroxobenzoovou alebo in situ vznikajúcou kyselinou peroxomravčou neviedla k 

požadovanému produktu. Polyester stále vykazoval nezmenený pomer metylénových protónov ku 

CL komonoméru v NMR spektrách. Nedochádzalo k hydrolýze polyesteru aj pri vysokom nadbytku 

(200x k obsahu dvojitej väzby) oxidačného činidla a dlhšom čase oxidácie (7 dní). Namiešali sa 

zmesi PLA/PHB polyesterov v pomere 85/15 s rôznym typom zmäkčovadla resp. modifikátora 

mólovej hmotnosti, a to ATBC, glycerolu a kyseliny citrónovej s obsahom do 20hm%. V 

prítomnosti katalyzátora Sn(Oct)2 by mohli byť tieto zlúčeniny zapojené do reťazcov ako vetviace 

alebo sieťovacie body s výraznou zmenou mechanických vlastností výsledných zmesí.  

Výstupy:   

1. MOHAMED, Mohamed Gamal - ZHANG, Xiang - MANSOURE, Tharwat Hassan - 

EL-MAHDY, Ahmed F. M. - HUANG, Chih-Feng - DANKO, Martin - XIN, Zhong - KUO, 

Shiao-Wei*. Hypercrosslinked porous organic polymers based on tetraphenylanthraquinone for CO2 

uptake and high-performance supercapacitor. In Polymer: The International Journal for the Science 

and Technology of Polymers, 2020, vol. 205, art.no. 122857, [10]p. (2019: 4.231 - IF, Q1 - JCR, 

1.016 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0032-3861. Typ: ADCA  

2. DANKO, Martin - MOSNÁČEK, Jaroslav - KUO, Shiao-Wei - LUKÁČ, Ivan*. Crosslinking of 
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polystyrene film by di(4-dibenzoyl peroxide) ether synthesized or formed in situ using visible 

light-induced photo-peroxidation of 4,4´-oxydibenzil. In Journal of Photochemistry and 

Photobiology. A: Polymer chemistry, 2020, vol. 403, art.no. 112849, [9] p. (2019: 3.306 - IF, Q2 - 

JCR, 0.624 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1010-6030. Typ: ADCA  

  

  

27.) Bezolovnaté perovskitové solárne články s dlhodobou stabilitou. (Pb-free Perovskite solar 

cells with Long-term stability. )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová 

Trvanie projektu: 1.11.2017 / 31.10.2020 

Evidenčné číslo projektu: Joint Reseach Program on Chemistry and Chemical Engineering 

V4-Kórea 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Chung-Ang University Seoul 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

4  - Maďarsko: 1, Kórejská republika: 1, Poľsko: 1, Slovensko: 1 

Čerpané financie: JRP: 10416 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V perovskitových solárnych článkov (PSC) kvôli toxicite a stabilite je dôležité znížiť obsah Pb, 

preto sa syntetizovali prekurzory na báze Sn. PSC na báze Sn s 0,25M Pb(SCN)2 vykazujú vysokú 

účinnosť 8,4 %, čo je výrazne vyššia hodnota ako účinnosť PSC (1,6 %) bez Sn. výsledky naznačili  

možnosť výroby vysoko účinných PSC so zníženým obsahom olova.   

V ďalšom štádiu riešenia projektu sa pripravili planárne perovskitové solárne články na sklenených 

substrátoch potiahnutých F-dopovaným SnO2 (FTO) s 4,4 '- ((1E, 1'E) - ((1,2,4-tiadiazol-3,5-diyl) 

bis (azaneylylidén)) bis (metánylylidén)) bis (N, N-dip-tolylanilín) (bTAThDaz) ako materiálom na 

transport dier, pripraveným Poľským tímom. Syntéza imínu sa uskutočnila v jednokrokovej reakcii 

v roztoku. Morfológia, zloženie a štruktúra získaných vrstiev sa skúmali pomocou SEM, spolu s 

röntgenovou fotoelektrónovou spektroskopiou (XPS) a röntgenovou difrakciou (XRD), kde sa 

zapojili aj riešitelia z Ústavu polymérov. Štruktúra bTAThDaz bola potvrdená prítomnosťou amínu 

(C-N pri -285,6 eV) a imínu (C = N pri -287,4 eV). Signál dusíka identifikoval tri chemické stavy, z 

ktorých jeden bol priradený imínu (–N = pri ~ 398,3 eV), amínu (C-N pri ~ 399,5 eV) a ďalší 

oxidovanému alebo kvarternizovanému dusíku pri ~ 400,4 eV. Síra bola taktiež v troch oxidačných 

stavoch, jeden pri ~ 164,0 eV zodpovedajúci -S- v štruktúre bTAThDaz,  jednej pri vyšších 

väzbových energiách (pri ~ 167,5 eV) pochádzajúci z povrchovej oxidácie a jeden pri nižších 

energiách (pri ~ 161,8 eV) prichádzajúci z redukovanej formy síry. Tento signál pri nižšej väzbovej 

energii môže byť tiež tiolát (- S-) ako dôsledok štiepenia väzieb C-S.   

Absorpčné vlastnosti v UV-Vis rozsahu bTAThDaz sú takmer totožné s vlastnosťami 

spiro-OMeTADu, ktorý je síce často používaný pre prípravu PSC, ale veľmi drahý. Okrem toho je 

skúmaný imín stabilný v atmosfére argónu a vzduchu a vykazuje 5 % úbytku hmotnosti pri 156 °C. 

Pripravené PSC s imínom ako HTM vykazovali PCE = 14,4 %. Navrhnutá a syntetizovaná 

zlúčenina bTAThDaz sa javí ako sľubný materiál na použitie ako vodivá organická vrstva v 

perovskitovom solárnom článku, na zlepšenie účinnosti, sú však potrebné ďalšie úpravy vrátane 

napríklad dopovania imínu, aby sa zvýšili transportné vlastnosti skúmanej zlúčeniny.   

Výstupy:   

1. HEO, Do Yeon - LEE, Tae Hyung - IWAN, Agnieszka - KAVAN, Ladislav - OMASTOVÁ, 

Mária - MAJKOVÁ, Eva - KAMARÁS, Katalin - JANG, Ho Won** - KIM, Soo Young**. Effect 

of lead thiocyanate ions on performance of tin-based perovskite solar cells. In Journal of Power 

Sources, 2020, vol. 458, art.no. 228067, [8] p. (2019: 8.247 - IF, Q1 - JCR, 2.111 - SJR, Q1 - SJR). 

ISSN 0378-7753. Typ: ADCA   
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2. BOGDANOWICZ, Krzysztof Artur** - JEWLOSZEWICZ, Beata - IWAN, Agnieszka** - 

DYSZ, Karolina - PRZYBYL, Wojciech - JANUSZKO, Adam - MARZEC, Monika - CICHY, 

Kasper - SVIERCZEK, Konrad - KAVAN, Ladislav - ZUKALOVÁ, Markéta - NÁDAŽDY, 

Vojtech - SUBAIR, Riyas - MAJKOVÁ, Eva - MIČUŠÍK, Matej - OMASTOVÁ, Mária - 

OZEREN, Mehmer Derya - KAMARÁS, Katalin - HEO, Do Yeon - KIM, Soo Young. 

Selected electrochemical properties of 

4,4'-((1E,1'E)-((1,2,4-thiadiazole-3,5-diyl)bis(azaneylylidene))bis(methaneylylidene)) 

bis(N,N-di-p-tolylaniline) towards perovskite solar cells with 14.4% efficiency. In Materials, 2020, 

vol. 13, no. 11, art. no. 2440, [18] p. (2019: 3.057 - IF, Q2 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 

1996-1944.  Typ: ADCA    

  

  

Domáce projekty  

 

Programy: VEGA  

 

1.) Štrukturálne-dynamické vlastnosti oligomérov a polymérov v objemovom stave a v 

uväznených stavoch pórovitých anorganických matríc.  (Structural-dynamic  properties  of  

oligomers  and  polymers  in the  bulk  and  confined states of porous anorganic matrices.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Josef Bartoš 

Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2023 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0005/20 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 1225 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V štartovacom roku tohto projektu sa započalo s ESR meraniami dvoch typických reprezentantov 

makromolekulového systému na báze poly(dimethyl siloxá)u (PDMS), tj. oligomérneho PDMS1.2k 

a polymérneho PDMS17k. Zistil sa významný rozdiel v charakteristickej ESR teplote T50G(1.2k) = 

177 K vs. T50G(17k) = 206 K odrážajúci podstatný vplyv rozdielnej molekulovej hmotnosti a 

potenciálne aj rozdielneho fázového stavu. V budúcom roku sa bude pokračovat ďaľšou 

charakterizáciu obidvoch uväznovaných PDMS médií v objemovom stave pomocou PALS, DSC 

ako aj BDS.  

  

2.) Ochrana povrchov pred adsorpciou proteínov: poly(etylénoxid) vs poly(2-oxazolín) 

(Protection of surfaces against protein adsorption: poly(ethylene oxide) vs poly(2-oxazoline) )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Zuzana Benková 

Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2023 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0122/20 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 5444 €           
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Dosiahnuté výsledky:  

V súvislosti s aktuálnou situáciou sa uskutočnili atomistické MD simulácie interakcií protoméru 

spike-proteínu (ďalej ako S-proteín) SARS-CoV-2 vírusu s grafénom s cieľom určiť, ako sa tento 

proteín adsorbuje na grafén vo vodnom prostredí a do akej miery dochádza k zmene jeho 

sekundárnej štruktúry, ktorá určuje infekčnosť SARS-CoV-2 vírusu. Zistilo sa, že RBD 

(receptor-binding domain) S-proteínu, ktorou sa Spike-proteín špecificky viaže na ACE2 receptory 

buniek v prvom kroku infekcie bunky je z celej S1 subdomény S-proteínu najrigídnejšou časťou 

celého S-proteínu. Malé zmeny sekundárnej štruktúry, ku ktorým počas adsorpcie S-proteínu na 

grafén došlo, nepostihovali fragmenty s reziduami, ktoré sa priamo zúčastňujú na interakcii s ACE2 

receptorom. To naznačuje, že SARS-CoV-2 môže ostať infekčným aj po naviazaní na grafén a látky 

jemu podobné, ako napr. aromatické uhľovodíky tvoriace cigaretový dym. Najdramatickejšie 

štruktúrne zmeny sa udiali počas prvých 20 ns interakcií S-proteínu s grafénom, ďalej sa už systém 

správal viac-menej zrovnovážnene.  

Výstupy:  

1. BENKOVÁ, Zuzana* - CORDEIRO, Maria Natália Dias Soeiro. Interactions of spike protein of 

SARS-Cov-2 with graphene. In Polyméry 2020 : XI. Slovensko - Česká konferencia : kniha 

príspevkov a program. - Bratislava: Ústav polymérov SAV, 2020, s. 12-13. ISBN 

978-80-89841-14-1. P  

2. BENKOVÁ, Zuzana* - ČAKÁNEK, Peter - CORDEIRO, Maria Natália Dias Soeiro. 

Interactions of peptides with carbon nanotube grafted with poly(ethylene oxide). In Polyméry 2020 

: XI. Slovensko - Česká konferencia : kniha príspevkov a program. - Bratislava: Ústav polymérov 

SAV, 2020, s. 60-61. ISBN 978-80-89841-14-1. V  

  

  

3.) Využitie kontrolovaných polymerizácií pre prípravu nanočastic a kompozitov. (Utilization 

of controlled polymerizations in the preparation of nano-particles and composites. )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Dmitrij Bondarev 

Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2023 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0161/20 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 3742 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Byla ověřená a) reprodukovatelnost syntéz polymerů a blokových kopolymerů v průtokovém 

reaktoru, který poskytuje rychlejší kinetiku při srovnatelné kontrole disperzity a výtěžku reakce a b) 

bylo vyzkoušena PISA polymerizace na systému PEG makroiniciátor a hydroxypropylmethakrylát 

(HPMA) jako druhý blok. Metoda má koncentrační omezení – příliš velké hmotnostní procento 

polymeru ve směsi vede často ke srážení a omezením je nemožnost plně kontrolovat teplotu v 

reaktoru. Vyšší teplota při kontaktu reaktorové trubičky se zdrojem tepla je výhodou při syntéze 

dobře rozpustných homopolymerů, ale v případě koloidních částic vede ke srážení.  

  

4.) Príprava a štúdium polymérov a polymérnych materiálov z obnoviteľných zdrojov. 

(Development and study of polymers and polymeric materials based on renewable resources.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Martin Danko 

Trvanie projektu: 1.1.2017 / 31.12.2020 

Evidenčné číslo projektu: 2/0158/17  
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Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 19326 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Hydrogély katiónových polymetakrylátových (ko)polymérov vykazujú pri výmene 

nízkomolekulového Cl- protiiónu difúziou vyššiu afinitu k lipofilnému perfluorooktanoátovému 

aniónu ako k dodecylsulfátovému aniónu. V zmesi oboch aniónov sa vo výslednom géli pozoroval 

nárast najmä pásu pre perfluorokarboxyl v FTIR. Pás prislúchajúci sulfátovému aniónu sa zvyšoval 

nepatrne. Týmto experimentom sa ukázala vhodnosť použitia takýchto materiálov pre 

odstraňovanie toxických perfluorovaných aniónov z prostredia. Rôzne využitie biokompatibilných 

polyesterov PCL a PLA vyžaduje rôznu indukčnú periódu ich degradácie. Nízkomolekulové 

fotochemicky aktívne dopanty môžu ich degradáciu urýchliť alebo spomaliť. Ožarovaním svetlom s 

vlnovou dĺžkou nad 400 nm vznikajú v polymérnej matrici z difenyl-diketónov benzoyl peroxidy. V 

matrici PCL sa pre 5 a 10 hm% diketónu pozoroval vznik 10-15 % gélu, ktorý sa tvorí 

disproporcionáciou makroradikálov po abstrakcii vodíka. Pre nižšie koncentrácie sa vznik gélu 

nepozoroval. Vznik gélu výrazne nespomalil následnú hydrolytickú degradáciu PCL. Naopak 

hydrolýza bola výrazná už pre 0.5 hm% diketónového dopantu. V PLA matrici sa vznik gélu 

nepozoroval, jeho následná hydrolýza bola rýchla a neodlišovala sa výrazne od hydrolýzy čistého 

PLA. Rovnaký diketónový dopant (BZ-O-BZ) v PS matrici po ožiarení (vygenerovaní dibenzoyl 

peroxidu BP-O-BP) a následnom termickom rozklade spôsobuje 100% tvorbu gélu, pomer k 

simultánnemu trhaniu reťazcov bol asi 7/3. Každý z dvojice benzoyloy radikálov môže rovnako 

buď sa adovať na fenylové jadro PS, alebo prijme vodík z adície. Podľa stanoveného mechanizmu 

na vytvorenie jednej priečnej väzby sú potrebné 4 molekuly BP-O-BP. BZ-O-BZ predstavuje vďaka 

vyššej stabilite a jednoduchšej manipulácií lepšiu alternatívu k peroxidovým dopantom pre sietenie 

materiálov.  

Výstupy:   

1. KOLLÁR, Jozef - DANKO, Martin - PIPPIG, Falco - MOSNÁČEK, Jaroslav*. Functional 

polymers and polymeric materials from renewable Alpha-unsaturated Gamma-butyrolactones. In 

Frontiers in Chemistry, 2019, vol. 7, no. 845. (2018: 3.782 - IF, Q2 - JCR, 1.018 - SJR, Q1 - SJR, 

karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 2296-2646. Typ: ADCA  

2. DANKO, Martin - MOSNÁČEK, Jaroslav - KUO, Shiao-Wei - LUKÁČ, Ivan*. Crosslinking of 

polystyrene film by di(4-dibenzoyl peroxide) ether synthesized or formed in situ using visible 

light-induced photo-peroxidation of 4,4´-oxydibenzil. In Journal of Photochemistry and 

Photobiology. A: Polymer chemistry, 2020, vol. 403, art.no. 112849, [9] p. (2019: 3.306 - IF, Q2 - 

JCR, 0.624 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1010-6030. Typ: ADCA  

3. MARKOVIĆ, Zoran M.* - LABUDOVÁ, Martina - DANKO, Martin - MATIJAŠEVIĆ, Danka - 

MIČUŠÍK, Matej - NÁDAŽDY, Vojtech - KOVÁČOVÁ, Mária - KLEINOVÁ, Angela - 

ŠPITÁLSKY, Zdenko - PAVLOVIĆ, Vladimir - MILIVOJEVIĆ, Dušan D. - MEDIĆ, Mina - 

TODOROVIĆ MARKOVIĆ, Biljana M.**. Highly Efficient Antioxidant F- and Cl-Doped Carbon 

Quantum Dots for Bioimaging. In ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2020, vol. 8, no. 43, 

p. 16327-16338. (2019: 7.632 - IF, Q1 - JCR, 1.766 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2168-0485. Typ: 

ADCA  

4 .BORSKÁ, Katarína - KASÁK, Peter - DANKO, Martin* - MOSNÁČEK, Jaroslav. 

Photochemical transformation of diketone dopants in polyester matrices: Effect of dopants 

concentration and polyester structure on changes in molecular characteristics and hydrolysis of the 

matrices. In Polymer Testing, 2020, vol. 91, art.no. 106821, [10]p. (2019: 3.275 - IF, Q1 - JCR, 

0.756 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0142-9418. Typ: ADCA  

5. OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena* - FRAJOVÁ, Jaroslava - NOSKO, Martin. Recycling of 
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poly(ethylene terephthalate) by electrospinning to enhanced the filtration efficiency. In Materials 

Letters, 2020, vol. 278, art. no. 128426, [3] p. (2019: 3.204 - IF, Q2 - JCR, 0.753 - SJR, Q1 - SJR). 

ISSN 0167-577X. Typ: ADCA  

6. URA, Daniel P. - ROSELL-LLOMPART, Joan - ZASZCZYNSKA, Angelika - VASILYEV, 

Gleb - GRADYS, Arkadiusz - SZEWCZYK, Piotr K. - KNAPCZYK-KORCZAK, Joanna - 

AVRAHAMI, Ron - O. ŠIŠKOVÁ, Alena - ARINSTEIN, Arkadil - SAJKIEWICZ, Pawel - 

ZUSSMAN, Eyal - STACHEWICZ, Urszula*. The role of electrical polarity in electrospinning and 

on the mechanical and structural properties of as-spun fibers. In Materials, 2020, vol. 13, art.no. 

4169, [18] p. (2019: 3.057 - IF, Q2 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Typ: ADCA  

7. BORSKÁ, Katarína - KASÁK, Peter - MOSNÁČEK, Jaroslav - DANKO, Martin*. 

Photochemical transformation of diketone dopants in polyester matrices. In Polyméry 2020: XI. 

Slovensko - Česká konferencia: kniha príspevkov a program. - Bratislava: Ústav polymérov SAV, 

2020, s. 74-75. ISBN 978-80-89841-14-1. Dostupné na internete:  

<polymer.sav.sk/polymery2020/documents/Kniha%20prispevkov_Polymery2020.pdf>(Polyméry 

2020 : Slovensko-Česká konferencia). Typ: AFH  

8. BALOGH, Róbert* - DANKO, Martin - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - TOKÁR, Kamil. 

Syntéza a štúdium nových derivátov obsahujúcich tiazolo[5,4-d]tiazolové a oxadiazolové jednotky 

ako potenciálne elektrón transportné vrstvy. In PREVEDA: interaktívna konferencia mladých 

vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava: Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 

1926. ISBN 978-80-972360-6-9. (Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). 

Typ: AFH  

9. BALOGH, Róbert* - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - LORENCOVÁ, Lenka - DANKO, 

Martin. Príprava a spektrálne štúdium nových derivátov na báze tiofén tiazolo[5,4- d]tiazolu. In 

Polyméry 2020: XI. Slovensko - Česká konferencia: kniha príspevkov a program. - Bratislava: 

Ústav polymérov SAV, 2020, s. 24-25. ISBN 978-80-89841-14-1. Dostupné na 

internete:<polymer.sav.sk/polymery2020/document/Kniha%20prispevkov_Polymery2020. 

pdf>(Polyméry 2020 : Slovensko-Česká konferencia). Typ: AFH  

10. OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena* - FRAJOVÁ, Jaroslava - HRUZA, Jakub - NOSKO, Martin. 

Plastic waste processed by electrospinning used for efficient filtration. In Polyméry 2020: XI. 

Slovensko - Česká konferencia: kniha príspevkov a program. - Bratislava: Ústav polymérov SAV, 

2020, s. 96-97. ISBN 978-80-89841-14-1. Dostupné na internete:  

<polymer.sav.sk/polymery2020/documents/Kniha%20prispevkov_Polymery2020.pdf>(Polyméry 

2020 : Slovensko-Česká konferencia). Typ: AFH  

  

  

5.) Nové elektro- a foto-aktívne deriváty pre elektroniku a polymerizačné systémy. (New 

electro- and photo- active derivatives for small molecules and polymer systems.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Anita Eckstein 

Trvanie projektu: 1.1.2017 / 31.12.2020 

Evidenčné číslo projektu: 2/0161/17  

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 5783 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Nové nízkomolekulové donor-akceptor-donorové deriváty boli zosyneteizované s potenciálnym 

využitím v elektrických zariadeniach. Pre syntézu bolo zvolené TzTz jadro, ako akceptor a 

pyridínové, respektíve pyrimidínové bloky, ako donorové jednotky. Pripravené deriváty, majú 
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vhodné funkčné skupiny na vytváranie koordinačných zlúčenín s katiónmi či aniónmi kovov a 

zároveň vyhovujúce spektroskopické vlastnosti, ktoré môžu byť využité na kolorimetrické a 

fluorescenčné detegovanie iónov napríklad v odpadových vodách. Ich potenciálne využitie v tejto 

oblasti sa intenzívne študuje. Pri štúdiu fluorescenčných zlúčenín použitých ako iniciátora vo 

fotochemicky indukovanej meďou sprostredkovanej radikálovej polymerizácie bolo potrebné ich 

pripraviť vo väčších navážkach. Z toho dôvodu syntéza cieľových fotoaktívnych iniciátorov na báze 

derivátov 1,8-naftalén monoimidu a diimidu bola rozšírená o ďalšie metódy aby sa dosiahol čo 

najvyšší výťažok. Pokračovalo sa v štúdiu kinetiky foto ATRP reakcií pripravených fotoaktívnych 

derivátov aplikovaných pri polymerizácií metylakrylátu a butylakrylátu. Čiastkové výsledky sú 

sumarizované už v obhájenej diplomovej práci Petry Maxiánovej.  

Výstupy:  

1. BALOGH, Róbert - DANKO, Martin - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - TOKÁR, Kamil. 

Syntéza a štúdium nových derivátov obsahujúcich tiazolo[5,4-d]tiazolové a oxadiazolové jednotky 

ako potenciálne elektrón transportné vrstvy. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých 

vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 

1926. ISBN 978-80-972360-6-9.(Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). 

Typ: AFH   

2 .BALOGH, Róbert - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - LORENCOVÁ, Lenka - DANKO, 

Martin. Príprava a spektrálne štúdium nových derivátov na báze tiofén tiazolo[5,4- d]tiazolu. In 

Polyméry 2020: XI. Slovensko - Česká konferencia : kniha príspevkov a program. - Bratislava: 

Ústav polymérov SAV, 2020, s. 24-25. ISBN 978-80-89841-14-1.Dostupné na internete:   

<polymer.sav.sk/polymery2020/document/Kniha%20prispevkov_Polymery2020.pdf>(Polyméry 

2020 : Slovensko-Česká konferencia). Typ: AFH  

3. BOCCIA, Antonella Caterina** - LUKEŠ, Vladimír - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - 

KOZMA, Erika**. Solvent- and concentration-induced self-assembly of an amphiphilic perylene 

dye. In New Journal of Chemistry, 2020, vol. 44, no. 3, p. 892-899. (2019: 3.288 - IF, Q2 - JCR, 

0.712 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1144-0546. Typ: ADCA  

4. GURSKÁ, Mária** - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - MOSNÁČEK, Jaroslav. Fotochemicky 

aktívne iniciátory a ich využitie pri štúdiu foto-ATRP. In Polyméry 2020 : XI. Slovensko - Česká 

konferencia : kniha príspevkov a program. - Bratislava : Ústav polymérov SAV, 2020, s. 72. ISBN 

978-80-89841-14-1. Dostupné na internete: 

<polymer.sav.sk/polymery2020/documents/Kniha%20prispevkov_Polymery2020.pdf>(Polyméry 

2020 : Slovensko-Česká konferencia). Typ: AFH  

  

  

6.) Mikrosféry pripravené dvojitým kovalentným a nekovalentným sieťovaním alginátov so 

samoregeneračnou schopnosťou pre bunkovú enkapsuláciu (Microspheres based on dual 

non-covalently and covalently crosslinked alginates with self-healing properties for cell 

encapsulation)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Abolfazl Heydari 

Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2023 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0140/20 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 5410 €           

  

:  
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7.) Príprava a charakterizácia štruktúry a vlastností biodegradovateľných multifázových 

polymérnych materiálov na báze modifikovaného škrobu (Preparation and characterization of 

the structure and properties of biodegradable multiphase modified-starch-based polymeric 

mateials)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Ivan Chodák 

Trvanie projektu: 1.1.2017 / 31.12.2020 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 1/0570/17 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Technická univerzita Košice 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: SAV: 3173 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Pokračovalo sa v charakterizácii materiálov s obsahom termoplastického škrobu (TPS) metódou 

NMR. Pozornosť sa zamerala na zmenu štruktúrnych vlastností TPS plastifikovaného glycerínom 

alebo močovinou a ich zmesami. Každý z plastifikátorov indukuje tvorbu odlišných kryštalických 

štruktúr, pričom pohyblivosť reťazcov v TPS závisí od obsahu glycerínu. Pomerne významné 

výsledky sa dosiahli v oblasti modifikácie termoplastického škrobu. Experimenty cielené na 

zosietenie škrobu, jednak v natívnej forme, ale najmä ako termoplastický materiál, sa uskutočnili v 

širšom rozsahu a ako sieťovacie činidlá sa otestovali kyselina citrónová (v zmesiach 

škrob/chitozán), epichlóhydrín, ktorý je jedným z najpoužívanejších sieťovacích činidiel pre škrob a 

dialdehydškrob. Posledne menovaná látka sa javí ako veľmi účinná a dosiahli sa relatívne značné 

pozitívne modifikácie vlastností škrobu. S dialdehydom škrobu sa plánujú ďalšie pokusy zamerané 

jednak na optimalizáciu postupov a jednak na podrobnejšie objasnenie mechanizmu celého procesu.  

Výstupy:  

1. PEIDAYESH, Hamed - AHMADI, Zahed** - KHONAKDAR, Hossein Ali - ABDOUSS, Majid 

- CHODÁK, Ivan**. Fabrication and properties of thermoplastic starch/montmorillonite composite 

using dialdehyde starch as a crosslinker. In Polymer International, 2020, vol. 69, no. 3, p. 317-327. 

(2019: 2.574 - IF, Q2 - JCR, 0.599 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0959-8103.   Typ: ADCA        

2. PEIDAYESH, Hamed - AHMADI, Zahed** - KHONAKDAR, Hossein Ali - ABDOUSS, Majid 

- CHODÁK, Ivan**. Baked hydrogel from corn starch and chitosan blends cross-linked by citric 

acid: Preparation and properties. In Polymers for Advanced Technologies, 2020, vol. 31, iss. 6, p. 

1256-1269. (2019: 2.578 - IF, Q2 - JCR, 0.562 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1042-7147. Typ: ADCA  

  

  

8.) Príprava a štúdium polymérnych gélov s využitím v ochrane kultúrneho dedičstva. 
(Preparation and study of polymer gels for protection of cultural heritage.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Juraj Kronek 

Trvanie projektu: 1.1.2019 / 31.12.2022 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 1/0602/19 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: FCHPT STU Bratislava 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 3083 €           
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Dosiahnuté výsledky:  

V uplynulom období sme pokračovali v príprave rôznych typov hydrogélov, ktoré sa následne 

testovali z hľadiska napučiavania a mechanických vlastností. V prvej fáze sa pripravili štatistické 

kopolyméry 2-etyl-2-oxazolínu s rôznymi 2-alkenyl-2-oxazolínmi. Následne sa pripravili hydrogély 

s rôznou hustotou siete a rôznou hydrofobicitou. Uvedené parametre majú vplyv na napučiavanie 

gélov aj na mechanické vlastnosti. Taktiež sme pokračovali v príprave hydrogélov kovalentne 

viazaných na polymérnu podložku.  

Výstupy:  

1. ŠRÁMKOVÁ, Petra - KAWALEC, Michal - KUČKA, Jan - KRONEKOVÁ, Zuzana - HRUBÝ, 

Martin - KRONEK, Juraj*. Surface modification of implantable materials using poly(2-oxazoline)s. 

In Polyméry 2020: XI. Slovensko - Česká konferencia: kniha príspevkov a program. - Bratislava: 

Ústav polymérov SAV, 2020, s. 40-41. ISBN 978-80-89841-14-1.   

  

  

9.) Kombinované polymérne systémy pre imunoterapiu rakoviny (Combined polymer systems 

for cancer immunotherapy)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Zuzana Kroneková 

Trvanie projektu: 1.1.2018 / 31.12.2020 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0124/18 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 11794 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V tomto roku sme pristúpili k charakterizácii pripravených polymérov s rôznou molekulovou 

hmotnosťou a úzkou disperzitou z pohľadu cytotoxicity. Ukázalo sa, že existuje operačné okno 

vzťahujúce sa na molekulové hmotnosti polymérov, kedy nepozorujeme cytotoxický efekt na 

bunky. Pripravili sa konjugáty týchto polymérov s liečivami a otestoval sa ich vplyv na prežívanie 

buniek, ako aj komplexných 3D tkanív na modely epidermu a tenkého čreva.   

Výstupy:  

1. HALADJOVA, Emi* - SMOLÍČEK, Maroš - UGRINOVA, Iva - MOMEKOVA, Denitsa - 

SHESTAKOVA, Pavletta - KRONEKOVÁ, Zuzana - KRONEK, Juraj - RANGELOV, Stanislav. 

DNA delivery systems based on copolymers of poly(2-methyl-2-oxazoline) and polyethyleneimine: 

Effect of polyoxazoline moieties on the endo-lysosomal escape. In Journal of Applied Polymer 

Science, 2020, vol. 137, e49400, [16] p. (2019: 2.520 - IF, Q2 - JCR, 0.541 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 

0021-8995. Typ: ADCA   

2. KRONEKOVÁ, Zuzana - JANKOVIČ, Ľuboš - MADEJOVÁ, Jana - KRONEK, Juraj*. Effect 

of alkyl chain lenght in amonium-versus phosphpnium- based surfactants and their modified 

smectites on cell cytotoxicity. In Polyméry 2020 : XI. Slovensko - Česká konferencia : kniha 

príspevkov a program. - Bratislava : Ústav polymérov SAV, 2020, s. 58-59. ISBN 

978-80-89841-14-1. Typ: AFH  

  

  

10.) Radikálová polymerizácia vodorozpustných monomérov: vplyv molekulových interakcií 

na kinetiku a mechanizmus polymerizácie   (Radical polymerization of water-soluble 

monomers: the effect of molecular interactions on the polymerization kinetics and mechanism)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Igor Lacík 
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Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2022 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0121/20 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 12657 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Práce boli robené v rôznych smeroch. Opísala sa kinetika homopolymerizácie katiónovych 

monomérov metakrylátového typu TMAEMC a MAPTAC a ich kopolymerizácie s kyselinou 

akrylovou. Zistili sa originálne poznatky k úlohe protiónov na individuálne rýchlostné konštanty, 

rýchlosť polymerizácie, zloženie kopolyméru a mólové hmotnosti. Taktiež sme ukončili podrobnú 

štúdiu venovanú propagácii obmedzene rozpustných monomérov vo vode metoxyetylakrylátu a 

metylakrylátu a porovnaniu ku kyseline akrylovej. Polymerizácie sa uskutočnili v roznych 

rozpúšťadlách - vo vode, v zmesi etanol resp. metanol/ voda a v etanole resp metanole. Vodíkové 

interakcie vo vode sú dominantné pre zvýšenie rýchlostnej konštanty polymerizácie, ktorá klesá v 

smere od zmesného rozpúšťadla po organické prostredie. Získaná podrobná séria dát poskytuje 

obraz o možnosti kontroly reaktivity monomérov v závislosti od prostredia, v ktorom sa 

polymerizácia uskutočňuje. Zaujímavým výsledkom je vysoká rýchlosť propagácie pre čiastočne 

rozpustné akrylátové monoméry vo vode, ktorá potvrdzuje všeobecný mechanizmus vplyvu 

vodíkových interakcií na rýchlosť propagácie.   

Výstupy:  

1. AGBOLUAJE, Maryam - REFAI, Ibrahim - MANSTON, Henry H. - HUTCHINSON, Robin 

A.** - DUŠIČKA, Eva - URBANOVÁ, Anna - LACÍK, Igor. A comparison of the solution radical 

propagation kinetics of partially water-miscible non-functional acrylates to acrylic acid. In Polymer 

Chemistry, 2020, vol. 11, iss. 44, p. 7104-7114. (2019: 5.342 - IF, Q1 - JCR, 1.459 - SJR, Q1 - 

SJR). ISSN 1759-9954.  

2. EZENWAJIAKU, Ikenna H. - CHOVANCOVÁ, Anna - LISTER, Kyle C. - LACÍK, Igor - 

HUTCHINSON, Robin A.**. Experimental and modeling investigation of radical 

homopolymerization of 2-(methacryloyloxyethyl]) trimethylammonium chloride in aqueous 

solution. In Macromolecular Reaction Engineering, 2020, vol. 14, art. no. 1900033, [12] p. (2019: 

1.330 - IF, Q3 - JCR, 0.425 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1862-832X.  

3. EZENWAJIAKU, Ikenna H. - ZIGELSTEIN, Rachel - CHOVANCOVÁ, Anna - LACÍK, Igor - 

HUTCHINSON, Robin A.**. Experimental and modeling investigation of aqueous phase radical 

copolymerization of 2-(methacryloyloxyethyl) trimethylammonium chloride with acrylic acid. In 

Industrial & Engineering Chemistry Research, 2020, vol. 59, no. 8, p. 3359-3374. (2019: 3.573 - IF, 

Q2 - JCR, 0.899 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0888-5885.  

  

  

  

11.) Mikroštruktúra a sorpčné vlastnosti uhlíkových vlákien pripravených karbonizáciou 

celulózových prekurzorov (Microstructure and the sorption properties of the carbon fibres 

prepared by the carbonizing cellulose precursors. )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Igor Maťko 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

Helena Švajdlenková 

Trvanie projektu: 1.1.2017 / 31.12.2020 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0127/17 

Organizácia je nie 
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koordinátorom projektu: 

Koordinátor: Fyzikálny ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 709 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V spolupráci s medzinárodnou skupinou Dr. T. Kavetského (PL, UA) sa charakterizovali dva typy 

mikroporéznych uhlíkových vlákien ako elektrovodivé nosiče akázy, kde sa študoval vplyv ich 

štruktúry na parametre ampérometrického biosenzora. Tieto biosenzory sa používajú na analýzu 

fenolových zlúčenín v odpadových vodách.  

Uhlíkové vlákna mali odlišný špecifický povrch CFA (< 1 m2g-1) a CFB (1448 cm2g-1) avšak s 

porovnateľnou veľkosťou mikropórov, ktoré sa stanovili pomocou pozitrónovej anihilačnej 

spektroskopie (PALS). Testovalo sa aký je vzťah medzi mikroštruktúrou a ampérometrickými 

parametrami. Ampérometrické parametre odhalili, že CFs-lakáza biosenzory majú lepšie 

elektrochemické vlastnosti a vykazujú dvakrát vyššiu citlivosť než biosenzor bez CFs. Navrhnuté 

biosenzory na báze CFs/lakázy sú veľmi sľubné pre stanovenie fenolových kontaminujúcich látok 

už pri ich nízkej koncentrácií vo vode.   

Výstupy:  

1. KAVETSKYY, Taras** - SMUTOK, Oleh - DEMKIV, Olha - MAŤKO, Igor - 

ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - ŠAUŠA, Ondrej - NOVÁK, Ivan - BEREK, Dušan - ČECHOVÁ, 

Katarína - PECZ, Michal - NYKOLAISHYN-DYTSO, Oksana - WOJNAROWSKA-NOWAK, 

Renata - BRODA, Daniel - GONCHAR, Mykhailo - ZGARDZIŃSKA, Bozena. Microporous 

carbon fibers as electroconductive immobilization matrixes: Effect of their structure on operational 

parameters of laccase-based amperometric biosensor. In Materials Science and Engineering C: 

Materials for Biological Applications, 2020, vol. 109, art.no. 110570, [8] p. (2019: 5.880 – IF), 

Typ; ADCA  

  

  

12.) Príprava a štúdium polymérnych materiálov na báze termoplastického škrobu 
(Preparation and characterization of polymeric materials based on thermoplastic starch)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Katarína Mosnáčková 

Trvanie projektu: 1.1.2018 / 31.12.2021 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0019/18 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 3379 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V rámci tejto etapy riešenia projektu boli pripravené zmesi TPS plastifikované glycerolom a plnené 

vodivými sadzami v rozsahu od 0 do 20 hm. %, ktoré boli študované nielen z hľadiska 

mechanických (ťahové testy, DMTA) a reologických vlastností ale preverená bola tiež ich vodivosť 

prostredníctvom BDS metodiky a morfológia využitím SEM. So vzrastajúcim obsahom sadzi bol 

pozorovaný nárast pevnosti v ťahu ako dôkaz vystužujúceho účinku plniva. Nárast v šmykových 

moduloch i komplexnej viskozity bol potvrdený i prostredníctvom reologických meraní v oscilácii 

ako dôkaz zvýšenej interakcie častíc a tvorby fyzikálnej 3D siete. SEM preukázala dobrú 

dispergáciu častíc plniva bez prítomnosti agregátov a zhlukov. Výsledky získane počas riešenia 

projektu budu spracované formou publikácie.  
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Výstupy:   

1 .MOSNÁČKOVÁ, Katarína** - MRLÍK, Miroslav - MIČUŠÍK, Matej - KLEINOVÁ, Angela - 

OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - KASÁK, Peter - MOSNÁČEK, Jaroslav. A novel 

organic-inorganic hybrids with enhanced disperssibility and photo-actuating properties. In 

Polyméry 2020 : XI. Slovensko - Česká konferencia : kniha príspevkov a program. - Bratislava : 

Ústav polymérov SAV, 2020, s. 52-53. ISBN 978-80-89841-14-1.  Typ: AFH      

  

  

13.) Polymérne materiály pre pokročilé aplikácie. (Polymeric materials for advanced 

application)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová 

Trvanie projektu: 1.1.2018 / 31.12.2021 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0019/18 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 17510 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Pripravili sa nanokompozity na báze HDPE s tromi typmi grafénových nanoplatničiek (GnP -G1, 

G2 a G3), ktoré sa líšili veľkosťou a hrúbkou. Kompozity boli pripravené metódou zamiešania v 

tavenine a následným lisovaním. Študoval sa vplyv veľkosti GnP na morfologické, tepelné, 

elektrické a mechanické vlastnosti kompozitov. GnP a ich povrchové zloženie bolo detegované 

pomocou XPS, najvyššie množstvo kyslíka bolo 2,6 at. % na povrchu G1. SEM štúdium 

kompozitov ukázalo rovnomernú disperziu plnív v HDPE matrici. Dôležitejším parametrom, ktorá 

ovplyvnila tepelnú a elektrickú vodivosť kompozitov bola hrúbka GnP. Kompozity s G2 vykazovali 

najnižší perkolačný prah a nanokompozity s tenšími GnP vykazovali nižšiu perkoláciu ale vyššiu 

elektrickú vodivosť v porovnaní s tými, ktoré majú väčšiu hrúbku. Výsledky ukázali, že GnP s 

menšou veľkosťou a väčšou hrúbkou nezlepšili mechanický vlastnosti vzoriek v dôsledku horšej 

disperzie v polymérnej matrici, v porovnaní s ostatnými kompozitmi.   

Elektrostatickým zvlákňovaním boli pripravené kompozitné štruktúry na báze GO a 

polyakrylonitrilu. Študovala sa termická oxidácia kompozitných nanovlákien PAN/GO pri rôznych 

teplotách (25, 250, 280 a 300 °C) pre rôzne časové intervaly. Na preskúmanie procesu oxidácie 

nanovlákien PAN/GO sa využili spektroskopické metódy ako elektrochemická impedančná 

spektroskopia, XPS a FTIR. Prítomnosť GO urýchlila oxidáciu a vývoj konečnej štruktúry. Proces 

tepelnej oxidácie PAN má zložitý mechanizmus prostredníctvom krokov cyklizácie a 

dehydrogenácie.   

Výstupy:  

1. EVGIN, Tuba** - TURGUT, Alpaslan - HAMAOUI, Georges - ŠPITÁLSKY, Zdenko - 

HORNY, Nicolas - MIČUŠÍK, Matej - CHIRTOC, Mihai - SARIKANAT, Mehmet - 

OMASTOVÁ, Mária. Size effects of graphene nanoplatelets on the propertiers of high-density 

polyethylene nanocomposites: morphological, thermal, electrical, and mechanical characterization. 

In Beilstein Journal of Nanotechnology, 2020, vol. 11, p. 167-179. (2019: 2.612 - IF, Q2 - JCR, 

0.663 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2190-4286.  Typ: ADCA       

2. GERGIN, Ilknur - MIČUŠÍK, Matej - ISMAR, Ezgi - OMASTOVÁ, Mária - SARAC, A. 

Sezai**. Thermally treated graphene oxide/polyacrylonitrile based electrospun carbon nanofiber 

precursor. In Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2020, vol. 20, no. 6, p. 3448-3459. 

(2019: 1.134 - IF, Q4 - JCR, 0.235 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1533-4880. Typ: ADCA       

3. SMAR, Ezgi - MIČUŠÍK, Matej - GERGIN, Ilknur - OMASTOVÁ, Mária - SARAC, A. 
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Sezai**. Thermal stabilization of poly(acrylonitrile-co-itaconic acid) nanofibers as carbon nanofiber 

precursor. In Polymer Degradation and Stability, 2020, vol. 175, art.no. 109142, [12] p. (2019: 

4.032 - IF, Q1 - JCR, 0.928 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0141-3910. Typ: ADCA       

4. BUGÁROVÁ, Nikola** - ANNUŠOVÁ, Adriana - BODIK, Michal - ŠIFFALOVIČ, Peter - 

LABUDOVÁ, Martina - KAJANOVÁ, Ivana - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - PASTOREKOVÁ, Silvia 

- MAJKOVÁ, Eva - OMASTOVÁ, Mária**. Molecular targeting of bioconjugated graphene oxide 

nanocarriers revealed at a cellular level using label-free Raman imaging. In Nanomedicine : 

nanotechnology, biology and medicine, 2020, vol. 30, art.no. 102280. (2019: 5.182 - IF, Q1 - JCR, 

1.372 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1549-9634. Typ: ADMA       

5. BUGÁROVÁ, Nikola** - ANNUŠOVÁ, Adriana - BODIK, Michal - ŠIFFALOVIČ, Peter - 

LABUDOVÁ, Martina - KAJANOVÁ, Ivana - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - PASTOREKOVÁ, Silvia 

- OMASTOVÁ, Mária. Konfokálna Ramanova mikroskopia biokonjugovaného grafén-oxidového 

nosiča v bunkách. In Czech Chemical Society Symposium Series. - Praha, ČR : Czech Chemical 

Society, 2020, vol. 18, no. 3, p. 88. ISSN 2336-7202.(Sjezd českých a slovenských chemických 

společností).  Typ: AFG  

  

  

14.) Molekulovo-dynamické simulácie topologicky uväznených a obmedzených polymérov 
(Molecular dynamics simulations of topologically confined and constrained polymers)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Dušan Račko 

Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2023 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0102/20 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 5047 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Pomocou počítačových simulácií sme študovali voľný objem v okolí polyméru 

(poly-vinylmetyléteru) PVME, ktorý má hydrofilné a hydrofóbne skupiny. Simulácie ukázali, že 

voľný objem pozdĺž reťazca sa mení v závislosti od lokálnej koncentrácie vodíkových väzieb 

tvorených s molekulami plastifikátora - vody. PVME sa často používa ako zjednodušený modelový 

systém na skúmanie interakcií vody v okolí biologických molekúl ako sú proteíny a DNA. Práca 

publikovaná tento rok v ACS Macromolecules mení klasickú predstavu zavedenú Flory-Fox 

teóriou, podľa ktorej sa konce polyméru správajú ako nečistoty, ktoré zväčšujú voľný objem. 

Dosiahnutý výsledok je náplňou Úlohy 5 Projektu VEGA 2/0102/20. Navrhli sme nový 

mechanizmus, ktorý môže poháňať organizáciu chromatínových vlákien do slučiek na základe 

entropického súperenia medzi supervinutými a torzne zrelaxovanými vláknami chromatínu. Tento 

mechanizmus dokáže vytláčať slučky aj cez netopologicky naviazané proteíny, kde supervinutie 

nemôže tlačiť proteín mechanicky. Tento fakt je dôležitý, keďže posledné experimentálne 

pozorovania favorizujú netopologické naviazanie proteínov starajúcich sa o 3D štruktúru 

chromatínu. Súčasťou mechanizmu, jeho overenia pomocou simulácií je aj matematický model 

procesu. Výstupom sú 2 konferenčné príspevky a jedna odoslaná práca, ktoré spadajú do Úloh 1 a 

2.Skúmalo sa fyzikálne správanie zauzleného polyméru a súhry geometrického obmedzenia a 

chirality uzla. Výstupom je jeden konferenčný príspevok. Táto časť je súčasťou Úlohy 4 projektu.  

Výstupy:  

1. RAČKO, Dušan*. Modelling of bio-macromoleculaes and polymer systems in studies of 

chromatin dynamics and organization. In Polyméry 2020 : XI. Slovensko - Česká konferencia : 

kniha príspevkov a program. - Bratislava : Ústav polymérov SAV, 2020, s. 20. ISBN 
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978-80-89841-14-1.   

2. RUSKOVÁ, Renáta* - RAČKO, Dušan*. Computer simulations of chiral DNA knots in 

confinement. In Polyméry 2020 : XI. Slovensko - Česká konferencia : kniha príspevkov a program. 

- Bratislava : Ústav polymérov SAV, 2020, s. 62-63. ISBN 978-80-89841-14-1. RAČKO, Dušan* - 

Entropic competition between supercoiled and torsionally relaxed chromatin fibers drives loop 

extrusion through pseudo-topologically bound cohesin. 3DGenomics2020, CNRS /CECAM /COST 

Event https://3dgenomics2020.sciencesconf.org/resource/page/id/2  

3. CAPPONI, Sara - ALVAREZ, Fernando - RAČKO, Dušan**. Free volume in a PVME polymer - 

Water solution. In Macromolecules, 2020, vol. 53, no. 12, p. 4770-4782. (2019: 5.918 - IF, Q1 - 

JCR, 2.064 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0024-9297. F, P = 0.33  

4.RUSKOVÁ, Renáta - RAČKO, Dušan*. Entropic competition between supercoiled and 

torsionally relaxed chromatin fibers drives loop extrusion through pseudo-topologically bound 

cohesin. MDPI Biology, Special issue on Chromatin Dynamics. Ed. by Caroline Austin 

https://susy.mdpi.com/user/manuscripts/review_info/79cf9358c132b05af285672d2bf25746 

invited paper / submitted)   

  

  

15.) Polymérne kompozity pre 3D tlač (Polymer Composites for 3D Printing.  )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Zdenko Špitálsky 

Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2023 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0051/20 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 3311 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Pripravili sa rôzne druhy polymérnych kompozitov. Ako prvé sa pripravili kompozity s PETG 

plnené zmesou grafénu a uhlíkových vlákien. U tých sa potvrdili vynikajúce mechanické vlastnosti. 

Navyše predbežné výsledky naznačujú, že materiál odoláva aj kozmickému žiareniu. V ďalšej časti 

sme sa zamerali na biodegradovateľné polymérne matrice a pripravila sa séria polymérncyh 

kompozitov na báze PCL a PHB.  

Výstupy:  

1. KOVÁČOVÁ, Mária - KOZAKOVIČOVÁ, Jana - PROCHÁZKA, Michal - JANIGOVÁ, Ivica - 

VYSOPAL, Marek - ČERNIČKOVÁ, Ivona - KRAJČOVIČ, Jozef - ŠPITÁLSKY, Zdenko**. 

Novel Hybrid PETG Composites for 3D Printing. In Applied Sciences-Basel, 2020, vol. 10, no. 9, 

art. no. 3062, [15] p. (2019: 2.474 - IF, Q2 - JCR, 0.418 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2076-3417.  Typ: 

ADCA  

2.https://www.facebook.com/101768161555194/videos/417118542623445/  

  

  

16.) Vplyv mikroštruktúry a dynamiky na sieťovanie a vlastnosti vytvrdených polymérov.  

(Influence of microstructure and dynamics on the crosslinking process and the properties of cured 

polymers. )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Helena Švajdlenková 

Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2022 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0029/20 

Organizácia je áno 

https://susy.mdpi.com/user/manuscripts/review_info/79cf9358c132b05af285672d2bf25746
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koordinátorom projektu: 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 3060 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V spolupráci s Technickou Univerzitou vo Viedni, skupina Prof. Roberta L i s k u, sme študovali:  

- Mikroštruktúru epoxidov pripravených klasickým vytvrdzovaním v prítomnosti tvrdiaceho činidla 

alebo fotoiniciátora a epoxidov pripravených novým spôsobom a to pomocou katiónovej frontálnej 

polymerizácií (CFP). Zistili sme, že CFP vedie k redukcií voľného objemu kavít, uniformnejšej 

veľkostí voľno-objemových kavít ako aj redukcií voľného objemu v mikro-štruktúre. 

Voľno-objemové charakteristiky boli porovnávané so spektrami z ATR/FTIR a bulk 

hustotou.Zároveň, v tejto práci sa po prvý raz experimentálne potvrdil rotačný priebeh šírenia 

frontálnej polymerizácie cez parameter frakcie voľného objemu.  

-Polymerizáciu zmesi dvoch dimetakrylátov (2M), kde sme sledovali závislosť od hrúbky filmu a 

intenzity UV svetla. Výsledky sú v štádiu vyhodnocovania.  

-Polyuretán (Pelle), kde sme sledovali zmeny voľno-objemových parametrov počas ohrevu a 

chladenia vzorky v troch cykloch. Odhalila sa hysterézia, nárast expanzie voľného objemu ako aj 

homogenita veľkosti voľného objemu kavít. Okrem toho sme našli súvis medzi nárastom intenzity a 

ďalším PALS parametrom, ktorý detailnejšie odhaľuje štrukturálne zmeny v Pelle. Aktuálne sa 

spracúvajú výsledky do publikácie.  

Výstupy:   

1. ŠVAJDLENKOVÁ, Helena** - KLEINOVÁ, Angela - ŠAUŠA, Ondrej - RUSNÁK, Jaroslav - 

DUNG, Tran Anh - KOCH, Thomas - KNAACK, Patrick**. Microstructural study of epoxy-based 

thermosets prepared by classical and cationic frontal polymerization. In RSC Advances, 2020, vol. 

10, no., p. 41098-41109. (2019: 3.119 – IF). Typ: ADCA  

  

  

Programy: APVV  

 

17.) Výskyt mikroplastov a vybraných mikropolutantov v povrchových a pitných vodách 

Slovenska a  ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov.  (The occurence of 

microplastics and selected micropollutants in surface and drinking waters of Slovakia and their 

effective removal by progressive processes.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Dmitrij Bondarev 

Trvanie projektu: 1.7.2020 / 31.5.2024 

Evidenčné číslo projektu: APVV-19-0250 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: FCHPT STU Bratislava 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 5374 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Začínajúci projekt. Podarilo sa pripraviť prvé definované mikroplastové častice a fluorescenčne 

značené mikroplastové častice a vlákna. Částice z PS, PVC a PLA jsme připravovali po přimíchání 

fluorescenčního barviva do roztoku polymeru. Z roztoku bylo buď připravováno mikro/nanovlákno 

nebo po odpaření rozpouštědla byl kus plastu fragmentován drcením/broušením/ultrazvukem a u 

získaných částic zjišťována velikost, fluorescenční signál a vlastnosti v disperzích.  
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18.) IRENKA: Imobilizované rekombinantné mikroorganizmy pre biotechnologickú 

produkciu chemických špecialít pomocou biokatalytických kaskádových reakcií. (Immobilized 

recombinant microorganisms for the biotechnological production of chemical specialties using 

biocatalytic cascade reactions.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Marek Bučko 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

Igor Lacík 

Trvanie projektu: 1.7.2016 / 30.6.2020 

Evidenčné číslo projektu: APVV-15 –0227 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Chemický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 5210 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Charakterizovali sa hydrogélové imobilizačné systémy pre imobilizáciu katalyzátorov 

fyzikálno-chemickými metódami. Merali sa mechanické vlastnosti a prah priepustnosti mikrokapsúl 

v závislosti od prítomnosti buniek a vystavenia imobilizačných systémov procesným podmienkam. 

V súčasnosti sa tieto výsledky pripravujú pre publikáciu.  

Výstupy:  

1. BUČKO, M. - GEMEINER P.- KRAJČOVIČ, T. - HAKAROVÁ M. - CHORVÁT, D.- 

MARČEK CHORVÁTOVÁ, A. - LACÍK, I. - RUDRO, F. - MIHOVILOVIC, M.D. Immobilized 

cell physiology imaging and stabilization of enzyme cascade reaction using recombinant cells 

Escherichia coli entrapped in polyelectrolyte complex beads by jet break-up encapsulator. In 

Catalysts, 2020, Vol. 10, p. 1288  

  

  

19.) CONFMAC: Štrukturálne prechody (bio)makromolekúl v nanokanáloch.  (Structural 

transitions of (bio)macromolecules in nanochannels.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Peter Cifra 

Trvanie projektu: 1.7.2016 / 30.6.2020 

Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0323  

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 17253 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Analyzovali sme kompresnú a extenznú odozvu dsDNA molekúl v cylindrických kanáloch 

pomocou Monte-Carlo simulácií. Elastická odozva DNA o dĺžke v oblasti mikrometrov na externú 

silu, ktorá účinkovala buď na konce makromolekulových reťazcov alebo pomocou piestu pri 

kompresii, silne závisela od šírky kanálu. Pozorovaná diskrepancia v tvare priebehov funkcií f-R a 

f-S získaných z dvoch rôznych kompresných metód sa môže uplatniť pri návrhu nanopiestových 

experimentov v nanokanáloch určených na kompaktáciu a tvorbu uzlov v jednotlivých DNA.  

Výstupy:  
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1. BENKOVÁ, Zuzana* - RIŠPANOVÁ, Lucia - CIFRA, Peter. Conformation of flexible and 

semiflexible chains confined in nanoposts array of various geometries. In Polymers : Open Access 

Polymer Science Journal, 2020, vol. 12, no. 5, art. no. 1064, [19] p. (2019: 3.426 - IF, Q1 - JCR, 

0.704 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. F, P = 1.0  

2. BLEHA, Tomáš - CIFRA, Peter*. Compression and stretching of single DNA molecules under 

channel confinement. In Journal of Physical Chemistry B, 2020, vol. 124, no. 9, p. 1691-1702. 

(2019: 2.857 - IF, Q2 - JCR, 0.943 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, 

WOS, SCOPUS). ISSN 1520-6106. F, P = 1.0  

3. BLEHA, Tomáš - CIFRA, Peter*. Compression and stretching of single DNA molecules under 

channel confinement. In Polyméry 2020 : XI. Slovensko - Česká konferencia : kniha príspevkov a 

program. - Bratislava : Ústav polymérov SAV, 2020, s. 28. ISBN 978-80-89841-14-1.   

  

  

20.) Biotechnologická príprava bioplastov na báze PHA s programovaným uvoľňovaním 

biopolyméru a možnosti jeho využitia.  (Biotechnological preparation of bioplastics based on 

PHA with programmable releasing of biopolymer and application possibilities.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Martin Danko 

Trvanie projektu: 1.7.2019 / 30.6.2023 

Evidenčné číslo projektu: APVV-18-0420 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: APVV: 29249 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Pri termickom spracovaní PHB dochádza k dvom konkurenčným dejom, čiastočne k rekombinácií 

reťazcov ale najmä k degradácií. V prípade polyesterov sa jedná o transesterifikáciu. Pri 140 °C je 

to vidno na zvyšovaní Mw a rozširovaní distribúcie mólových hmotností s časom spracovania. Pri 

vyšších teplotách je degradácia výraznejšia. Jedná sa o analýzu rozpustnej frakcie, zatiaľ nebol 

charakterizovaný stupeň presietenia alebo tvorba gélu. Prídavkom zmäkčovadla (5 hm% glycerol) 

sú procesy najmä degradácie výraznejšie. Na druhej strane, pri transesterifikačných reakciách so 

zapojením alkoholu s tromi OH-skupinami do reťazcov môže dochádzať k vetveniu makromolekúl, 

ktoré vykazujú pre podobné mólové hmotnosti nižšiu viskozitu a nižšie Rg štatistického klbka v 

roztokoch.  

Výstupy:   

1. OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena** - FRAJOVÁ, Jaroslava - NOSKO, Martin. Recycling of 

poly(ethylene terephthalate) by electrospinning to enhanced the filtration efficiency. In Materials 

Letters, 2020, vol. 278, art. no. 128426, [3] p. (2019: 3.204 - IF, Q2 - JCR, 0.753 - SJR, Q1 - SJR). 

ISSN 0167-577X. Typ: ADCA  

2. OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - KOZMA, Erika - OPÁLEK, Andrej - KRONEKOVÁ, Zuzana 

- KLEINOVÁ, Angela - NAGY, Štefan - KRONEK, Juraj - RYDZ, Joanna - ECKSTEIN 

ANDICSOVÁ, Anita**. Diclofenac embedded in silk fibroin fibers as a drug delivery system. In 

Materials, 2020, vol. 13, no. 16, art. no. 3580, [14] p. (2019: 3.057 - IF, Q2 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - 

SJR). ISSN 1996-1944. Typ: ADCA  

  

  

21.) NANOMAT: Nanokompozitné materiály na báze organo-fosfóniových smektitov a 

polymérov. (Nanocomposite materials based on organo-phosphonium smectites and polymers.)  
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Zodpovedný riešiteľ: Ľuboš Jankovič 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

Ivan Chodák 

Trvanie projektu: 1.7.2016 / 30.6.2020 

Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0741 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Ústav anorganickej chémie SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: APVV: 13700 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V hodnotenom období sa riešenie zameralo na ukončenie experimentov a spísanie výsledkov do 

publikácií. Priebeh prác výrazne narušili obmedzenia týkajúce sa práce doma a zníženie objemu 

prác v laboratóriu, a to nielen na UPo SAV, ale ešte viac na spolupracujúcich pracoviskách, na 

ktorých sa vykonávali merania v subdodávke a v spolupráci. Tieto opatrenia sa týkali najmä meraní 

na TEM (UMCH ČAV Praha) a XRD na koordinujúcom pracovisku UACH SAV. Bez týchto 

údajov nie je možné pripraviť akceptovateľné práce v oblasti nanokompozitov s polymérovou 

matricou, takže namiesto dvoch akceptovaných CC publikácií sa podarilo odoslať jednu publikáciu 

do tlače a jednu pripraviť na odoslanie ešte pred koncom roku 2020. Získané výsledky do publikácií 

na UPO SAV sú skompletizované pre koncentračné závislosti piatich plnív modifikovaných 

fosfóniovými katiónmi a na porovnanie pre dve plnivá modifikované amóniovými katiónmi, ktoré 

zodpovedajú počtom a dĺžkou ligandov plnivám s fosfóniovými katiónmi. Do istej miery 

sklamaním bolo, že prídavok experimentálnych plnív sa neprejavil výrazným zvýšením 

pevnostných parametrov materiálov, pričom rozdiely u plnív povrchovo upravených modifikátormi 

s rôznymi centrálnymi atómami (N resp. P)  boli pomerne malé.  

Výstupy:  

1. KRONEKOVÁ, Zuzana - JANKOVIČ, Ľuboš - MADEJOVÁ, Jana - KRONEK, Juraj*. Effect 

of alkyl chain lenght in amonium-versus phosphpnium- based surfactants and their modified 

smectites on cell cytotoxicity. In Polyméry 2020 : XI. Slovensko - Česká konferencia : kniha 

príspevkov a program. - Bratislava : Ústav polymérov SAV, 2020, s. 58-59. ISBN 

978-80-89841-14-1  

  

  

  

22.) MOPODEG: Modifikované polyméry z obnoviteľných zdrojov a ich degradácia.  

(Modified polymers from renewable resources and their degradation.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Jozef Kollár 

Trvanie projektu: 1.7.2016 / 30.6.2020 

Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0528 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: APVV: 20000 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V spolupráci s OKM (K. Mosnáčková) sa pripravili kompozitné polyesterové materiály zo zmesi 

PLA/PHB/ATBC/keratín s obsahom keratínu 1-20 hm%. Hydrolyzát keratínu obsahuje zvýšené 
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množstvo voľných tio- a amino-skupín, ktoré pri miešaní pri zvýšenej teplote (možná 

transesterifikácia) môžu zlepšiť jeho miešateľnosť. Odliate polymérne filmy vykazovali nízku 

dispergovateľnosť a prítomnosť pomerne veľkých častíc keratínu. Degradácia materiálu bola 

študovaná bázickou hydrolýzou a biodegradáciou pomocou mikroorganizmov. Výrazne urýchlenú 

degradáciu vykazovali vzorky s vyšším obsahom keratínu. Degradácia prebieha eróznym 

mechanizmom, pomer PLA/PHB sa menil v prospech PHB len nepatrne (stanovené na konci 

hydrolýzy pomocou NMR).    

Výstupy:   

1. BORSKÁ, Katarína - KASÁK, Peter - MOSNÁČEK, Jaroslav - DANKO, Martin**. 

Photochemical transformation of diketone dopants in polyester matrices. In Polyméry 2020: XI. 

Slovensko - Česká konferencia: kniha príspevkov a program. - Bratislava: Ústav polymérov SAV, 

2020, s. 74-75. ISBN 978-80-89841-14-1. Dostupné na internete: 

<polymer.sav.sk/polymery2020/documents/Kniha%20prispevkov_Polymery2020. pdf>(Polyméry 

2020 : Slovensko-Česká konferencia). Typ: AFH  

2. OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena** - FRAJOVÁ, Jaroslava - HRUZA, Jakub - NOSKO, Martin. 

Plastic waste processed by electrospinning used for efficient filtration. In Polyméry 2020: XI. 

Slovensko - Česká konferencia: kniha príspevkov a program. - Bratislava: Ústav polymérov SAV, 

2020, s. 96-97. ISBN 978-80-89841-14-1. Dostupné na internete: 

<polymer.sav.sk/polymery2020/documents/Kniha%20prispevkov_Polymery2020.pdf>(Polyméry 

2020 : Slovensko-Česká konferencia). Typ: AFH  

3. KOLLÁR, Jozef* - HRČKOVÁ, Ľudmila - MOSNÁČEK, Jaroslav. Latex polymers derived 

from emulsion polymerization - Synthesis, properties and applications. In PMA 2020 & SRC 2020 : 

International Conference on Polymeric Materials in Automotive & 24th Slovak Rubber Conference 

: book of proceedings. - Bratislava : Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University 

of Technology, 2020, p. 97-98. ISBN 978-80-89841-13-4.(International Conference on Polymeric 

Materials in Automotive & 24th Slovak Rubber Conference : PMA 2020 & SRC 2020). Typ: AFH  

  

  

23.) DARLINK: Vysokoselektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych 

lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport 

liečiv. (Towards highly seletive cancer treatment: Endogenous lipoprotein-DARPin complexes as a 

new generation of targeted drug delivery vehicles.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Juraj Kronek 

Trvanie projektu: 1.7.2016 / 30.6.2020 

Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0485 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 7530 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V poslednom roku riešenia projektu bolo úsilie zamerané na prípravu nanočastíc obsahujúcich 

hypericín a kurkumín a ich využitie pre fotodynamickú terapiu. Pripravili sa tri rôzne druhy 

nanočastíc z gradientových poly(2-oxazolínových) kopolymérov líšiacich sa rôznou dĺžkou 

alkylového substituentu. Zistili sme, že internalizácia nanočastíc a ich fotodynamická aktivita 

závisela od hydrofóbnosti alkylového substituentu. Výsledky boli potvrdené aj in vivo v modeli 

prepeličieho embrya.  

Výstupy:  

1. KUNDEKOVÁ, Barbora - BILČÍK, Boris - ČAVARGA, Ivan - HOLIČ, Roman - 
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HUNTOŠOVÁ, Veronika - KRONEK, Juraj - MÁČAJOVÁ, Mariana. Chorioalantoická membrána 

– experimentálny model na testovanie terapeutických látok a nanočastíc. In 96. Fyziologické dni: 

zborník abstraktov. - Martin: Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v 

Bratislave, 2020, s. 52. ISBN 978-80-8187-074-3.  

  

  

24.) MICROPAN: Cielený dizajn hydrogélových mikrokapsúl pre imunitnú ochranu 

pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky.  (Rational design of hydrogel microcapsules for 

immunoprotection of transplanted pancreatic islets in diabetes treatment.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Igor Lacík 

Trvanie projektu: 1.7.2019 / 30.6.2023 

Evidenčné číslo projektu: APVV-18-0480 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Slovensko: 2 

Čerpané financie: APVV: 39711 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V projekte sme sa venovali rôznym aspektom mikrokapsúl v korelácii selekcia polymérov, 

podmienky prípravy, charakteristiky a in vivo výsledky. Mikrokapsuly boli testované v myších 

modeloch a v primátoch, tieto experimenty stále prebiehajú smerom k ukončeniu predklinických 

testov.   

Výstupy:  

1. LACÍK, I. Alginate-based microcapsules for encapsulation of pancreatic cells in diabetes 

treatment. 4th E-Symposium: Innovations in Polymers and Materials Science (IPMS), November 3 

2020, pozvaná prednáška  

2. HEYDARI, A. - DUŠIČKA, E. -MIČUŠÍK, M. - SEDLÁK, M - LACÍK, I. Unexpected 

counterion exchange influencing fundamental characteristics of quaternary ammonium chitosan 

salt. Polymer, v posudzovaní  

3. JAVANBAKHT, Siamak - HEMMATI, Afsaneh - NAMAZI, Hassan* - HEYDARI, Abolfazl. 

Carboxymethylcellulose-coated 5-fluorouracil@MOF-5 nano-hybrid as a bio-nanocomposite carrier 

for the anticancer oral delivery. In International Journal of Biological Macromolecules, 2020, vol. 

155, p. 876-882. (2019: 5.162 - IF, Q1 - JCR, 0.972 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0141-8130.  

4. PEIDAYESH, H. - HEYDARI, A. - MOSNÁČKOVÁ, K. - CHODÁK, I. In situ dual 

crosslinking strategy to improve the physico-chemical properties of thermoplastic starch. Odoslané 

do Carbohydrate Polymers, v posudzovaní.  

  

  

25.) BioPolSil: Bionanokompozitné materiály na báze vrstevnatých silikátov 
(Bionanocomposites based on organic polycations and layered silicates)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Jana Madejová 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

Juraj Kronek 

Trvanie projektu: 1.7.2020 / 30.6.2024 

Evidenčné číslo projektu: APVV-19-0487 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Ústav anorganickej chémie SAV 
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Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: APVV: 10981 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V prvom roku riešenia projektu sa pripravila séria poly(2-etyl-2-oxazolínov) s rôznou dĺžkou 

polymérneho reťazca, ktoré budú v ďalšom období využité na prípravu kopolymérov s etylén 

imínovými jednotkami.  

  

26.) Fotochemicky indukovaná meďou sprostredkovaná radikálová polymerizácia s prenosom 

atómu. (Photochemically induced copper-mediated atom transfer radical polymerization.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Jaroslav Mosnáček 

Trvanie projektu: 1.7.2016 / 30.6.2020 

Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0545 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 25120 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Optimalizovali sa podmienky fotoATRP v prítomnosti limitovaného množstva vzduchu pre 

2-hydroxy metakrylát v rôznych rozpúšťalách rozpúšťadlách. Preštudoval sa vplyv štruktúry 

ligandu, iniciátora, prídavku trietylamínu na veľkosť indukčnej periódy, kinetiku polymerizácie a 

kontrolu mólových hmotností. Pokračovalo sa v optimalizácií ARGET ATRP v prítomnosti rôznych 

typov uhlíkových nanotrubičiek pre porovnanie s fotoATRP. Zistilo sa, že k spomaleniu, až 

zastaveniu polymerizácie dochádza pri nižších konverziách v prítomnosti nanotrubičiek s vyšším 

merným povrchom, pravdepodobne z dôvodu rýchlejšej sprotreby redukčného činidla. Dokončili sa 

i experimenty miniemulznej fotoATRP butyl (met)akrylátu v prítomnosti vzduchu.  

Výstupy:  

1. DANKO, Martin - MOSNÁČEK, Jaroslav - KUO, Shiao-Wei - LUKÁČ, Ivan**. Crosslinking of 

polystyrene film by di(4-dibenzoyl peroxide) ether synthesized or formed in situ using visible 

light-induced photo-peroxidation of 4,4´-oxydibenzil. In Journal of Photochemistry and 

Photobiology. A: Polymer chemistry, 2020, vol. 403, art.no. 112849, [9] p. (2019: 3.306 - IF, Q2 - 

JCR, 0.624 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1010-6030.  

2. BORSKÁ, Katarína - KASÁK, Peter - DANKO, Martin** - MOSNÁČEK, Jaroslav. 

Photochemical transformation of diketone dopants in polyester matrices: Effect of dopants 

concentration and polyester structure on changes in molecular characteristics and hydrolysis of the 

matrices. In Polymer Testing, 2020, vol. 91, art.no. 106821, [10] p. (2019: 3.275 - IF, Q1 - JCR, 

0.756 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0142-9418.  

  

  

27.) O2PIPOL: Pokročilá fotochemicky indukovaná radikálová polymerizácia s prenosom 

atómu tolerantná k prítomnosti kyslíka. (Advanced Oxygen Tolerant Photochemically Induced 

Atom Transfer Radical Polymerization.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Jaroslav Mosnáček 

Trvanie projektu: 1.7.2020 / 30.6.2024 

Evidenčné číslo projektu: APVV-19-0338 

Organizácia je áno 
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koordinátorom projektu: 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 11559 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Optimalizovali sa podmienky fotoATRP pre dimethylaminoethyl metakrylát, ktoré sa následne 

použili pre modifikáciu povrchu bavlnených textílií. Naočkovaný polymér sa následne modifikoval 

benzoyl chloridom, pričom sa potvrdili antibakteriálne vlastnosti takto modifikovaných textílií. 

Začali sa i experimenty optimalizácie podmienok modifikácie Si-wafrov rôznymi polymérmi 

využitím fotoATRP v prítomnosti liminovaného množstva vzduchu.  

  

28.) Časovo-rozlíšené štúdium rastu hybridných van der Waalsových heteroštruktúr 
(Real-time grow studies of hybrid van der Waals heterostructures)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Naďa Mrkývková 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

Jaroslav Mosnáček 

Trvanie projektu: 1.10.2018 / 30.6.2022 

Evidenčné číslo projektu: APVV-17-0352 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Fyzikálny ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 6381 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V rámci projektu boli zosyntetizované nové donor-akceptor-donorové deriváty na báze tiazolo 

[5,4-d]tiazolu s malou molekulovou hmotnosťou. Pri návrhu makromolekúl bola strategicky 

zvolená tiazolo[5,4-d]tiazol ako akceptorová časť a pyridínové, respektíve pyrimidínové bloky ako 

donorová jednotka finálnych molekúl. Štruktúra novo pripravených derivátov bola potvrdená 

pomocou NMR, HRMS a infračervenouspektroskopiou. Fyzikálne vlastnosti ako absorbancia a 

fluorescencia boli študované pomocou UV/Vis a fluorescenčnou spektroskopiou. Na základe 

meraní cyklickou voltampérometriou bola určená HOMO, LUMO a energetická bariéra Eg. 

Výsledné planárne štruktúry budú poskytnuté na štúdium kinetiky rastu na 2D substrátoch.   

Výstupy:   

1. BALOGH, Róbert - DANKO, Martin - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - TOKÁR, Kamil. 

Syntéza a štúdium nových derivátov obsahujúcich tiazolo[5,4-d]tiazolové a oxadiazolové jednotky 

ako potenciálne elektrón transportné vrstvy. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých 

vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 

1926. ISBN 978-80-972360-6-9.(Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). 

Typ: AFH   

2. BALOGH, Róbert - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - LORENCOVÁ, Lenka - DANKO, 

Martin. Príprava a spektrálne štúdium nových derivátov na báze tiofén tiazolo[5,4- d]tiazolu. In 

Polyméry 2020 : XI. Slovensko - Česká konferencia : kniha príspevkov a program. - Bratislava : 

Ústav polymérov SAV, 2020, s. 24-25. ISBN 978-80-89841-14-1. Dostupné na internete:  

<polymer.sav.sk/polymery2020/document/Kniha%20prispevkov_Polymery2020.pdf>(Polyméry 

2020 : Slovensko-Česká konferencia). Typ: AFH  
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29.) FlayMat: Hybridné nízkorozmerné vrstvené materiály s novými funkciami (Hybrid Low 

Dimensional Layered Materials with new Functionalities)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová 

Trvanie projektu: 1.7.2020 / 31.12.2023 

Evidenčné číslo projektu: APVV-19-0465 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: APVV: 11140 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V prvej etape projektu sa z MAX fázy typu Ti3AlC2 pripravil MXén typ Ti3C2 selektívnym 

odleptaním hliníkovej vrstvy použitím LiF a HCl. Po odleptaní sa získaný materiál premýval 

deionizovanou vodou, a nasledovalo niekoľkonásobné odstreďovanie, až po dosiahnutie pH 

supernatantu minimálne 6. Nasledovala delaminácia pripraveného MXénu opätovnou dispergáciou 

sedimentu vo vode za prítomnosti LiCl. Na potvrdenie získanej štruktúry a odleptanie hliníkovej 

vrstvy z MAX fázy sa použila XPS metóda a morfológia sa študovala pomocou SEM. Získané 

výsledky tiež ukázali odstránenie Al a čiastočne odstránenie oxidovaných častí MXénu. XPS 

detegovala signál fluóru a dekoráciu povrchu MXénu skupinami ako sú OH a FX. V ďalšom kroku 

sa z delaminovaného MXénového roztoku pripravil MXénový prášok použitím lyofylizátora.   

0-dimenzionálne materiály, ako sú kvantové bodky (QDs) sa v poslednom období uplatňujú  v 

(opto) elektronike, fotovoltaike a ďalších oblastiach. Medzi nimi sa intenzívne študujú perovskitové 

kvantové bodky (PQD). Perovskity majú všeobecný vzorec ABX3, kde X je anión, zatiaľ čo A a B 

sú katióny. Perovskitové QD boli pripravené aj v rámci riešenia projektu na našom pracovisku.   

V projekte sme použili Ti3C2Tx ako dopant v MAPbI3 na zlepšenie kryštalinity perovskitu a 

zníženie zachytávanie náboja vo vrstve perovskitu, teda v procese na zlepšenie účinnosti. MXén sa 

použil v dvoch pomeroch, 0,03 hm.% a 0,06 hm.% v dimetylformamide (DMF). Perovskitový 

solárny článok dopovaný MXénom aj pri týchto nízkych koncentráciách vykázal zlepšenie 

účinnosti premeny energie v porovnaní s referenčným článkom. Najlepšia účinnosť premeny 

energie v takto zostavenom perovskitovom článku vykázala PCE 15,5 % a priemernú PCE 14,5 % v 

porovnaní s referenčným zariadením, ktoré vykázalo najlepšiu PCE 14,5 % a priemer 13,8 %.   

Výstupy:  

1. OMASTOVÁ, Mária** - MIČUŠÍK, Matej - PROCHÁZKA, Michal - STEPURA, Anastasiia - 

SOYKA, Yaryna - ŠLOUF, Miroslav - ŠIFFALOVIČ, Peter - MAJKOVÁ, Eva. New hybrid 

materials and their applications. In PMA 2020 & SRC 2020 : International Conference on 

Polymeric Materials in Automotive & 24th Slovak Rubber Conference : book of proceedings. - 

Bratislava : Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology, 2020, p. 

20 - 22. ISBN 978-80-89841-13-4.(International Conference on Polymeric Materials in Automotive 

& 24th Slovak Rubber Conference : PMA 2020 & SRC 2020). Typ: AFB, pozvaná prednáška.  

  

  

30.) LiKoZIP: Lignín ako kompozitný komponent do fenolformaldehydových živíc a 

drevoplastu. (Lignin as composite component for phenol-formaldehyde resins and wood-plastic 

composite.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Michal Procházka 

Trvanie projektu: 1.7.2016 / 30.6.2020 

Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0201 

Organizácia je nie 
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koordinátorom projektu: 

Koordinátor: Medzinárodné laserové centrum, Bratislava 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: -           

  

 

31.) ENDONANOSAFE: Potenciálne riziko nanočastíc kovov a oxidov kovov používaných 

v nanomedicíne: vplyv na reprodukčný a imunitný systém a mozog.  (Potential risk of metal 

and metal oxide nanoparticles used for biomedical aplications: focus on reproductive and immune 

systems and brain.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Soňa Scsuková 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

Jozef Kollár 

Trvanie projektu: 1.7.2016 / 30.6.2020 

Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0296 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Biomedicínske centrum SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 4000 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V poslednej fáze riešenia projektu sme sa zamerali na In vitro hodnotenie neurotoxicity a 

imunotoxicity modifikovaných kovových nanočastíc. Vybrané ľudské bunkové línie sa inkubovali s 

testovanými nanočasticami a ich účinky sa vyhodnotili na dvoch hlavných úrovniach: 1/ testy 

viability buniek (proliferácia, nekróza a apoptóza) a 2/ analýza mechanizmu účinku (oxidačný stres, 

techniky stanovenia poškodenia DNA). Pomocou DLS analýza sa charakterizovali vybrané 

nanočastice, pričom sme stanovili ich veľkosť, distribúciu a zeta potenciál pri rôznych teplotách a v 

rôznych médiách. Ukončilo sa testovanie potenciálnych negatívnych účinkov testovaných 

strieborných a medených nanočastíc pomocou prírodných látok s antioxidačnými, 

protirakovinovými a protizápalovými vlastnosťami.     

Výstupy:  

1. KOLLÁR, Jozef - HRČKOVÁ, Ľudmila - MOSNÁČEK, Jaroslav. Latex polymers derived from 

emulsion polymerization – synthesis, properties and applications.  16-18 september 2020, 

Conference proceedings, PMA & SRC 2020 Bratislava.  

  

  

32.) ALICES: Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov 

(Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Jaroslav Sedláček 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

Matej Mičušík 

Trvanie projektu: 1.7.2020 / 30.6.2024 

Evidenčné číslo projektu: APVV-19-0461 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Ústav anorganickej chémie SAV 

Počet spoluriešiteľských 4  - Slovensko: 4 
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inštitúcií: 

Čerpané financie: APVV: 3190 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V hodnotenom období zatiaľ prebehlo niekoľko projektových stretnutí, kde sa dohodol spoločný 

postup a nákup potrebných vstupných materiálov ako grafit, grafén, kremíkové častice ako aj 

prístrojové vybavenie na príprava a charakterizáciu pripravených Si/C kompozitov ako anódy v Li 

iónových bateriách. Takisto sme spravili dôslednú rešerš týkajúcu sa výberu vhodného 

polymérneho systému pre vhodnú výslednú štruktúru týchto kompozitných anód.  

  

33.) FYVLASOVMAC: Fyzikálne vlastnosti organických látok a vody uväznených v 

mezopóroch anorganických matríc. (Physical properties of organic compounds and water 

confined in mesopores of inorganic matrices.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Ondrej Šauša 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

Josef Bartoš 

Trvanie projektu: 1.7.2017 / 30.6.2021 

Evidenčné číslo projektu: APVV 16-0369 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Fyzikálny ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: APVV: 21751 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V rámci systematického štúdia modelových polárnych médií sa v nadväznosti na n-propanol 

(n-PrOH) detailne vyšetrili: dva izoméry butanolu (BuOH): lineárny n-butanol (n-BuOH) a 

globulárny terc-butanol (t-BuOH) v objemových a priestorovo-limitovaných stavoch natívnej 

regulárnej MCM-41-SIL matrice pomocou kombinácie ESR a PALS ako aj DSC.  Zistilo sa, že 

všetky tri odozvy vykazujú dramatické zmeny nielen medzi obidvoma izomérmi v objemovom 

stave, ale aj medzi objemovým a uväzneným stavom, pričom podobnosť medzi ich uväznenými 

stavmi spočíva v podstatnej amorfizácii obidvoch médií. Tieto zmeny odrážajúce vplyv tvaru 

molekúl ako aj súvisiaci preferečný hydrofilný alebo hydrofóbny charakter ich asociátov v 

kvapalnom stave. V snahe o overenie tejto hypotézy sa zahájili systematické práce na cielenej 

chemickej modifikácii natívnej MCM-41 matrice jej silanizáciou. Zistilo sa, že sa jedná o 

komplikovanú multiparametrovú úlohu, ktorá spočíva v optimalizácii série premenných 

modifikačného problému. Toto bude predmetom ďaľšieho výskumu. Konečne, zahájilo sa 

kombinované DSC, ESR a PALS vyšetrovanie typického aprotického polárneho média: acetonitrilu 

(ACN) v objemovom stave ako aj uväznenom stave za použita nemodifikovanej MCM-41 matrice.   

Výstupy:  

1. BARTOŠ,  Josef * -  ŠVAJDLENKOVÁ, Helena – ŠAUŠA, Ondrej. Molecular probe 

dynamics and free volume heterogeneity in n-propanol confined in regular MCM-41 matrix by ESR 

and PAL, In RSC Advances, 2020, vol. 10, p. 2283-2294.  

2. BARTOŠ, Josef** - ARRESE-IGOR, Silvia - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - KLEINOVÁ, 

Angela - ALEGRÍA, Angel. Dynamics of confined short-chain alkanol in MCM-41 by dielectric 

spectroscopy: Effects of matrix and system treatments and filling factor. In Polymers: Open Access 

Polymer Science Journal, 2020, vol. 12, no. 3, art.no. 610, [17] p. (2019: 3.426 - IF, Q1 - JCR, 

0.704 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. Typ: ADCA                       

3.ŠVAJDLENKOVÁ, Helena** - ŠAUŠA, Ondrej - BARTOŠ, Josef. ESR, PALS and BDS   

characterization of confined organics in inorganic matrices: Effect of polarity of systems 
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components, pore size, composition and topology of matrices. In Polyméry 2020: XI. Slovensko - 

Česká konferencia : kniha príspevkov a program. - Bratislava: Ústav polymérov SAV, 2020, s. 

78-80. ISBN 978-80-89841-14-1. Dostupné na internete:   

<polymer.sav.sk/polymery2020/documents/Kniha%20prispevkov_Polymery2020.pdf>(Polyméry 

2020 : Slovensko-Česká konferencia). Typ: AFD  

  

Publikovali sa napočítané výsledky na systéme PVME/voda. Dopočítali sa simulácie DMSO/voda 

za účelom odhalenia mechanizmu pôsobenia DMSO ako kryostatika. Vzhľadom na to, že systém 

DMSO+voda neobsahuje v tejto fáze polymér, práca a dáta budú dopísané v širšom časovom 

horizonte, hlavne zo strany FÚ SAV.  

Výstupy:  

1. CAPPONI, Sara - ALVAREZ, Fernando - RAČKO, Dušan**. Free volume in a PVME polymer - 

Water solution. In Macromolecules, 2020, vol. 53, no. 12, p. 4770-4782. (2019: 5.918 - IF, Q1 - 

JCR, 2.064 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0024-9297. F, P = 0.33  

  

  

  

34.) MoSence: Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny. (Smart 

MoS2 platform for cancer diagnosis and targeted treatment.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Peter Šiffalovič 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

Matej Mičušík 

Trvanie projektu: 1.7.2016 / 30.6.2020 

Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0641 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Fyzikálny ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

4  - Slovensko: 4 

Čerpané financie: APVV: 4500 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Publikoval sa článok, ktorý naviazal na predošlé výsledky oxidácie MoS2, kde sa ukázala tvorba 

MoOx nanočastíc (publikované ako „An elevated concentration of MoS2 lowers the efficacy of 

liquid-phase exfoliation and triggers the production of MoOx nanoparticles, Phys. Chem. Chem. 

Phys., 2019, 21, 12396). V tomto článku sme sa venovali následnej separácii a charakterizácii 

jednotlivých frakcií molybdénových suboxidov. Frakcie sa líšili veľkosťou častíc, morfológiou a 

optickými vlastnosťami. Frakcia obsahujúca menšie častice o veľkosti 1–4 nm vykazovala zvýšenú 

absorbanciu v blízkej IR oblasti a zaznamenala sa zvýšená teplota po ožiarení laserom s vlnovou 

dĺžkou blízkou maximu danej absorbancie. Tieto nanočastice by sa dali po vhodnej modifikácii 

použiť ako nosiče pre fototermálnu terapiu rôznych typov rakoviny.  

  

35.) Glykánové bionanosenzory a bioanalytické zariadenia - ich konštrukcia, validácia a 

aplikácia v diagnostike rakoviny (Glycan bionanosensors and bioanalytical devices - their 

construction, validation and application for cancer diagnostics)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Ján Tkáč 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

Jaroslav Mosnáček 

Trvanie projektu: 1.10.2018 / 30.6.2022 

Evidenčné číslo projektu: APVV-17-0300 
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Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Chemický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 5657 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Pripravili sa polydisulfidy s bočnými zwiteriónovými skupinami a pretestovala sa ich citôivosť na 

zmenu teploty, pričom polyméry vykazovali UCST teplotu, ktorá bola závislá od pomeru etanolu vo 

vodnom roztoku ako aj od typu alkoholu vo vodnom roztoku. Podobne citlivé na zmenu teploty boli 

a polyméry rovnakej štruktúry avšak polymerizované z povrchu Si-vafru. Hrúbku vrstvy bolo 

možné kontrolovať pomerom monoméru ku iniciátoru a reakčným časom.    

  

Programy: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie  

 

36.) Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied.  
(Creation of Centre for Advanced Materials Application of the Slovak Academy of Sciences. )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Pavol Šajgalík 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

Jaroslav Mosnáček 

Trvanie projektu: 1.7.2019 / 30.6.2023 

Evidenčné číslo projektu: projekt štrukturálnych fondov, kód projektu v ITMS2014+:  

313021T081 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Úrad Slovenskej akadémie vied 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: EU: 15000 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Kontrolovane sa redukoval grafén oxid počas z povrchu iniciovanej radikálovej polymerizácie s 

prenosom atómu. Študoval sa vplyv ožarovania na urýchlenie redukcie GO  prítomnosti 

terciárnych amínov. Pripravili sa vodivé kompozity na báze GO modifikovaného buď PMMA alebo 

P(S-r-AN), pričom simultánne s redukciou a modifikáciou GO sa pripravili aj polymérne matrice. 

Výsledný kompozit preto obsahoval rovnomerne dispergované hybridné nanočastice na báze 

grafénu.    

  

37.) Inovácia produktového portfólia spoločnosti Novplasta (Innovation of the product portfolio 

of the company Novplasta )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Zdenko Špitálsky 

Trvanie projektu: 1.8.2020 / 31.7.2023 

Evidenčné číslo projektu: ŠF, NFP313020W110 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Novplasta s.r.o. Šenkvice 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: ŠF: 3000 €           
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Dosiahnuté výsledky:  

Vytipovali sa typy polyetylénu, ktoré by sa mohli využiť pre deklarovaný cieľ projektu. Štyri typy 

PE sa charakterizovali metódou GPC z hľadiska distribúcie mólových hmotností a zmerali sa 

reologické parametre.   

Výstupy: Súbor reologických parametrov a zodpovedajúcich mólových hmotností pre štyri vybrané 

typy polyetylénov  
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Príloha C  

Publikačná činnosť organizácie (generovaná z ARL)  

  

 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách  

 

AAA01 CAPEK, Ignác. Nanocomposite Structures and Dispersions : Second Edition. 

Elsevier, 2019. 458 p. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/C2015-0-00616-5 . 

ISBN 978-0-444-63748-2 

  

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách  

 

AAB01 GRENČÍKOVÁ, Anna - ŠKULCOVÁ, Andrea - BONDAREV, Dmitrij - RYBA, 

Jozef - MACKUĽAK, Tomáš. Mikroplasty?! : Od výroby po náš tanier. 1. vyd. 

Bratislava : Spektrum STU, 2019. 214 s. ISBN 978-80-227-4974-9 

  

ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch – impaktovaných  

 

ADCA01 AGBOLUAJE, Maryam - REFAI, Ibrahim - MANSTON, Henry H. - 

HUTCHINSON, Robin A.** - DUŠIČKA, Eva - URBANOVÁ, Anna - LACÍK, 

Igor. A comparison of the solution radical propagation kinetics of partially 

water-miscible non-functional acrylates to acrylic acid. In Polymer Chemistry, 2020, 

vol. 11, iss. 44, p. 7104-7114. (2019: 5.342 - IF, Q1 - JCR, 1.459 - SJR, Q1 - SJR, 

karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 1759-9954. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1039/d0py01356k 

ADCA02 BARTOŠ, Josef** - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - ŠAUŠA, Ondrej. Molecular probe 

dynamics and free volume heterogeneities in n-propanol confined in a regular 

MCM-41 matrix by ESR and PALS. In RSC Advances, 2020, vol. 10, p. 2283-2294. 

(2019: 3.119 - IF, Q2 - JCR, 0.736 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - 

Current Contents). ISSN 2046-2069. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1039/c9ra09495d 

ADCA03 BARTOŠ, Josef** - ARRESE-IGOR, Silvia - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - 

KLEINOVÁ, Angela - ALEGRÍA, Angel. Dynamics of confined short-chain alkanol 

in MCM-41 by dielectric spectroscopy: Effects of matrix and system treatments and 

filling factor. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2020, vol. 12, no. 

3, art.no. 610, [17] p. (2019: 3.426 - IF, Q1 - JCR, 0.704 - SJR, Q1 - SJR, 

karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 2073-4360. Dostupné na: 

https://doi.org/10.3390/polym12030610 

ADCA04 BEDNAREK, Melania** - BORSKÁ, Katarína - KUBISA, Przemysław. 

Crosslinking of polylactide by high energy irradiation and photo-curing. In 

Molecules, 2020, vol. 25, no. 21, art. no. 4919, [28] p. (2019: 3.267 - IF, Q2 - JCR, 

0.698 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 

1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules25214919 

ADCA05 BENKOVÁ, Zuzana** - RIŠPANOVÁ, Lucia - CIFRA, Peter. Conformation of 

flexible and semiflexible chains confined in nanoposts array of various geometries. 

In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2020, vol. 12, no. 5, art. no. 

1064, [19] p. (2019: 3.426 - IF, Q1 - JCR, 0.704 - SJR, Q1 - SJR, karentované - 

CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 2073-4360. Dostupné na: 

https://doi.org/10.3390/POLYM12051064 

ADCA06 BITAR, Christina M.E.* - MARKWICK, Karen E.* - TREĽOVÁ, Dušana - 

KRONEKOVÁ, Zuzana - PELACH, Michal - SELERIER, Chloé M.O. - 

DIETRICH, James - LACÍK, Igor - HOESLI, Corinne A.**. Development of a 
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microchannel emulsification process for pancreatic beta cell encapsulation. In 

Biotechnology Progress, 2019, vol. 35, iss. 6, e2815, [12] p. (2018: 2.406 - IF, Q2 - 

JCR, 0.698 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 

8756-7938. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/btpr.2851 

ADCA07 BLEHA, Tomáš - CIFRA, Peter**. Compression and stretching of single DNA 

molecules under channel confinement. In Journal of Physical Chemistry B, 2020, 

vol. 124, no. 9, p. 1691-1702. (2019: 2.857 - IF, Q2 - JCR, 0.943 - SJR, Q1 - SJR, 

karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1520-6106. 

Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.9b11602 

ADCA08 BOCCIA, Antonella Caterina** - LUKEŠ, Vladimír - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, 

Anita - KOZMA, Erika**. Solvent- and concentration-induced self-assembly of an 

amphiphilic perylene dye. In New Journal of Chemistry, 2020, vol. 44, no. 3, p. 

892-899. (2019: 3.288 - IF, Q2 - JCR, 0.712 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). 

(2020 - Current Contents). ISSN 1144-0546. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1039/c9nj05674b 

ADCA09 BODIK, Michal** - KOVÁČOVÁ, Mária - BANOVSKA, Sara - ŠPITÁLSKY, 

Zdenko - HELD, Vladimír - JERGEL, Matej - MAJKOVÁ, Eva - ŠIFFALOVIČ, 

Peter. Uniaxial strengthening of the polyamide film by the aligned carbon nanotubes. 

In Materials Today Communications, 2020, vol. 25, art. no. 101432, [5] p. (2019: 

2.678 - IF, Q2 - JCR, 0.599 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current 

Contents). ISSN 2352-4928. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2020.101432 

ADCA10 BOGDANOWICZ, Krzysztof Artur** - JEWLOSZEWICZ, Beata - IWAN, 

Agnieszka** - DYSZ, Karolina - PRZYBYL, Wojciech - JANUSZKO, Adam - 

MARZEC, Monika - CICHY, Kasper - SVIERCZEK, Konrad - KAVAN, Ladislav - 

ZUKALOVÁ, Markéta - NÁDAŽDY, Vojtech - SUBAIR, Riyas - MAJKOVÁ, Eva 

- MIČUŠÍK, Matej - OMASTOVÁ, Mária - OZEREN, Mehmer Derya - 

KAMARÁS, Katalin - HEO, Do Yeon - KIM, Soo Young. Selected electrochemical 

properties of 

4,4';-((1E,1';E)-((1,2,4-thiadiazole-3,5-diyl)bis(azaneylylidene))bis(methaneylyliden

e))bis(N,N-di-p-tolylaniline) towards perovskite solar cells with 14.4% efficiency. In 

Materials, 2020, vol. 13, no. 11, art. no. 2440, [18] p. (2019: 3.057 - IF, Q2 - JCR, 

0.647 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 

1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma13112440 

ADCA11 BORSKÁ, Katarína - KASÁK, Peter - DANKO, Martin** - MOSNÁČEK, Jaroslav. 

Photochemical transformation of diketone dopants in polyester matrices: Effect of 

dopants concentration and polyester structure on changes in molecular characteristics 

and hydrolysis of the matrices. In Polymer Testing, 2020, vol. 91, art. no. 106821, 

[10] p. (2019: 3.275 - IF, Q1 - JCR, 0.756 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). 

(2020 - Current Contents). ISSN 0142-9418. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2020.106821 

ADCA12 BUČKO, Marek** - GEMEINER, Peter - KRAJČOVIČ, Tomáš - HAKAROVÁ, 

Marietta - CHORVÁT, Dušan Jr. - MARČEK CHORVÁTOVÁ, Alžbeta - LACÍK, 

Igor - RUDROFF, Florian - MIHOVILOVIČ, Marko D. Immobilized cell 

physiology imaging and stabilization of enzyme cascade reaction using recombinant 

cells Escherichia coli entrapped in polyelectrolyte complex beads by jet break-up 

encapsulator. In Catalysts, 2020, vol. 10, art. no. 1288, [12] p. (2019: 3.520 - IF, Q2 

- JCR, 0.722 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 

2073-4344. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/catal10111288 

ADCA13 CAPPONI, Sara - ALVAREZ, Fernando - RAČKO, Dušan**. Free volume in a 

PVME polymer - Water solution. In Macromolecules, 2020, vol. 53, no. 12, p. 

4770-4782. (2019: 5.918 - IF, Q1 - JCR, 2.064 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

117 

(2020 - Current Contents). ISSN 0024-9297. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1021/acs.macromol.0c00472 

ADCA14 CIANCIA, Sabrina** - CAFARELLI, Andrea - ZAHORANOVÁ, Anna - 

MENCIASSI, Adrianna - RICOTTI, Leonardo. Pulsatile drug delivery system 

triggered by acoustic radiation force. In Frontiers in Bioengineering and 

Biotechnology, 2020, vol. 8, art.no. 317, [14] p. (2019: 3.644 - IF, Q2 - JCR, 0.908 - 

SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 2296-4185. 

Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fbioe.2020.00317 

ADCA15 CVEK, Martin** - ZAHORANOVÁ, Anna** - MRLÍK, Miroslav - ŠRÁMKOVÁ, 

Petra - MINARIK, Antonin - SEDLACIK, Michal. Poly(2-oxazoline)-based 

magnetic hydrogels Synthesis, performance and cytotoxicity. In Colloids and 

Surfaces B - Biointerfaces, 2020, vol. 190, art.no. 110912, [10] p. (2019: 4.389 - IF, 

Q1 - JCR, 0.929 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). 

ISSN 0927-7765. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2020.110912 

ADCA16 DANKO, Martin - MOSNÁČEK, Jaroslav - KUO, Shiao-Wei - LUKÁČ, Ivan**. 

Crosslinking of polystyrene film by di(4-dibenzoyl peroxide) ether synthesized or 

formed in situ using visible light-induced photo-peroxidation of 4,4´-oxydibenzil. In 

Journal of Photochemistry and Photobiology. A: chemistry, 2020, vol. 403, art.no. 

112849, [9] p. (2019: 3.306 - IF, Q2 - JCR, 0.624 - SJR, Q1 - SJR, karentované - 

CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 1010-6030. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2020.112849 

ADCA17 DEMIRCIVI, Pelin** - GULEN, Buket - SIMSEK, Esra Bilgin - BEREK, Dušan. 

Enhanced photocatalytic degradation of tetracycline using hydrothermally 

synthesized carbon fiber decorated BaTiO3. In Materials Chemistry and Physics, 

2020, vol. 241, art.no. 122236, [10] p. (2019: 3.408 - IF, Q2 - JCR, 0.709 - SJR, Q2 - 

SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0254-0584. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2019.122236 

ADCA18 EVGIN, Tuba** - TURGUT, Alpaslan - HAMAOUI, Georges - ŠPITÁLSKY, 

Zdenko - HORNY, Nicolas - MIČUŠÍK, Matej - CHIRTOC, Mihai - SARIKANAT, 

Mehmet - OMASTOVÁ, Mária. Size effects of graphene nanoplatelets on the 

propertiers of high-density polyethylene nanocomposites: morphological, thermal, 

electrical, and mechanical characterization. In Beilstein Journal of Nanotechnology, 

2020, vol. 11, p. 167-179. (2019: 2.612 - IF, Q2 - JCR, 0.663 - SJR, Q1 - SJR, 

karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 2190-4286. Dostupné na: 

https://doi.org/10.3762/bjnano.14 

ADCA19 EZENWAJIAKU, Ikenna H. - CHOVANCOVÁ, Anna - LISTER, Kyle C. - LACÍK, 

Igor - HUTCHINSON, Robin A.**. Experimental and modeling investigation of 

radical homopolymerization of 2-(methacryloyloxyethyl]) trimethylammonium 

chloride in aqueous solution. In Macromolecular Reaction Engineering, 2020, vol. 

14, art. no. 1900033, [12] p. (2019: 1.330 - IF, Q3 - JCR, 0.425 - SJR, Q2 - SJR, 

karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 1862-832X. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1002/mren.201900033 

ADCA20 EZENWAJIAKU, Ikenna H. - ZIGELSTEIN, Rachel - CHOVANCOVÁ, Anna - 

LACÍK, Igor - HUTCHINSON, Robin A.**. Experimental and modeling 

investigation of aqueous phase radical copolymerization of 2-(methacryloyloxyethyl) 

trimethylammonium chloride with acrylic acid. In Industrial & Engineering 

Chemistry Research, 2020, vol. 59, no. 8, p. 3359-3374. (2019: 3.573 - IF, Q2 - JCR, 

0.899 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 

0888-5885. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.9b06954 

ADCA21 GERGIN, Ilknur - MIČUŠÍK, Matej - ISMAR, Ezgi - OMASTOVÁ, Mária - 

SARAC, A. Sezai**. Thermally treated graphene oxide/polyacrylonitrile based 

electrospun carbon nanofiber precursor. In Journal of Nanoscience and 
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Nanotechnology, 2020, vol. 20, no. 6, p. 3448-3459. (2019: 1.134 - IF, Q4 - JCR, 

0.235 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 

1533-4880. Dostupné na: https://doi.org/10.1166/jnn.2020.17401 

ADCA22 HALADJOVA, Emi** - SMOLÍČEK, Maroš - UGRINOVA, Iva - MOMEKOVA, 

Denitsa - SHESTAKOVA, Pavletta - KRONEKOVÁ, Zuzana - KRONEK, Juraj - 

RANGELOV, Stanislav. DNA delivery systems based on copolymers of 

poly(2-methyl-2-oxazoline) and polyethyleneimine: Effect of polyoxazoline moieties 

on the endo-lysosomal escape. In Journal of Applied Polymer Science, 2020, vol. 

137, e49400, [16] p. (2019: 2.520 - IF, Q2 - JCR, 0.541 - SJR, Q2 - SJR, 

karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0021-8995. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1002/app.49400 

ADCA23 HEO, Do Yeon - LEE, Tae Hyung - IWAN, Agnieszka - KAVAN, Ladislav - 

OMASTOVÁ, Mária - MAJKOVÁ, Eva - KAMARÁS, Katalin - JANG, Ho Won** 

- KIM, Soo Young**. Effect of lead thiocyanate ions on performance of tin-based 

perovskite solar cells. In Journal of Power Sources, 2020, vol. 458, art.no. 228067, 

[8] p. (2019: 8.247 - IF, Q1 - JCR, 2.111 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). 

(2020 - Current Contents). ISSN 0378-7753. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2020.228067 

ADCA24 HURAN, Jozef** - BALALYKIN, Nikolay - SASINKOVÁ, Vlasta - KLEINOVÁ, 

Angela - NOZDRIN, Mikhail A. - KOBZEV, Alexander P. - KOVÁČOVÁ, Eva. 

Very thin N-doped nanostructured carbon films on quartz and sapphire substrate: 

Photoelectron emission properties. In Thin Solid Films, 2020, vol. 709, art.no. 

138200, [6] p. (2019: 2.030 - IF, Q3 - JCR, 0.513 - SJR, Q2 - SJR, karentované - 

CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0040-6090. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.tsf.2020.138200 

ADCA25 ILČÍKOVÁ, Markéta** - GALEZIEWSKA, Monika - MRLÍK, Miroslav - 

OSIČKA, Josef - MASAR, Milan - ŠLOUF, Miroslav - MASLOWSKI, Marcin - 

KRACALIK, Milan - PIETRASIK, Robert - MOSNÁČEK, Jaroslav - PIETRASIK, 

Joanna**. The effect of short polystyrene brushes grafted from graphene oxide on 

the behavior of miscible PMMA/SAN blends. In Polymer : the International Journal 

for the Science and Technology of Polymers, 2020, vol. 211, art. no. 123088, [9] p. 

(2019: 4.231 - IF, Q1 - JCR, 1.016 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - 

Current Contents). ISSN 0032-3861. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.polymer.2020.123088 

ADCA26 ISMAR, Ezgi - MIČUŠÍK, Matej - GERGIN, Ilknur - OMASTOVÁ, Mária - 

SARAC, A. Sezai**. Thermal stabilization of poly(acrylonitrile-co-itaconic acid) 

nanofibers as carbon nanofiber precursor. In Polymer Degradation and Stability, 

2020, vol. 175, art.no. 109142, [12] p. (2019: 4.032 - IF, Q1 - JCR, 0.928 - SJR, Q1 - 

SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0141-3910. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2020.109142 

ADCA27 IVANČO, Ján** - BENKOVIČOVÁ, Monika - HALAHOVETS, Yuriy - 

MIČUŠÍK, Matej - KOLLÁR, Jozef - KOSTIUK, Dmytro - HOLOŠ, Ana - 

MOSNÁČEK, Jaroslav. A marked change in electrical resistivity of alumina upon 

exposure to trace concentration of acetone vapours. In Ceramics International, 2020, 

vol. 46, no. 10, p. 15876-15881. (2019: 3.830 - IF, Q1 - JCR, 0.891 - SJR, Q1 - SJR, 

karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0272-8842. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.03.135 

ADCA28 IVANOVSKAYA, Maria - OVODOK, Evgeni** - KOTSIKAU, Dzmitry - 

AZARKO, Igor - MIČUŠÍK, Matej - OMASTOVÁ, Mária - GOLOVANOV, 

Vyacheslav. Structural transformation and nature of defects in titanium carbide 

treated in different redox atmospheres. In RSC Advances, 2020, vol. 10, no. 43, p. 

25602-25608. (2019: 3.119 - IF, Q2 - JCR, 0.736 - SJR, Q1 - SJR, karentované - 
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CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 2046-2069. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1039/d0ra02959a 

ADCA29 JAVANBAKHT, Siamak - HEMMATI, Afsaneh - NAMAZI, Hassan** - 

HEYDARI, Abolfazl. Carboxymethylcellulose-coated 5-fluorouracil@MOF-5 

nano-hybrid as a bio-nanocomposite carrier for the anticancer oral delivery. In 

International Journal of Biological Macromolecules, 2020, vol. 155, p. 876-882. 

(2019: 5.162 - IF, Q1 - JCR, 0.972 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - 

Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0141-8130. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.12.007 

ADCA30 KAVETSKYY, T.** - KUKHAZH, Y. - ZUBRYTSKA, K. - SMUTOK, O. - 

DEMKIV, O. - GONCHAR, M. - ŠAUŠA, Ondrej - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - 

KASETAITE, S. - OSTRAUSKAITE, J. - BOEV, V. - ILCHEVA, V. - PETKOVA, 

T. Controlling the network properties of polymer matrices for improvement of 

amperometric enzyme biosensors: Contribution of positron annihilation. In Acta 

Physica Polonica A, 2020, vol. 137, no. 2, p. 247-249. (2019: 0.579 - IF, Q4 - JCR, 
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Phenyl‐2,4,6‐Trimethylbenzoylphosphinate Photoinitinator. In Macromolecular 

Chemistry and Physics, 2020, vol. 221, iss. 17, [9] p. (2019: 2.335 - IF, Q2 - JCR, 

0.621 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 

1022-1352. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/macp.202000165 

ADCA65 ZÁCHENSKÁ, Jana** - ÁBEL, Maroš - MIČUŠÍK, Matej - JORÍK, Vladimír - 

ZEMANOVÁ, Matilda. Nickel-based nanocoatings on 3D Ni foam for zero-gap 

alkaline water electrolysis. In Journal of Applied Electrochemistry, 2020, vol. 50, no. 

9, p. 959-971. (2019: 2.384 - IF, Q3 - JCR, 0.602 - SJR, Q1 - SJR, karentované - 

CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0021-891X. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1007/s10800-020-01448-7 

ADCA66 ZYGO, Monika - MRLIK, Miroslav** - ILČÍKOVÁ, Markéta - HRABALIKOVA, 

Martina - OSICKA, Josef - CVEK, Martin - SEDLACIK, Michal - HANULIKOVA, 

Barbora - MUNSTER, Lukas - SKODA, David - URBÁNEK, Pavel - PIETRASIK, 

Joanna** - MOSNÁČEK, Jaroslav**. Effect of structure of polymers grafted from 

graphene oxide on the compatibility of particles with silicone-based environment 

and the stimuli-responsive capabilities of their composites. In Nanomaterials-Basel, 

2020, vol. 10, no. 3, art.no. 591, [17] p. (2019: 4.324 - IF, Q2 - JCR, 0.858 - SJR, Q1 

- SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 

2079-4991. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nano10030591 

  

ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch – impaktovaných  
 

ADDA01 KRÍŽIK, Peter** - BALOG, Martin - NAGY, Štefan - OROVČÍK, Ľubomír - 

OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita. Ultrafine 

titanium filaments with a high aspect ratio fabricated by the extraction from Al plus 

Ti composite. In Kovové materiály, 2020, vol. 58, iss. 4, p. 287-292. (2019: 0.765 - 

IF, Q4 - JCR, 0.242 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, 

WOS, SCOPUS). ISSN 0023-432X. Dostupné na: 

https://doi.org/10.4149/km_2020_4_287 (APVV-16-0527 BIACOM : 

Titanium-magnesium composite for implants. VEGA č. 2/0143/20 : Štúdium 

creepových vlastnosti PM Al–Al2O3 kompozitov pomocou small punch testing 

metódy. Príprava a štúdium kompozitných materiálov pripravených odlievaním 

hliníkových a keramických práškových zmesí. ITMS2014+: 313021T081 : 

Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) 

ADDA02 NOVÁK, Ivan - ŠAUŠA, Ondrej - MAŤKO, Igor - BILGIN, Esra Simsek - BEREK, 
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Dušan**. Microporous carbon fibers prepared by carbonization of cellulose as 

carriers of particles of active substances. In Chemical Papers, 2020, vol. 74, no. 4, p. 

1359-1365. (2019: 1.680 - IF, Q3 - JCR, 0.331 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). 

(2020 - Current Contents). ISSN 0366-6352. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1007/s11696-019-00972-x 

  

ADMA Vedecké práce v zahraničných impaktovaných časopisoch registrovaných v 

databázach Web of Science alebo SCOPUS  
 

ADMA01 BUGÁROVÁ, Nikola** - ANNUŠOVÁ, Adriana - BODIK, Michal - 

ŠIFFALOVIČ, Peter - LABUDOVÁ, Martina - KAJANOVÁ, Ivana - 

ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - PASTOREKOVÁ, Silvia - MAJKOVÁ, Eva - 

OMASTOVÁ, Mária**. Molecular targeting of bioconjugated graphene oxide 

nanocarriers revealed at a cellular level using label-free Raman imaging. In 

Nanomedicine : nanotechnology, biology and medicine, 2020, vol. 30, 102280. 

(2019: 5.182 - IF, Q1 - JCR, 1.372 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1549-9634. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.nano.2020.102280 (APVV-14-0120 : Grafenova 

nanoplatforma na detekciu rakoviny. APVV-15-0641 : Inovatívna MoS2 platforma 

pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny) 

ADMA02 KÁLOSI, Anna** - LABUDOVÁ, Martina - ANNUŠOVÁ, Adriana - 

BENKOVIČOVÁ, Monika - BODIK, Michal - KOLLÁR, Jozef - KOTLÁR, Mário 

- KASÁK, Peter - JERGEL, Matej - PASTOREKOVÁ, Silvia - ŠIFFALOVIČ, Peter 

- MAJKOVÁ, Eva. A bioconjugated MoS2 based nanoplatform with increased 

binding efficiency to cancer cells. In Biomaterials Science, 2020, vol. 8, no. 7, p. 

1973-1980. (2019: 6.183 - IF, Q1 - JCR, 1.437 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2047-4849. 

Dostupné na: https://doi.org/10.1039/c9bm01975h (APVV-15-0641 : Inovatívna 

MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny. ITMS 26240220087 : 

Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava. ITMS2014+: 313021T081 : 

Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) 

ADMA03 MRLÍK, Miroslav** - ŠPÍREK, Mário - AL-KHORI, Jassim - AHMAD, Ali 

Abdulrahman - MOSNÁČEK, Jaroslav - ALMAADEED, Mariam AlAli - KASÁK, 

Peter**. Mussel-mimicking sulfobetaine-based copolymer with metal tunable 

gelation, self-healing and antibacterial capability. In Arabian Journal of Chemistry, 

2020, vol. 13, p. 193-204. (2019: 4.762 - IF, Q2 - JCR, 0.779 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 

1878-5352. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2017.03.009 

ADMA04 NEJAD, Mohaddeseh Shahabi** - NEJAD, Hossein Soltani - SHEIBANI, Hassan** 

- HEYDARI, Abolfazl. Fabrication of poly(β-cyclodextrin-epichlorohydrin-thiourea) 

to efficient removal of heavy metal ions from wastewater. In Journal of Polymers 

and the Environment, 2020, vol. 28, p. 1626-1636. (2019: 2.572 - IF, Q2 - JCR, 

0.464 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1566-2543. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1007/s10924-020-01701-2 

  

ADMB Vedecké práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch registrovaných v 

databázach Web of Science alebo SCOPUS  
 

ADMB01 KOVÁČOVÁ, Mária* - BODIK, Michal* - MIČUŠÍK, Matej - HUMPOLÍČEK, 

Petr - ŠIFFALOVIČ, Peter - ŠPITÁLSKY, Zdenko**. Increasing the effectivity of 

the antimicrobial surface of carbon quantum dots-based nanocomposite by 

atmospheric pressure plasma. In Clinical Plasma Medicine, 2020, vol. 19-20, art. no. 

100111, [7] p. (2019: 1.049 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2452-0896. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.cpme.2020.100111 
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ADNA Vedecké práce v domácich impaktovaných časopisoch registrovaných v databázach 

Web of Science alebo SCOPUS  
 

ADNA01 NOVÁK, Igor - KLEINOVÁ, Angela - JANIGOVÁ, Ivica - MIČUŠÍK, Matej - 

SEDLIAČIK, Ján - ŠLOUF, Miroslav - BEKHTA, Pavlo - MATYAŠOVSKÝ, Ján - 

JURKOVIČ, Peter. Properties of water steam-treated maple wood (Acer 

Pseudoplatanus L.). In Wood Research, 2020, vol. 65, no. 6, p. 865-876. (2019: 

0.688 - IF, Q3 - JCR, 0.353 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1336-4561. Dostupné na: 

https://doi.org/10.37763/WR.1336-4561/65.6.865876 

  

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných v databázach 

Web of Science alebo SCOPUS  
 

ADNB01 NOVÁK, Igor - KRUPA, Igor - SEDLIAČIK, Ján - ŽIGO, Ondrej - JURKOVIČ, 

Peter - MATYAŠOVSKÝ, Ján. Investigation into mechanical, surface and adhesive 

properties of date palm wood-polyolefin micro composites. In Acta Facultatis 

Xylologiae, 2020, roč. 62, č.2, s. 27-34. (2019: 0.239 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 

1336-3824. Dostupné na: https://doi.org/10.17423/afx.2020.62.2.03 

ADNB02 POLÁČEK, Roman - KLEINOVÁ, Angela - MÁJEK, Pavel**. 

Spectro-chemometric determination of panthenol enantiomeric excess in 

pharmaceutical products. In Acta Chimica Slovaca, 2020, vol. 13, no. 2, p. 1-7. ISSN 

1337-978X. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/acs-2020-0020 

  

AECA Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch a kratšie kapitoly/state 

v zahraničných vedeckých monografiách alebo VŠ učebniciach  

 

AECA01 NOVÁK, Igor** - KLEINOVÁ, Angela - MATYAŠOVSKÝ, Ján - JURKOVIČ, 

Peter - DUCHOVIČ, Peter - VALACHOVÁ, Katarína - ŠOLTÉS, Ladislav. 

Investigation of Wood Surfaces Modification by Radio-Frequency Plasma. In 

Research Methodologies and Practical Applications of Chemistry : Innovations in 

Physical Chemistry: Monograph Series. - Oakville, Ontario : Apple Academic Press, 

CRC Press, 2019, p. 269-280. ISBN 978-1-77188-784-7. (Vega č. 2/0019/19 : 

Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení 

biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy) 

  

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách  
 

AFB01 BONDAREV, Dmitrij**. Polymer surfaces: Analysis and modification. In PMA 

2020 & SRC 2020 : International Conference on Polymeric Materials in Automotive 

& 24th Slovak Rubber Conference : book of proceedings. - Bratislava : Faculty of 

Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology, 2020, p. 23 - 26. 

ISBN 978-80-89841-13-4. (International Conference on Polymeric Materials in 

Automotive & 24th Slovak Rubber Conference : PMA 2020 & SRC 2020) 

AFB02 OMASTOVÁ, Mária** - MIČUŠÍK, Matej - PROCHÁZKA, Michal - STEPURA, 

Anastasiia - SOYKA, Yaryna - ŠLOUF, Miroslav - ŠIFFALOVIČ, Peter - 

MAJKOVÁ, Eva. New hybrid materials and their applications. In PMA 2020 & SRC 

2020 : International Conference on Polymeric Materials in Automotive & 24th 

Slovak Rubber Conference : book of proceedings. - Bratislava : Faculty of Chemical 

and Food Technology, Slovak University of Technology, 2020, p. 20 - 22. ISBN 

978-80-89841-13-4. (International Conference on Polymeric Materials in 

Automotive & 24th Slovak Rubber Conference : PMA 2020 & SRC 2020) 
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AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  

 

AFD01 HURAN, Jozef - BALALYKIN, Nikolay I. - SASINKOVÁ, Vlasta - NOZDRIN, 

Mikhail A. - KOVÁČOVÁ, Eva - KOBZEV, A.P. - KLEINOVÁ, Angela - 

SHIRKOV, G.D. Photo-induced electron emission at different electric field of 

nanostructured carbon thin film based transmission photocathodes. In KOVÁČ, 

Jaroslav, jr. - CHYMO, Filip - FEILER, Martin - JANDURA, Daniel 

(eds.).Proceedings of the International Conference on Advances in Electronic and 

Photonic Technologies : ADEPT 2020, September 14-17, 2020, Nový Smokovec, 

Slovakia. Žilina. - Slovakia : University of Zilina in EDIS-Publishing Centre of UZ, 

2020, p. 29-32. ISBN 978-80-554-1735-6. 

AFD02 KUNDEKOVÁ, Barbora - META, Majlinda - HUNTOŠOVÁ, Veronika - 

ČAVARGA, Ivan - KRONEK, Juraj - BILČÍK, Boris - MÁČAJOVÁ, Mariana. 

Porovnanie farmakokinetiky fotoaktívnych látok hypericínu a kurkumínu v 

kombinácii s polymérnymi nanočasticami na modeli prepeličej CAM. In Študentská 

vedecká konferencia PriF UK 2020 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: 

Eva Viglašová, Mária Kondeková, Táňa Sebechlebská, Dagmara Gajanová 

Recenzenti: členovia odborného výboru. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Prírodovedecká fakulta  MS TEAMS, 2020, s. 303-308. ISBN 

978-80-223-5032-7. (Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané 

molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli 

prepeličej chorioalantoickej membrány. Študentská vedecká konferencia PriF UK 

2020) 

AFD03 NOVÁK, Igor** - CHODÁK, Ivan - PAVLINEC, Jiří - RYCHLÝ, Jozef - 

KLEINOVÁ, Angela - NÓGELLOVÁ, Zuzana - PREŤO, Jozef - VANKO, 

Vladimír. Investigation of hot melt adhesives based on selected metallocene 

copolymers. In PMA 2020 & SRC 2020 : International Conference on Polymeric 

Materials in Automotive & 24th Slovak Rubber Conference : book of proceedings. - 

Bratislava : Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of 

Technology, 2020, p. 169-173. ISBN 978-80-89841-13-4. (International Conference 

on Polymeric Materials in Automotive & 24th Slovak Rubber Conference : PMA 

2020 & SRC 2020) 

AFD04 NOVÁK, Igor** - POPELKA, Anton - CHODÁK, Ivan - LEHOCKÝ, Marián - 

MATYAŠOVSKÝ, Ján - JURKOVIČ, Peter. Antibacterial treatment of polyethylene 

with halogen compounds and low-temperature plasma. In PMA 2020 & SRC 2020 : 

International Conference on Polymeric Materials in Automotive & 24th Slovak 

Rubber Conference : book of proceedings. - Bratislava : Faculty of Chemical and 

Food Technology, Slovak University of Technology, 2020, p. 174-177. ISBN 

978-80-89841-13-4. (International Conference on Polymeric Materials in 

Automotive & 24th Slovak Rubber Conference : PMA 2020 & SRC 2020) 

AFD05 NOVÁK, Igor - SEDLIAČIK, Ján - CHODÁK, Ivan - KLEINOVÁ, Angela - 

MATYAŠOVSKÝ, Ján - JURKOVIČ, Peter. Modifikácia vybraných druhov dreva 

účinkom nízkoteplotnej plazmy. In Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva, 2020, 

roč. 12, č. 1, s. 85-89. ISSN 2453-904X. 

AFD06 PEIDAYESH, Hamed - HEYDARI, Abolfazl - ŠPITÁLSKY, Zdenko - 

NÓGELLOVÁ, Zuzana - CHODÁK, Ivan**. Electrical conductivity behavior of SB 

filled with carbon black, graphite and their mixtures under cyclic mechanical stress. 

In PMA 2020 & SRC 2020 : International Conference on Polymeric Materials in 

Automotive & 24th Slovak Rubber Conference : book of proceedings. - Bratislava : 

Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology, 2020, 

p. 197-200. ISBN 978-80-89841-13-4. (International Conference on Polymeric 

Materials in Automotive & 24th Slovak Rubber Conference : PMA 2020 & SRC 
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2020) 

AFD07 PIPPIG, Falco** - NOVÁK, Igor - BUGÁROVÁ, Nikola - MOSNÁČEK, Jaroslav. 

Renewable adhesives made from Tulipalin A. In PMA 2020 & SRC 2020 : 

International Conference on Polymeric Materials in Automotive & 24th Slovak 

Rubber Conference : book of proceedings. - Bratislava : Faculty of Chemical and 

Food Technology, Slovak University of Technology, 2020, p. 110-115. ISBN 

978-80-89841-13-4. (International Conference on Polymeric Materials in 

Automotive & 24th Slovak Rubber Conference : PMA 2020 & SRC 2020) 

  

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií  
 

AFF01 OMASTOVÁ, Mária** - MIČUŠÍK, Matej - BUGÁROVÁ, Nikola - SOYKA, 

Yaryna - ANISKIEVICH, A. - ZELENIAKIENE, D. Two-dimensional 

nanomaterials: research and applications. In The 4th International Conference on 

Nanomaterials: Fundamentals and Applications : book of abstracts. - Košice : Pavol 

Jozef Šafárik University in Košice, Institute of Chemistry, 2020, p. 8-9. ISBN 

978-80-8152-941-2. Dostupné na internete: <https://unibook.upjs.sk> 

  

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií  

 

AFG01 BUGÁROVÁ, Nikola** - ANNUŠOVÁ, Adriana - BODIK, Michal - 

ŠIFFALOVIČ, Peter - LABUDOVÁ, Martina - KAJANOVÁ, Ivana - 

ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - PASTOREKOVÁ, Silvia - OMASTOVÁ, Mária. 

Konfokálna Ramanova mikroskopia biokonjugovaného grafén-oxidového nosiča v 

bunkách. In Czech Chemical Society Symposium Series. - Praha, ČR : Czech 

Chemical Society, 2020, vol. 18, no. 3, p. 88. ISSN 2336-7202. (Sjezd českých a 

slovenských chemických společností) 

AFG02 DUŠIČKA, Eva - NIKITIN, Anatoly N. - LACÍK, Igor. Определение константы 

скорости роста цепи для полимеризации акриловой кислоты в массе и в 

растворе пропионовой кислоты : Opredelenije konstanty skorosti rosta cepi dja 

polimerizacii akrilovoj kisloty v masse i b rastvore propionovoj kisloty. In 

ВОСЬМАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КАРГИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Полимеры в 

стратегии научно-технического развития РФ «Полимеры — 2020» : Vocmaja 

vserossijskaja Karginskaja konferencija: Polimery v strategii naučno-techničeskogo 

razvitija RF: Polimery - 2020 : СБОРНИК ТЕЗИСОВ : sbornik tezisov. - Moskva : 

Химический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Chimičeskij fakultet imeni 

M-V. Lomonosova, 2020, s. 322. ISBN 978-5-6043721-3-5. 

AFG03 EVGIN, Tuba** - TURGUT, Alpaslan - HAMAOUI, Georges - HORNY, Nicolas - 

ŠPITÁLSKY, Zdenko - CHIRTOC, Mihai - OMASTOVÁ, Mária. The size effect of 

carbon nanofillers on the thermal conductivity of HDPE-based hybrid 

nanocomposites. In Thermam 2020 : 9th Rostocker International Conference : 

Technical Thermodynamics: Thermophysical Properties and Energy Systems : book 

of abstracts. - Rostock : University of Rostock, 2020, p. 31. ISBN 

978-3-941554-23-8. 

AFG04 JURKOVIČ, Peter - NOVÁK, Igor** - CHODÁK, Ivan - SEDLIAČIK, Ján - 

MATYAŠOVSKÝ, Ján. Investigation of radio-frequency plasma modified oak 

wood. In Czech Chemical Society Symposium Series. - Praha, ČR : Czech Chemical 

Society, 2020, vol. 18, no. 3, p. 186. ISSN 2336-7202. (Sjezd českých a slovenských 

chemických společností) 

AFG05 MATYAŠOVSKÝ, Ján** - JURKOVIČ, Peter - DUCHOVIČ, Peter - NOVÁK, 

Igor. Keratin- natural polymer for reducting formaldehyde emissions from 

wood-based panels. In Czech Chemical Society Symposium Series. - Praha, ČR : 
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Czech Chemical Society, 2020, vol. 18, no. 3, p. 188. ISSN 2336-7202. (Sjezd 

českých a slovenských chemických společností) 

AFG06 MIČUŠÍK, Matej** - OVODOK, Evgenij - IVANOVSKAYA, Maria - POZNYAK, 

Sergey - PROCHÁZKA, Michal - STEPURA, Anastasiia - SOYKA, Yaryna - 

OMASTOVÁ, Mária. Polymérne kompozity na báze 2-D MXénu a polymérnej 

matrice. In Czech Chemical Society Symposium Series. - Praha, ČR : Czech 

Chemical Society, 2020, vol. 18, no. 3, p. 176. ISSN 2336-7202. (Sjezd českých a 

slovenských chemických společností) 

AFG07 NOVÁK, Igor** - PAVLINEC, Jiří - CHODÁK, Ivan - RYCHLÝ, Jozef - 

KLEINOVÁ, Angela - NÓGELLOVÁ, Zuzana - PREŤO, Jozef - VANKO, 

Vladimír. Investigation of hot-melt adhesives based on selected metallocene 

copolymers. In Czech Chemical Society Symposium Series. - Praha, ČR : Czech 

Chemical Society, 2020, vol. 18, no. 3, p. 189. ISSN 2336-7202. (Sjezd českých a 

slovenských chemických společností) 

AFG08 NOVÁK, Igor** - POPELKA, Anton - CHODÁK, Ivan - LEHOCKÝ, Marián - 

MATYAŠOVSKÝ, Ján - JURKOVIČ, Peter. Antibacterial treatment of polyethylene 

with halogen compounds and low-temperature plasma. In Czech Chemical Society 

Symposium Series. - Praha, ČR : Czech Chemical Society, 2020, vol. 18, no. 3, p. 

189-190. ISSN 2336-7202. (Sjezd českých a slovenských chemických společností) 

AFG09 SOYKA, Yaryna - PROCHÁZKA, Michal - MIČUŠÍK, Matej - ZELENIAKIENE, 

Daiva - OMASTOVÁ, Mária**. Properties of MXene layers. In Czech Chemical 

Society Symposium Series. - Praha, ČR : Czech Chemical Society, 2020, vol. 18, no. 

3, p. 190. ISSN 2336-7202. (Sjezd českých a slovenských chemických společností) 

AFG10 STEPURA, Anastasiia** - PROCHÁZKA, Michal - ANISKEVICH, Andrey - 

OMASTOVÁ, Mária**. Polymeric nanocomposites with epoxy matrix and 2D 

nanofillers MXenes. In Czech Chemical Society Symposium Series. - Praha, ČR : 

Czech Chemical Society, 2020, vol. 18, no. 3, p. 176. ISSN 2336-7202. (Sjezd 

českých a slovenských chemických společností) 

AFG11 ZAIN, Gamal** - MOSNÁČEK, Jaroslav. Antimicrobial cotton fabric via 

surface-initiated photoatrp of (2-dimethylamino) ethyl methacrylate. In Czech 

Chemical Society Symposium Series. - Praha, ČR : Czech Chemical Society, 2020, 

vol. 18, no. 3, p. 192-193. ISSN 2336-7202. (Sjezd českých a slovenských 

chemických společností) 

  

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií  

 

AFH01 ABDUL-KARIM, Rubina** - MOSNÁČEK, Jaroslav. Oxygen-tolerant 

photo-ATRP of hydroxyethyl methacrylate using PPM level of copper catalyst: A 

kinetic study. In Polyméry 2020 : XI. Slovensko - Česká konferencia : kniha 

príspevkov a program. - Bratislava : Ústav polymérov SAV, 2020, s. 76-77. ISBN 

978-80-89841-14-1. Dostupné na internete: 

<polymer.sav.sk/polymery2020/documents/Kniha%20prispevkov_Polymery2020.pd

f> (Polyméry 2020 : Slovensko-Česká konferencia) 

AFH02 BALOGH, Róbert - DANKO, Martin - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - TOKÁR, 

Kamil. Syntéza a štúdium nových derivátov obsahujúcich tiazolo[5,4-d]tiazolové a 

oxadiazolové jednotky ako potenciálne elektrón transportné vrstvy. In PREVEDA : 

interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : 

Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1926. ISBN 978-80-972360-6-9. 

(Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA) 

AFH03 BALOGH, Róbert** - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - LORENCOVÁ, Lenka - 

DANKO, Martin. Príprava a spektrálne štúdium nových derivátov na báze tiofén 

tiazolo[5,4- d]tiazolu. In Polyméry 2020 : XI. Slovensko - Česká konferencia : kniha 
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príspevkov a program. - Bratislava : Ústav polymérov SAV, 2020, s. 24-25. ISBN 

978-80-89841-14-1. Dostupné na internete: 

<polymer.sav.sk/polymery2020/document/Kniha%20prispevkov_Polymery2020.pdf

> (Polyméry 2020 : Slovensko-Česká konferencia) 

AFH04 BAO, L.O. - FEI, H. - BUGÁROVÁ, Nikola** - OMASTOVÁ, Mária - 

KAZANTSEVA, N. E. - SÁHA, P. Electrochemical performance of specific 

composites as electrodes for supercapacitors. In The 4th International Conference on 

Nanomaterials: Fundamentals and Applications : book of abstracts. - Košice : Pavol 

Jozef Šafárik University in Košice, Institute of Chemistry, 2020, p. 42-43. ISBN 

978-80-8152-941-2. Dostupné na internete: <https://unibook.upjs.sk/> 

AFH05 BENKOVÁ, Zuzana** - CORDEIRO, Maria Natália Dias Soeiro. Interactions of 

spike protein of SARS-Cov-2 with graphene. In Polyméry 2020 : XI. Slovensko - 

Česká konferencia : kniha príspevkov a program. - Bratislava : Ústav polymérov 

SAV, 2020, s. 12-13. ISBN 978-80-89841-14-1. Dostupné na internete: 

<polymer.sav.sk/polymery2020/document/Kniha%20prispevkov_Polymery2020.pdf

> (Polyméry 2020 : Slovensko-Česká konferencia) 

AFH06 BENKOVÁ, Zuzana** - ČAKÁNEK, Peter - CORDEIRO, Maria Natália Dias 

Soeiro. Interactions of peptides with carbon nanotube grafted with poly(ethylene 

oxide). In Polyméry 2020 : XI. Slovensko - Česká konferencia : kniha príspevkov a 

program. - Bratislava : Ústav polymérov SAV, 2020, s. 60-61. ISBN 

978-80-89841-14-1. Dostupné na internete: 

<polymer.sav.sk/polymery2020/documents/Kniha%20prispevkov_Polymery2020.pd

f> (Polyméry 2020 : Slovensko-Česká konferencia) 

AFH07 BLEHA, Tomáš - CIFRA, Peter**. Compression and stretching of single DNA 

molecules under channel confinement. In Polyméry 2020 : XI. Slovensko - Česká 

konferencia : kniha príspevkov a program. - Bratislava : Ústav polymérov SAV, 

2020, s. 28. ISBN 978-80-89841-14-1. Dostupné na internete: 

<polymer.sav.sk/polymery2020/document/Kniha%20prispevkov_Polymery2020.pdf

> (Polyméry 2020 : Slovensko-Česká konferencia) 

AFH08 BONDAREV, Dmitrij**. Syntéza polymerů kotrolovanými reakcemi v průtokových 

reaktorech. In Polyméry 2020 : XI. Slovensko - Česká konferencia : kniha 

príspevkov a program. - Bratislava : Ústav polymérov SAV, 2020, s. 34-35. ISBN 

978-80-89841-14-1. Dostupné na internete: 

<polymer.sav.sk/polymery2020/document/Kniha%20prispevkov_Polymery2020.pdf

> (Polyméry 2020 : Slovensko-Česká konferencia) 

AFH09 BORSKÁ, Katarína - KASÁK, Peter - MOSNÁČEK, Jaroslav - DANKO, Martin**. 

Photochemical transformation of diketone dopants in polyester matrices. In 

Polyméry 2020 : XI. Slovensko - Česká konferencia : kniha príspevkov a program. - 

Bratislava : Ústav polymérov SAV, 2020, s. 74-75. ISBN 978-80-89841-14-1. 

Dostupné na internete: 

<polymer.sav.sk/polymery2020/documents/Kniha%20prispevkov_Polymery2020.pd

f> (Polyméry 2020 : Slovensko-Česká konferencia) 

AFH10 DUŠIČKA, Eva - AGBOLUAJE, Maryam - CHOVANCOVÁ, Anna - REFAI, 

Ibrahim - MANSTON, Henry - HUTCHINSON, Robin A.** - LACÍK, Igor**. 

Solvent effects in propagation kinetics for radical polymerization of hydrophilic and 

hydrophobic acrylate monomers. In Polyméry 2020 : XI. Slovensko - Česká 

konferencia : kniha príspevkov a program. - Bratislava : Ústav polymérov SAV, 

2020, s. 26-27. ISBN 978-80-89841-14-1. Dostupné na internete: 

<polymer.sav.sk/polymery2020/document/Kniha%20prispevkov_Polymery2020.pdf

> (Polyméry 2020 : Slovensko-Česká konferencia) 

AFH11 ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita** - PENCONI, Marta - SORRENTINO, Roberto 

- LUZZATI, Silvio - KOZMA, Erika. Naphthalene diimide ionenes efficient cathode 
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intralayers in polmer solar cells. In Polyméry 2020 : XI. Slovensko - Česká 

konferencia : kniha príspevkov a program. - Bratislava : Ústav polymérov SAV, 

2020, s. 95. ISBN 978-80-89841-14-1. Dostupné na internete: 

<polymer.sav.sk/polymery2020/documents/Kniha%20prispevkov_Polymery2020.pd

f> (Polyméry 2020 : Slovensko-Česká konferencia) 

AFH12 FRAJOVÁ, Jaroslava** - KOPKOVÁ, Anna - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - 

MAZAČ, Martin - HRUZA, Jakub. Plastic: Limiting its use, replacing it with 

environmentally friendly materials and analyzing the impact on lifestyle. In 

Polyméry 2020 : XI. Slovensko - Česká konferencia : kniha príspevkov a program. - 

Bratislava : Ústav polymérov SAV, 2020, s. 93-94. ISBN 978-80-89841-14-1. 

Dostupné na internete: 

<polymer.sav.sk/polymery2020/documents/Kniha%20prispevkov_Polymery2020.pd

f> (Polyméry 2020 : Slovensko-Česká konferencia) 

AFH13 FRIČOVÁ, Oľga** - KOVAĽAKOVÁ, Mária - OLČÁK, Dušan - CHODÁK, Ivan. 

Characterization of polymer ageing using basic solid-state NMR techniques. In 

Polyméry 2020 : XI. Slovensko - Česká konferencia : kniha príspevkov a program. - 

Bratislava : Ústav polymérov SAV, 2020, s. 54-56. ISBN 978-80-89841-14-1. 

(Polyméry 2020 : Slovensko-Česká konferencia) 

AFH14 GURSKÁ, Mária** - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - MOSNÁČEK, Jaroslav. 

Fotochemicky aktívne iniciátory a ich využitie pri štúdiu foto-ATRP. In Polyméry 

2020 : XI. Slovensko - Česká konferencia : kniha príspevkov a program. - Bratislava 

: Ústav polymérov SAV, 2020, s. 72. ISBN 978-80-89841-14-1. Dostupné na 

internete: 

<polymer.sav.sk/polymery2020/documents/Kniha%20prispevkov_Polymery2020.pd

f> (Polyméry 2020 : Slovensko-Česká konferencia) 

AFH15 KOLLÁR, Jozef** - HRČKOVÁ, Ľudmila - MOSNÁČEK, Jaroslav. Latex 

polymers derived from emulsion polymerization - Synthesis, properties and 

applications. In PMA 2020 & SRC 2020 : International Conference on Polymeric 

Materials in Automotive & 24th Slovak Rubber Conference : book of proceedings. - 

Bratislava : Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of 

Technology, 2020, p. 97-98. ISBN 978-80-89841-13-4. (International Conference on 

Polymeric Materials in Automotive & 24th Slovak Rubber Conference : PMA 2020 

& SRC 2020) 

AFH16 KRONEKOVÁ, Zuzana - JANKOVIČ, Ľuboš - MADEJOVÁ, Jana - KRONEK, 

Juraj**. Effect of alkyl chain lenght in amonium-versus phosphpnium- based 

surfactants and their modified smectites on cell cytotoxicity. In Polyméry 2020 : XI. 

Slovensko - Česká konferencia : kniha príspevkov a program. - Bratislava : Ústav 

polymérov SAV, 2020, s. 58-59. ISBN 978-80-89841-14-1. Dostupné na internete: 

<polymer.sav.sk/polymery2020/documents/Kniha%20prispevkov_Polymery2020.pd

f> (Polyméry 2020 : Slovensko-Česká konferencia) 

AFH17 KUNDEKOVÁ, Barbora - BILČÍK, Boris - ČAVARGA, Ivan - HOLIČ, Roman - 

HUNTOŠOVÁ, Veronika - KRONEK, Juraj - MÁČAJOVÁ, Mariana. 

Chorioalantoická membrána – experimentálny model na testovanie terapeutických 

látok a nanočastíc. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova 

Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 52. ISBN 

978-80-8187-074-3. (Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané 

molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli 

prepeličej chorioalantoickej membrány. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba 

nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová 

generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. Fyziologické dni)  

AFH18 MIČUŠÍK, Matej** - OMASTOVÁ, Mária - PROCHÁZKA, Michal - VORAC, 

Zbynek - BOHACOVA, Marie - SPACEK, Vladimir. Epoxy/carbon fiber 
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composites with designed interface interaction. In PMA 2020 & SRC 2020 : 

International Conference on Polymeric Materials in Automotive & 24th Slovak 

Rubber Conference : book of proceedings. - Bratislava : Faculty of Chemical and 

Food Technology, Slovak University of Technology, 2020, p. 71 - 72. ISBN 

978-80-89841-13-4. (International Conference on Polymeric Materials in 

Automotive & 24th Slovak Rubber Conference : PMA 2020 & SRC 2020) 

AFH19 MIČUŠÍK, Matej** - OVODOK, Evgeni - IVANOVSKAYA, Maria - POZNYAK, 

Sergey - PROCHÁZKA, Michal - STEPURA, Anastasiia - SOYKA, Yaryna - 

OMASTOVÁ, Mária. MXene as new 2D nanofillers for polymeric composites. In 

Polyméry 2020 : XI. Slovensko - Česká konferencia : kniha príspevkov a program. - 

Bratislava : Ústav polymérov SAV, 2020, s. 36. ISBN 978-80-89841-14-1. Dostupné 

na internete: 

<polymer.sav.sk/polymery2020/document/Kniha%20prispevkov_Polymery2020.pdf

> (Polyméry 2020 : Slovensko-Česká konferencia) 

AFH20 MOSNÁČKOVÁ, Katarína** - MRLÍK, Miroslav - MIČUŠÍK, Matej - 

KLEINOVÁ, Angela - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - KASÁK, Peter - 

MOSNÁČEK, Jaroslav. A novel organic-inorganic hybrids with enhanced 

disperssibility and photo-actuating properties. In Polyméry 2020 : XI. Slovensko - 

Česká konferencia : kniha príspevkov a program. - Bratislava : Ústav polymérov 

SAV, 2020, s. 52-53. ISBN 978-80-89841-14-1. Dostupné na internete: 

<polymer.sav.sk/polymery2020/documents/Kniha%20prispevkov_Polymery2020.pd

f> (Polyméry 2020 : Slovensko-Česká konferencia) 

AFH21 OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena** - FRAJOVÁ, Jaroslava - HRUZA, Jakub - 

NOSKO, Martin. Plastic waste processed by electrospinning used for efficient 

filtration. In Polyméry 2020 : XI. Slovensko - Česká konferencia : kniha príspevkov 

a program. - Bratislava : Ústav polymérov SAV, 2020, s. 96-97. ISBN 

978-80-89841-14-1. Dostupné na internete: 

<polymer.sav.sk/polymery2020/documents/Kniha%20prispevkov_Polymery2020.pd

f> (Polyméry 2020 : Slovensko-Česká konferencia) 

AFH22 RAČKO, Dušan**. Modelling of bio-macromoleculaes and polymer systems in 

studies of chromatin dynamics and organization. In Polyméry 2020 : XI. Slovensko - 

Česká konferencia : kniha príspevkov a program. - Bratislava : Ústav polymérov 

SAV, 2020, s. 20. ISBN 978-80-89841-14-1. Dostupné na internete: 

<polymer.sav.sk/polymery2020/document/Kniha%20prispevkov_Polymery2020.pdf

> (Polyméry 2020 : Slovensko-Česká konferencia) 

AFH23 RAUS, Vladimír** - HOLOŠ, Ana - KRONEK, Juraj - MOSNÁČEK, Jaroslav**. 

Poly(2-isopropenyl-2-oxazoline): preparation and modification. In Polyméry 2020 : 

XI. Slovensko - Česká konferencia : kniha príspevkov a program. - Bratislava : 

Ústav polymérov SAV, 2020, s. 16. ISBN 978-80-89841-14-1. Dostupné na 

internete: 

<polymer.sav.sk/polymery2020/document/Kniha%20prispevkov_Polymery2020.pdf

> (Polyméry 2020 : Slovensko-Česká konferencia) 

AFH24 RUSKOVÁ, Renáta** - RAČKO, Dušan**. Computer simulations of chiral DNA 

knots in confinement. In Polyméry 2020 : XI. Slovensko - Česká konferencia : kniha 

príspevkov a program. - Bratislava : Ústav polymérov SAV, 2020, s. 62-63. ISBN 

978-80-89841-14-1. Dostupné na internete: 

<polymer.sav.sk/polymery2020/documents/Kniha%20prispevkov_Polymery2020.pd

f> (Polyméry 2020 : Slovensko-Česká konferencia) 

AFH25 SIKORSKA, Wanda - MUSIOL, Marta - RYDZ, Joanna** - ADAMUS, Grazyna - 

KOWALCZUK, Marek - KRASOWSKA, Katarzyna - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, 

Alena - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita. Predictive studies of electrospun 

bioactive materials. In Polyméry 2020 : XI. Slovensko - Česká konferencia : kniha 
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príspevkov a program. - Bratislava : Ústav polymérov SAV, 2020, s. 86-88. ISBN 

978-80-89841-14-1. Dostupné na internete: 

<polymer.sav.sk/polymery2020/documents/Kniha%20prispevkov_Polymery2020.pd

f> (Polyméry 2020 : Slovensko-Česká konferencia) 

AFH26 ŠRÁMKOVÁ, Petra - KAWALEC, Michal - KUČKA, Jan - KRONEKOVÁ, 

Zuzana - HRUBÝ, Martin - KRONEK, Juraj**. Surface modification of implantable 

materials using poly(2-oxazoline)s. In Polyméry 2020 : XI. Slovensko - Česká 

konferencia : kniha príspevkov a program. - Bratislava : Ústav polymérov SAV, 

2020, s. 40-41. ISBN 978-80-89841-14-1. Dostupné na internete: 

<polymer.sav.sk/polymery2020/document/Kniha%20prispevkov_Polymery2020.pdf

> (Polyméry 2020 : Slovensko-Česká konferencia) 

AFH27 ŠVAJDLENKOVÁ, Helena** - ŠAUŠA, Ondrej - BARTOŠ, Josef. ESR, PALS and 

BDS characterization of confined organics in inorganic matrices: Effect of polarity 

of systems components, pore size, composition and topology of matrices. In 

Polyméry 2020 : XI. Slovensko - Česká konferencia : kniha príspevkov a program. - 

Bratislava : Ústav polymérov SAV, 2020, s. 78-80. ISBN 978-80-89841-14-1. 

Dostupné na internete: 

<polymer.sav.sk/polymery2020/documents/Kniha%20prispevkov_Polymery2020.pd

f> (Polyméry 2020 : Slovensko-Česká konferencia) 

AFH28 ZAIN, Gamal** - MOSNÁČEK, Jaroslav. Surface-initiated photomediated atom 

transfer radical polymerization for antimicrobial cotton fabrics. In Polyméry 2020 : 

XI. Slovensko - Česká konferencia : kniha príspevkov a program. - Bratislava : 

Ústav polymérov SAV, 2020, s. 38-39. ISBN 978-80-89841-14-1. Dostupné na 

internete: 

<polymer.sav.sk/polymery2020/document/Kniha%20prispevkov_Polymery2020.pdf

> (Polyméry 2020 : Slovensko-Česká konferencia) 

  

AGJ Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky 

ochranných známok, žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení,...  

 

AGJ01 ŠPITÁLSKY, Zdenko - MARKOVIĆ, Zoran M. - KOVÁČOVÁ, Mária. 

Manufacture method of nanomaterial with antibacterial properties, the material 

thereof, and its use : Patent Application Publication. Pub. No.:US 2020/0017646 A1. 

Pub. Date: Jan. 16, 2020. Applicant: Ústav polymérov SAV, Bratislava. Appl. No. 

16/490,439. PCT Filed: Feb. 27, 2018. PCT No. PCT/SK2018/050004 Aug. 30, 

2019. Int. Cl.: C08J 5/00, C08L 53/02, C08K 9/08, C08l 71/02, C08J 3/28. United 

States, 2020. 7+3 p. 

  

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch  

 

BDF01 MAJERČÍKOVÁ, Monika**. Novodobé nosiče liečiv. In Quark : magazín pre vedu 

a techniku, 2020, roč. 26, č. 1, s. 40. ISSN 1335-4000. 

BDF02 MIČUŠÍK, Matej - OMASTOVÁ, Mária. Projekt Plastic Free Danube zaznamenal 

zaujímavé výsledky. In Green Magazine, 2020, roč. 4, s. 14-17. ISSN 2585-7193. 

  

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem, odborné preklady v časopisoch a 

zborníkoch  

 

EDJ01 LACÍK, Igor (prekl.) - SZABÓ, E. (prekl.). Stručný sprievodca názvoslovím 

polymérov. In ChemZi : Slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, 

výskum a priemysel, 2020, roč. 16, č.1, s. 32-33. ISSN 1336-7242. 
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slovníky, zborníky, atlasy ...)  
 

FAI01 Polyméry 2020 : XI. Slovensko - Česká konferencia : kniha príspevkov a program. 

Bratislava : Ústav polymérov SAV, 2020. 100 s. ISBN 978-80-89841-14-1 

(Polyméry 2020 : Slovensko-Česká konferencia) 

  

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 

kategórií  

 

GII01 BEREK, Dušan. Kráľove nádherné šaty. In ChemZi : Slovenský časopis o chémii 

pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, 2020, roč. 16, č. 1, s. 19. ISSN 

1336-7242. 

GII02 BEREK, Dušan. Publikácie - fikcia a prax, humor a žiaľ. In ChemZi : Slovenský 

časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, 2020, roč. 16, č. 1, 

s. 20-21. ISSN 1336-7242. 
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Príloha D  

 

Údaje o pedagogickej činnosti organizácie  

   

Semestrálne prednášky:  

 

Mgr. Zuzana Benková, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Počítačové modelovanie, molekuly, interakcie a reaktivita 

Počet hodín za semester: 6 

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta  

 

RNDr. Peter Cifra, DrSc. 

Názov semestr. predmetu: Makromolekulová chémia 

Počet hodín za semester: 16 

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta  

 

Mgr. Juraj Kronek, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Makromolekulová chémia 

Počet hodín za semester: 6 

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta  

 

Ing. Alena Opálková Šišková, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Pokročilé materiály 

Počet hodín za semester: 2 

Názov katedry a vysokej školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnická 

fakulta v Trnave  

  

 

Semestrálne cvičenia:  

  

 

Semináre:  

  

 

Terénne cvičenia:  

 

Ing. Anita Eckstein, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Študentka 1. roč. Faculty of Natural Sciences, University of Strathclyde 

Glasgow, Scotland Natália Szabóová sa venovala príprave nanomateriálov 

Počet hodín za semester: 60 

Názov katedry a vysokej školy: Ústav polymérov SAV, Bratislava, technická výpomoc  

 

Ing. Anita Eckstein, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Študentka 1. roč. Prír. fakulty Univerzita Karlova v Prahe, Daniela V. 

Ciesarová sa venovala príprave fotoaktívnych derivátov 

Počet hodín za semester: 60 

Názov katedry a vysokej školy: Ústav polymérov SAV, Bratislava, technická výpomoc  

 

Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc. 

Názov semestr. predmetu: Vedenie študentky v rámci projektu ERASMUS - Marlena Ostrysz 

Politechnika Lodzka, Poland 

Počet hodín za semester: 30 
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Názov katedry a vysokej školy: Ústav polymérov SAV, Bratislava, ERASMUS  

  

 

Individuálne prednášky:  
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Príloha E  

 

Medzinárodná mobilita organizácie        

 

(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:       

 Krajina D  r  u  h    d  o  h  o  d  y 

 MAD, KD, VTS Medziústavná Ostatné 

 Meno 

pracovníka 

Počet dní Meno 

pracovníka 

Počet dní Meno 

pracovníka 

Počet dní 

 Česko   
 

 Nikola 

Bugárová 
1 

 Martin 

Danko 
2 

   
 

 Matej 

Mičušík 
31 

 Igor Lacík 
2 

   
 

 Mária 

Omastová 
1 

 Mária 

Omastová 
30 

   
 

 Michal 

Procházka 
1 

  
 

 Slovinsko   
 

  
 

 Anita 

Eckstein 
4 

   

 

  

 

 Alena 

Opálková 

Šišková 

4 

 Srbsko   
 

  
 

 Zdenko 

Špitálsky 
3 

 Španielsko        Igor Lacík 4 

 Švajčiarsko        Igor Lacík 2 

 Taliansko   
 

  
 

 Anita 

Eckstein 
28 

 Ukrajina   
 

  
 

 Anastasiia 

Stepura 
46 

 Počet 

vyslaní spolu 
  4 34 10 125 

                  

(B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:       

 Krajina D  r  u  h    d  o  h  o  d  y 

 MAD, KD, VTS Medziústavná Ostatné 

 Meno 

pracovníka 

Počet dní Meno 

pracovníka 

Počet dní Meno 

pracovníka 

Počet dní 

 Česko  Martin Cvek 245       

 India  Prangya 

Parimita - 

Sahoo 

248 

  

 

  

 

 Poľsko  Piotr 

Rychter 
30 

  
 

 Samuel 

Wierzbicki 
26 

 Srbsko  Marijana 

Ponjavić 90 

 Biljana 

Todorović 

Marković 

30 

  

 

   
 

 Zoran M. 

Marković 
30 

  
 

 Počet 

prijatí spolu 
4 613 2 60 1 26 
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(C) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):   

 Krajina Názov konferencie Meno pracovníka Počet dní 

 Belgicko  ChemCYS 2020 Monika Majerčíková 4 

  Gamal Zain 4 

 Česko  72. sjezd chemikov Yaryna Soyka 4 

  Gamal Zain 4 

 Francúzsko (online)  3DGenomics2020 Dušan Račko 1 

 Nepál (online)  IPMS 2020 Igor Lacík 1 

 Singapur (online)  TechInn 2020 Zdenko Špitálsky 2 

 Spolu 5 7 20 

  
Vysvetlivky: MAD - medziakademické dohody, KD - kultúrne dohody, VTS - vedecko-technická spolupráca v rámci 

vládnych dohôd  
 

Skratky použité v tabuľke C:  

   
3DGenomics2020 - 3DGenomics 2020: Interdisciplinary School in 3D Genomics: From Experiments to Models and 

Back 
72. sjezd chemikov - 72. Sjezd českých a slovenských chemických společností 
ChemCYS 2020 - Konferencia ChemCYS 2020 
IPMS 2020 - 4th e-Symposium: Innovations in Polymers and Materials Science 
TechInn 2020 - TechInnovation Singapore 2020 
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Príloha F  

 

Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV  

 

Meno Spoluautori Typ1 Názov 
Miesto 

zverejnenia 

Dátum alebo 

počet za rok 

Ing. Róbert Balogh   IN 
 Nová generácia 

materiálov pre 

elektroniku 

 Európska noc 

výskumníkov - 

Navštív svoju školu – 

Spoznaj svojho vedca 

27.11.2020 

Mgr. Zuzana 

Benková, PhD. 
  IN 

 Polyméry nie sú len 

plasty, prezentácia o 

práci vedcov, o 

biopolyméroch a o 

bielkovine 

SARS-CoV-2 vírusu  

 Európska noc 

výskumníkov - 

Navštív svoju školu – 

Spoznaj svojho vedca 

27.11.2020 

RNDr. Dmitrij 

Bondarev,  PhD. 
  IN 

 Kde nenájdeme 

polymér? alebo 

chémia uhlíka z 
pohľadu vedca 

 Európska noc 

výskumníkov - 

Navštív svoju školu – 
Spoznaj svojho vedca 

27.11.2020 

Mgr. Juraj Kronek, 

PhD. 
  RO 

 Príbeh na týždeň: 

História  Nobelových 

cien 
 Rádio Slovensko 7.10.2020 

Mgr. Zuzana 

Kroneková, PhD. 
  PB 

 Svetové raňajky žien 

v Bratislave 
 Bratislava 12.2.2020 

Ing.  Matej Mičušík, 

PhD. 
 M. Omastová TL 

 Projekt Plastic Free 

Danube zaznamenal 

zaujímavé výsledky 

 Green Magazine, 

2020, roč. 4, č. 1, s. 

14-17 
1.1.2020 

Ing. Mária Omastová, 

DrSc. 
  IN 

 Chemička Mária 

Omastová: Keď do 

koša hodíte fľašu od 

oleja, znehodnotíte 

celý kontajner 

 

https://www1.pluska.s

k/rady-a-tipy/chemick

a-maria-omastova-ked

-kosa-hodite-flasu-olej

a-znehodnotite-cely-ko

ntajner/3 

20.12.2020 

Ing. Mária Omastová, 

DrSc. 
  TL  Plastics in Danube 

 Bulletin: The 

Netherlands Chamber 
of Commerce in the 

Slovak Republic. 

2020, no. 2, p. 24-25 

20.12.2020 

Ing. Mária Omastová, 

DrSc. 
  PB 

 Stretnutie makrosveta 

s nanočasticami 

 Európska noc 

výskumníkov - 

Navštív svoju školu – 

Spoznaj svojho vedca 

26.11.2020 

Ing. Mária Omastová, 

DrSc. 
 P. Šajgalík RO  Veda musí žiť 

 VEDA SK - Rádio 
Slovensko 16.5.2020 

Ing. Mária Omastová, 

DrSc. 

 Tomáš 

Michálek 
IN 

 Plastové obaly v 

obehovom 

hospodárstve 

 

www.sav.sk/index.php

?lang=sk&doc=service

s-news&source_no=20

&news_no´8903 

5.6.2020 

Ing. Alena Opálková 

Šišková, PhD. 
  IN 

 Polymérno-plastový 
kvíz 

 Európska noc 

výskumníkov - 

Navštív svoju školu – 
Spoznaj svojho vedca : 

https://online.nocvysk

umnikov.sk/kvizy 

27.11.2020 

Ing. Alena Opálková 

Šišková, PhD. 
  IN 

 Prečo potrebujeme 

vedu 

 

www.polymer.sav.sk/

News?n=102 
23.6.2020 
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Ing. Alena Opálková 

Šišková, PhD. 
 J. Frajová IN 

 PET lahev skončí 

svuj život jako šperk. 

Projekt NANO-Art 

ukazuje cestu k využití 

recyklovaného 

plastového odpadu 

 T-UNI: online 

zpravodaj TU v 

Liberci, 

https://tuni.tul.cz/veda/

a/vyzkum/id:112866 

30.11.2020 

Ing. Alena Opálková 

Šišková, PhD. 

 Jana 

Bašnáková, 

Vladimíra 

Čavojská, Alena 

Opálková 

PU 
 Prečo potrebujeme 

vedu 

 

www.otvorenaakademi

a.sk 
2020 

Ing. Renáta Rusková   IN 

 Polyméry nie sú len 

plasty, prezentácia o 

práci vedcov, o 

biopolyméroch a o 

DNA molekule 

 Európska noc 

výskumníkov - 

Navštív svoju školu – 

Spoznaj svojho vedca 

27.11.2020 

Mgr. Zdenko 

Špitálsky, PhD. 
  IN 

 Aj veda môže byť 

kreatívna: Rozhovor s 

pánom Špitalským z 

Ústavu polymérov 

SAV 

 www.sbagency.sk 18.2.2020 

Mgr. Zdenko 

Špitálsky, PhD. 
  TV 

 Materiál, ktorý sám 

nič ímikróby 

 Správy RTVS - 

www.rtvs.sk/televizia/

archiv/14027/224309 
28.4.2020 

Mgr. Zdenko 

Špitálsky, PhD. 
  TV 

 Nový antibakteriálny 
materiál 

 Ranné správy RTVS - 
www.rtvs.sk/televizia/

archiv/14026/216516/ 
12.3.2020 

Mgr. Zdenko 

Špitálsky, PhD. 
  IN 

 Nový materiál s 

antibakteriálnymi 

účinkami 
 Stránka MZ SR 11.3.2020 

Mgr. Zdenko 

Špitálsky, PhD. 
  TV 

 Slováci vynašli 

materiál na ničenie 

mikróbov 

 TV Markíza - 

Teleráno 11.3.2020 

Mgr. Zdenko 

Špitálsky, PhD. 
  IN 

 Slovak researchers 

develop new 

extraorinarily robust 

hybrid PETG 

composites 

 

3dprintingzoom.com/sl

ovak-researchers-devel

op-new-extraordinarily

-robust-... 

29.5.2020 

Mgr. Zdenko 

Špitálsky, PhD. 
  IN 

 Slovak researchers 

develop new 
extremely strong 

hybrid PETG 

composites 

 

3dprintingindustry.co
m/news/slovak-researc

hrs-develop-new-extre

mely-strong... 

29.5.2020 

Mgr. Zdenko 

Špitálsky, PhD. 
  IN 

 Slovak researchers 

develop new 

extremely strong 

hybrid PETG 

composites 

 svmakers.org/ 

slovak-researchers-dev

elop-new-extremely-st

rong-hybrid-petg-com

posites-172140/ 

2.6.2020 

Mgr. Zdenko 

Špitálsky, PhD. 
  IN 

 Slovak researchers 

develop new 

extremely strong 

hybrid PETG 

composites 

 

www.3dprintingtoday.

com/slovak-researcher

s-develop-new-extrem

ely-strong-hybrid-petg

-composites-3/ 

8.6.2020 

Mgr. Zdenko 

Špitálsky, PhD. 
  IN 

 Slovak researchers 
develop new 

extremely strong 

hybrid PETG 

composites 

 
www.3dprintmoney.co

m/2020/05/29/slovak-r

esearchers-develop-nr

w-extremely-... 

29.5.2020 

Mgr. Zdenko 

Špitálsky, PhD. 
  TV 

 Slovenskí vedci 

vyvinuli materiál, 

 Reflex - 

www.videoarchiv.mar
4.8.2020 
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ktorý sám ničí 

mikróby 
kiza.sk/video/reflex/ep

izoda/30141-reflex 

Mgr. Zdenko 

Špitálsky, PhD. 
  TV 

 Slovenskí vedci 

vyvinuli materiál, 

ktorý sám ničí 

mikróby 

 

www.tvnoviny.sk/zauj

imavosti/20033966 
5.8.2020 

Mgr. Zdenko 

Špitálsky, PhD. 
  IN 

 Slovenskí vedci 

vyvinuli odolný 

materiál do 3D 

tlačiarní 

 

fontech.startitup.sk/spr

avy/slovenski-vedci-v

yvinuli-novy-material-

pre-3d-tlaciarne-zasad

ne-zvysuje-pevnost-vy
tlackov/ 

7.6.2020 

Mgr. Zdenko 

Špitálsky, PhD. 
  TL 

 Slovenskí vedci 

vyvinuli odolný 

materiál do 3D 

tlačiarní 

 Pravda - 

vat.pravda.sk/clovek/cl

anok/553625-slovensk

i-vedci-vyvinuli-odoln

i-material-do-3d-tlacia

rni/ 

7.6.2020 

Mgr. Zdenko 

Špitálsky, PhD. 
  IN 

 Slovenskí vedci 

vyvinuli odolný 

materiál do 3D 

tlačiarní 

 

www.sav.sk/index.php

?doc=services-newa&s

ource_no=20&news_n

o=8902 

5.6.2020 

Mgr. Zdenko 

Špitálsky, PhD. 
  IN 

 Vedci zo SAV a STU 
vyvinuli nový materiál 

pre 3D tlačiarne 

 

spektrum.stubs.sk/sk/b
logy/vedci-zo-sav-a-st

u-vuvnuli-novy-materi

al-pre-3d-tlaciarne 

17.6.2020 

Mgr. Zdenko 

Špitálsky, PhD. 
  IN 

 Vedci zo SAV a STU 

vyvinuli nový materiál 

pre 3D tlačiarne 

 TASR - 

www.teraz.sk/najnovsi

e/vedavedci-zo-sav-a-s

tu-vyvnuli-novy/47201

8-clanok.html 

5.6.2020 

Mgr. Zdenko 

Špitálsky, PhD. 
  TV 

 Vedci zo SAV a STU 

vyvinuli nový materiál 

pre 3D tlačiarne 

 

zive.aktuality.sk/clano

k/147170/vedci-zo-sav

-a-stu-vyvinuli-novy-

material-pre-3d-tlaciar

ne/ 

5.6.2020 

Mgr. Zdenko 

Špitálsky, PhD. 

 by Bridget 

O´Neil 
IN 

 Slovakia:3D Printing 

with hybrid PETG 

Composites 

 3DR Holdings, 
3dprint.com/267290/sl

ovakia-3d-printing-hy

brid-petg-composites/ 

10.6.2020 

Mgr. Zdenko 

Špitálsky, PhD. 
 Zoran Marković TV 

 Veľkolepý objav 

našich vedcov 

 TV 

Markíza-Televízne 

noviny, 

videoarchiv.markiza.s

k/video/televizne-novi

ny/epizoda/30148-tele

vizne-noviny 

5.8.2020 

Mgr. Zuzana 

Benková, PhD. 
  IN 

 Môže sa 

SARS-CoV-2 prenášať 
cigaretovým dymom? 

 Týždeň otvorených 

dverí na ÚPo SAV: 9. 

- 13. 11. 2020, 
http://www.polymer.sa

v.sk/News?n=110 

1 

Ing. Dušan Berek, 

DrSc. 
  TL 

 Hodnotenie 

výsledkov vedeckej 

práce 

 ChemZi. roč.15, č.2, 

2019, s. 44-46 1 

RNDr. Dmitrij 

Bondarev,  PhD. 
  IN 

 Od plastového 

odpadu k 

mikroplastom 

 Týždeň otvorených 

dverí na ÚPo SAV: 9. 

- 13. 11. 2020, 
1 
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http://www.polymer.sa

v.sk/News?n=110 

PharmDr. Faeze 

Dorchei 
 Z. Cseriová IN 

 Enkapsulácia 

pankreatických 

ostrovčekov pre liečbu 

cukrovky 

 Týždeň otvorených 

dverí na ÚPo SAV: 9. 

- 13. 11. 2020, 

http://www.polymer.sa

v.sk/News?n=110 

1 

Ing. Igor Lacík, DrSc. 
 Christine 

Luscombe 
TL 

 An elegant molecule 

and celebrated 

polymer chemist 

 Chemistry 

International, vol.42, 

iss.4 (2020), p. 48 
1 

Ing. Igor Lacík, DrSc.  Iveta Grznárová TL 
 Novinky v liečbe 

cukrovky a rakoviny. 

Nádej pre pankreas. 

 HN magazín, roč. 6, 

č. 44, (2020), s. 15-19 1 

Ing. Monika 

Majerčíková 
  TL 

 Novodobé nosiče 

liečiv 
 Quark, 2020, roč. 25, 

č.1, s. 40 1 

Ing. Mária Omastová, 

DrSc. 
  TL 

 Bilancia 71. Zjazdu 

chemikov 
 ChemZi. roč.15, č.2, 

2019, s. 52-54 1 

Ing. Mária Omastová, 

DrSc. 
  PB 

 Problematika rodovej 

rovnosti v slovenskej 

vede a v spoločnosti a 
skúsenosti z vedeckej 

komunity na 

Slovensku. 

 5. ročník Fóra o 

ženách a dievčatách vo 
vede, 11. 2. - 12. 2. 

2020, OSN, New York 

0 

Ing. Alena Opálková 

Šišková, PhD. 
  IN 

 Alternatívna možnosť 

recyklovania 

plastového odpadu 

 Týždeň otvorených 

dverí na ÚPo SAV: 9. 

- 13. 11. 2020, 

http://www.polymer.sa

v.sk/News?n=110 

1 

Ing. Alena Opálková 

Šišková, PhD. 
  TL 

 Prečo potrebujeme 

vedu 
 Akadémia Správy 

SAV, 2020, č.2, s. 13 1 

Ing. Renáta Rusková  D. Račko IN  Simulácie biomolekúl 

 Týždeň otvorených 

dverí na ÚPo SAV: 9. 

- 13. 11. 2020, 

http://www.polymer.sa

v.sk/News?n=110 

1 

Mgr. Zdenko 

Špitálsky, PhD. 
 M. Kováčová IN 

 3D tlač a polymérne 

kompozity 

 Týždeň otvorených 

dverí na ÚPo SAV: 9. 
- 13. 11. 2020, 

http://www.polymer.sa

v.sk/News?n=110 

1 

Ing. Helena 

Švajdlenková, PhD. 
  IN 

 Vytvrdzovanie 

epoxidov pomocou 

postupne šíriacej sa 

polymerizácie 

 Týždeň otvorených 

dverí na ÚPo SAV: 9. 

- 13. 11. 2020, 

http://www.polymer.sa

v.sk/News?n=110 

1 

  
1 PB - prednáška/beseda, TL - tlač, TV - televízia, RO - rozhlas, IN - internet, EX - exkurzia, PU - publikácia, MM - 

multimédiá, DO - dokumentárny film 
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