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I. Základné údaje o pracovisku 

 

1. Kontaktné údaje 

 
NËzov pracoviska:          ÚSTAV POLYMÉROV SAV 

Riaditeľ:    Ing. Jozef RYCHLÝ, DrSc.  

telefón:  02 5477 1626     fax: 02 5477 5923          e-mail: Jozef.Rychly@savba.sk 

ZËstupca riaditeľa I:  RNDr. Peter CIFRA, DrSc. 

telefón:  02 5477 7408     fax: 02 5477 5923        e-mail: Peter.Cifra@savba.sk 

ZËstupca riaditeľa II:  Ing. Zuzana HLOUŠKOVÁ 

telefón:  02 5479 3610     fax: 02 5477 7409        e-mail: Zuzana.Hlouskova@savba.sk 

Vedecký tajomník, predseda VR: prom.chem. Štefan CHMELA, PhD.  

telefón:  02 5477 7404     fax: 02 5477 5923        e-mail: Stefan.Chmela@savba.sk 

Organizačný tajomník:  Ing. Katarína CSOMOROVÁ 

telefón:  02 5477 1626     fax: 02 5477 5923        e-mail: Katarina.Csomorova@savba.sk 

Adresa sídla: Dúbravská cesta 9,  842 36  Bratislava 

telefón:  02 5477 3448     fax: 02 5477 5923        e-mail: Jozef.Rychly@savba.sk 

              e-mail: Sekretariat@savba.sk 

       Internet:  http://www.polymer.sav.sk 

 

NËzvy a adresy detańovaných pracovísk: --- 

telefón:  ---      fax: ---         e-mail: --- 

 Vedúci detańovaných pracovísk: --- 

telefón:  ---      fax: ---         e-mail: --- 

 

Typ organizËcie (rozpočtovË/príspevkovË od r.):  príspevková od r. 1993 
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2. Počet a štruktúra zamestnancov 
 

ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV 
K 

K 
do 35 rokov 

K 
ved. prac. 

Prac. 

      

F 

     

P 
 

M 
 

Ţ 
 

M 
 

Ţ 

Celkový počet zamestnancov 80 19 11   75 66,42 

Vedeckí pracovníci 44 14 6 35 9 39 34,97 

Odborní pracovníci VŠ 15 2 2   15 12,2 

Odborní pracovníci ÚS 16     16 15,5 

Ostatní pracovníci 5     5 3,75 

Doktorandi v dennej forme 

doktorandského štúdia 

6 3 3   5 4,25 

 

 

3.  Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 3l. l2. 2008)  

 

Rodová 

skladba 

Pracovníci s hodnosťou Vedeckí pracovníci  v stupňoch 

 DrSc. CSc., PhD. prof. doc. I. IIa. IIb. 

Muţi 8 27 4 2 12 12 11 

Ţeny 1 8 0 0 2 1 6 

 

4. Štruktúra pracovníkov zo stĺpca F v bode 2 zaradených do riešenia projektov 
(domácich alebo medzinárodných) 

 

Veková 

štruktúra 

(roky) 

< 30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 >65 

Muţi 7 7 2 1 1 2 3 5 9 

Ţeny 6 4 2 7 6 7 3 1 2 

 

 

Priemerný vek riešiteľov projektov podľa vyššie uvedenej tabuľky: 
 

Muţi: 48,1 rokov 

Ţeny: 43,6 rokov 
 

Priemerný vek všetkých kmeňových zamestnancov k 31. 12. 2008:  46,9 rokov 

Priemerný vek kmeňových vedeckých pracovníkov k 31. 12. 2008:  46,9 rokov 
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5. Iné dôleţité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné 

obdobie (v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.) 

V hodnotenom období pokračovala generačnË obmena pracovníkov ústavu. Z priloņenej 

Tabuľky, v ktorej je znËzornený vývoj priemerného veku vńetkých pracovníkov a osobitne  

vedeckých pracovníkov za ostatných  osem rokov vidno, ņe v roku 2008 sa priemerný vek 

vedeckých pracovníkov udrņal pribliņne na úrovni roku 2007. Prechodom ďalńích starńích 

pracovníkov na ńtatút tzv. emeritných pracovníkov sa aj naďalej očakËva postupný pokles 

priemerného veku.  

V rËmci generačnej obmeny boli vedúci dvoch oddelení, ktorí dosiahli vekovú hranicu 65 

rokov, odvolaní a na ich miesta bol vypísaný konkurz.  

MladË generËcia, ktorË sa pri pracovisku zdruņuje v Rade mladých vedcov, začína 

významným spôsobom ovplyvňovať ďalńiu vedeckú orientËciu ústavu. 

 

 
Rok Priemerný 

vek všetkých 

pracovníkov 

Priemerný vek 

vedeckých 

pracovníkov 

2001 47 52 

2002 48 51 

2003 44 50 

2004 47 49 

2005 47 49 

2006 48 50 

2007 47 47 

2008 47 47 

 

ZËsluhou projektu  ESF „Posilnenie úlohy doktorandov pri rieńení a písaní vedeckých 

projektov“ je ústav vybavený e-learningovým laboratóriom. V roku 2008 bolo otvorené  

spoločné slovensko-poľské laboratórium SYNADPOL a spoločné pracovisko s Ústavom 

polymérnych materiËlov FCHPT STU Bratislava. V roku 2008 bol udelený jeden vnútorný 

(ńtartovací) grant s cieľom obmeny problematiky ústavu a dotvËrania podmienok pre plynulú 

generačnú obmenu.  V rËmci Centra excelentnosti COMCHEM a dvoch nových projektov 

APVV bol v roku 2008 postavený vysokovýkonný výpočtový klaster „Osmijanko“. 
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II. Vedecká činnosť 

1. Domáce projekty 

Tabuľka II.1: Zoznam domácich projektov riešených v roku 2008  
 

ŠTRUKÚRA PROJEKTOV Počet projektov Pridelené financie na 

rok 2008 (Sk) 

A 

organizácia 

je 

nositeľom 

projektu * 

B 

organizácia 

sa zmluvne 

podieľa na 

riešení 

projektu 

A B 

celkom pre 

organi-

záciu 

1. Vedecké projekty, ktoré boli v r. 2008 

financované VEGA 
11 2 2095000.-  73000.- 

2. Vedecké projekty, ktoré boli  roku 2008 

financované APVV** 
5 17 3884000.- 2402000.- 5074800.- 

3. Účasť na nových výzvach APVV r. 2008*** --- --- --- --- --- 

4. Projekty riešené v rámci ŠPVV  --- 1 --- --- 0 

5. Projekty centier excelentnosti SAV --- 1 ---  250000.- 

6. Vedecko-technické projekty,  ktoré boli v 

roku 2008 financované  
--- --- ---   

7. Projekty podporované Európskym 

sociálnym fondom 
0 1   312000.- 

8. Iné projekty (ústavné, na objednávku 

rezortov a pod.) 
--- --- ---   

*Organizácia vedúceho projektu, zodpovedného riešiteľa, zhotoviteľa, vedúceho centra alebo manaţéra 

projektu. 

** Netýka sa to medzinárodných projektov z výziev APVV (medzištátne zmluvy, COST a pod.).  

*** Uviesť projekty so začiatkom financovania v roku 2008 z výziev 2008. 
 

Tabuľka II.2: Zoznam domácich projektov podaných v roku 2008  

Štruktúra projektov 
Miesto 

podania 

A 

organizácia je 

nositeľom 

projektu 

B 

organizácia sa 

zmluvne podieľa na 

riešení projektu 

1. Účasť na nových výzvach APVV r. 2008* - - - 

2. Projekty výziev OP ŠF 2.1., 4.1., 5.1. 

podané r. 2008 ** 

Bratislava  
1 

regióny   

3. Projekty výziev FM EHP**   1 

* Uviesť projekty so začiatkom financovania v roku 2009 z výziev 2008. 

** Uviesť podané projekty z výziev a pod tabuľku: - názov projektu; - podávateľ projektu; - partneri 

projektu; - stav projektu (projekt na evalváciu, vyradený z dôvodu nesplnenia odborných poţiadaviek, 

formálnych nedostatkov – akých, celkový názor na spôsob administrovania ŠF). Údaje sa spracujú do 
kapitoly II. G správy, ktorú SAV predkladá vláde SR.  
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1. Účasť na nových výzvach APVV r. 2008 

--- 

2.  Projekty výziev OP ŠF 2.1., 4.1., 5.1. podané r. 2008  

 

1. Názov projektu: 
 

Centrum pre Materiály, vrstvy a systémy pre Aplikácie a ChemIcké procesy 

v extrémNych podmienkAch  (MACHINA) 

 

Ţiadateľ:  Ústav anorganickej chémie SAV – koordinátor 

Partneri:   Ústav polymérov SAV, Chemický ústav SAV, Fakulta chemickej 

a potravinárskej technológie STU 

Stav projektu: prijatý na financovanie  

Dátum riešenia projektu:  24 mesiacov 

Celkové výdavky projektu:  39 999 370.-Sk  

Poţadovaná výške NFP: 13 500 000.-Sk pre Ústav polymérov  

Umiestnenie projektu (NUTS III): SK010  Bratislavský kraj 

V rËmci Centra MACHINA sa budú rieńiť na Ústave polymérov SAV nasledovné kľúčové 

problematiky v rËmci Ńpecifického cieľa 2.2 „Laboratórium pre  vývoj materiËlov na bËze 

polymérov pre progresívne aplikËcie“:  

a) ViacfËzové systémy s polymérovou matricou  

b) Nové trendy v charakterizËcii a modelovaní ńpeciËlnych polymérnych materiËlov 

c) Ńtúdium degradËcie a  nËslednej stabilizËcie syntetických ako aj prírodných 

polymérov 

d) Polyméry v liečbe civilizačných chorôb. 

 

 

3.   Projekty výziev FM EHP 

Blokový grant - Podpora vedy a výskumu vo vybraných smeroch významných pre 

Slovenskú republiku a EÚ; Výzva – Trvalo udrņatelný rozvoj 

 

1. Názov projektu: 
 

Fluorescenčne značené polyméry ako nástroj pre vývoj účinnej chromatografickej metódy 

na separáciu a presnú molekulovú charakterizáciu polymérov s komplexnou 

architektúrou. 

 

Ţiadateľ:  Ústav polymérov SAV  

Zodpovedný riešiteľ: Danko Martin 

Evidenčné číslo projektu: SAV-FM-EHP-2008-03-11 

Stav projektu: projekt bol vyradený pre formálne nedostatky 
Komentár: Vytvorený sprievodca pre vypĺňanie jednotlivých tlačív a dodËvanie potrebných 

potvrdení bol vypracovaný nedostatočne, v mnohých bodoch vznikali čitateľovi 

(ņiadateľovi) okamņite otËzky. Tieto otËzky síce boli vysvetlené administrËtorom 

(SAV), ten sa vńak sprËval veľmi pasívne a informËcie poskytoval iba priamo. 

Nijakým spôsobom sa nesnaņil informËcie poskytnúť aj iným ņiadateľom 

nepriamou cestou (informËcie na web a pod.) 
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2. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce 
 

 

a) základného výskumu (uviesť číslo projektu a agentúru, ktorá ho financuje) 
 

1) Vypriamenie DNA molekúl v nanokanáloch. (Peter Cifra, Zuzana BenkovË, TomËń Bleha) 

Pomocou Monte Carlo simulËcií sme objasnili mechanizmus vypriamovania dvojvlËknovej 

DNA v mikrofluidných nanokanËloch. Zistili sme, ņe simulËcie poskytujú zËvislosti 

vypriamenia reťazcov od ńírky kanËla R(D) ktoré sú v dobrej kvalitatívnej zhode s 

mikrofluidnými meraniami DNA. SimulËcie odhalili tri oblasti na krivkËch vypriamenia DNA, 

ktoré sme interpretovali pomocou súčasných teórii pre geometricky stiesnené polyméry. 

UkËzalo sa, ņe Odijkova teória veľmi dobre popisuje vypriamenie reťazcov na zËklade ich 

odrazu od stien úzkych kanËlov. V stredne ńirokých kanËloch vypriamenie DNA v zËvislosti od 

ńírky kanËla moņno interpretovať pomocou ńkËlovacej teórie pre ideËlne reťazce a popísať 

mocninnou zËvislosťou s exponentom -1. Na druhej strane, simulËcie zËvislosti vypriamenia 

DNA od jej dĺņky v oblasti stredných stesnaní nepotvrdili predpovede ńkËlovacej teórie. 

Odchýlky medzi simulËciami a teóriou sme vysvetlili ako dôsledok zanedbania prítomnosti 

hairpinových ńtruktúr DNA v ńkËlovacej teórii. Okrem poznËvaceho prínosu by novozískané 

poznatky o mechanizme vypriamenia DNA v kanËloch mali nËjsť vyuņitie aj pri optimalizËcii 

mikrofluidných zariadení a vývoji rutinných postupov na stanovenie dĺņky a sekvencie DNA 

molekúl. (Projekt APVV-0079-07 „KvantifikËcia priestorového obmedzenia makromolekúl 

v polymérnych materiËloch a procesoch“) 
 

English title: Extension of DNA molecules in nanochannels. 
 

Výstupy: 

1. CIFRA, Peter – BENKOVÁ, Zuzana – BLEHA, Tomáš 
Effect of confinement on properties of stiff biological macromolecules. In Faraday Discussions. 
Vol. 139, (2008), p. 377-392. (5.000 - IF2007) 
 

2. CIFRA, Peter – BENKOVÁ, Zuzana - BLEHA, Tomáš 
Chain extension of DNA confined in channels. In Journal of Physical Chemistry B. In press. (4.086 
- IF2007) 
 

2) Povrchové a adhézne vlastnosti membrán z vysokohustotného polyetylénu     

modifikovaného nízkoteplotnou plazmou. (Igor NovËk, Ivan ChodËk, Marian Ńteviar, 

Anton Popelka) 

Pri skúmaní povrchových vlastností vysokohustotného polyetylénu (HDPE) 

modifikovaného argónovou plazmou v bariérovom koplanËrnom výboji pri atmosférickom 

tlaku bol zistený významný prírastok povrchovej energie a jej polËrnej zloņky. Očkovanie 

HDPE upraveného plazmou vinyltrimetoxysilËnom viedlo ku stabilizËcii hydrofilnosti 

polyméru, pričom sa spomalila hydrofobizËcia vzorky v dôsledku starnutia. ATR-FTIR spektrË 

HDPE modifikovaného bariérovou argónovou plazmou potvrdili prítomnosť absorbčných 

pËsov karboxylových funkčných skupín. AFM (atomic force microscopy) merania HDPE 

modifikovaného bariérovou plazmou potvrdili výskyt nerovností na modifikovanom povrchu 

polyméru. Pôvodné mechanické vlastnosti HDPE zostali po modifikËcii argónovou plazmou 

nezmenené (Projekt VEGA 2/7103/27) 
 

English title: Surface and adhesive properties of membranes composed of high density 

polyethylene modified by low temperature plasma. 
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Výstupy: 

1. NOVÁK, Igor - ELYASHEVICH, G. K. - CHODÁK, Ivan - OLIFIRENKO, A. S. - ŃTEVIAR, 

MariËn - ŃPÍRKOVÁ, M. - SAPRYKINA, N. - VLASOVA, E. - KLEINOVÁ, Angela  
Polymer matrix of polyethylene porous films functionalized by electrical discharge plasma. In 

European Polymer Journal. Vol. 44, (2008), p. 2702-2707. (2.248 - IF2007) 

 

3) Fenomenologický popis PALS odozvy. (Josef Bartoń) 

     V úsilí o dosiahnutie kompletného popisu odozvy pozitrónovej anihilačnej spektroskopie 

(PALS) od organických sklotvorných systémov a o pochopenie fyzikËlnej podstaty jej 

univerzËlnych a ńpecifických rysov, ktoré sú spojené s existenciou rôznych charakteristických 

PALS teplôt, sa sformulovala voľno-objemovË verzia dvoj-parametrového modelu 

neusporiadaných kondenzovaných systémov. AplikËcia tohto efektívneho voľno-objemového 

modelu na sérii nízkomolekulËrnych a polymérnych sklotvorných systémov ukazuje jeho 

schopnosť popisu dvoch zËkladných typov PALS odozvy v ńirokom teplotnom rozsahu, tj. 

s plató a bez plató efektu pri relatívne vyńńích teplotËch. Celkovo, v rËmci originËlneho 

dvojparametrového modelu resp. jeho voľno-objemovej verzie je moņné popísať simultËnnym 

spôsobom teplotné priebehy dynamických veličín (viskozita, relaxačný čas, posuvový faktor) 

ako aj o-Ps (o-positrónium) anihilačných dËt v extrémne ńirokom teplotnom rozsahu od 

normËlneho kvapalného stavu cez podchladený kvapalný stav aņ do sklovitého stavu 

sklotvorných systémov (Projekt VEGA 2/6035/26) 
 

English title: Phenomenological description of PALS response. 

Výstupy: 

1. BARTOŃ, Josef 

Positron annihilation response and viscosity of a glass-forming system within the two-order 
parameter model of liquids. In Journal of Physics: Condensed Matter. Vol. 20, (2008), p. 285101-

285105. (1.886 - IF2007) 
 

2. BARTOŃ, Josef 

A phenomenological description of the PALS response in glass-forming systems. In Proceedings of 

Positron and Positronium Chemistry (PPC-9), May 11-15, 2008, Wuhan, China. PozvanË 
prednËńka– I 3.4. Publikované v Materials Science Forum. Vol. 609, (2009), p. 48-52. Dostupné 

on-line 

 

b) aplikačného typu (uviesť pouţívateľa, napr. SME, ÚOŠS a pod.) 
 

1) Hydrogélové polymérne materiály pre medicínu. (Igor Lacík, Peter KasËk, Gabriela 

KollËrikovË, Zuzana KronekovË, Eva PapajovË, Duńan ChorvËt Jr., Igor Krupa, TomËń 

Nedelčev, Patrik Sobolčiak)  

Boli určené podmienky pre funkčnú imobilizËciu proteínov a ņivých buniek 

v hydrogélových matriciach, ktoré sú vyuņívané ako senzorické moduly pre stanovenie 

koncentrËcie glukózy. Senzorickou molekulou je v oboch prípadoch tzv. glucose binding 

protein (GBP), ktorý mË naviazané fluorescenčné proteíny (GBPfluo), medzi ktorými dochËdza 

k prenosu energie FRET mechanizmom (fluorescence resonance energy transfer) v zËvislosti od 

konformËcie GBPfluo proteínu. TËto konformËcia je ovplyvnenË koncentrËciou glukózy v okolí 

proteínu. Najvhodnejńou matricou pre imobilizËciu ņivých buniek produkujúcich GBPfluo sú 

alginËtové hydrogély, zatiaľčo v prípade voľného GBPfluo proteínu sa najlepńie výsledky 

dosiahli so syntetickými hydrogélmi na bËze zwitteriónov. Syntetické hydrogély boli úspeńne 

pouņité v prototype biosenzorickej časti, ktorË zahrňovala imobilizovaný GBPfluo proteín 

reagujúci na vonkajńí stimul zmenou FRET signËlu, ktorý bol integrovaný do optického 
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prevodníka. Intenzita FRET signËlu sa previedla na elektrický signËl, ktorý sa bezdrôtovo 

preniesol do počítača. Rôzne typy hydrogélov boli testované v in vitro a v in vivo podmienkach 

z pohľadu biokompatibililných povrchov. V tematike liečby diabetu transplantovanými 

pankreatickými ostrovčekmi sa optimalizovali hydrogélové materiËly vo forme mikrokapsúl pre 

ich imunitnú ochranu. (Projekt 6RP P. Cezanne no. 031867, The Chicago Project: A global 

cooperation for functional cure. PotenciËlni pouņívatelia – diabetickí pacienti). 
 

English title: Hydrogel polymer materials for medical applications. 

Výstupy: 
 

1. QI, M. - STRAND, B. L. - MØRCH, Y. - LACÍK, Igor - WANG, Y.  - SALEHI, P.  - BARBARO, 

B.  - GANGEMI, A. - KUECHLE, J. - ROMAGNOLI, T. - HANSEN, M. A. - RODRIGUEZ, L. 

A. - BENEDETTI, E. - HUNKELER, D.  - SKJÅK-BRÆK, G.  – OBERHOLZER, J.   
 Encapsulation of human islets in novel inhomogeneous alginate-Ca

2+
/Ba

2+
 microbeads: in vitro and 

in vivo function. In Artificial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology. Vol. 36, no. 5, (2008), p. 

403 - 420. (0.857 - IF2007) 
 

2. KRONEKOVÁ, Zuzana – DANKO, Martin – CHORVÁT, Duńan Jr. – KRUPA, Igor – MOTRO, 

B. – MICHAELI, S. – ECONOMOU, T. – LACÍK, Igor 
Alginate hydrogel matrices for immobilization of the proteins and cells in the design of implantable 

glucose biosensor. In Chemické Listy. Vol. 102, no. 8, (2008), ISSN 0009-2770, s. 722. (0.683 - 

IF2007) 
 

3.  KOLLÁRIKOVÁ, Gabriela - LACÍK, Igor - DANKO, Martin – CHORVÁT, Duńan Jr.  
1– vs. 2–step protocols result in different properties of SA-CS/PMCG microcapsule. In 

Proceedings of XVI. International Conference on Bioencapsulation, September 4-6, 2008, Dublin, 

Írsko. P 81 
 

4.  STACH, Marek – KASÁK, Peter – KRONEKOVÁ, Zuzana – LACÍK, Igor 

 Zwitterionic non-biofouling surfaces via electrografting polymerization. In Chemické Listy. Vol. 

102, no. 8, (2008), ISSN 0009-2770, s. 695. (0.683 - IF2007) 
 

5.   KASÁK, Peter – STACH, Marek - KRONEKOVÁ, Zuzana – CHORVÁT, Duńan Jr. – LACÍK, 
Igor  
Toward non-biofouling surfaces in the design of implantable glucose sensor. In Book of Abstracts 

of the 1
st
 International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes, 

February 27 - March 1, 2008, Prague, Czech Republic. Abstract No.123 

 

c) medzinárodných vedeckých projektov (uviesť zahraničného partnera alebo  

medzinárodný program)  
 

1) Nové polyfunkčné iniciátory na prípravu poly(2-oxazolínov) s vetvenou štruktúrou. 

(Juraj Kronek, Jozef Lustoň) 

Polyméry s vetvenou ńtruktúrou predstavujú skupinu makromolekulových lËtok 

s osobitnými roztokovými vlastnosťami ako aj obsahom väčńieho mnoņstva reaktívnych skupín 

na periférii makromolekuly. Uvedené vlastnosti môņu byť vyuņité v rôznych aplikËciËch, 

napríklad v nanotechnológiËch, cielenom transporte a uvoľňovaní liečiv a pod. Príkladom 

polymérov s vetvenou ńtruktúrou sú dendriméry, hypervetvené polyméry, hviezdicové a 

rebríčkové polyméry a pod. Jednou z metód vyuņívajúcich sa pri príprave polymérov 

s vetvenou ńtruktúrou je „grafting form“ vyuņívajúca multifunkčný iniciËtor, na ktorom sa 

nËsledne polymerizujú ramenË poņadovaného polyméru. Preto sa pripravili nové 

makroiniciËtory obsahujúce väčńí počet iniciujúcich skupín (5-50) na periférii molekuly. Ako 
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iniciačné skupiny sa vyuņili toluénsulfónové jednotky a alkylhalogénové ńtruktúry. Katiónovou 

polymerizËciou 2-etyl-2-oxazolínu so ņivým mechanizmom sa pripravili hviezdicové polyméry 

s rozličným počtom ramien. Výhodou uvedeného syntetického postupu je jednostupňový 

postup a príprava globulËrnych makromolekúl s kontrolovanou ńtruktúrou. (BilaterËlny projekt 

Ústavu polymérov SAV a Centra polymérnych a uhlíkových materiËlov PAV v Zabrze, 

Poľsko). 

 

English title: New multifunctional initiators for preparation of poly(2-oxazolines) with 

branched structure.  
 

Výstupy: 

1. KRONEK, Juraj – LUSTOŇ, Jozef – KRONEKOVÁ, Zuzana – KOWALCZUK, A. – DWORAK, 
A. 

Core-shell nanoparticles with stimuli sensitive properties by “core-first” method. In Programme 

and Abstract Book of Nanomaterials, December 7-10, 2008, Playa del Carmen, Mexico. p. 61.  

 

2. KRONEK, Juraj – LUSTOŇ, Jozef – KOWALCZUK, A. – DWORAK, A. 

Nové polyfunkčné iniciËtory na prípravu poly(2-oxazolínov) s vetvenou ńtruktúrou. In Chemické 

Listy. Vol. 102, no. 8, (2008), ISSN 0009-2770, s. 617. (0.683 - IF2007).  
 

 

2) Kinetika a modelovanie radikálovej polymerizácie. (Igor Lacík, Peter KasËk, Marek Stach, 

Lucia UčňovË, Duńan ChorvËt, Jr.) 

Pre polymerizËciu kyseliny metakrylovej (MAA) v acidickej forme sa získali hodnoty 

rýchlostnej konńtanty terminËcie, kt pre rôzne podmienky polymerizËcie. Na ich zËklade 

v prepojení na rýchlostné konńtanty propagËcie,  kp určené z pulznej laserovej polymerizËcie v 

prepojení na gélovú permeačnú chromatografiu bolo moņné modelovať priebehy polymerizËcií 

ako aj získaných distribúcií molekulových hmotností, čo je konečným výstupom aktivít 

venovaných stanoveniu individuËlnych rýchlostných konńtËnt radikËlovej polymerizËcie 

a zËroveň overením ich presnosti ako aj sprËvnosti navrhnutého mechanizmu polymerizËcie. 

Pre roztokové polymerizËcie MAA v zËvislosti od koncentrËcie MAA medzi 10 a 30% vo vode 

sa podarilo ukËzať, ņe po zahrnutí prenosovej reakcie na monomér sa dosiahne dobrË zhoda 

medzi experimentËlnymi dËtami a výsledkami z modelovania. JednË sa o unikËtne porovnanie a 

prvé takéto prepojenie vôbec pre polymerizËciu vo vodnej faze. (Projekt BASF SE 

Ludwigshafen, Nemecko, Göttingen University, Nemecko, Queens University, Kanada) 
 

English title: Kinetics and modeling of radical polymerization. 

Výstupy: 

1. BUBACK, M. – HESSE, P. – HUTCHINSON, R. A. – KASÁK, Peter – LACÍK, Igor – STACH, 

Marek – UTZ, I. 
Kinetics  and modeling of free-radical batch polymerization of nonionized methacrylic acid in 

aqueous solution. In Industrial and Engineering Chemistry Research. Vol. 47, (2008), p. 8197-

8204. (1.749 - IF2007) 
 

2. BEUERMANN, S. – BUBACK, M. – HESSE, P. – HUTCHINSON, R. A. – KUKUČKOVÁ, S. – 

LACÍK, Igor 

Termination kinetics of the free-radical polymerization of nonionized methacrylic acid in aqueous 
solution. In Macromolecules. Vol. 41, (2008), pp. 3513–3520. (4.411 - IF2007) 

 

3. STACH, Marek – LACÍK, Igor – CHORVÁT, Duńan Jr. – BUBACK, M. – HESSE, P. – 

HUTCHINSON, R. A. – TANG, L. 
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Propagation rate coefficient for radical polymerization of N-vinyl pyrrolidone in aqueous solution 
obtained by PLP-SEC. In Macromolecules. Vol. 41, (2008), p. 5174–5185. (4.411 - IF2007) 

 

3) Tvorba stereokomplexov poly(R-laktidov) a poly(S-laktidov) v roztokoch. (Martin 

Danko, Pavol Hrdlovič) 

Polylaktidy, polyméry kyseliny mliečnej, sú významnou skupinou biokompatibilných 

a biodegradovateľných materiËlov získavaných z obnoviteľných zdrojov. V prËci boli 

pripravené lineËrne polylaktidy s opačnou optickou otËčavosťou poly(L-laktid) a poly(D-laktid) 

značené pyrénovou fluorescenčnou značkou. Dané polylaktidy su schopné interakcie cez 

vodíkové väzby čoho výsledkom je stereokomplex dvoch polymérov tvoriacich α-zËvitnicu 

a majúci iné vlastnosti ako jeho materské polyméry zvlËńť. Vyuņili sme tvorbu excimérov 

(dimérov) pyrénu, ktoré vykazujú inú fluorescenciu ako monomérny pyrén, pri tvorbe 

stereokomplexov. Fluorescenciou bolo moņné sledovať tak kinetiku procesu 

stereokomplexËcie, jeho paralelné alebo antiparalelné usporiadanie ako aj mnoņstvo 

vytvoreného stereokomplexu. Najviac exciméru (stereokomplexu) pri rovnakých 

koncentrËciËch sa tvorilo v acetonitrile, menej v tetrahydrofurËne a ņiadny stereokomplex nebol 

pozorovaný v chloroforme. Slabé vodíkové väzby sú pri zvýńenej teplote narúńané a proces 

stereokomplexËcie je pomalńí. (BilaterËlny projekt ÚPo SAV a Center of Molecular and 

Macromolecular Studies, PAV, Lodz, Poland) 
 

English title: Studies of (R) and (S)-polylactide stereocomplexes and the thin films made 

therefrom. 

 

Výstupy: 

1. DANKO, Martin – HRDLOVIČ, Pavol – BIELA, T. – DUDA, A. 

Formation of poly(R-lactide) and poly(S-lactide) stereocomplexes followed by fluorescence 

spectroscopy. In Book of Abstracts of Central European Conference on Photochemistry CECP 
2008, February 10-14, 2008, Bad Hofgastein, Austria. p. 66. Výveska P20 

 

2. DANKO, Martin – HRDLOVIČ, Pavol – BIELA, T. – DUDA, A. 

Fluorescence spectroscopy as a tool for following formation of poly(r-lactide) and poly(s-lactide) 

stereocomplexes. In Zborník príspevkov V. Slovensko-Českej konferencie POLYMÉRY 2008, 29. 

september-1. október 2008, Kongresové centrum SAV, Stará Lesná, Slovenská republika. ISBN 
978-80-968433-5-0, EAN 9788096843350. PrednËńka L 30 
 

 

d) zámery na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v ďalších výzvach 
 

--- 
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3.  Vedecký výstup  (bibliografické údaje výstupov uviesť v Prílohe č. 3) 

 

Tabuľka II. 3: Zoznam publikácií a edícií  
 

PUBLIKAČNÁ, PREDNÁŠKOVÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ Počet v r. 2008 a 

doplnky z r. 2007 

1. Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
(AAB, ABB, CAB) 

--- 

2. Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
(AAA, ABA, CAA) 

--- 

3. Odborné monografie vydané v  domácich vydavateľstvách 
(BAB) 

--- 

4. Odborné monografie vydané v  zahraničných vydavateľstvách 
(BAA) 

--- 

5. Kapitoly vo vedeckých monografiách a vysokoškol. učebniciach 

vydané v domácich vydavateľstvách  

(ABD, ACD) 

--- 

6. Kapitoly vo vedeckých monografiách a vysokoškol. učebniciach 

vydané v zahraničných vydavateľstvách  
(ABC, ACC) 

--- 

7. Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich 

vydavateľstvách  

(BBB) 

--- 

8. Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných 

vydavateľstvách  
(BBA) 

3 

9. Vedecké práce v časopisoch evidovaných 

a/ v Current Contents  
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB, CDC, CDCA, CDCB,  

CDD,CDDA, CDDB) 

aa/ full texty                                                              

ab/short communication 

b/ v iných medzinárodných databázach 

 

 

 

 

53 (50/3) 

11 

--- 

10. Vedecké a odborné práce v ostatných časopisoch  
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB, CDE, CDEA, CDEB, CDF, 

CDFA, CDFB) 

4 (1/3) 

11. Vedecké práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, 

vydaných tlačou alebo na CD) 

a/ recenzovaných  
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB, BEC, BED, CEC, CED) 

b/ nerecenzovaných  

(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE, BEF) 
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84 

12. Vedecké práce v zborníkoch rozšírených abstraktov  

(AFE, AFF, BFA, BFB) 
19 

13. Recenzie vedeckých prác vo vedeckých časopisoch  
(EDI) 

--- 

14. Vydané periodiká evidované v Current Contents --- 

15. Ostatné vydané periodiká --- 

16. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí  
(FAI) 

2 
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17. Vysokoškolské učebnice a učebné texty  
(ACA, ACB) 

--- 

18. Vedecké práce uverejnené na internete  

(GHG) 

1 

19. Preklady vedeckých a odborných textov  
(EAJ) 

--- 

 

Tabuľka II. 4: Vedecké recenzie, oponentúry a prednášky  

 
Počet v r. 2008 a 

doplnky z r. 2007 

Vyţiadané recenzie rukopisov monografií a vedeckých prác v zahraničných 

časopisoch, príspevkov na konferencie s medzinárodnou účasťou, oponovanie 

grantových projektov  
147 

Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach s min. 30% zahraničnou účasťou 123 

Ostatné prednášky a vývesky 6 

 

Tabuľka II. 5: Ohlasy  

OHLASY Počet v r. 2007 Doplnky za r. 2006 

Citácie vo WOS + SCOPUS 

(WS/W/S) (WS - v oboch databËzach; W – len WOS; S-len SCOPUS) 

759 

(492/100/167) --- 

Citácie vo WOS (1.1, 2.1) 592 --- 

Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2.) 659 --- 

Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10) 1 --- 

Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch 

(3, 4) 
--- --- 

Recenzie a umelecké kritiky (5,6,7,8) --- --- 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam pozvaných príspevkov na medzinárodných konferenciách: 

Autor/autori, nËzov príspevku, konferencia, v prípade publikovania uviesť prameň. Ak boli  

príspevky publikované, sú súčasťou Prílohy č. 3, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, 

AFH) 

 
1. BARTOŃ, Josef 

A phenomenological description of the PALS response in glass-forming systems. In Positron and 

Positronium Chemistry (PPC-9), May 11-15, 2008, Wuhan, China. PozvanË prednËńka – I 3.4. 
Publikované v Materials Science Forum 609, (2009), p. 48-52 -zatiaľ dostupné on-line 

 

2. BEREK, Duńan  

Critical assessment of size exclusion chromatography. In Book of Abstracts of the 14
th

 International 

Symposium on Separation Science New Achievement in Chromatography, September 30-October 
3 2008, Primošten, Croatia. ISBN 978-953-6894-36-9, p. 29-30. PozvanË prednËńka KL-19 

 



15 

 

3. BEREK, Duńan  
Assessment of parent homopolymers in diblock copolymers by liquid chromatography. In Book of 

Abstracts of the POLYCHAR 16 World Forum on Advanced Materials, February 17-21,2008, 

Lucknow, India. p. 40-42. PozvanË prednËńka SL-22 
 

4. BEREK, Duńan  
Separation and molecular characterization of complex polymer systems by means of novel 

chromatographic methods. In Proceedings of the 42
nd

 IUPAC World Polymer Congress MACRO 

2008 Polymers at Frontiers of Science and Technology, June 29-July 4, 2008, Taipei.  p. 156. 

PozvanË prednËńka 0480 
 

5. BEREK, Duńan  

Molecular characterization of synthetic polymers by size exclusion chromatography.In Book of 
Abstracts of Chemical Congress 2008 Chemistry for Sustainable Development, May 23-25, 2008, 

Kathmandu, Nepal.  p. 85. PozvanË prednËńka PM-23 
 

6. CIFRA, Peter – BENKOVÁ, Zuzana - BLEHA, TomËń  

Effect of confinement on properties of stiff biological macromolecules. Discussion Conference 

“The Importance of Polymer Science for Biological Systems” April 2008, York, UK. Published in 

Faraday Discussions. Vol. 139, (2008), p. 377-392. PozvanË prednËńka 
 

7. CHODÁK, Ivan  
Polymers from renewable resources and international projects on degradable plastics. In 

Proceedings of ISC UNIDO workshop Sustainable plastics from renewable resources and from 

agro-food waste, March 29-30, 2008, Cairo, Egypt. PozvanË prednËńka 
 

8. CHODÁK, Ivan  

Thermoplastic matrix-based WPC compatibilized via crosslinking. In Proceedings of 7
th

 WPC and 
Natural Fibres World Congress, June 18-19, 2008, Kassel, Germany. PozvanË prednËńka 

 

9. LACÍK, Igor 
 Polyméry na pomoc diabetikom: enkapsulËcia pankreatických ostrovčekov a implantovateľný 

glukózový biosensor. Kolokvium 2008 ÚMCH AV ČR, v.v.i., 14.2.2008, Praha, Česká republika. 

PozvanË prednËńka v rËmci sekcie “Jak se dělË věda jinde”.  
 

 

6. Patentová a licenčná činnosť 

a) Vynálezy, na ktoré bol udelený patent v roku 2008 

na Slovensku (uviesť počet) 
pri kaņdom uviesť: číslo PV, menË autorov-pôvodcov, nËzov vynËlezu a kto je jeho majiteľom, resp. 

spolumajiteľom (organizËcia, organizËcia spolu s inou organizËciou, napr. VŃ, inË organizËcia, 

súkromnË osoba) 
 

1. patent č. PV SK 283 387; BEREK, Duńan: Spôsob prípravy ultračistého makropórovitého 

silikagélu; majiteľ: Ústav polymérov SAV 
 

2. patent č.  PV SK 285 925;  ALEXY, P., HUDEC I.,  BAKOŃ, D., KRŃIAK, M., 

CHODÁK, Ivan, SEDLÁKOVÁ, E., SEDLÁK, M., JANYPKA, P., ŃURIOVÁ, V.: 

Spôsob výroby vlËkien na bËze polyvinylalkoholu a/alebo parciËlne zmydelneného 

polyvinylacetËtu; majiteľ: Matador a.s.  

 v zahraničí (uviesť počet)  

--- 
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b) Vynálezy prihlásené v roku 2008 

 na Slovensku 

(uviesť údaje ako v bode a/) 

1. Patentová prihláška č. PP 5016-2008; WEI, Y. - WANG, CH. -
 
BEREK, Duńan:  Spôsob 

prípravy a pouņitia poly(2-hydroxy propyl metakryl)-ovej chromatografickej fËzy viazanej 

na silikagéli; spolumajiteľ – Ústav polymérov SAV (súčasne prihlËsené aj v ČĽR) 

 

 v zahraničí 

(uviesť údaje ako v bode a/) 

--- 

c) Predané licencie 

 na Slovensku (uviesť predmet licencie a nadobúdateľa) 

--- 

 v zahraničí (uviesť krajinu, predmet licencie a nadobúdateľa licencie)  

--- 

d) Realizované patenty  

 na Slovensku 

--- 

 v zahraničí 

--- 

 

7. Komentáre k vedeckému výstupu a iné dôleţité informácie k vedeckým 

aktivitám pracoviska   
 

Aj v roku 2008 Ústav polymérov preńiel pravidelným jednoročným evalvačným procesom, 

v ktorom z ústavov druhého oddelenia vied skončil na 2. mieste. Ďalej podľa výsledkov 

akreditËcie so ńtvorročným cyklom je Ústav polymérov  pracoviskom kategórie  A
*
. 

VR a Vedenie ústavu pri pravidelných hodnotiacich seminËroch organizačných útvarov sledujú 

výkonnosť jednotlivých vedeckých a vedeckotechnických pracovníkov. Vďaka tomuto tlaku sa 

aj v roku 2008 v porovnaní s minulými rokmi dosiahlo pomerne sluńné skóre v počte 

karentovaných publikËcií, kapitol v knihËch a citËcií (Pozri Tabuľka). 
 

Rok CC publikácie Kapitoly v knihách Citácie 

WOS, Scopus 

2001 73 1 325 

2002 54 2 383 

2003 43 2 397 

2004 41 5 431 

2005 47 11 450 

2006 41 4 + 1 kniha 545 

2007 57 6 728 

2008 53 3 759 

 



17 

 

 

Aj v roku 2008 sa prejavila snaha pracovníkov publikovať v kvalitnejńích časopisoch, čo sa 

odrËņa v plynulom nËraste počtu citËcií,  ktorý v roku 2008 prekročil 750. Na stabilnom 

vedeckom výstupe sa v značnej miere podieľa aj vyńńia hmotnË zainteresovanosť autorov, 

pracovníkov ústavu, na publikovaní v karentovaných časopisoch s odstupňovaním podľa 

impakt faktoru časopisu.  

V zameraní ústavu v súlade so zËmermi vedenia sa pokračuje v dôraze na syntézu a prípravu 

nových materiËlov. Do koncepcie ústavu sa výrazným spôsobom premieta rozsiahla domËca 

a zahraničnË spoluprËca a zËkladný ako aj kontraktový výskum o polymérnych materiËloch. 

Prehlbuje sa posun k moderným trendom výskumu najmä v oblasti biotechnológií 

a biomateriËlov ako aj nanokompozitov.  Tieto skutočnosti sa evidentne premietli do získaní 3. 

nových projektov 7. RP EU (Ústav polymérov je vo vńetkých prípadoch členom konzorcia 

rieńiteľov), z toho jeden nańtartoval rieńenie v októbri 2008, zvyńné dva sú v ńtËdiu finančnej 

negociËcie. Pracovisko získalo v rËmci európskych programov aj 1 reintegračný grant Marie 

Curie pre stabilizËciu mladého vedeckého pracovníka.. 

Významným prejavom ņivota ústavu je organizËcia vedeckých podujatí a workshopov, na 

ktorých sa zúčastňujú zahraniční kolegovia alebo predstavitelia slovenského priemyslu. V roku 

2008 to boli: 

1. ZËverečný workshop ESF projektu „Posilnenie úlohy doktorandov pri písaní a rieńení 

vedeckých projektov – Kongresové centrum Smolenice 

2. Workshop s Ústavom polymérnych materiËlov FCHPT a Chemolakom, a.s. Smolenice – 

ÚPo  

3. Slovensko – korejský workshop – Ústav polymérov 

4. Slovensko- poľský workshop SYNADPOL – kongresové centrum Smolenice 

5. Polyméry 2008 – 5. slovensko – českË konferencia o polyméroch, hotel Academia, StarË 

LesnË 

V roku 2009 sa zatiaľ pripravujú 2 medzinËrodné akcie: BYPOS 2009 – konferencia 

organizovanË mladými vedeckými pracovníkmi a Polyméry v automobilovom priemysle  PMA 

09. 

V roku 2008 len jeden  doktorand ukončil doktorandské ńtúdium úspeńnou obhajobou 

doktorandskej prËce. Na doktorantúru boli prijatí dvaja mladí pracovníci. Pracovisko pokračuje 

v činnosti CEEPN, konzorcia polymérnych ústavov strednej a východnej Európy.  

 

III. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských 

zdrojov pre vedu a techniku 
 

1. Údaje o doktorandskom štúdiu 
 

Tabuľka III.1: Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením univerzity 

a fakulty alebo vysokej školy kde sa doktorandský študijný program uskutočňuje 
 

Názov študijného odboru (ŠO) Číslo 

ŠO 

Doktorandský študijný program uskutočňovaný 

na: (uviesť univerzitu a fakultu alebo vysokú školu) 

MakromolekulovË chémia  4.1.19 Fakulta chemickej a potravinËrskej technológie STU 

FyzikËlna chémia 4.1.18 Fakulta chemickej a potravinËrskej technológie STU 

PrírodovedeckË fakulta UK 

Technológia 

makromolekulových lËtok 
5.2.21 Fakulta chemickej a potravinËrskej technológie STU 

OrganickË chémia 4.1.16 PrírodovedeckË fakulta UK 
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Tabuľka III.2: Počet doktorandov celkovo a počet ukončených v r. 2008  
 

Forma Počet k 31.12.2008 Počet ukončených doktorantúr v r. 2008 

 Doktorandi  Ukončenie z dôvodov 

 celkový 

počet 

z toho 

novoprijatí 

úspeńnou 

obhajobou 

uplynutím 

času 
určeného 

na 

ńtúdium 

neobhËjením 

dizertačnej 
prËce alebo 

neudelením 

vedeckej 
hodnosti 

rodinných, 

zdravotných 
a iných, 

resp. bez 

udania 
dôvodu 

nevykonania 

odbornej 
skúńky 

M Ţ M Ţ M Ţ 

 

Denná 
 

3 
 

3 

 

2 
 

0 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

Externá 
 

0 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

2. Zmena formy doktorandského štúdia 

Tabuľka III.3: Preradenie z dennej formy na externú 
 

 

 
 

Počet 

Preradenie z dennej formy na externú 0 

Preradenie z externej formy na dennú 0 

 

3. Prehľad údajov o doktorandoch, ktorí ukončili doktorandské ńtúdium úspeńnou  

obhajobou 

Tabuľka III.4: Menný zoznam ukončených doktorandov v r. 2008  
 

Meno doktoranda Mgr. Branislav HUSÁR 
 

Forma DŃ 
 

DennË, cotutelle s Univerzitou v Clermont Ferrand, 

Francúzsko 

Mesiac, rok nËstupu na DŃ  1.10.2004 
 

Mesiac, rok obhajoby 
  

 17.01.2008, Univerzita Clermont Ferrand, Francúzsko 

Číslo a nËzov vedného odboru 
 

14-05-9 MakromolekulovË chémia 

Meno a pracovisko ńkoliteľa Prom chem. Ńtefan CHMELA, PhD., Ústav polymérov SAV 
 

Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť 
 

FCHPT  STU 
  

4. Údaje o pedagogickej činnosti 

Tabuľka III.5: Prednášky a cvičenia vedené v r. 2008  
 

PEDAGOGICKÁ Prednášky Cvičenia * 

ČINNOSŤ doma v zahraničí doma v zahraničí 

Počet prednášateľov alebo 

vedúcich cvičení** 
6 

 

2   

Celkový počet hodín v r. 2008 166 31   
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Tabuľka III.6: Aktivity pracovníkov na VŠ 

1. 
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti 

diplomových prác: 
3 

2. Počet vedených alebo konzultovaných diplomových prác: 3 

3. Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.) : 7 

4. Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác: 13 

5. Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce: 8 

6. 
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby 

doktorských dizertačných prác: 
3 

7. 
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby 

doktorandských dizertačných prác:  
16 

8. 
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti 

v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách. 
2 

 

 
Tabuľka III.7: Členstvá v odborových komisiách pre doktorandské štúdium  

Menný prehľad pracovníkov, 

ktorí boli menovaní do 

odborových komisií pre 

doktorandské štúdium 

Menný prehľad 

pracovníkov, ktorí pôsobili 

ako členovia vedeckých rád 

fakúlt, VŠ a univerzít
*
 

a správnych rád  

VŠ a univerzít 

Menný prehľad pracovníkov, 

ktorí získali vyššiu vedeckú, 

pedagogickú hodnosť alebo 

vyšší kvalifikačný stupeň (s 

uvedením hodnosti/stupňa) * 

BEREK Duńan (FCHPT STU, PrF 

UK, FPT Púchov) 
BLEHA TomËń (FCHPT STU) OMASTOVÁ MËria – I. 

BLEHA TomËń (FCHPT STU) CAPEK IgnËc (FPT Púchov) HUSÁR Branislav – PhD. 

BORSIG Eberhard (FCHPT STU) 
RYCHLÝ Jozef  

(Univerzita T. Bati, Zlín) 
 

CAPEK IgnËc (FCHPT STU, FPT) 
 

 

CIFRA Peter (FCHPT STU) 
  

 

HRDLOVIČ Pavol (FCHPT STU) 
  

 

CHMELA Ńtefan (FCHPT STU) 
 

 

CHODÁK Ivan (FCHPT STU, FPT) 
 

 

JANIGOVÁ Ivica (FCHPT STU) 
  

LACÍK Igor (FCHPT STU) 
  

LATH Dieter (FCHPT STU) 
  

LAZÁR Milan (FCHPT STU) 
  

LUKÁČ Ivan (FCHPT STU) 
  

NOVÁK Igor (FPT TrUAD) 
  

RYCHLÁ Lyda (FCHPT STU) 
  

RYCHLÝ Jozef (FCHPT STU) 
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5. Iné dôleţité informácie k pedagogickej činnosti 
(najmä skúsenosti s doktorandským ńtúdiom) 

 

Pri Fakulte chemickej a potravinËrskej technológie STU v Bratislave je pracovisko 

akreditované v troch oboroch: MakromolekulovË chémia, Technológia makromolekulových 

lËtok a FyzikËlna chémia, pri Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v dvoch OrganickË 

chémia a FyzikËlna chémia. Ņiaľbohu moņnosť vedeckej výchovy celkove v ńtyroch oboroch na 

dvoch vysokých ńkolËch ani v roku 2008 nepriniesla zvýńenie zËujmu ńtudentov vysokých ńkôl 

o vedeckú výchovu a získali sme tak ako v roku 2007 iba 2 nových doktorandov. Súčasný stav 

doktorandov je pribliņne na polovičke v porovnaní so stavom kedy SAV mala moņnosť 

samostatného ńkolenia doktorandov. Vzhľadom na pomernú úspeńnosť pracoviska pri získavaní 

domËcich a zahraničných projektov a kontraktov sa dostËvame postupne do situËcie, kedy 

hotových vedeckých pracovníkov si budeme musieť „kupovať“ z vysokých ńkôl alebo zo 

zahraničia. Z hľadiska inovËcie výskumnej problematiky a zabezpečenia jej kvality môņe byť 

tËto skutočnosť pre nËs zaujímavË ale dlhodobo nemË ani pre nËs ani pre vysoké ńkoly 

perspektívu ńtandardnú pre akademické a vysokońkolské inńtitúcie.  

Tento poznatok dlhodobo pretrvËva, nedochËdza k jeho nËprave a v momentËlnej situËcii 

nie je videný systematický rozvoj pre doktorandské ńtúdium, ktoré sa takto dostËva do kritickej 

situËcie. Keďņe je podobnË situËcia aj na iných ústavoch SAV, očakËvame, ņe zËsadnú úlohu 

v rieńení tejto otËzky bude zohrËvať predsedníctvo SAV, napr. v presadení legislatívy 

napomËhajúcej získanie doktorandov z krajín mimo EÚ prípadne sa budú diskutovať iné 

rieńenia. 
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IV. Medzinárodná vedecká spolupráca 

 

1. Medzinárodné projekty  

Tabuľka IV.1: Informácie o medzinárodných projektoch  

DRUH PROJEKTU Počet projektov Pridelené 

financie na rok 

2008 zo zahra-

ničných zdrojov 
(prepočítané na 

Sk) 

Pridelené financie na 

rok 2008 z domácich 

zdrojov (Sk) 

A 

organizáci

a je 

nositeľom 

projektu * 

B 

organizácia 

sa podieľa 

na riešení 

projektu 

A B A B 

1. Projekty 6. rámcového programu EÚ 
(neuvËdzať projekty ukončené pred r. 2008) 

 1  6571500.

- 

 1174000.- 

2. Projekty 7. rámcového programu EÚ    4    79000.- 

3. Multilaterálne projekty v rámci 
vedeckých programov COST, INTAS, 

EUREKA, ESPIRIT, PHARE, NATO, 

UNESCO, CERN, IAEA, ESF  a iné.  

 3  1589500.

- 

  

4. Projekty v rámci medzivládnych dohôd 

o vedecko-technickej spolupráci 
(Grécko, ČR, Nemecko a iné). 

6  mobilita  256000.-  

5. Bilaterálne projekty 8  mobilita    

6. Iné projekty financované alebo spolu 

-financované zo zahraničných zdrojov  
--- --- --- --- --- --- 

* Koordinátor alebo analogicky ako pri tabuľke II. 1. 

 

Úspešnosť v získavaní projektov 7. RP EÚ: počet akceptovaných, resp. financovaných 

projektov/počet podaných návrhov. 

      4/8 

 

2. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z uskutočnenej mobility a 

riešenia medzinárodných projektov. 

 

1). V rËmci bilaterËlneho projektu SK-ZA-0015-07 s University of the Free State v JAR sa 

pripravili nové typy Phase Change Materials na bËze parafínov a UV vytvrditeľných 

epoxidov. Zistila sa pomerne vysokË stabilita morfológie týchto systémov (minimËlne 

vytekanie parafínu z matrice) ako aj ich výraznË schopnosť absorbovať teplo.  

 

Výstupy: 

1. LUYT, A. S. - KRUPA, Igor 

Thermal behaviour of low and high molecular weight paraffin waxes used for designing phase 
change materials. In Thermochimica Acta. Vol. 467, (2008), p. 117–120. (1.562 - IF2007) 
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2. LUYT, A. S. - KRUPA, Igor  
Phase change materials formed by UV curable epoxy matrix and Fischer-Tropsch paraffin wax. In 

Energy Conversion and Management. Vol. 50, (2009), p. 57-61.   

 

2).  Pokračovalo sa v rieńení Integrovaného projektu 6RP EÚ P. Cezanne: Integration of Nano-

Biology and ICT to Provide a Continuous Care and Implantable Monitoring System for 

Diabetic patients (Contract No. 031867), www.p-cezanne.eu, na vývoji implantovateľného 

glukózového biosenzora, ktorý je čiastočne podporovaný aj z MVTS prostriedkov. Ústav 

polymérov SAV mË niekoľko zËsadných úloh v projekte − imobilizËcie proteínu  a buniek 

s citlivosťou na glukózu cez FRET princíp, navrhnutie a vývoj okolia proteínu a buniek 

v senzorovej časti biosenzora, vytvorenie biokompatibilnej semipriepustnej membrËny 

ochraňujúcej senzorovú časť, navrhnutie materiËlu pre enkapsulËciu celého senzora, 

optimalizËcia materiËlov pre optickú časť a integrËciu biosenzora. Tento projekt 

predstavuje rozńírenie aktivít Ústavu polymérov SAV do oblasti biokompatibilných 

polymérov a povrchov, materiËlov pre imobilizËciu proteínov a buniek, optických 

a fluorescenčných vlastností a vývoja nových experimentËlnych techník a postupov. 
 

Výstupy: 

1. STACH, Marek – KRONEKOVÁ, Zuzana - KASÁK, Peter – LACÍK, Igor 
  Novel zwitterionic materials in biomedical applications for reduction of biofouling at surfaces 

prepared by electrografting technique. In Zborník príspevkov V. Slovensko-Českej konferencie 

POLYMÉRY 2008, 29. september-1. október 2008, Kongresové centrum SAV, Stará Lesná, 

Slovenská republika. ISBN 978-80-968433-5-0, EAN 9788096843350. PrednËńka L 09 

2. KASÁK, Peter - KRONEKOVÁ, Zuzana – CHORVÁT, Duńan Jr. – KRUPA, Igor– LACÍK, Igor 
Application of zwitterionic hydrogels for immobilization of proteins and as materials against 

biofouling. In Zborník príspevkov V. Slovensko-Českej konferencie POLYMÉRY 2008, 29. 

september-1. október 2008, Kongresové centrum SAV, Stará Lesná, Slovenská republika. ISBN 

978-80-968433-5-0, EAN 9788096843350. PrednËńka L 07 
 

3. KRONEKOVÁ, Zuzana – DANKO, Martin – CHORVÁT, Duńan Jr. – KRUPA, Igor – MOTRO, 

B. – MICHAELI, S. – ECONOMOU, T. – LACÍK, Igor 

Immobilization of the proteins and cells in the alginate hydrogels: their functionality and effect on 
hydrogel properties. In Zborník príspevkov V. Slovensko-Českej konferencie POLYMÉRY 2008, 29. 

september-1. október 2008, Kongresové centrum SAV, Stará Lesná, Slovenská republika. ISBN 

978-80-968433-5-0, EAN 9788096843350. PrednËńka L 08 
 

3).  V projekte The Chicago Diabetes Project: Global collaboration for a functional cure, 

www.chicagodiabetesproject.org, sa podieľame na vývoji mikrokapsúl pre transplantËciu do 

pokusných zvierat v smere ku klinickým testom, enkapsulËcii ľudských pankreatických 

ostrovčekov do polymérnych mikrokapsúl, charakterizovaní mikrokapsúl z rôznych 

svetových pracovísk zapojených v projekte a na celkovej stratégii. Tento rok sa kapsule 

pripravené na nańom pracovisku dostali do testovania v primËtoch s nËdejnými 

výsledkami, ktoré sa momentËlne overujú. TËto spoluprËca je prestíņna, nakoľko sa jednË 

o spoluprËcu s jednými z najvýznamnejńích pracovísk vo svete. Značnú časť činnosti 

predstavovala príprava dokumentov pre FDA s cieľom pripraviť dokument pre 

odsúhlasenie Phase I/II klinických testov. 

Výstupy: 

http://www.p-cezanne.eu/
http://www.chicagodiabetesproject.org/
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1. QI, M. - STRAND, B. L. - MØRCH, Y. - LACÍK, Igor - WANG, Y.  - SALEHI, P.  - BARBARO, 
B.  - GANGEMI, A. - KUECHLE, J. - ROMAGNOLI, T. - HANSEN, M. A. - RODRIGUEZ, L. 

A. -   BENEDETTI, E. - HUNKELER, D.  - SKJÅK-BRÆK, G.  – OBERHOLZER, J.   

 Encapsulation of human islets in novel inhomogeneous alginate-Ca
2+

/Ba
2+

 microbeads: in vitro and 
in vivo function. In Artificial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology. Vol. 36, no. 5, (2008), p. 

403 - 420. (0.857 - IF2007) 

2. KOLLÁRIKOVÁ, Gabriela – DANKO, Martin – CHORVÁT, Duńan Jr. - LACÍK, Igor 

Polyelectrolyte sodium alginate-cellulose sulfate-poly(methylene-co-guanidine) microcapsules: 
relationship between preparation conditions and properties. In Zborník príspevkov V. Slovensko 

Českej konferencie POLYMÉRY 2008, 29. september-1. október 2008, Kongresové centrum SAV, 

Stará Lesná, Slovenská republika. ISBN 978-80-968433-5-0, EAN 9788096843350. PrednËńka L 
10 

 

4). V dlhodobej spoluprËci na kinetike radikËlovej polymerizËcie vo vodnej fËze s BASF SE 

Ludwigshafen, Univerzitou v Göttingene a Queens Univerzitou v Kingstone sa významnou 

mierou podieľame na odhaľovaní zËkonitostí radikËlovej polymerizËcie vo vodnej fËze 

jednak z pohľadu získavania presných rýchlostných konńtËnt polymerizËcie ako aj 

z pohľadu diskusie mechanizmu polymerizËcie. V tomto roku sa podarilo dostať do fËzy, 

kde na zËklade konńtËnt polymerizËcie vo vodnej fËze sa podarilo nasimulovať 

a experimentËlne overiť rýchlosť polymerizËcie a distribúciu molekulovej hmotnosti pre 

kyselinu metakrylovú polymerizovanú vo vodnej fËze v celej konverznej oblasti. 
 

Výstupy: 

1. BUBACK, M. – HESSE, P. – HUTCHINSON, R. A. – KASÁK, Peter – LACÍK, Igor – STACH, 

Marek – UTZ, I. 

Kinetics  and modeling of free-radical batch polymerization of nonionized methacrylic acid in 
aqueous solution. In Industrial and Engineering Chemistry Research. Vol. 47, (2008), p. 8197-

8204. (1.749 - IF2007) 
 

2. BEUERMANN, Sabine – BUBACK, Michael – HESSE, Pascal – HUTCHINSON, Robin A. – 

KUKUČKOVÁ, Silvia – LACÍK, Igor 
Termination kinetics of the free-radical polymerization of nonionized methacrylic acid in aqueous 

solution. In Macromolecules. Vol. 41, (2008), pp. 3513–3520. (4.411 - IF2007) 

3. STACH, Marek – LACÍK, Igor – CHORVÁT, Duńan Jr. – BUBACK, Michael – HESSE, Pascal – 
HUTCHINSON, R. A. – TANG, L. 

 Propagation rate coefficient for radical polymerization of N-Vinyl pyrrolidone in aqueous solution 

obtained by PLP-SEC. In Macromolecules. Vol. 41, (2008), p. 5174–5185. (4.411 - IF2007) 
 

5). V rËmci dlhodobej spoluprËce a medziakademickej dohody s belgickou Flemish Science 

Foundation sme spolupracovali s Cath. Univ. Leuven v oblasti termodynamiky priestorovo 

obmedzovaných biomakromolekúl. Dospelo sa ku vysvetleniu neočakËvanej konformËcie 

pri translokËcii tuhých makromolekúl medzi nanopórmi. 
 

Výstupy: 

1. CIFRA, Peter – LINSE, P. – NIES, E. 

Energy-driven asymmetric partitioning of a semiflexible polymer between interconnected cavities. 

In Journal of Physical Chemistry B. Vol. 112, (2008), p. 8923-8927. (4.086 - IF2007) 
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3. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a 

národných komitétoch SR. 
 

Berek Dušan  nËrodný reprezentant SR v Polymer Division IUPAC 

 člen trvalého Vedeckého výboru POLYCHAR, Denton, USA 

 člen Riadiaceho výboru Central European Group of Separation Science 

 člen Americkej chemickej spoločnosti 
 

Bleha Tomáš   člen European Academy of Science and Arts 

Florián Štefan  člen výkonného výboru a predseda komisie Slovenskej spoločnosti priemyselnej 

chémie 
 

Lacík Igor  člen IUPAC Subcommittee “Modeling of Polymerization Kinetics and 

Processes” 

 člen Bioencapsulation Research Group a COST 856  

 Omastová Mária  nËrodnË reprezentantka SR v European Polymer Federation 

Rychlá Lyda  členka NËrodného komitétu FEANI (Fédération Européenne d'Associations 

Nationales d' Ingenieurs)  

 členka European Academy of Science and Arts 

Stach Marek  člen IUPAC Subcommittee “Modeling of Polymerization Kinetics and 

Processes” 

 

4. Členstvo v redakčných radách časopisov v zahraničí. 
 

Berek Dušan  člen edičnej rady Macromolecules - An Indian Journal (India) 

 člen edičnej rady International Journal of Polymeric Materials (USA) 

 člen edičnej rady Analytical Sciences (India) 

 člen edičnej rady Current Analytical Chemistry (Pakistan) 
 

Chodák Ivan  člen edičnej rady Plasty a kaučuk (ČR) 

Lacík Igor  člen International advisory board časopisu Chemical Industry and Chemical 

Engineering Quarterly (Srbsko a Čierna Hora) 
 

Novák Igor  externý člen edičnej rady časopisu  CHEMagazín (ČR) 

Rychlý Jozef  člen edičnej rady Journal of Macromolecular Science - Pure and Applied 

Chemistry (USA) 

 

 

5. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré ústav organizoval alebo sa na ich 

organizácii podieľal, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu 

podujatia. Do tejto kategórii patria podujatia s aspoň 30 % zahraničných účastníkov. 

 

V. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI O POLYMÉROCH POLYMÉRY 2008 

28.09. - 1.10. 2008, Kongresové centrum Academia, StarË LesnË 

Pôvodným zËmerom Dní polymérov, ktoré boli organizované prvýkrËt v roku 2000, bolo 

stretnutie pracovníkov Ústavu makromolekulovej chémie Akadémie vied ČR v Prahe a Ústavu 

polymérov SAV v Bratislave za účelom prekonania útlmu vzËjomnej spoluprËce. Cieľom 

týchto   stretnutí   bolo  a   je  umoņniť  stretnutie  najmä   mladých   spolupracovníkov   hlavne  
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doktorandov a mladńích vedeckých pracovníkov, aby prezentovali svoje najnovńie výsledky a 

nańli spoločné témy pre budúce projekty hlavne na bilaterËlnej úrovni, ktoré by sa eventuËlne 

mohli rozrËsť do multilaterËlnych projektov. Pôvodne dvojstranné stretnutie sa v ďalńích 

ročníkoch rozrËstlo o ďalńích účastníkov či uņ z akademických pracovísk alebo z priemyslu. 

Tento rok Konferenciu organizoval Ústav polymérov SAV v Kongresovom centre SAV v Starej 

Lesnej koncom septembra. Konferencie sa zúčastnili aj účastníci z iných inńtitúcií v ČR a SR a 

to VŃCHT Praha, Univerzita T. Bati Zlín, Karlova univerzita Praha, Univerzita Pardubice, 

TechnickË Univerzita  Brno, SYNPO Pardubice, VÚSAPL Nitra, FCHPT STU Bratislava a 

Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín. Výrazným obohatením tohtoročnej konferencie 

bola prítomnosť prednËńateľov z Francúzska, Juhoafrickej republiky a zo Srbska. 

Program konferencie pripravil vedecký výbor v zloņení: F. RypËček, K. Ulbrich, J. 

KovËřovË, J. Roda, J. JančËř, P. SËha, D. Bakoń, A. UjhelyiovË, J. Rychlý, Ń. Chmela, M. 

OmastovË a I. SrokovË. Hladký priebeh konferencie zabezpečil organizačný výbor z Ústavu 

polymérov SAV v zloņení: Ń. Chmela, J. Rychlý, M. OmastovË Z. HlouńkovË, K. CsomorovË, 

S. PodhradskË a A. FiedlerovË. 

V rËmci slËvnostného otvorenia konferenciu pozdravil I. Zahradník, podpredseda SAV a F. 

RypËček, riaditeľ ÚMCH Praha. Na slËvnostnom otvorení konferencie J. Rychlý, riaditeľ  a Ń. 

Chmela, predseda VR odovzdali Čestnú medailu Ústavu polymérov SAV Prof. S. Commereuc, 

riaditeľke ENSCCF z University B. Pascala z Clermont-Ferrand, Prof. Luytovi z University of 

Free State z Juhoafrickej republiky a Prof. M. Chehinimu z Université Paris Diderot  za 

intenzívnu spoluprËcu uskutočnenú v rËmci mnohých stËņí pracovníkov ústavu na uvedených 

pracoviskËch. PrednËńky ocenených tvorili úvodnú časť vedeckého programu. Celkovo bolo na 

konferencii prednesených 36 prednËńok, ktoré boli veľmi starostlivo pripravené obsahovo aj 

formËlne. Väčńina príspevkov bola prednesenË v angličtine. Veľmi úspeńnË bola aj večernË 

dvojhodinovË posterovË sekcia kde sa intenzívne diskutovalo 39 vývesiek. ZËmer konferencie 

umoņniť mladým vedeckým pracovníkom prezentËciu ich výsledkov bol  úspeńne naplnený.  

Konferencia Polyméry 2008 mala hladký priebeh a účastníci ocenili najmä pracovnú 

atmosféru ako aj spoločenský program.  

Nasledujúce stretnutie sa bude konať v roku 2010 a bude ho organizovať Ústav 

makromolekulËrni chemie AV ČR. 

 

WORKSHOP PRI PRÍLEŢITOSTI OTVORENIA  

SPOLOČNÉHO SLOVENSKO-POĽSKÉHO LABORATÓRIA. 

9. - 10.10.2008, Kongresové centrum Smolenice 

V dňoch 9. a 10. októbra sa v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach uskutočnil 

SYNADPOL workshop, ktorý sa konal pri príleņitosti zaloņenia Spoločného slovensko-

poľského laboratória. Laboratórium bolo zaloņené 1. januËra 2008 ako spoločné vedecké 

pracovisko Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied a Centra Materialow Polimerowych 

i Wenglowych Polskiej Akademie Nauk v Zabrze. NËzov novovytvoreného laboratória je 

Laboratórium syntézy a charakterizËcie progresívnych polymérových a biopolymérových 

materiËlov (Synthesis and characterization of advanced polymer and biopolymer materials, 

akronym SYNADPOL). Spoločné laboratórium by malo pôsobiť v súčinnosti s novovytvorenou 

sieťou polymérnych inńtitútov strednej a východnej európy (Central and East European 

Polymer Network).  

Cieľom vytvoreného Laboratória je integrËcia a zdieľanie spoločného vedeckého priestoru 

najmä v  oblasti   biokompatibilných a  biodegradovateľných  polymérnych  materiËlov  ako aj  
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vyuņitie týchto materiËlov v biologických a medicínskych aplikËciËch. SpoločnË aktivita by 

mala zvýńiť konkurencieschopnosť výskumu obidvoch inńtitúcií, ako aj skvalitniť vedeckú 

výchovu mladých adeptov polymérnej chémie. 

Z poľskej strany sa stretnutia zúčastnili: Prof. Andrzej Dworak (riaditeľ Centra), Dr. 

Barbara Trzebicka, Dr. Agnieszka Kowalczuk a Paweł Weda, zastupujúci poľský partnerský 

ústav, a Prof. Andrzej Duda z Centrum Badań Molekulowych a Makromolekulovych PAN 

v Łodżi zastupujúci Poľskú chemickú spoločnosť. Vo ńtrvtok 9.10. sa poľskí hostia oboznËmili 

s hlavnými tematikami rieńenými na Ústave polymérov, ako aj s vybavením jednotlivých 

laboratórií. Na druhý deň pokračovalo stretnutie slËvnostným programom, na ktorom boli 

prítomní aj podpredseda SAV pre II. Oddelenie Dr. Ivan Zahradník a Dr. MËria OmastovË 

z Ústavu polymérov zastupujúca OS Polyméry Slovenskej chemickej spoločnosti. Slovenskú 

stranu zastupoval riaditeľ Ústavu polymérov Dr. Jozef Rychlý a ďalńí vedúci pracovníci ústavu. 

Program otvorili svojimi príhovormi I. Zahradník, A. Duda a M. OmastovË, ktorí vyjadrili 

podporu myńlienke spËjania sa v rËmci spoločného vedeckého priestoru. Nasledovalo 

predstavenie oboch inńtitúcií v prezentËciËch A. Dworaka a J. Rychlého. V oboch prednËńkach 

boli predstavené hlavné smery výskumu v partnerských pracoviskËch. Smerovanie Centra 

v Zabrze určuje najmä výskum v oblasti biokompatibilných polymérov a nanońtrukturËlnych 

materiËlov, kde je snaha o kontrolu vlastností na molekulovej úrovni. Zvýńený zËujem 

o polyméry a biopolyméry ńité na mieru bolo cítiť aj z predstavenia jednotlivých tematík 

rieńených na Ústave polymérov SAV. Ďalńími silnými strËnkami výskumu sú aj nové metódy 

charakterizËcie polymérov a biopolymérov, do čoho moņno zahrnúť aj predpoveď sprËvania sa 

makromolekúl teoretickými fyzikËlnymi prístupmi. V druhej časti stretnutia bol predstavený 

koncept Laboratória v prezentËcii J. Kroneka, ako aj hlavné vedecké smerovanie jednotlivých 

skupín zapojených do spoločného pracoviska v prezentËciËch A. Kowalczuka a M. Danka. 

Taktieņ sa zúčastnení oboznËmili so súčasnou spoluprËcou oboch pracovísk a s dosiahnutými 

výsledkami. 

 

 

KÓREJSKO – SLOVENSKÝ WORKSHOP – SYMPOSIUM ON POLYMERS 

25. – 29.08.2008, Ústav polymérov SAV 
 

Workshop sa uskutočnil v Ústave polymérov SAV v Bratislave, zhodou okolností asi dva 

mesiace po nËvńteve veľvyslanca Kórejskej republiky p. Parka na Predsedníctve SAV, počas 

ktorej sa rokovalo o moņnostiach vedeckej spoluprËce medzi oboma krajinami. ZËujem o 

spoluprËcu je umocnený prítomnostou veľkých kórejských investorov KIA/Hyunday a 

SAMSUNG na Slovensku. Uvedené firmy povaņujú Slovensko za perspektívnu a vďaka jej 

polohe dokonca za strategickú oblasť. 

Jedným z hlavných cieľov podujatia bolo nadviazanie priamych vedeckých kontaktov, ktoré 

budú smerovať k spoločným výskumným projektom. 

Podujatie otvorili I. Zahradník, podpredseda SAV pre II. Oddelenie vied SAV, J. Rychlý, 

riaditeľ Ústavu polymérov, T. Chang, vedúci kórejskej delegËcie a organizËtor podujatia D. 

Berek. ZËkladné informËcie o podujatí boli umiestnené na portËli SAV. OficiËlnu strËnku akcie 

podporilo prijatie kórejskej delegËcie na Veľvyslanectve Kórejskej republiky, na ktorom sa za 

SAV zúčastnili jej predseda Ń. Luby, podpredsedovia J. SlezËk a I. Zahradník, riaditeľ Ústavu 

polymérov J. Rychlý a D. Berek.   

Na workshope sa zúčastnila skupina ńiestich kórejských vedcov s prednËńkami: 

Priezvisko, meno/ pracovisko/funkcia/ ńpecializËcia/ mailovË adresa/ nËzov prednËńky  

1. Chang, Taihyun/POSTECH/Professor/Molecular Characterization of Polymers/054-279-2109/ 
tc@postech.ac.kr /HPLC Characterization of Polymers 

  

mailto:Polymers/054-279-2109/tc@postech.ac.kr
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2. Sohn, Byeong-Hyeok/Seoul National Univ./Assoc. Professor/Polymeric Nanomaterials/02-880-
9118/ bhsohn@snu.ac.kr/Mixtures of Block Copolymer Micelles for Nanotechnology Applications  

3. Chang, Ji Young/Seoul National Univ./Professor/Polymer Chemistry/02-880-7190/ jichang@ 
snu.ac.kr /Polymeric Materials for Molecular Recognition 

4. Kim, Hwan Kyu/Korea Univ./Professor/Optoelectronic polymer materials/041-860-1493/ 
hkk@korea.ac.kr/Luminescent Lanthanide-Cored Dendrimer Materials Through Molecular 

Architecture Engineering   

5. Yuk, Soon Hong/Hannam Univ./Assoc. Professor /Biopolymers/042-629-8279/ shyuk@hnu.kr / 
Design and Characterization of Drug Delivery System with Molecular Imaging Functionality 

6. Lee, Wonmok/Sejong University/Assistant Professor/Polymeric Nanomaterials/02-3408-3120/ 
wonmoklee@sejong.ac.kr/Block Copolymer Photonic Crystal: Fabrication, Characterization and 

Application. 

Na podujatí odznelo tieņ osem prednËńok pracovníkov Ústavu polymérov, ktorí prezentovali 

aj deväť vývesiek. Abstrakty príspevkov sa nachËdzajú vo vydanom zborníku. K dispozícii 

kórejským účastníkom bolo aj viac ako 30 vývesiek starńích prËc pracovníkov Ústavu 

polymérov. Po prednËńkach, ako aj počas výveskovej sekcie prebehli ņivé diskusie.  

 

 

6. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada ústav v r. 2009 (anglický a 

slovenský nËzov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail 

zodpovedného pracovníka). 
 

1. 2
nd 

Bratislava Young Polymer Scientists Workshop BYPoS (Druhý bratislavský 

workshop mladých vedcov so zameraním na celú oblasť polymérnej chémie), Krompachy 

Plejsy, February 2-6, 2009; zodpovedný pracovník: Podhradská Silvia, telefón: 5477 

3308, e-mail: upolpodh@savba.sk 
 

2. 3
rd

 International Conference on Polymeric Materials in Automotive PMA 2009 

(MedzinËrodnË konferencia o polymérnych materiËloch v automobilovom priemysle 

2009), Hotel Bonbón - Bratislava, Slovak Republic, April 21–23, 2009; zodpovedný 

pracovník: Chodák Ivan, telefón: 5477 1603, e-mail: upolchiv@savba.sk 
 

 

7. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných 

konferencií. 
 

Berek Dušan 

 

 člen trvalého vedeckého výboru konferencií Polychar, Denton, Texas, USA   

 predseda organizačného výboru POLYCHAR 2010 na Slovensku 

 predseda organizańného výboru Workshop–Symposium on Polymers, 

KOSEF–SAV, Ústav polymérov SAv, Bratislava, august 2008 

 člen Riadiaceho výboru Central European Group of Separation Science 

a z tohoto titulu člen MedzinËrodného vedeckého výboru Sympózii 
o separačných vedËch v Primońtene, ChorvËtsko, september 2008 

a v Siófoku, september 2009 

 člen vedeckého výboru sympózia Chemistry in biology 2008 

 člen Vedeckého výboru IUPAC World polymer Congress 2010 
 

Csomorová Katarína  členka organizačného výboru V. česko-slovenských dní o polyméroch, 

kongresové centrum Academia, StarË LesnË, september-október 2008 

tajomníčka organizačného výboru MedzinËrodnej konferencie Polymeric 

Materials in Automotive PMA 2009, Hotel Bonbón Bratislava, april 2009 
 

Danko Martin  člen organizačného výboru 2
nd

 Bratislava Young Scientists Workshop, 

Krompachy Plejsy, februËr 2009 

  
 

mailto:bhsohn@snu.ac.kr
mailto:Chemistry/02-880-7190/jichang@snu.ac.kr
mailto:Chemistry/02-880-7190/jichang@snu.ac.kr
mailto:Chemistry/02-880-7190/jichang@snu.ac.kr
mailto:materials/041-860-1493/hkk@korea.ac.kr
mailto:%20shyuk@hnu.kr
mailto:Nanomaterials/02-3408-3120/wonmoklee@sejong.ac.kr
mailto:upolpodh@savba.sk
mailto:upolchiv@savba.sk
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Fiedlerová Agnesa  členka organizačného výboru V. česko-slovenských dní o polyméroch, 

kongresové centrum Academia, StarË LesnË, september-október 2008 
 

 

Hloušková Zuzana  členka organizačného výboru V. česko-slovenských dní o polyméroch, 

kongresové centrum Academia, StarË LesnË, september-október 2008 

 členka organizačného výboru 2
nd

 Bratislava Young Scientists Workshop, 

Krompachy Plejsy, februËr 2009 

 členka organizačného výboru MedzinËrodnej konferencie Polymeric 

Materials in Automotive PMA 2009, Hotel Bonbón Bratislava, april 2009 
 

Chmela Štefan  predseda organizačného výboru V. česko-slovenských dní o polyméroch, 

kongresové centrum Academia, StarË LesnË, september-október 2008 

Chodák Ivan  predseda organizačného výboru MedzinËrodnej konferencie Polymeric 

Materials in Automotive PMA 2009, Hotel Bonbón Bratislava, april 2009 

 člen International Organizing Committee EUROFILLERS 2009, 

Alessandria, Italy, June 2009  

 člen International Advisory Committee ICHTM 09 International 

Conference on High Tech Materials, Kharagpur, India, Febr 2009 
 

Janigová Ivica  členka organizačného výboru MedzinËrodnej konferencie Polymeric 

Materials in Automotive PMA 2009, Hotel Bonbón Bratislava, april 2009 
 

Kronek Juraj  člen organizačného výboru 2
nd

 Bratislava Young Scientists Workshop, 

Krompachy Plejsy, februËr 2009 
 

Omastová Mária  členka organizačného výboru V. česko-slovenských dní o polyméroch, 

kongresové centrum Academia, StarË LesnË, september-október 2008 

 členka organizačného výboru EUROPOLYMER CONFERENCE 2008 

EUPOC 2008, Advanced Polymeric Materials for the Energy Resources 

Exploitation: Synthesis, Properties and Applications 
 

Mošková Daniela  členka organizačného výboru 2
nd

 Bratislava Young Scientists Workshop, 

Krompachy Plejsy, februËr 2009 

Podhradská Silvia  členka organizačného výboru V. česko-slovenských dní o polyméroch, 

kongresové centrum Academia, StarË LesnË, september-október 2008 

 predsedníčka organizačného výboru 2
nd

 Bratislava Young Scientists 

Workshop, Krompachy Plejsy, februËr 2009 
 
 

Rychlý Jozef  člen organizačného výboru V. česko-slovenských dní o polyméroch, 

kongresové centrum Academia, StarË LesnË, september-október 2008 

Šivová Mária  členka organizačného výboru MedzinËrodnej konferencie Polymeric 

Materials in Automotive PMA 2009, Hotel Bonbón Bratislava, april 2009 
 

 

 

8. Účasť expertov na hodnotení projektov RP, ESF, prípadne iných. 

 

Berek Dušan 

 

 člen evaluačnej komisie výskumných projektov Portuguese Foundation for 

Science and Technology 

Bleha Tomáš  SME Associations Call 2 7. FP  EU Brussels 

 člen panelu EC DG Research, ktorý hodnotil Institute of Polymers BAV, 

Sofia 

Rychlý Jozef  hodnotiteľ projektov pre  National University Research Council – Executive 

Agency for Higher Education and Research Funding, Bukureńť, Rumunsko 
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9. Medzinárodné ocenenia a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci. 
 

Capek Ignác  Cena redakcie Elsevier Award 2008 za „Most Cited Paper 2004–2007“ 

Preparation of metal nanoparticles in water-in-oil (w/o) microemulsions. In 

Advances in Colloid and Interface Science. Vol. 110, (2004), p. 49-74. 
 

V. Vedná politika. 

(ńtúdie, legislatívne iniciatívy a pod., neopakovať v kap. VIII.) 

Účasť ústavu na rozvoji vednej politiky sa realizuje cez predsedu SKVH prof. Ing. TomËńa 

Blehu, DrSc., Ing. Lydu Rychlú, DrSc. v predsedníctve Snemu SAV a prof. Ing. Ivana 

ChodËka, DrSc. v Predsedníctve SAV. 
 

 

VI. Spolupráca s univerzitami a inými subjektmi v oblasti vedy a techniky v 

SR.  

 

1. Prehľad spolupracujúcich vysokých škôl (fakúlt) a výsledky spolupráce.  

(v kap. II sú tieto výsledky uvedené iba v rËmci najvýznamnejńích výsledkov pracoviska, tu 

sa uvedú úhrnne v rozsahu podľa uvËņenia organizËcie). 

 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava – Ústav fyziky 

a fyzikálnej chémie: spoluprËca v rËmci rieńenia VEGA projektu 1/3036/27 Výskum 

elektro-optických vlastností nových organických zlúčenín ako prekurzorov pre prípravu 

materiálov aplikovateľných v elektronike a nano- technologií - (Hrdlovič Pavol) 

 Materiálovotechnologická fakulta STU, Trnava, Oddelenie zvËrania – výskum 

ńpeciËlnych adhezív na lepenie kovov (NovËk Igor) 

 Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra technológií 

a materiálov – skúmanie povrchových úprav kovov a plastov (NovËk Igor, PollËk 

Vladimír) 

 
2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi (pozn. ako k bodu 

1.) 
 

--- 

 

3. Úplný prehľad vyriešených problémov pre mimoakademické organizácie, 

s uvedením finančného efektu. 

 Ecoson s.r.o., Nové Mesto nad Váhom - spoluprËca v oblasti výskumu a spËjanie lepením  

zariadení, ktoré vyuņívajú energiu ultrazvuku. SpoluprËca pokračuje v oblasti lepenia 

ultrazvukových meničov z hliníkovej zliatiny na substrËt z nehrdzavejúcej ocele na zËklade 

dodËvateľsko-odberateľských vzťahov medzi ÚPo SAV a touto firmou (NovËk Igor, PollËk 

Vladimír)  
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4. Spoločné pracoviská s univerzitami. 

V roku 2008 sa zaloņilo spoločné pracovisko Ústavu polymérov SAV a Ústavu 

polymérnych materiËlov FCHPT STU s nËzvom Centrum biodegradovateľných plastov 

a kompozitných materiËlov. Centrum je umiestnené v priestoroch oboch inńtitúcií. Úlohou 

centra je koordinovať spoločné prËce v oblasti vymedzenej nËzvom Centra. Zmluvu 

podpísali slËvnostne 12. 05. 2008 dekan Fakulty chemických a potravinËrskych technológií 

STU prof. Ing. D. Bakoń, DrSc. a riaditeľ Ústavu polymérov SAV Ing. J. Rychlý, DrSc. 

V prvom polroku spoluprËce sa rieńili spoločne najmä prËce, týkajúce sa zmesí Ecoflex 

s kyselinou polymliečnou a polyhydroxybutyrËtom. Zdruņenou investíciou sa zakúpil 

prístroj RPA v hodnote cca 1.5 mil. Sk. 

 

VII. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou 

 
1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou 

NËzov, partner(i), rok zaloņenia, zameranie 

--- 

2. Spoločné multilaterálne alebo bilaterálne projekty s účasťou organizácií 

aplikačnej sféry 

NËzov, partner(i), obdobie rieńenia, zameranie 

1. Projekt APVV-0203-07: Výskum technológií spracovania dolomitu a magnezitu na 

hydroxid horečnatý, oxid horečnatý a uhličitan vËpenatý; Ústav anorganickej chémie, 

technológie a materiËlov FCHPT STU, Bratislava, Duslo Ńaľa a.s.; 06.2008 – 12. 2010; 

zodpovedný rieńiteľ za Ústav polymérov:  ChodËk Ivan 

 

3. Kontraktový – zmluvný výskum (vrËtane zahraničných kontraktov) 

1. Spolupracujúca firma: BASF, Nemecko 

Objem získaných prostriedkov v danom roku (finančné objemy, ktoré v danom roku prińli  

na účet organizËcie): 25 000 Euro 

CelkovË dĺņka kontraktu: 15 mesiacov s moņnosťou predĺņenia 

2. Spolupracujúca firma: Ivoclar Vivadent, Lichtensteinsko 

Objem získaných prostriedkov v danom roku (finančné objemy, ktoré v danom roku prińli  

na účet organizËcie): 21 000 CHF 

CelkovË dĺņka kontraktu: 12 mesiacov  

3. Spolupracujúca firma: BASF SE Ludwigshafen Nemecko 

Rýchlostné konńtanty radikËlovej polymerizËcie polËrnych a ionizovateľných monomérov 

Objem získaných prostriedkov v danom roku (finančné objemy, ktoré v danom roku prińli  

na účet organizËcie): 16 250 Euro 

CelkovË dĺņka kontraktu: od r. 2004 do r. 2009 (diskutuje sa ďalńie predĺņenie do r. 2012) 
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4. Krátkodobé spolupráce s finančným efektom, celková suma prostriedkov, ktoré 

v danom roku prišli na účet organizácie, zoznam spolupracujúcich firiem, 

zameranie spolupráce 

 

 VIPO, Partizánske -  merania DMTA gúm; finančný efekt: 40 500,- Sk 

 ECOSON s. r.o., Nové Mesto n.Váhom - lepenie zdrojov ultrazvuku na nerezový substrËt 

formou subdodËvok; finančný efekt: 51 900,- Sk 

 AMIKOL s.r.o., Bratislava - dodËvky elektrovodivého lepidla ELEKTROPOL-1; 

finančný efekt: 9 640,- Sk 

 Best Business, s.r.o., Praha, ČR – vypracovanie odborného posudku; finančný efekt: 736 

500,- Sk 

 Ústav zoológie SAV, Bratislava – spoluprËca na projekte Vyuņitie lariev muchy Lucilia 

Caesar v medicíne pri liečbe hnisajúcich rËn; finančný efekt: 50000,- Sk 

 VW, a.s., Bratislava – reologické merania viskozity vzoriek; finančný efekt: 10 000,- Sk 

 Mondi, SCP, Ruţomberok – stanovenia tuhosti ohybom vzoriek beltu lisovej časti; 

finančný efekt: 9 800,- Sk 

 

5. Vývoj nových produktov a technológií 

--- 

 

6. Iná činnosť potenciálne vyuţiteľná pre potreby praxe (napr. biomedicínsky, 

farmaceutický výskum a výskum ekologického charakteru, činnosť 

s nepriamymi hospodárskymi prínosmi)   

1.  The Chicago Diabetes Project: Global collaboration for a functional cure  

Spolupracujúca firma:  University of Illinois, Chicago, spoluprËca sponzorovanË cez 
Washington Heath Square Foundation  

Objem získaných prostriedkov v danom roku (finančné objemy, ktoré v danom roku prińli  

na účet organizËcie): 50 000 USD 

CelkovË dĺņka kontraktu: od r. 2006 do r. 2009, kontrakt sa obnovuje kaņdý rok 

 

7. Najdôleţitejšie výsledky spoluprác s aplikačnou sférou (text max. 20 riadkov)    

V dlhodobej spoluprËci na kinetike radikËlovej polymerizËcie vo vodnej fËze s BASF SE 

Ludwigshafen, Nemecko sa podarilo dostať do fËzy, kde na zËklade konńtËnt polymerizËcie 

vo vodnej fËze sa podarilo nasimulovať a experimentËlne overiť rýchlosť polymerizËcie 

a distribúciu molekulovej hmotnosti pre kyselinu metakrylovú polymerizovanú v celej 

konverznej oblasti. 

V projekte The Chicago Diabetes Project: Global collaboration for a functional cure, 

www.chicagodiabetesproject.org, sa podieľame na vývoji mikrokapsúl pre transplantËciu do 

pokusných zvierat v smere ku klinickým testom, enkapsulËcii ľudských pankreatických 

ostrovčekov do polymérnych mikrokapsúl, charakterizovaní mikrokapsúl z rôznych 

svetových  pracovísk  zapojených  v  projekte  a  na  celkovej stratégii. Tento rok sa kapsule  

http://www.chicagodiabetesproject.org/
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pripravené na nańom pracovisku dostali do testovania v primËtoch s nËdejnými výsledkami, 

ktoré sa momentËlne overujú. TËto spoluprËca je prestíņna, nakoľko sa jednË o spoluprËcu 

s jednými z najvýznamnejńích pracovísk vo svete. Značnú časť nańej činnosti predstavovala 

príprava dokumentov pre FDA s cieľom pripraviť dokument pre odsúhlasenie Phase I/II 

klinických testov. 

 

VIII. Aktivity pre vládu SR, Národnú radu SR, ústredné orgány štátnej 

správy  SR a iné organizácie 
 

1. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v 

spolupráci s Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi 

alebo pre ich potrebu. 
 

--- 

2. Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR, ministerstiev SR a 

pod.  

 

Bleha Tomáš  predseda Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (SKVH)  
 
 

Hrdlovič Pavol  člen Komisie pre udeľovanie čestných nËzvov ńkolËm a ńkolským 

zariadeniam, Ministerstvo ńkolstva SR 
 

 

Chodák Ivan  člen Pracovnej skupiny ministra hospodËrstva pre inovËcie 

 
 

3. Expertízna činnosť a iné sluţby pre štátnu správu a samosprávy. 
 

--- 

 

4. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO. 
 

--- 

 

IX. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity; ceny a vyznamenania 

 

1. Vedecko-popularizačná činnosť (počet kniņných publikËcií, prednËńok, príspevkov v 

tlači, rozhlase, televízii a pod.) * 

 

 Príspevky - prednášky a vývesky 
 

1. BLEHA, TomËń 

Budeme mať „inteligentné“ polyméry?  PrednËńka v rËmci Dňa otvorených dverí, Ústav polymérov 
SAV, 26. november 2008 

 

2. CHODÁK, Ivan  - vystúpenie v televízii pri príleņitosti podpísania zmluvy o vytvorení spoločného 
pracoviska s Ústavom polymérnych materiËlov FChPT STU, interview v TA3, niekoľko krËtkych 

vystúpení v ST1, viaceré vystúpenia v rozhlase 
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3. CHODÁK, Ivan -  vystúpenie v Slovenskom rozhlase v relËcii o biodegradovateľných plastoch 
 

4. LACÍK, Igor 

Polyméry v liečbe a monitorovaní cukrovky. Slovenská chemická spoločnosť, 2.04.2008, 
Bratislava, Slovenská republika. PozvanË prednËńka v rËmci Chemických horizontov 2008  

 

5. NOVÁK, Igor -  rozhovor  v Slovenskom rozhlase  o aplikËciiach lepidiel v praxi  
 

 

 

6. NOVÁK, Igor - 2 prednËńky na veľtrhu Industry – Expo 2008, Incheba a na veľtrhu  Carplast 2008, 
Incheba Expo, Bratislava. 

 

7. RYCHLÝ, Jozef  
Prečo eńte pouņívame papier ?  PrednËńka v rËmci Dňa otvorených dverí, Ústav polymérov SAV, 

26. november 2008 

 

 Príspevky v populárno – vedeckých časopisoch, ENSAV: 
 

1. KASÁK, Peter  

Výskum rieńi a ponúka: Z programov Ústavu polymérov SAV. ENSAV, roč. 2, (2008) 

 
2. LACÍK, Igor - KASÁK, Peter 

Smery bËdania − výskumné témy Oddelenia ńpeciËlnych polymérov a biopolymérov UPo SAV. 

ENSAV, roč. 2, (2008) 
 

3. KRONEK, Juraj 

Vyuņitie polymérov na bËze 2-oxazolínov na konzervËciu papierových nosičov, VýročnË sprËva 

o činnosti SAV za rok 2007, kapitola II.1. Najvýznamnejńie výsledky vedeckej prËce, odsek B. 
Rieńenie zËvaņných problémov pre spoločenskú prax, str. 37 

 

4. KRONEK, Juraj – LUSTOŇ, Jozef  
Nové polymérne materiËly s vyuņitím v bioaplikËciËch, ENSAV, roč. 2, 2008, č. 5, Výskum rieńi a 

ponúka 
 
5. LACÍK, Igor - STACH, Marek - UČŇOVÁ, Lucia - KASÁK, Peter - CHORVÁT, Duńan  Jr. 

RadikËlovË polymerizËcia vo vodnej fËze − zaradenie výsledku výskumu do SprËvy SAV za r. 

2007 

 
6. NOVÁK, Igor 

Maľujeme a natierame v interiéri. In Urob si sám. Roč. 11, č. 3, (2008), s. 34-50. 

7. NOVÁK, Igor 
Lepenie plastov v domËcnosti. In Urob si sám. Roč. 11, č. 6, (2008), s. 22–26. 

8. NOVÁK, Igor 

Obnovujeme nËtery dreva a kovu. In Urob si sám. Roč. 11, č. 7, (2008), s. 35–53. 

9. NOVÁK, Igor - POLLÁK Vladimír - JASENÁK J. 
Vyuņitie adhezív pri lepení automobilov. In AI Magazín Roč. 1, č. 5 (2008), s. 52 – 53. 

 

10. POLLÁK, Vladimír 
NanomateriËly-budúcnosť technológií? In JERZ, J. a kol. Eds. Rozprávanie o materiáloch a 

technológiách.Ústav materiËlov a mechaniky strojov SAV, Bratislava 2008. ISBN 978-80-970027-

6-3. S. 63-71. 
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2. Usporiadanie domácich vedeckých podujatí (vrËtane kurzov a ńkôl), s uvedením 

nËzvu podujatia, dËtumu, miesta konania a počtu účastníkov. 

 

a) zahraničné* - Kapitola IV. 4 
 

 

b) domáce 

WORKSHOP S CHEMOLAKOM  SMOLENICE A.S. 

29.05.2008, Ústav polymérov SAV  

 

Hľadanie nových kontaktov a podnetov smerom zo sféry zËkladného výskumu k výrobe a 

naopak  bolo aj cieľom  workshopu  “Progresívne polymérne materiËly a nËtery”, ktorý 

zorganizoval Ústav polymérov SAV (ÚPo SAV) dňa 29. mËja 2008 a zúčastnili sa ho 

predstavitelia  Chemolaku a.s. Smolenice (ChS) a Fakulty chemickej a potravinËrskej 

technológie – Ústavu polymérnych materiËlov (FCHPT-ÚPM).  Podnetom k tomuto stretnutiu 

bola iniciatíva manaņmentu Chemolaku,  ale aj skutočnosť, ņe s Chemolakom Smolenice mal 

Ústav polymérov v osemdesiatych rokoch veľmi úzke kontakty, v ktorých sa ņiaľ v posledných 

15 rokoch nepodarilo pokračovať. Kaleidoskop prezentËcií pracovníkov ÚPo SAV (I. Lacík, I. 

Capek, Ń. Chmela, M. Danko, I. ChodËk, I. NovËk, J. Lustoň) doplnili I. Hudec z FCHPT-ÚPM 

a S. KrejčovË z (ChS). Z prezentËcií a nasledovnej diskusie pri spoločnej prehliadke ústavu 

vyplynulo, ņe existujú oblasti, v ktorých by zúčastnené pracoviskË mohli spolupracovať. 

ZvËņila sa aj moņnosť výchovy doktorandov pre Chemolak – touto cestou by sa dalo najlepńie 

napredovať na témach zaujímavých pre uvedené pracoviskË. Značný potenciËl predstavujú aj 

výzvy ńtrukturËlnych fondov alebo výzvy APVV, cez ktoré by bolo moņné rozmýńlať o 

spoločných projektoch.   

 
 

3. Členstvo v organizačných výboroch domácich vedeckých podujatí, s uvedením 

nËzvu podujatia, dËtumu a miesta konania. 

 

Novák Igor  člen organizačného výboru 8. sympózia „Drevné kompozitné materiËly“, 

Zvolen, jún 2008 
 

 

Šivová Mária  členka organizačného výboru konferencie “GlobalizËcia ako platforma 

prieniku prírodných a humanitných vied - Nové formy komunikËcie”, 

Bratislava, október 2008 
 

 

4. Členstvo v redakčných radách domácich časopisov. 
 

Hloušková Zuzana  členka redakčnej rady ChemZi 

Omastová Mária  členka redakčnej rady Chemical Papers 

Novák Igor  člen redakčnej rady časopisu Urob si sËm 

 

 

5. Činnosť v domácich, resp. v česko-slovenských vedeckých spoločnostiach. 
 

 

Berek Dušan 
  člen Predsedníctva SCHS 
  člen odborných skupín Polyméry a Chromatografia SCHS  

  predseda Slovenského nËrodného komitétu chémie pre IUPAC  
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Borsig Eberhard  člen výboru odbornej skupiny Polyméry SCHS 
 

Danko Martin 

 

  člen výboru odbornej skupiny Polyméry SCHS 

 

Fiedlerová Agnesa 
 

  člen výboru odbornej skupiny Polyméry SCHS 
 

Florián Štěpán 
 

  člen výboru Slovenskej spoločnosti priemyselnej chémie 
 

 

Chmela Štefan 
 

  člen výboru odbornej skupiny Polyméry SCHS 

 

Omastová Mária 
 

  predsedníčka výboru odbornej skupiny Polyméry SCHS  
 

 

 

6. Účasť na výstavách a jej zhodnotenie. 

 

NovËk Igor, PollËk Vladimír - pracovníci poverení organizovaním a prezentËciou výsledkov 

výskumu a propagačnými aktivitami v rËmci výstav a veľtrhov Ústavu polymérov v rËmci SAV 

 

 výstava Industry Expo 2008,  výstavisko Incheba Expo, Bratislava, stËnok SAV, februËr 

2008               

 29. medzinËrodnË výstava CONECO 2008, výstavisko Incheba Expo, Bratislava, stËnok 

SAV apríl 2008 

 veľtrh Carplast, Incheba Expo, Bratislava, stËnok SAV, apríl 2008 
 
 

 36. medzinËrodný poľnohospodËrsky a potravinËrsky veľtrh AGROKOMPLEX Nitra, 

stËnok SAV, august 2008 
 

 7. medzinËrodnË výstava kameňopriemyslu a geológie KAMENÁR 2008 Trenčín, 

výstavisko TMM, stËnok SAV, november 2008 
 

 

Výstavy a veľtrhy v rËmci stËnkov SAV umoņnili ńiroké zverejnenie vedeckých výsledkov 

v oblasti skúmania vývojových adhezív ako aj nadviazanie kontaktov s verejnosťou, ktorË 

prejavuje zËujem o uvedené produkty. V roku 2008 bola uņitočnosť výstav a veľtrhov 

potvrdenË udelením dvoch ocenení ÚPo SAV (Industry Expo 2008, KamenËr 2008). 
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X.  Činnosť kniţnično-informačného pracoviska 

Pozn.: Do tabuliek vkladajte údaje totoţné s údajmi v „ročnom výkaze o kniţnici“  

 

Tabuľka X.1: Kniţničný fond 

Kniņničné jednotky spolu 11 486 

z toho 

knihy a zviazané periodikË 11 352 

audiovizuËlne dokumenty 0 

elektronické dokumenty (vrËtane digitËlnych) 0 

mikroformy 0 

iné ńpeciËlne dokumenty - dizertËcie, výskumné sprËvy 134 

Počet titulov dochËdzajúcich periodík 3 

       z toho zahraničné periodikË 1 

Ročný prírastok kniņničných jednotiek 10 

v tom 

Kúpou 10 

darom 0 

výmenou 0 

bezodplatným prevodom 0 

Úbytky kniņničných jednotiek 0 

Kniņničné jednotky spracované automatizovane 0 

 

Tabuľka X.2: Výpoţičky a sluţby 

Výpoņičky spolu 1 205 

z toho 

odbornË literatúra pre dospelých 1 130 

výpoņičky periodík 75 

prezenčné výpoņičky 0 

MVS iným kniņniciam 4 

MVS z iných kniņníc 2 

MMVS iným kniņniciam 0 

MMVS z iných kniņníc 3 

Počet vypracovaných bibliografií 0 

Počet vypracovaných reńerńí 124 

 

Tabuľka X.3: Pouţívatelia 

Registrovaní pouņívatelia 50 

NËvńtevníci kniņnice spolu (bez nËvńtevníkov podujatí) 15 

 

Tabuľka X.4: Iné údaje 

On-line katalóg kniņnice na internete (kódy: 1=Ëno, 0=nie) 0 

NËklady na nËkup kniņničného fondu v tisícoch Sk 76 
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XI. Aktivity v orgánoch SAV 
 
 

Bleha Tomáš 

Berek Dušan 

 člen Učenej spoločnosti SAV 

 člen Učenej spoločnosti SAV 

Chodák Ivan  člen Predsedníctva SAV 

 

 

1. Členstvo vo výbore Snemu SAV. 
 

Rychlá Lyda  predsedníčka II. komory Snemu SAV 

 

 

2. Členstvo v komisiách Predsedníctva SAV. 
 

Bleha Tomáš  predseda Komisie SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikËcie pracovníkov 
 
 

Hrdlovič Pavol  člen Akreditačnej komisie II. OV AKOV II 

Chodák Ivan 
 

 predseda Komisie SAV pre duńevné vlastníctvo 

 člen komisie SAV pre drahú prístrojovú techniku  

 člen komisie SAV pre ekonomické otËzky 

 člen Legislatívnej komisie SAV 

 člen Komisie SAV pre medzinËrodnú vedecko-technickú spoluprËcu 

 predseda Komisie SAV pre propagËciu a média 

 

Rychlá Lyda  členka Akreditačnej komisie SAV 

 členka Poroty na udeľovanie medzinËrodnej ceny SAV 

 

3. Členstvo v orgánoch VEGA. 
 

Cifra Peter  člen komisie VEGA č. 11 Chémia a chemickË technológia  

Omastová Mária  člen komisie VEGA č. 3 pre chemické vedy, chemické inņinierstvo 

a biotechnológie 

Rychlá Lyda  členka komisie VEGA č. 11 Chémia a chemickË technológia (do 06.2008) 

 

 

4. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV. 
 

Bleha Tomáš  člen Vedeckého kolégia SAV pre chemické vedy 

Cifra Peter  člen Vedeckého kolégia SAV pre chemické vedy 

Hrdlovič Pavol  člen Vedeckého kolégia SAV pre chemické vedy 

Rychlý Jozef  člen Vedeckého kolégia SAV pre chemické vedy 
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XII. Hospodárenie organizácie 
 

 

Príspevkové organizácie SAV 

 
Tabuľka XI.1: Náklady PO SAV (v tis. Sk) 

 

Kategória Plán na rok 

2008  

(posl.uprav.) 

Skutočnosť  

k 

31.12.2008celkom 

z toho: 

z príspevku z vlastných 

zdrojov 

Kapitálové výdavky 313 3 176 313 2 863 

     

Náklady celkom: 57 141 59 442 31 205 28 237 

z toho:     

- mzdové nËklady (účet 521) 18 428 23 174 18 428 4 746 

- odvody do poisťovní a  NÚP 

  (účet 524-525) 
6 495 8 242 6 495 1 747 

- vedeckË výchova 1 012 1 012 1 012 0 

- nËklady na projekty (VEGA, 

APVT, APVV, ŃO, ŃPVV,    

MVTS,  ESF a i.) 

18 428 27 014 5 270 21 744 

- nËklady na vydËvanie   

  periodickej tlače 
--- --- --- --- 

suma odvedenË pre 

spolurieńiteľské organizËcie 

na hradenie nËkladov 

spoločných projektov 

1 482 1 482   

 

 

Tabuľka XI.2: Trţby PO SAV (v tis. Sk) 

Kategória Plán 

na rok 2008 

Plnenie 

k 31.12.2008 

Výnosy celkom: 57 141 59 442 

z toho:   

- príspevok na prevádzku (účet 691) 31 206 31 206 

- vlastné trţby spolu: 25 935 28 236 

  z toho:   

  - trņby za nËjomné 342 342 

  - trņby na rieńenie projektov  

(tuzemských + zahraničných, z účtu 64) 
25 593 27 894 
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XIII. Nadácie a fondy pri pracovisku. 

(s uvedením nËzvu, zamerania) 

Na ústave sa uņ niekoľko rokov vyuņíva Fond na podporu mladých vedeckých 

pracovníkov – štartovací grant. Na ústave sa aj v roku 2008 pokračovalo v systéme 

poskytovania ńtartovacích grantov pre mladńích vedeckých pracovníkov so zËmerom jednak 

priniesť nové problematiky a jednak umoņniť mladńím tvorivým pracovníkom ľahńí začiatok vo 

výskume. V  roku 2008 bol udelený jeden ńtartovací grant vo výńke 50 tisíc  Sk. 

 

XIV. Iné významné činnosti pracoviska. 

Ďen otvorených dverí na Ústave polymérov, 26.11.2008 

Tento rok Ústav polymérov zvolil netradičný spôsob ako pritiahnuť mladých ľudí prísť sa 

pozrieť zblízka na ņivot vo vedeckom pracovisku Slovenskej akadémie vied. Pozvali sme 

populËrneho rozhlasového a televízneho moderËtora Mateja „Sajfu“ Cifru aby moderoval 

takúto akciu.  Cieľom bol viac interaktívny a diskusný charakter stretnutia vedeckého 

osadenstva ústavu s verejnosťou, hlavne s mladými ńtudentami a sprostredkovanie výstupov 

ústavu prístupnejńou formou. Tento krok naozaj pritiahol asi sto päťdesiat ńtudentov hlavne 

z gymnËzií a odborných stredných ńkol a ústav v tento deň doslova praskal vo ńvíkoch.  

CelË akcia sa začala dvomi populËrno vedeckými prednËńkami. V prvej prednËńke „Budeme 

mať „inteligentné“ polyméry?“ prof. TomËń Bleha preńiel celý rad vlastností polymérov 

s konkrétnymi príkladmi, kde ukËzal lËkavú víziu dneńka, svet nových polymérnych materiËlov, 

ktoré svojimi novými mechanickými, termËlnymi či elektricky vodivými vlastnosťami 

ponúkajú nové horizonty, osobitne aplikËcie v nano- a bio-vedËch. DruhË prednËńka „Prečo 

ešte pouţívame papier?“ riaditeľa ústavu Dr. Jozefa Rychlého taktieņ čiastočne aj provokovala 

a ukËzala konkrétne výsledky ústavu vo výskume stabilizËcie a predpovedi ņivotnosi papiera 

ako nosiča informËcií a predmetu kultúrneho dedičstva spoločnosti.  

Nasledovala diskusnË časť moderovanË neodborníkom a naozaj zËbavným Sajfom. KrËtko 

bol predstavený ústav čo sa týka jeho ńtruktúry, zamerania, vedeckých pro jektov, financovania, 

medzinËrodného postavenia, typických výstupov výskumu, ale aj niektorých príkladov 

výsledkov. Dotkli sme sa ale aj vńeobecných tém pre ktoré by si mohli mladí ľudia zvoliť 

vedeckú kariéru a toho čo je zaujímave na vedeckej prËci. Ńtudenti sa napríklad dozvedeli, ņe 

ku charakteru vedeckej prËce patrí zvedavosť a tvorivosť, ņe otËzky typické pre zËkladný 

a aplikovaný, alebo orientovaný výskum sú „Prečo je to tak?“ a „Načo je to dobré?“. Prítomní 

vedúci jednotlivých vedeckých tímov a projektov z jednotlivých oblastí (polyméry v medicíne, 

kontrolované podËvanie liečiv, (bio)odbúrateľné polyméry, kompozitné materiËly na bËze 

plastov, nanomateriËly, inteligentné materiËly, vodivé polyméry, nové metódy syntézy 

polymérov, účasť fotochémie pri syntéze a sledovaní vlastností polymérnych materiËlov, prínos 

počítačových simulËcií polymérov, charakterizËcia a oddelovanie polymérov, nanočastice) 

potom najskor krËtko prezentovali svoje posledné výsledky a odpovedali na otËzky ńtudentov.  

Niektoré otËzky ńtudentov, napríklad „Akú hudbu počúvajú vedeckí pracovníci?“, boli 

ľahké. Ale viacero otËzok, napríklad toho typu ako „Čo z prezentovaného je uņ hotové a čo sú 

len plËny?“, ukËzalo realistické rozmýńľanie ńtudentov a moņno aj potrËpilo prezentujúcich, 

alebo donútilo nËs sa znovu zamyslieť. 

Počas uvedeného programu a nËsledne sa uskutočnili nËvńtevy jednotlivých laboratórií 

ústavu v menńích skupinkËch. DemonńtrËcie pokusov a zariadení ústavu zaujali ńtudentov 

napríklad v oddelení kompozitných termoplastov, kvapalinovej chromatografie alebo 

laboratóriach biomedicínskych aplikËcií polymérov. 
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Celkovo, netradične poňaté a skôr zriedkavé stretnutie s laickou verejnosťou splnilo svoj 

účel ukËzania nańich výsledkov verejnosti. Predstavenie spôsobu ņivota vedeckých pracovníkov 

azda tieņ pomohlo prilËkať ku vedeckej kariére niektorých z mladých ńtudentov. A nakoniec 

nastavené zrkadlo mladými ńtudentami, ktorí sú plní iných zËujmov, azda pomohlo aj nËm 

vedeckým pracovníkom, ktorí sme moņno niekedy viac ako je potrebné ponorení do svojej 

vlastnej prËce. 

 

XV. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie 

v roku 2008 (mimo SAV). 

 
Novák Igor 

Pollák Vladimír  

 

 
 

 Cena Grand Prix udelenË ÚPo SAV za vystavené elektricky vodivé lepidlo 

Elektropol na veľtrhu Industry Expo 2008, výstavisko Incheba Expo, 

Bratislava, februËr 2008  

 
 

Capek Ignác  Cena redakcie Elsevier Award 2008 za „Most Cited Paper 2004–2007“ 

Preparation of metal nanoparticles in water-in-oil (w/o) microemulsions. In 

Advances in Colloid and Interface Science. Vol. 110, (2004), p. 49-74. 

 Prémia LiterËrneho fondu za výnimočný vedecký ohlas na dielo Preparation 

of metal nanoparticles in water-in-oil (w/o) microemulsions. In Advances in 
Colloid and Interface Science. Vol. 110, (2004), p. 49-74. 

  

 

Kasák Peter 

 

 čestné ocenenie v ankete Journalist Studio Mladý vedec roka 2007 

 Lacík Igor   čestné ocenenie v ankete Journalist Studio Vedec roka 2007 

 

XVI. Poskytovanie   informácií   v   súlade   so   zákonom   č.   211/2000   Z.   

z. o slobodnom prístupe k informáciám v  znení neskorších predpisov 

(Zákon o slobode informácií).  
 

Na pracovisku nebola zaznamenanË ņiadna poņiadavka o poskytnutie informËcií v zmysle 

uvedeného zËkona. 

 

XVII.   Problémy a podnety pre činnosť SAV. 

Jedným z nových problémov súvisiacich s rieńením relatívne veľkého počtu projektov 

začína byť enormné zaťaņenie vedúcich pracovníkov ústavu administratívnou agendou 

a nutnosťou vyplňovať celý rad dotazníkov a hlËsení.  

Problémy, ktoré čakajú nËń ústav, ale moņno aj ďalńie ústavy s vedeckou výchovou sú 

naznačené v odpovedajúcej časti. Zmena legislatívy k doktorandskému ńtúdiu v SAV vedie 

z nańich uņ trojročných skúseností k výrazným problémom pri získavaní mladých doktorandov 

a k výraznému oslabeniu úlohy SAV. NËń stav doktorandov klesol asi na polovicu. Na to, aby 

sme  nańu produkciu a konkurencieschopnosť udrņali na dobrej úrovni musíme mladých 

nËdejných vedcov získavať inými legËlnymi cestami. Naviac, pedagogickË spoluprËca 

s vysokými ńkolami sa sťaņila ministerským výnosom z júna 2008, ktorý podmieňuje 

habilitačné a inauguračné konania minimËlne päťročným pracovným úväzkom na fakulte. Túto 

situËciu je potrebné sledovať a snaņiť sa ovplyvniť z úrovne vedenia SAV. 
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Pri porovnaní prostriedkov na projekty VEGA dËva SAV podstatne menej prostriedkov na 

projekty ako dËvajú vysoké ńkoly. Ústav sa priklËňa k avizovanej, dúfame ņe nie kozmetickej 

zmene financovania týchto projektov v SAV.  

V rËmci starostlivosti o budovy, v ktorých sa realizuje nańa výskumnË činnosť, sa v roku 

2008 realizovalo zateplenie pracoviska spojené s obnovou fasËdy a výmenou okien 

a regulačných ventilov. Tu sa chceme P SAV poďakovať za ústretovosť a poskytnutie finančnej 

podpory na tieto akcie, ktoré výrazným spôsobom prispeli k podpore optimËlnej pracovnej 

pohody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i): uviesť meno a telefón 

 

Cifra Peter                     (telefón: 5477 7408, E-mail: Peter.Cifra@savba.sk) 

Csomorová Katarína   (telefón: 5477 1626, E-mail: Katarina.Csomorova@savba.sk) 

Rychlý Jozef                (telefón: 5477 1626, 5477 3448, E-mail: Jozef.Rychly@savba.sk) 
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XIV. Prílohy 
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Príloha č.1 

 
Menný zoznam pracovníkov k 31.12.2008 

 

KATEGÓRIA                                                 MENO  

 

Druh / 

úväzok 

Riešiteĺská 

kapacita                                                                                                                           

hod/rok 

Vedúci vedecký pracovník DrSc   doc. Ing. Duńan  BEREK , DrSc. HPP/90 T-1800 

Vedúci vedecký pracovník DrSc   prof. Ing. TomËń BLEHA, DrSc. HPP/100 T-2000 

Vedúci vedecký pracovník DrSc   prof. RNDr. Pavol HRDLOVIČ, DrSc. HPP/80 T-1600 

Vedúci vedecký pracovník DrSc   prof. RNDr. IgnËc CAPEK, DrSc. HPP/100 T-2000 

Vedúci vedecký pracovník DrSc   Ing. Lyda RYCHLÁ, DrSc. HPP/100 T-2000 

Vedúci vedecký pracovník DrSc   Ing. Jozef RYCHLÝ, DrSc. HPP/100 T-2000 

Vedúci vedecký pracovník DrSc   prof. Ing. Ivan CHODÁK, DrSc. HPP/80 T-2000 

Vedúci vedecký pracovník DrSc   RNDr. Peter CIFRA, DrSc. HPP/100 T-2000 

Vedúci vedecký pracovník DrSc   Ing. Jozef BARTOŃ, DrSc. HPP/100 T-2000 

Vedúci vedecký pracovník DrSc prof. Ing. Eberhard BORSIG, DrSc. Emeritný pracovník 

Vedúci vedecký pracovník DrSc Ing. Milan LAZÁR, DrSc. Emeritný pracovník 

Vedúci vedecký pracovník DrSc RNDr. Ferenc SZÉCS, DrSc. Emeritný pracovník 

Vedúci vedecký pracovník PhD   Ing. Ivan LUKÁČ, PhD. H   HPP/70 T-1400 

Vedúci vedecký pracovník PhD   doc. Ing. ŃtepËn FLORIÁN, PhD. HPP/20 T-400 

Vedúci vedecký pracovník PhD   Ing. Dieter LATH, PhD. HPP/50 T-1000 

Vedúci vedecký pracovník PhD   Ing. Juraj PAVLINEC, PhD. HPP/40 T-800 

Vedúci vedecký pracovník PhD   Ing. MËria OMASTOVÁ, PhD. HPP/100 T-2000 

Samostatný vedecký pracovník PhD   Ing. Igor NOVÁK, PhD. HPP/100 T-2000 

Samostatný vedecký pracovník PhD   RNDr. Jan PLAČEK, PhD. HPP/100 T-2000 

Samostatný vedecký pracovník PhD   prom. chem. Ńtefan CHMELA, PhD. HPP/100 T-2000 

Samostatný vedecký pracovník PhD   Ing. Jozef LUSTOŇ, PhD. HPP/100 T-2000 

Samostatný vedecký pracovník PhD   Ing. Ivica JANIGOVÁ, PhD. HPP/100 T-2000 

Samostatný vedecký pracovník PhD   Ing. Igor LACÍK, PhD. HPP/120 T-2000 

Samostatný vedecký pracovník PhD   Ing. Vladimír POLLÁK, PhD. HPP/70 T-2000 

Samostatný vedecký pracovník PhD   Ing. Igor KRUPA, PhD. HPP/120 T-2000 

Samostatný vedecký pracovník PhD   Ing. Csaba KÓSA , PhD. HPP/100  T-2000 

Samostatný vedecký pracovník PhD   Mgr. Martin DANKO, PhD.  HPP/120  T-2000 

Samostatný vedecký pracovník PhD   Mgr. Juraj KRONEK, PhD. HPP/100 T-2000 

Samostatný vedecký pracovník PhD   Mgr. Jaroslav MOSNÁČEK, PhD. HPP/100 T-2000 

Samostatný vedecký pracovník PhD   Mgr. Peter KASÁK,  PhD. HPP/100  T-2000 

Vedecký pracovník PhD   Ing. Ondrej ŅIGO, PhD. HPP/100 T-2000 

Vedecký pracovník PhD   Ing. MariËn ŃTEVIAR, PhD. HPP/100 T-2000 

Vedecký pracovník PhD   Mgr. Zuzana KRONEKOVÁ, PhD. HPP/100  T-2000 

Vedecký pracovník PhD   Ing. Marta MALÍKOVÁ, PhD. HPP/100 MD 

Vedecký pracovník PhD   Mgr. Silvia PODHRADSKÁ, PhD. HPP/100 T-2000 

Vedecký pracovník PhD   Mgr. Zdenko ŃPITALSKÝ, PhD. HPP/100 Z-T-2000 

Vedecký pracovník PhD    Ing. Marek STACH, PhD. HPP/120  T-2000 

Vedecký pracovník PhD    RNDr. Duńan CHORVÁT, PhD. VPP/45  T-900 

Vedecký pracovník PhD    Ing. Gabriela KOLLÁRIKOVÁ, PhD. HPP/100 T-2000 

Vedecký pracovník PhD   Mgr. Zuzana BENKOVÁ, PhD. HPP/100 T-2000 

Vedecký pracovník PhD   Mgr. Jozef KOLLÁR, PhD. HPP/100 T-2000 

Vedecký pracovník PhD   Mgr. Branislav HUSÁR, PhD. HPP/100 Z-T-2000 

Vedecký pracovník PhD    Ing. Duńan RAČKO, PhD. HPP/100 Z-T-2000 

Vedecký pracovník PhD    Mgr. Peter PALENČÁR, PhD. HPP/100 T-2000 
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Vedecký pracovník PhD    Mgr. TomËń NEDELČEV, PhD. HPP/10 T-200 

Vedecký pracovník PhD    Ing. Matej MIČUŃÍK, PhD. HPP/100 Z-T-2000 

Vedecký pracovník PhD    Ing. Júlia POLOVKOVÁ, PhD. VPP/20   

Odborný pracovník VŃ   Ing. Katarína CSOMOROVÁ HPP/100 T-2000 

Odborný pracovník VŃ   RNDr. Agnesa FIEDLEROVÁ HPP/100 T-2000 

Odborný pracovník VŃ   Ing. Ľudmila HRČKOVÁ HPP/100 T-2000 

Odborný pracovník VŃ   Ing. Angela KLEINOVÁ HPP/100 T-2000 

Odborný pracovník VŃ   Ing. Zuzana NÓGELLOVÁ  HPP/100 T-2000 

Odborný pracovník VŃ   Mgr. Igor KOREŇ VPP/20 T-400 

Odborný pracovník VŃ   Ing. Zuzana HLOUŃKOVÁ HPP/100 T-1500 

Odborný pracovník VŃ   Ing. MËria ŃIVOVÁ HPP/100 T-1000 

Odborný pracovník VŃ   Ing. Helena ŃVAJDLENKOVÁ HPP/100 T-2000 

Odborný pracovník VŃ   Mgr. Monika MAJERČÍKOVÁ HPP/100 0 

Odborný pracovník VŃ   Ing. Daniela Jochec MOŃKOVÁ HPP/100 T-2000 

Odborný pracovník VŃ   Ing. Nadeņda PETRENČÍKOVÁ HPP/100 T-2000 

Odborný pracovník VŃ   Mgr. Patrik SOBOLČIAK HPP/50 T-500 

Odborný pracovník VŃ   Ing. Anton POPELKA HPP/50 T-500 

Odborný pracovník ÚSV   Marcela KIMLIČKOVÁ HPP/100  

Odborný pracovník ÚSV   Jana FÁRYOVÁ HPP/100  

Odborný pracovník ÚSV   Nadeņda DANKOVÁ HPP/100  

Odborný pracovník ÚSV   Eva HIPKÁ HPP/120  

Odborný pracovník ÚSV   Sidónia KALINOVÁ HPP/100  

Odborný pracovník ÚSV   Oĺga JURÍKOVÁ HPP/40  

Odborný pracovník ÚSV   Iveta NESTARCOVÁ HPP/100  

Odborný pracovník ÚSV   Jana TARBAJOVSKÁ HPP/100  

Odborný pracovník ÚSV   Anna ZUZÁKOVÁ HPP/70  

Odborný pracovník ÚSV   Marta MITOŃINKOVÁ HPP/100  

Odborný pracovník ÚSV   Ivona HRODEKOVÁ  HPP/100  

Odborný pracovník ÚSV   Katarína CINOVÁ HPP/100  

Odborný pracovník ÚSV   Zuzana KUŅELOVÁ HPP/100  

Odborný pracovník ÚSV   Beata KOSÍKOVÁ HPP/100  

Odborný pracovník ÚSV   Alena ĎURIŃOVÁ HPP/120  

Odborný pracovník ÚSV   Jozef KANDRÁČ  HPP/100  

Doktorand   Mgr. Patrik SOBOLČIAK 100 500 

Doktorand   Ing. Anton POPELKA 100 500 

Doktorand   Ing. Lucia UČŇOVÁ 100 2000 

Doktorand   Ing. Ńtefan KURUC 100 NV 

Doktorand   Ing.  Eva PAPAJOVÁ 100 2000 

Doktorand   Mgr. Katarína MRAVČÁKOVÁ 100 2000 

Ostatní   Daniela PÍROVÁ HPP/75  

Ostatní   Anna MIKULÁŃOVÁ HPP/75  

Ostatní   Vilma ESSLEROVÁ HPP/75  

Ostatní   Ņofia BLUNÁROVÁ HPP/75  

Ostatní   Zuzana ONDRUŃOVÁ HPP/75  
 

T   -   tvorivý pracovník           

O   -   nepracuje v oblasti výskumu a vývoja a ani sa nepodieĺa na vedeckých výsledkoch 

Z   -   dlhodobý pobyt v zahraničí bez prínosu k vedeckej aktivite pracoviska 
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Príloha č. 2 
 

 

I. Domáce projekty riešené na pracovisku: 

Správa - Tabuľka II.1. 

1. Vedecké projekty, ktoré boli v r. 2008 financované VEGA 

1.  Názov projektu: 

Fenomenologické a mikroskopické aspekty štruktúry a ich súvislosti s dynamickými 

a transportnými vlastnosťami kondenzovaných systémov. 

(Phenomenological and microscopic aspects of the structure and their connections with 

the dynamic and transport properties of condensed systems.) 
 

Zodpovedný riešiteľ:  Bartoš Jozef 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  01.2006 – 12.2008 

Evidenčné číslo projektu:  2/6035/27 

Riešiteľská kapacita v hod/rok:  6 000 

Finančný príspevok VEGA:  123 000.-Sk 

Spoluriešiteľské inštitúcie:  --- 

Dosiahnuté výsledky: 

V úsilí o dosiahnutie kompletného popisu odozvy pozitrónovej anihilačnej spektroskopie 

(PALS) u organických sklotvorných systémov a o pochopenie fyzikËlnej podstaty jej 

univerzËlnych a ńpecifických rysov, ktoré sú spojené s existenciou rôznych charakteristických 

PALS teplôt, sa sformulovala voľno-objemovË verzia dvoj-parametrového modelu 

neusporiadaných kondenzovaných systémov. AplikËcia tohto efektívneho voľno-objemového 

modelu na sérii nízkomolekulËrnych a polymérnych sklotvorných systémoch ukazuje jeho 

schopnosť popisu dvoch zËkladných typov PALS odozvy v ńirokom teplotnom rozsahu, tj. 

s plató a bez plató efektu pri relatívne vyńńích teplotËch. V rËmci originËlneho 

dvojparametrového modelu resp. jeho voľno-objemovej verzie je moņné popísať simultËnnym 

spôsobom teplotné priebehy dynamických veličín (viskozita, relaxačný čas, posuvový faktor) 

ako aj o-Ps anihilačných dËt v extrémne ńirokom teplotnom rozsahu od normËlneho kvapalného 

stavu cez podchladený kvapalný stav aņ do sklovitého stavu sklotvorných systémov.  
 

Publikácie 2008: 

3. BARTOŃ, Josef 

Positron annihilation response and viscosity of a glass-forming system within the two-order 

parameter model of liquids.In Journal of Physics: Condensed Matter. Vol. 20, (2008), p. 285101-
285105. (1.886 - IF2007) 

 

2.  Názov projektu: 

Molekulová charakterizácia komplexných syntetických polymérov novými metódami 

kvapalinovej chromatografie. 

(Molecular characterization of complex synthetic polymers by new methods of liquid 

chromatography.) 
 

Zodpovedný riešiteľ:  Berek Dušan 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  01.2006 – 12.2008 
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Evidenčné číslo projektu:  2/6016/27 

Riešiteľská kapacita v hod/rok:  5 000 

Finančný príspevok VEGA:  121 000.-Sk  

Spoluriešiteľské inštitúcie:  --- 

Dosiahnuté výsledky: 

OptimalizËcia LC LCD chromatografického systému na separËciu materských 

homopolymérov od zodpovedajúcich diblokových kopolymérov v jedinom kroku. Metóda LC 

LCD - kvapalinovË chromatografia pri limitných podmienkach desorpcie vyuņíva nami 

v minulosti vypracovaný nekonvenčný separačný princíp s tým, ņe sa vyuņijú dve kvapalné 

bariéry nadËvkované do kolóny pred vzorkou. 
 

Publikácie 2008: 

1. BEREK, Duńan 

Separation of parent homopolymers from diblock copolymers by liquid chromatography under 
limiting conditions desorption. 1- Principles of the method. In Macromolecular Chemistry and 

Physics. Vol. 209, (2008), p. 695–706. (2.046 - IF2007) 

 
2. BEREK, Duńan  

Separation of parent homopolymers from diblock copolymers by liquid chromatography under 

limiting conditions of desorption. 2- Optimalization of experimental arrangement. In 
Macromolecular Chemistry and Physics. Vol. 209, (2008) p. 2213-2222. (2.046 - IF2007) 

 

3. BEREK, Duńan 

Separation of parent homopolymers from diblock copolymers by means of novel liquid 
chromatographic methods. In Polymeric Materials: Science and Engineering. Vol. 98, (2008), pp. 

887-888. 
 

 

3.  Názov projektu:  

Štatistická termodynamika polymérnych a koloidných sústav. 

(Statistical thermodynamics of polymer and colloid systems.) 
 

Zodpovedný riešiteľ:  Bleha Tomáš 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  01.2006 – 12.2008 

Evidenčné číslo projektu:  2/6014/27  

Riešiteľská kapacita v hod/rok:  5 200 

Finančný príspevok VEGA:  88 000.-Sk  

Spoluriešiteľské inštitúcie:  --- 

Dosiahnuté výsledky: 

Pomocou Monte Carlo simulËcií sa  preskúmal vplyv priestorového obmedzenia v kanËloch 

a dutinËch na perzistenčnú dĺņku (P) molekúl DNA. UkËzalo sa, ņe  tzv. projekčnË definícia 

persistenčnej dĺņky vedie k hodnotËm P výrazne ovplyvneným ńírkou kanËla. Vznik tzv. 

sponkových ńtruktúr DNA v kanËloch spôsobuje zniņovanie hodnôt P. Na druhej strane, 

výpočet P podľa definície zaloņenej na orientačných korelËciach pozdĺņ reťazca vedie 

k hodnotËm P nezËvislým od ńírky kanËla a v podstate totoņným s P pre voľné DNA molekuly. 

 

Publikácie 2008: 

1. CIFRA, Peter – BENKOVÁ, Zuzana - BLEHA, TomËń 
Persistence lengths and structure factors of wormlike polymers under confinement. In Journal of 

Physical Chemistry B. Vol. 112, (2008), p. 1367 – 1375. (4.086 - IF2007) 
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4.  Názov projektu: 

Nanokompozitné disperzie zaloţené na prírodných a syntetických polyméroch a kovových 

aditívach. 

(On nanocomposite dispersions based on synthetic and natural polymer and metal 

additives.) 
 

Zodpovedný riešiteľ:  Capek Ignác 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  01.2007 – 12.2009 

Evidenčné číslo projektu:  2/7013/27  

Riešiteľská kapacita v hod/rok:  10 500 

Finančný príspevok VEGA:  253 000.-Sk 

Spoluriešiteľské organizácie:  --- 

Dosiahnuté výsledky: 

Ńtúdium kinetiky aniónovej mikroemulznej polymerizËcie styrénu a butylakrylËtu 

v prítomnosti  vrstevnatých silikËtov (montmorillonit sodný a rôzne organicky modifikované 

montmorillonity) ukËzalo, ņe polymerizačný mechanizmus tvorby nanokompozitných disperzií 

je ovplyvnený polaritou tak monoméru ako aj vrstevnatého silikËtu. UkËzalo sa, ņe prítomnosť 

anorganických vrstiev zniņuje moņnosť úniku radikËlov z častíc a veľkosť vzniknutých 

polymérnych častíc s polaritou silikËtu narastË. 
 

Publikácie 2008: 

1. FIALOVÁ, L. - CAPEK, IgnËc - IANCHIS, R. - COROBEA, M.C. - DONESCU, D. - BEREK, 

Duńan  
Kinetics of styrene and butyl acrylate polymerization in anionic microemulsions in presence of 

layered silicates. In Polymer Journal. Vol. 40, (2008), p. 163-170. (1.421- IF2007) 

 

5.  Názov projektu:  

Nanoškálové simulácie (bio)makromolekulových systémov s priestorovými a fázovými 

rozhraniami. 

(Nanoscale simulations of (bio)macromolecular systems with geometrical confinement and 

interfaces.) 
 

Zodpovedný riešiteľ:  Cifra Peter 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  01.2006 – 12.2008 

Evidenčné číslo projektu:  2/6116/27  

Riešiteľská kapacita v hod/rok:  4 800 

Finančný príspevok VEGA:  98 000.-Sk 

Spoluriešiteľské inštitúcie:  --- 

Dosiahnuté výsledky: 

Dokončili sme rozbor asymetrickej konformËcie tuhých reťazcov v prepojenej dvojkavite, 

ktorý je riadený energeticky na rozdiel od rozdeľovania ohybných makromolekúl v obmedzení, 

ktoré sa riadi entropicky. V súčasnosti hľadËme moņné aplikËcie tohoto zaujímavého javu, 

„symmetry breaking“, v iných situËciach. 
 

Publikácie 2008: 

1. CIFRA, Peter – LINSE, P. – NIES, E. 

Energy-driven asymmetric partitioning of a semiflexible polymer between interconnected cavities. 

In Journal of Physical Chemistry B. Vol. 112, (2008), p. 8923-8927. (4.086 - IF2007) 
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6.  Názov projektu:  

Príprava a charakteristika fotocitlivých makromolekulových systémov a modelových 

látok pre konštrukciu značiek a senzorov. 

(Preparation and characteristics of photosensitive macromolecular systems and model 

compounds for construction of probes and sensors.) 

 

Zodpovedný riešiteľ:  Hrdlovič Pavol 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  01.2006 – 12.2008 

Evidenčné číslo projektu:  2/6015/27 

Riešiteľská kapacita v hod/rok:  8 300 

Finančný príspevok VEGA:  201 000.-Sk 

Spoluriešiteľské inštitúcie:  --- 

Dosiahnuté výsledky: 

Pripravili sa a spektrËlne sa charakterizovali nové typy značiek, kde chromofór typu 1,8-

naftylimidu spËja dve radikËlové centrË na bËze stéricky tieneného amínu (HAS - 1,8-

naftalimid): (4-(1-R’-2’,2’,6’,6’-tetrametyl-4’-piperidylamino)-N-(1-R’’-2”,2”,6”,6”-tetrametyl 

-4”-piperidyl)-1,8-naftylimid (DINR). Jedna ńtruktúrna jednotka HAS je v polohe 4 na kruhu 

1,8-naftylimidu a druhË ńtruktúrna jednotka je viazanË ako imid.  Porovnali sa spektrËlne 

vlastnosti parentného amínu, alkoxy derivËtu a biradikËlu. Rozsah vnútromolekulového 

zhËńania v dôsledku prítomnosti biradikËlového centra je v intervale 10 – 70 v zËvislosti od 

prostredia. 

Porovnali sa spektrËlne charakteristiky značky s dvomi reakčnými centrami (DINR) s jedným 

reakčným centrom a to: N-n-butyl-4-(1’-R-2’,2’,6’,6’-tetrametyl-4’-piperidylamino)-1,8- 

naftylimid (BUNR) a (N-(1’-R-2’,2’,6’,6’-tetrametyl-4’-piperidyl)-4-dimetylamino-1,8-naftyl 

imid (DMANR), ktoré predstavujú ńtruktúrne jednotky DINR. Zistilo sa, ņe rozsah 

vnútromolekulového zhËńania je pre jednofunkčné značky, čo vystihuje pomer kvantových 

výťaņkov fluorescencie parentného amínu resp. alkoxidu ku N-oxylu niņńí ako u dvojfunkčnej 

značky. V roztokoch sa pozorovalo, ņe súčet účinnosti vnútormolekulového zhËńania 

monofunkčných značiek bol pribliņne rovný účinnosti dvojfunkčnej značky. 

Rozpracovala sa syntéza ďalńích dvojfunkčných značiek s HAS jednotkou (série s parentným 

amínom, nitroxidovým radikËlom, alkoxyamínom) a s fluorescenčnými chromofórmi na bËze 

kyselín kumarínovej, dietylamino kumarínovej a dimetylamino benzoovej. 

V spoluprËci s Ústavom polymérov (CSIC) v Madride (Dr. T. Corrales a Dr. C. Peinado) sa 

sledovala fotoperoxidËcia a rozklad vytvorených peroxidov vo filme polyméru pomocou 

fluorescencie a chemiluminiscencie. Intenzita chemiluminiscencie zËvisela od koncentrËcie 

peroxidov. Pri ich tvorbe stúpala a pri rozklade klesala. Stupeň fotoperoxidËcie sa dË sledovať i 

z úbytku emisie 1,2-dikarbonylovej skupiny. Monomérna emisia fluorescenčných značiek ako 

di(1-pyrénmetyl) éter (DIPYM) a pyrén sa zvyńovala so stupňom fotoperoxidËcie. Príčinou je 

zvýńenie podielu svetla absorbovaného značkou v dôsledku zníņenia koncentrËcie (absorbcie) 

1,2-dikarbonylového zoskupenia. Počas rozkladu fotochemicky vytvoreného benzoylperoxidu 

teplom dochËdza k adícii benzoyl radikËlov i na aromatický systém pyrénu a tým k poklesu 

jeho emisie. Zhodnotila sa moņnosť vyuņitia excimérnej emisie DIPYM-u zËvislej od veľkosti 

voľného objemu na stanovenie hustoty polymérnej siete. 
 

Publikácie a prezentácie 2008: 

1. HRDLOVIČ, Pavol – CHMELA, Ńtefan – DANKO, Martin – SARAKHA, M. – GUYOT. G. 

Spectral properties of probes containing benzothioxanthene chromophore linked with hindered 
amine in solution and in polymer matrices. In Journal of Fluorescence. Vol. 18, (2008), p. 393-

402. (2.101 - IF2007) 
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2. KOLLÁR, Jozef.- HRDLOVIČ, Pavol – CHMELA, Ńtefan 
Synthesis and spectral characterics of di-substituted 1,8-naphthalimides: Bi-radical formation. In 

Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. Vol. 195, (2008), p. 64–71. (1.911 - 

IF2007) 
 

3. DANKO, Martin – HRDLOVIČ, Pavol – BIELA, T. – DUDA, A. 

Formation of poly(R-lactide) and poly(S-lactide) stereocomplexes followed by fluorescence 
spectroscopy. In Book of Abstacts of Symposium-Workshop on Polymers sponsored by Korean 

KOSEF and Slovak Academy of Sciences, August 25-29, 2008, Bratislava, Slovak Republic. p. 25. 

Výveska P-1 
 

4. DANKO, Martin – HRDLOVIČ, Pavol – BIELA, T. – DUDA, A. 

Fluorescence spectroscopy as a tool for following formation of poly(r-lactide) and poly(s-lactide) 
stereocomplexes. In Zborník príspevkov V. Slovensko-Českej konferencie POLYMÉRY 2008, 29. 

september-1. október 2008, Kongresové centrum SAV, Stará Lesná, Slovenská republika. ISBN 

978-80-968433-5-0, EAN 9788096843350. PrednËńka L 30 
 

5. HRDLOVIČ, Pavol -  CHMELA, Ńtefan – DANKO, Martin – SARAKHA, M.- GUYOT, G. 

Spectral properties of probes containing benzothioxanthene chromophore linked with hindered 

amine in solution and in polymer matrices. In Book of Abstacts of Symposium-Workshop on 

Polymers sponsored by Korean KOSEF and Slovak Academy of Sciences, August 25-29, 2008, 
Bratislava, Slovak Republic. p. 17-18. PrednËńka L-10 

 

6. KOLLÁR, Jozef – HRDLOVIČ, Pavol – CHMELA, Ńtefan 
Spectral characterization of adducts 1,8-naphthaleneimides – sterically hindered amines; 

monoradicals. In Chemické Listy. Vol. 102, no. 8, (2008), ISSN 0009-2770, s. 693. (0.683 - IF2007). 

Výveska 2P-08 
 

7. KOLLÁR, Jozef – HRDLOVIČ, Pavol – CHMELA, Ńtefan 

Synthesis and spectral characteristics of substituted 1,8-naphthalimides; a comparison of biradical 

and monoradicals. In Zborník príspevkov V. Slovensko-Českej konferencie POLYMÉRY 2008, 29. 
september-1. október 2008, Kongresové centrum SAV, Stará Lesná, Slovenská republika. ISBN 

978-80-968433-5-0, EAN 9788096843350. PrednËńka L 24 
 

8. LUKÁČ, Ivan – KÓSA, Csaba – WEISS, R. G. 
Mono- and di-alkanophenone derivatives and their precursors as photo-crosslinkers, influence of 

structure and crystallization on crosslinker efficiency in  polyethylene matrices. In Zborník 

príspevkov V. Slovensko Českej konferencie POLYMÉRY 2008, 29. september-1. október 2008, 
Kongresové centrum SAV, Stará Lesná, Slovenská republika. ISBN 978-80-968433-5-0, EAN 

9788096843350. Výveska P 14 
 

9. LUKÁČ, Ivan – HUSÁR, Branislav 
Crosslinking of copolymers based on photoperoxidation of benzil pendant moieties – crosslinking 

of polymers with bounded benzoyl peroxide. In Zborník príspevkov V. Slovensko-Českej 

konferencie POLYMÉRY 2008, 29. september-1. október 2008, Kongresové centrum SAV, Stará 
Lesná, Slovenská republika. ISBN 978-80-968433-5-0, EAN 9788096843350. Výveska P 15 

 

7.  Názov projektu:   

Výskum elektro-optických vlastností nových organických zlúčenín ako prekurzorov pre 

prípravu materiálov aplikovateľných v elektronike a nano-technológií.  

(Study of electrooptical properties of novel organic compounds as precursor for 

preparation of material applied to electronic and nanotechnology.) 
 

Zodpovedný riešiteľ:  Lukeń Vladimír 

Riešiteľ za ÚPo:         Hrdlovič Pavol 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  01.2006 – 12.2008 
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Evidenčné číslo projektu:  1/3036/27  

Riešiteľská kapacita v hod/rok:  300 

Finančný príspevok VEGA:  6 000.-Sk  

Spoluriešiteľské inštitúcie:  Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT STU 

Dosiahnuté výsledky: 

Pripravili sa a spektrËlne sa charakterizovali experimentËlne a teoreticky oligotiofény 

terminované symetricky a asymetricky na koncoch s (10H-anthracén-9-onedene)metyl 

chromofórom. Absorpčné spektrË zlúčenín predstavujú ńiroký absorpčný pËs, ktorý vykazuje 

čiastočne vibračnú ńtruktúru. TeoretickË analýza ukËzala, ņe energia pri optickej excitËcii sa 

prenËńa z oligotiofenového chromofóru na centrËlnu časť (10H-antracén-9-one)metylovú 

ńtruktúrnu jednotku. 

 

8.  Názov projektu: 

Syntéza a vlastnosti funkcionalizovaných polymérov. 

(Synthesis and properties of functionalized polymers.) 
 

Zodpovedný riešiteľ:  Chmela Štefan  

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  01.2008 – 12.2010 

Evidenčné číslo projektu:  2/0082/08  

Riešiteľská kapacita v hod/rok:  11 500 

Finančný príspevok VEGA:  277 000.-Sk  

Spoluriešiteľské inštitúcie:  --- 

Dosiahnuté výsledky: 

Nitroxidmi riadenË “ņivË” radikËlovË polymerizËcia je novË metóda umoņňujúca prípravu 

polymérov s kontrolovanou molekulovou ńtruktúrou. KvantifikËcia “ņivosti” tohto procesu 

predstavuje jeden zo zËkladných predpokladov pre pochopenie mechanizmu polymerizËcie. 

“Ņivý” polymérny reťazec schopný rastovej reakcie musí byť ukončený nitroxidom. 

KvantifikËcia koncov reťazca NMR spektroskopiou je mËlo presnË a často vyuņívanË metóda 

post-polymerizËcie je nepriama. FluorescenčnË spektroskopia bola vyuņitË pre priame určenie 

podielu fluorescenčne značených koncov polystyrénov pripravených touto metódou. Pyrén, 

kovalentne viazaný s nitroxidom esterovou väzbou, bol pouņitý ako fluorescenčnË značka. 

BlokovË polymerizËcia styrénu poskytla polyméry s veľmi úzkou distribúciou mólových 

hmotností - 1,12 pre pomer iniciËtor:monomér 1:400 pri konverzii 62 % a 1,26 pre pomer 

1:1000 pri konverzii 70 %. Úzke distribúcie dokazujú “ņivý” charakter polymerizËcie. Napriek 

tomu podiel polstyrénových reťazcov končiacich fluorescenčnou značkou a teda nitroxidom 

klesal s rastúcou konverziou a pre uvedené konečné polyméry bol 0,6 resp. 0,5. To znamenË, ņe 

za uvedených podmienok prípravy pribliņne kaņdý druhý polymérny reťazec sa končí 

nitroxidom. Zachovanie úzkej distribúcie mólových hmotností je moņné vysvetliť enormným 

nËrastom viskozity, ktorý zabraňuje terminačným reakciËm a teda zachovaniu nízkej 

polydispersity. 

Nové fluorescenčné značky boli pripravené spojením 1,8-naftylimidu ako chromofóru s 

dvoma jednotkami stéricky tieneného amínu - STA. Jeden STA bol situovaný na naftalénovom 

kruhu v polohe 4 a druhý bol viazaný s chromofórom cez imid. STA boli vo forme parentného 

amínu – DINH, stabilného nitroxylového radikËlu DINO a substituovaného hydroxylamínu – 

DINOR. Ńtruktúry boli dokËzané NMR a IČ spektroskopiou. Poloha maxím absorpčných ako aj 

emisných pËsov zËvisí od polarity rozpúńťadla a polymérnej matrice. V absorpčných spektrËch 

bol dlhovlnný pËs pri 410 nm v nepolËrnom cyklohexËne posunutý ku 440 nm v polËrnom 

metanole. V emisnom spektre maximum pri 460 nm v cyklohexéne bolo posunuté k 530 nm v 

metanole.   Schopnosť   nitroxylového  radikËlu  zhËńať   vnútromolekulovo   excitovaný    stav  
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chromofóru bola určenË pomerom kvantových výťaņkov emisie  parentného amínu – DINH 

resp.  substituovaného hydroxylamínu – DINOR ku stabilnému nitroxylovému radikËlu DINO. 

Rozsah zhËńania sa pohyboval v rozmedzí 10-70 v zËvislosti od rozpúńťadla resp. polymérnej 

 matrice. 
 

Publikácie 2008: 

1. BÚCSIOVÁ, Ľubica – YIN, M. – CHMELA, Ńtefan – HABICHER, W. D.  

Nitroxide-mediated living radical polymerization of styrene with fluorescent initiator. In Journal of 

Macromolecular Science Part A: Pure and Applied Chemistry. Vol. 45, (2008), p. 761-768. IF2007- 

0,759 
 

2. KOLLÁR, Jozef - HRDLOVIČ, Pavol – CHMELA, Ńtefan  

Synthesis and spectral characterics of di-substituted 1,8-naphthalimides: Bi-radical formation. In 

Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. Vol. 195, (2008), p. 64–71. IF2007- 

1,911 

 

9.  Názov projektu:  

Charakterizácia štruktúry modifikovaných viacfázových polymérnych materiálov a jej 

vplyv na vlastnosti.  

(Characterization of structure of modified multiphase polymeric systems and its influence 

on properties.) 
 

Zodpovedný riešiteľ:  Chodák Ivan 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  01.2007 – 12.2009 

Evidenčné číslo projektu:  2/7103/27 

Riešiteľská kapacita v hod/rok:  18 200 

Finančný príspevok VEGA:  439 000.-Sk 

Spoluriešiteľské inštitúcie:  --- 

Dosiahnuté výsledky: 

Na prípavu kompozitných materiËlov na bËze polymetylmetakrylËtu a mnohostenných 

uhlíkových nanotrubičiek (CNT) sa pouņili tri zËkladné postupy. Obsah plniva sa menil od 0,25 

do 5 hm.%. V prvom prípade sa polymér pripravil emulznou polymerizËciou metylmetakrylËtu. 

K emulzii sa nËsledne pridalo adekvËtne mnoņstvo nemodifikovaných CNT a celË zmes sa 

zamieńala pomocou ultrazvuku za súčasného chladenia. Týmto spôsobom prípravy sa dosiahol 

perkolačný prah uņ pri 0,5 hm. % plniva avńak vzorky boli značne nehomogénne. NËsledne sa 

tento postup modifikoval pridaním vody do systému pred samotnou ultrasonifikËciou, aby sa 

zníņila viskozita prostredia, ktorË počas zamieńavania ultrazvukom prudko vzrastË. Týmto 

postupom sa zlepńila homogenita nanokompozitov, ale zËroveň sa posunul perkolačný prah na 

hodnotu 1,1 hm. % CNT. Ďalńí postup predstavovala prvotnË dispergËcia plniva 

prostredníctvom ultrazvuku za vzniku vodnej suspenzie, ktorË sa nËsledne mieńala s emulziou 

polyméru. V tomto prípade sa perkolačný prah vodivosti pripravených nanokompozitov 

dosiahol pri koncentrËcii 1,5 hm. % plniva. Kompozity boli pripravené aj v prítomnosti 

aniónového tenzidu a zmesi aniónového (kyselina dodecylbenzénsulfonovË) a katiónového 

(cetyltrimetylamonium bromid) tenzidu, avńak v tomto prípade sa nenameralo zníņenie hodnoty 

perkolačného prahu.  
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10.  Názov projektu:   

Modifikácia polymérnych zmesí a  kompozitov s obsahom biodegradovateľných 

polymérov a biopolymérov z obnoviteľných zdrojov. 

(Modification of polymer blends and composites containing biodegradable polymers and 

biopolymers from renewable sources.) 
 

Zodpovedný riešiteľ:  Alexy Pavol 

Riešiteľ za ÚPo:         Chodák Ivan 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  01.2007– 12.2009 

Evidenčné číslo projektu:  1/4455/07 

Riešiteľská kapacita v hod/rok:  4 000 

Finančný príspevok VEGA:  67 000.-Sk 

Spoluriešiteľské inštitúcie:  FChPT STU – Ústav polymérnych materiálov 

Dosiahnuté výsledky: 

V rËmci projektu sa pripravovali zmesi biodegradovateľných plastov a sledovali sa ich 

vlastnosti. Pozornosť sa venovala najmä zmesiam kopolyesteru Ecoflex s kyselinou 

polymliečnou. KompatibilizËcia zosietením sa ńtudovala v prvom kroku na čistom Ecoflexe, 

kde sa stanovili podmienky čo najvyńńej efektivity zosietenia prídavkom koagenta 

trilaylkyanurËtu. 
 

 

11.  Názov projektu:   

Príprava a vlastnosti organicko/anorganických nanokompozitov na báze sól-gél procesov 

vyuţitím organofunkčných silánov. 

(Preparation and properties of organic/inorganic nanocomposites based on sol−gel 

processes using organofunctional silanes.) 
 

Zodpovedný riešiteľ:  Krupa Igor 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  01.2006– 12.2008 

Evidenčné číslo projektu:  2/6114/27 

Riešiteľská kapacita v hod/rok:  14 400 

Finančný príspevok VEGA:  220 000.-Sk 

Spoluriešiteľské inštitúcie:  --- 

Dosiahnuté výsledky: 

Ukončila sa sa úspeńnË optimalizËcia enkapsulËcie rôznych typov organických farbív 

v silikagélových matriciach. Vzniknuté sóly boli aplikované na vyfarbovanie textílií, pričom sa 

výrazne zredukovalo mnoņstvo uvoľneného farbiva pri vypieraní. 

Pripravili a ńtudovali sa nové typy vysoko tepelne a elektricky vodivých kompozitov na 

bËze pokoveného wollastonitu a EVA kopolyméru. Zistili sa vysoké hodnoty tepelných 

a elektrických vodivostí uņ pri pomerne nízkej koncentrËcii striebra. 
 

Publikácie 2008: 

3. KRUPA, Igor – CECEN, V. – TLILI, R. – BOUDENNE, A. – IBOS, L. 
Thermophysical properties of ethylene-vinylacetate copolymer (EVA) filled with wollastonite 

fibers coated by silver. In European Polymer Journal. Vol. 44, (2008), p. 3817–3826. (2.248 - 

IF2007)  
 

4. NEDELČEV, TomËń – KRUPA, Igor – LATH, Dieter – ŃPÍRKOVÁ, M. 

The leaching of RhodamineB, Naphthol Blue Black, Metanil Yellow and Bismarck Brown R from 
silica deposits on polyester and viscose textiles. In Journal of Sol – Gel Science and Technology. 

Vol. 46, (2008), pp. 47–56. (1.300 - IF2007) 
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5. CECEN, V. – BOUDENNE, A. – IBOS, L. -  NOVÁK, Igor – NÓGELLOVÁ, Zuzana – PROKEŃ, 

J. – KRUPA, Igor 
Electrical, mechanical and adhesive properties of ethylene-vinylacetate copolymer (EVA) filled 

wih wollastonite fibers coated by silver. In European Polymer Journal. Vol. 44, (2008), p. 3827 -

3834. (2.248 - IF2007) 

 

12.  Názov projektu:  

Polymérne materiály s novou architektúrou. 

(Polymer materials with novel architecture.) 
 

Zodpovedný riešiteľ:  Lustoň Jozef 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  01.2006– 12.2008 

Evidenčné číslo projektu:  2/6117/27 

Riešiteľská kapacita v hod/rok:  8 000 

Finančný príspevok VEGA:  106 000.-Sk 

Spoluriešiteľské inštitúcie:  --- 

Dosiahnuté výsledky: 

V poslednom roku bol výskum zameraný na prípravu a ńtúdium vlastností nenasýtených 

zlúčenín obsahujúcich 4,5-dihydrooxazolovú skupinu a ďalńiu funkčnú skupinu, v nańom 

prípade to bola fenolickË alebo karboxylovË skupina. Sledovala sa moņnosť polymerizËcie 

a vplyv oboch funkčných skupín na spektroskopické vlastnosti. Zistilo sa, ņe v zËvislosti od 

prostredia fotochemických reakcií moņno kontrolovať priebeh cykloadície alebo E/Z 

izomerizËcie. Taktieņ sa zistil vplyv silných a slabých kyselín na spektroskopické vlastnosti.  
 

Publikácie a prezentácie 2008: 

1. KRONEK, Juraj - LUSTOŇ, Jozef – KLEINOVÁ, Angela – JANIGOVÁ, Ivica 

Synthesis and polymerization reactions of cyclic imino ethers. 5. Naphthalene unit containing 
poly(ether amide)s. In Polymers for Advanced Technologies, odoslané 

 

2. LUSTOŇ, Jozef - KRONEK, Juraj - LANGER, V. 

New method of polymerization in crystalline state. In  Macromolecules, Short Communication, 
prijaté, major revision 

 

3. LUSTOŇ, Jozef - KRONEK, Juraj.  

Unsaturated 2-oxazolines, Advances in coatings technology. In  Proceedings of ACT ´08, 

November 25 – 27, 2008, Warsaw, Poland. PrednËńka L-10 
  

4. LUSTOŇ, Jozef – KRONEK, Juraj 

Zlúčeniny obsahujúce 2-oxazolínovú a nenasýtenú skupinu v molekule. In Chemické Listy. Vol. 
102, no. 8, (2008), ISSN 0009-2770, s. 613. (0.683 - IF2007). prednËńka 2L-07 

 

13.  Názov projektu:  

Pôsobenie iónových zlúčenín na termickú ko-oxidaciu celulózy a lignínu. 

(The effect of ionic compounds on the thermal co-oxidation of cellullose and lignin.) 
 

Zodpovedný riešiteľ:  Rychlá Lyda 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  01.2006 – 12.2008 

Evidenčné číslo projektu:  2/6115/27  

Riešiteľská kapacita v hod/rok:  7 000 

Finančný príspevok VEGA:  169 000.-Sk 
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Spoluriešiteľské inštitúcie:  --- 

Dosiahnuté výsledky: 

Kyslosť papiera počas jeho degradËcie sa prehlbuje, pričom rozhodujúcou mierou sa na nej 

podieľa hydrolýza v kombinËcii s oxidačnými degradačnými reakciami, ktoré prebiehajú na 

makromolekulËch celulózy a lignínu. Okrem kyslosti významnú rolu pri degradËcii papiera 

zohrËva aj svetlo.  Rieńenie projektu bolo zakončené kvantitatívnym meraním zmien intenzity 

chemiluminiscencie, farebnosti, mechanickej stability a pH v písacom papieri vyrobenom 

v Slavońovských papierňach. Ide o papierové vzorky čiastočne drevité s plońnou hmotnosťou 

65 g/ m
2
. 

Pri niņńie uvedených modelových podmienkach sa  sledovalo:  

       1.  Suché  starnutie pri teplote 105 
o
C 

 2.  Mokré starnutie pri teplote 80 
o
C a relatívnej vlhkosti 65 %. 

 3. Svetelné starnutie pri teplote 48 
o
C, relatívnej vlhkosti 12 %.  

OsvitovË jednotka pozostËvala zo strednotlakovej výbojky s intenzitou oņiarenia UV-A (40 aņ 

48) W/m
2
 a intenzitou osvetlenia (VIS) (42000 aņ 46000) luxov. 

Zistilo sa, ņe vzorky papiera deacidifikované uhličitanom zirkoničitým vykazovali obdobné 

zËvislosti pH, zmien farebnosti a intenzity chemiluminiscencie pri 220 
o
C od času degradËcie 

ako nemodifikovaný papier. Rozsah zastúpenia radikËlových reakcií zisťovaný pomocou 

impregnËcie papiera Irganoxom 1010, ktorý je znËmy zachytËvač reaktívnych voľných 

radikËlov,  je výrazne menńí ako sa očakËvalo. 

 
 

2. Vedecké projekty, ktoré boli  roku 2008 financované APVV 

1.  Názov projektu: 

Nekonvenčné postupy separácie a molekulovej charakterizácie zloţiek komplexných 

polymérových systémov. 

(Unconventional procedures for separation and molecular characterization of constituents 

of complex polymer systems.) 
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov, koordinátor projektu:  Berek Dušan 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  09.2008 – 12.2010 

Evidenčné číslo projektu:  APVV-0592-07 

Finančný príspevok:  263 000.-Sk  

Spoluriešiteľské inštitúcie:  Ústav  informatiky SAV, Bratislava 

Dosiahnuté výsledky:  

AplikËcie LC LCD metódy sa rozńírili na separËcie minoritných zloņiek (< aņ << 1%) zmesí 

polymérov s tým, ņe sa oproti minulosti bariérou spomalilo rýchle vymývanie majoritnej 

matrice bez ovplyvnenia vymývania minoritných zloņiek.  Dosiaľ separËcie podobného typu 

neboli moņné. Potvrdilo sa, ņe LC LCD separËcie sú rýchle (menej ako 3 min.), lËtkovË 

kapacita separačných systémov je vysokË (nËstrek aņ 5 %-ných roztokov!) a výťaņnosť vzoriek 

je 100%-nË.  
 

Publikácie 2008:  
 

1. BEREK, Duńan  

Separation of parent homopolymers from diblock copolymers by liquid chromatography under 

limiting conditions of desorption. 2 - Optimalization of experimental arrangement. In 

Macromolecular Chemistry and Physics. Vol. 209, (2008) p. 2213-2222. (2.046 - IF2007) 
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2.  Názov projektu: 

Pohyblivosť proteínov a katalýza. 

(Protein motions and catalysis.) 
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov:  Bleha Tomáš 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  09.2008– 8.2010 

Evidenčné číslo projektu:  APVV-0607-07 

Finančný príspevok:  428 000.-Sk 

Spoluriešiteľské inštitúcie:  Chemický ústav SAV, Bratislava – koordinátor projektu 

Dosiahnuté výsledky:  

Pri preńetrovaní vplyvu guľovitého a valcovitého obmedzenia na stabilizËciu skladaných 

(folded) proteínov pomocou MD metódy sa pre polyalanín vypočítali teplotné zmeny viacerých 

ńtruktúrnych parametrov (ako je napr. zastúpenie jednotlivých sekundËrnych ńtruktúr), gyračný 

polomer a strednË vzdialenosť koncov reťazcov, ako aj distribučné funkcie posledných dvoch 

veličín. Predbeņné výsledky ukazujú, ņe v zËvislosti od sily geometrického obmedzenia 

dochËdza v kanËli a v guli k výrazným zmenËm ńtruktúrnych parameterov voči voľnému 

reťazcu. Charakteristickým prvkom týchto zmien je viacnËsobne „lËmanie“ zËvitnicových častí 

a ich „kompaktËcia“ do zmenńeného objemu. 
 

3.  Názov projektu: 

Nanokompozitné hybridné disperzie (materiály): Príprava a kolektívné vlastnosti.  

(Nanokomposite hybrid dispersions (materials): Preparation and collective properties.) 
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov:  Capek Ignác 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  03.2005 – 03.2008 

Evidenčné číslo projektu:  APVT– 20–017304 

Finančný príspevok:  --- 

Spoluriešiteľské inštitúcie: Fakulta priemyselných technológii, Púchov - koordinátor 

projektu 

Dosiahnuté výsledky: 

Zosumarizovali sme výsledky  prípravy nanokompozitných častíc a disperzií polymérov 

a kovových častíc do ZËverečnej sprËvy pre APVV. Z prvej oblasti sa jednalo o výsledky ńtúdia 

kinetiky a mechanizmu priamej a inverznej emulznej polymerizËcie hydrofilného (akrylamid) 

a hydrofóbneho monoméru (styrén, butylakrylËt, metyl metakrylËt) v prítomnosti a v 

neprítomnosti prísad. V druhom prípade sa sumarizovali výsledky prípravy Fe2O3, Fe3O4, 

CoFe2O4 a Co nanočastice a aj mechanizmus jednotlivých reakcií.  

 

Publikácie 2008: 

1. CAPEK, IgnËc  
Starch-based dispersions. In TADROS, T. F. Ed. Colloid in Cosmetics and Personal Care. Wiley, 

2008, Vol. 4, chapter 10, p.169-246. 

  

4.  Názov projektu: 

Mapovanie proteínov Coxiella burnetti proteomickými technikami. Vývoj proteínových 

mikročipov pre rýchlu a citlivú diagnostiku Q horúčky.  

(Mapping of the Coxiella burnetii proteins by proteomic techniques. Development of a 

protein microchip assay for a rapid and sensitive diagnosis of Q fever.) 
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov:  Capek Ignác 
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Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  03.2005 – 03.2008 

Evidenčné číslo projektu:  APVT–51–032804 

Finančný príspevok:  bez príspevku 

Spoluriešiteľské inštitúcie:  Virologický ústav SAV, Bratislava – koordinátor projektu 

Dosiahnuté výsledky: 

Zosumarizovali sme výsledky  prípravy nanokompozitných častíc a kovových častíc a ich 

vyuņitie pri príprave biologických konjugËtov  do ZËverečnej sprËvy pre APVV. Sumarizovali 

sa výsledky ńtúdia  prípravy Fe3O4 nanočastice a ich obalovanie nízkomolekulovými 

polysacharidmi.   
 

Publikácie 2008: 

1. CAPEK, IgnËc  

Starch-based dispersions. In TADROS, T. F. Ed. Colloid in Cosmetics and Personal Care. Wiley, 

2008, Vol. 4, chapter 10, p.169-246. 
 

 

5.  Názov projektu: 

Hybridné spintronické nanoštruktúry riadené spinovopolarizačným prúdom.  

(Hybrid spintronic nanostructures controlled by spin-polarized current.) 
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov:  Capek Ignác 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  01.2007 – 12.2009 

Evidenčné číslo projektu:  APVV–0173-06 

Finančný príspevok:  182 786.-Sk 

Spoluriešiteľské inštitúcie: Fyzikálny ústav SAV, Bratislava – koordinátor projektu  

Dosiahnuté výsledky: 

Vzťah medzi mólovou hmotnosťou polyméru a koloidnými a desorpčnými parametrami bol 

ńtudovaný na kinetike inverznej emulznej polymerizËcie akrylamidu iniciovanej vo vode 

rozpustným iniciËtorom (peroxodisíran amónny). Zistilo sa, ņe maximËlna rýchlosť 

polymerizËcie narastË so zvyńujúcou sa koncentrËciou iniciËtora aj emulgËtora. MolekulovË 

hmotnosť polyakrylamidu sa s rastúcou koncentrËciou iniciËtora zniņuje a naopak so 

zvyńovaním koncentrËcie emulgËtora narastË, čo v prvom prípade súvisí so zvýńenou 

terminËciou primËrnych radikËlových častíc. Väčńia koncentrËcia emulgËtora naopak umoņní 

lepńí únik radikËlových častíc a zabraňuje opätovnému vstupu radikËlov do systému, čo vedie 

k poklesu terminËcie radikËlov a k miernemu nËrastu veľkosti pripravených polymérnych 

častíc. 
 

Publikácie 2008:  

1. CAPEK, IgnËc – FIALOVÁ, Lenka – BEREK, Duńan 

On the kinetics of  inverse emulsion polymerization of acrylamide. In Designed Monomers and 

Polymers. Vol. 11, (2008), p. 123–137.  (0.732 - IF2007) 

 

6.  Názov projektu: 

Nanoštruktúry pre vývoj biosenzorov. 

(Nanostructures for development of biosensors.) 
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov:  Capek Ignác 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  09.2008 – 12. 2011 

Evidenčné číslo projektu:  APVV-0362-07 
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Finančný príspevok:  52 000.-Sk 

Spoluriešiteľské inštitúcie:  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava – 

koordinátor projektu 

Dosiahnuté výsledky: 

Pouņitie modifikovaného ńkrobu (karboxymetyl derivËt) ako stabilizËtora pri miniemulznej 

polymerizËcii styrénu, butylakrylËtu a metyl metakrylËtu potvrdilo synergický efekt pôsobenia 

ńkrobu a neiónového emulgËtora na nukleËciu a stabilitu častíc pri vyńńích koncentrËciËch 

emulgËtora. Zistilo sa, ņe ńkrob pôsobí ako relatívne dobrý (ko)stabilizËtor pri miniemulznej 

polymerizËcii butylakrylËtu, kým pri polymerizËcii styrénu javí zlé stabilizačné účinky. Pri 

miniemulznej polymerizËcii metylmetakrylËtu pôsobí koagulačne. 
 

Publikácie 2008:  

1. CAPEK, IgnËc  

Starch-based dispersions. In TADROS, T. F. Ed. Colloid in Cosmetics and Personal Care. Wiley, 

2008, Vol. 4, chapter 10, p.169-246. 
 

 

7.  Názov projektu: 

Vyuţitie rastlinných polysacharidov v liečbe kašlu.  

(Utilization of plant polysaccharides in the cure of cough.) 
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov:  Capek Ignác 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  09.2008 – 12. 2010 

Evidenčné číslo projektu:  APVV-0030-07 

Finančný príspevok:  25 000.-Sk 

Spoluriešiteľské inštitúcie:  Ústav experimentálnej farmakológie SAV, Bratislava – 

koordinátor projektu 

Dosiahnuté výsledky: 

AplikËcia ńkrobu a jeho derivËtov vyņaduje nutnosť transformËcie granulËrneho ńkrobu na 

homogénnu matricu. Modelovanie reakčných podmienok tvorby ńkrobom nasýtených 

polymérnych disperzií potvrdilo, ņe nukleËcia a stabilita polymérnych častíc sú do veľkej miery 

ovplyvnené vetvením jednotiek ńkrobu a schopnosťou týchto očkovaných radikËlov vstupovať 

do polymérnych častíc. 
 

Publikácie 2008:  

1. CAPEK, IgnËc  

Starch-based dispersions. In TADROS, T. F. Ed. Colloid in Cosmetics and Personal Care. Wiley, 

2008, Vol. 4, chapter 10, p.169-246. 

 

8.  Názov projektu: 

Kvantifikácia priestorového obmedzenia makromolekúl v polymérnych materiáloch a 

procesoch. 

(Assesment of role of confinement of macromolecules in polymer materials and processes.) 

 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov, koordinátor projektu:  Cifra Peter  

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  06.2008 – 12. 2010 

Evidenčné číslo projektu:  APVV-0079-07 

Finančný príspevok:  886 000.-Sk 

Spoluriešiteľské inštitúcie: --- 
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Dosiahnuté výsledky: 

Venovali sme sa odhaľovaniu sprËvania tuhých makromolekulových reťazcov v úzkych 

kanËloch. TËto situËcia sa vyuņíva napr. pri charakterizËcii fragmentov DNA v kanËloch 

pripravených čipovou litografiou. Pri silnom obmedzení sme pozorovali dobrú zhodu 

s predpoveďou Odijkovho tzv. reflekčného reņimu. Pri slabńom obmedzovaní dochËdza ku 

zloņitejńiemu sprËvaniu, ktoré čiastočne predpovedË súčasnË teória (Odijk 2008). Ako sa 

ukËzalo aj z nańich výsledkov tuhé reťazce sa tu môņu sprËvať ideËlne, bez vylúčeného objemu 

(EV), a aņ veľmi dlhé reťazce dosahujú očakËvaný reņim blobov s vylúčeným objemom. Tu 

vńak dochËdza k tomu, ņe určitý vplyv tu mË prítomnosť tzv. sponkových ńtruktúr (hairpin), 

ktoré teória nevie vystihnúť a na druhej strane potrebné simulËcie veľmi dlhých reťazcov zatiaľ 

nie sú prístupné. Tieto fakty spôsobujú, ņe celkový pohľad zatiaľ nie je uzavretý. NËń postup 

zatiaľ viedol cez simulËcie dlhńích reťazcov (do 2000 segmentov) a sledovanie vlastností aj 

voľných tuhých reťazcov. UkËzalo sa totiņ, ņe uņ voľné tuhé reťazce majú tri reņimy sprËvania 

v zËvislosti od ich dĺņky (od sprËvania tyčinky, cez ideËlny reťazec, po EV sprËvanie pre veľmi 

dlhé reťazce). V snahe presne porozumieť zloņitosti reņimov uväzneného tuhého reťazca  sa zdË 

nevyhnutné dobre porozumieť aj reņimom voľného reťazca a pri interpretËcii tieto informËcie 

kombinovať. 
 

Publikácie 2008: 

1. CIFRA, Peter – BENKOVÁ, Zuzana – BLEHA, TomËń 

Effect of confinement on properties of stiff biological macromolecules. In Faraday Discussions. 
Vol. 139, (2008), p. 377-392. (5.000 - IF2007) 

 

2.  CIFRA, Peter – BENKOVÁ, Zuzana - BLEHA, TomËń 

Persistence lengths and structure factors of wormlike polymers under confinement. In Journal of 

Physical Chemistry B. Vol. 112, (2008), p. 1367 – 1375. (4.086 - IF2007) 

 

9.  Názov projektu: 

Anizotropný prenos energie v hybridných nanomateriáloch vrstevnatých kremičitanov s 

organickými farbivami. 

(Anisotropical energy transfer in hybrid nanomaterials based on layered silicates with 

organic dyes.) 
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov:  Danko Martin 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  09.2006 – 09. 2009 

Evidenčné číslo projektu:  APVV-51-027405 

Finančný príspevok:  113 000.-Sk 

Spoluriešiteľské inštitúcie:  Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava – koordinátor 

projektu 

Dosiahnuté výsledky: 

Pripravili sa dva nové fluorescenčné derivËty trietoxy propyl silËnu. Fluorescenčným 

chromofórom boli benzotioxanténový a dimetylaminonaftalénimidový derivËt vykazujúci 

fluorescenciu v oblasti 510 – 540 nm. Tieto funkčné silËny boli kovalentne viazané na 

vrstevnaté nano silikËty (laponite – OPTIGEL SH a fluorohectorite). Obidva derivËty majú 

neutrËlny charakter oproti často pouņívaným katiónovým farbivËm napr. Rhodamínového typu. 

Benzotioxanténový derivËt mal výrazne zníņenú rozpustnosť v beņných rozpúńťadlËch. 

Dimetylaminonaftalénimidový chromofór patrí do skupiny optických zjasňovačov 

(absorbovanú energiu z UV oblasti vyņarujú fluorescenciou vo viditeľnej oblasti), čím je tento 

derivËt zaujímavý. Stokesov posun pre tento derivËt je 90 – 100 nm. DerivËty boli spektrËlne 

charakterizované v chloroforme a etanole a po naviazaní aj vo vodných disperziËch silikËtov. 
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Na charakterizËciu sa okrem statickej fluorescencie vyuņila aj klasickË a konfokËlna 

fluorescenčnË mikroskopia.  
 

Prezentácie 2008: 

1. DANKO, Martin – HRDLOVIČ, Pavol – BUJDÁK, J. – CHORVÁT, Duńan Jr. – NEDELČEV, 

TomËń – KRUPA, Igor 
Modification and characterization of fluorescently labeled organoclay nanoparticles. In Programme 

 and Abstract Book of Nanomaterials, December 7-10, 2008, Playa del Carmen, Mexico. p. 28. 

PrednËńka  
 

2. DANKO, Martin – HRDLOVIČ, Pavol – BIELA, T. – DUDA, A. 
Fluorescence spectroscopy as a tool for following formation of poly(r-lactide) and poly(s-lactide) 

stereocomplexes. In Zborník príspevkov V. Slovensko-Českej konferencie POLYMÉRY 2008, 29. 

september-1. október 2008, Kongresové centrum SAV, Stará Lesná, Slovenská republika. ISBN 

978-80-968433-5-0, EAN 9788096843350. PrednËńka L 30 
 

3. DANKO, Martin – HRDLOVIČ, Pavol – BIELA, T. – DUDA, A. 

Formation of poly(R-lactide) and poly(S-lactide) stereocomplexes followed by fluorescence 

spectroscopy. In Book of Abstracts of Central European Conference on Photochemistry CECP 

2008, February 10-14, 2008, Bad Hofgastein, Austria. p. 66. Výveska P20 

 

10.  Názov projektu: 

Funkcionalizované nanoštrukturálne polyméry. 

(Functionalised nanostructural polymers). 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov, koordinátor projektu:  Chmela Štefan 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  09.2008 – 12. 2010 

Evidenčné číslo projektu:  APVV-0562-07 

Finančný príspevok:  201 000.-Sk 

Spoluriešiteľské inštitúcie: --- 

Dosiahnuté výsledky: 

Pozornosť sa venovala ńtúdiu fotoreaktivity styrénových kopolymérov obsahujúcich 

benzilovú ńtruktúru (BZ) naviazanú na polymérny reťazec a najmä charakterizËcii polymérnej 

siete.  Na viazanie BZ ńtruktúry v bočnom reťazci polyméru sa vyuņila jednak kopolymerizËcia 

1-fenyl-2-{4-[2-(4-vinylbenzyloxy)etoxy]fenyl}etËn-1,2-diónu (BZS) a tieņ 1-{4-(2-metakroyl 

oxyetoxyfenyl)}-2-fenyletËn-1,2-diónu (BZMA) najmä so styrénom (kopolyméry BZS/S 

a BZMA/S).  Pretoņe reaktivita BZS pri kopolymerizËcii so styrénom je podobnË ako styrénu, 

zloņenie kopolymérov bolo rovnaké ako monomérnej zmesi jednak pri klasickej radikËlovej 

polymerizËcii ale tieņ pri „nitroxyl mediated“ polymerizËcii (NMP) i napriek prítomnosti 1,2-

dikarbonylových ńtruktúr.  Pri NMP polydisperzita pripravených kopolymérov bola niņńia ako 

pri radikËlovej polymerizËcii.  Oņarovaním filmu kopolymérov pri λ > 400 nm sa fotoaktívne 

1,2 dikarbonylové skupiny transformujú na benzoylperoxid (BP). Termický, alebo 

fotochemický rozpad BP skupín vedie ku vzniku trojrozmernej polymérnej siete. Na sledovanie 

fotoperoxidËcie a rozpadu peroxidov sa vyuņili popri FT-IR a UV spektroskopie tieņ meranie 

emisných spektier a chemiluminiscencia a tieņ fluorescenčné značenie.  Posledné sa vyuņilo 

i na ńtúdium hustoty polymérnej siete. Siete kopolymérov boli charakterizované popri 

napučiavaní tieņ i  reologicky.  Pri sieťovaní tepelným rozpadom BP pri 170 °C podľa reológie 

sa bod gélovatenia dosiahne pri obsahu BZS v kopolymére BZS/S 1-2 hmot %.  Pre dosiahnutie 

hustej siete je potrebnË čo najväčńia molekulovË hmotnosť a nízka polydisperzita východzieho 

polyméru a väčńia koncentrËcia fotoaktívnej lËtky. 

V rËmci prípravy regulËtorov ņivej radikËlovej polymerizËcie s dvoma rôznymi 

aromatickými chromofórmi sa viacstupňovou syntézou z 2-methyl-2-nitropropËnu a 
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z izobutyraldehydu ako východiskových lËtok pripravil 2,2,5-trimetyl-4-naftyl-3-azahexËn-3-

nitroxid. Tento derivËt obsahuje vo svojej ńtruktúrnej jednotke naftyl ako chromofór 1. 4-(1-

pyrénmethoxy)metyl styrén bol pripravený ako vhodný derivËt pre kombinËciu s nitroxidom, 

pretoņe obsahuje dvojitú väzbu schopnú reagovať s nitroxylovou skupinou a taktieņ pyrén ako 

chromofór 2. Pri vzËjomnej reakcii derivËtov obsahujúcich chromofór 1 a 2 prebiehajúcej 

radikËlovým mechanizmom nevznikË očakËvaný produkt, ale dimér pyrénového typu. Tento 

derivËt sa vyznačuje veľmi zaujímavými spektrËlnymi vlastnosťami a bude pouņitý ako značka 

na monitorovanie fotofyzikËlnych procesov v polymérnych matriciach.   
 

Prezentácie 2008: 

1. HUSÁR, Branislav – COMMEREUS, S. – BABA, M. –VERNEY, V. – CHMELA, Ńtefan – 

LUKÁČ, Ivan 

Characterization of polymer networks from photoperoxidation of benzil. In Zborník príspevkov V. 
Slovensko-Českej konferencie POLYMÉRY 2008, 29. september-1. október 2008, Kongresové 

centrum SAV, Stará Lesná, Slovenská republika. ISBN 978-80-968433-5-0, EAN 9788096843350. 

Výveska P 05 
 

2. LUKÁČ, Ivan – HUSÁR, Branislav 
Crosslinking of copolymers based on photoperoxidation of benzil pendant moieties – crosslinking 

of polymers with bounded benzoyl peroxide. In Zborník príspevkov V. Slovensko-Českej 

konferencie POLYMÉRY 2008, 29. september-1. október 2008, Kongresové centrum SAV, Stará 
Lesná, Slovenská republika. ISBN 978-80-968433-5-0, EAN 9788096843350. Výveska P 15 

 

11.  Názov projektu: 

Výskum technológií spracovania dolomitu a magnezitu na hydroxid horečnatý, oxid 

horečnatý a uhličitan vápenatý. 

(Investigaton of technologies of dolomite and megnezite processing to magnesium hydroxide, 

megnesium oxide and calcium carbonate.) 
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov:  Chodák Ivan 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  06.2008 – 12. 2010  

Evidenčné číslo projektu:  APVV-0203-07 

Finančný príspevok:  295 000.-Sk 

Spoluriešiteľské inštitúcie:  Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov FCHPT 

STU, Bratislava – koordinátor projektu, Duslo Šaľa a.s.  

Dosiahnuté výsledky: 

V prvej časti prËc sa vypracovala podrobnË reńerņ, týkajúca sa najmä povrchovej úpravy 

hydroxidu horečnatého na zapracovanie do rozličných plastov. Urobila sa podrobnË ńtúdia 

experimentËlneho otestovania v súčasnosti pouņívaných plnív ako komponentov kompozitu na  

bËze modelovej matrice polyetylénu. 

 

12.  Názov projektu: 

Porovnanie rôznych spôsobov iniciácie sieťovania pre modelovanie nových procesov 

modifikácie termoplastov.  

(Comparison of variouos ways of crosslining initiation for modelling new processes of 

thermoplastics modification.) 
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov, koordinátor projektu:  Chodák Ivan 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  05.2006 – 04.2009 

Evidenčné číslo projektu:  APVV-51-010405 

Finančný príspevok:  2 050 000.-Sk  
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Spoluriešiteľské inštitúcie:  VUSAPL, Nitra  

Dosiahnuté výsledky: 

 PrËce sa sústredili na skompletovanie najsľubnejńích výsledkov. Úsilie sa sústredilo  

predovńetkým na sieťovanie polyamidu, plneného skleným vlËknom, kde sa vypracovala 

metóda na stanovenie mnoņstva gélu. IniciËcia sieťovania prebiehala organickým rozkladom 

peroxidu, gamma oņiarením, oņiarením elektrónovým lúčom a testoval sa aj UHF ohrev. 

Druhou oblasťou bolo sledovanie vplyvu sieťovania na vlastnosti kompozitov plnených 

drevnými časticami. Porovnaním rôznych typov iniciËcie sieťovania sa zistilo, ņe najúčinnejńím 

spôsobom je termický rozklad peroxidov. 

 

13.  Názov projektu: 

Organické modifikácie prírodných nanomateriálov. 

(Organic modifications of natural nanomaterials.) 
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov:  Chodák Ivan 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  05.2006 – 04.2009 

Evidenčné číslo projektu: APVV-51-050505 

Finančný príspevok:  800 000.-Sk  

Spoluriešiteľské inštitúcie:  Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava – koordinátor 

projektu 

Dosiahnuté výsledky: 

Pripravili sa ternËrne polypropylén/montmorillonit/polypyrolové (PP/MMT/PPy) kompozity 

modifikËciou sodného montmorillonitu MMT BJ 10 (Envigeo, s.r.o., Slovensko) a PP 

prËńkových častíc polypyrolom, ktorého obsah sa menil od 1 do 17 hm. %. Kompozity boli 

ďalej spracované lisovaním, alebo zamieńaním v tavenine a nËsledným lisovaním. InterkalËcia 

MMT polypyrolom bola potvrdenË röntgenovou difrakciou. Spôsoby spracovania ovplyvnili 

elektrické aj mechanické vlastnosti pripravených kompozitov. Vzorky boli ńtudované pomocou 

dielektrickej relaxačnej spektroskopie v ńirokom rozsahu frekvencií. V kompozitoch 

pripravených lisovaním sa perkolačnË hodnota vodivej fËzy dosiahla pri obsahu vodivej zloņky 

niņńom ako 0.9 hm.%. Z teplotných zËvislostí d.c. vodivostí kompozitov je moņné usudzovať 

na mechanizmus vodivosti navrhnutý Mottom, trojdimenzonËlny preskok nosičov nËboja 

s variabilným rozsahom (VRH). Zo ńtúdia mikrotvrdosti kompozitov vyplýva, ņe obidva typy 

plnív, polypyrol aj MMT, zvyńujú mikrotvrdosť v pripravených kompozitoch.  
 

Publikácie 2008:  

1. PANDIS, C. – LOGAKIS, E. –  PEOGLOS, V. – PISSIS, P. –  OMASTOVÁ, MËria –  
MRAVČÁKOVÁ, M. –  JANKE, A. – PIONTECK, J– PENEVA, Y. –  MINKOVA, L. 

Morphology, microhardness and electrical properties of composites based on polypropylene, 

montmorillonite and polypyrrole. Journal of Polymer Science Part B: Physics, prijaté.  

 
 

14.  Názov projektu: 

Vysokopevné a termopojivé metalocenové polyolefínové vlákna. 

(High-strength thermojoining metalocene polyolefin fibres.) 
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov:  Chodák Ivan 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  02.2007 - 12.2009 

Evidenčné číslo projektu: APVV-0226-06 

Finančný príspevok:  524 000.-Sk  
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Spoluriešiteľské inštitúcie: FChPT STU-Ústav polymérnych materiálov, Bratislava – 

koordinátor projektu; VUChV, Svit 

Dosiahnuté výsledky: 

Pomerne podrobne sa ńtudovali rozdiely medzi rôznymi typmi PP vlËkien, pripravených na 

zËklade Ziegler Nattových katalyzËtorov resp. metalocénovými katalyzËtormi. Stanovili sa 

významné rozdiely v dynamicko-mechanickom chovaní sa materiËlov dvoch rôznych typov 

a urobili sa zËvery vzhľadom na ńtruktúru. 

 

15.  Názov projektu: 

Cielená fotodynamická terapia rakoviny: od transportu liečiv cez bunkové signálne cesty 

po in vivo model. 

(Targeted photodynamic therapy of cancer: from delivery system through cellular 

signaling to in vivo model.) 
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov: Kasák Peter 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  09.2008 – 12.2010 

Evidenčné číslo projektu: APVV-0449-07 

Finančný príspevok:  43 000.-Sk  

Spoluriešiteľské inštitúcie: UPJŠ Košice – koordinátor projektu; Medzinárodné laserové 

centrum, Bratislava; CSIC Madrid, Španielsko; Synchotron 

SOLEIL, Gif-sur-Yvette, Francúzsko; Univerzita P. a M.  

Curie, Paríţ, Francúzsko; Fakultná nemocnica L. Pasteura, 

Košice 

Dosiahnuté výsledky: 

Získali sa kinetické profily inkorporËcie a tvorby komplexu fotosenzitizéru Hypericínu 

(Hyp) s lipidov s nízkou hustotou (LDL) a s LDL-PEG nanokonńtruktami pri rôzných teplotËch 

ako aj redistribúcie komplexu Hyp do ďalńích LDL častíc. Konńtrukt Hyp-LDL-PEG mË 

potenciËl zvýńiť efektivitu dodania fotosenzitérov do nËdorových tkanín. 

 
 

16.  Názov projektu: 

Aktívny cielený transport liečiv vo fotodynamickej terapii zvyšuje efektivitu liečby 

nádorových ochorení.  

(Active targeting transport of drugs in photodynamic theraphy increases effectivity of 

treatment of tumor deseases.) 
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov:  Peter Kasák 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  09.2008 – 12.2011 

Evidenčné číslo projektu:  APVV LPP-0072-07 

Finančný príspevok:  výdavky na doktoranda 

Spoluriešiteľské inštitúcie:  UPJŠ, Košice - koordinátor projektu 

Dosiahnuté výsledky: 

Pozorovalo sa inkorporovanie PEGovaných lipidov do LDL častice a vznik LDL-PEG 

nanokonńtruktu. Konńtrukt LDL-PEG mË potenciËl ako dodavateľ fotosenzitérov do 

nËdorových tkanín. 
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17.  Názov projektu: 

Znovu hroziace patogény-vibriá. Štúdium virulencie a moţnej aktívnej imunomodulačnej 

ochrany. 

(Newly emerging phatogens-vibrios. Study of virulence and possible active 

immunomodulative prevention.) 
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov: Kronek Juraj 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  05.2007 – 12.2009 

Evidenčné číslo projektu: APVV-003206 

Finančný príspevok:  408 000.-Sk  

Spoluriešiteľské inštitúcie:  Chemický ústav SAV, Bratislava – koordinátor projektu, 

Slovenská zdravotnícka univerzita, PrF UK Bratislava 

Dosiahnuté výsledky: 

V rËmci projektu zameraného na prípravu biokonjugËtov bolo nańe úsilie venované príprave 

nových polymérnych nosičov na bËze 2-oxazolínov. Získali sa kopolyméry obsahujúce rôznu 

koncentrËciu amino skupín, ktoré sa v ďalńom priebehu vyuņijú na naviazanie imunoaktívnej 

častice. Pripravené biokonjugËty by mali slúņiť ako adjuvansy imunitnej odozvy. 

Taktieņ sa sledovala akútna cytotoxicita pripravených polymérov, pričom sa zistil veľmi malý 

vplyv polymérov na rast testovacích bunkových línií. 
 

Prezentácie 2008: 

1. KRONEK, Juraj – KRONEKOVÁ, Zuzana - LUSTOŇ, Jozef 
Polyméry na bËze 2-oxazolínov: príprava, vlastnosti a ich cytotoxicita. In Zborník príspevkov V. 

Slovensko-Českej konferencie POLYMÉRY 2008, 29. september-1. október 2008, Kongresové 

centrum SAV, Stará Lesná, Slovenská republika. ISBN 978-80-968433-5-0, EAN 9788096843350. 

PrednËńka L 31 
 

 

18.  Názov projektu: 

Uhlíkové nanokompozity pre chemické senzory. 

(Carbon nanocomposites for chemical sensoring.) 
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov: Krupa Igor 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  09.2008 – 12.2010 

Evidenčné číslo projektu: APVV-0478-07 
Finančný príspevok:  170 000.-Sk (APVV, Mýtna 23, 81107 BA, IČO: 36 069 493) 

Spoluriešiteľské inštitúcie: Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava – koordinátor projektu 

Dosiahnuté výsledky: 

V počiatočnej fËze rieńenia projektu sme sa zamerali na dve oblasti výskumu. V prvom 

kroku sa pripravili a ńtudovali nanokompozity na bËze etylén-vinylacetËtového kopolyméru 

a expandovaného grafitu ako aj ńtandardného grafitu s priemerom častíc okolo 5 mikrometrov. 

Zitili sme, ņe zatiaľčo perkolačnË koncentrËcia kompozitov plnených ńtandardným grafitom sa 

pohybuje v oblasti 15-17 obj. %, perkolačnË koncentrËcia nanokompozitov plnených 

expandovaným grafitom je 5-6 obj. %. Taktieņ elektrickË vodivosť týchto kompozitov je 

podstatne vyńńia. Veľké rozdiely sa ukËzali aj v hodnotËch mechanických vlastností. Pevnosť 

ako aj Youngov modul pruņnosti nanokompozitných materiËlov boli väčńie ako v prípade 

kompozitov plnených ńtandardným grafitom. 

V druhom kroku sme sa zamerali na prípravu tenkých filmov, rËdovo niekoľko stoviek 

nanometrov pripravovaných technikou rotačného odlievania. Ako perspektívne polymérne 

disperzie sa ukËzali vodnË disperzia etylén-akrylovej kyseliny a alkoholový roztok polyamidu 

12. Ako plnivË sa testovali expandovaný grafit a uhlíkové nanotrubičky. 
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19.  Názov projektu: 

Geneticky modifikované mikroorganizmy ako celobunkové katalyzátory 

enantioselektívnych biooxidácií pre nové imobilizované biotechnológie.  

(Genetically engineered microorganisms as whole-cell catalysts of enantioselective 

biooxidations performing by novel immobilization biotechnologies.) 
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov, zástupca vedúceho projektu:  Lacík Igor 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  04.2006 – 04.2009 

Evidenčné číslo projektu:  APVV-51-033205 

Finančný príspevok:  538 000.-Sk  

Spoluriešiteľské inštitúcie:  Chemický ústav SAV, Bratislava – koordinátor projektu; 

Medzinárodné laserové centrum, Bratislava; FCHPT STU, 

Bratislava; TU Wien, Rakúsko 

Dosiahnuté výsledky: 

Sledovala sa dlhodobË stabilita mikrokapsúl na bËze alginËtu sodného, sulfËtu celulózy 

a poly(metylén-co-guanidínu) pripravených jednokrokovým postupom. Vyvinuli sa nové 

techniky sledovania vlastností mikrokapsúl pre prestup protilËtok (IgG). Odsledoval sa vplyv 

výberu rôzneho typu alginËtov pre vlastnosti mikrokapsúl. V spoluprËci s CHÚ SAV sa 

mikrokaspuly pouņili na imobilizËciu v biotechnologických aplikËciËch a v Chicago Diabetes 

Projekte na transplantËcie do zvierat. Pracovalo sa tieņ na vývoji nových alginËtových gélov 

s planËrnou geometriou. Pripravil sa prehľadový člËnok na tému „Visualisation Techniques in the 

Characterization of Polymer Microcapsules: Confocal Laser Scanning Microscopy and Atomic 

Force Microscopy.“ In: Hallé J.P., de Vos P., Rosenberg L. (Eds): The Bioartificial Pancreas and 

other Biohybrid Therapies, Research Signpost, 41 normalizovaných strËn. V tlači 
 

Publikácie a prezentácie 2008: 

1. QI, M. - STRAND, B. L. - MØRCH, Y. - LACÍK, Igor - WANG, Y.  - SALEHI, P.  - BARBARO, 
B.  - GANGEMI, A. - KUECHLE, J. - ROMAGNOLI, T. - HANSEN, M. A. - RODRIGUEZ, L. 

A. -   BENEDETTI, E. - HUNKELER, D.  - SKJÅK-BRÆK, G.  – OBERHOLZER, J.   

Encapsulation of human islets in novel inhomogeneous alginate-Ca
2+

/Ba
2+

 microbeads: in vitro and 

in vivo function. In Artificial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology. Vol. 36, no. 5, (2008), p. 
403 - 420. (0.857 - IF2007) 

 

2. KOLLÁRIKOVÁ, Gabriela – LACÍK, Igor – PAPAJOVÁ, Eva – CHORVÁT, Duńan Jr. 

Properties study of SA-CS/PMCG micro-capsules used for encapsulation of the bioactive 

substances. In Chemické Listy. Vol. 102, no. 8, (2008), ISSN 0009-2770, s. 696. (0.683 - IF2007). 
výveska 2P-14 

 

3. KRONEKOVÁ, Zuzana – DANKO, Martin – CHORVÁT, Duńan Jr. – KRUPA, Igor – MOTRO, B. 

– MICHAELI, S. – ECONOMOU, T. – LACÍK, Igor 
Alginate hydrogel matrices for immobilization of the proteins and cells in the design of implantable 

glucose biosensor. In Chemické Listy. Vol. 102, no. 8, (2008), ISSN 0009-2770, s. 722. (0.683 - 

IF2007). Výveska 4P-10  
 

4. BUČKO, M. - GEMEINER, P. - VIKARTOVSKÁ, A. - LACÍK, Igor - KOLLÁRIKOVÁ, Gabriela 
– CHORVÁT, Duńan Jr. - MIHALOVIC, M. – RUDROFF, F. 

Controlled encapsulation of biocatalyst for chiral immobilized biotechnology In Proceedings of 

XVI International Conference on Bioencapsulation, September 4-6, 2008, Dublin, Ireland. 

PrednËńka 
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20.  Názov projektu: 

Vodorozpustné polyméry: od fundamentálnych poznatkov o interakciách, štruktúre a 

dynamike v roztoku ku kontrole mechanizmu ich syntézy a samo-usporiadania.  

(Water soluble polymers: from the fundamentals of interactions, structure and dynamics 

in solution to controlled polymer synthesis and self-assembly.) 
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov, zástupca vedúceho projektu:  Lacík Igor 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  05.2006 – 04.2009 

Evidenčné číslo projektu:  APVV-51-037905 

Finančný príspevok:  696 000.-Sk  

Spoluriešiteľské inštitúcie:  Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice – koordinátor 

projektu; Medzinárodné laserové centrum, Bratislava 

 

Dosiahnuté výsledky: 
 

Stanovili sa rýchlostné konńtanty radikËlovej polymerizËcie N-vinylpyrolidónu vo vodnej 

fËze. Pre kyselinu metakrylovú sa určili rýchlostné konńtanty terminËcie a v spoluprËci so 

zahraničnými pracoviskami sa získali podklady pre simulËciu zËvislosti rýchlosti polymerizËcie 

a distribúcie mólovej hmotnosti, u ktorých porovnanie s experimentËlnymi údajmi bolo 

uspokojivé. Rozbehli sa aktivity pre získanie hlavne rýchlostných konńtËnt radikËlovej 

polymerizËcie mnohých vodorozpustných monomérov, kde sa jednË o prËcu v oblasti, v ktorej 

zatiaľ nikto nepracoval a nepublikoval. 
 

Publikácie 2008: 

2. BUBACK, M. – HESSE, P. – HUTCHINSON, R. A. – KASÁK, Peter – LACÍK, Igor – STACH, 

Marek – UTZ, I. 
Kinetics  and modeling of free-radical batch polymerization of nonionized methacrylic acid in 

aqueous solution. In Industrial and Engineering Chemistry Research. Vol. 47, (2008), p. 8197-

8204. (1.749 - IF2007) 
 

4. BEUERMANN, Sabine – BUBACK, Michael – HESSE, Pascal – HUTCHINSON, Robin A. – 

KUKUČKOVÁ, Silvia – LACÍK, Igor 

Termination kinetics of the free-radical polymerization of nonionized methacrylic acid in aqueous 

solution. In Macromolecules. Vol. 41, (2008), pp. 3513–3520. (4.411 - IF2007) 
 

5. STACH, Marek – LACÍK, Igor – CHORVÁT, Duńan Jr. – BUBACK, Michael – HESSE, Pascal – 
HUTCHINSON, R. A. – TANG, L. 

Propagation rate coefficient for radical polymerization of N-Vinyl pyrrolidone in aqueous solution 

obtained by PLP-SEC. In Macromolecules. Vol. 41, (2008), p. 5174–5185. (4.411 - IF2007) 
 

 

21.  Názov projektu: 

EPOS: Vyuţitie očkovania polymérov pomocou elektropolymerizácie v imobilizácii 

proteínov na tuhé povrchy pre prípravu biosenzorov. 

(Application of the electrografting polymerization for immobilization of proteins onto 

solid surfaces in design of the implantable glucose sensitive biosensor.) 
 

APVV projekt vyvolaný IP 6RP EÚ P. Cezanne 
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov, koordinátor projektu:  Lacík Igor 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  02.2007 – 12.2009 

Evidenčné číslo projektu:  RPEU-0007-06 

Finančný príspevok:  484 000.-Sk  
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Spoluriešiteľské inštitúcie: Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava; 

Medzinárodné laserové centrum, Bratislava 

Dosiahnuté výsledky: 

Poly(sulfobetaín metakrylËtové) a poly(karboxybetaín metakrylËtové) polyméry 

naočkované na vodivý povrch predstavujú situËciu, kedy obrastanie bunkami v in vitro a aj v in 

vivo testoch bolo potlačené. Tieto výsledky potvrdzujú, ņe dané polyméry  môņu predstavovať 

cestu k biokompatibilným povrchom. Tieņ sa začali prËce na príprave biokompatibilných 

povrchov cez fosforylcholínové polyméry.  
 

Publikácie a prezentácie 2008: 

1. STACH, Marek – KASÁK, Peter – KRONEKOVÁ, Zuzana – LACÍK, Igor 

Zwitterionic non-biofouling surfaces via electrografting polymerization. In Chemické Listy. Vol.  

102, no. 8, (2008), ISSN 0009-2770, s. 695. (0.683 - IF2007). výveska 2P-12 
 

2. KASÁK, Peter – STACH, Marek - KRONEKOVÁ, Zuzana – CHORVÁT, Duńan Jr. – LACÍK, 

Igor  
Toward non-biofouling surfaces in the design of implantable glucose sensor. In Book of Abstracts 

of the 1
st
 International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes, 

February 27 - March 1, 2008, Prague, Czech Republic. Výveska Abstract No.123 
 

 

22.  Názov projektu: 

Výskum a výroba hydrolyzátov na báze obnoviteľných zdrojov..  

(Research and production of hydrolysis commodity based on renewable sources.) 
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov:  Novák Igor 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  04.2008 – 12.2009 

Evidenčné číslo projektu:  VMSP-P-0044-07 

Finančný príspevok:  100 000.-Sk  

Spoluriešiteľské inštitúcie: VIPO a.s., Partizánske – koordinátor projektu 

Dosiahnuté výsledky: 

V rËmci rieńenia projektu bol v roku 2008 skúmaný vplyv modifikËcie vybraných typov 

adhezív hydrolyzËtmi na bËze ņivočíńnych vlËknitých proteínov, resp. hydrolyzËtmi kolagénu. 

ModifikËcia polyuretËnových typov adhezív pozostËvajúcich z vodnej disperzie polyolu 

a aktivËtora na bËze polyizokyanËtu s pouņitím  kolagénu viedla po počiatočnom raste pevnosti 

adhézneho spoja v odlupovaní k bavlnenej textílii (do 5 hmot. % kolagénu) ku poklesu pevnosti 

spojov. Pri obsahu 20 hmot. % kolagénu v polyuretËnovom adhezíve bol pokles pevnosti 

adhézneho spoja v odlupovaní 40%-ný. Ńtúdium kohéznych vlastností modifikovaného 

polyuretËnového adhezíva potvrdil rast pevnosti v ťahu a predĺņenia vzorky s obsahom 5 

hmot.% kolagénu, pričom bol nËsledne s rastom koncentrËcie kolagénu v adhezíve zistený 

pokles mechanických vlastností adhezíva. Po modifikËcii polyuretËnových adhezív 5 hmot. % 

kolagénu a súčasnom plnení nanočasticovým SiO2 odlupovacia pevnosť adhéznych spojov 

rËstla do 5 hmot. % nanočasticového SiO2, pričom tento rast bol vyńńí ako v prípade 

neplneného adhezíva. Rovnaký trend rastu bol pozorovaný aj pri skúmaní mechanických 

vlastností polyuretËnových adhezív modifikovaných kolagéném a plnených SiO2. 

 

3. Účasť na nových výzvach APVV r. 2008 

--- 



67 

 

4. Projekty riešené v rámci ŠPVV  

1.  Názov projektu:  

Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v Slovenskej 

republike.  

(Preservation, stabilization and conservation of traditional carriers of information in 

Slovak Republic.) 
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov:  Rychlý Jozef 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  01.2006 – 12.2008 

Evidenčné číslo projektu:  Kniha SK ŠPVV 2003SP200280301 

Finančný príspevok:  --- 

Spoluriešiteľské inštitúcie:  FCHPT STU, Bratislava; Slovenský národný archív,           

Bratislava; Slovenská národná kniţnica, Martin 

Dosiahnuté výsledky: 

Pokračovalo sa vo vyuņívaní chemiluminiscenčnej metódy a existencie korelËcie medzi 

výpovednými údajmi tejto metodiky (rýchlostné konńtanty pri definovanej teplote, zvyńkovË 

ņivotnosť papiera pri podmienkach testu, prípadne pokles relatívneho polymerizačného stupňa) 

so skúńkami mechanickej pevnosti sledovaných vzoriek pomocou dvojohybov.  

Zo strany hlavného rieńiteľa sa v roku 2008 hlavný dôraz klËdol na konńtrukciu 

deacidifikačného zariadenia, ktoré by v SR malo slúņiť k masovejńej ochrane ohrozených 

písomností. 
 

 

5. Projekty centier excelentnosti SAV 

1.  Názov projektu: 

Centrum pokročilej výpočtovej chémie (COMCHEM). 

(Centre for advanced computational chemistry.) 
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov:  Cifra Peter  

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  01.2007 - 12.2010 

Evidenčné číslo projektu:  --- 

Finančné príspevok:  250 000.-Sk  

Spoluriešiteľské inštitúcie: Ústav anorganickej chémie SAV - koordinátor, Chemický 

ústav SAV, FCHPT, PrF UK a FMFI UK 

Dosiahnuté výsledky: 

V nËväznosti na stanovenie perzistenčnej dĺņky tuhých reťazcov z orientačných korelËcií 

pozdĺņ reťazca, ktoré sa merajú aj experimentËlne sme sledovali tieto korelËcie aj klasicky, od 

konca reťazca, aj od vńetkých vnútroreťazcových väzbových polôh. Oba postupy sa neodlińujú 

v rËmci krËtkych korelËcií pozdĺņ reťazca, z ktorých sa aj určuje hodnota perzistenčnej dĺņky 

(P) reťazca. NËročné spriemerňovanie vńetkých korelËcií pozdĺņ reťazca takto ku stanoveniu P 

nie je potrebné. Podobne pri charakterizËcii tuhých makromolekúl ich perzistenčnou dĺņkou 

sme pristúpili ku sledovaniu distribúcie perzistenčnej dĺņky, kde sa ukËzal pôvod 

experimentËlne a zo simulËcií pozorovaných negatívnych okamņitých perzistenčných dĺņok. 

Naviac údaje o distribúcii P v literatúre podľa vńetkého neexistujú. V súčasnosti sa snaņíme 

preniesť tieto ńtúdie do oblasti obmedzovaných makromolekúl. 
 

Publikácie 2008: 
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1. CIFRA, Peter – BENKOVÁ, Zuzana – BLEHA, TomËń 

Effect of confinement on properties of stiff biological macromolecules. In Faraday Discussions. 

Vol. 139, (2008), p. 377-392. (5.000 - IF2007) 
 

2. CIFRA, Peter – BENKOVÁ, Zuzana - BLEHA, TomËń 
Persistence lengths and structure factors of wormlike polymers under confinement. In Journal of 

Physical Chemistry B. Vol. 112, (2008), p. 1367–1375. (4.086 - IF2007) 

 

 
6. Vedecko-technické projekty, ktoré boli v roku 2007 financované 

--- 
 

 

 
 

7. Projekty podporované Európskym sociálnym fondom 

1.  Názov projektu: 

Vybudovanie výskumno-vývojovej a inovačnej siete pre oblasť materiálov a technológií 

ich spájania (MATNET). 

(Creation of development and inovation network of materials and technologies for 

joining.) 
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov:  Chodák Ivan 

Riešitelia čiastkových úloh za Ústav polymérov:  Pollák Vladimír, Novák Igor 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  04.2006 – 09.2008 

Evidenčné číslo projektu: ESF (č. JPD 3 2005/1-018, kód projektu 13120200076) 

Finančný príspevok:  312 000.-Sk 

Spoluriešiteľské inštitúcie:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV – koordinátor 

projektu;Elektrotechnický ústav SAV, Fyzikálny ústav 

SAV, Ústav anorganickej chémie SAV, Strojnícka fakulta 

STU Bratislava - Katedra materiálov a technológií, Fakulta 

elektrotechniky a informatiky STU Bratislava - Katedra 

elektrotechnológie, Prvá zváračská, a.s. Bratislava, 

Medzinárodné laserové centrum Bratislava 

Dosiahnuté výsledky: 

Bola vytvorenË výskumno-vývojovË a inovačnË sieť MATNET zdruņujúca inńtitúcie 

zamerané na výskum a vývoj v oblasti progresívnych materiËlov a technológií. Pre portËl 

www.matnet.sav.sk boli vypracované informačné materiËly zahrňujúce jednak charakteristiky 

polymérnych materiËlov, jednak popis progresívnych technológií pre spracovanie polymérov. 

V rËmci zmieneného portËlu boli poskytnované konzultËcie na rieńenie problémov z oblasti 

pouņitia a spracovania polymérnych materiËlov. Bola vypracovanË kapitola do kniņnej 

publikËcie „RozprËvanie o materiËloch a technológiËch“ s nËzvom „NanomateriËly - budúcnosť 

technológií?“. 

 

 

8. Iné projekty (ústavné, na objednávku rezortov a pod.) 

--- 

 

 

http://www.matnet.sav.sk/
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Správa - Tabuľka II. 2 

 

1. Účasť na nových výzvach APVV r. 2008 

--- 
 

2.     Projekty výziev OP ŠF 2.1., 4.1., 5.1. podané r. 2008  

 

1. Názov projektu: 
 

Centrum pre Materiály, vrstvy a systémy pre Aplikácie a ChemIcké procesy 

v extrémNych podmienkAch  (MACHINA) 

 

Ţiadateľ:  Ústav anorganickej chémie SAV – koordinátor 

Partneri:   Ústav polymérov SAV, Chemický ústav SAV, Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie STU 

Stav projektu:  prijatý na financovanie  

Dátum riešenia projektu:  24 mesiacov 

Celkové výdavky projektu:  39 999 370.-Sk  

Poţadovaná výške NFP: 13 500 000.-Sk pre Ústav polymérov  

Umiestnenie projektu (NUTS III): SK010  Bratislavský kraj 

V rËmci Centra MACHINA sa budú rieńiť na Ústave polymérov SAV nasledovné kľúčové 

problematiky v rËmci Ńpecifického cieľa 2.2 „Laboratórium pre  vývoj materiËlov na bËze 

polymérov pre progresívne aplikËcie“:  

e) ViacfËzové systémy s polymérovou matricou  

f) Nové trendy v charakterizËcii a modelovaní ńpeciËlnych polymérnych materiËlov 

g) Ńtúdium degradËcie a  nËslednej stabilizËcie syntetických ako aj prírodných polymérov 

h) Polyméry v liečbe civilizačných chorôb. 
 

 

3.     Projekty výziev FM EHP 

Blokový grant - Podpora vedy a výskumu vo vybraných smeroch významných pre 

Slovenskú republiku a EÚ  

V rËmci výzvy – Trvalo udrţatelný rozvoj 

 

1. Názov projektu: 
 

Fluorescenčne značené polyméry ako nástroj pre vývoj účinnej chromatografickej metódy 

na separáciu a  presnú molekulovú charakterizáciu polymérov s  komplexnou 

architektúrou. 
 

Ţiadateľ:  Ústav polymérov SAV  

Zodpovedný riešiteľ: Danko Martin 

Evidenčné číslo projektu: SAV-FM-EHP-2008-03-11 

Stav projektu: projekt bol vyradený pre formálne nedostatky 
Komentár: Vytvorený sprievodca pre vypĺňanie jednotlivých tlačív a dodËvanie potrebných 

potvrdení bol vypracovaný nedostatočne, v mnohých bodoch vznikali čitateľovi 

(ņiadateľovi) okamņite otËzky. Tieto otËzky síce boli vysvetlené administrËtorom 

(SAV), ten sa vńak sprËval veľmi pasívne a informËcie poskytoval iba priamo. 

Nijakým spôsobom sa nesnaņil informËcie poskytnúť aj iným ņiadateľom 

nepriamou cestou (informËcie na web a pod.) 
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II. Medzinárodné projekty riešené na pracovisku: 

Správa - Tabuľka IV.1 

1. Projekty 6. rámcového programu EÚ (neuvËdzať projekty ukončené pred r. 2007) 

1.  Názov projektu: 

IP 6RP EÚ 

P. Cezanne: Integrovanie nanobiológie a ICT pre zabezpečenie implantovateľného 

monitorovacieho systému pre kontinuálnu starostlivosť o diabetického pacienta. 

(P. Cezanne: Integration of nano-biology and ICT to provide a continuous care and 

implantable monitoring system for diabetic patients.) 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov SAV:  Lacík Igor 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  07.2006 – 06.2010 

Evidenčné číslo projektu:  031867 

Finančné príspevok:  6 515 500,-Sk (216275  € EÚ) +1 174 000.-Sk (P SAV) 

Spoluriešiteľské inštitúcie:  Meir Hospital, Tel Aviv University, Izrael – koordinátor; 

Foundation of Research and Technology, Kréta, Grécko; 

Centro Nacional de Microelectrónica, Madrid, Španielsko; 

Fraunhofer Gesellschaft, Mníchov, Nemecko; Philips FIMI, 

Saronno, Taliansko; Robert Bosch GmBH, Stuttgart, 

Nemecko; Bar Ilan University, Ramat Gan, Izrael; Protech 

AF, Devon, Anglicko; Siveco Romania SA, Bucharest, 

Rumunsko; MicroTech S.r.l., Pisa, Taliansko; OSM-DAN 

Ltd., Rehovot, Izrael; Afcon Industries, Ltd., Tikva, Izrael; 

Tadiran Batteries Ltd., Kiryat Ekron, Izrael 

Dosiahnuté výsledky: 

V mnohých smeroch sme dosiahli výsledky, ktoré významne dopomohli k plneniu cieľov 

projektu P. Cezanne podľa harmonogramu. Nańe aktivity sa týkali napr. funkčnej imobilizËcie 

proteínov a buniek citlivých na glukózu, ich spektrËlnej charakterizËcie vo voľnom aj 

v imobilizovanom stave, syntézu monomérov, viacfunkčných monomérov a hydrogélových 

sietí, ich charakterizËciu, modelovanie difúznych a mechanických vlastností, nastavenia 

experimentËlnych techník pre rôzne charakterizËcie pripravených materiËlov, biokompatibilitu 

povrchov a vývoj v celkovej stratégii dizajnu implantovateľného glukózového biosenzora. 
 

Publikácie a prezentácie 2008: 
 

1. KRONEKOVÁ, Zuzana – DANKO, Martin – CHORVÁT, Duńan Jr. – KRUPA, Igor – MOTRO, 

B. – MICHAELI, S. – ECONOMOU, T. – LACÍK, Igor 

Alginate hydrogel matrices for immobilization of the proteins and cells in the design of implantable 
glucose biosensor. In Chemické Listy. Vol. 102, no. 8, (2008), ISSN 0009-2770, s. 722. (0.683 - 

IF2007). Výveska 4P-10  
 

2. STACH, Marek – KASÁK, Peter – KRONEKOVÁ, Zuzana – LACÍK, Igor 

Zwitterionic non-biofouling surfaces via electrografting polymerization. In Chemické Listy. Vol. 

102, no. 8, (2008), ISSN 0009-2770, s. 695. (0.683 - IF2007). výveska 2P-12  
 

3. KASÁK, Peter – STACH, Marek - KRONEKOVÁ, Zuzana – CHORVÁT, Duńan– LACÍK, Igor  
Toward non-biofouling surfaces in the design of implantable glucose sensor. In Book of Abstracts  
of the 1

st
 International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes, 

February 27 - March 1, 2008, Prague, Czech Republic. Výveska Abstract No.123 
 

http://www.cnm.es/imb/index.php
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4. STACH, Marek – KRONEKOVÁ, Zuzana - KASÁK, Peter – LACÍK, Igor 
  Novel zwitterionic materials in biomedical applications for reduction of biofouling at surfaces 

prepared by electrografting technique. In Zborník príspevkov V. Slovensko-Českej konferencie 

POLYMÉRY 2008, 29. september-1. október 2008, Kongresové centrum SAV, Stará Lesná, 
Slovenská republika. ISBN 978-80-968433-5-0, EAN 9788096843350. PrednËńka L 09 

 

5. KASÁK, Peter - KRONEKOVÁ, Zuzana – CHORVÁT, Duńan Jr. – KRUPA, Igor– LACÍK, Igor 
Application of zwitterionic hydrogels for immobilization of proteins and as materials against 

biofouling. In Zborník príspevkov V. Slovensko-Českej konferencie POLYMÉRY 2008, 29. 

september-1. október 2008, Kongresové centrum SAV, Stará Lesná, Slovenská republika. ISBN 
978-80-968433-5-0, EAN 9788096843350. PrednËńka L 07 

 

 

2. Projekty  7. rámcového programu EÚ  

 

A) Schválené projekty 

 

1.  Názov projektu: 

Low temperature heat exchangers based on thermally conducting polymers 

nanocomposites.  

Akronym: THERMONANO; podprogram: Energy; typ projektu: Collaborative Project - Large; 

kód výzvy: FP7-Energy-2008-1 
  

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov:  Chodák Ivan 

Dátum začiatku a ukončenia projektu:  01.2009 – 12.2011 

Evidenčné číslo projektu: 227407 

Spoluriešiteľské inštuitúcie:  Politecnico di Torino, Taliansko; TU Berg-Akademie 

Freiberg,Nemecko; Commissariat à l'Énergie Atomique – 

LITEN, Francúzsko; Starom Grup SRL, Rumunsko; 

Nanocyl SA, Belgicko, Astra Refrigeranti SpA, Taliansko; 

SIMONA AG, Nemecko; SGL Carbon GmbH, Nemecko 

 Ciele projektu: Vyvinúť tepelnovodivý material na bËze polymérnych kompozitov, ktorý by 

bolo moņné vyuņiť pre konńtrukciu výmenníkov tepla s vysokou ņivotnosťou 

a lepńou účinnosťou v porovnaní s výrobkami na bËze kovov. 
 
 

2.  Názov projektu: 

Nano-optical mechanical systems.  

Akronym: NOMS; podprogram: NMP; typ projektu: Collaborative Project - Small; kód výzvy: 

FP7-NMP-2008-small-2 
  

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov:  Krupa Igor 

Dátum začiatku a ukončenia projektu:  po negociáciach 

Evidenčné číslo projektu: Stage 1 CP-FP 228916-1  

Spoluriešiteľské inštuitúcie:   Centro Nacional de Microelectronica, Španielsko; University 

of Cambridge, Veľká Británia;  Slovak Blind Union, 

Slovensko; University of Hamburg, Nemecko;  Universidad 

Autonoma Barcelona, Španielsko; iXscient  Ltd, Veľká 

Británia; Microsharp Corporation, Veľká Británia 
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3.  Názov projektu: 

Strategy for the preservation of plastics artefacts in museums collections. 

Akronym: POPART; podprogram: Environment 2007.3.2.1.1. Damage assessment, diagnosis 

and monitoring for the preventive conservation and maintenance of the cultural heritage; typ 

projektu: Collaborative Project Small or Medium-Scale Focused Research Project 
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov SAV:  Rychlý Jozef 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  10.2008 – 03.2012 

Evidenčné číslo projektu:  031867 

Grant agreement no.: 212218 

Finančné príspevok:  79 000.-Sk (P SAV) 

Spoluriešiteľské inštitúcie: Centre de Recherché sur la Conservation des Collections, 

Francúzsko–koordinátor; Victoria and Albert Museum, 

Veľká Británia; Laboratoire du Centre de Recherché et de 

Restauration des Musées de France, Francúzsko; SolMateS 

BV, Holandsko; Nationalmuseet, Dánsko; Instituto di Fisica 

Applicata “Nello Carrara”, Taliansko; Instituut Colectie 

Nederland, Holandsko; Arc-Nucleart, Francúzsko; Morana 

RTD d.o.o., Slovinsko; University College London, Veľká 

Británia; Getty Conservation Institute, USA  

Ciele projektu: Zisťovanie stavu muzeËlnych artefaktov z plastov, identifikËcia jednotlivých 

plastov a moņnosti ich ďalńej stabilizËcie. 
 

 

4.  Názov projektu: 

Orientation of carbon nanotubes in polymer composites. 

Akronym: ORITUPUCO; podprogram: ERC; typ projektu: Support Action; kód výzvy: FP7-

People-ERG-2008 
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov SAV:  Špitalský Zdeno 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  03.2009 – 02.2012 

Evidenčné číslo projektu:  231085 

Spoluriešiteľské inštitúcie: ---  

Ciele projektu:  Príprava polymérnych kompozitov s orientovanými uhlíkovými nanorúrkami 

za účelom prípravy materiËlov s vysokými elektrickými a mechanickými 

vlastnosťami. 
 

B) Podané projekty (zatiaľ bez oznámenia výsledku) 
 

1. Názov projektu: 

Diabetes cell therapy – beta cell regeneration via transdifferention of autologous cells. 

Akronym: DIACELL; podprogram: Health; typ projektu: Large scale integrated project; kód 

výzvy: FP7-Health-2009-1,4-1; zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov SAV:  Lacík Igor 

 

C) Neschválené projekty 
 

1. Názov projektu: 

Engineered nanoparticles as a carriers of DNA and their effect on the cell properties.  

Akronym: NanoSensor; typ projektu: Collaborative Project- Small ; kód výzvy: FP7-NMP- 

2008-SMALL-2, No. 228949-1) zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov SAV:  Capek IgnËc 
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2. Názov projektu: 

Nanostructured biopolymer encapsulation matrices. 

Akronym: NanoBEnc; podprogram: Nanotech; typ projektu: Collaborative Project- Small; kód 

výzvy: FP7- NMP-2008-Small-2, FP 229083-1; zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov SAV:  

Lacík Igor 
 

3. Názov projektu: 

Bioactive materials for liver regeneration. 

Akronym: BioMatLiv; podprogram: Nanotech; typ projektu: Collaborative Project- Small; kód 

výzvy: FP7- NMP-2008-Small-2, FP 228571-1and 2; zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov 

SAV:  Lacík Igor 

 

3. Multilaterálne projekty v rámci vedeckých programov COST, INTAS, EUREKA, 

ESPIRIT, PHARE, CERN, NATO, UNESCO, IAEA, ESF a iné. 
 

 

1.  Názov projektu:  

Určenie rýchlostných konštánt radikálovej polymerizácie vodorozpustných monomérov so 

špeciálnym dôrazom na na bité a ionizovateľné monoméry.  

(Determination of rate coefficients of water-soluble monomers with special emphasis on 

charged/ionizable monomers.) 
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov:  Lacík Igor 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  06.2004 – 05.2007 - predĺţený do 05.2008 
Evidenčné číslo projektu:  projekt BASF AG, Ludwigshafen, Nemecko 

Finančné Príspevok: 489 500.-Sk (16 250 €) 

Spoluriešiteľské inštitúcie:   Institute of Physical Chemistry, Göttingen, Nemecko; Queen's 

University, Kingston, Kanada  

Dosiahnuté výsledky: 

Pokračujeme v získavaní unikËtnych výsledkov z celosvetového pohľadu ku kinetike 

polymerizËcie vo vodnej fËze. Ukončila sa kinetickË analýza propagačného kroku pre N-

vinylpyrolidón a v tejto oblasti sa pomocou PLP-SEC techniky venujeme ńirńiemu výberu 

monomérov, pre ktorý kinetika polymerizËcie nie je zatiaľ poznanË.  

Pre kyselinu metakrylovú a N-vinylpyrolidón sa podarilo na zËklade konńtËnt polymerizËcie vo 

vodnej fËze nasimulovať a experimentËlne overiť rýchlosť polymerizËcie a distribúciu mólovej 

hmotnosti. 
 

Publikácie 2008: 
 

1. BUBACK, M. – HESSE, P. – HUTCHINSON, R. A. – KASÁK, Peter – LACÍK, Igor – STACH, 

Marek – UTZ, I. 

Kinetics  and modeling of free-radical batch polymerization of nonionized methacrylic acid in 
aqueous solution. In Industrial and Engineering Chemistry Research. Vol. 47, (2008), p. 8197-

8204. (1.749 - IF2007) 
 

2. BEUERMANN, Sabine – BUBACK, Michael – HESSE, Pascal – HUTCHINSON, Robin A. – 

KUKUČKOVÁ, Silvia – LACÍK, Igor 
Termination kinetics of the free-radical polymerization of nonionized methacrylic acid in aqueous  

solution. In Macromolecules. Vol. 41, (2008), pp. 3513–3520. (4.411 - IF2007) 
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3. STACH, Marek – LACÍK, Igor – CHORVÁT, Duńan Jr. – BUBACK, Michael – HESSE, Pascal – 
HUTCHINSON, R. A. – TANG, L. 

Propagation rate coefficient for radical polymerization of N-Vinyl pyrrolidone in aqueous solution 

obtained by PLP-SEC. In Macromolecules. Vol. 41, (2008), p. 5174–5185. (4.411 - IF2007) 
 

 

2.  Názov projektu:  

COST 865: Multirozmerová interakčná analýza v bioenkapsulácii. 

(Bioencapsulation multiscale interaction analysis.) 
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov:  Lacík Igor 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 01. 2006 – 12.2009 
Evidenčné číslo projektu:  --- 

Finančné príspevok:  mobilita 

Spoluriešiteľské inštitúcie: University Hospital Groningen, Holandsko - koordinátor WG2; 

TH Aachen 

University, Nemecko; Ghent University, Belgicko; 

Dipartimento Farmaceutico Parma, Taliansko; Faculty of 

Pharmacy Vitoria, Španielsko; NTNU Trondheim, Nórsko; 

ENITIAA de Nantes, Francúzsko; Emory University Atlanta, 

USA; University of Technology and Agriculture, Institut de 

génie biomédical Montreal, Kanada; Technological University 

of Compiègne, Francúzsko; Chemický ústav SAV, Slovensko 

Dosiahnuté výsledky: 

Pre COST konzorcium sa stanovili parametre rôznych typov mikrokapsúl s dôrazom na 

permeabilitu, optické a mechanické vlastnosti pre porovnanie výsledkov z rôznych pracovísk. 

MomemntËlne sa tieto výsledky spracúvajú do publikËcií. 
 

Publikácie 2008: 

1. DE VOS, P. - BUČKO, M. - GEMEINER, P. - NAVRÁTIL, M. - ŃVITEL, J.  - FAAS, M. - 

STRAND, B. L. - SKJAK-BRAEK, G. - MORCH, Y. A. - VIKARTOVSKÁ, A. - LACÍK, Igor - 

KOLLÁRIKOVÁ, Gabriela - ORIVE, G. - PONCELET, D. - PEDRAZ, J. L. - ANSORGE-

SCHUMACHER, M.B.  
Multiscale requirements for bioencapsulation in biomedicine and biotechnology. Biomaterials 

2009, accepted, in correction phase 

 

3.  Názov projektu:  

The Chicago Diabetes Project: Globálna spolupráca pre funkčnú liečbu cukrovky.  

(The Chicago Diabetes Project: Global collaboration for a functional cure.) 

Projekt sponzorovaný Washington Health Square Foundation and Christopher Family  
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov:  Lacík Igor 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  05.2007 – 12.2010  
Evidenčné číslo projektu:  --- 

Finančné príspevok:  1100 000.- Sk (50 000 US$) 

Spoluriešiteľské inštitúcie:   University of  Illinois, Chicago, USA – koordinátor (Prof. 

Oberholzer), NTNU Trondheim Nórsko, A+T Specialties 

S.A. Švajčiarsko, University of Illinois Chicago Urbana, 

USA, UNSW Sydney, Australia, University of Perugia, 

Taliansko 
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Dosiahnuté výsledky:  

V projekte sme sa podieľali na vývoji mikrokapsúl pre transplantËciu do pokusných zvierat 

v smere ku klinickým testom, enkapsulËcii ľudských pankreatických ostrovčekov do 

polymérnych mikrokapsúl, charakterizovaní mikrokapsúl z rôznych svetových pracovísk 

zapojených v projekte a na celkovej stratégii. Tento rok sa kapsule pripravené na nańom 

pracovisku dostali do testovania v primËtoch. Dosiahli sa nËdejné výsledky, ktoré sa 

momentËlne overujú. TËto spoluprËca je prestíņna, nakoľko sa jednË o spoluprËcu s jednými 

z najvýznamnejńích pracovísk vo svete. Značnú časť nańej činnosti predstavovala príprava 

dokumentov pre FDA s cieľom pripraviť dokument pre odsúhlasenie Phase I/II klinických 

testov. 
 

Publikácie 2008: 

1. QI, M. - STRAND, B. L. - MØRCH, Y. - LACÍK, Igor - WANG, Y.  - SALEHI, P.  - BARBARO, 

B.  - GANGEMI, A. - KUECHLE, J. - ROMAGNOLI, T. - HANSEN, M. A. - RODRIGUEZ, L. 

A. -   BENEDETTI, E. - HUNKELER, D.  - SKJÅK-BRÆK, G.  – OBERHOLZER, J.   

 Encapsulation of human islets in novel inhomogeneous alginate-Ca
2+

/Ba
2+

 microbeads: in vitro and 
in vivo function. In Artificial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology. Vol. 36, no. 5, (2008), p. 

403 - 420. (0.857 - IF2007) 

 

2. KOLLÁRIKOVÁ, Gabriela – LACÍK, Igor – PAPAJOVÁ, Eva – CHORVÁT, Duńan Jr. 
Properties study of SA-CS/PMCG micro-capsules used for encapsulation of the bioactive 

substances. In Chemické Listy. Vol. 102, no. 8, (2008), ISSN 0009-2770, s. 696. (0.683 - IF2007). 

výveska 2P-14 
 
 
 

4. Projekty v rámci medzivládnych dohôd o  vedecko - technickej spolupráci (Grécko, 

ČR, Nemecko a iné). 

 

1.  Názov projektu:  

Vzťahy medzi voľným objemom a širokopásmovou relaxačnou dynamikou sklotvorných 

systémov v rámci fenomenologického a teoretického prístupu.  

(Relationships between free volume and broadband relaxation dynamics of glass - formers 

within a phenomenological and novel theoretical approach). 
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov SAV:  Bartoš Josef 

Typ projektu: bilaterálny Slovensko-nemecký projekt  

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  01.2008 – 12.2009 

Evidenčné číslo projektu:  --- 
Finančné príspevok:  mobilita  

Spoluriešiteľské inštitúcie: Institut für Physik V, Universität Augsburg, Nemecko  

Dosiahnuté výsledky:   

     Pomocou pozitrónovej anihilačnej (PALS) resp. ńirokopËsmovej dielektrickej relaxačnej 

spektroskopie (BDS) sa namerali anihilačné a dielektrické relaxačné spektrË propylénkarbonátu 

(Pc). Fenomenologické analýzy PALS resp. BDS odoziev vykazujú zmeny pri 

charakteristických PALS a BDS teplotËch, ktorých porovnanie odhalilo rad koincidencií:  

NËstupovË teplota vysoko-teplotnej plató oblasti na sigmoidËlnej PALS odozve L
b

T
2

 sa 

vyznačuje rovnosťou doby ņivota o-Ps a relaxačného času primËrneho  procesu. Ďalej, L
b

T
2

 

koreluje s prechodmi v spektrËlnych parametroch primËrneho relaxačného procesu tj. 

relaxačnou intenzitou a spektrËlnou ńírkou, a koinciduje s jeho zmenou z ne-Arrheniovského do 
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Arrhéniovského reņimu. Celkovo, tieto originËlne koincidencie indikujú úzky súvis medzi 

PALS odozvou a dielktrickou relaxËciou v Pc.  

 

2. Názov projektu: 

Štúdium stability a stabilizácie nových polymérnych materiálov so špecifickými 

vlastnosťami. 

 (Investigation of stability and stabilization of novel polymer materials with specific 

properties.) 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov:  Chodák Ivan 

Typ projektu: bilaterálny Slovensko-srbský projekt MVTS, APVV 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  06.2008 – 12. 2010 

Evidenčné číslo projektu:  Sk-SRB-00107 

Finančný príspevok:  70 000.-Sk 

Spoluriešiteľské inštitúcie: Laboratory Gamma of the Vincha Institute of Nuclear 

Sciences, Belehrad, Srbsko 

Dosiahnuté výsledky: 

Sledovali sa zmeny vlastností vplyvom oņiarenia gamma lúčmi u ńpeciËlnych polymérnych 

materiËlov. Intenzívne sa sledovali predovńetkým kompozity biodegradovateľného 

polykaprolaktónu plneného drevnými časticami a pre porovnanie sa urobili podobné merania 

s matricou LDPE. Zistilo sa, ņe sa dosahuje pomerne výraznË pozitívna zmena mechanických 

vlastností,  hoci termickým rozkladom peroxidu sa pre porovnanie dosiahla eńte väčńie zvýńenie 

najmä modulu. 

 Rozsiahla prËca sa urobila aj pri oņarovaní polyamidu, kde sa popri samotnom polyméri 

sledoval aj plnený sklenými vlËknami. Výsledky týchto meraní sa v súčasnosti vyhodnocujú. 

V rËmci tohto výskumu sa vypracovala originËlna metóda pre stanovenie nerozpustného 

podielu polyamidu, ktorË zatiaľ v literatúre nebola popísanË.  

 

3.  Názov projektu:  

Multikomponentné polymérne systémy so zlepšenými vlastnosťami. 

(Multicomponent polymer systems with improved properties.) 
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov SAV:  Krupa Igor 

Typ projektu: bilaterálny Slovensko-bulharský projekt  

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  01.2007 – 12.2009 

Evidenčné číslo projektu:  --- 
Finančné zabezpečenie:  mobilita (v rËmci MAD medzi SAV a BAV)  

Spoluriešiteľské inštitúcie: Institute of  Polymers BAV, Sofia, Bulharsko  

Dosiahnuté výsledky: 

Pripravili sa elektricky vodivé polymérne nanokompozity zamieńaním masterbatchu 

Hyperion s obsahom 20 hm. % mnohostenných uhlíkových nanotrubičiek (CNT) do 

 polypropylénovej (PP) matrice  HD214CF s MFI = 8 g/10 min a maleinizovaného PP  

(Orevac18732 s MFI = 8 g/10 min;). Nanokompozity  obsahovali od 0,2 hm.% do 8 hm.% 

CNT. Ńtúdium neizotermËlnej kinetiky kryńtalizËcie PP/CNT kompozitov s rozdielnym 

obsahom CNT ukËzalo, ņe rýchlosť neizotermËlnej kryńtalizËcie narastË s obsahom CNT do 

hodnoty 4 hm. %. Pri vyńńom obsahu CNT zostËva takmer konńtantnË.  Pri vyńńom obsahu 

plniva v matrici dochËdza k agregËcii častíc plniva, nËsledne klesne účinnosť nukleËcie a zmení 

sa aj mechanizmus kryńtalizËcie. Mikrotvrdosť nanokompozitov pripravených zamieńaním 

CNT  s  nefunkcializovaným  PP  vzrastË so stúpajúcim obsahom plniva v systéme do obsahu 6  



77 

 

hm. % CNT a nad touto hranicou zostËva konńtantnË, pretoņe pri vyńńom obsahu CNT častíc v 

PP matrici dochËdza k ich agregËcii. Mikrotvrdosť nanokompozitov zamieńaných do 

maleinizovaného PP je niņńia ako v predchËdzajúcom prípade. Spôsobuje to väčńia adhézia 

medzi maleinizovaným PP a polËrnymi časticami CNT.  
 

Publikácie 2008:  

1.   PENEVA, Y. – VALCHEVA, M. – MINKOVA, L. – MIČUŃÍK, Matej – OMASTOVÁ, MËria 

Nonisothermal crystallization kinetics and microhardness of PP/CNT composites. In Journal of 

Macromolecular Science, Part B: Physics. Vol. 47, (2008), p. 1197–1210. (0.809 - IF2007) 

 

4. Názov projektu:  

Polymérne kompozity s fázovou premenou ako nová technológia pre uskladňovanie 

tepelnej energie. 

(Polymeric phase change composites for advanced thermal energy storage applications.) 
  
Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov:  Krupa Igor 

Typ projektu: bilaterálny Slovensko-JAR projekt MVTS, APVV 

Dátum začiatku a ukončenia projektu:  1.9. 2008 – 31.12.2010 

Evidenčné číslo projektu:  SK-ZA-0015-07 

Finančné zabezpečenie:  115 000.- Sk  

Spoluriešiteľské inštuitúcie:  Department of Chemistry, University of The Free State, 

Juhoafrická republika 

Dosiahnuté výsledky:   

Objasnil sa výskyt troch píkov topenia u vysokomolekulových Fischer-Tropschových (FT) 

parafínov. UkËzalo sa, ņe na rozdiel od nízkomolekulových parafínov, kde rôzne píky topenia 

prislúchajú rôznym kryńtalickým fËzam - v prípade FT prafínov ide o topenie rôznych frakcií 

s rôznou molekulovou hmotnosťou. 
  
Publikácie 2008:  

1. LUYT, A. S. - KRUPA, Igor 
Thermal behaviour of low and high molecular weight paraffin waxes used for designing phase 

change materials. In Thermochimica Acta. Vol. 467, (2008), p. 117–120. (1.562 - IF2007) 

 

5. Názov projektu:  

Uhlíkové nanotrubičky ako platforma pre ultratenké hybridné anorganicko/polymérne 

povrstvenie.  

(Carbon nanotubes as platforms for ultrathin hybrid inorganic/polymer coating.) 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov SAV:  Omastová Mária 

Typ projektu: bilaterálny Slovensko-francúzsky projekt MVTS, APVV 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  01.2008 – 12.2009 

Evidenčné číslo projektu:  SK-FR-0004-07 

Finančné zabezpečenie:  71 000.- Sk  

Spoluriešiteľské inštitúcie:  Universite Paris-7-Denis Diderot, CNRS, Paris, Francúzsko 

Dosiahnuté výsledky: 

KarboxylËciou uhlíkových nanotrubičiek (CNT) pomocou kyseliny dusičnej sa  na povrchu  

CNT zaviedli karboxylové skupiny (CNT-COOH). Tieto sa modifikovali aminopropyl 

trietoxysilËnom (APS), tak aby sa získali trietoxysilËnové skupiny naviazané cez 

karboxyamidovú väzbu (CNT-APS). Počas modifikËcii sa CNT lËmali, ako ukËzali výsledky 

TEM.  
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Ďalńia modifikËcia uhlíkových nanotrubičiek sa uskutočnila v prítomnosti diazóniovej soli 

a nËslednom naviazaní PMMA kontrolovanou radikËlovou polymerizËciou. Zamieńanie tohto 

plniva do PMMA matrice bude nËsledne uskutočnené na nańom pracovisku, pričom sa pripraví 

séria kompozitov s nemodifikovanými CNTs. Kompozitné materiËly na bËze PMMA/CNTs sa 

budú charakterizovať z hľadiska elektrickej vodivosti a mechanických vlastností.  

 

 

6. Názov projektu:  

Elektricky a tepelne vodivé nanokompozity na báze nanoštrukturovaného grafitu. 

(Electrically and thermally conductive nanocomposites based on the nanostructured 

graphite.) 
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov SAV:  Omastová Mária 

Typ projektu: bilaterálny Slovensko-nemecký projekt MVTS 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu:  01.2008 – 12.2009 

Evidenčné číslo projektu:  --- 

Finančné príspevok:  mobilita (v rËmci MAD medzi SAV a  DAAD)  

Spoluriešiteľské inštitúcie: Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V., Dresden, 

Nemecko 

Dosiahnuté výsledky: 

V prvom ńtËdiu sa exfoliovaný grafit ńtudoval z hľadiska sedimentËcie vo vodných 

disperziËch s anióniovým a katiónovým tenzidom. Zistilo sa, ņe iba aniónový tenzid napomËha 

rozptýleniu grafitu vo vode pomocou ultrazvuku. Nemecký partner modifikoval grafén 

polypyrolom v hmotnostnom pomere 1:1.  

Pripravili sa kompozity exfoliovaného grafitu a grafitu modifikovaného polypyrolom 

s polypropylénom zamieńaním v tavenine pomocou mikrokompoundera. Dosiahnuté elektrické 

vlastnosti nových typov nanokompozitov s exfoliovaným grafitom sú lepńie pri porovnaní 

s vlastnosťami kompozitov, kde sa ako plnivo pouņil neexfoliovaný grafit.   

 

5. Bilaterálne projekty  
 

1. Názov projektu:  

Voľný objem, dynamika a transportné vlastnosti v sklotvorných systémoch. 

Kombinovaný experimentálny, teoretický a modelový prístup. 

(Free volume, dynamics and transport properties in glass – formers. A combined 

experimental, theoretical and modeling approach.)  
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov:  Bartoš Josef 

Typ projektu: bilaterálny Slovensko-španielský projekt  

Dátum začiatku a ukončenia projektu:  01. 2008 - 12. 2009 

Finančné príspevok:  mobilita (v rËmci MAD medzi SAV a CSIC) 

Spoluriešiteľské inštitúcie: CSIC-UPV/EHU, San Sebastian, Španielsko 

Dosiahnuté výsledky:  

     V typickom amorfnom polyméri - poly(propylenglykol)e (PPG) - sa namerali anihilačné 

spektrË orto-pozitrónia pomocou pozitrónovej anihilačnej spektroskopie (PALS) a  dielektrické 

spektrË pouņitím ńirokopËsmovej dielektrickej spektroskopie (BDS). Ich fenomenologické 

analýzy odhalili  mnoņstvo empirických  koincidencií medzi charakteristickými PALS 

teplotami PALS
gT , 

L

bT 1  and 
L

bT 2  na kvazi-sigmoidËlnej PALS odozve a rôznymi 

charakteristickými BDS teplotami v spektrËlnych a relaxačných parametroch relaxačných 
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procesov. NËstup kvËzi-plató oblasti pri PALS teplote L

bT 2  = 1.41 PALS
gT je charakterizovaný 

rovnosťou doby ņivota o-Ps a relaxačného času primËrnej  relaxËcie:  3 . Ďalej, odchýlka 

smerom k plató oblasti súvisí s nËstupom saturËcie spektrËlnej ńírky a relaxačnej intenzity  

relaxËcie a splynutím relaxačných časov primËrneho () a sekundËrneho () procesu. Naviac,  
L

bT 2  leņí v blízkosti prechodu primËrnej relaxËcie z ne -Arrhéniovského do Arrhéniovského 

reņimu. InË PALS teplota, L

bT 1  = 1.19 PALS
gT , je spojenË so zmenou v teplotnom chovaní 

časových a intenzitných parametrov efektívnej sekundËrnej β relaxËcie. Vńetky tieto empirické 

nËlezy indikujú úzku súvislosť medzi PALS odozvou a dielektrickým relaxačným chovaním 

PPG.  
 

 

2. Názov projektu:  

Nové metódy molekulovej charakterizácie syntetických polymérov a biopolymérov. 

(Novel methods for molecular characterization of synthetic polymers and biopolymers.) 
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov:  Berek Dušan 

Typ projektu: bilaterálny Slovensko-taliansky projekt  

Dátum začiatku a ukončenia projektu:  01. 2007 - 12. 2009 

Finančné zabezpečenie:  mobilita (v rËmci MAD medzi SAV a CNR) 

Spoluriešiteľské inštitúcie: Institute of Chemical Methodologies CNR, Montelibretti 

(Rome), Institute of Chemistry and Technology of Polymeric 

Materials CNR Catania a Institute of Chemistry of 

Macromolecules CNR, Milan, Taliansko 

Dosiahnuté výsledky:  

Pripravili sa predbeņné znenia dvoch publikËcií, ktoré majú byť odoslané do časopisu LC 

GC Magazine v r. 2009:  

CORRADINI, D. - BEREK, Duńan a spol: Separation of proteins by advanced liquid chromatographic 

methods 
BEREK, Duńan - CORRADINI, D. – NGUYEN, S. H.: Full adsorption – desorption approach in 

separation of synthetic polymers. 

 

3.  Názov projektu: 

Štúdium stereokomplexov (R) a (S)-polylaktidov a tenkých filmov pripravených z týchto 

materiálov.  

(Studies of (R) and (S)-polylactide stereocomplexes and the thin films made therefrom.)  
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov:  Danko Martin 

Typ projektu: bilaterálny Slovensko-poľský projekt  

Dátum začiatku a ukončenia projektu:  01. 2007 - 12. 2009 

Finančné zabezpečenie:  mobilita (v rËmci MAD medzi SAV a PAV) 

Spoluriešiteľské inštitúcie: Center of Molecular and Macromolecular Studies PAS, Lodz, 

Poľsko 

Dosiahnuté výsledky:  

V rËmci projektu boli pripravené lineËrne polylaktidy s molekulovou hmotnosťou okolo 

3000 g.mol
-1

 a s opačnou optickou otËčavosťou poly(L-laktid) a poly(D-laktid). Polyméry boli 

značené na koncovej –OH skupine pyrénovou fluorescenčnou značkou. Dané polylaktidy sú 

schopné interakcie cez vodíkové väzby medzi vodíkmi bočnej –CH3 skupiny a karbonylovým 

kyslíkom. Výsledkom interakcie je stereokomplex dvoch polymérov tvoriacich α-zËvitnicu 
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a majúci iné vlastnosti ako jeho materské polyméry zvlËńť. V tejto prËci sa vyuņila tvorba 

excimérov (dimérov) pyrénu, ktoré vykazujú inú fluorescenciu ako monomérny pyrén, pri 

tvorbe stereokomplexov zo zmesi polylaktidových reťazcov v roztokoch. Proces 

stereokomplexËcie sa sledoval aj UV-Vis spektroskopiou a vzniknuté stereokomplexy boli 

charakterizované DSC analýzou. Interakciou dvoch polymérov dochËdza k pribliņovaniu 

koncov reťazcov a keďņe sú tieto konce značené fluorescenčnou značkou, môņeme 

fluorescenčnou spektroskopiou tento proces sledovať. Fluorescenciou bolo moņné sledovať tak 

kinetiku procesu stereokomplexËcie ako aj mnoņstvo vytvoreného stereokomplexu. Najviac 

exciméru (stereokomplexu) pri rovnakých koncentrËciËch sa tvorilo v acetonitrile, menej 

v tetrahydrofurËne a ņiadny stereokomplex nebol pozorovaný v chloroforme. Zvýńením teploty 

pri tvorbe stereokomplexu sa pozorovala niņńia intenzita exciméru. Slabé vodíkové väzby sú pri 

zvýńenej teplote narúńané a proces stereokomplexËcie je pomalńí. Sledovaním tvorby 

stereokomplexov s polymérom, ktorý mal pyrén na opačnej strane reťazca sa zistilo, ņe 

paralelnË stereokomplexËcia dvojice polylaktidov je preferovanË, hoci stereokomplex sa tvoril 

aj antiparalelne. 
 

Prezentácie 2008:  

1. DANKO, Martin – HRDLOVIČ, Pavol – BIELA, T. – DUDA, A. 

Formation of poly(R-lactide) and poly(S-lactide) stereocomplexes followed by fluorescence 

spectroscopy. In Book of Abstracts of Central European Conference on Photochemistry CECP 
2008, February 10-14, 2008, Bad Hofgastein, Austria. p. 66. Výveska P20 

 

2. DANKO, Martin – HRDLOVIČ, Pavol – BIELA, T. – DUDA, A. 

Fluorescence spectroscopy as a tool for following formation of poly(r-lactide) and poly(s-lactide) 

stereocomplexes. In Zborník príspevkov V. Slovensko-Českej konferencie POLYMÉRY 2008, 29. 
september-1. október 2008, Kongresové centrum SAV, Stará Lesná, Slovenská republika. ISBN 

978-80-968433-5-0, EAN 9788096843350. PrednËńka L 30 

 

4.  Názov projektu: 

Skúmanie povrchových vlastností maleinizovaných polyolefínov. 

(Investigation of surface properties of maleinized polyolefins.) 

Zodpovední riešitelia za Ústav polymérov:  Florián Štěpán, Novák Igor 

Typ projektu: bilaterálny Slovensko-český projekt  

Dátum začiatku a ukončenia projektu:  01.2005 – 01.2008 

Spoluriešiteľské inštuitúcie: Ústav makromolekulární chemie AV ČR Praha, Česká 

republika 

Finančné zabezpečenie:  mobilita 

Dosiahnuté výsledky: 

PolËrny zlomok nemodifikovaného izotaktického polypropylénu dosiahol hodnotu x s 
p
 =

 

 
0,02. Po očkovaní polyméru maleínanhydridom v tavenine sa hodnota polËrneho zlomku 

v porovnaní s nemodifikovaným polymérom zvýńila päťnËsobne a v prípade polypropylénu 

modifikovaného kyselinou itakonovou trojnËsobne v zËvislosti od koncentrËcie naviazaného 

monoméru. Pri zvýńení obsahu naočkovaného monoméru polËrny zlomok kopolyméru mierne 

vzrËstol. Merania povrchovej energie v tavenine potvrdili v prípade polypropylénu očkovaného 

maleínanhydridom ako aj kyselinou itakonovou hodnoty povrchovej energie, ktoré sa len mËlo 

odlińujú od  nemodifikovaného polyméru. 
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5.  Názov projektu: 

Nové inteligentné polyméry na báze 2-oxazolínov.  

(New stimuli sensitive polymers based on 2-oxazolines.)  
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov:  Kronek Juraj 

Typ projektu: bilaterálny Slovensko-poľský projekt  

Dátum začiatku a ukončenia projektu:  01. 2007 - 12. 2009 

Finančné zabezpečenie:  mobilita (v rËmci MAD medzi SAV a PAV) 

Spoluriešiteľské inštitúcie:  Center of Polymer and Coal Materials PAS, Zabrze, Poľsko 

Dosiahnuté výsledky:  

V uplynulom roku sa pokračovalo v ńtúdiu vlastností hviezdicových polymérov 

obsahujúcich poly(2-oxazolínové) ramenË. Zistil sa vplyv dĺņky ramien a stupňa vetvenia na 

LCST polyméri (hornË kritickË teplota rozpúńťania). Taktieņ sa pripravila séria amfifilných 

kopolymérov obsahujúcich polËrny komonomér 2-etyl-2-oxazolín a nepolËrny 2-fenyl-2-

oxazolín. Zmenou zloņenia a veľkosti makromolekúl sa dajú nastaviť roztokové ako aj termické 

vlastnosti. Ďalńou oblasťou vyuņitia pripravených kopolymérov je koloidnË chémia a v nej 

príprava termosenzitívnych miciel. 
 

Prezentácie 2008:  

3. KRONEK, Juraj – LUSTOŇ, Jozef – KRONEKOVÁ, Zuzana – KOWALCZUK, A. – DWORAK, 

A. 
Core-shell nanoparticles with stimuli sensitive properties by “core-first” method. In Programme 

and Abstract Book of Nanomaterials, December 7-10, 2008, Playa del Carmen, Mexico. p. 61. 

Výveska  
 

4. KRONEK, Juraj – LUSTOŇ, Jozef – KOWALCZUK, A. – DWORAK, A. 

Nové polyfunkčné iniciËtory na prípravu poly(2-oxazolínov) s vetvenou ńtruktúrou. In Chemické 
Listy. Vol. 102, no. 8, (2008), ISSN 0009-2770, s. 617. (0.683 - IF2007). prednËńka 2L-15 

 

6.  Názov projektu: 

Reaktívne kopolyméry na báze cyklických iminoéterov s vyuţitím biomedicínskych 

aplikáciách.  

(Stimuli responsive copolymers based on cyclic iminoethers polymerization with potential 

biomedical application.)  
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov:  Kronek Juraj 

Typ projektu: bilaterálny Slovensko-bulharský projekt  

Dátum začiatku a ukončenia projektu:  01.2008 -12.2010 

Finančné zabezpečenie:  mobilita (v rËmci MAD medzi SAV a BAV) 

Spoluriešiteľské inštitúcie:  Institute of polymers BAS, Sofia, Bulharsko 

Dosiahnuté výsledky:  

Pripravili sa poly(2-etyl-2-oxazolíny) s rôznou dĺņkou a ich parciËlnou hydrolýzou sa 

pripravili kopolyméry poly(N-propionyletylénimín-co-etylénimíny) s rôznym obsahom 

hydrolyzovaných jednotiek.  
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7. Názov  projektu:  

Príprava a elektrické vlastnosti vodivých polymérnych kompozitov a nanokompozitov. 

(Preparation and electrical properties of conducting polymer composites and 

nanocomposites.) 
 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov:  Omastová Mária 

Typ projektu: bilaterálny Slovensko-český projekt  

Dátum začiatku a ukončenia projektu:  01.2008 – 12.2011 

Finančné príspevok:  --- 

Spoluriešiteľské inštuitúcie: Ústav makromolekulární chemie AV ČR a Matematicko-

fyzikální fakulta UK, Praha, Česká republika 

Dosiahnuté výsledky: 

Boli pripravené vodivé polyméry na bËze polypyrolu v prítomnosti oxidačného činidla, 

dusičnanu strieborného, vo vodnom a kyslom prostredi (0.1 M HNO3). Vzorky sa líńili 

v molËrnom pomere oxidačného činidla k monoméru, ktorý sa menil od 0.5 do 3. MernË 

elektrickË vodivosť týchto vzoriek bola vysokË v dôsledku prítomnosti vylúčeného kovového 

striebra, pričom rËdovo dosahovala hodnoty 10
3
 aņ 10

4
 S/cm. Vodivosť vzrastala paralelne 

s nËrastom lËtkového mnoņstva oxidačného činidla a jej maximum bolo namerané pre produkty 

syntetizované vo vodnom prostredí pri molËrnom pomere oxidant/pyrol = 2 a v kyslom 

prostredí pri molËrnom pomere oxidant/pyrol = 2.5. Vzorky boli ńtudované i z hľadiska 

morfológie prostredníctvom riadkovacej elektrónovej mikroskopie (SEM), kde sa dokËzala 

prítomnosť častíc striebra.   
 

Publikácie 2008:  

1. STEJSKAL, J. – TRCHOVÁ, M. – KOVÁŘOVÁ, J. – PROKEŃ, J. – OMASTOVÁ, MËria 

Polyaniline-coated cellulose fibers decorated with silver nanoparticles. In Chemical Papers. Vol. 

62, no. 2, (2008), p. 181–186 . (0.367-IF2007)  

 

8.  Názov projektu: 

Štúdium povrchových vlastností poly(imid–siloxán)ových blokových kopolymérov 

a príprava adhezív na ich báze. 

(Study of surface properties of poly(imide-siloxane) block copolymers and preparation of 

adhesives on their base.) 

Zodpovední riešitelia za Ústav polymérov:  Novák Igor, Florián Štěpán 

Typ projektu: bilaterálny Slovensko-český projekt  

Dátum začiatku a ukončenia projektu:  01.2005 – 01.2008 

Spoluriešiteľské inštuitúcie:  Ústav polymérov, VŠCHT Praha, Česká republika 

Finančné zabezpečenie:  mobilita 

Dosiahnuté výsledky: 

Poly(imid-siloxËn)ové blokové kopolyméry s rôznym obsahom polysiloxËnu boli skúmané 

ATR-FTIR spektroskopiou, pričom bol zistený rast absorbancie pri vlnočte 1100 cm
-1 

charakteristický pre siloxËnové skupiny a pokles absorbancie pri vlnočte 1700–1800 cm
-1

, ktorý 

zodpovedË karbonylovým skupinËm polyimidu. XPS a SIMS merania potvrdili excesný rast 

koncentrËcie Si pochËdzajúceho zo siloxËnu na povrchu kopolyméru. Bolo zistené, ņe zËvislosť 

adhézneho spoja v odlupovaní ku epoxidu od polËrneho zlomku poly(imid-siloxËn)ového 

blokového kopolyméru mË exponenciËlny klesajúci priebeh. 
 

6. Iné projekty financované zo zahraničných zdrojov 

--- 
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Príloha č. 3 

3. Vedecký výstup 

1)  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

--- 

2) Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
--- 

3) Odborné monografie vydané v  domácich vydavateľstvách  

--- 

4) Odborné monografie vydané v  zahraničných vydavateľstvách 

--- 

5) Kapitoly vo vedeckých monografiách a vysokoškolských učebniciach vydané 

v domácich vydavateľstvách 

--- 

6) Kapitoly vo vedeckých monografiách a vysokoškolských učebniciach vydané 

v zahraničných vydavateľstvách 

--- 

7) Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 

--- 

8) Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách  

 

1. CAPEK, IgnËc  

Starch-based dispersions. In TADROS, T. F. Ed. Colloid in Cosmetics and Personal Care. Wiley.- 

VCH, Weinheim 2008, Vol. 4, chapter 10, P.169-246. 

 
2. CHODÁK, Ivan 

Polyhydroxyalkanoates: Origin, properties and applications. In BELGALACEM, M. N.- 

GANDINI, A. Eds. Monomers, Polymers and Composites from Renewable Resources. Elsevier,  
Amsterdam 2008, P. 451-477  

 

3. RYCHLÝ, Jozef – MATISOVÁ-RYCHLÁ, Lyda 
The role of oxidation in degradation of polymers; the relation of the light emission from oxidized 

polymers. In CHALMERS, J. – MEIER, R. Eds. Molecular characterization and analysis of 

polymers, 53. Elsevier, Amsterdam 2008, chapter 11, P. 451-498. 

 

9) Vedecké práce v časopisoch evidovaných 

a/ v Current Contents – aa/full texty 

 

10. ALEXY, P. – FERANC, J. – KRAMÁROVÁ, Z. – HAJŃOVÁ, M. – ĎURAČKA, M. – 

MOŃKOVÁ, Daniela – CHODÁK, Ivan – ILLISCH, S. 

Application of lignins in rubber compounds. In Kautschuk – Gummi – Kunstoffe. Januar/Februar, 

(2008), p. 26–32. (0.364 - IF2007) 
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11. ALMÁSSY, A. – BENKOVÁ, Zuzana – HORVÁTH, B. – BOHÁČ, A. 

Fluxional behavior of methyl-substituted tricarbonyl(tropone)iron complexes and their different 

reactivity. In: Journal of Organometallic Chemistry. Vol. 693, (2008), p. 3223-3232. (2.168 – 

IF2007) 
 

12. ALVAREZ-MANCEÈIDO, F. – LANDIN, M. – LACÍK, Igor – MARTÍNEZ-PACHECO, R. 
Konjac glucomannan and konjac glucomannan/xanthan gum mixtures as excipients for controlled 

drug delivery systems. Diffusion of small drugs. In International Journal of Pharmaceutics. Vol. 

349, (2008), p. 11-18. (2.408 - IF2007) 
 

13. BARTOŃ, Josef 

Positron annihilation response and viscosity of a glass-forming system within the two-order 

parameter model of liquids.In Journal of Physics: Condensed Matter. Vol. 20, (2008), 285101 
(5pp). (1.886 - IF2007) 

 

14. BASFAR, A. A. – MOSNÁČEK, Jaroslav – SHUKRI, T. M.  – BAHATTAB, M. A.  – 

NOIREAUX, P. – COURDREUSE, A. 
Mechanical and thermal properties of blends of low-density polyethylene and ethylene vinyl 

acetate crosslinked by both dicumyl peroxide and inonizing radiation for wire and cable 

applications. In Journal of Applied Polymer Science. Vol. 107, (2008), o. 642–649. (1.008 - IF2007) 
 

15. BEREK, Duńan 
Separation of parent homopolymers from diblock copolymers by liquid chromatography under 

limiting conditions desorption. 1- Principles of the method. In Macromolecular Chemistry and 

Physics. Vol. 209, (2008), p. 695–706. (2.046 - IF2007) 
 

16. BEREK, Duńan  

Separation of parent homopolymers from diblock copolymers by liquid chromatography under 

limiting conditions of desorption. 2- Optimalization of experimental arrangement. In 
Macromolecular Chemistry and Physics. Vol. 209, (2008) p. 2213-2222. (2.046 - IF2007) 

 

17. BEUERMANN, S. – BUBACK, M. – HESSE, P. – HUTCHINSON, R. A. – KUKUČKOVÁ, S. – 

LACÍK, Igor 
Termination kinetics of the free-radical polymerization of nonionized methacrylic acid in aqueous 

solution. In Macromolecules. Vol. 41, (2008), p. 3513–3520. (4.411 - IF2007) 
 

18. BITAI-SCHNÉLL, Ir. – ULLMER, R. – HREBICEK, T. – RIZZI, A. – LACÍK, Igor 
Characterization of the molecular mass distribution of pullulans by matrix-assisted laser 

desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry using 2,5-dihydroxy-benzoic acid 

butylamine (DHBB) as liquid matrix. In Rapid Communications in Mass Spectrometry. Vol. 22, 
(2008), p. 2961-2970. (2.971 - IF2007) 

 

19. BORSIG, Eberhard – Van DUIN, M. – GOTSIS, A:D: - PICCHIONI, F. 

Long chain branching on linear polypropylene by solid state reactions. In European Polymer 
Journal. Vol. 44, (2008), p. 200–212. (2.248 - IF2007-) 

 

20. BUBACK, M. – HESSE, P. – HUTCHINSON, R. A. – KASÁK, Peter – LACÍK, Igor – STACH, 

Marek – UTZ, I. 

Kinetics  and modeling of free-radical batch polymerization of nonionized methacrylic acid in 

aqueous solution. In Industrial and Engineering Chemistry Research. Vol. 47, (2008), p. 8197-

8204. (1.749 - IF2007) 
 

21. BÚCSIOVÁ, Ľ. – YIN, M. – CHMELA, Ńtefan – HABICHER, W. D. 

Nitroxide-mediated living radical polymerization of styrene with fluorescent initiator. In Journal of 

Macromolecular Science Part A: Pure and Applied Chemistry. Vol. 45, (2008), p. 761-768. (0.759 
- IF2007) 
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22. CAPEK, IgnËc – FIALOVÁ, Lenka – BEREK, Duńan 

On the kinetics of  inverse emulsion polymerization of acrylamide. In Designed Monomers and 

Polymers. Vol. 11, (2008), p. 123–137. (0.732 - IF2007) 
 

23. CECEN, V. – BOUDENNE, A. – IBOS, L. -  NOVÁK, Igor – NÓGELLOVÁ, Zuzana – PROKEŃ, 

J. – KRUPA, Igor 

Electrical, mechanical and adhesive properties of ethylene-vinylacetate copolymer (EVA) filled 
wih wollastonite fibers coated by silver. In European Polymer Journal. Vol. 44, (2008), p. 3827 -

3834. (2.248 - IF2007) 
 

24. CERRUTI, P. F.- AMBROGI, V. – POSTIGLIONE, A. – RYCHLÝ, Jozef – MATISOVÁ – 

RYCHLÁ, Lyda – CARFAGNA, C. 

Morphological and thermal properties of cellulose – Montmorillonite nanocomposites. In 
Biomacromolecules. Vol. 9, (2008), p. 3004-3013. (4.169 - IF2007) 

 

25. CHITU, L. – JERGEL, M. – MÁJKOVÁ, E. – LUBY, Ń. – CAPEK, IgnËc – SATKA, A. – IVAN, 

J. – KOVÁČ, J. – TIMKO, M. 

Structure and magnetic properties of CoFe2O4 and Fe3O4 nanoparticles. In Materials Science and 
Engineering C. Vol. 27, (2007), p. 1415–1417. (1.325 - IF2006) Neuvedené v SprËve o činnosti za 

rok 2007 
 

26. CIFRA, Peter – BENKOVÁ, Zuzana - BLEHA, TomËń 

Persistence lengths and structure factors of wormlike polymers under confinement. In Journal of 
Physical Chemistry B. Vol. 112, (2008), p. 1367–1375. (4.086 - IF2007) 

 

27. CIFRA, Peter – LINSE, P. – NIES, E. 

Energy-driven asymmetric partitioning of a semiflexible polymer between interconnected cavities. 

In Journal of Physical Chemistry B. Vol. 112, (2008), p. 8923-8927. (4.086 - IF2007) 

 

28. CIFRA, Peter – BENKOVÁ, Zuzana – BLEHA, TomËń 

Effect of confinement on properties of stiff biological macromolecules. In Faraday Discussions. 
Vol. 139, (2008), p. 377-392. (5.000 - IF2007) 

 

29. CORRALES, T. – PEINADO, C. – GARCIA-CASAS, M. J. – LUKÁČ, Ivan – KÓSA, Csaba 

A chemiluminescence and fluorescence spectroscopy study: An investigation of photocrosslinking 

processes in polymer systems. In Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. Vol. 
200, (2008), p. 201–208. (1.911 - IF2007) 

 

30. FIALOVÁ, Lenka – CAPEK, IgnËc – IANCHIŞ, R. – COROBEA, M. C. – DONESCU, D. – 

BEREK, Duńan 

Kinetics of styrene and butyl acrylate polymerization in anionic microemulsion in presence of 
layered silicates. In Polymer Journal. Vol. 40, (2008), p. 163-170.  (1.421 - IF2007) 

 

31. GMUCOVÁ, K. – WEIS, M. – NÁDAŅDY, V. – CAPEK, IgnËc – ŃATKA, A. – CHITU, L. – 

CIRÁK, J. – MAJKOVÁ, E. 

Effect of charged deep states in hydrogenated amorphous silicon on the behavior of iron oxides 
nanoparticles deposited on its surface. In Applied Surface Science. Vol. 254, (2008), p. 7008-7013. 

(1.406 - IF2007) 
 

32. HRACHOVÁ, J. – KOMADEL, P. – CHODÁK, Ivan 

Effect of montmorillonite modification on mechanical properties of vulcanized natural rubber 
composites. In Journal of Materials Science. Vol. 43, (2008), p. 2012-2017. (1.081 - IF2007) 

 

33. HRDLOVIČ, Pavol – CHMELA, Ńtefan – DANKO, Martin – SARAKHA, M. – GUYOT. G. 

Spectral properties of probes containing benzothioxanthene chromophore linked with hindered 
amine in solution and in polymer matrices. In Journal of Fluorescence. Vol. 18, (2008), p. 393-

402. (2.101 - IF2007) 
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34. HUSÁR, Branislav – LUKÁČ, Ivan 
Synthesis, photoperoxidation and crosslinking of styrene copolymer with pendant benzil moieties. 

In Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. Vol. 195, (2008), p. 191–197. (1.911 

- IF2007) 
 

35. KOLLÁR, Jozef - HRDLOVIČ, Pavol – CHMELA, Ńtefan 
Synthesis and spectral characterics of di-substituted 1,8-naphthalimides: Bi-radical formation. In 

Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. Vol. 195, (2008), p. 64–71. (1.911 - 

IF2007) 
 

36. KOUTNÝ, M. – VÁCLAVKOVÁ, T. – MATISOVÁ-RYCHLÁ, Lyda – RYCHLÝ, Jozef 

Characterization of oxidation progress by chemiluminescence: A study of polyethylene with pro-

oxidant additives.In Polymer Degradation and Stability. Vol. 93, (2008), p. 1515-1519. (2.073 - 

IF2007) 
 

37. KRUPA, Igor – CECEN, V. – TLILI, R. – BOUDENNE, A. – IBOS, L. 

Thermophysical properties of ethylene-vinylacetate copolymer (EVA) filled with wollastonite 

fibers coated by silver. In European Polymer Journal. Vol. 44, (2008), p. 3817–3826. (2.248 - 
IF2007)  

 

38. LUYT, A. S. - KRUPA, Igor 

Thermal behaviour of low and high molecular weight paraffin waxes used for designing phase 

change materials. In Thermochimica Acta. Vol. 467, (2008), p. 117–120. (1.562 - IF2007) 
 

39. MALÍKOVÁ, Marta – RYCHLÝ, Jozef – MATISOVÁ-RYCHLÁ, Lyda 
The effects of annealing in inert atmospheres and of oxygen concentration on chemiluminescence 

from polypropylene. In Polymer Degradation and Stability. Vol. 93, (2008), p. 2113-2118.  (2.073 

- IF2007) 
 

40. MARTINČEK, I. – PUDIS, D. – SATKA, A. – JANIGOVÁ, Ivica – CSOMOROVÁ, Katarína – 

CERNOBILA, F. 

Temperature effect on optical properties of the cuticle of Lucilia sericata. In Optik, Vol. 119, 
(2008), p. 523-527. (0.385 - IF2007) 

 

41. MATISOVÁ-RYCHLÁ, Lyda – RYCHLÝ, Jozef – EBRINGEROVÁ, A. – CSOMOROVÁ, 
Katarína – MALOVÍKOVÁ, A. 

Chemiluminescence accompanying the oxidation of hemicelluloses. In Polymer Degradation and 

Stability. Vol. 93, (2008), p. 1674–1680. (2.073 - IF2007)  
 

42. MIČUŃÍK, Matej – NEDELČEV, TomËń – OMASTOVÁ, MËria – KRUPA, Igor – 
OLEJNÍKOVÁ, K. – FEDORKO, P. – CHEHIMI, M. M.  

Conductive polymer-coated textiles: The role of fabric treatment by pyrrole-functionalized 

triethoxysilane. In Synthetic Metals. Vol. 157, (2007), p. 914–923. (1.685 - IF2006) Neuvedené 
v SprËve o činnosti za rok 2007 

 

43. MOSNÁČEK, Jaroslav – MATYJASZEWSKI, K. 

Atom transfer radical polymerization of tulipalin A: A naturally renewable monomer. In 

Macromolecules. Vol. 41, no.15, (2008), p. 5509-5511. (4.411 - IF2007) 
 

44. MOSNÁČEK, Jaroslav – BASFAR, A. A. – SHUKRI, T. M. - BAHATTAB, M. A. Poly(ethylene 

vinyl acetate) (EVA)/low density polyethylene (LDPE)/aAmmonium polyphosphate (APP) 

composites cross-linked by dicumyl peroxide for wire and cable applications. In Polymer Journal. 

Vol. 40, (2008), p. 1-5.  (1.421 - IF2007) 
 

45. NEDELČEV, TomËń – RAČKO, Duńan – KRUPA, Igor  

Preparation and characterization of a new derivative of rhodamine B with an alkoxysilane moiety. 

In Dyes and Pigments. Vol. 76, (2008), p. 550–556. (2.796 - IF2007) 
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46. NEDELČEV, TomËń – KRUPA, Igor – LATH, Dieter – ŃPÍRKOVÁ, M. 
The leaching of RhodamineB, Naphthol Blue Black, Metanil Yellow and Bismarck Brown R from 

silica deposits on polyester and viscose textiles. In Journal of Sol – Gel Science and Technology. 

Vol. 46, (2008), pp. 47–56. (1.300 - IF2007) 
 

47. NOVÁK, Igor – ELYASHEVICH, G. K. – CHODÁK, Ivan – OLIFIRENKO,A. S. – ŃTEVIAR, 

MariËn – ŃPÍRKOVÁ, M. – SAPRIKYNA, N. – VLASOVA, E. – KLEINOVÁ, Angela 

Polymer matrix of polyethylene porous films functionalized by electrical discharge plasma. In 

European Polymer Journal. Vol. 44, (2008), p. 2702-2707. (2.248 - IF2007) 
 

48. PENEVA, Y. – VALCHEVA, M. – MINKOVA, L. – MIČUŃÍK, Matej – OMASTOVÁ, MËria 

Nonisothermal crystallization kinetics and microhardness of PP/CNT composites. In Journal of 

Macromolecular Science, Part B: Physics. Vol. 47, (2008), p. 1197–1210. (0.809 - IF2007) 
 

49. PEOGLOS, V. – LOGAKIS, E. – PANDIS, CH. – PISSIS, P. – PIONTECK, J. – POTSCHKE, P. 

– MIČUŃÍK, Matej – OMASTOVÁ, MËria 

Thermal and electrical characterization of multi-walled carbon nanotubes reinforced polyamide 6 
nanocomposites. In Journal of Nanostructured Polymers and Nanocomposites. Vol. 3, (2007), pp. 

116–124. Neuvedené v SprËve o činnosti za rok 2007 
 

50. QI, M. - STRAND, B. L. - MØRCH, Y. - LACÍK, Igor - WANG, Y.  - SALEHI, P.  - BARBARO, 
B.  - GANGEMI, A. - KUECHLE, J. - ROMAGNOLI, T. - HANSEN, M. A. - RODRIGUEZ, L. 

A. - BENEDETTI, E. - HUNKELER, D.  - SKJÅK-BRÆK, G.  – OBERHOLZER, J.   

 Encapsulation of human islets in novel inhomogeneous alginate-Ca
2+

/Ba
2+

 microbeads: in vitro and 
in vivo function. In Artificial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology. Vol. 36, no. 5, (2008), p. 

403 - 420. (0.857 - IF2007) 
 

51. SAROV, Y. E. – SAROVA, V. A. – IVANOV, T. B. – IVANOVA, K. Z. – CAPEK, IgnËc – 
RANGELOW, I. W. 

Integrated IR laser system for micro-fluidic detection and analysis. In Chemical Engineering 

Journal. Vol. 1358, (2008), p. S284–S287. (1.707 - IF2007) 
 

52. SAROV, Y. E. – CAPEK, IgnËc – IVANOV, T. B. – IVANOVA, K. Z. – SAROVA, V. A. – 

RANGELOW, I.W. 

On total internal reflection investigation of nanoparticles by integrated micro-fluidic system. In 

Nano Letters. Vol. 8, (2008), p. 375-381. (9.627 - IF2007) 
 

53. SHUKRI, T. M. – MOSNÁČEK, Jaroslav – BASFAR, A. A. – BAHATTAB, M. A.  – 

NOIREAUX, P. – COURDREUSE, A. 

Flammability of blends of low-density polyethylene and ethyene vinyl acetate crosslinked by both 
dicumyl peroxide and ionizing radiation for wire and cable applications. In Journal of Applied 

Polymer Science. Vol. 109, (2008), p. 167–173. (1.008 - IF2007)  
 

54. SIFFALOVIC, P. – MAJKOVÁ, E. – CHITU, L. – JERGEL, M. – CAPEK, IgnËc – TIMMANN, 
A. – ROTH, S.V. 

Real-time tracking of superparamagnetic nanoparticle self-assembly. In Small. Vol. 4, (2008), p. 

2220 – 2228. (6.408 - IF2007)  
 

55. STACH, Marek – LACÍK, Igor – CHORVÁT, Duńan Jr. – BUBACK, M. – HESSE, P. – 
HUTCHINSON, R. A. – TANG, L. 

Propagation rate coefficient for radical polymerization of N-Vinyl pyrrolidone in aqueous solution 

obtained by PLP-SEC. In Macromolecules. Vol. 41, (2008), p. 5174 – 5185. (4.411 - IF2007) 
 

56. STEJSKAL, J. – TRCHOVÁ, M. – KOVÁŘOVÁ, J. – PROKEŃ, J. – OMASTOVÁ, MËria 

Polyaniline-coated cellulose fibers decorated with silver nanoparticles. In Chemical Papers. Vol. 

62, (2008), p. 181–186. (0.367 - IF2007) 
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57. ŃIMON, P. – HYNEK, D. – MALÍKOVÁ, Marta – CIBULKOVÁ, Z. 
Extrapolation of acceleraaated thermooxidative tests to lower temperatures applying non-arrhenius 

temperature functions. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Vol. 93, (2008), p. 817-

821. (1.483 - IF2007) 
 

58. ŃPITALSKÝ, Zdenko – KROMKA, A. – MATĚJKA, L. – ČERNOCH, P. – KOVÁŘOVÁ, J. – 

KOTEK, J. - ŃLOUF, M. 

Effect of nanodiamond particles on properties of epoxy composites. In Advanced Composites 
Letters. Vol. 17, (2008), p. 29–34. (0.314 - IF2007)  

 

59. ŃVAJDLENKOVÁ, Helena – RAČKO, Duńan – BARTOŃ, Josef 
Spin probe reorientation and its connections with free volume and relaxation dynamics: Diglycidyl-

ether of bis-phenol A. In Journal of Non-Crystalline Solids. Vol. 354, (2008), p. 1855-1861. (1.319 

- IF2007) 

 
60. ŃVAJDLENKOVÁ, Helena – BARTOŃ, Josef 

Spin probe dynamicsin relation to free volume and relaxation dynamics of poly(isobutylene). In 

Chemické Listy. Vol. 102, (2008), p. s1271-s1275. (0.683 - IF2007) 

61. VELIČKOVIČ, S. J. – DŅUNUZOVIČ, E. S. – GRIFFITHS, P. C. – LACÍK, Igor – FILIPOVIČ, 

J. – POPOVIČ, I. G. 
Polymerization of itaconic acid initiated by a potassium persulfate/N,N-dimethylethanolamine 

system. In Journal of Applied Polymer Science. Vol. 110, (2008), p. 3275-3282. (1.008 - IF2007) 

 

62. WEIS, M. – GMUCOVÁ, K. – NÁDAŅDY, V. – CAPEK, IgnËc – ŃATKA, A. – KOPÁNI, M. – 

CIRÁK, J. – MAJKOVÁ, E. 

Control of  single-electron charging of metallic nanoparticles onto amorphous silicon surface. In 

Journal of Nanoscience and Nanotechnology. Vol. 8, (2008), p. 5684-5689. (1.987 - IF2007)  
 

a/ v Current Contents – ab/vedecké práce typu short communication a letter to editor   

uverejnené v časopisoch evidovaných v Current Contents 
 

1. HRČKOVÁ, Ľudmila – CHMELA, Ńtefan – STACH. Marek 

Ńtúdium „ņivej“ radikËlovej polymerizËcie styrénu v prétomnosti značiek. In Chemické Listy. Vol. 

102, no. 8, (2008), ISSN 0009-2770, s. 736. (0.683 - IF2007). výveska 6P-09 
 

2. JANIGOVÁ, Ivica – MOŃKOVÁ, Daniela – CSOMOROVÁ, Katarína – LEDNICKÝ, F.  

Montmorillonit v kompozitoch na bËze polykaprolaktónu. In Chemické Listy. Vol. 102, no. 8, 

(2008), ISSN 0009-2770, s. 618. (0.683 - IF2007). prednËńka 2L-16  
 

3. KOLLÁR, Jozef – HRDLOVIČ, Pavol – CHMELA, Ńtefan 

Spectral characterization of adducts 1,8-naphthaleneimides – sterically hindered amines; 

monoradicals. In Chemické Listy. Vol. 102, no. 8, (2008), ISSN 0009-2770, s. 693. (0.683 - IF2007). 
Výveska 2P-08 

 

4. KOLLÁRIKOVÁ, Gabriela – LACÍK, Igor – PAPAJOVÁ, Eva – CHORVÁT, Duńan Jr. 
Properties study of SA-CS/PMCG micro-capsules used for encapsulation of the bioactive 

substances. In Chemické Listy. Vol. 102, no. 8, (2008), ISSN 0009-2770, s. 696. (0.683 - IF2007). 

výveska 2P-14 

 
5. KRONEK, Juraj – LUSTOŇ, Jozef – KOWALCZUK, A. – DWORAK, A. 

Nové polyfunkčné iniciËtory na prípravu poly(2-oxazolínov) s vetvenou ńtruktúrou. In Chemické 

Listy. Vol. 102, no. 8, (2008), ISSN 0009-2770, s. 617. (0.683 - IF2007). prednËńka 2L-15 
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6. KRONEKOVÁ, Zuzana – DANKO, Martin – CHORVÁT, Duńan Jr. – KRUPA, Igor – MOTRO, 
B. – MICHAELI, S. – ECONOMOU, T. – LACÍK, Igor 

Alginate hydrogel matrices for immobilization of the proteins and cells in the design of implantable 

glucose biosensor. In Chemické Listy. Vol. 102, no. 8, (2008), ISSN 0009-2770, s. 722. (0.683 - 
IF2007). Výveska 4P-10  

 

7. LUSTOŇ, Jozef – KRONEK, Juraj 

Zlúčeniny obsahujúce 2-oxazolínovú a nenasýtenú skupinu v molekule. In Chemické Listy. Vol. 

102, no. 8, (2008), ISSN 0009-2770, s. 613. (0.683 - IF2007). prednËńka 2L-07 
 

8. NÓGELLOVÁ, Zuzana – JANIGOVÁ, Ivica – PODHRADSKÁ, Silvia - CHODÁK, Ivan  

Moņnosti zvýńenia účinnosti sieťovania biodegradovateľného polyesteru. In Chemické Listy. Vol. 
102, no. 8, (2008), ISSN 0009-2770, s. 693. (0.683 - IF2007). výveska 2P-09  

 

9. NOVÁK, Igor – ELYASHEVICH, G. - CHODÁK, Ivan – ŃTEVIAR, MariËn – ŃPÍRKOVÁ, M. – 
KLEINOVÁ, Angela 

Povrchové vlastnosti polyetylénových pórovitých filmov. In Chemické Listy. Vol. 102, no. 8, 

(2008), ISSN 0009-2770, s. 612. (0.683 - IF2007). prednËńka 2L-05 

 

10. STACH, Marek – KASÁK, Peter – KRONEKOVÁ, Zuzana – LACÍK, Igor 

Zwitterionic non-biofouling surfaces via electrografting polymerization. In Chemické Listy. Vol. 

102, no. 8, (2008), ISSN 0009-2770, s. 695. (0.683 - IF2007). výveska 2P-12  
 

11. UČŇOVÁ, Lucia – CHORVÁT, Duńan, Jr. – STACH, Marek – LACÍK, Igor 

Influence of monomer concentration, temperature and ionization on the free radical propagation 
rate coefficient of mathacrylic acid polymerized in aqueous phase. In Chemické Listy. Vol. 102, no. 

8, (2008), ISSN 0009-2770, s. 743. (0.683 - IF2007). výveska 7P-06  
 

 

b/ v iných medzinárodných databázach 

--- 

10. Vedecké a odborné práce v ostatných časopisoch  

1. BEREK, Duńan 

Separation of parent homopolymers from diblock copolymers by means of novel liquid 
chromatographic methods. In Polymeric Materials: Science and Engineering. Vol. 98, (2008), pp. 

887-888. 

 

2. MAZÍKOVÁ, V. – SROKOVÁ, I. – MOŃKOVÁ, Daniela – SASINKOVÁ, V. – JANIGOVÁ, 

Ivica – CSOMOROVÁ, Katarína – EBRINGEROVÁ,A. 

Príprava a vlastnosti karboxymetylesteru ńkrobu a jeho zmesií s polyetylénom. In Vlákna a textil. 
Roč.14, (2007), s. 22–27. Neuvedené v SprËve o činnosti za rok 2007 

 

3. MOJUMDAR, S. C. – CAPEK, IgnËc – CAPEK, P. – FIALOVÁ, Lenka – BEREK, Duńan 

Preparation of composite nanoparticles on the base of starch. In Research Journal of Chemistry and 
Environment. Vol. 11, (2007), pp. 5–10. Neuvedené v SprËve o činnosti za rok 2007 

 

4. ŃVAJDLENKOVÁ, Helena – BARTOŃ, Josef 
Spin probe reorientation and its relationships to free volume and relaxation dynamics in glass-

formers: the case of poly(isobutylene). In Trends in Applied Spectroscopy. Vol. 6, (2007), pp.57– 

67. Neuvedené v SprËve o činnosti za rok 2007 
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11. Vedecké práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vydaných tlačou 

alebo na CD)  

 

a/ recenzovaných 
 

3. BEREK, Duńan  

Critical assessment of size exclusion chromatography. In Book of Abstracts of the 14
th

 International 
Symposium on Separation Science New Achievement in Chromatography, September 30-October 

3 2008, Primošten, Croatia. ISBN 978-953-6894-36-9, p. 29-30. PozvanË prednËńka KL-19 

 

2. BEREK, Duńan  
Separation and molecular characterization of complex polymer systems by means of novel 

chromatographic methods. In Proceedings of the 42
nd

 IUPAC World Polymer Congress MACRO 

2008 Polymers at Frontiers of Science and Technology, June 29-July 4, 2008 Taipei.  p. 156. 
PozvanË prednËńka 0480 

 

3. CIFRA, Peter – BENKOVÁ, Zuzana – BLEHA, TomËń 

Modeling DNA chain dimensions in nanochannels. In Proceedings of the III. Slovak Biophysical 
Symposium, April 18-20, 2008, Bratislava, Slovak Republic. ISBN: 978-80-89186-31-0. p. 37. 

PrednËńka O14 

 
4. MIČUŃÍK, Matej – OMASTOVÁ, MËria – FEDORKO, P. –  PIONTECK, J. – CHEHIMI, M. M. 

Polymeric nanocomposites with modified multiwall carbon nanotubes. In Proceedings of MACRO 

2008 Conference, July 2008, Taipei, Taiwan. 2 pg on CD. PrednËńka 0431 
 

5. MRAVČÁKOVÁ, Katarína – OMASTOVÁ, MËria – FEDORKO, P. – PIONTECK, J. – 

TRCHOVÁ, M. – STEJSKAL, J. Properties and morphology of polypyrrole prepared using 

cerium(IV) sulfate as oxidant in combination with anionic surfactants. In Proceedings of MACRO 
2008 conference, July 2008, Taipei  Taiwan. 2 pg on CD. Výveska 0431 

 

6. PALENČÁR, Peter - CIFRA, Peter – BLEHA, TomËń 
Simulations of unfolding of polypeptide chains in confinement. In Proceedings of the III. Slovak 

Biophysical Symposium, April 18-20, 2008, Bratislava, Slovak Republic. ISBN: 978-80-89186-31-

0. p. 92. Výveska P27 

 

7. POLLÁK, Vladimír 

NanomateriËly-budúcnosť technológií? In JERZ, J. a kol. Eds. Rozprávanie o materiáloch a 

technológiách.Ústav materiËlov a mechaniky strojov SAV, Bratislava 2008. ISBN 978-80-970027-
6-3. S. 63-71. 

 

8. RYCHLÁ, Lyda – RYCHLÝ, Jozef - JANIGOVÁ, Ivica - CSOMOROVÁ, Katarína – 
PLETENÍKOVÁ, M. 

Chemical modification and thermal oxidation of starch and its components. In Proceedings of the 

42
nd

 IUPAC World Polymer Congress MACRO 2008 Polymers at Frontiers of Science and 
Technology, June 29-July 4, 2008 Taipei.  p. 208. PrednËńka 0782 

 

9. SCHNÉLL-BITAI, I. – ULLMER, R. – RIZZI, A. – LACÍK, Igor 
Measurement of the molecular mass distribution of pullulans by MALDI-ToF mass spectrometry. 

In Book of Abstracts of the 14
th
 International Symposium on Separation Science New Achievement 

in Chromatography, September 30-October 3 2008, Primošten, Croatia. ISBN 978-953-6894-36-9, 

p. 70. Výveska P-25 
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b/ nerecenzovaných 

1.   BABIČ, D. – KAČAREVIČ-POPOVIČ, Z. – MIKOVÁ, G. – MOŃKOVÁ, Daniela – CHODÁK, 
Ivan 

Structural changes in PCL/PHB blend modified by crosslinking. In Zborník príspevkov V. 

Slovensko-Českej konferencie POLYMÉRY 2008, 29. september-1. október 2008, Kongresové 
centrum SAV, Stará Lesná, Slovenská republika. ISBN 978-80-968433-5-0, EAN 9788096843350. 

Výveska P 37 

 

4. BARTOŃ, Jozef – KRIŃTIAK, J.  
Voľný objem z pozitrónovej anihilačnej spektroskopie (PALS) a jeho súvislosť s makroskopickou 

dynamikou v polymérnych systémoch. In Zborník príspevkov V. Slovensko-Českej konferencie 

POLYMÉRY 2008, 29. september-1. október 2008, Kongresové centrum SAV, Stará Lesná, 
Slovenská republika. ISBN 978-80-968433-5-0, EAN 9788096843350. PrednËńka L 20 

 

5. BARTOŃ, Josef  

A phenomenological description of the PALS response in glass-forming systems. In Proceedings of 
Positron and Positronium Chemistry (PPC-9). May 11-15, 2008, Wuhan, China. p. PozvanË 

prednËńka – I 3.4 
 

6. BARTOŃ, Josef  
Free volume and its relationships to various physico-chemical properties of condensed materials. In 

Proceedings of Kolloquium für Humboldt-Alumni in Tschechien und der Slowakei, May 21-23, 

2008, Prag, Czech Republic.  
                                                                                              
7. BARTOŃ, Josef - MAJERNÍK,V. - ISKROVÁ, M. - ŠAUŠA, O. - KRIŠTIAK, J. -

LUNKENHEIMER, P. - LOIDL, A. 

Positron annihilation lifetime response  and broadband dielectric spectroscopy: Propylene 
carbonate. In Book of Abstracts of 5

th
 International Conference on Broadband Dielectric 

Spectroscopy and its  Applications, August 26-29, 2008, Lyon, France.                                                                                             

PrednËńka    
 

8. BARTOŃ, Josef - SCHWARTZ, G. A. - ŠAUŠA, O. - ALEGRÍA, A. - KRIŠTIAK, J. - 

COLMENERO, J. 
Positron annihilation lifetime response and  broadband dielectric spectroscopy: Poly(propylene 

glycol). In Book of Abstracts of 5
th

 International Conference on Broadband Dielectric 

Spectroscopy and its Applications, August 26-29, 2008, Lyon, France. Výveska P113 

 
9. BENKOVÁ, Zuzana – CIFRA, Peter – BLEHA, TomËń 

Extension of a DNA chain induced by the biaxial confinement. In Zborník príspevkov V. 

Slovensko-Českej konferencie POLYMÉRY 2008, 29. september-1. október 2008, Kongresové 
centrum SAV, Stará Lesná, Slovenská republika. ISBN 978-80-968433-5-0, EAN 9788096843350. 

PrednËńka L 19 

 
10. BEREK, Duńan  

Molecular characterization of synthetic polymers by size exclusion chromatography.In Book of 

Abstracts of Chemical Congress 2008 Chemistry for Sustainable Development, May 23-25, 2008, 

Kathmandu, Nepal.  p. 85. PozvanË prednËńka PM-23 
 

11. BEREK, Duńan 

Liquid chromatography under limiting conditions of enthalpic interactions – a novel tool for 
discrimination of complex polymer systems. In Book of Abstacts of Symposium-Workshop on 

Polymers sponsored by Korean KOSEF and Slovak Academy of Sciences, August 25-29, 2008, 

Bratislava, Slovak Republic. p. 11-12. PrednËńka L-7 
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12. BEREK, Duńan  
Critical assessment of size exclusion chromatography. In Proceedings of 13

th
 International 

Conference Polymeric Materials 2008, September 2008,  Halle, Nemecko. PrednËńka B35  

 
13. CAPEK, IgnËc  

Preparation of polymer and composite nanospheres in micellar solutions. In In Book of Abstacts of 

Symposium-Workshop on Polymers sponsored by Korean KOSEF and Slovak Academy of Sciences, 

August 25-29, 2008, Bratislava, Slovak Republic. p. 13. PrednËńka L-8 

 

14. CIFRA Peter 

Semi-flexible (bio)macromolecules in nano-confinement. In Book of Abstacts of Symposium-
Workshop on Polymers sponsored by Korean KOSEF and Slovak Academy of Sciences, August 25-

29, 2008, Bratislava, Slovak Republic. p. 15-16. PrednËńka L-9 

 

15. CIFRA. Peter 
Towards understanding of behaviour of semi-rigid macromolecules in nano-confinement. In 

Zborník príspevkov V. Slovensko-Českej konferencie POLYMÉRY 2008, 29. september-1. október 

2008, Kongresové centrum SAV, Stará Lesná, Slovenská republika. ISBN 978-80-968433-5-0, 
EAN 9788096843350. PrednËńka L 18 

 

16. CORRALES, T. -  PEINADO, C. – GARCIA – CASAS, M. J. – LUKÁČ, Ivan – KÓSA ,Csaba 
Study of photoperoxidaton and crosslinking of styrene copolymer beering benzil pendant groups 

using fluorescence probes and chemiluminiscence. In Program and Abstracts Book PNG 2008-

Polymer Networks: Chemistry, Physics, Biology and Applications.  19th Polymer Networks Group 

Meeting, 22nd to 26th June, 2008 Larnaca, Cyprus. p. 213. Výveska č. Pb38 
 

17. DANKO, Martin – HRDLOVIČ, Pavol – BIELA, T. – DUDA, A. 

Formation of poly(R-lactide) and poly(S-lactide) stereocomplexes followed by fluorescence 
spectroscopy. In Book of Abstracts of Central European Conference on Photochemistry CECP 

2008, February 10-14, 2008, Bad Hofgastein, Austria. p. 66. Výveska P20 

 
18. DANKO, Martin – HRDLOVIČ, Pavol – BIELA, T. – DUDA, A. 

Formation of poly(R-lactide) and poly(S-lactide) stereocomplexes followed by fluorescence 

spectroscopy. In Book of Abstacts of Symposium-Workshop on Polymers sponsored by Korean 

KOSEF and Slovak Academy of Sciences, August 25-29, 2008, Bratislava, Slovak Republic. p. 25. 
Výveska P-1 

 

19. DANKO, Martin – HRDLOVIČ, Pavol – BUJDÁK, J. – CHORVÁT, Duńan Jr. – NEDELČEV, 
TomËń – KRUPA, Igor 

Modification and characterization of fluorescently labeled organoclay nanoparticles. In Programme 

and Abstract Book of Nanomaterials, December 7-10, 2008, Playa del Carmen, Mexico. p. 28. 

PrednËńka  
 

20. DANKO, Martin – HRDLOVIČ, Pavol – BIELA, T. – DUDA, A. 

Fluorescence spectroscopy as a tool for following formation of poly(r-lactide) and poly(s-lactide) 
stereocomplexes. In Zborník príspevkov V. Slovensko-Českej konferencie POLYMÉRY 2008, 29. 

september-1. október 2008, Kongresové centrum SAV, Stará Lesná, Slovenská republika. ISBN 

978-80-968433-5-0, EAN 9788096843350. PrednËńka L 30 
 

21. FIEDLEROVÁ, Agnesa – CHMELA, Ńtefan – BORSIG, Eberhard 

Influence of filler-stabilizer interaction on photo-oxidation and stabilization of iPP and 

sPP/boehmite nanocomposites. In Book of Abstacts of Symposium-Workshop on Polymers 
sponsored by Korean KOSEF and Slovak Academy of Sciences, August 25-29, 2008, Bratislava, 

Slovak Republic. p. 26-27. Výveska P-2 
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22. FIEDLEROVÁ, Agnesa – CHMELA, Ńtefan – BORSIG, Eberhard 
iPP/boehmite and cloisite nanocomposites; photo-oxidation and stabilization. In Zborník 

príspevkov V. Slovensko-Českej konferencie POLYMÉRY 2008, 29. september-1. október 2008, 

Kongresové centrum SAV, Stará Lesná, Slovenská republika. ISBN 978-80-968433-5-0, EAN 
9788096843350. Výveska P 38 

 

23. GALL, A. - BUGÁR, I. - PÁLSZEGI, T. - SZÉCS, V. - FIALOVÁ, L. - CAPEK, IgnËc - 

MICHALKO, M. - UHEREK, F.  

Femtosecond transient absorption spectroscopy of silver nanoparticles. In Proceedings of 16
th
 

Polish-Slovak-Czech Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, 

September 2008, Polanica Zdroj, Poland, p. 45. Výveska 
 

24. HRČKOVÁ, Ľudmila – CHMELA, Ńtefan – LACÍK, Igor 

Utization of marked molar mass regulator at “living “ radical polymerization. In Book of Abstacts 
of Symposium-Workshop on Polymers sponsored by Korean KOSEF and Slovak Academy of 

Sciences, August 25-29, 2008, Bratislava, Slovak Republic. p. 28-29. Výveska P-3 
 

25. HRDLOVIČ, Pavol -  CHMELA, Ńtefan – DANKO, Martin – SARAKHA, M.- GUYOT, G. 

Spectral properties of probes containing benzothioxanthene chromophore linked with hindered 

amine in solution and in polymer matrices. In Book of Abstacts of Symposium-Workshop on 

Polymers sponsored by Korean KOSEF and Slovak Academy of Sciences, August 25-29, 2008, 

Bratislava, Slovak Republic. p. 17-18. PrednËńka L-10 
 

26. HUSÁR, Branislav – COMMEREUS, S. – BABA, M. –VERNEY, V. – CHMELA, Ńtefan – 

LUKÁČ, Ivan 
Characterization of polymer networks from photoperoxidation of benzil. In Zborník príspevkov V. 
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prepared by electrografting technique. In Zborník príspevkov V. Slovensko-Českej konferencie 

POLYMÉRY 2008, 29. september-1. október 2008, Kongresové centrum SAV, Stará Lesná, 
Slovenská republika. ISBN 978-80-968433-5-0, EAN 9788096843350. PrednËńka L 09 

 

82. STACH, Marek – LACÍK, Igor – CHORVÁT, Duńan Jr. – BUBACK, M. – HESSE, P. – 

HUTCHINSON, R. S. – TANG, L.  
Radical polymerization kinetics of n-vinyl pyrrolidone in aqueous solution studied by PCL-SEC. In 

Zborník príspevkov V. Slovensko-Českej konferencie POLYMÉRY 2008, 29. september-1. október 

2008, Kongresové centrum SAV, Stará Lesná, Slovenská republika. ISBN 978-80-968433-5-0, 

EAN 9788096843350. Výveska P 30 
 

83. ŃPITALSKÝ, Zdeno - AGGELOPOULOS, C. - TSOUKLERI, G. - TSAKIROGLOU, C. -  

PARTHENIOS, J. - GEORGA, S. N. - KRONTIRAS, C. - TASIS, D. - PAPAGELIS, K. - 

GALIOTIS, C.  
Polymer  nanocomposites  based  on  carbon  nanotube films. In Abstract Book of 5

th
 International 

Conference on Nanoscience and Nanotechlogies, July 2008, Thessaloniki, Greece. p. 238. 

PrednËńka 
 

84. ŃVAJDLENKOVÁ, Helena - BARTOŠ, Josef  

Spin probe dynamics in relation to free volume and relaxation dynamics of poly(isobutylene). In 4
th
 

Meeting on Chemistry and Life, September 9-11, 2008 Brno, Czech Republic. Výveska 7 – P17 
 

85. ŃVAJDLENKOVÁ, Helena – BARTOŃ, Josef 

Spin probe reorientation in an amorphous polymer and its connections to free volume and 

relaxation dynamics. In Zborník príspevkov V. Slovensko-Českej konferencie POLYMÉRY 2008, 
29. september-1. október 2008, Kongresové centrum SAV, Stará Lesná, Slovenská republika. ISBN 

978-80-968433-5-0, EAN 9788096843350. Výveska P 39 
 

86. UČŇOVÁ, Lucia – LACÍK, Igor - CHORVÁT, Duńan, Jr. – STACH, Marek  
Free radical propagation rate coefficients of ionized methacrylic acid polymerized in aqueous 

solution and neutralized with different agents determined by PLP-SEC technique. In Zborník 

príspevkov V. Slovensko-Českej konferencie POLYMÉRY 2008, 29. september-1. október 2008, 

Kongresové centrum SAV, Stará Lesná, Slovenská republika. ISBN 978-80-968433-5-0, EAN 
9788096843350. Výveska P 32 

                                                        

12) Vedecké práce v zborníkoch rozšírených abstraktov  

1. BEREK, Duńan  

Assessment of parent homopolymers in diblock copolymers by liquid chromatography. In Book of 

Abstracts of the POLYCHAR 16 World Forum on Advanced Materials, February 17-21,2008, 
Lucknow, India. p. 40-42. PozvanË prednËńka SL-22 

 

2. BLEHA, TomËń – CIFRA, Peter – BENKOVÁ, Zuzana 

Simulations of dimentional properties of DNA-like biopolymers confined in nanochannels. In 
Proceedings of Physics Meets Biology 2008, July 13-16, 2008, Oxford, UK. p. 108-109. Výveska  

P2.15 
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3. BUČKO, M. - GEMEINER, P. - VIKARTOVSKÁ, A. - LACÍK, Igor - KOLLÁRIKOVÁ, 
Gabriela – CHORVÁT, Duńan Jr. - MIHALOVIC, M. – RUDROFF, F. 

Controlled encapsulation of biocatalyst for chiral immobilized biotechnology In Proceedings of 

XVI International Conference on Bioencapsulation, September 4-6, 2008, Dublin, Ireland. 4 pages. 
PrednËńka 

 

4. CIFRA, Peter – BENKOVÁ, Zuzana - BLEHA, TomËń  

Effect of confinement on properties of stiff biological macromolecules. Discussion Conference 
“The Importance of Polymer Science for Biological Systems” April 2008, York, UK. Published in 
Faraday Discussions. Vol. 139, (2008), p. 377-392. PrednËńka 

 

5. FLORIÁN, Ńtefan - NOVÁK, Igor – ŃIVOVÁ, MËria  
Tlakovo-citlivé adhezíva – príprava, vlastnosti a pouņitie. In Zborník 17. konferencie Aprochem 

2008, 2. diel, 14.-16.04. 2008, Mílovy, Česká republika. ISBN 978-80-02-02009-7, s. 2135 – 2138,  
CD – 4 strany. PrednËńka 

 

6. FLORIÁN, Ńtefan - NOVÁK, Igor – ŃIVOVÁ, MËria  

Ńtúdium vlastností tlakovo-citlivých adhezív. In Zborník medzinárodnej  konferencie Plastko 2008, 
23.–24.04. 2008, Zlín, Česká republika. CD - 5 strËn. PrednËńka 

 

7. FLORIÁN, Ńtefan - NOVÁK, Igor Tlakovo-citlivé adhezíva. In Zborník VII. sympózium 
Composite Wood Materials, jún 2008, Zvolen, Slovenská republika. ISBN 978-80-228-1864 -3, s. 

68–72. PrednËńka 

 
8. FLORIÁN, Ńtefan - NOVÁK, Igor – MATYAŃOVSKÝ, J. - KOPNÝ, J. ŃpeciËlne-tlakovo-citlivé 

adhezíva. In Zborník konferencie Interantikor – Povrchové inţinierstvo 2008, Herľany, Slovenská 

republika. ISBN 1335-2393, s. 107 -110. PrednËńka 

 
9. FLORIÁN, Ńtefan - NOVÁK, Igor – MATYAŃOVSKÝ, J. - KOPNÝ, J. Surface properties of 

polyimide-based block copolymers. In Zborník konferencie „Interantikor–Povrchové inţinierstvo 

2008“, Herľany, Slovenská republika. ISBN 1335-2393, s. 205-208. PrednËńka 

 
10. JANIGOVÁ, Ivica - LEDNICKÝ, F. - CHODÁK, Ivan - MOŃKOVÁ, Daniela – CSOMOROVÁ, 

Katarína  

Morphology and properties of poly(ε-caprolactone)/montmorilloniteb nanocomposite. In  Book of 
Abstacts of 4

th
International Symposium on Nanostructured and Functional Polymer-Based 

Materials and Nanocomposites, April 16-18, 2008, Roma, Italy. p. 227-235. Výveska  
 

11. KOLLÁRIKOVÁ, Gabriela - LACÍK, Igor - DANKO, Martin – CHORVÁT, Duńan Jr.  

1– vs. 2–step protocols result in different properties of SA-CS/PMCG microcapsule. In 
Proceedings of XVI. International Conference on Bioencapsulation, September 4-6, 2008, Dublin, 

Ireland. 4 pages.  Výveska P81 

 
12. LUSTOŇ, Jozef - KRONEK, Juraj.  

Unsaturated 2-oxazolines, Advances in coatings technology. In  Proceedings of ACT ´08, 

November 25 – 27, 2008, Warsaw, Poland. 10 page on CD. PrednËńka L-10 

 

13. NOVÁK, Igor - POLLÁK, Vladimír Nanokompozitné adhezíva na bËze kopolymérov etylénu. In 
Zborník VII. sympózium „Composite Wood Materials“, jún 2008, Zvolen, Slovenská republika. 

ISBN 978-80-228-1864 -3, s. 78–83. PrednËńka 

 
14. NOVÁK, Igor - POLLÁK, Vladimír Nanokompozitné adhezíva na bËze kopolymérov. In Zborník 

konferencie „Protechma 2008“, Herľany, Slovenská republika. ISBN 1335-2393, s. 107 -110. 

PrednËńka 
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15. NOVÁK, Igor - ŃTEVIAR, Marian - CHODÁK, Ivan – ŃPÍRKOVÁ, M. 
HydrofilizËcia polyamidu 12  nízkoteplotnou plazmou. In Zborník medzinárodnej  konferencie 

Plastko 2008, 23.–24.04. 2008, Zlín, Česká republika. CD - 9 strËn. PrednËńka 
 

16. NOVÁK, Igor - NEDELČEV, TomËń - KRUPA, Igor - ŃTEVIAR, MariËn - CHODÁK, Ivan - 
MOSNÁČEK, Jaroslav - ŃPÍRKOVÁ, M. – CHEHIMI, M. M. 

Surface properties of polyethylene grafted by plasma. In Zborník 17. konferencie Aprochem 2008, 

2. diel, 14.-16. 04. 2008, Mílovy, Česká republika. ISBN 978-80-02-02009-7, s. 2130–2134, CD – 
5 strËn. PrednËńka 

 

17. RYCHLÁ, Lyda – RYCHLÝ, Jozef – EBRINGEROVÁ, A. - CSOMOROVÁ, Katarína – 
MALOVÍKOVÁ, A. 

Thermooxidation stability of some degraded xyloglucans. In Proceedings of International 

Conference TOP 08  Times of Polymers and Composites, September 21-24,  2008, Ischia, Italy. p. 
300-302.  PrednËńka   

 

18. RYCHLÝ, Jozef – MALÍKOVÁ, Marta – MATISOVÁ-RYCHLÁ, Lyda  
The effect of oxygen concentration on oxidizability and chemiluminescence from isotactic   

polypropylene. In Proceedings of International Conference TOP 08  Times of Polymers and 

Composites, September 21-24,  2008, Ischia, Italy. p. 303-305. PrednËńka 
 

19. TAVMAN, . H. – KRUPA, Igor – ÆEÆEN, V. – OMASTOVÁ, MËria – NOVÁK, Igor  – 

ÉZDEMIR, İ. – TURGUT, A.  

Preparation and characterization of highly electrically and thermally conductive polymeric 
nanocomposites. In Proceedings of 12

th
 International Materials Symposium (IMSP’2008) October 

15-17, 2008, Pamukkale University Congress & Cultural Center, Denizli, Turkey. p. 979-985. 

PrednËńka.  
 

 

13) Recenzie vedeckých prác vo vedeckých časopisoch 

--- 

14)  Vydávané periodiká evidované v Current Contents  

--- 

15) Ostatné vydávané periodiká 

 --- 

16) Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí 

1. V. Slovensko-Česká konferencia POLYMÉRY 2008, Zborník príspevkov, 28.09.-1.10. 

2008, Kongresové centrum SAV, StarË LesnË, Vysoké Tatry. Ed. Ústav polymérov SAV, 

Bratislava, 2008. 154 p.  ISBN 978-80-968433-5-0 
 

2. Symposium-Workshop on Polymers sponsored by Korean KOSEF and Slovak 

Academy of Sciences, Book of Abstracts, August 25-29, 2008, Polymer Institute of SAS, 

Bratislava.  2008. 38 p. 

 

 

17) Vysokoškolské učebné texty 

--- 
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18) Vedecké práce uverejnené na internete 

a/ v cudzom jazyku 
--- 

b/ v slovenčine 

1. NOVÁK, Igor  
Lepenie podlahovín a  kobercov. internetovË strËnka http://mojdom.zoznam.sk/ cl/10120/274512/ 

Lepenie-podlahovin-a%C2%A0kobercov. 7.07.2008 
 

19) Preklady vedeckých a odborných textov 

--- 

Tabuľka II. 4 

1. Vedecké recenzie, oponentúry 

 

 1.  BARTOŃ Josef  1 recenzia kapitoly do Encyclopedia of Polymer Science 

 1 recenzia člËnku pre časopis Journal of Non-Crystal Solids 

 1 recenzia člËnku pre časopis Journal of Polymer Science, Part B-Polymer 

Physics 

 1 recenzia člËnku pre časopis European Journal of Pharmaceutical Sciences 
 

 2.  BEREK Duńan  3 recenzie člËnkov pre časopis Analytical Chemistry 

 3 recenzie člËnkov pre časopis Macromolecules 

 4 recenzie člËnkov pre časopis Journal of Chromatography A 

 4 recenzie člËnkov pre časopis Journal of Separation Sciences 

 2 recenzie člËnkov pre časopis European Polymer Journal 

 1 recenzia pre NSF USA 

 oponovanie 4 grantových projektov GA VEGA a GA AVČR 

 oponovanie 2 projektov APVV 

 oponovanie 2 grantových projektov IUPAC 
 

 3.  BLEHA TomËń  1 recenzia člËnku pre časopis Collection 

 1 recenzia člËnku pre časopis Journal of Membranes Science 

 oponovanie 4 projektov APVV 

 oponovanie  9 projektov 7RP Call2 SME/Materials  
 

 4.  CAPEK IgnËc         1 recenzia člËnku pre časopis Journal of Applied Polymer Science 

 2 recenzie člËnkov pre časopis Journal of Alloys and Compounds 

 2 recenzie člËnkov pre časopis Colloids and Surfaces, Physicochemical and 

Engineering Aspects 
 

 5.  CIFRA Peter  2 recenzie člËnkov pre časopis Macromolecules 

 1 recenzia člËnku pre časopis Collection  

 2 recenzie člËnkov pre časopis Journal of Physical Chemistry 

 oponovanie jedného projektu APVV 

 oponovanie jedného projektu ACS 
 

 6.  DANKO Martin  1 recenzia člËnku pre časopis Colloid and Polymer Science 

 1 recenzia člËnku pre časopis E-polymers 

 1 recenzia člËnku pre časopis Acta Chemica Slovenica 

 oponovanie jedného grantového projektu Grantovej agentúry ČR 
 

 7.  HRDLOVIČ Pavol  1 recenzia člËnku pre časopis Dyes and Pigments 

 1 recenzia člËnku pre časopis Polymer Degradation and Stability 
 

http://mojdom.zoznam.sk/
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 8.  CHMELA Ńtefan  1 recenzia člËnku pre časopis Polymer Engineering and Science 
 

 9.  CHODÁK Ivan  1 recenzia člËnku pre časopis Biomacromolecules 

 1 recenzia člËnku pre časopis Polymer  

 1 recenzia člËnku pre časopis Langmuir  

 1 recenzia člËnku pre časopis Polymer Degradation and Stability 

 1 recenzia člËnku pre časopis Polymer Engineering  and Science  

 1 recenzia člËnku pre časopis Journal of Material Science  

 1 recenzia člËnku pre časopis Journal of Polymers and the Environment 

 1 recenzia člËnku pre časopis Polymer Bulletin  

 oponovanie troch grantových projektov Grantovej agentúry ČR  
 

  

10. KASÁK Peter  1 recenzia člËnku pre časopis Biomacromolecules 
 

11. KÓSA Csaba  1 recenzia člËnku pre časopis Journal of Applied Polymer Science 

 1 recenzia člËnku pre časopis Polymer Degradation and Stability 

 1 recenzia člËnku pre časopis Journal of Material Science  

 oponovanie jedného projektu pre Hungarian Scientific Research Funds 

12.  KRONEK Juraj  4 recenzie člËnkov pre časopis Journal of Applied Polymer Science 

13.  KRUPA Igor  oponovanie jedného grantového projektu VEGA  
 

14.  LACÍK Igor  1 recenzia člËnku pre časopis Macromolecules 

 1 recenzia člËnku pre časopis Transplantation 

 1 recenzia člËnku pre časopis Journal Biomedical Material Research 

 oponovanie dvoch grantových projektov Grantovej agentúry ČR  

 

 

 

 
 

15.  LATH Dieter  oponovanie dvoch grantových projektov Grantovej agentúry ČR  

 oponovanie jedného projektu APVV 
 

  

16.  LUSTOŇ Jozef  2 recenzie člËnkov pre časopis Journal of Applied Polymer Science 

 2 recenzie člËnkov pre časopis Polymer Engineering and Science 

 1 recenzia člËnku pre časopis Optical Materials 

 1 recenzia člËnku pre časopis Polymer for Advanced Technologies 
 
 
 

17. OMASTOVÁ MËria  4 recenzie člËnku pre časopis Synthetic Metals 

 1 recenzia člËnku pre časopis Journal of Polymer Research  

 1 recenzia člËnku pre časopis  Polymer Degradation and Stability 

 1 recenzia člËnku pre časopis  Polymer International 

 1 recenzia člËnku pre časopis  Composite Interfaces 

 1 recenzia člËnku pre časopis  Polymer Composites 

 1 recenzia člËnku pre časopis  Chemical Papers 

 1 recenzia člËnku pre časopis  Polymers for Advanced Technology 

 1 recenzia člËnku pre časopis  Polymer International 

 1 recenzia člËnku pre časopis  Composite Science and Technology 

 1 recenzia člËnku pre časopis  Polymer International 

 1 recenzia člËnku pre časopis  Express Polymer Letters 

 1 recenzia člËnku pre časopis  Colloids and Surfaces A: Physicochemical 

and Engineering Aspects 

 2 recenzia člËnku pre E-polymers 

 2 recenzie člËnkov pre časopis Polymer Engineering and Sciences 

 oponovanie dvoch grantových projektov Grantovej agentúry ČR 
 
 

18. MOSNÁČEK Jaroslav  1 recenzia člËnku pre časopis Polymer 

 1 recenzia člËnku pre časopis E-polymers 
 
 

19. NEDELČEV TomËń  1 recenzia člËnku pre časopis Journal of Sol-Gel Science and Technology 
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20. NOVÁK Igor  2 recenzie člËnku pre časopis Journal of Applied Polymer Science 

 2 recenzie člËnku pre časopis European Polymer Journal 

 1 recenzia člËnku pre časopis Polymer Engineering and Science 

 1 recenzia člËnku pre časopis Journal of Polymer Science – Part A. Polymer 

Chemistry 

 2 recenzie člËnkov pre časopis Macromolecular Materials and Engineering  

 1 recencie recenzie člËnkov pre časopis Colloid Polymer Science 

 1 recenzia člËnku  pre Plasma Processing and Polymers 

 1 recenzia člËnku  pre Surface and Coatings Technology 

 1 recenzia člËnku  pre Plasma Chemistry and Plasma Processing 

 2 recenzie člËnku  pre International Journal of Adhesion and Adhesives 

 2 recenzia člËnku  pre Journal of Adhesion Science and Technology 

 oponovanie jedného grantového projektu Grantovej agentúry ČR  

 oponovanie dvoch grantových projektov VEGA 

 oponovanie dvoch grantových projektov APVV 
 

21. RYCHLÁ Lyda  oponovanie jedného grantového projektu Grantovej agentúry ČR 
 

 

 22. RYCHLÝ Jozef  3 recenzie člËnkov pre časopis Polymer Degradation and Stability 

 1 recenzia člËnku pre časopis Dyes and Pigments 
 

 

23. ŃPITALSKÝ Zdeno 

 

 

 

 

 

 2 recenzie člËnkov pre časopis Advanced Composites Letters 

 1 recenzia člËnku pre časopis Journal of Nanostructured Polymers and 

Nanocomposites 

 

2. Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach s minimálne 30%-nou zahraničnou  

účasťou. 
 

1. BABIČ, D. – KAČAREVIČ-POPOVIČ, Z. – MIKOVÁ, G. – MOŃKOVÁ, Daniela – CHODÁK, 
Ivan 

Structural changes in PCL/PHB blend modified by crosslinking. In Zborník príspevkov V. 

Slovensko-Českej konferencie POLYMÉRY 2008, 29. september-1. október 2008, Kongresové 
centrum SAV, Stará Lesná, Slovenská republika. ISBN 978-80-968433-5-0, EAN 9788096843350. 

Výveska P 37 
 

2. BARTOŃ, Jozef – KRIŃTIAK, J.  

Voľný objem z pozitrónovej anihilačnej spektroskopie (PALS) a jeho súvislosť s makroskopickou 
dynamikou v polymérnych systémoch. In Zborník príspevkov V. Slovensko-Českej konferencie 

POLYMÉRY 2008, 29. september-1. október 2008, Kongresové centrum SAV, Stará Lesná, 

Slovenská republika. ISBN 978-80-968433-5-0, EAN 9788096843350. PrednËńka L 20 
 

3. BARTOŃ, Josef  
A phenomenological description of the PALS response in glass-forming systems. In Proceedings of 

Positron and Positronium Chemistry (PPC-9). May 11-15, 2008, Wuhan, China. p. PozvanË 

prednËńka – I 3.4 
 

4. BARTOŃ, Josef  
Free volume and its relationships to various physico-chemical properties of condensed materials. In 

Proceedings of Kolloquium für Humboldt-Alumni in Tschechien und der Slowakei, May 21-23, 

2008, Prag, Czech Republic.  
                                                                                                      
5. BARTOŃ, Josef - MAJERNÍK,V. - ISKROVÁ, M. - ŠAUŠA, O. - KRIŠTIAK, J. -

LUNKENHEIMER, P. - LOIDL, A. 
Positron annihilation lifetime response  and broadband dielectric spectroscopy: Propylene 

carbonate. In Book of Abstracts of 5
th

 International Conference on Broadband Dielectric 
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Spectroscopy and its  Applications, August 26-29, 2008, Lyon, France.                                                                                             
PrednËńka    

 

6. BARTOŃ, Josef - SCHWARTZ, G. A. - ŠAUŠA, O. - ALEGRÍA, A. - KRIŠTIAK, J. - 

COLMENERO, J. 
Positron annihilation lifetime response and  broadband dielectric spectroscopy: Poly(propylene 

glycol). In Book of Abstracts of 5
th

 International Conference on Broadband Dielectric 

Spectroscopy and its Applications, August 26-29, 2008, Lyon, France. Výveska P113 
 

7. BENKOVÁ, Zuzana – CIFRA, Peter – BLEHA, TomËń 

Extension of a DNA chain induced by the biaxial confinement. In Zborník príspevkov V. 

Slovensko-Českej konferencie POLYMÉRY 2008, 29. september-1. október 2008, Kongresové 
centrum SAV, Stará Lesná, Slovenská republika. ISBN 978-80-968433-5-0, EAN 9788096843350. 

PrednËńka L 19 
 

8. BEREK, Duńan  
Critical assessment of size exclusion chromatography. In Book of Abstracts of the 14

th
 International 

Symposium on Separation Science New Achievement in Chromatography, September 30-October 

3 2008, Primošten, Croatia. ISBN 978-953-6894-36-9, p. 29-30. PozvanË prednËńka KL-19 
 

9. BEREK, Duńan  

Assessment of parent homopolymers in diblock copolymers by liquid chromatography. In Book of 

Abstracts of the POLYCHAR 16 World Forum on Advanced Materials, February 17-21,2008, 

Lucknow, India. p. 40-42. PozvanË prednËńka SL-22 
 

10. BEREK, Duńan  

Separation and molecular characterization of complex polymer systems by means of novel 

chromatographic methods. In Proceedings of the 42
nd

 IUPAC World Polymer Congress MACRO 
2008 Polymers at Frontiers of Science and Technology, June 29-July 4, 2008, Taipei.  p. 156. 

PozvanË prednËńka 0480 
 

11. BEREK, Duńan  
Molecular characterization of synthetic polymers by size exclusion chromatography.In Book of 

Abstracts of Chemical Congress 2008 Chemistry for Sustainable Development, May 23-25, 2008, 

Kathmandu, Nepal.  p. 85. PozvanË prednËńka PM-23 
 

12. BEREK, Duńan  

Liquid chromatography under limiting conditions of enthalpic interactions - A novel tool for 

discrimination of complex polymer systems. In Book of Abstracts of  Symposium – Workshop on 
Polymers KOSEF – SAS, August 25-29, 2008, Bratislava, Slovak Republic. p. 11-12. PrednËńka  L-

7  
 

13. BEREK, Duńan  

Critical assessment of size exclusion chromatography. In Proceedings of 13
th

 International 
Conference Polymeric Materials 2008, September 2008,  Halle, Nemecko. PrednËńka B35  

 

14. BLEHA, TomËń – CIFRA, Peter – BENKOVÁ, Zuzana 

Simulations of dimentional properties of DNA-like biopolymers confined in nanochannels. In 
Proceedings of Physics Meets Biology 2008, July 13-16, 2008, Oxford, UK. p. 108-109. Výveska  

P2.15 

 
15. BUČKO, M. - GEMEINER, P. - VIKARTOVSKÁ, A. - LACÍK, Igor - KOLLÁRIKOVÁ, 

Gabriela – CHORVÁT, Duńan Jr. - MIHALOVIC, M. – RUDROFF, F. 

Controlled encapsulation of biocatalyst for chiral immobilized biotechnology In Proceedings of 
XVI International Conference on Bioencapsulation, September 4-6, 2008, Dublin, Ireland. P. 

PrednËńka 
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16. CAPEK, IgnËc  
Preparation of polymer and composite nanospheres in micellar solutions. In In Book of Abstacts of 

Symposium-Workshop on Polymers sponsored by Korean KOSEF and Slovak Academy of Sciences, 

August 25-29, 2008, Bratislava, Slovak Republic. p. 13. PrednËńka L-8 
 

17. CIFRA Peter 

Semi-flexible (bio)macromolecules in nano-confinement. In Book of Abstacts of Symposium-
Workshop on Polymers sponsored by Korean KOSEF and Slovak Academy of Sciences, August 25-

29, 2008, Bratislava, Slovak Republic. p. 15-16. PrednËńka L-9 
 

18. CIFRA, Peter – BENKOVÁ, Zuzana – BLEHA, TomËń 

Modeling DNA chain dimensions in nanochannels. In Proceedings of the III. Slovak Biophysical 
Symposium, April 18-20, 2008, Bratislava, Slovak Republic. ISBN: 978-80-89186-31-0. p. 37. 
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Príloha č. 4 

Údaje o pedagogickej činnosti pracoviska 

BEREK Duńan  KvapalinovË chromatografia polymérov, 1/0 týņdenne, 12 hodín prednËńok 

za letný semester, Katedra analytickej chémie, PrírodovedeckË fakulta UK, 

Bratislava 

 KvapalinovË chromatografia polymérov (Liquid chromatography of 

synthetic polymers) - sedem krËtkych kurzov v zahraničí (1x USA –Salt 

Lake City, 1x India - Lucknow, 2x Argentína - Mar del Plata a Santa Fe, 1x 

Uruguay - Montevideo, 2x Taliansko - Terst a Palermo) – celkove 28 hodín 
 
 

 
 

BLEHA TomËń 
 

 KoloidnË chémia, 2/0 týņdenne, 26 hodín prednËńok za zimný semester, 

Katedra fyzikËlnej chémie, FCHPT STU, Bratislava 
 

 

 

 

CAPEK IgnËc  Technológia prípravy materiËlov, makromolekulových lËtok 
a kompozitných materiËlov; Metódy skúmania polymérov, ModifikËcia 

polymérov, 4/0 hodín týņdenne, 80 hodín prednËńok, za zimný a letný 

semester, Fakulta priemyselných technológií, Trenčianska univerzita A. 

Dubčeka, Trenčín 
 
 

 

CIFRA Peter  MakromolekulovË chémia, 2/0 týņdenne, 22 hod. prednËńok za zimný 

semester 2008, spoločnË výberovË prednËńka pre chemické katedry, 

PrírodovedeckË fakulta UK, Bratislava 
 
 

 

CHODÁK Ivan  Fyzika polymérov, 1.5/0 hodiny týņdenne, 18 hodín prednËńok za semester, 

Fakulta priemyselných technológií – V. ročník, Trenčianska univerzita, 
Púchov 

 Fyzika polymérov a papiera, 2/0hodiny týņdenne, 24 hodín prednËńok IV. 

Ročník Oddelenie plastov a kaučuku, FCHPT STU, Bratislava 

 

KRONEK Juraj  MakromolekulovË chémia, 2/0, súhrne 6/0, Katedra fyzikËlnej chémie, 

PrírodovedeckË fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava 

KRUPA Igor  3 hodiny prednËńok v rËmci pobytu ako hosťujúci profesor v Centre d’Etude 
et de Recherche en Thermique, Environnement et Systèmes na Université 

Paris 12 Val de Marne  
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Príloha č. 5 

Údaje o medzinárodnej vedeckej spolupráci 

Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd: 

Krajina Druh dohody 

 MAD, KD, VTS Medziústavná Ostatné 

 Meno pracovníka Počet 

dní 
Meno pracovníka Počet 

dní 
Meno pracovníka Počet  

dní 

Nemecko   BARTOŃ J. 28   

Francúzsko     BARTOŃ J. 6 

Španielsko BARTOŃ J. 42     

Belgicko   BENKOVÁ Z. 88   

Grécko     BENKOVÁ Z. 11 

Nemecko     BENKOVÁ Z. 2 

Argentína     BEREK D. 12 

India     BEREK D. 15 

Juţná Kórea BEREK D. 17     

Taliansko BEREK D. 17     

Uruguay     BEREK D. 12 

USA     BEREK D. 15 

Česká republika     BLEHA T. 2 

Nemecko   BORSIG E. 5   

Nemecko     CAPEK I. 3 

Španielsko     CAPEK I. 7 

Česká republika     DANKO M. 3 

Nemecko   DANKO M. 5   

Poľsko DANKO M. 5     

Česká republika     FLORIÁN Ń. 1,4,2 

Španielsko     FLORIÁN Ń. 13 

Česká republika     HRDLOVIČ P. 1, 2 

Francúzsko     HUSÁR B. 10,3

1 Rakúsko     HUSÁR B. 1 

Taliansko     HUSÁR B. 32 

Francúzsko   CHMELA Ń. 30 CHMELA Ń. 3 

Nemecko     CHODÁK I. 2,2,3 

Česká republika     CHORVÁT D. 3 

Grécko   CHORVÁT D. 8   

Česká republika JANIGOVÁ I. 8     

Česká republika     KASÁK P. 2 

Nemecko   KASÁK P. 5   
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Rakúsko     KASÁK P. 1 

Španielsko     KASÁK P. 5 

Rakúsko     KOLLÁR J. 152 

Česká republika     KOLLÁRIKOVÁ G. 2 

 

Taliansko 

    KÓSA Cs. 32 

Česká republika     KRONEKOVÁ Z. 2 

Bulharsko KRONEK J. 5     

Poľsko KRONEK J. 4 KRONEK J. 61   

Česká republika     KRUPA I. 2,2 

Francúzsko   KRUPA I.  28,3,2   

JAR   KRUPA I. 12   

Turecko KRUPA I. 21     

Belgicko   LACÍK I. 2   

Česká republika     LACÍK I. 2,4 

Izrael   LACÍK I. 3   

Nemecko   LACÍK I. 8,3   

Nórsko     LACÍK I. 3 

Slovinsko   LACÍK I. 3   

Španielsko     LACÍK I. 5 

Švajčiarsko     LACÍK I. 2,4 

USA   LACÍK I. 5   

Veľká Británia LATH D. 14     

Francúzsko     LUKÁČ I. 3 

Poľsko LUSTOŇ J. 3     

Španielsko     MIČUŃÍK M. 233 

Taliansko     MIČUŃÍK M. 32 

Francúzsko   MOSNÁČEK J. 7   

USA     MOSNÁČEK J. 274 

Holandsko   MOŃKOVÁ D. 3   

Nemecko   MOŃKOVÁ D. 2   

Taliansko     MOŃKOVÁ D. 32 

Francúzsko   MRAVČÁKOVÁ K. 7   

Nemecko   MRAVČÁKOVÁ K. 10   

Česká republika     NEDELČEV T. 4 

Bulharsko NOVÁK I. 5     

Česká republika     NOVÁK I. 4 

JAR   NOVÁK I. 11   

Rusko NOVÁK I. 7     

Turecko   NOVÁK I. 9   
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Bulharsko OMASTOVÁ M. 6     

Česká republika     OMASTOVÁ M. 3 

Nemecko   OMASTOVÁ M. 10,8   

Rakúsko     OMASTOVÁ M. 3 

Thajsko     OMASTOVÁ M. 6 

Turecko OMASTOVÁ M. 10     

Dánsko     PALENČÁR P. 15 

Česká republika     PAPAJOVÁ E. 2 

Lichtenstein     PAVLINEC J. 3 

Taliansko     PODHRADSKÁ S. 32 

Španielsko     RAČKO D. 366 

Francúzsko   RYCHLÁ L. 3   

Thajsko     RYCHLÁ L. 6 

Bulharsko     RYCHLÝ J. 3  

Česká republika     RYCHLÝ J. 1,1  

Francúzsko   RYCHLÝ J. 3,4 RYCHLÝ J. 3  

Česká republika     STACH M. 2 

Nemecko   STACH M.  3     

Grécko     ŃPITALSKÝ Z. 366 

Taliansko     ŃVAJDLENKOVÁ H. 32 

Taliansko     UČŇOVÁ L. 32 

Počet vyslaní 

spolu 
14 164 31 379 65 1876 
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Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd: 
 

Krajina Druh dohody 

 MAD, KD, VTS Medziústavná Ostatné 

 Meno pracovníka Počet 

dní 
Meno pracovníka Počet 

dní 
Meno pracovníka Počet 

dní 

Srbsko   BABIČ D. 8   

Francúzsko BEAUDOIN E. 5     

Francúzsko  CANGIALOSI D. 15     

Turecko   CECEN V. 30,21,
60 

  

Slovenia   CSEMAILOVÁ L. 61   

Poľsko DUDA A. 4     

Česká republika     HYNŃTOVÁ K.  24 

Juţná Kórea CHANG T.  8     

Juţná Kórea CHANG J. Y. 8     

Francúzsko   CHEMINI M.M. 10   

Bulharsko CHRISTOVA D. 7     

Španielsko   JIMENEZ A. 4   

Srbsko   KAČAREVIČ-

POPOVIČ Z. 

8   

Nemecko   KÉHLER M. 12   

Juţná Kórea KIM H. K. 8     

Poľsko KOWALCZUK A. 2     

Česká republika     KRATOCHVÍL P. 1 

Česká republika     LEDNICKÝ F. 1 

Juţná Kórea LEE W.  8     

Francúzsko   MAMMER F. 10   

Argentína MEIRA G. 17     

Bulharsko MINKOVA L. 7     

India NANDO G.B. 20     

Turecko OZDEMIR I. 8     

Grécko     PANDIS Ch. 4 

Španielsko   PELTZER M. 90   

Nemecko PIONTECK  J. 8     

Česká republika     PROCHÁZKA K. 1 

Belgicko     SAMPERS J. 2 

Turecko SEVER K.. 10     

Nemecko SCHULZE U. 4     

Juţná Kórea SOHN B. H..  8     

Česká republika  STEJSKAL J. 10     

Česká republika ŃPÍRKOVÁ M. 8     

Turecko TAVMAN I. 8     

Česká republika  TRCHOVÁ M. 4     

Poľsko TRZEBICKÁ B. 2     

Turecko TURGUT A. 10     

Juţná Kórea YUK S. H.  8     

Poľsko WEDA P. 2     

Počet prijatí 

spolu 
24 199 11 314 6 33 
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Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí: 

 

Krajina Názov konferencie Meno pracovníka Počet 

dní 

Čína International Conference PPC-9 BARTOŃ J. 8 

India POLYCHAR 16 World Forum on Advanced 

Materials 

BEREK Duńan 5 

Chorvátsko 14
th
 International Symposium on Separation Sciences 

New Achievements in Chromatography 

BEREK Duńan 6 

Nemecko 13
th
 International Conference Polymeric Materials 

2008 
BEREK Duńan 5 

Nepál Chemical Congress 2008 Chemistry for Sustainable 
Development 

BEREK Duńan 10 

Taipei 42
nd

 IUPAC World Polymer Congress MACRO 2008 

Polymers at Frontiers of Science and Technology 

BEREK Duńan 5 

USA ACS Meeting BEREK Duńan 4 

Veľká Británia Physics Meets Biology BLEHA TomËń 6 

USA Gordon Research Conference - Polymer Physics CIFRA Peter 9 

Veľká Británia Faraday Discussions FDI 39 The Importance of 
Polymer Science for Biological Systems 

CIFRA Peter 5 

Mexico Nanomaterials DANKO Martin 11 

Rakúsko Central European Conference on Photochemistry 

CECP 2008 

DANKO Martin 5 

Česká republika APROCHEM 2008 

PLASTKO 2008 
60. zjazd chemických spoločností 

 

FLORIÁN ŃtěpËn 
3 

3 

4 

Česká republika 60. zjazd chemických spoločností HRČKOVÁ Ľ. 4 

Česká republika 60. zjazd chemických spoločností HRDLOVIČ Pavol 4 

Cyprus Polymer Networks CHODÁK Ivan 6 

Egypt Sustainable plastics from renewable resources and 

from agro-food waste 

CHODÁK Ivan 4 

Holandsko Dutch Polymer Days CHODÁK Ivan 4 

Nemecko 7
th
 WPC and Natural Fibres World Congress CHODÁK Ivan 4 

Taliansko EUROPOLYMER CONFERENCE 2008 EUPOC 

2008, Advanced Polymeric Materials for the Energy 

Resources Exploitation: Synthesis, Properties and 
Applications 

CHODÁK Ivan 7 

Česká republika 60. zjazd chemických spoločností JANIGOVÁ Ivica 4 

Holandsko 14
th
 Rolduc Polymer Meeting JANIGOVÁ Ivica 4 

Taliansko 4
th
 International Conference NANOPOLY-POLY JANIGOVÁ Ivica 6 

Česká republika 1
st
 International Conference ATTD KASÁK Peter 2 

Česká republika 1
st
 International Conference ATTD KOLLÁRIKOVÁ Gabriela 2 

Írsko XVI. International Conference on Bioencapsulation KOLLÁRIKOVÁ Gabriela 5 

Cyprus Polymer Networks KÓSA Csaba 6 

Česká republika 60. zjazd chemických spoločností KRONEK Juraj 4 

Mexico Nanomaterials KRONEK Juraj 11 
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Rakúsko Central European Conference on Photochemistry 
CECP 2008 

KRONEK Juraj 5 

Česká republika 1
st
 International Conference ATTD 

60. zjazd chemických spoločností 

KRONEKOVÁ Zuzana 2 

4 

Česká republika 1
st
 International Conference ATTD KRUPA Igor 2 

Mexico Nanomaterials KRUPA Igor 11 

Česká republika 1
st
 International Conference ATTD LACÍK Igor 2 

Cyprus Polymer Networks LUKÁČ Ivan 6 

Česká republika 60. zjazd chemických spoločností LUSTOŇ Jozef 4 

Poľsko 8
th
 International Scientific-Technical Conference 

Advances in Coatings Technology ACT 08 

LUSTOŇ Jozef 5 

Česká republika 60. zjazd chemických spoločností NÓGELLOVÁ Zuzana 4 

USA 236
th
 ACS National Meeting MOSNÁČEK Jaroslav 5 

 

Česká republika 

APROCHEM 2008 

PLASTKO 2008 

60. zjazd chemických spoločností 

 

NOVÁK Igor 
2 

3 

4 

Nemecko 11
th
 International Conference Plasma Surface 

Engineering 

NOVÁK Igor 5 

Taiwan MACRO 2008 OMASTOVÁ MËria 12 

Česká republika 1
st
 International Conference ATTD 

60. zjazd chemických spoločností 

PAPAJOVÁ Eva 2 

4 

Taiwan MACRO 2008 RYCHLÁ Lyda 12 

Taliansko TDP 2008 RYCHLÁ Lyda 6 

Taliansko TDP 2008 RYCHLÝ Jozef 6 

Česká republika 1
st
 International Conference ATTD 

60. zjazd chemických spoločností 
STACH Marek 2 

4 

Grécko 5
th
 International Conference on Nanoscience and 

Nanotechlogies 
ŃPITALSKÝ Zdeno 4 

Česká republika 4 
th
 Meeting on Chemistry and Life ŃVAJDLENKOVÁ Helena 3 

Česká republika 60. zjazd chemických spoločností UČŇOVÁ Lucia 4 

Vysvetlivky: 

MAD - medziakademické dohody ,  KD - kultúrne dohody,   VTS - vedecko-technická spolupráca 

 

 


