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1. Základné údaje o organizácii  

  

 

1.1. Kontaktné údaje  

  

Názov: Ústav polymérov SAV  

Riaditeľ: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.  

1. zástupca riaditeľa: Mgr. Zuzana Benková, PhD.  

2. zástupca riaditeľa: Ing. Ľuboš Matis  

Vedecký tajomník: neuvedený  

Predseda vedeckej rady: Mgr. Juraj Kronek, PhD.  

Člen Snemu SAV: Ing. Igor Lacík, DrSc.  

Adresa: Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava 45  

  

http://www.polymer.sav.sk  

  

Tel.:  +421-2-3229 4308  

E-mail: upolsekr@savba.sk  

  

Názvy a adresy organizačných zložiek a detašovaných pracovísk:  

 

Organizačné zložky: nie sú  

 

Detašované pracoviská:  

 

 Detašované pracovisko Ústavu polymérov SAV  
ul. Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske 

 Detašované pracovisko Ústavu polymérov SAV - Pavilón materiálových vied  
Dúbravská cesta 9/6319, Bratislava  

 

Vedúci organizačných zložiek a detašovaných pracovísk:  

 

Organizačné zložky: nie sú  

 

Detašované pracoviská:  

 

 Detašované pracovisko Ústavu polymérov SAV  
Prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. 

 Detašované pracovisko Ústavu polymérov SAV - Pavilón materiálových vied  
Ing. Mária Omastová, DrSc.  

 

Členovia Snemu SAV za organizačné zložky:  

 nie sú  

 

Typ organizácie: Príspevková od roku 1993  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=61
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=2395
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5214
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=11828
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=1642
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=185
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=200
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=185
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=1629
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=200
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=1661
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1.2. Údaje o zamestnancoch  

 

Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov 

 Štruktúra zamestnancov  K 
K 

K  

do 35  

rokov F P T O 

M Ž M Ž 

 Celkový počet zamestnancov 81 33 48 11 13 75 65.5 41.24 0 

 Vedeckí pracovníci 38 21 17 5 3 34 33.47 29.98 0 

 Odborní pracovníci VŠ  
 (výskumní a vývojoví zamestnanci1) 

18 5 13 5 9 18 10.86 10.61 0 

 Odborní pracovníci VŠ  
 (ostatní zamestnanci2) 

5 2 3 0 0 5 4.12 0 0 

 Odborní pracovníci ÚS 16 3 13 1 1 14 14.25 0.65 0 

 Ostatní pracovníci 4 2 2 0 0 4 2.8 0 0 

1 odmeňovaní podľa 553/2003 Z.z., príloha č. 5  
2 odmeňovaní podľa 553/2003 Z.z., príloha č. 3 a č. 4  
K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2021 (uvádzať zamestnancov v pracovnom pomere, vrátane 

riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, 

zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch) 

F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2021 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí v 

štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch) 

P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov 

T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov 

O – celoročný priemerný prepočítaný počet obslužného personálu podieľajúceho sa na riešení projektov (technikov, 

laborantov, projektových manažérov a pod.) mimo zamestnancov v administratíve, správe a údržbe budov, upratovačiek, 
vodičov a pod. 

M, Ž – muži, ženy 
 

Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2021) 

 Rodová 

skladba  
 Pracovníci s hodnosťou   Vedeckí pracovníci v stupňoch  

  DrSc.  CSc./PhD.  prof.   doc.   I.   II.a.   II.b.  

 Muži  6 14 1 0 6 10 5 

 Ženy  1 15 0 0 1 7 9 

  

Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov 

 Veková 

štruktúra 

(roky)  

 < 31   31-35   36-40   41-45   46-50   51-55   56-60   61-65   > 65  

 A B A B A B A B A B A B A B A B A B 

 Muži  4 2.5 6 4.2 0 0.0 5 5.0 4 4.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 5 3.5 

 Ženy  10 4.2 3 3.0 5 4.5 4 3.1 0 0.0 1 1.0 1 1.0 1 1.0 1 0.6 

A - Prepočet bez zohľadnenia úväzkov zamestnancov  

B - Prepočet so zohľadnením úväzkov zamestnancov  
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Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2021 

  Kmeňoví zamestnanci   Vedeckí pracovníci   Riešitelia projektov  

 Muži  47.2 48.6 45.4 

 Ženy  43.0 39.1 37.3 

 Spolu  44.7 44.4 41.3 

  

  

1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie (v 

zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.) 

 

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj rok 2021 sa niesol v duchu viacerých personálnych 

zmien. Na ÚPo SAV bol prijatý nový vedecký pracovník Mgr. Tomáš Hrivnák, PhD. (od septembra) 

na Oddelenie molekulových simulácií polymérov a nová vedecká pracovníčka Dr. Heba Abdallah 

(od septembra) a vedecko-technický pracovník Bc. Mark Christopher Dizon od júna) na Oddelenie 

syntézy a charakterizácie polymérov. Z rodičovskej dovolenky sa vrátil v januári RNDr. Michal 

Procházka, PhD., ktorý má od septembra skrátený pracovný úväzok na 10%. Na ústav boli prijatí 

piati noví doktorandi, z ktorých nakoniec nastúpili traja doktorandi, Ing. Zuzana Vargová (od 

septembra), MSc. Christyowati Primi Sagita (od októbra) a MSc. Sambit Lenka (od novembra). 

Pracovný pomer s ústave ukončila od januára Ing. Daniela Jochec-Mošková, PhD., od konca októbra 

MSc. Himanshu Sanhkla a od decembra. Ing. Jaroslav Kuliček, PhD. Na dôchodok odišli Ing. 

Ľudmila Hrčková a Ing. Ivica Janigová, PhD. Na Ekonomicko-technickom oddelení nahradila Mgr. 

Zuzanu Huljakovú Bc. Viera Jankovičová, ktorá bola nakoniec nahradená Mariannou Ruisl. Ako 

správca budovy bol prijatý Miroslav Krišš a Bc. Mária Lindorová prebrala starostlivosť o CO kryty 

s 15%-ným úväzkom. Dizertačnú prácu obhájila Ing. Ana Hološ. Ing. Eva Dušička a Ing. Róbert 

Balogh si presunuli obhajoby dizertačných prác na rok 2022, Ing. Peter Čakánek nesplnil podmienky 

k obhajobe dizertačnej práce a v júli rozviazal s ústavom pracovný pomer. V prvom štvrťroku tiež 

obhájili minimové práce Ing. Renáta Rusková, MSc. Anastasiia Lvivna Stepura a MSc. Yaryna 

Soyka. MSc. Alireza Joorabloo, MSc. Mohammad Hossein Sharifian a MSc. Rehab Abd-Elazeem 

predčasne ukončili doktorandské štúdium.  

V  roku 2021 sa na ÚPo SAV riešili 2 projekty HORIZON 2020 (Nano2Day, EUSMI) 5 

ERA-NET projektov NANO2COM, EPIC, En-ActivETICS, MERF, LiBASE), z ktorých 

NANO2COM končil v roku 2021. Na projektoch sa ÚPo SAV zmluvne podieľal. Tieto projekty 

všeobecne predstavujú kvalitatívny rast pre zúčastnených vedeckých pracovníkov a doktorandov, 

zviditeľnenie ústavu na medzinárodnej úrovni a tiež prispievajú k vylepšeniu ekonomickej situácie 

ústavu. V roku 2021 sa ÚPo SAV naďalej zmluvne podieľal aj na siedmich COST projektoch, z 

ktorých jeden tento rok skončil. Okrem toho boli finančne dobre podporené aj projekty 

PlasticFreeDanube (skončil v marci 2021), R & D s BASF SE, R & D s Otsuka Pharmaceutical 

Factory, Inc. a SAS-MOST JRP 2019/07. Na ústave bolo uzavretých aj niekoľko 

Medziakademických dohôd, konkrétne dve s Poľskom a jedna s Maďarskom, viacero mobilitných 

projektov s  Rakúskom, Talianskom a Tureckom. ÚPo SAV bol zapojený aj do dvoch projektov 

štrukturálnych fondov (CEMEA, Novplasta) a tiež koordinoval bilaterálny projekt s Bieloruskom 

financovaný z prostriedkov APVV. V tomto období sa začala spolupráca s Japonskom v projekte V4-

Japonsko. Spolu bolo na ústave riešených 13 APVV projektov, pričom 5 z nich koordinoval ÚPo 

SAV a z 15-tich riešených VEGA projektov figuroval ÚPo SAV v 13-tich ako koordinátor. V roku 

2021 sa ústav zúčastnil na podaní troch HORIZON projektov, z ktorých bol jeden podporený, jeden 

zamietnutý a jeden je v štádiu posudzovania, a ďalších siedmich európskych projektov, z ktorých boli 

tri zamietnuté a ďalšie sú v štádiu posudzovania (tri projekty už prešli do druhého kola). Tiež ústav 

participoval na jednom podanom COST projekte, ktorý je v štádiu posudzovania a troch podaných 

SASPRO projektoch, z ktorých bol jeden schválený. V novembri 2021 bolo podaných celkovo 8 

APVV projektov, v jednom je ÚPo SAV nositeľom projektu a v siedmich figuruje ako zmluvný 
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partner projektu. Tieto projekty by mali byť vyhodnotené v prvej polovici roku 2022. V rámci výzvy 

V4-Japan boli podané štyri projekty, ktoré však neboli podporené. ÚPo SAV podal aj jeden SAS-

MOST JOINT projekt ako spoluriešiteľská organizácia a tri bilaterálne projekty s Českom, Srbskom 

a Čínou. 

Pri propagovaní výskumných aktivít ÚPo SAV v priemyselnom sektore a budovaní nových 

vzťahom s cieľom posunúť výskum na ústave viac k aplikačnej sfére zohráva dôležitú úlohu Rada 

pre externú komunikáciu (REK). Jednou zo snáh je napr. vytvoriť doktorandské pozície, ktoré by boli 

financované priemyselnými podnikmi a absolventi by sa venovali priemyselne orientovanému 

výskumu. Spolupráca s priemyselným sektorom by mohla viesť aj k novým patentom alebo 

zakladaniu spinoff a startup firiem po transformácia ústavu na verejnú výskumnú inštitúciu. REK sa 

v tomto roku aktívne zapájala do podujatí organizovaných Slovenským plastikárskym klastrom 

(SPK). Na stretnutiach EXTRATEX Virtual Cluster eXchange and brokerage for cross-sector 

cooperation (https://extratex-virtual-clusterxchange-brokerage.b2match.io/) a Inovačný deň, 

usporiadanými SPK, prezentoval svoju výskumnú tému zameranú na povrchy s antibakteriálnymi 

účinkami za Ústav polymérov SAV Mgr. Zdenko Špitálsky, PhD. Na podujatí Inovačný deň sa 

zúčastnili aj členovia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a prezentácia dala podnet na novú 

spoluprácu s firmou Slovnaft v oblasti 3D tlače. Na návrh prezídia SPK z januára 2021, Valné 

zhromaždenie členov SPK z júna 2021 odsúhlasilo rozšírenie prezídia o nového člena, ktorým sa stal 

ÚPo SAV. Jeho hlavnou úlohou je zamerať sa na projekty a prepojenie firiem s výskumnými 

inštitúciami. 

Od akademického roku 2021/2022 došlo na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie 

STU k zmene a študijný program Makromolekulová chémia bol z dôvodu nedostatku garantov 

zrušený. Študenti boli automaticky zaradení pod študijný program Fyzikálna chémia, ktorý je 

súčasťou rámcovej dohody medzi ÚPo SAV a FCHPT STU. 

V marci 2021 sa na ústave uskutočnili voľby zástupcu do Snemu SAV na nové funkčné 

obdobie 2021-2025, za ktorého bol zvolený Ing. Igor Lacík, DrSc. 

V dôsledku pretrvávajúcej nepriaznivej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID bol 

počet návštev vedeckých pracovníkov zo zahraničia v rámci medziakademických a iných dohôd 

obmedzený. Za účelom dlhšieho pracovného pobytu ústav navštívili dvaja mladí vedeckí pracovníci 

z Talianska a Turecka, ktorých pobyty boli finančne hradené SAIA agentúrou a pobyt jedného 

vedeckého pracovníka z Indie a dvoch vedeckých pracovníkov z Egypta bol hradený z prostriedkov 

CEMEA. 

V roku 2021 prebehla na ústave výmena prepäťových zásuviek a tiež pokračovali 

rekonštrukčné práce v laboratóriách budovy Overovacej jednotky ÚPo SAV, ktoré zahŕňali výmenu 

podlahových krytín, obkladov, elektrických rozvodov a vodného potrubia a úpravu stropov. Tieto 

rekonštrukcie boli pokryté z finančných prostriedkov projektu CEMEA. 

 

https://extratex-virtual-clusterxchange-brokerage.b2match.io/
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2. Vedecká činnosť  

 

2.1. Domáce projekty  
  

Tabuľka 2a Domáce projekty riešené v roku 2021 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV 

Počet Čerpané financie (€) 

A B 

A B 

Zo zdrojov 

SAV 
Z iných zdrojov 

Zo 

zdrojov 

SAV 

Z iných 

zdrojov 
Spolu 

Pre  

organi-  

záciu 

Spolu 

Pre  

organi-  

záciu 

 1. Projekty VEGA 13 2 - 108417 - - 7054 - 

 2. Projekty APVV 5 8 - - 262353 159870 - 76173 

 3. Projekty EŠIF/OP ŠF 0 2 - - - - - 63550 

 4. Projekty SASPRO, MoRePro 0 0 - - - - - - 

 5. Iné projekty (FM EHP,  

 Vedecko-technické projekty,  

 na objednávku rezortov a pod.) 

0 0 - - - - - - 

A - organizácia je nositeľom projektu 
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu 
  

Tabuľka 2b Domáce projekty podané v roku 2021 

 Štruktúra projektov Miesto podania 

Organizácia je 

nositeľom 

projektu 

Organizácia sa 

zmluvne podieľa 

na riešení 

projektu 

 1. Účasť na nových výzvach APVV 

 r. 2021 
- 1 7 

 2. Projekty výziev EŠIF podané 

 r. 2021 

Bratislava     

Regióny     
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2.2. Medzinárodné projekty  

 

2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2021  

 

Tabuľka 2c Medzinárodné projekty riešené v roku 2021 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV 

Počet Čerpané financie (€) 

A B 

A B 

Zo zdrojov 

SAV 
Z iných zdrojov 

Zo 

zdrojov 

SAV 

Z iných 

zdrojov 
Spolu 

Pre  

organi-  

záciu 

Spolu 

Pre  

organi-  

záciu 

 1. Projekty Horizont 2020 a  

 Horizont Európa 
0 2 - - - - - 6170 

 2. Projekty ERA.NET, ESA, JRP 0 6 - - - - 25000 122893 

 3. Projekty COST 0 7 - - - - - - 

 4. Projekty EUREKA, NATO,  

 UNESCO, CERN, IAEA, IVF,  

 ERDF a iné 

0 2 - - - - 3600 15261 

 5. Projekty v rámci medzivládnych  

 dohôd 
0 0 - - - - - - 

 6. Bilaterálne projekty MAD,  

 Mobility, Open Mobility 
7 0 - 6000 - 5000 - - 

 7. Bilaterálne projekty ostatné 2 0 - - 41554 41554 - - 

 8. Podpora MVTS z národných  

 zdrojov okrem SAV (APVV a iné) 
0 9 - - - - - 26692 

 9. SAS-UPJŠ ERC Visiting  

 Fellowship Grants 
0 0 - - - - - - 

 10. Iné projekty 2 0 - - - 54130 - - 

A - organizácia je nositeľom projektu 
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu   
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2.2.2. Medzinárodné projekty Horizont Európa podané v roku 2021 

 

Next Generation BiOactiVe NAnocoating. 

Akronym: NOVA  
Zodpovedný riešiteľ: Nils Bohmer, DECHEMA Nemecko 

Zodpovedný riešiteľ za ÚPo SAV: Zdenko Špitalský 

Evidenčné číslo projektu: HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01 - 101058554 (internal reference 

number: SEP-210782250) 

Organizácia je koordinátorom projektu: nie 

Doba riešenia projektu: 04/2022 – 03/2026 

Spoluriešiteľské inštitúcie: Dechema Gesellschaft fuer Chemische Technik und  Biotechnologie e.v. 

(Coordinator), Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung e.v., Univerza 

v Ljubljani, The Manchester Metropolitan University, Evonik Operations GMBH, Eidgenossische 

Materialprufungs- und Forschungsanstalt, Spartha Medical SAS, AKZO Nobel Decorative Coatings 

BV, Siemens Healthcare GMBH, PRESTE, Industrial Microbiological Services Limited, Dolmen 

Design and Innovation Limited, INSERM 

Stav projektu: Projekt je prijatý 

  

Funkčný močový mechúr dizajnovaný bioinžinerskym prístupom smerom k vyhnutiu sa 

infekciám 

Bioengineered functional urinary bladder able to prevent infections 

Akronym: NeoBlad 
Zodpovedný riešiteľ: Angel Serrano Aroca, University of Valencia, Spain 

Zodpovedný riešiteľ za ÚPo SAV: Igor Lacík 

Evidenčné číslo projektu:HORIZON-EIC-2021-PATHFINDEROPEN-01 - 101046464 - NeoBlad, 

EU 

Organizácia je koordinátorom projektu: nie 

Spoluriešiteľské inštitúcie: 9 

Stav projektu: zamietnutý 

  

Recyklované polymérne nanokompozity pre 3D tlač. Recycled polymer nanocomposite for 3D 

printing. 

Akronym: RECPONT3D  

Zodpovedný riešiteľ: M. Vysopal, MYMEDIA, s.r.o 

Zodpovedný riešiteľ v ÚPo SAV: M. Kováčová, Z. Špitalský 

Evidenčné číslo projektu: HORIZONT EUROPE 19010556, EIC Európska rada pre inovácie, 

Accelerato – program pre malé a stredné podniky 

Organizácia je koordinátorom projektu: nie 

Doba riešenia: 06/2022 – 06/2024 

Stav projektu: Projekt sa posudzuje v 2. kole 

  

Tabuľka 2d Počet projektov Horizont Európa v roku 2021 

  A B 

Počet podaných projektov Horizont Európa     3 

A - organizácia je nositeľom projektu 

B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu 

  

Údaje k domácim a medzinárodným projektom sú uvedené v Prílohe B. 
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2.2.3. Zámery na čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov v ďalších výzvach 

Napriek značnému úsiliu, ktoré sme venovali príprave projektov ŠF, čo je možné 

identifikovať ako niekoľkomesačná intenzívna práca niekoľkých výskumných pracovníkov OKM 

ÚPo SAV a ďalšia po dožiadaní podkladov od Výskumnej agentúry MŠVŠ po roku od odovzdaní 

projektov v septembri 2020, súčasná vláda rozhodla tieto výzvy zrušiť. Financie boli prevedené z MŠ 

na MH SR. Takýto krok dehonestuje vedeckú prácu, pomoc priemyslu a inováciám a silne demotivuje 

vedeckých pracovníkov k podávaniu ďalších projektov vo výzvach ŠF/EŠIF. 

 

Podané projekty ŠF v predchádzajúcom období: 

 

TickFreeTech: Progresívne funkčné polymérne materiály s antiparazitárnym účinkom.  

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov: K. Mosnáčková 

Evidenčné číslo projektu: NFP313010S264 

Spoluriešiteľské inštitúcie: UVLF, SPU, UPJŠ, FEI TUKE, NbU BMC SAV, Chemosvit Fibrochem, 

a.s. 

Doba riešenia: 07.2019– 06.2023 

Projektová výzva bola zrušená. 

 

Biodegradovateľné plastové materiály pre náročné aplikácie 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov: I. Chodák 

Žiadateľ: Ústav polymérov SAV 

Spoluriešiteľské organizácie: TUKE Košice, FChPT STU, Bratislava, UCM Trnava, VIPO, s.r.o., 

Partizánske, Vegum, a.s.  Dolné Vestenice 

Schéma financovania Štrukturálne fondy, Priemysel pre 21. storočie 

Projektová výzva bola zrušená. 

 

Minerálne, polymérne, farmaceutické, nutraceutické, kozmetické a iné využitie prášku 

vaječných škrupín a vaječných membrán 
Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov: M. Omastová  

Evidenčné číslo projektu: NFP313010V779 

Žiadateľ Vector Invest, s.r.o. 

Schéma financovania Štrukturálne fondy, 313000 - Operačný program Výskum a inovácie, 

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05 

Projektová výzva bola zrušená. 

 

2.3. Výber najvýznamnejších výsledkov vedeckej práce organizácie v roku 2021 

2.3.1. Výsledky na báze základného výskumu 

 

Transportné systémy na báze blokových a gradientových kopolymérov. Drug delivery systems 

based on block and gradient copolymers. 

Ústav polymérov SAV 

Mená riešiteľov: Z. Kroneková, M. Majerčíková, M. Faktorová, A. Kleinová, J. Kronek 

Projekty, v rámci ktorých sa výsledok dosiahol: VEGA 2/0172/21 

Popis výsledku v slovenčine: Gradientové a blokové kopolyméry patria medzi účinné povrchovo-

aktívne látky schopné enkapsulovať významné množstvo vo vode nerozpustných liečiv. Gradientové 

kopolyméry boli pripravené jednostupňovou štatistickou katiónovou kopolymerizáciou 2-etyl-2-

oxazolínu s rôznymi 2-(4-alkyloxyfenyl)-2-oxazolínmi v dôsledku rozdielnej rýchlosti polymerizácie 

daných monomérov. Pripravené kopolyméry sa využili pre enkapsuláciu hypericínu, čo je účinný 

fotosenzibilizátor pre fotodynamickú terapiu rôznych nádorových ochorení. Preukázali sme účinné 

prenikanie nanočastíc do rakovinových buniek a následne ich účinnú fotodynamickú aktivitu. 

Blokové kopolyméry sme pripravili sekvenčnou kopolymerizáciou 2-metyl-2-oxazolínu s 2-propyl-

2-oxazolínom a následne sme ich využili pre enkapsuláciu dexametazónu. Keďže použité 
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kopolyméry preukazovali termosenzitívne vlastnosti, očakávali sme teplotou riadené uvoľňovanie 

liečiva z nanočastíc. Naproti tomu sme pozorovali teplotou indukovaný vznik dexametazónových 

mikročastíc, kde prítomný kopolymér slúžil ako nukleačné činidlo pre kryštalizáciu dexametazónu. 

 

Výstupy: 

 MAJERČÍKOVÁ, M. - NÁDAŽDY, P. - CHORVÁT, D. Jr. - SATRAPINSKYY, L. - 

VALENTOVÁ, H. - KRONEKOVÁ, Z. - ŠIFFALOVIČ, P. - KRONEK, J.** - 

ZAHORANOVÁ, A.**. Effect of dexamethasone on thermoresponsive behavior of poly(2-

oxazoline) diblock copolymers. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2021, 

vol. 13, no. 9, art. no. 1357, [18] p. (2020: 4.329 - IF, Q1 - JCR, 0.770 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 

2073-4360. Typ: ADCA. 

 HUNTOŠOVÁ, V.** - DATTA, S.* - LENKAVSKÁ, L. - MÁČAJOVÁ, M. - BILČÍK, B. - 

KUNDEKOVÁ, B. - ČAVARGA, I. - KRONEK, J. - JUTKOVÁ, A. - MIŠKOVSKÝ, P. - 

JANCURA, D. Alkyl chain length in poly(2-oxazoline)-based amphiphilic gradient 

copolymers regulates the delivery of hydrophobic molecules: A case of the biodistribution and 

the photodynamic activity of the photosensitizer hypericin. In Biomacromolecules, 2021, vol. 

22, no. 10, p. 4199-4216. (2020: 6.988 - IF, Q1 - JCR, 1.689 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1525-

7797. Typ: ADCA. 

  

2.3.2. Výsledky aplikačného typu 

 

Vylepšené užívateľské vlastnosti elektrostaticky zvláknených membrán na báze recyklovaného 

poly(etylén tereftalátu) (r-PET) pre ochranu proti COVID-19. Improved user comfort properties 

of electrospun membranes based on recycled poly(ethylene terephthalate) (r-PET) for protection 

against COVID-19. 

Ústav polymérov SAV 
Mená riešiteľov: A. Opálková Šišková, A. Eckstein Andicsová, K. Mosnáčková. 

Projekty, v rámci ktorých sa výsledok dosiahol: VEGA 2/0168/21, APVV 18-0420, APVV 19-

0250, SAS-MOST JRP 2019/07. 

Popis výsledku v slovenčine: Vlákenné samonosné membrány boli vyrobené zo zmesi 

recyklovaného PET (rPET) a hodvábneho fibroínu (SF) extrahovaného z prírodných vlákien 

produkovaných priadkou morušovou. Účinnosť filtrácie (FE) elektrospinovaných membrán bola 

vypočítaná z prieniku aerosólových častíc DEHS v rozsahu od 120 nm do 2,46 µm cez membrány a 

bola ovplyvnená plošnou hmotnosťou. Membrána s plošnou hmotnosťou 10–12 g.m–2 s 54,5% SF a 

s FE 90,23% bola klasifikovaná ako typ FFP1 podľa normy EN149. Ostatné testované membrány 
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vykazovali príliš vysoký ΔP a nebolo možné ich klasifikovať. Účinnosť testovaných membrán rPET, 

rPET/16,6%SF a rPET/54,5%SF bola zaradená do tried E11, E10 a E10, v prípade plošnej hmotnosti 

1,7–3,2 g.m–2 a do triedy H13, E12, resp. E12 v prípade plošnej hmotnosti 10–12 g.m–2 podľa 

EN1822. Priepustnosť vzduchu sa zvýšila s vyšším množstvom SF. Viabilita dvoch kmeňov baktérií, 

S. aureus a E. coli, sa po 24 h. kontaktu s rPET/54,5% SF znížila o približne 95%. Preukázala sa tiež 

biokompatibilita skúmaných vzoriek SF, rPET/54,5% SF a rPET. Vzhľadom na prezentované 

výsledky možno konštatovať, že materiál je vhodný aj pre filtračné aplikácie. 

Výstupy: 

 OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, A.** - MOSNÁČKOVÁ, K. - HRŮZA, J. - FRAJOVÁ, J. - 

OPÁLEK, A. - BUČKOVÁ, M. - KOZICS, K. - PEER, P. - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, A.**. 

Electrospun poly(ethylene terephthalate)/silk fibroin composite for filtration application. In 

Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2021, vol. 13, art. no. 2499, [23] p. (2020: 

4.329 - IF, Q1 - JCR, 0.770 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. Typ: ADCA       

 OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, A.** - PEER, P. - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, A. - JORDANOV, 

I. - RYCHTER, P. Circulatory management of polymer waste: Recycling into fine fibers and 

their applications. In Materials, 2021, vol. 14, art. no. 4694, [26] p. (2020: 3.623 - IF, Q1 - 

JCR, 0.682 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Typ: ADCA                     

 OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, A.** - FRAJOVÁ, J. - HRŮZA, J. - OPÁLEK, A. - BUČKOVÁ, 

M. - KOZICS, K. - GALEOTTI, F. - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, A. Membranes from post-

consumer poly(ethyleneterephthalate)/silk fibroin mixture for filtration. In 3-rd E-Meeting on 

Polymer Science & Biomaterials : [abstract book], November 8-9, 2021, virtual conference. - 

Greenville, USA : Coalesce Research Group, 2021, p. 23-24  Typ: AFG                 

 FRAJOVÁ, J. - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, A.** - MOSNÁČKOVÁ, K. - HRUZA, J. - 

BUČKOVÁ, M. - OPÁLEK, A. - KLEINOVÁ, A. - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, A. - 

HOLKOVÁ, Z. Recycled bottle-grade PET used in personal protection. In PREVEDA : 

interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts. - Banská Bystrica : 

Občianske združenie Preveda, 2021, abstract no. 2247. ISBN 978-80-972360-7-6.   Typ: 

AFH   

  

 

2.3.3. Výsledky na báze medzinárodnej spolupráce 

Polymerizácie iniciované z povrchu ako nástroj pre prípravu materiálov s funkčnými povrchmi 

za účelom dosiahnutia cielených vlastností. Surface initiated polymerizations as a tool for 

preparation of materials with functional surfaces toward targeted propertes. 

Ústav polymérov SAV 

Mená riešiteľov: M. Ilčíková, G. Zain, K. Mosnáčková, A. Hološ, A. Opálková Šišková, J. Kollár, 

J. Mosnáček 
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Projekty, v rámci ktorých sa výsledok dosiahol: CEMEA, POLONEZ, APVV-19-0338 

Popis výsledku v slovenčine: V rámci spoluprác so zahraničnými výskumnými skupinami sa 

moderné polymerizačné techniky, vyvíjané na ÚPo SAV, použili na modifikáciu povrchov rôznych 

(nano)materiálov za účelom dosiahnutia špecifických vlastností: a) Nedávno vyvinutú ultrazvukom 

asistovanú radikálovú polymerizáciu s prenosom atómu (mechanoATRP) sa podarilo aplikovať pre 

modifikáciu povrchov nanočastíc, pričom syntetizované hybridné magnetické nanočastíce oxidov 

železa výrazne zvýšili stabilitu  magnetoreologickej suspenzie a zvýšili jej tuhosť po aplikácii 

magnetického poľa; b) ATRP sa použila aj pre súčasnú modifikáciu a redukciu grafén oxidov v 

jednom kroku so syntézou polymérnej matrice, pričom sa pripravil vodivý kompozitný materiál. c) 

Modifikácia povrchu MWCNT kombináciou polymerizačných techník viedla po prvýkrát k príprave 

hybridných materiálov schopných fotoaktuácie bez použitia polymérnej matrice; d) Fotochemicky 

indukovaná ATRP sa použila na prípravu bavlnených textílií s antibakteriálnym povrchom. 

 

Výstupy: 

 CVEK, M.** - KOLLÁR, J. - MRLIK, M. - MASAR, M. - SULY, P. - URBANEK, M. - 

MOSNÁČEK, J.**. Surface-initiated mechano-ATRP as a convenient tool for tuning of 

bidisperse magnetorheological suspensions toward extreme kinetic stability. In Polymer 

Chemistry, 2021, vol. 12, iss. 35, p. 5093-5105. (2020: 5.582 - IF, Q1 - JCR, 1.403 - SJR, Q1 

- SJR). ISSN 1759-9954.Typ:ADCA                           

 GALAZIEWSKA, M. - HOLOŠ, A. - ILČÍKOVÁ, M.** - MRLIK, M. - OSIČKA, J. - 

SRNEC, P. - MIČUŠÍK, M. - MOUČKA, R. - CVEK, M. - MOSNÁČEK, J.** - PIETRASIK, 

J.**. One-pot strategy for the preparation of electrically conductive composites using 

simultaneous reduction and grafting of graphene oxide via atom transfer radical 

polymerization. In Macromolecules, 2021, vol. 54, p. 10177-10188. (2020: 5.985 - IF, Q1 - 

JCR, 1.994 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). 

ISSN 0024-9297. Typ: ADCA                          

 MOSNÁČKOVÁ, K.** - MRLÍK, M. - MIČUŠÍK, M. - KLEINOVÁ, A. - SASINKOVÁ, V. 

- POPELKA, A. - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, A. - KASÁK, P.** - DWORAK, C. L. - 

MOSNÁČEK, J.**. Light-responsive hybrids based on carbon nanotubes with covalently 

attached PHEMA-g-PCL brushes. In Macromolecules, 2021, vol. 54, p. 2412-2426. (2020: 

5.985 - IF, Q1 - JCR, 1.994 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, 

WOS, SCOPUS). ISSN 0024-9297. Typ: ADCA  

 ZAIN, G. – BUČKOVÁ, M. - MOSNÁČKOVÁ K. - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ,  A. – 

DOHÁŇOŠOVÁ, J. – MIČUŠÍK, M. – KLEINOVÁ, A. – MATÚŠ, P. – MOSNÁČEK, J.*. 

Antibacterial Cotton Fabric Prepared by Surface-Initiated Photochemically Induced Atom 

Transfer Radical Polymerization of 2 (Dimethylamino)ethyl Methacrylate with Subsequent 

Quaternization. In Polymer Chemistry, 2021, vol. 12, p. 7073-7084. (2020: 5.582 - IF, Q1 - 

JCR, 1.403 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 1759-9954. 

Typ: ADCA 
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 2.4. Publikačná činnosť (zoznam je uvedený v prílohe C)  

 

Tabuľka 2e Štatistika vybraných kategórií publikácií    

 PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ  
Počet v r. 2021/ 

doplnky z r. 2020 

 1. Vedecké monografie a monografické štúdie vydané v domácich  

 vydavateľstvách (AAB, ABB) 
0 / 0 

 2. Vedecké monografie a monografické štúdie vydané v zahraničných  

 vydavateľstvách (AAA, ABA) 
0 / 0 

 3. Odborné monografie, vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané  

 v domácich vydavateľstvách (BAB, ACB, CAB) 
0 / 0 

 4. Odborné monografie a vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané  

 v zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA, CAA) 
0 / 0 

 5. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich  

 vydavateľstvách (ABD) 
0 / 0 

 6. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných  

 vydavateľstvách (ABC) 
2 / 0 

 7. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach  

 a učebných textoch vydaných v domácich vydavateľstvách (BBB, ACD) 
0 / 0 

 8. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach  

 a učebných textoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách  
 (BBA, ACC) 

0 / 0 

 9. Vedecké práce registrované v Current Contents Connect  
 (ADCA, ADCB, ADDA, ADDB) 

83 / 1 

 10. Vedecké práce registrované vo Web of Science Core Collection alebo  

 Scopus (ADMA, ADMB, ADNA, ADNB) 
3 / 2 

 11. Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch  

 (ADFA, ADFB) 
0 / 0 

 12. Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch  

 (ADEA, ADEB) 
1 / 0 

 13. Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch  

 (AEDA) 
0 / 0 

 14. Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch  

 (AECA) 
1 / 0 

 15. Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  

 (AFB, AFD) 
0 / 0 

 16. Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  

 (AFA, AFC) 
1 / 0 

 17. Vydané periodiká evidované v CCC, WoS Core Collection, SCOPUS 0 

 18. Ostatné vydané periodiká 0 

 19. Zostavovateľské práce knižného charakteru  
 (FAI) 

0 / 0 

 20. Preklady vedeckých a odborných textov  
 (EAJ) 

0 / 0 

 21. Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách  
 (BDA, BDB) 

0 / 0 

 22. Recenzie v časopisoch a zborníkoch  
 (EDI) 

0 / 0 

Evidujú sa len tie práce zamestnancov a doktorandov, v ktorých je uvedená afiliácia k organizácii  
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Tabuľka 2f Štatistika vedeckých prác podľa kvartilu vedeckého časopisu 

 Kvartil vedeckého časopisu Q1 Q2 Q3 Q4 Spolu 

 Podľa IF z r. 2020 (zdroj JCR)  

 Počet článkov / doplnky 
56 / 0 21 / 0 5 / 1 1 / 0 83 / 1 

 Podľa SJR z r. 2020 (zdroj Scimago)  

 Počet článkov / doplnky 
63 / 0 21 / 1 0 / 0 2 / 2 86 / 3 

    

Tabuľka 2g Ohlasy 

 OHLASY Počet v r. 2020/ 

doplnky z r. 2019 

 Citácie vo WOS (1.1, 2.1) 2917 / 4 

 Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2) 221 / 2 

 Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10,  

 3.2, 4.2) 
0 / 0 

 Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných  

 indexoch (3, 4, 3.1, 4.1) 
2 / 0 

 Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8) 0 / 0 

  

2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach 

  

Tabuľka 2h Vedecké podujatia 

Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach  42 

Prednášky a vývesky na národných vedeckých podujatiach  22 

  

2.6. Vyžiadané prednášky 

Ak boli príspevky publikované, sú súčasťou prílohy C, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH) 

  

2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach 
  

OMASTOVÁ, Mária: Polymeric composites with novel 2D nanofillers Mxenes. IMMC 2021: 20th 

International Metallurgy and Materials Congress, 10-12 June 2021, Istanbul Turkey, online (12.6. 

2021) 

BEREK, Dušan:Molecular characterization of synthetic polymers by liquid chromatography. 

POLY-CHAR: International Polymer Characterization Conference, 12-14 April 2021, Venice Italy, 

online (12.4. 2021) 

LACÍK, Igor: Pulsed-laser initiated polymerization: A tool to understand the polymerization in 

aqueous solitions. VESPS 2021: Virtual European Symposium of Photopolymer Science dedicated 

to Ewa Andrzejewska, 15-17 June 2021, online (15.6. 2021) 

MOSNÁČEK, Jaroslav – KOLLÁR, Jozef – BONDAREV, Dmitrij – HOLOŠ, Ana – ZAIN, Gamal 

– KARIM, Rubina – ECKSTEIN, Anita – BORSKÁ, Katarína – MORAVČÍKOVÁ, Daniela: 

Oxygen tolerant copper mediated photo-ATRP under specific polymerization conditios. VESPS 

2021: Virtual European Symposium of Photopolymer Science dedicated to Ewa Andrzejewska, 15-

17 June 2021, online (15.6. 2021) 

LACÍK, Igor: Impact of counterions on the propagation rate coefficient in radical polymerization of 

ionized monomers. Polymer Meeting 14 : August 30- September 2, 2021,  Graz University of 

Technology, Austria (1.9. 2021) 

RAČKO, Dušan - RUSKOVÁ, Renáta. Towards loop extrusion with pseudo-topologically and non-

topologically bound SMC´s.  Eutopia 3 : Third Meeting of the European Topology Interdisciplinary 

Initiative : 15-17 February 2021, Lisbon, Portugal : Faculdade de Ciencias da Universidade de Lisboa, 

online (15.2.2021)  

LACÍK, Igor. Alginate-based microcapsules for encapsulation of pancreatic islets in diabetes 

treatment. Emerging and Enabling Materials E-Conference, November 22 - 24, 2021,  Center for 
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Advanced Materials (CAM) at Qatar University and Texas A&M University-Qatar, online (23.11. 

2021)  

 

2.6.2. Vyžiadané prednášky na národných vedeckých podujatiach 
  

OBERSTEINER, G. - MAYERHOFER, J. -  LENZ, S. -  LIEDERMANN, M. - PESSENLEHNER, 

S. -  KEMPTER, I. -  MIČUŠÍK, Matej – OMASTOVÁ, Mária: PlasticFreeDanube - Action plan 

to prevent plastic waste in rivers. Konferencia o akčnom pláne projektu “PlasticFreeDanube pre 

politické a strategické orgány. Bratislava, online (2.2. 2021) 

SPK - Slovenský plastikársky klaster 

ŠPITALSKÝ, Zdenko: Nanocomposites – a new antibacterial polymeric material. EXTRATEX 

Virtual ClusterXchange: Intersectoral Cooperation 2, (10.3. 2021) 

ŠPITALSKÝ, Zdenko: Ústav polymérov SAV. Možnosti aplikácií výsledkov základného výskumu. 

10. odborný seminár Trendy v plastikárskom priemysle 2021. Inovačný deň, online (4.11. 2021) 

 

2.6.3. Vyžiadané prednášky na významných vedeckých inštitúciách 
  

OMASTOVÁ, Mária -  MIČUŠÍK, Matej. Analysis of plastic waste. Final conference of 

PlasticFreeDanube project. Vienna, Austria, online (23.2. 2021) 

OMASTOVÁ, Mária: Two-dimensional nanomaterials and hybrids for energy storage application. 

Workshop: The European Association for Storage of Energy (EASE), UTB Zlín, Česká republika, 

online (25.6. 2021) 

 

2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2021  
 

2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol v roku 2021 udelený patent  
 

a) na Slovensku  
     

Názov vynálezu: Spôsob výroby nanokompozitného materiálu s antibakteriálnymi vlastnosťami, 

takýto materiál a jeho použitie.     

Číslo patentu: 288876     

Dátum priority: 2.3.2017     

Majiteľ / spolumajiteľ: Ústav polymérov SAV, Bratislava     

Pôvodcovia vynálezu: Špitálsky Zdenko, Markovic Zoran, Kováčová Mária  

       

Názov vynálezu:  Komôrka na štúdium fotopolymerizácie metódou pozitrónovej anihilácie.     

Číslo patentu: 288901     

Dátum priority: 16.11.2017     

Majiteľ / spolumajiteľ: Ústav polymérov SAV; Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava 45, Fyzikálny 

ústav SAV     

Pôvodcovia vynálezu: Švajdlenková Helena, Šauša Ondrej  

       

Názov vynálezu: Zariadenie na rovnomerné opracovanie povrchu sypkých materiálov v plazme     

Číslo patentu: 288857     

Dátum priority: 18.12.2018     

Majiteľ / spolumajiteľ: Ústav informatiky SAV, Ústav polymérov SAV, Elektrotechnický ústav 

SAV     

Pôvodcovia vynálezu: Hrkút Pavol, Čaplovič Igor, Novák Igor, Gaži Štefan  
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b) v zahraničí  

     

Názov vynálezu: Manufacture method of nanomaterial with antibacterial properties, the material 

thereof, and its use     

Číslo patentu: PCT/SK2018/050004, EP3589682B1     

Dátum priority: 30.8.2019     

Majiteľ / spolumajiteľ: Ústav polymérov SAV     

Pôvodcovia vynálezu: Špitálsky Zdenko, Markovic Zoran, Kováčová Mária  

   

2.8. Účasť expertov na hodnotení národných projektov (APVV, VEGA a iných)  
 

Tabuľka 2i Experti hodnotiaci národné projekty 

Meno pracovníka Typ programu/projektu/výzvy 

Počet 

hodnotených 

projektov 

   Bondarev Dmitrij     VEGA 1 

   Eckstein Anita     VEGA 1 

   Chodák Ivan     VEGA 1 

   Kováčová Mária     VEGA 1 

   Kronek Juraj     VEGA 2 

   Lacík Igor     APVV 12 

   Mosnáček Jaroslav     VEGA 1 

   Novák Igor     VEGA 1 

   Omastová Mária     APVV - MVTS 35 

       L´Oreal: Ženy vo vede 12 

       VEGA 1 

   Račko Dušan     VEGA 1 

   Špitálsky Zdenko     VEGA 1 

  

  

2.9. Účasť na spracovaní hesiel do encyklopédie Beliana  

 

Počet autorov hesiel: 0  

  

 

2.10. Recenzovanie knižných publikácií a príspevkov vo vedeckých časopisoch  
  

Tabuľka 2j Počet vypracovaných recenzií na vedecké monografie, vedecké štúdie a zborníky 

Meno pracovníka 

Ved. monografie Príspevky v časopisoch Zborníky 

Domáce 
Zahra-  

ničné 

WoS, 

SCOPUS 

Iné 

databázy 
Ostatné Domáce 

Zahra-  

ničné 

 Bartoš Josef 0 0 3 0 0 0 0 

 Benková Zuzana 0 0 7 0 0 0 0 

 Bondarev Dmitrij 0 0 1 0 0 0 0 

 Danko Martin 0 0 17 0 0 0 0 

 Eckstein Anita 0 0 4 0 0 0 0 

 Chodák Ivan 0 0 19 0 0 0 0 

 Kováčová Mária 0 0 4 0 0 0 0 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

16 

 Kronek Juraj 0 0 7 0 0 0 0 

 Kroneková Zuzana 0 0 8 0 0 0 0 

 Lacík Igor 0 0 3 0 0 0 0 

 Mičušík Matej 0 0 5 0 0 0 0 

 Mosnáček Jaroslav 0 0 8 0 0 0 0 

 Mosnáčková Katarína 0 0 4 0 0 0 0 

 Omastová Mária 0 0 6 0 0 0 0 

 Opálková Šišková 

Alena 
0 0 16 0 0 0 0 

 Račko Dušan 0 0 4 0 0 0 0 

 Rusková Renáta 0 0 1 0 0 0 0 

 Špitálsky Zdenko 0 0 3 0 0 0 0 

 Spolu 0 0 120 0 0 0 0 

  

  

2.11. Iné informácie k vedeckej činnosti. 

 

Hodnotenie organizačných útvarov ústavu VR ÚPo SAV sa v dôsledku opatrení proti šíreniu 

ochorenia COVID rozdelilo na dve fázy. V prvej fáze prebehlo hodnotenie oddelení VR ÚPo SAV v 

prítomnosti vedúcich oddelení online formou na základe podkladov vypracovaných jednotlivými 

oddeleniami podľa zásad definovaných VR ÚPo SAV a na základe posudkov spravodajcov 

pridelených k jednotlivým oddeleniam. Správy vypracované spravodajcami oddelení zároveň 

obsahovali odporúčania ako optimalizovať efektivitu fungovania jednotlivých oddelení. VR ÚPo 

SAV vybrala tri najvýznamnejšie témy z hľadiska dosiahnutých výsledkov riešené v roku 2021 v 

kategórii základný, aplikovaný a zahraničný výskum. Vybrané témy sú uvedené so stručným popisom 

výsledkov a výstupov na konci tejto kapitoly. Stručný popis témy s najvýznamnejšími výsledkami z 

každej kategórie je uvedený spolu s výstupmi v kapitole 2.3. Tradičné dvojdňové kolokvium, na 

ktorom predstaví každé oddelenie významné témy formou prednášky a vedúci oddelení zhrnú 

najdôležitejšie výsledky, výstupy a informácie o oddeleniach za rok 2021 a načrtnú budúce zameranie 

výskumu na oddeleniach, bolo presunuté na február alebo marec 2022. Cieľom hodnotenia je získať 

komplexný prehľad jednak o činnosti jednotlivých oddelení a o príspevku vedeckých a vedecko-

technických pracovníkov do výstupov oddelení v kontexte posledných troch rokov. Podobne v marci 

2021 sa uskutočnila druhá časť Kolokvia 2020 presunutá z decembra 2020, na ktorej bolo počas 

dvoch dní prezentovaných sedem vybraných prednášok týkajúcich sa tém riešených v roku 2020 a 

vedúci oddelení zhrnuli výsledky a výstupy svojich oddelení a tiež predstavili budúce zameranie 

oddelení. 

Zameranie ústavu pokračovalo v pôvodných témach a zároveň sa na ústave pokračovalo v 

rozvíjaní nových tém v oblasti bioaplikácií, biokompatibility a nanotechnológií. Tematický profil 

pracoviska je tvorený štyrmi základnými oblasťami charakterizujúcimi zameranie jednotlivých 

oddelení: syntéza a modifikácia polymérov, biomateriály a bioaplikácie, polymérne kompozity a 

počítačové modelovanie. Kvantitatívne a kvalitatívne vedecké, projektové a popularizačné výstupy − 

počty publikácií, citácií, projektov a projektových spoluprác, popularizačných článkov, 

popularizačných akcií a vystúpení v médiách, ako aj iné ukazovatele sú za rok 2021 uspokojivé. 

Doleuvedená tabuľka dokumentuje vývoj počtu publikácií a citácií za posledných 5 rokov. 
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Rok WOS, CC, IF publikácie Q1 + Q2 publikácie Monografie a kapitoly v knihách Citácie 

2017 74 58 3 2113 

2018 86 60 3 2169 

2019 71 55 2 2087 

2020 73 63 2 2967 

2021 84 77 2 3142 

  

Oproti roku 2020 vzrástol počet IF publikácií v roku 2021 o 11, pričom sa zvýšil počet 

publikácií v Q1 a Q2 kvartiloch o 14, čo je v časovom horizonte posledných 5 rokov najväčší počet. 

V súčasnom období je veľa prác odoslaných v tlači. Na kapacitu tvorivého pracovníka vychádza v 

roku 2021 1.79 IF publikácií, čo je nárast v porovnaní s  publikáciami na kapacitu tvorivého 

pracovníka v roku 2020. Je potrebné zobrať do úvahy, že časť výstupov je produkovaná aj vedeckými 

pracovníkmi nad 65 rokov vrátane emeritných vedeckých pracovníkov. Na ústave sa kladie dôraz na 

formovanie ďalších vedeckých osobností v oddeleniach z mladšej generácie vedeckých pracovníkov 

a prijímaní nových doktorandov a postdoktorandov. Okrem finančných odmien za publikácie ústav 

pravidelne organizuje súťaž o najlepšiu publikáciu mladých vedeckých pracovníkov. Tohto roku sa 

udelili ceny až za tri kvalitné publikácie; tieto ocenenia získali 1. MSc. Gamal Zain, 2. MSc. Hamed 

Peidayesh, PhD. a 3. Ing. Monika Majerčíková. Za povšimnutie stojí nárast počtu citácii oproti roku 

2020 o 6%. 

Viacerí vedeckí pracovníci ústavu pôsobili aj ako editori špeciálnych čísiel vedeckých 

periodík, ako sú International Journal of Molecular Sciences: Macromolecules (2 špeciálne čísla), 

Polymers (4 špeciálne čísla), Materials, Bioengineering and Biotechnology and Frontiers in 

Molecular Biosciences. 

Finančne odmeňovaní sú aj najlepší doktorandi na základe každoročného hodnotenia 

doktorandov Vedeckou radou ÚPo SAV. Okrem každoročného hodnotenia doktorandov, ktoré sa od 

roku 2022 presunie zo septembra na jún, sa uskutočnilo aj hodnotenie mladých vedeckých 

pracovníkov, ktorým v roku 2021 končila pracovná zmluva. Na základe ich vedeckých výstupov a 

vedecko-organizačných prípadne pedagogických aktivít z hodnotiaceho obdobia, ktoré boli zhrnuté 

vo formulári a stručne prezentované spolu s plánovaným budúcim zameraním, boli navrhnuté a 

schválené nové pracovné zmluvy. Cieľom hodnotenia je vytvoriť si obraz o vedeckom profile 

mladých vedeckých pracovníkov a ich budúcom zameraní a v prípade potreby usmerniť ich vedecký 

výskum a vývoj. Zároveň je to určitá selekcia mladých vedeckých pracovníkov, ktorá by mala viesť 

k zamestnávaniu kvalitných vedeckých pracovníkov schopných samostatne rozvíjať výskum na ÚPo 

SAV, zlepšovať jeho schopnosť konkurovať prestížnym svetovým pracoviskám a budovať jeho 

povedomie doma aj v zahraničí. 

Bol schválený návrh na preradenie Ing. Heleny Švajdlenkovej, PhD. a Ing. Aleny Opálkovej 

Šiškovej, PhD. na vedecký stupeň IIa a ich zaradenie do zoznamu školiteľov v študijnom programe 

fyzikálna chémia na PriF UK a FCHPT STU. 

Motiváciou vedeckej činnosti zamestnancov ÚPo SAV by mal byť od roku 2022 aj nový 

systém príplatkov, ktorý bol navrhnutý a prijatý v roku 2021. S cieľom podporiť návrat mladých 

vedeckých pracovníkov na ÚPo SAV na minimálny pracovný úväzok 50% bude týmto pracovníkom 

po návrate z postdoktorandskej stáže v trvaní minimálne 24 mesiacov vyplácaný mesačný príplatok 

vo výške 200 EUR × pracovný úväzok počas prvého roku po návrate a 100 EUR × pracovný úväzok 

počas druhého roku po návrate. Podobne, na základe odporúčania VR ÚPo SAV môže vedenie 

schváliť vyplácanie mesačného príplatku vo výške 200 EUR počas prvého roku a 100 EUR počas 

druhého roku pôsobenia na ústave aj novoprijatému postdoktorandovi s minimálne dvojročnými 
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postdoktorandskými skúsenosťami nadobudnutými v krajine inej, ako bola krajina, kde získal titul 

PhD., pokiaľ bude na ústave zamestnaný na 100% pracovný úväzok a nebude financovaný v rámci 

projektovej schémy. Na podporu samostatných vedeckých pracovníkov bol prijatý obdobný systém, 

pričom po návrate samostatného vedeckého pracovníka na ÚPo SAV na minimálny pracovný úväzok 

50% z postdoktorandskej stáže v trvaní minimálne 24 mesiacov bude tomuto pracovníkovi vyplácaný 

mesačný príplatok vo výške 300 EUR × pracovný úväzok počas prvého roku po návrate a 150 EUR 

× pracovný úväzok počas druhého roku po návrate. Rovnako môže byť na základe odporúčania VR 

ÚPo SAV vyplácaný mesačný príplatok vo výške 300 EUR počas prvého roku a 150 EUR počas 

druhého roku pôsobenia na ústave aj novoprijatému samostatnému vedeckému pracovníkovi s 

minimálne dvojročnými postdoktorandskými skúsenosťami nadobudnutými v krajine inej, ako bola 

krajina, kde získal titul PhD., pokiaľ bude na ústave zamestnaný na 100% pracovný úväzok a nebude 

financovaný v rámci projektovej schémy. Motiváciou k podávaniu vedecko-výskumných projektov 

v rámci schémy HORIZON Europe by mohlo byť schválené vyplácanie jednorázovej finančnej 

odmeny vo výške 500 EUR za podaný projekt s plánovaným ročným financovaním réžie ÚPo SAV 

minimálne 10 000 EUR a vo výške 1 000 EUR za podaný projekt s plánovaným ročným financovaním 

réžie ÚPo SAV minimálne 20 000 EUR. 

  

Zoznam najdôležitejších výsledkov za rok 2021 v rámci jednotlivých oddelení Ústavu 

polymérov SAV 

 

Základný výskum 

 

1.  Transportné systémy na báze blokových a gradientových kopolymérov. Drug delivery 

systems based on block and gradient copolymers. 

Mená riešiteľov: Z. Kroneková, M. Majerčíková, M. Faktorová, A. Kleinová, J. Kronek* 

Projekty, v rámci ktorých sa výsledok dosiahol: VEGA 2/0172/21 

Popis výsledku: Gradientové a blokové kopolyméry patria medzi účinné povrchovo-aktívne látky 

schopné enkapsulovať významné množstvo vo vode nerozpustných liečiv. Gradientové kopolyméry 

boli pripravené jednostupňovou štatistickou katiónovou kopolymerizáciou 2-etyl-2-oxazolínu s 

rôznymi 2-(4-alkyloxyfenyl)-2-oxazolínmi v dôsledku rozdielnej rýchlosti polymerizácie daných 

monomérov. Pripravené kopolyméry sa využili pre enkapsuláciu hypericínu, čo je účinný 

fotosenzibilizátor pre fotodynamickú terapiu rôznych nádorových ochorení. Preukázali sme účinné 

prenikanie nanočastíc do rakovinových buniek a následne ich účinnú fotodynamickú aktivitu. 

Blokové kopolyméry sme pripravili sekvenčnou kopolymerizáciou 2-metyl-2-oxazolínu s 2-propyl-

2-oxazolínom a následne sme ich využili pre enkapsuláciu dexametazónu. Keďže použité 

kopolyméry preukazovali termosenzitívne vlastnosti, očakávali sme teplotou riadené uvoľňovanie 

liečiva z nanočastíc. Naproti tomu sme pozorovali teplotou indukovaný vznik dexametazónových 

mikročastíc, kde prítomný kopolymér slúžil ako nukleačné činidlo pre kryštalizáciu dexametazónu. 

Výstupy: 

 MAJERČÍKOVÁ, M. - NÁDAŽDY, P. - CHORVÁT, D. Jr. - SATRAPINSKYY, L. - 

VALENTOVÁ, H. - KRONEKOVÁ, Z. - ŠIFFALOVIČ, P. - KRONEK, J.** - 

ZAHORANOVÁ, A.**. Effect of dexamethasone on thermoresponsive behavior of poly(2-

oxazoline) diblock copolymers. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2021, 

vol. 13, no. 9, art. no. 1357, [18] p. (2020: 4.329 - IF, Q1 - JCR, 0.770 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 

2073-4360. Typ: ADCA. 

 HUNTOŠOVÁ, V.** - DATTA, S.* - LENKAVSKÁ, L. - MÁČAJOVÁ, M. - BILČÍK, B. - 

KUNDEKOVÁ, B. - ČAVARGA, I. - KRONEK, J. - JUTKOVÁ, A. - MIŠKOVSKÝ, P. - 

JANCURA, D. Alkyl chain length in poly(2-oxazoline)-based amphiphilic gradient 

copolymers regulates the delivery of hydrophobic molecules: A case of the biodistribution and 

the photodynamic activity of the photosensitizer hypericin. In Biomacromolecules, 2021, vol. 

22, no. 10, p. 4199-4216. (2020: 6.988 - IF, Q1 - JCR, 1.689 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1525-

7797. Typ: ADCA. 
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2.   Interakcie monoméru a RBD triméru spike-proteínu SARS-CoV-2 s grafénom. Interactions 

of SARS-CoV-2 spike-protein monomer and RBD trimer with graphene 

Mená riešiteľov: Z. Benková*, M.N.D.S. Cordeiro 

Projekty, v rámci ktorých sa výsledok dosiahol: VEGA 2/0122/20 

Popis výsledku: Atomistické molekulovo-dynamické simulácie boli použité na štúdium štruktúrnych 

zmien monoméru ako aj glykozylovaného triméru RBD jednotky spike proteínu SARS-CoV-2 vírusu 

vyvolaných ich interakciami s grafénom ako materiálom s potenciálnou ochrannou aktivitou. Okrem 

adsorpcie vírusu na grafén, štruktúrna modifikácia spike proteínu, predovšetkým jeho RBD jednotky, 

môže znížiť alebo potlačiť infekčnosť SARS-CoV-2 vírusu. V obidvoch systémoch dochádza viac-

menej k rovnakej zmene v štruktúre RBD jednotky, čo naznačuje, že sekundárna štruktúra monoméru 

spike proteínu nie je ovplyvnená prítomnosťou zvyšných dvoch monomérov triméru spike proteínu. 

Keďže glykozylované reziduá sú orientované smerom do vodného prostredia, neovplyvňujú 

adsorpciu RBD jednotky. Počas adsorpcie zaniká jeden α-helix a 2 α-helixy a 2 -skladané listy sú 

stabilizované. Zmeny sekundárnej štruktúry nezahŕňajú aminokyselinové reziduá, ktoré sa priamo 

zúčastňujú na interakcii s ACE2 receptorom pri infekcii bunky. V rámci proteínu sa tvoria nové 

vodíkové väzby, kým vodíkové väzby medzi proteínom a molekulami vody zanikajú počas adsorpcie. 

Výstupy: 

 BENKOVÁ, Z.* - CORDEIRO, M.N.D.S. Structural behavior of monomer of SARS-CoV-2 

spike protein during initial stage of adsorption on graphene. In Materials Today Chemistry, 

2021, vol. 22, art. no. 100572, [12] p. (2020: 8.301 - IF, Q1 - JCR, 1.521 - SJR, Q1 - SJR). 

ISSN 2468-5194. ADCA 

 BENKOVÁ, Z.* - CORDEIRO, M. N. D.S. Initial stage of adsorption of monomer of SARS-

CoV-2 spike protein on graphene. In ECIS 2021: 35th Conference of the European Colloid and 

Interface Society: Book of Abstracts – Athens, Greece, 2021, s. 60-61. AFG 

  

3. Biodegradovateľné polymérne zmesi na báze termoplastického škrobu.Biodegradable 

polymer blends based on thermoplastic starch 

Mená riešiteľov: I. Chodák, K. Mosnáčková, H. Peidayesh 

Projekty, v rámci ktorých sa výsledok dosiahol: VEGA 02/0019/18, VEGA 1/0751/21 

Popis výsledku: Vzorky termoplastického škrobu plnené vodivými sadzami až do 20 hm. % s sa 

pripravili s cieľom získať elektrovodivý kompozit s dobrými mechanickými vlastnosťami. 

Prítomnosť plniva viedla k zvýšeniu pevnostných parametrov, keď s rastúcim obsahom plniva rástol 

Youngov modul aj pevnosť v ťahu. Reologické merania ukázali, že so vzrastajúcim obsahom sadzí 

rástli šmykové moduly a komplexná viskozita. DMTA analýzou sa zistil pokles teploty sklovitého 

prechodu, čo je indikované zvýšením voľného objemu, pričom hodnota maxima stratového faktora 

klesala v dôsledku zníženia mobility reťazcov v amorfnej fáze. Merania vodivosti potvrdili jej nárast 

so zvyšujúcou sa koncentráciou plniva rádovo až na 10-2 S/cm pri najvyššom obsahu sadzí. 

Perkolačný prah sa objavil už pri koncentrácii sadzí 5,5 hm. % v súvislosti s tvorbu 3D vodivej siete. 

Tieto výsledky poukazujú na nové možnosti  využitia vodivých kompozitov na báze škrobu, ako 

biomateriálov s vysokým potenciálom i pre elektromagnetické tienenie. 

Výstupy: 

 PEIDAYESH, H. - MOSNÁČKOVÁ, K. - ŠPITÁLSKY, Z. - HEYDARI, A. - OPÁLKOVÁ 

ŠIŠKOVÁ, A. - CHODÁK, I.**. Thermoplastic starch-based composite reinforced by 

conductive filler networks: Physical properties and electrical conductivity changes during 

cyclic deformation. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2021, vol. 13, iss. 

21, art.no. 3819, [16] p. (2020: 4.329 - IF, Q1 - JCR, 0.770 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. 

Typ: ADCA 

 PEIDAYESH, H.- HEYDARI, A.** - MOSNÁČKOVÁ, K. - CHODÁK, I. In situ dual 

crosslinking strategy to improve the physico-chemical properties of thermoplastic starch. In 

Carbohydrate Polymers, 2021, vol. 269, art. no. 118250, [8] p. (2020: 9.381 - IF, Q1 - JCR, 

1.639 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0144-8617. Typ: ADCA 
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 PEIDAYESH, H. - HEYDARI, A.** - MOSNÁČKOVÁ, K. - CHODÁK, I. Physical 

properties of thermoplastic starch using dual crosslinking strategy through melt processing. In 

Polymer Meeting 14 : book of abstracts. - Graz : Verlag der Technischen Universität Graz, 

2021, p. [P-17]. ISBN 978-3-85125-844-8. Typ: AFG 

  

Aplikovaný výskum 

 

1. Vylepšené užívateľské vlastnosti elektrostaticky zvláknených membrán na báze 

recyklovaného poly(etylén tereftalátu) (r-PET) pre ochranu proti COVID-19. Improved user 

comfort properties of electrospun membranes based on recycled poly(ethylene terephthalate) (r-PET) 

for protection against COVID-19. 

Mená riešiteľov: A. Opálková Šišková, A. Eckstein Andicsová, K. Mosnáčková. 

Projekty, v rámci ktorých sa výsledok dosiahol: VEGA 2/0168/21, APVV 18-0420, APVV 19-

0250, SAS-MOST JRP 2019/07. 

Popis výsledku: Vlákenné samonosné membrány boli vyrobené zo zmesi recyklovaného PET (rPET) 

a hodvábneho fibroínu (SF) extrahovaného z prírodných vlákien produkovaných priadkou 

morušovou. Účinnosť filtrácie (FE) elektrospinovaných membrán bola vypočítaná z prieniku 

aerosólových častíc DEHS v rozsahu od 120 nm do 2,46 µm cez membrány a bola ovplyvnená 

plošnou hmotnosťou. Membrána s plošnou hmotnosťou 10–12 g.m–2 s 54,5% SF a s FE 90,23% bola 

klasifikovaná ako typ FFP1 podľa normy EN149. Ostatné testované membrány vykazovali príliš 

vysoký ΔP a nebolo možné ich klasifikovať. Účinnosť testovaných membrán rPET, rPET/16,6%SF 

a rPET/54,5%SF bola zaradená do tried E11, E10 a E10, v prípade plošnej hmotnosti 1,7–3,2 g.m–2 

a do triedy H13, E12, resp. E12 v prípade plošnej hmotnosti 10–12 g.m–2 podľa EN1822. Priepustnosť 

vzduchu sa zvýšila s vyšším množstvom SF. Viabilita dvoch kmeňov baktérií, S. aureus a E. coli, sa 

po 24 h. kontaktu s rPET/54,5% SF znížila o približne 95%. Preukázala sa tiež biokompatibilita 

skúmaných vzoriek SF, rPET/54,5% SF a rPET. Vzhľadom na prezentované výsledky možno 

konštatovať, že materiál je vhodný aj pre filtračné aplikácie.   

Výstupy: 

 OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, A.** - MOSNÁČKOVÁ, K. - HRŮZA, J. - FRAJOVÁ, J. - 

OPÁLEK, A. - BUČKOVÁ, M. - KOZICS, K. - PEER, P. - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, A.**. 

Electrospun poly(ethylene terephthalate)/silk fibroin composite for filtration application. In 

Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2021, vol. 13, art. no. 2499, [23] p. (2020: 

4.329 - IF, Q1 - JCR, 0.770 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. Typ: ADCA             

 OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, A.** - PEER, P. - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, A. - JORDANOV, 

I. - RYCHTER, P. Circulatory management of polymer waste: Recycling into fine fibers and 

their applications. In Materials, 2021, vol. 14, art. no. 4694, [26] p. (2020: 3.623 - IF, Q1 - 

JCR, 0.682 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Typ: ADCA                        

 OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, A.** - FRAJOVÁ, J. - HRŮZA, J. - OPÁLEK, A. - BUČKOVÁ, 

M. - KOZICS, K. - GALEOTTI, F. - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, A. Membranes from post-

consumer poly(ethyleneterephthalate)/silk fibroin mixture for filtration. In 3-rd E-Meeting on 

Polymer Science & Biomaterials : [abstract book], November 8-9, 2021, virtual conference. - 

Greenville, USA : Coalesce Research Group, 2021, p. 23-24  Typ: AFG     

 FRAJOVÁ, J. - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, A.** - MOSNÁČKOVÁ, K. - HRUZA, J. - 

BUČKOVÁ, M. - OPÁLEK, A. - KLEINOVÁ, A. - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, A. - 

HOLKOVÁ, Z. Recycled bottle-grade PET used in personal protection. In PREVEDA : 

interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts. - Banská Bystrica : 

Občianske združenie Preveda, 2021, abstract no. 2247. ISBN 978-80-972360-7-6.   Typ: 

AFH       

  

2. Polymérne kompozity pre 3D tlač.  Polymeric composites for 3D printing 

Mená riešiteľov: Z.Špitalský, M. Kováčová 

Projekty v rámci ktorých sa výsledok dosiahol: VEGA 2/0051/20 
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Popis výsledku: Pripravili sa struny pre 3D tlač na báze P(3HB-co-4HB). Ako tepelne najstabilnejšia 

bola zmes s PLA a plastifikátorom citrofol BII, keď sa komplexná viskozita tejto zmesi v tavenine 

pri 180 ° C po 10 minútach znížila iba o 16% na rozdiel od nemäkčeného kopolyméru (70%) . 

Prídavok zmäkčovadla do kopolyméru zvýšuje niektoré mechanické vlastnosti strún. Zmes s PLA 

dosiahla vyššie hodnoty modulu a pevnosti v ťahu, ale znížilo predĺženie pri pretrhnutí na hodnotu 

397% (16-krát vyššie v porovnaní s čistým PLA). Acetyltributylcitrát ako alternatíva k ftalátovým 

zmäkčovadlám na biologickej báze bol dobre dispergovaný v strune. Struny sú tvárne a dostatočne 

termomechanicky stabilné pre FDM tlač. Rýchlosť tlače pri práci so strunami však musela byť 

znížená na 60% hodnoty použitej pre vlákno s PLA. Preto môžu byť tieto materiály použité v 

komerčných 3D tlačiarňach s tlačovým protokolom podobným 3D tlači z PLA, ale pri mierne nižšej 

teplote v porovnaní s PLA. 

Výstupy: 

 KOVALCIK, A.** - SMILEK, J. - MACHOVSKY, M. - KALINA, M. - ENEV, V. - 

DUGOVA, H. - CERNEKOVA, N. - KOVÁČOVÁ, M. - ŠPITÁLSKY, Z. Properties and 

structure of poly(3-hydroxybutyrate-co-4-hydroxybutyrate) filaments for fused deposition 

modelling. In International Journal of Biological Macromolecules, 2021, vol. 183, p. 880-889. 

(2020: 6.953 - IF, Q1 - JCR, 1.140 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current 

Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0141-8130. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.04.183 Typ: ADCA 

 ŠPITÁLSKY, Z. - KOVÁČOVÁ, M. - KOVALČÍK, A. Vlastnosti a štruktúra P3HB-Co-4HB 

strún pre 3D tlač. In ChemZi : Slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum 

a priemysel, 2021, roč. 17, č. 1, s. 138. ISSN 1336-7242. (73. Zjazd chemikov) Typ: AFH 

 VYKYDALOVÁ, A. - ŠPITÁLSKY, Z. - KOVÁČOVÁ, M. - DANKO, M. - BONDAREV, 

D. - RYCHLÝ, J. The effect of hollow glass microspheres on oxidative degradation of poly(ε-

caprolactone). In CEEC-TAC6 & Medicta 2021 : 6th Central and Eastern European 

Conference on Thermal Analysis and Calorimetry & 15th Mediterranean Conference on 

Calorimetry and Thermal Analysis : book of abstracts. - Romania : CEEC-TAC, 2021, p. 77. 

ISBN 978-606-11-7861-2. Typ: AFG 

  

3.  Kinetika, mechanizmus a modelovanie radikálovej polymerizácie rôznych typov 

(met)akrylátových monomérov v rôznych typoch prostredí. Kinetics, mechanism and modeling 

of radical polymerization of various types of (meth)acrylate monomers polymerized in various types 

of environment 

Mená riešiteľov: E. Dušička, A. Urbanová, E. Hipká, M. Pishnamazi, I. Lacík* 

Projekty, v rámci ktorých sa výsledok dosiahol: BASF SE (kontraktový výskum), VEGA 

2/0121/20 

Popis výsledku: Ukončili sme štúdiu venovanú rýchlostnej konštante propagácie, kp, v radikálovej 

polymerizácii metakrylátových monomérov s katiónovou amóniovou skupinou [2-

(metakryloyloxyetyl)]trimetylamónium-chlorid (TMAEMC) a [3-

(metakryloylaminopropyl)]trimetylamónium-chlorid (MAPTAC) pre rôzne polymerizačné 

podmienky. Identifikovali a kvantifikovali sme významnú úlohu protiiónov na kp. V oblasti nízkej 

koncentrácie oba monoméry vykazujú podobné kp hodnoty vzhľadom na to, že kp hodnota je 

kontrolovaná elektrostatickými repulznými interakciami. V oblasti s vyššou koncentráciou protiónov 

sú elektrostatické interakcie tienené a kp hodnoty oboch monomérov majú charakter neionizovaných 

monomérov metakrylátového (TMAEMC) a metakrylamidového (MAPTAC) typu. Navyše, kp 

hodnoty v tejto oblasti lineárne rastú s koncentráciou protiiónov, čo je prekvapujúci a celkovo nový 

poznatok vzhľadom na komplexnosť polymerizačného systému obsahujúceho nabité monoméry. 

Výstupy: 

 URBANOVÁ, A.- EZENWAJIAKU, I. H. - NIKITIN, A.N. - SEDLÁK, M. - VALE, H. M. 

- HUTCHINSON, R. A. - LACÍK, I.**. PLP-SEC Investigation of the Influence of 

Electrostatic Interactions on the Radical Propagation Rate Coefficients of Cationic Monomers 

TMAEMC and MAPTAC. In Macromolecules, 2021, vol. 54, no. 7, p. 3204-3222. (2020: 
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5.985 - IF, Q1 - JCR, 1.994 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, 

WOS, SCOPUS). ISSN 0024-9297. Typ: ADCA. 

 LACÍK, I. Pulsed-laser initiated polymerization: A tool to understand the polymerization in 

aqueous solutions. In VESPS 2021 : Virtual European Symposium of Photopolymer Science 

dedicated to Ewa Andrzejewska : book of abstracts. - Gumpoldskirchen, Austria : ChemIT 

e.U. - Book-of-abstracts.com, 2021, p. 58. ISBN 978-3-9504809-3-1. Dostupné na internete: 

, Typ: AFE, pozv. prednáška 

 LACÍK, I.**. Impact of counterions on the propagation rate coefficient in radical 

polymerization of ionized monomers. In Polymer Meeting 14 : book of abstracts. - Graz : 

Verlag der Technischen Universität Graz, 2021, p. [IL-23]. ISBN 978-3-85125-844-8. Typ: 

AFE 

  

Medzinárdná spolupráca 

 

1. Polymerizácie iniciované z povrchu ako nástroj pre prípravu materiálov s funkčnými 

povrchmi za účelom dosiahnutia cielených vlastností. Surface initiated polymerizations as a tool 

for preparation of materials with functional surfaces toward targeted propertes. 

Ústav polymérov SAV 

Mená riešiteľov: M. Ilčíková, G. Zain, K. Mosnáčková, A. Hološ, A. Opálková Šišková, J. Kollár, 

J. Mosnáček 

Projekty, v rámci ktorých sa výsledok dosiahol: CEMEA, POLONEZ, APVV-19-0338 

Popis výsledku: V rámci spoluprác so zahraničnými výskumnými skupinami sa moderné 

polymerizačné techniky, vyvíjané na ÚPo SAV, použili na modifikáciu povrchov rôznych 

(nano)materiálov za účelom dosiahnutia špecifických vlastností: a) Nedávno vyvinutú ultrazvukom 

asistovanú radikálovú polymerizáciu s prenosom atómu (mechanoATRP) sa podarilo aplikovať pre 

modifikáciu povrchov nanočastíc, pričom syntetizované hybridné magnetické nanočastíce oxidov 

železa výrazne zvýšili stabilitu  magnetoreologickej suspenzie a zvýšili jej tuhosť po aplikácii 

magnetického poľa; b) ATRP sa použila aj pre súčasnú modifikáciu a redukciu grafén oxidov v 

jednom kroku so syntézou polymérnej matrice, pričom sa pripravil vodivý kompozitný materiál. c) 

Modifikácia povrchu MWCNT kombináciou polymerizačných techník viedla po prvýkrát k príprave 

hybridných materiálov schopných fotoaktuácie bez použitia polymérnej matrice; d) Fotochemicky 

indukovaná ATRP sa použila na prípravu bavlnených textílií s antibakteriálnym povrchom. 

Výstupy: 

 CVEK, M.** - KOLLÁR, J. - MRLIK, M. - MASAR, M. - SULY, P. - URBANEK, M. - 

MOSNÁČEK, J.**. Surface-initiated mechano-ATRP as a convenient tool for tuning of 

bidisperse magnetorheological suspensions toward extreme kinetic stability. In Polymer 

Chemistry, 2021, vol. 12, iss. 35, p. 5093-5105. (2020: 5.582 - IF, Q1 - JCR, 1.403 - SJR, Q1 

- SJR). ISSN 1759-9954. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d1py00930c Typ: ADCA                   

 GALAZIEWSKA, M. - HOLOŠ, A. - ILČÍKOVÁ, M.** - MRLIK, M. - OSIČKA, J. - 

SRNEC, P. - MIČUŠÍK, M. - MOUČKA, R. - CVEK, M. - MOSNÁČEK, J.** - PIETRASIK, 

J.**. One-pot strategy for the preparation of electrically conductive composites using 

simultaneous reduction and grafting of graphene oxide via atom transfer radical 

polymerization. In Macromolecules, 2021, vol. 54, p. 10177-10188. (2020: 5.985 - IF, Q1 - 

JCR, 1.994 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). 

ISSN 0024-9297. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.1c01668 Typ: ADCA                             

 MOSNÁČKOVÁ, K.** - MRLÍK, M. - MIČUŠÍK, M. - KLEINOVÁ, A. - SASINKOVÁ, V. 

- POPELKA, A. - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, A. - KASÁK, P.** - DWORAK, C. L. - 

MOSNÁČEK, J.**. Light-responsive hybrids based on carbon nanotubes with covalently 

attached PHEMA-g-PCL brushes. In Macromolecules, 2021, vol. 54, p. 2412-2426. (2020: 

5.985 - IF, Q1 - JCR, 1.994 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, 

WOS, SCOPUS). ISSN 0024-9297. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1021/acs.macromol.0c02701. Typ: ADCA                                                                            

https://doi.org/10.1039/d1py00930c
https://doi.org/10.1021/acs.macromol.1c01668
https://doi.org/10.1021/acs.macromol.0c02701
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 ZAIN, G. – BUČKOVÁ, M. - MOSNÁČKOVÁ K. - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ,  A. – 

DOHÁŇOŠOVÁ, J. – MIČUŠÍK, M. – KLEINOVÁ, A. – MATÚŠ, P. – MOSNÁČEK, J.*. 

Antibacterial Cotton Fabric Prepared by Surface-Initiated Photochemically Induced Atom 

Transfer Radical Polymerization of 2 (Dimethylamino)ethyl Methacrylate with Subsequent 

Quaternization. In Polymer Chemistry, 2021, vol. 12, p. 7073-7084. (2020: 5.582 - IF, Q1 - 

JCR, 1.403 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 1759-9954. 

Typ: ADCA                                                                                         

  

2. Elektricky vodivé polymérne kompozity pre pokročilé aplikácie. Electrically conductive 

polymer composites for advanced applications. 

Mená riešiteľov: M. Omastová, M. Mičušík, M. Procházka, A. Stepura, Y. Soyka 

Projekty v rámci ktorých sa výsledok dosiahol: M-ERANET-18-414-Nano2Com Pokročilé 

polymérne kompozity plnené novými 2D nanočasticami. Advanced polymer composites filled with 

novel 2D nanoparticles. Spolupracovníci: A. Aniskevich, Institute for Mechanics of Materials 

University of Latvia, Latvia, D.  Zeleniakiene, Kaunas, University of Technology, Lithuania 

Popis výsledku: 2D častice MXény typ Ti3C2Tz, boli pripravené na Ústave polymérov odleptaním 

Al vrstvy z MAX fázy Ti3AlC2 zmesou HCl a LiF. MXény a MXénové vrstvy na epoxidových 

povrchoch sa charakterizovali pomocou XPS, AFM a SEM. Zmáčavosť sa zlepšila so zvýšením počtu 

vrstiev pre všetky použité kvapaliny. Povrchová energia 10-vrstvy MXénu sa pohybovala medzi 

47,98 a 64,48 mJ/m2. Na povrch epoxidu bolo náhodne distribuovaných 1 hm. % MXénov, zvýšenie 

povrchovej energie (92,14–123,6 mJ/m2) dokazuje, že je medzifázová adhézia medzi časticami 

MXénu a epoxidom vysoká. Študovala sa elektrická vodivosť epoxidu vystuženého sklenenými 

vláknami (GFRP) s mnohostennými uhlíkovými nanotrubičkami (MWCNT). Elektródová sieť 

umiestnená na povrchu laminátu určila umiestnenie, kvantifikáciu a geometriu poškodenia v GFRP 

vrstve modifikovanej MWCNT. Výsledky ukazujú, že meranie elektrického odporu môžu byť 

úspešne použité na diagnostiku šírenia trhliny počas interlaminárneho lomu GFRP/MWCNT 

kompozitu. 

Výstupy: 

 KILIKEVIČIUS, S.** - KVIETKAITÉ, S. - MISHNAEVSKY, L. Jr. - OMASTOVÁ, M. - 

ANISKEVICH, A. - ZELENIAKIENÉ, D. Novel hybrid polymer composites with graphene 

and MXene nano-reinforcements: Computational analysis. In Polymers: Open Access 

Polymer Science Journal, 2021, vol. 13, art. no. 1013, [12] p. (2020: 4.329 - IF, Q1 - JCR, 

0.770 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. Dostupné na: 

https://doi.org/10.3390/polym13071013 Typ: ADCA 

 STANKEVICH, S.** - BULDERBERGA, O. - TARASOVS, S. - ZELENIAKIENE, D. - 

OMASTOVÁ, M. - ANISKEVICH, A. Electrical conductivity of glass fiber-reinforced plastic 

with nanomodified matrix for damage diagnostic. In Materials, 2021, vol. 14, art.no. 4485, 

[18] p. (2020: 3.623 - IF, Q1 - JCR, 0.682 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Typ: ADCA 

 ZUKIENE, K. - MONASTYRECKIS, G.** - KILIKEVICIUS, S. - PROCHÁZKA, M. - 

MIČUŠÍK, M. - OMASTOVÁ, M. - ANISKEVICH, A. - ZELENIAKIENE, D. Wettability 

of MXene and its interfacial adhesion with epoxy resin. In Materials Chemistry and Physics, 

2021, vol. 257, art. no. 123820, [7] p. (2020: 4.094 - IF, Q2 - JCR, 0.764 - SJR, Q2 - SJR). 

ISSN 0254-0584. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2020.123820 Typ: 

ADCA 

 SOYKA, Y. - PROCHÁZKA, M. - MIČUŠÍK, M. - OMASTOVÁ, M. Preparation and 

properties of epoxy composites with MXene and carbon nanotubes. In 5th International 

conference on nanomaterials: Fundamentals and applications: Book of abstracts. Štrbské 

Pleso, 10.-13.10.2021. - Košice : PF UPJŠ, 2021, p. 52-53. ISBN 978-80-574-0039-4. Typ: 

AFH 
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3. Vývoj polymérnych mikrokapsúl pre imunitnú ochranu transplantovaných buniek v liečbe 

cukrovky. Development of polymeric microcapsules for immunoprotection of tansplanted cells in 

diabetes treatmnent 

Mená riešiteľov: Z. Kroneková, F. Dorchei, A. Heydari, J. Kronek, M. Pelach, Z. Cseriová, E. Hipká, 

I. Lacík* 

Projekty v rámci ktorých sa výsledok dosiahol: APVV-18-0480, Chicago Diabetes Project 

(medzinárodná spolupráca) 

Popis výsledku: Zamerali sme sa na niekoľko aspektov v dizajne mikrosfér na báze alginátov 

vyvíjaných pre liečbu cukrovky. Predchádzajúce testy s multikomponentnými mikrokapsulami v 

imunokompetentnom myšacom modeli ukázali potrebnú biokompatibilitu a stabilitu mikrokapsúl a 

funkčnosť enkapsulovaných ostrovčekov v kontrole hladiny cukru. Tieto výsledky sa nepodarilo 

systematicky zopakovať v pred-klinickom modeli primátov, kde prázdne mikrokapsuly vykazovali 

rôznu mieru stability a obrastania fibrotickým tkanivom. Z tohoto dôvodu sme zvýšili kvalitu 

kontroly enkapsulácie nastavením parametrov určujúcich kvalitu mikrokapsúl. Ukončili sme štúdium 

vplyvu post-modifikácie mikrokapsúl nabitými polyelektrolytmi, kde popri in vivo experimentoch v 

myšiach sme ukázali ako tieto polyelektrolyty ovplyvňujú fyzikálno-chemické vlastnosti 

mikrokapsúl, stimuláciu a adhéziu imunitných buniek a expresiu cytokínov. V spolupráci s ÚMCh 

AV ČR v Prahe sme ukončili štúdium uvoľňovania proteínov z alginátových mikrosfér, kde 

určujúcim faktorom je interakcia proteínov s hydrogélovou sieťou so zanedbateľným vplyvom 

porozity hydrogélu a mólovej hmotnosti proteínu. 

Výstupy: 

 ADRIAN, E. - TREĽOVÁ, D. - FILOVÁ, E. - KUMOREK, M. - LOBAZ, V. - POREBA, R. 

- JANOUŠKOVÁ, O. - POP-GEORGIEVSKI, O. - LACÍK, I. - KUBIES, D.**. Complexation 

of CXCL12, FGF-2 and VEGF with heparin modulates the protein release from alginate 

microbeads. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, art. no. 11666, [25] 

p. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Typ: ADCA. 

 LACÍK, I. Alginate-based microcapsules for encapsulation of pancreatic islets in diabetes 

treatment. In Emerging and Enabling Materials E-Conference. Center for Advanced Materials 

(CAM) at Qatar University and Texas A&M University-Qatar. November 22 - 24, 2021. AFE 
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3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských 

zdrojov pre vedu a techniku  

  

 

3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu  

 

Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2021 

Forma Počet k 31.12.2021 
Počet 

doktorandov 

po 

doktorandskej 

skúške 

Počet ukončených doktorantúr v 

r. 2021 

Ukončenie z dôvodov 

 

celkový počet 
z toho 

novoprijatí 

ukončenie 

úspešnou 

obhajobou 

predčasné 

ukončenie 
neúspešné 

ukončenie 

M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž 

 Denná zo zdrojov SAV 6 9 1 2 3 4 0 1 3 1 0 0 

 Denná z iných zdrojov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Externá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Spolu 6 9 1 2 3 4 0 1 3 1 0 0 

 Z toho zahraničných 5 4 1 1 1 2 0 1 2 1 0 0 

 Súhrn 15 3 7 1 4 0 

Uvádzajte len doktorandov organizácie ako externej vzdelávacej inštitúcie.  

Riadok „Spolu“ je súčtom troch riadkov nad ním. Každá bunka v riadku „Súhrn“ vyjadruje celkový počet doktorandov 

(mužov a žien spolu), čiže je súčtom príslušných dvoch buniek z riadku „Spolu“. V stĺpci „Počet doktorandov po 

doktorandskej skúške“ sa uvádza počet doktorandov, ktorí počas roku 2021 boli aspoň 1 deň doktorandami po 

doktorandskej skúške. Sú číselne zahrnutí aj v predchádzajúcich stĺpcoch.  
Pod predčasným ukončením rozumieme ukončenie bez obhajoby dizertačnej práce pričom doktorand neabsolvoval celú 

štandardnú dĺžku štúdia. Pod neúspešným ukončením rozumieme ukončenie bez úspešnej obhajoby dizertačnej práce, 

pričom študent absolvoval celú štandardnú dĺžku štúdia.  
  

  

 

3.2. Zmena formy doktorandského štúdia  
  

 

Tabuľka 3b Počty preradení z dennej formy na externú a z externej na dennú 

Pôvodná 

forma 

Denná z 

prostriedkov 

SAV 

Denná z 

prostriedkov 

SAV 

Denná z 

iných 

zdrojov 

Denná z 

iných 

zdrojov 

Externá Externá 

Nová forma 

Denná z 

iných 

zdrojov 

Externá 

Denná z 

prostriedkov 

SAV 

Externá 

Denná z 

prostriedkov 

SAV 

Denná z 

iných 

zdrojov 

Počet 0 0 0 0 0 0 
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3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou  

  

 

Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2021 úspešnou obhajobou 

Meno 

doktoranda 

Forma 

DŠ 

Mesiac, 

rok 

nástupu 

na DŠ 

Mesiac, 

rok 

obhajoby 

Číslo a názov 

študijného 

odboru 

Meno a 

organizácia 

školiteľa 

Fakulta 

udeľujúca 

vedeckú 

hodnosť 

Ing. Ana Hološ 

interné 

štúdium 

hradené 

z 

prostrie

dkov 

SAV 

9 / 2016 8 / 2021 

4.1.19 

makromolekulo

vá chémia 

Mgr. Jaroslav 

Mosnáček DrSc., 

Ústav polymérov 

SAV 

Fakulta 

chemickej a 

potravinárskej 

technológie STU 

  

  

3.4. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou v 

nadštandardnej dĺžke štúdia  

  

 

Tabuľka 3d Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2021 úspešnou obhajobou v 

nadštandardnej dĺžke štúdia 

Meno 

doktoranda 

Forma 

DŠ 

Mesiac, 

rok 

nástupu 

na DŠ 

Mesiac, 

rok 

obhajoby 

Číslo a názov 

študijného 

odboru 

Meno a 

organizácia 

školiteľa 

Fakulta 

udeľujúca 

vedeckú 

hodnosť 

  

  

3.5. Uplatnenie absolventov doktorandského štúdia  

  

Tabuľka 3e Prehľad uplatnenia absolventov doktorandského štúdia 

Počet absolventov 

PhD. štúdia v 

roku 2021 

(obhajoba leto 

2021) 

z toho koľkí sa 

zamestnali vo 

výskume (SAV, 

univerzity, 

rezortné 

výskumné ústavy) 

z toho koľkí sa 

zamestnali v praxi 

mimo výskum, 

kde využívajú 

svoju kvalifikáciu 

z toho koľkí sa 

zamestnali v 

praxi, kde 

nevyužívajú svoju 

kvalifikáciu 

z toho koľkí boli 

nejaký čas 

nezamestnaní 

0 0 0 0 0 

  

  

Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v prílohe A. 
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3.6. Medzinárodné doktorandské štúdium  

 

Tabuľka 3f Počet študentov v medzinárodných programoch doktorandského štúdia 

Cotutelle Co-direction Iné 
Zahraniční doktorandi  

štátne občianstvo/počet 

0 0 0 
IRN/4, EGY/3, IND/2, 

UKR/2, IDN/1, SRB/1 
Zahraniční doktorandi sú doktorandi v dennej alebo externej forme štúdia, ktorí sú občanmi iných krajín.  

Doktorandi školení v rámci Cotutelle alebo Co-direction sa do posledného stĺpca nezapočítavajú.  
 

3.7. Zoznam študijných odborov, na ktoré má ústav uzatvorenú rámcovú dohodu, s uvedením 

VŠ  

 

Tabuľka 3g Zoznam študijných odborov, na ktoré má ústav uzatvorenú rámcovú dohodu, s 

uvedením univerzity/vysokej školy a fakulty, kde sa doktorandský študijný program uskutočňuje 

Názov študijného odboru 

(ŠO) 
Číslo ŠO 

Názov 

doktorandského 

študijného programu 

Doktorandské štúdium 

uskutočňované na  
 (univerzita/vysoká škola a 

fakulta) 

 chémia  1420   
Fakulta chemickej a potravinárskej 

technológie STU v Bratislave 

 chémia  1420   
Prírodovedecká fakulta, Univerzita 

Komenského v Bratislave 

 chemické inžinierstvo a 

technológie 
 2820   

Fakulta chemickej a potravinárskej 

technológie STU v Bratislave 

 makromolekulová chémia  4.1.19 
 Makromolekulová 

chémia 

Fakulta chemickej a potravinárskej 

technológie STU v Bratislave 
Názov a číslo študijného odboru vyplňte/vyberte podľa aktuálne platného zoznamu študijných odborov 

https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory?from=menu1.  
Do 31. 8. 2023 študujú študenti doktorandského štúdia zaradení do študijných programov podľa zoznamu MŠVVaŠ, 

platného do 1. 9. 2019. Pre týchto študentov je potrebné napísať názov programu ako voľný text do stĺpca 3.  
 

Tabuľka 3h Účasť na pedagogickom procese  
 Menný prehľad pracovníkov,  

 ktorí boli menovaní  

 do odborových  

 komisií pre doktorandské  

 štúdium 

 Menný prehľad pracovníkov,  

 ktorí pôsobili ako členovia  

 vedeckých rád univerzít,  

 správnych rád univerzít a fakúlt 

 Menný prehľad pracovníkov,  

 ktorí získali vyššiu vedeckú,  

 pedagogickú hodnosť  

 alebo vyšší kvalifikačný stupeň 

 Mgr. Zuzana Benková, PhD. 

(fyzikálna chémia) 

 RNDr. Peter Cifra, DrSc. 

(Prírodovedecká fakulta UK) 

 Ing. Alena Opálková Šišková, 

PhD. (IIa) 

 RNDr. Peter Cifra, DrSc. 

(fyzikálna chémia) 

 Ing. Igor Lacík, DrSc. (Fakulta 

chemickej a potravinárskej 

technológie STU) 

 Ing. Helena Švajdlenková, PhD. 

(IIa) 

 RNDr. Peter Cifra, DrSc. 

(makromolekulová chémia) 

 Ing. Igor Lacík, DrSc. 

(Univerzita Komenského v 

Bratislave) 

   

 Mgr. Martin Danko, PhD. 

(makromolekulová chémia) 

 Ing. Igor Lacík, DrSc. 

(Univerzita T. Bati, Zlín, Česká 

Republika) 

   

 Prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. 

(technológia 

makromolekulových látok) 

 Ing. Mária Omastová, DrSc. 

(Slovenská technická univerzita 

v Bratislave) 

   

https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory?from=menu1
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 Prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. 

(odbor v zahraničí) 
      

 Mgr. Zuzana Kroneková, PhD. 

(biofyzika) 
      

 Mgr. Zuzana Kroneková, PhD. 

(makromolekulová chémia) 
      

 Ing. Igor Lacík, DrSc. 

(biofyzika) 
      

 Ing. Igor Lacík, DrSc. 

(makromolekulová chémia) 
      

 Ing. Igor Lacík, DrSc. (odbor v 

zahraničí) 
      

 Ing. Matej Mičušík, PhD. 

(technológia 

makromolekulových látok) 

      

 Mgr. Jaroslav Mosnáček, 

DrSc. (makromolekulová 

chémia) 

      

 Mgr. Jaroslav Mosnáček, 

DrSc. (odbor v zahraničí) 
      

 Mgr. Jaroslav Mosnáček, 

DrSc. (odbor v zahraničí) 
      

 Mgr. Katarína Mosnáčková, 

PhD. (makromolekulová 

chémia) 

      

 Mgr. Katarína Mosnáčková, 

PhD. (technológia 

makromolekulových látok) 

      

 Ing. Igor Novák, PhD. (odbor v 

zahraničí) 
      

 Ing. Mária Omastová, DrSc. 

(fyzikálna chémia) 
      

 Ing. Mária Omastová, DrSc. 

(makromolekulová chémia) 
      

 Ing. Mária Omastová, DrSc. 

(odbor v zahraničí) 
      

 Mgr. Zdenko Špitálsky, PhD. 

(makromolekulová chémia) 
      

 Mgr. Zdenko Špitálsky, PhD. 

(chemické inžinierstvo) 
      

 Mgr. Zdenko Špitálsky, PhD. 

(technológia 

makromolekulových látok) 
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3.8. Údaje o pedagogickej činnosti  

  

Tabuľka 3i Prednášky a cvičenia vedené v roku 2021 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
Prednášky Cvičenia a semináre 

doma v zahraničí doma v zahraničí 

 Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení 3 1 2 1 

 Celkový počet hodín v r. 2021 24 13 79 26 

Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry, fakulty, 

univerzity/vysokej školy je uvedený v prílohe D.  
  

 

Tabuľka 3j Aktivity pracovníkov na VŠ 

1. 
 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti  

 diplomových a bakalárskych prác 
5 

2.  Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác 6 

3.  Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.) 11 

4.  Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie) 22 

5.  Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác 7 

6.  Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce 7 

7. 
 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc.  

 prác 
0 

8. 
 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD.  

 prác 
5 

9. 
 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti  

 v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách 
0 

  

  

3.9. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti 
Vedeckí pracovníci ÚPo SAV sa aktívne podieľajú aj na výchove študentov a doktorandov. 

V roku 2021 pracovníci ústavu pôsobili pedagogicky ako prednášatelia semestrálnych prednášok pre 

študentov na Prírodovedeckej fakulte UK a na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v 

Trnave a viedli laboratórne cvičenia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU. 

Na interné doktorandské štúdium boli prijatí piati noví doktorandi, z ktorých nastúpili na 

doktorandské štúdium traja, Zuzana Vargová (Slovensko), Christyowati Primi Sagita (Indonézia) a 

Sambit Lenka (India). Ďalší dvaja prijatí uchádzači o doktorandské štúdium, Hamza Mumtaz  

(Pakistan) a Mohammad Raef (Irán) sa rozhodli na doktorandské štúdium nenastúpiť. Doktorandské 

štúdium ukončila obhajobou Ana Hološ. Eva Dušička a Róbert Balogh preložili obhajoby svojich 

dizertačných prác na roku 2022. Okrem školenia doktorandov ústav viedol aj jednu bakalársku prácu 

(FCHPT STU Bratislava), jednu diplomovú prácu (PriF UK), konzultoval jednu diplomovú prácu 

(FCHPT STU Bratislava) a ako spoluškoliteľské pracovisko viedol dve diplomové práce (FCHPT 

STU Bratislava). Na ústave pôsobili ako vedecká pomocná sila štyri študentky (University of 

Strathclyde v Glasgowe, 2 × FCHPT STU Bratislava, UCM v Trnave). Pre zviditeľnenie ÚPo SAV 

malo význam aj hostenie študentky Tuby Evgin z Turecka a vedeckej pracovníčky Eriky Kozma z 

Talianska, ktorým pobyt na ústave hradila agentúra SAIA. 

Význam takýchto pobytov je pritiahnuť na ústav zahraničných doktorandov a vedeckých 
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pracovníkov a tým prispieť k budovaniu multinárodného a multikultúrneho prostredia medzi mladými 

začínajúcimi vedeckými pracovníkmi a vytvárať nové medzinárodné kontakty. Príkladom sú aj dve 

doktorandky z Ukrajiny, dvaja doktorandi z Indie, traja doktorandi z Egypta, štyria doktorandi z 

Iránu, jedna doktorandka z Indonézie a jedna doktorandka zo Srbska, ako aj veľký počet zahraničných 

uchádzačov o doktorandské štúdium na ÚPo SAV. 

Vnútorní garanti a Vedecká rada ÚPo SAV dohliada na štúdium doktorandov. Okrem 

prednášok, ktoré absolvujú na Prírodovedeckej fakulte UK alebo Fakulte chemickej a potravinárskej 

technológie STU sa uvažuje aj o organizovaní ďalších odborných prednášok zameraných na výuku 

doktorandov pokiaľ to umožnia aktuálne epidemiologické opatrenia prezenčne alebo online formou, 

čím sa prehĺbia vedomosti doktorandov o nosných témach ústavu. Prednášateľmi na týchto 

špeciálnych kurzoch by mali byť vedeckí pracovníci ústavu prípadne aj vedci z iných vedeckých 

pracovísk. Vedenie a Vedecká rada ÚPo SAV kladú veľký dôraz na kvalitnú prípravu doktorandov, 

ktorej súčasťou sú ich každoročné hodnotenia. V roku 2021 sa toto hodnotenie konalo v septembri, 

pričom doktorandi prezentovali výsledky dosiahnuté v priebehu ukončeného akademického roka 

2020/2021. Hodnotenie sa opieralo o ústnu prezentáciu a vyjadrenie školiteľov k práci a štúdiu 

svojich doktorandov. Cieľom tohto hodnotenia bolo zistiť, aké pokroky doktorandi za hodnotené 

obdobie urobili, posúdiť ich vlastný prínos a prípadne im navrhnúť spôsob ako zefektívniť ich 

štúdium a výskum. Motiváciou v tomto štádiu prípravy je vyhodnotenie najlepších doktorandov za 

posledný akademický rok, ktorí získajú pravidelnú mesačnú finančnú prémiu k štipendiu. V roku 

2021 boli takto ocenení MSc. Darshak Pathiwada (1. rok), MSc. Seyed Mohammad Pishnamazi (1. 

rok), Ing. Renáta Rusková (2. rok) a MSc. Gamal Zain (3. rok). Okrem zabezpečovania 

doktorandského štúdia sa ústav zapája aj do vedenia bakalárskych a dizertačných prác a ponúka 

možnosť získavať prax pre vysokoškolských aj stredoškolských študentov ako vedecká pomocná sila, 

čo je dôležité pri získavaní budúcich doktorandov. 

ÚPo SAV sa aktívne zúčastňoval rôznych akcií, na ktorých prezentoval svoje aktivity 

študentom stredných a vysokých škôl ako aj širokej verejnosti. ÚPo SAV sa zapojil do Týždňa 

otvorených dverí SAV, ktorý organizovala SAV online formou počas týždňa od 12. 4. do 16. 4. 2021. 

Toto podujatie bolo určené mladým ľuďom, diplomantkám a diplomantom, absolventkám a 

absolventom 2. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí by mali záujem uchádzať sa o doktorandskú 

pozíciu na niektorom z ústavov SAV. Počas celého týždňa si mohli záujemci na stránke SAV prezrieť 

krátke videá prezentujúce doktorandské témy na akademický rok 2021/2022 (17. 3. 2021, natočili 

Ing. Jozef Šurka a BSc. Blažej Vučkovski z Výpočtového strediska SAV, zostrihal Ing. Peter 

Čakánek, http://polymer.sav.sk/phd_temy_2021-2022/). V piatok sa uskutočnilo online stretnutie cez 

ZOOM platformu s vedcami SAV, kde ÚPo SAV v dvoch časových sekciách reprezentovali Mgr. 

Juraj Kronek, PhD. a Mgr. Jozef Kollár, PhD. (dopoludnie) a Mgr. Zuzana Benková, PhD. a Ing. 

Dmitrij Bondarev, PhD. (popoludnie). Snahy prilákať na ústav mladých pracovníkov sa realizovali aj 

účasťou ústavu na kariérnom podujatí Nextstep Science Conference, ktoré sa konalo online formou 

17. 3. 2021. K tomuto podujatiu bolo natočené prezenčné video (9. 3. 2021, Ing. Eva Dušička, natočili 

Mgr. Martin Bystriansky a Mgr. Katarína Gáliková, PhD. z Referátu pre komunikáciu a médiá SAV 

Úradu SAV http://polymer.sav.sk/phd-studium/) a informácie o podmienkach doktorandského štúdia, 

požiadavkách kladených na doktorandov a rôznych možnostiach počas doktorandského štúdia 

poskytovali na tomto podujatí Mgr. Mária Kováčová, PhD., Ing. Eva Dušička, Ing. Róbert Balogh a 

Ing. Peter Čakánek. Popri natáčaní videí k týmto dvom podujatiam bolo natočené aj video 

prezentujúce ÚPo SAV (9. 3. 2021, natočili Mgr. Martin Bystriansky a Mgr. Katarína Gáliková, PhD. 

z Referátu pre komunikáciu a médiá SAV Úradu SAV, http://polymer.sav.sk/o-nas/). 

Do organizácie a realizácie druhého ročníka Letnej školy mladých vedcov, ktorý sa konal 19. 

7. – 23. 7. 2021 sa zapojil aj ÚPo SAV, konkrétne Ing. Alena Opálková Šišková, PhD. a Ing. Anita 

Eckstein Andicsová, PhD. Zo 100 podaných prihlášok z celého Slovenska bolo na základe 

motivačného listu vybraných 28 detí. Pri financovaní tohto projektu pomohlo Predsedníctvo SAV a 

organizačná pomoc prišla aj zo vzdelávacieho portálu Fenomény sveta. 

Žiaci mali možnosť pracovať v malých skupinkách na vlastných projektoch na desiatich 

ústavoch SAV pod vedením vedcov. Na ÚPo SAV sa deti oboznámili s recykláciou plastových 

http://polymer.sav.sk/phd_temy_2021-2022/
http://polymer.sav.sk/phd-studium/
http://polymer.sav.sk/o-nas/
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odpadov, ako sú polystyrénové jednorázové nádobky, PET fľaše alebo aj polyamidové pančuchy. 

Vyrábali z nich filtračné membrány. Skúsili ako sa testujú mechanické vlastnosti týchto membrán. A 

tiež pozorovali nano- a mikroštruktúry pod elektrónovým mikroskopom. Venovali sa tiež prírodným 

materiálom ako je hodváb a bavlna.  Vedecký program mali deti spestrený športom, opekaním alebo 

sledovaním dobrého filmu. 

ÚPo SAV sa aktívne zúčastnil aj Európskej noci výskumníkov, ktorá sa konala 24. 9. 2021. 

V rámci tejto akcie sa zapojili vedci do sekcie Navštív svoju školu – Spoznaj svojho vedca. Tohto 

roku sa ÚPo SAV zapojil do sekcie Navštív svoju školu – Spoznaj svojho vedca. Pre dve triedy žiakov 

7. ročníka základnej školy na Mudroňovej ulici pripravila Mgr. Zuzana Benková, PhD. prednášku 

Počítačové simulácie molekúl, Ing. Renáta Rusková pripravila pre žiakov 2. stupňa základnej školy 

v Tekovských Lužanoch prednášku Prečo byť vedcom? a Mgr. Zdenko Špitálsky, PhD. navštívil 

Duálnu akadémiu v Bratislave s prednáškou Polymérne kompozity z uhlíkov. 

Tento rok sa v rámci Týždňa vedy a techniky (8. 11. – 12. 11. 2021) uskutočnil v novembri 

Týždeň otvorených dverí online formou. Organizácie sa ujali v rámci Rady mladých vedcov Ing. 

Mária Gurská, Ing. Róbert Balog, Mgr. Tomáš Hrivnák, PhD. a BSc. Mark Christopher Dizon, ktorí 

natočili krátke videá so zaujímavými témami. Tieto videá boli k dispozícií na sociálnych stránkach 

ÚPo SAV počas celého Týždňa vedy a techniky a účastníci boli pripravení odpovedať na prípadné 

otázky od širokej verejnosti počas celého týždňa. 12. 11. 2021 boli vedci k dispozícii širokej 

verejnosti aj interaktívne online formou. Videá z tejto akcie sú prístupné aj na stránke ÚPo SAV 

(https://polymer.sav.sk/tyzden-otvorenych-dveri-2021-na-ustave-polymerov-sav/). Na Týždni 

otvorených dverí sa prezentovali nasledovné video nahrávky: Počítačové simulácie polymérov (Mgr. 

Zuzana Benková, PhD.), Antibakteriálne polyméry (Mgr. Mária Kováčová, PhD.), Skúška horľavosti 

(Ing. Anna Vykydalová, PhD.), Polymérne biomateriály pre pokročilé liečebné postupy (Ing. Igor 

Lacík, DrSc., Mgr. Juraj Kronek, PhD.) a krátke videá z laboratórií (Ing. Peter Machata, PhD., MSc. 

Anastasiia Lvivna Stepura, MSc. Hamed Peidayesh, PhD.). 

 

https://polymer.sav.sk/tyzden-otvorenych-dveri-2021-na-ustave-polymerov-sav/
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4. Medzinárodná vedecká spolupráca  

 

4.1. Medzinárodné vedecké podujatia  
 

4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2021 

alebo sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu 

podujatia  
  

 

4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2022 

(anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail 

zodpovedného pracovníka)  

  

PMA 2022 and SRC : 9th International Conference Polymeric Materials in Automotive and 25th 

Slovak Rubber Conference PMA and SRC 2022/9. medzinárodná konferencia Polyméry v 

automobilizme a 25. Slovenská gumárenská konferencia, Conference Center of Lindner Hotel 

Gallery Central in Bratislava, 200 účastníkov, 12.09.-14.09.2022, (Silvia Podhradská, 02/3229 

4307, upolpodh@savba.sk) 

In 2005 the first International Conference on Polymeric Materials in Automotive was 

organized in Bratislava starting try in Slovakia. That is related to the presence of dominant investors 

in Slovakia, namely Volkswagen, PSA and Kia and including a number of other companies – 

suppliers of plastics and rubber parts being a significant part of them – building up new facilities in 

the country. The important role of automotive industry for Slovakia increases by coming of new 

automotive company Jaguar Land Rover which produced cars in Nitra from september of 2018 year. 

The appreciated feature of the PMA serie consists in a fact that, although targeted to polymeric  

materials used in automotive industry, the scope of the conference is kept highly scientific. Thus, new 

ideas have been presented, many of these being far away from industrial application, still contributing 

significantly to a progress in the area. International scientific conference on rubber, Slovak Rubber 

Conference, used to be organized every year by the Rubber Research Institute of Matador Púchov. 

From 2005 this traditional event is held as a part of the International Conference on Polymeric 

Materials in Automotive and this will be the case also for PMA 2022 organized together with the 25th 

Slovak Rubber Conference in Bratislava.  

 

4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných 

konferencií  
 

Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií 

Meno pracovníka Programový Organizačný Programový i organizačný 

 Berek Dušan 0 1 0 

 Chodák Ivan 1 1 0 

 Lacík Igor 0 2 0 

 Spolu 1 4 0 
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4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch  

 

4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných 

komitétoch SR  
 

Ing. Igor Lacík, DrSc.  

 

IUPAC Polymérna divízia (funkcia: titular member, zvolený vice-prezident) 

IUPAC Subcommittee Modelling of Free Radical Polymerization Kinetics and Processes 

(funkcia: člen)  

 

Ing. Igor Novák, PhD.  

 

Society of Plastics Engineers, Antwerpy, Belgicko (funkcia: člen)  

 

Ing. Mária Omastová, DrSc.  

 

ALLEA (funkcia: člen, zástupkyňa SAV) 

EASAC (funkcia: člen, zástupkyňa SAV) 

European Polymer Federation (funkcia: národný reprezentant SR) 

NK IUPAC (funkcia: členka) 

SK UNECSO  (funkcia: členka)  

 

RNDr. Michal Procházka, PhD.  

 

EuCheMS European Young Chemists´ Network (funkcia: delegát Slovenskej chemickej 

spoločnosti )  

 

4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)  

 

Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty 

Meno pracovníka Typ programu/projektu/výzvy 

Počet 

hodnotených 

projektov 

   Bondarev Dmitrij     TAČR - Technologická agentura ČR 1 

   Danko Martin     NCN - Narodowe Centrum Nauki Poland 1 

   Eckstein Anita     DAAD - PPP 1 

   Chodák Ivan     Grantová agentura ČR 1 

       Horizon H2020-LC-GD-3-2-2020 7 

       Horizon-CL6-2021-CIRCBIO-01 8 

       NKFI-EPR Hungary 3 

   Lacík Igor     DAAD 1 

   Mičušík Matej     NCN - Narodowe Centrum Nauki Poland 2 

   Mosnáček Jaroslav     NCN - Narodowe Centrum Nauki Poland 1 

   Špitálsky Zdenko     NCN - Narodowe Centrum Nauki Poland 14 

       NKFI - Hungary 3 
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4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a riešenia medzinárodných 

projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci 
 

Na ústave sa riešilo v roku 2021 viacero MVTS projektov ako sú HORIZON 2020, ERA-

NET, ERDF, COST, V4-Japan Joint Research Project a rôzne bilaterálne projekty. Vzhľadom na 

situáciu súvisiacu s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID bola mobilita na ÚPo SAV značne 

obmedzená. Vedecký výskum bol teda odkázaný prevažne na domáce prístrojové vybavenie. Veľa 

stretnutí a konferencií sa uskutočnilo online formou. Napriek tomu sa podarilo uskutočniť niekoľko 

zahraničných pracovných pobytov. Ing. Nikola Bugárová, PhD. ukončila vo februári polročný pobyt 

na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne a strávila pol roka na Technickej univerzite vo Viedni, Ing. Róbert 

Balogh strávil mesačný pobyt na Univerzite Jaume v Španielsku a MSc. Gamal Zain uskutočnil dva 

zahraničné pobyty, mesačný pobyt na Univerzite Cyrila a Metoda v Macedónsku a polročný pobyt 

na Technickej univerzite vo Viedni. O výskumný pobyt na ÚPo SAV hradený agentúrou SAIA sa 

uchádzali 5 vedeckí pracovníci, 3 žiadosti o finančnú podporu boli zamietnuté a 2 žiadosti boli 

schválené k finančnej podpore. 

Spolupráca s firmou MYMEDIA, s.r.o. vyústila do podania nového HORIZON projektu, 

ktorý je v súčasnosti v 2. kole posudzovania. Pri podávaní ďalších dvoch HORIZON projektov a 

viacerých EÚ projektov vznikli niektoré nové spolupráce alebo pokračovali predchádzajúce 

spolupráce. Prínosom spoluprác v rámci MVTS projektov bolo viacero kvalitných publikácií. 

  

  

 
Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v Prílohe E. 
Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a Prílohe B. 
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5. Koncepcia dlhodobého rozvoja organizácie  

  

 

5.1. Odporúčania z posledného pravidelného hodnotenia organizácií SAV (akreditácie) 

 

ÚPo SAV bol v poslednej akreditácii za roky 2012-2015 hodnotený medzinárodným panelom 

ako jeden z dvoch ústavov SAV stupňom A, ktorý znamená "Výskum patrí k medzinárodnej špičke 

v európskom kontexte. Organizácia preukázala významné príspevky v danej oblasti a dosiahla 

medzinárodné uznanie v Európe". 

Medzinárodný panel vo svojich odporúčaniach zdôraznil potrebu: 

 identifikácie a posilnenia nosných tém ústavu spolu so zlučovaním vysokého počtu 

výskumných projektov 

 výraznejšieho publikovania výsledkov vo vysoko-impaktovaných časopisoch 

 zvýšenia snahy o posilnenie ústavu kvalitnými mladými vedeckými pracovníkmi vrátane 

získavania zahraničných mladých vedeckých pracovníkov. 

  

Poradným orgánom ÚPo SAV je aj Externá rada riaditeľa, ktorá zasadá každé dva roky a na 

základe dosiahnutých výsledkov a výstupov vyjadruje odporúčania, ktoré by pomohli ústavu v 

napredovaní a zároveň sa vyjadruje k plneniu odporúčaní z predchádzajúceho zasadnutia. 

Odporúčania Externej rady riaditeľa z posledného zasadnutia uskutočneného vo februári 2020 sú 

nasledovné: 

 identifikovať mechanizmus na medzinárodné zviditeľnenie ÚPo SAV 

  

- organizovanie medzinárodných konferencií s nie príliš špecifickým zameraním so zapojením 

všetkých oddelení 

- sústredenie sa na podávanie EÚ projektov 

- vytvorenie konzorcia pri podávaní medzinárodných projektov a pozície projektového manažéra 

 zvýšenie počtu doktorandov a postdoktorandských pozícií 

  

- organizovanie Polymérnej letnej školy 

- vytváranie doktorandských pozícií financovaných priemyselnými podnikmi 

 spolupráca s priemyslom 

  

- multidisciplinárna spolupráca s technicky zameranými univerzitami 

- počítačové simulácie aj na priemyselné účely 

- distribúcia zoznamu patentov 

 iné 

  

- spolupráca Oddelenia molekulových simulácií polymérov s inými oddeleniami 

- vytvorenie fondu na opravy a údržbu infraštruktúry 

 

5.2. Hlavné body Akčného plánu organizácie a stav ich plnenia 

 

Akčný plán ústavu vychádza z odporúčaní medzinárodného panelu formulovaných počas 

poslednej akreditácie za roky 2012-2015 a bol v roku 2017 vypracovaný vedením a Vedeckou radou 

ÚPo SAV s cieľom udržať si vedúce postavenie v slovenskej vede a uznávané medzinárodné 

postavenie. Ďalšou úlohou vypracovaného Akčného plánu bolo identifikovať slabšie miesta v 

realizácii výskumných úloh, ktorých odstránenie by mohlo viesť k ďalšiemu zvýšeniu kvality 

vedeckých výstupov a k nastaveniu trvalo udržateľného rozvoja. Aktuálny Akčný plán bol 

vypracovaný na roky 2018-2022 a obsahuje stratégiu rozvoja na najbližších 5 rokov s dôrazom na 

zvýšenie kvality a vyváženosti vedeckých výstupov, zlepšenie podmienok pre výskum na ústave, 

stabilizáciu a zlepšenie kvality vedeckých pracovníkov, zvýšenie zastúpenia mladých vedeckých 
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pracovníkov, zvýšenie úrovne vzdelávania na ústave so špecifickou vzdelávacou schémou pre 

doktorandov a postdoktorandov a zlepšenie postavenia v medzinárodnom vedeckom prostredí. 

Okrem hlavných bodov akčného plánu sa ÚPo SAV snaží realizovať všetky odporúčania 

formulované na poslednom stretnutí Externej rady riaditeľov v roku 2020. 

V otázke kvality a vyváženosti vedeckej práce a jej orientovania ako aj výstupov sa ústav 

zameriava na zníženie fragmentácie vedeckého výskumu a identifikáciu a podporu hlavných nosných 

vedeckých tém ústavu, v ktorých je ústav medzinárodne uznávaný. Identifikácia kľúčových tém 

prebieha na viacerých úrovniach, t. j. excelentný základný výskum vzhľadom na tradíciu, ale aj 

aktuálne trendy a požiadavky partnerských výskumných skupín, a v neposlednom rade výskum 

smerom k požiadavkám aplikačnej sféry a potrebám spoločnosti. Na ÚPo SAV boli identifikované 3 

nosné témy: 1. polyméry ako biomateriály, 2. polymérne materiály pre zníženie environmentálnych 

hrozieb a 3. hybridné materiály a polymérne kompozity s cielenými vlastnosťami. Tieto témy nie sú 

špecifické pre dané oddelenia, ale naopak na jednotlivých oddeleniach sa rozvíjajú tieto témy 

paralelne, pričom sa dôraz kladie na spoluprácu pri riešení týchto tém medzi jednotlivými 

oddeleniami. Výraznejšie prepojenie výskumu začalo na ÚPo SAV už pre 10 rokmi, kedy došlo k 

redukcii oddelení zjednotením tematicky blízkych oddelení do štyroch väčších oddelení. Väčšej 

spolupráci medzi oddeleniami v rámci ústavu by mohlo pomôcť aj získanie veľkých projektov v 

niektorej z nosných tém ÚPo SAV. ÚPo SAV je pri riešení nosných tém viditeľný na celosvetovej 

úrovni. 

O výskumnom zameraní ÚPo SAV na témy, ktoré sú celosvetovo žiadané, svedčí aj 

zvyšovanie kvality vedeckých výstupov v posledných rokoch. Dôkazom toho je aj fakt, že za rok 

2021 je 67 % výstupov ústavu publikovaných v Q1 časopisoch a 25 % výstupov ústavu 

publikovaných v Q2 časopisoch. Podiel ústavných publikácií v Q1 kontinuálne z roka na rok rastie. 

Na udržanie a posilnenie publikačnej činnosti vedeckých pracovníkov ústav výrazne finančne 

podporuje publikovanie vo vysoko impaktovaných časopisoch s dôrazom na prvoautorské publikácie 

a publikácie s korešpondenčným autorom z ústavu. V roku 2021 bolo uverejnených 84 vedeckých 

prác, čo znamená priemerne 1.79 publikácie na skutočnú kapacitu vedeckých pracovníkov. 

Pri získavaní mladých vedeckých pracovníkov sa ÚPo SAV sústreďuje už aj na študentov 2. 

vysokoškolského stupňa, ktorým umožňuje na ústave získavať prax za finančnú odmenu alebo vedie 

či participuje na vedení ich bakalárskych a diplomových prác. Ústav sa taktiež venuje rôznym 

vedecko-popularizačným aktivitám, ktoré môžu prilákať mladých ľudí na ústav. Problémom je, že 

stále viac mladých ľudí odchádza študovať do zahraničia už po ukončení stredoškolského vzdelania 

a ešte viac na doktorandské štúdium. Návrat na Slovensko je u nich málo pravdepodobný, keďže v 

zahraničí sú im poskytnuté lepšie podmienky a za niekoľko rokov si tam vytvoria aj silné sociálne 

väzby. 

K omladzovaniu vedeckej generácie prispieva aj prijímanie nových doktorandov. V roku 2021 

Predsedníctvo SAV odsúhlasilo ústavu štyri nové doktorandské pozície. V prípade potreby sa ÚPo 

SAV tiež snaží finančne pokryť doktorandské pozície nad pridelený limit zo mzdového fondu ústavu. 

K 31. 12. 2021 vykonávalo na ÚPo SAV interné doktorandské štúdium 13 doktorandov. Okrem 

doktorandov zo Slovenska pôsobia na ústave aj doktorandi z Ukrajiny (2), Iránu (2), Indie (2), Egypta 

(2) a Indonézie (1). Toto medzinárodné zloženie vytvára pre doktorandov vhodné prostredie, v 

ktorom je pre nich bežná komunikácia v anglickom jazyku na stretnutiach Rady mladých vedcov ako 

aj na prednáškach a prezentáciách. Prijímanie zahraničných doktorandov zároveň prináša nové 

spolupráce s univerzitami, kde predtým títo doktorandi študovali alebo pôsobili. Predpokladá sa, že 

na základe plánu obnovy bude tento trend pokračovať. Ďalšou snahou vyvíjanou v tomto smere je 

napr. vytvorenie doktorandských pozícií, ktoré by boli financované priemyselnými podnikmi a 

absolventi by sa venovali priemyselne orientovanému výskumu. Na ústav boli v roku 2021 prijatí 

dvaja mladí vedeckí pracovníci zo Slovenska a Egypta a jeden mladý technický pracovník z Írska. V 

rámci medzinárodných spoluprác prispievajú k omladzovaniu ústavu aj dlhodobé výskumné pobyty 

doktorandov a postdoktorandov zo zahraničia hradené agentúrou SAIA, ERASMUS programom 

alebo z Vyšehradského fondu. 

K udržaniu a zvyšovaniu kvality mladých vedeckých pracovníkov prispievajú okrem 
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pravidelných hodnotení doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov aj prednášky organizované 

Vedeckou radou ÚPo SAV a Radou mladých vedcov, kde sa doktorandi a postdoktorandi majú 

možnosť zdokonaliť okrem iného aj v tzv. mäkkých zručnostiach a anglickom jazyku, keďže sú 

prednášky prezentované v tomto jazyku. Ústav sa snaží vytvoriť čerstvým postdoktorandom pracovné 

pozície, ktoré sú ďalej podmienené absolvovaním dlhodobého pobytu na zahraničnom vedecko-

výskumnom pracovisku. S cieľom podporiť návrat mladých vedeckých pracovníkov a ich 

reintegráciu na ÚPo SAV na minimálny pracovný úväzok 50% bude od roku 2022 týmto 

pracovníkom po návrate z rodičovskej dovolenky alebo postdoktorandskej stáže v trvaní minimálne 

24 mesiacov vyplácaný mesačný príplatok vo výške 200 EUR × pracovný úväzok počas prvého roku 

po návrate a 100 EUR × pracovný úväzok počas druhého roku po návrate. Rovnako bude po schválení 

Vedeckou radou ÚPo SAV vyplácaný mesačný príplatok vo výške 200 EUR počas prvého roku a 100 

EUR počas druhého roku pôsobenia na ústave aj novoprijatému postdoktorandovi s minimálne 

dvojročnými postdoktorandskými skúsenosťami nadobudnutými v krajine inej, ako bola krajina, kde 

získal titul PhD., pokiaľ bude na ústave zamestnaný na 100% pracovný úväzok a nebude financovaný 

v z nejakých projektových zdrojov. 

Kariérny rast je umožnený každému vedeckému pracovníkovi ústavu z pohľadu podávania 

projektov, školenia študentov, samovzdelávania, účasti na množstve školení organizovaných SAV 

alebo aj inými organizáciami, a zapájania sa do rôznych propagačných a organizačných aktivít. 

Zároveň sú však výskumné aktivity podmienené bežiacimi projektami alebo získaním vlastných 

finančných prostriedkov. Stratégia stabilizácie a zlepšenia kvality všetkých vedeckých pracovníkov 

je založená na identifikácii excelentných vedeckých pracovníkov ich pravidelným hodnotením a ich 

následnej stimulácii a usmerňovaní, na snahe o obrátenie pyramidálnej štruktúry zvýšením podielu 

doktorandov a postdoktorandov a na internacionalizácii vedeckého tímu na ústave. Cieľom je aj 

zníženie nehomogénneho príspevku jednotlivých vedeckých pracovníkov, stimulovanie publikovania 

v špičkových časopisoch a obmedzenie publikovania v časopisoch v 3. a 4. kvartile. 

ÚPo SAV dlhodobo smeruje výskum k aplikáciám v spolupráci so slovenskými (VIPO a.s. 

Partizánske, Novplasta, s.r.o. Šenkvice, Chemitex s.r.o. Žilina) aj zahraničnými partnermi (BASF SE 

Nemecko, Otsuka Pharmaceutical Factory Inc.). Tieto spolupráce, v ktorých ústav poskytuje svoje 

vedomosti a expertízu vyústili do viacerých spoločných publikácií vo vysokoimpaktovaných 

vedeckých periodikách ako aj k podaniu patentových prihlášok a úžitkových vzorov. Tieto spolupráce 

dávajú podklad k neskoršiemu vytváraniu spinoffov a startupov. Očakáva sa, že súčasná 

transformácia na v. v. i. poskytne podmienky pre stimulovanie vytvárania spinoff a startup firiem, 

ktoré budú v súlade s identifikovanými produktami a službami vyplývajúcimi z expertíznych aktivít 

ÚPo SAV. V súčasnosti však aktivity k založeniu spinoffov a startupov nie sú na ústave adekvátne 

zabezpečené vedomosťami, externými podmienkami, skúsenosťami a poradenstvom. Na ÚPo SAV 

už druhý rok funguje Rada pre externú komunikáciu, ktorá má za úlohu prehlbovať na ústave výskum 

orientovaný aplikačne, čo realizuje prezentovaním výskumu a najnovších vedeckých výstupov ústavu 

medzi firmami a v priemyselnom sektore na rôznych stretnutiach, workshopoch alebo 

prostredníctvom médií či sociálnych sietí. V rámci zlepšenia podmienok na uskutočňovanie 

vedeckého výskumu a tým aj možností poskytovať expertízu sa ÚPo SAV snaží zabezpečiť potrebné 

prístrojové vybavenia a zabezpečiť finančnú podporu z národných a medzinárodných grantových 

agentúr. 

Na ústave prebieha veľa spoluprác so zahraničnými vedecko-výskumnými pracoviskami a 

inštitúciami, ktoré sú finančne pokryté množstvom projektov, ako sú HORIZON 2020, ERA-NET, 

ERDF, COST, MAD a rôzne bilaterálne projekty, ale sú tu aj neformálne spolupráce, ktoré vyústili 

do mnohých vedeckých publikácií a v budúcnosti môžu viesť k získaniu nových medzinárodných 

projektov. Takisto konzorciá zoskupené v COST projektoch majú tendenciu uchádzať sa o ďalšie 

významné medzinárodné projekty. Takéto zahraničné kontakty sú tiež užitočné pri získavaní 

finančných dotácií pre postdoktorandov na pokrytie ich dlhodobých zahraničných stáži. V roku 2021 

boli za ústav podané tri HORIZON projekty a sedem EÚ projektov. Intenzívnejšiemu zapájaniu sa 

do EÚ projektov bráni nižšie zastúpenie vedeckých pracovníkov vo veku 50-65 rokov, to znamená, 

že chýbajú vedeckí pracovníci s dostatkom kontaktov a skúseností. Súčasná generácia samostatných 
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vedeckých pracovníkov, ktorí sú vo veku 35-50 rokov, zatiaľ získava skúsenosti s medzinárodnými 

spoluprácami zapájaním sa do COST programov a bilaterálnych projektov. Táto aktivita by sa mala 

v nasledujúcich rokoch pretaviť aj do podávania EU projektov. 

 

5.3. Aktualizácia Akčného plánu organizácie v roku 2021 

 

V roku 2021 nedošlo k aktualizácií Akčného plánu, keďže odporúčania Externej rady 

riaditeľov sa prelínajú s cieľmi vytýčenými v Akčnom pláne a Akčný plán ÚPo SAV sa javí byť aj v 

súčasnej dobe aktuálny. Toto môže byť považované aj za prekvapujúce vzhľadom na čas a 

podmienky, kedy bol tvorený. Keďže sa v priebehu uplynulých rokov externé podmienky vo 

financovaní a organizovaní vedy na Slovensku fakticky nezmenili, je možné zvážiť zreálnenie plánov 

formulovaných v súčasnom Akčnom pláne. V roku 2022 je plánované stretnutie Externej rady ako aj 

ďalšia akreditácia ústavov SAV, kde na základe získanej spätnej väzby bude priestor na aktuálnejší 

pohľad na výkonnosť a ambície Ústavu polymérov SAV. Aktualizáciu si vyžiada aj prechod ústavu 

na verejnú výskumnú inštitúciu, ktorý so sebou prináša nové špecifiká a ich implementácia si vyžiada 

systematický prístup. 

Dôležité úlohy, na ktoré je potrebné sa v najbližšej dobe zamerať a vzhľadom na dlhodobú 

diskusiu je potrebné sa im začať aj intenzívne venovať sú nasledovné: 

 zviditeľňovať expertízu v rámci identifikovaných nosných tém ústavu: a) identifikovať 

výzvy EÚ a ŠF projektov, do ktorých by sa ústav mohol zapojiť; b) prezentovať expertízu v 

týchto témach na hlavnej webstránke ústavu a výskumných Search Partner portáloch, 

 identifikovať výsledky a expertízy vhodné pre aplikácie a ich následne zviditeľňovanie cez 

média a stretnutia so súkromným sektorom; identifikovať výsledky, ktoré by mohli byť 

zvažované pre zriadenie startupov; zabezpečiť školenie k postupom zriadenia startupov a 

následne zaviesť pravidlá a presné postupy pre ich zriaďovanie, 

 pravidelne diskutovať o možnostiach identifikácie najnovších výskumných trendov a 

možnostiach zapojenia oddelení na základe ich expertíz do takýchto tém už v ich počiatku; 

snažiť sa, v súvislosti so zabezpečením excelentného výskumu, o vytváranie 

multidisciplinárnych skupín schopných zapojiť sa do veľkých medzinárodných projektov, 

 uskutočniť prvé kroky k zavedeniu prednášok/prednáškových blokov pre doktorandov, 

 začať sa intenzívne venovať zabezpečovaniu školení tzv. mäkkých zručností pre 

doktorandov, 

 zaviesť online semináre/prednášky domácich a zahraničných expertov, 

 organizovať medzinárodné konferencie so širším zameraním 
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6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami a inými subjektmi v oblasti vedy 

a techniky, okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4  

  

 

6.1. Spoločné pracoviská organizácie  

 

6.1.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)  

     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU     

Oblasť spolupráce: Zmluva o spolupráci s EVI na uskutočňovaní doktorandských študijných 

programov     

Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené):      
Začiatok spolupráce: 2020     

Zhodnotenie: Podieľanie sa ÚPo SAV ako EVI na uskutočňovaní nasledovných doktorandských 

študijných programov akreditovaných na FCHPT STU: fyzikálna chémia, študijný odbor chémia; 

organická chémia, študijný odbor chémia; makromolekulová chémia, študijný odbor chémia;  

technológia polymérnych materiálov, študijný odbor chemické inžinierstvo a technológie; v dennej a 

externej forme, v slovenskom a anglickom jazyku      

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Prírodovedecká fakulta UK     

Oblasť spolupráce: Rámcová dohoda o spolupráci s EVI Ústav polymérov SAV pri podieľaní sa 

na uskutočňovaní doktorandských študijných programov fyzikálna chémia, organická chémia     

Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené):      

Začiatok spolupráce: 2020     

Zhodnotenie: Predmetom dohody je spolupráca zúčastnených strán pri realizácii doktorandského 

štúdia v študijných programoch fyzikálna chémia a organická chémia v dennej a externej forme v 

slovenskom a anglickom jazyku      

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Technická univerzita Liberec, Česká republika     

Oblasť spolupráce: Od dizajnu k funkčným materálom - dohoda o vzájomnej spolupráci     

Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené):      

Začiatok spolupráce: 2015     

Zhodnotenie: Alena Opálková Šišková z ÚPo SAV s J. Frajovou (TUL) v rámci projektu Nano-Art 

spolupracuje pri využití moderných technológií pri dizajnovaní objektov úžitkového umenia a v 

oblasti šperkárstva a odevníctva. Z tejto spolupráce, ktorá trvá nepretržite od roku 2015, vznikajú 

nielen dizajnérske kúsky vystavované na národných ale aj medzinárodných výstavách, ale aj materiál 

určený pre praktické aplikácie. Materiál je zaradený do knižnice materiálov v Slovenskom centre 

dizajnu v Bratislave a v Materi´O v Prahe. Nanovlákenný material na báze PET odpadu si hľadá svoje 

uplatnenie v odevníctve, dizajne, umení ale predovšetkým v priemyselných oblastiach ako je filtrácia 

a osobná ochrana. Pri filtračných aplikáciách sa rozšírila spolupráca: s Dr. Hruzom z Ústavu pro 

nanomateriály, pokročilé technológie a inovace  TUL, sa využívajú expertízy merania filtračnej 

účinnosti a paropriepustnosti.      

   
Pozn.: uvádzajte len tie spolupráce, na ktoré má organizácia zmluvu resp. memorandum o zriadení spoločného 

pracoviska, resp. o vzájomnej spolupráci v konkrétnej oblasti výskumu  
 

6.1.2. Spoločné pracoviská s inými organizáciami SAV  

     

Názov organizácie: Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV     

Oblasť spolupráce: Zmluva o spoločnom pracovisku     

Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené): ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2019     
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Zhodnotenie: Modifikovali sa rôzne typy (nano)častíc funkčnými polymérmi za účelom získania 

hybridných materiálov a kompozitov so špecifickými vlastnosťami, ako napr. vodivosť, odozva na 

magnetické pole alebo možnosť fototochemického sieťovania. Optimalizovali sa podmienky 

modifikácie Si-wafrov rôznymi polymérmi využitím fotoATRP pričom sa získal povrch, na ktorý sa 

neadherovali bunky. Pripravili sa polymérne konjugáty s liečivami. Rýchlosť uvoľňovania liečiva 

závisela od pH prostredia, pričom pH > 8 signifikantne urýchľovalo uvoľnenie liečiv zo štruktúry 

konjugátu. Gradientové kopolyméry, pripravené v predchádzajúcom období, sa využili na 

enkapsuláciu hypericínu, ktorý sa využíva vo fotodynamickej terapii pri liečbe niektorých typov 

nádorov.      

       

Názov organizácie: Fyzikálny ústav SAV     

Oblasť spolupráce: Zmluva uzatvorená medzi partnermi projektu Centrum aplikovaného výskumu 

nanočastíc     

Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené): ÚPo SAV, Spoločné laboratórium FÚ SAV a 

ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2010     

Zhodnotenie: Realizácia meraní na prístrojoch: zariadenie PCS na meranie veľkosti častíc, glove-

box s inertnou atmosférou, chemická membránová pumpa a centrifúga.      

   
Pozn.: uvádzajte len tie spolupráce, na ktoré má organizácia zmluvu resp. memorandum o zriadení spoločného 

pracoviska, resp. o vzájomnej spolupráci v konkrétnej oblasti výskumu  
 

6.2. Spoločné pracoviská organizácie s inými inštitúciami mimo SAV a VŠ  
     

Názov inštitúcie: Centrum Materialow Polimerowych i Wenglowych Polskiej Akademie Nauk v 

Zabrze     

Oblasť spolupráce: Vytvorenie spoločného slovensko-poľského laboratória      

Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené): ÚPo SAV, SYNADPOL - Laboratórium syntézy 

a charakterizácie progresívnych polymérových a biopolymérových materiálov     

Začiatok spolupráce: 2008     

Zhodnotenie: Cieľom laboratória je integrácia a zdieľanie spoločného vedeckého priestoru v oblasti 

biokompatibilných a biodegradovateľných polymérnych materiálov, ako aj využitie týchto 

materiálov v biologických a medicínskych aplikáciách. Spolupracuje sa pri podávaní 

medzinárodných projektov, v rámci mobility pracovníkov, doktorandov a post doktorandských 

pobytov.      

   
Pozn.: uvádzajte len tie spolupráce, na ktoré má organizácia zmluvu resp. memorandum o zriadení spoločného 

pracoviska, resp. o vzájomnej spolupráci v konkrétnej oblasti výskumu  
 

 

6.3. Spoločné projekty s univerzitami a ostatnými inštitúciami mimo SAV  
     

Názov projektu: Pokročilé inžinierstvo a výskum aerogélov pre environmentálne vedy a vedy o 

živej prírode     

Agentúra: COST     

číslo projektu: COST Action CA18125     

Spolupracujúce inštitúcie: 37 inštitúcií     

Koordinátor projektu: Carlos A. Garcia Gonzalez - Universidad de Santiago de Compostela, 

Spain, Igor Lacík - ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2019 

Koniec spolupráce: 2023 

Zhodnotenie: Plánované aktivity pozastavené kvôli Covid-19.      
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Názov projektu: Preparation of hydrogel via dual ionic and supramolecular crosslinking by 

introducing the merocyanine group on alginate backbone and its complexation with cucurbit[8]urile.      

Agentúra: neformálna spolupráca/ Abolfazl Heydari     

číslo projektu:      
Spolupracujúce inštitúcie: Aix-Marseille University France - A. Kermagoret     

Koordinátor projektu:      
Začiatok spolupráce: 2019 

Koniec spolupráce: 2021 

Zhodnotenie: 1 odoslaná publikácia      

         

Názov projektu: Európska sieť pre prepojenie výskumu a inovácií v pokročilom a inteligentnom 

textile.      

Agentúra: COST     

číslo projektu: CA17107     

Spolupracujúce inštitúcie: Catalan Technical Textiles Cluster Spain + 52 inštitúcií z 28 krajín     

Koordinátor projektu: A.D. Domingo - CTTC, Anita Andicsová Eckstein - ÚPo SAv     

Začiatok spolupráce: 2017 

Koniec spolupráce: 2022 

Zhodnotenie: 1 spoločná karentovaná publikácia      

         

Názov projektu: Funkčné polyméry pre prípravu vysoko-účinných materiálov.      

číslo projektu: MAD SAV-PAV     

Spolupracujúce inštitúcie: Center for Molecular and Macromolecular Studies PAS Lodz, Poland     

Koordinátor projektu: Martin Danko - ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2019 

Koniec spolupráce: 2021 

Zhodnotenie:       

         

Názov projektu: Prediktívna štúdia bioaktívnych materiálov získaných elektrostatickým 

zvlákňovaním v podmienkach kompostovania     

číslo projektu: MAD SAV-PAV     

Spolupracujúce inštitúcie: Centre of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Sciences     

Koordinátor projektu: Alena Opálková Šišková - ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2019 

Koniec spolupráce: 2021 

Zhodnotenie: 1 kapitola v monografii, 1 spoločná karentovaná publikácia      

         

Názov projektu: LiBASED: Hybridné zariadenie batéria-superkapacitor na báze Li-iónov      

číslo projektu: M-ERA.NET 2/2019/966/LiBASED      

Spolupracujúce inštitúcie: Centrum polymerních systémů, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 

Sabanci University, Nanotechnology Research and Application Center SUNUM, Tuzla, Istanbul, 

Turkey     

Koordinátor projektu: P. Saha UTB Zlín, Mária Omastová ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2020 

Koniec spolupráce: 2023 

Zhodnotenie: 1 karentovaná publikácia, + príspevok na konferencii NANOCON 2021      

    

 

      

Názov projektu: Implantovateľné polymérne nosiče liečiv založené na duálnom nekovalentnom a 

kovalentnom sieťovaní so samosceľovacími vlastnosťami.     

Agentúra: MAD     
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číslo projektu:      

Spolupracujúce inštitúcie: Department of Pharmaceutical Technology, Hacettepe University 

Turkey     

Koordinátor projektu: Abolfazl Heydari - ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2021 

Koniec spolupráce: 2022 

Zhodnotenie:       

         

Názov projektu: Príprava a štúdium polymérnych gélov s využitím v ochrane kultúrneho dedičstva     

Agentúra: VEGA     

číslo projektu: VEGA 1/0602/19     

Spolupracujúce inštitúcie: FCHPT STU Bratislava     

Koordinátor projektu: Milena Reháková - FCHPT STU, Juraj Kronek - ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2019 

Koniec spolupráce: 2022 

Zhodnotenie: J. Kronek konzultant DP Z. Vargovej,1 karentovaná publikácia      

         

Názov projektu: Pokročilá fotochemicky indukovaná radikálová polymerizácia s prenosom atómu 

tolerantná k prítomnosti kyslíka.      

Agentúra: APVV     

číslo projektu: APVV-19_0338     

Spolupracujúce inštitúcie: FCHPT STU Bratislava, CEMEA     

Koordinátor projektu: Jaroslav Mosnáček     

Začiatok spolupráce: 2020 

Koniec spolupráce: 2024 

Zhodnotenie: 6 karentovaných publikácií      

         

Názov projektu: Výskyt mikroplastov a vybraných mikropolutantov v povrchových a pitných 

vodách Slovenska a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov.      

Agentúra: APVV     

číslo projektu: APVV-19-0250     

Spolupracujúce inštitúcie: FCHPT STU Bratislava, PriF UK Bratislava     

Koordinátor projektu: Tomáš Mackuľak FCHPT, Dmitrij Bondarev - ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2020 

Koniec spolupráce: 2024 

Zhodnotenie: 1 pripravovaná publikácia      

         

Názov projektu: Preparation of implantable drug delivery systems in the acute and adjuvant 

treatment of breast cancer     

Agentúra: neformálna spolupráca / Abolfazl Heydari     

číslo projektu:      

Spolupracujúce inštitúcie: Hacettepe University in Turkey - E. Bilensoy     

Koordinátor projektu:      

Začiatok spolupráce: 2020 

Zhodnotenie: 2 odoslané spoločné projekty      

         

Názov projektu: KOREKAS: Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových 

biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu chemických špecialít, vývoj metód ich 

charakterizácie a bioreaktorové inžinierstvo     

Agentúra: APVV     

číslo projektu: APVV-20-0272     

Spolupracujúce inštitúcie: CHÚ SAV, FCHPT STU Bratislava     
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Koordinátor projektu: CHÚ SAV     

Začiatok spolupráce: 2021 

Koniec spolupráce: 2026 

Zhodnotenie:       
         

Názov projektu: NANO2COM: Pokročilé polymérne kompozity plnené novými 2D nanočasticami      

číslo projektu: M-ERANET-18-414-Nano2Com     

Spolupracujúce inštitúcie: Institute for Mechanics of Materials University of Latvia, Latvia, 

Kaunas, University of Technology, Lithuania     

Koordinátor projektu: Andrey Aniskevich Latvijas Universitate, Mária Omastová ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2018 

Koniec spolupráce: 2021 

Zhodnotenie: 3 karentované publikácie, 1 príspevok na medzinárodnej konferencii      

         

Názov projektu: ENIUS: Európska sieť multidisciplinárneho výskumu na zlepšenie močových 

stentov.     

Agentúra: COST     

číslo projektu: CA COST Action 16217     

Spolupracujúce inštitúcie: Jesus Uson Minimally Invasive Surgery Centre, Spain + cca 40 

inštitúcií     

Koordinátor projektu: Federico Soria - Jesus Uson Minimally Invasive Surgery Centre, Spain,  

Zdeno Špitalský ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2017 

Koniec spolupráce: 2021 

Zhodnotenie: 1 pripravovaná kapitola v monografii      

         

Názov projektu: Hypomat: Polymérne materiály na báze poly(2-alkyl-oxazolínov) a 

polyfosfazénov s nastaviteľnou termosenzitivitou a biodegradáciou.     

Agentúra: APVV     

číslo projektu: APVV-SK-AT-20-0025     

Spolupracujúce inštitúcie: JKU Linz, Rakúsko     

Koordinátor projektu: Juraj Kronek     

Začiatok spolupráce: 2021 

Koniec spolupráce: 2022 

Zhodnotenie:       

         

Názov projektu: Nano2Day: Multifunkčné polymérné kompozity dopované novými 2D 

nanočasticami pre pokročilé aplikácie      

číslo projektu: H2020-MSCA-RISE-2017, Proposal number 777810     

Spolupracujúce inštitúcie: Latvijas Universitate + 10 inštitúcií z 8 krajín     

Koordinátor projektu: Andrey Aniskevich Latvijas Universitate, Mária Omastová ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2018 

Koniec spolupráce: 2022 

Zhodnotenie: 1 karentovaná publikácia, 2 príspevky na medzinárodnej konferencii      

         

Názov projektu: En-ActivETICS: Kompozitný systém pre energeticky aktivované tepelné izolácie      

číslo projektu: M-ERA.NET Call 2018     

Spolupracujúce inštitúcie: Lodz University of Technology Poland, Tallinn University of 

Technology Estonia, Sto Sp. z o.o Poland     

Koordinátor projektu: Dariusz Heim Lodz University of Technology, Ivan Chodák UPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2019 

Koniec spolupráce: 2022 
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Zhodnotenie: 2 konferenčné príspevky, 1 karentovaná publikácia      

         

Názov projektu: MICROPAN: Cielený dizajn hydrogélových mikrokapsúl pre imunitnú ochranu 

pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky.      

Agentúra: APVV     

číslo projektu: APVV-18-0480     

Spolupracujúce inštitúcie: Medzinárodné laserové centrum Bratislava, FÚ SAV     

Koordinátor projektu: Igor Lacík - ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2019 

Koniec spolupráce: 2023 

Zhodnotenie: 5 karentovaných publikácií, 1 pozvaný príspevok na medzinárodnej konferencii      

         

Názov projektu: Polymérne adaptovateľné siete smerom k výrobe vysoko výkonných materiálov.     

Agentúra: JRP     

číslo projektu: SAS-MOST JRP 2019/07     

Spolupracujúce inštitúcie: National Sun Yat-Sen University, Taiwan     

Koordinátor projektu: Martin Danko - ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2020 

Koniec spolupráce: 2022 

Zhodnotenie: 3 karentované publikácie, 1 príspevok na 73. Zjazde chemikov      

         

Názov projektu: EsSENce: Vysokovýkonné kompozitné materiály na báze uhlíka s inteligentnými 

vlastnosťami pre pokročilé senzorické aplikácie     

Agentúra: COST     

číslo projektu: COST CA 19118     

Spolupracujúce inštitúcie: National Technical University, Athens, Greece + cca 33 inštitúcií     

Koordinátor projektu: Costas Charitidis NTU Athens, Mária Omastová ÚPo Sav     

Začiatok spolupráce: 2020 

Koniec spolupráce: 2024 

Zhodnotenie:       
         

Názov projektu: Európske fórum pre pokročilé postupy     

Agentúra: COST     

číslo projektu: COST CA 18136     

Spolupracujúce inštitúcie: Norwegian University of Science and Technology, Norway + cca 37 

inštitúcií      

Koordinátor projektu: Florian Schneider - Norwegian University of Science and Technology, 

Silvia Podhradská - ÚPo SAV         

Začiatok spolupráce: 2019 

Koniec spolupráce: 2023 

Zhodnotenie: 1 prezentácia na medzinárodnej konferencii, 1 karentovaná publikácia      

         

Názov projektu: Dobre definované funkčné polyméry.      

Agentúra:      
číslo projektu: MAD SK-HU     

Spolupracujúce inštitúcie: Polymer Chemistry Research Group, HAS Budapest     

Koordinátor projektu: Jaroslav Mosnáček - ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2019 

Koniec spolupráce: 2022 

Zhodnotenie: V rámci projektu sa študovala príprava častíc pomocou emulznej polymerizácie a 

amfifilných nanoštruktúr pomocou fotopolymerizáciou indukovanému samousporiadávaniu.       
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Názov projektu: CompMXCarb: Nové polymérne kompozity na báze MXénov a uhlíkových 

nanoplnív     

Agentúra: APVV     

číslo projektu: APVV- SK-BY-RD-19-0011      

Spolupracujúce inštitúcie: Research Institute for Physical Chemical Problems of the Belarusian 

State University     

Koordinátor projektu: Matej Mičušík - ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2019 

Koniec spolupráce: 2022 

Zhodnotenie: 1 karentovaná publikácia, 1 príspevok na konferencii NANOCON 2021      

         

Názov projektu: MERF: Matica pre uhlíkové epoxidové lamináty so zníženou horľavosťou     

Agentúra:      

číslo projektu: M-ERA.NET Call 2019     

Spolupracujúce inštitúcie: SYNPO a.s. Pardubice, Masarykova Univerzita v Brne, University of 

Latvia     

Koordinátor projektu: Edita Matysová SYNPO a.s., Zdeno Špitalský ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2020 

Koniec spolupráce: 2023 

Zhodnotenie: 1 príspevok na 73. Zjazde chemikov      

         

Názov projektu: EPIC: Európske partnerstvo pre zlepšené kompozity     

Agentúra:      

číslo projektu: M-ERA.NET Call 2018     

Spolupracujúce inštitúcie: SYNPO, akciová společnost Pardubice; Ústav fyzikální elektroniky, 

Masarykova univerzita Brno     

Koordinátor projektu: Vladimír Špaček SYNPO a.s., Matej Mičušík ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2019 

Koniec spolupráce: 2022 

Zhodnotenie: 1 konferenčný príspevok       

         

Názov projektu: Preparation of nanocomposite hydrogel for drug delivery systems      

Agentúra: neformálna spolupráca/ Abolfazl Heydari     

Spolupracujúce inštitúcie: Tabriz University in Iran - H. Namazi     

Koordinátor projektu:      

Začiatok spolupráce: 2019 

Koniec spolupráce: 2021 

Zhodnotenie: 2 spoločné publikácie      

         

Názov projektu: Výskum možností experimentálnej prípravy aktívneho topologického skla     

Agentúra: APVV     

číslo projektu: SK-AT-20-0011     

Spolupracujúce inštitúcie: TU Viedeň     

Koordinátor projektu: Dušan Račko     

Začiatok spolupráce: 2021 

Koniec spolupráce: 2022 

Zhodnotenie: 1 karentovaná publikácia      

         

Názov projektu: Vplyv mikroštruktúry a dynamiky na sieťovanie a vlastnosti vytvrdených 

polymérov.      

Agentúra: VEGA     

číslo projektu: VEGA 2/0029/20     
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Spolupracujúce inštitúcie: TU Viedeň - R. Liska     

Koordinátor projektu: H. Švajdlenková - ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2020 

Koniec spolupráce: 2022 

Zhodnotenie: 3 konferenčné príspevky, 1 karentovaná publikácia, 1 odoslaná publikácia, 1 patent      

         

Názov projektu: Biotechnologická príprava bioplastov na báze PHA s programovaným 

uvoľňovaním biopolyméru a možnosti jeho využitia.      

Agentúra: APVV     

číslo projektu: APVV-18-0420     

Spolupracujúce inštitúcie: UCM Trnava - Fakulta prírodných vied     

Koordinátor projektu: Martin Danko - ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2019 

Koniec spolupráce: 2023 

Zhodnotenie: 6 karentovaných publikácií, 1príspevok na 73. Zjazde chemikov      

         

Názov projektu: Potenciálne riziko nanočastíc kovov a oxidov kovov používaných v 

nanomedicíne: vplyv na reprodukčný a imunitný systém a mozog.      

Agentúra: APVV     

číslo projektu: APVV-15-0296     

Spolupracujúce inštitúcie: ÚEE SAV, LF UK Bratislava, Ústav lekárskej chémie, biochémie a 

klinickej biochémie, Fakulta prír. vied UKF v Nitre     

Koordinátor projektu: Soňa Scsuková ÚEE SAV, Jozef Kollár ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2021 

Koniec spolupráce: 2021 

         

Názov projektu: Európska sieť chemikálií a materiálov na báze furánu pre udržateľný rozvoj.     

Agentúra: COST     

číslo projektu: CA18220     

Spolupracujúce inštitúcie: University of Aveiro, Portugal + 40 inštitúcií z 27 krajín     

Koordinátor projektu: Andreia Sousa - Portugal, Jaroslav Mosnáček - ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2019 

Koniec spolupráce: 2023 

Zhodnotenie: DP Katarína Šulíková z FCHPT a DP Romana Knihová Z FCHPT      

         

Názov projektu: Európske topologické interdisciplinárne pôsobenie         

Agentúra: COST     

číslo projektu: COST CA17139     

Spolupracujúce inštitúcie: University of Trento, Italy + cca 50 inštitúcií         

Koordinátor projektu: Luca Tubiana - University of Trento, Italy, Dušan Račko - ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2018 

Koniec spolupráce: 2023 

Zhodnotenie: 3 karentované publikácie, 1 konferenčný príspevok      

         

Názov projektu: PlasticFreeDanube.: Odpad z makro plastov v a pozdĺž Dunaja     

Spolupracujúce inštitúcie: Univerzita prírodných zdrojov a života vo Viedni - BOKU, viadonau , 

Donauauen, RepaNet o.z.      

Koordinátor projektu: Gudrun Obersteiner-BOKU, Mária Omastová ÚPo SAV     

Začiatok spolupráce: 2018 

Koniec spolupráce: 2021 

Zhodnotenie: Správy z jednotlivých úloh, popularizačné a vzdelávacie akcie, popularizačné články      
Pozn.: uviesť konkrétne spoločné aj bilaterálne projekty na základe platnej zmluvy o spolupráci  
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6.4. Iné typy spoločných aktivít s inštitúciami mimo SAV  

     

A. Opálková Šišková sa venovala v spolupráci s A. Eckstein, M. Bučkovou (UMB), J. Rydz a W. 

Sikorskou (CMPW PAN) testovaniu materiálov určených ako nosiče biocídnych prvkov pre aplikáciu 

v potravinárstve ako obalových materiálov a v medicíne      

       

A. Opálková Šišková skúmala možnosti recyklácie agro-potravinárskych odpadov pre aplikácie v 

automobilovom priemysle a v menežmente odpadových vôd v spolupráci s kolegami z UMMS a 

Cukurova University      

       

A. Opálková Šišková v spolupráci s J.Frajovou a J. Hrúzou (TU Liberec), K. Mosnáčkovou, M. 

Bučkovou (UMB), K. Kozics (BMC SAV) a A. Eckstein sa venovala recyklácii plastov na báze PET 

a príprave nanovlákenných kompozitných membrán rPET/hodvábny fibroín, príprave 

nanovlákenných kompozitných membrán PLA/PHB/hodvábny fibroín pomocou elektrostatického 

zvlákňovania. Membrány boli testované za účelom využitia vo filtrácii.      

       

A. Vykydalová a J. Rychlý v spolupráci s FCHPT STU ( V. Brezová, I. Šurina) zistili koreláciu medzi 

intenzitou ESR signálu a obsahom uhlíka a vodíka uhlíkatých zvyškov z dreva smreku, dubu a brezy 

spáleného za definovaných teplotných podmienok v kónickom kalorimetri. Táto analýza by mohla 

pomôcť pri skúmaní požiaroviska drevených stavieb ako primárneho miesta iniciácie požiaru.      

       

I. Novák v neformálnej spolupráci s Drevárskou fakultou TU vo Zvolene sa podieľa na skúmaní 

povrchových a dhéznych vlastnostiach dýh na báze kyseliny polymliečnej a ich adhéznych spojov s 

drevom      

       

J. Rychlý a A. Vykydalová pokračujú v spolupráci s TU Žilina v štúdiu horľavosti tropických drevín 

na kónickom kalorimetri. Tieto majú v porovnaní s miestnymi drevinami vyššiu tvrdosť a nízku 

nasiakavosť vodou. To sa prejavuje pri horení, vyššej hmotnosti tvoriaceho sa uhlíkatého zvyšku a 

množstve vznikajúceho dymu.      

       

M. Danko v spolupráci s Vinca Institute v Srbsku pracoval na spektrálnej charakterizácii uhlíkových 

kvantových bodiek CQD. Ich výrazná fluorescencia alebo naopak schopnosť tvorby nežiarivých 

tripletných stavov ako aj vysoká svetelná stabilita sa využíva na bunkové značenie a antibakteriálne 

vlastnosti cez tvorbu singletného kyslíka      

       

M. Ilčíková sa v skupine doc. A. Mráčka (UFMI na FT University T. Bati ve Zlíne) zapojila do 

výskumu materiálov vhodných pre 3D biotlač stafoldov. Cieľom je vyvinúť materiál na bázi 

odpadového kolagénu, ktorý bude možný tlačiť v prítomnosti buniek       

       

Z. Benková, T. Hrivnák v spolupráci s M. Blaškom (FunGlass, Trenčianska Univerzita A. Dubčeka) 

začali s testovaním hybridného kvantovo-mechanického a molekulovo-mechanického prístupu 

vhodného na štúdium grafén oxidu v prítomnosti polyvinylacetátu alebo polyvinylalkoholu      
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7. Aplikácia výsledkov výskumu v spoločenskej a hospodárskej praxi  

  

 

7.1. Výsledky výskumu organizácie aplikované v spoločenskej a hospodárskej praxi  

     

Výsledok výskumu: Biologicky degradovateľné bioplasty     

Kto využíva výsledok: PANARA s.r.o.     

Rok využívania od: 2011     

Rok využívania do:     

Projekt:      

Rok vytvorenia výsledku: 2011     

Autori výsledku: Alexy Pavol, Chodák Ivan, Bakoš Dušan, Bugaj Peter, Pavlačková Miroslava, 

Tomanová Katarína, Benovič František, Plavec Roderik, Mihalík Michal, Botošová Monika      

       

Výsledok výskumu: Polymérne kompozity pre 3D tlač     

Kto využíva výsledok: MYMEDIA, s.r.o.      

Rok využívania od: 2017     

Rok využívania do:     

Projekt: VEGA 2/0093/16     

Rok vytvorenia výsledku: 2017     

Autori výsledku:  Špitálsky Zdenko, Kováčová Mária, Ďuriš Vojtech, Vysopal Marek, Svoboda 

Peter      

       

Výsledok výskumu: Kompozitný sorbent na odstraňovanie kontaminantov z vôd     

Kto využíva výsledok: AQUA+TECH SPECIALTIES SA.      

Rok využívania od: 2018     

Rok využívania do:     

Projekt:      

Rok vytvorenia výsledku: 2013     

Autori výsledku: Novák Ivan, Berek Dušan, Munka Karol, Varga Stanislav, Karácsonyová Monika      

   

7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)  

     

Názov/účel kontraktového výskumu: Analýza DSC     

Zadávateľ výskumného kontraktu: PeWaS s.r.o.     

Začiatok spolupráce: 2021     

Ukončenie spolupráce: 2021     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 1150  

     

Názov/účel kontraktového výskumu: Analýza epoxidových úlomkov     

Zadávateľ výskumného kontraktu: NAFTA a.s     

Začiatok spolupráce: 2021     

Ukončenie spolupráce: 2021     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 150  

     

Názov/účel kontraktového výskumu: Analýza povrchov kompozitných materiálov     

Zadávateľ výskumného kontraktu: Univerzita T. Bati ve Zlíne, ČR     

Začiatok spolupráce: 2021     

Ukončenie spolupráce: 2021     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 3500  
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Názov/účel kontraktového výskumu: Analýza povrchov materiálov pre elektródy     

Zadávateľ výskumného kontraktu: CPS UTB Zlín     

Začiatok spolupráce: 2021     

Ukončenie spolupráce: 2021     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 3000  

     

Názov/účel kontraktového výskumu: Analýza vzoriek     

Zadávateľ výskumného kontraktu: InterTriboDia s.r.o.     

Začiatok spolupráce: 2021     

Ukončenie spolupráce: 2021     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 100  

     

Názov/účel kontraktového výskumu: Antimicrobial Carbon Dots     

Zadávateľ výskumného kontraktu: AIMPLAS Spain     

Začiatok spolupráce: 2021     

Ukončenie spolupráce: 2021     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 3000  

     

Názov/účel kontraktového výskumu: Empty capsule characterization of the new GMP lot of 

alginate BP-1711-20     

Zadávateľ výskumného kontraktu: Otsuka Pharmaceutical Factory Inc. Japan, R&D kontrakt     

Začiatok spolupráce: 2021     

Ukončenie spolupráce: 2021     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 14630  

     

Názov/účel kontraktového výskumu: Kinetic coefficients and models for polymerization processes: 

co- and terpolymerization studies in water, alcohols and their mixrures     

Zadávateľ výskumného kontraktu: BASF SE Ludwigshafen Germany, R&D kontrakt     

Začiatok spolupráce: 2021     

Ukončenie spolupráce: 2021     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 39500  

     

Názov/účel kontraktového výskumu: Lepidlo Elektropol      

Zadávateľ výskumného kontraktu: SOS Elektronic, s.r.o.     

Začiatok spolupráce: 2021     

Ukončenie spolupráce: 2021     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 440  

     

Názov/účel kontraktového výskumu: Meranie a vyhodnocovanie vzoriek na GPC     

Zadávateľ výskumného kontraktu: VÚCHT a.s. Bratislava     

Začiatok spolupráce: 2021     

Ukončenie spolupráce: 2021     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 200  

     

Názov/účel kontraktového výskumu: Meranie horľavosti na konickom kalorimetri     

Zadávateľ výskumného kontraktu: Sladovňa SESSLER s.r.o.     

Začiatok spolupráce: 2021     

Ukončenie spolupráce: 2021     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 346  

     

Názov/účel kontraktového výskumu: Skúšky tepelnej a elektrickej vodivosti materiálov     

Zadávateľ výskumného kontraktu: Movychem s.r.o.     
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Začiatok spolupráce: 2021     

Ukončenie spolupráce: 2021     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 550  

     

Názov/účel kontraktového výskumu: Stanovenie horľavosti na kónickom kalorimetri     

Zadávateľ výskumného kontraktu: Univerzita Pardubice     

Začiatok spolupráce: 2021     

Ukončenie spolupráce: 2021     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 400  

     

Názov/účel kontraktového výskumu: Syntéza vzoriek     

Zadávateľ výskumného kontraktu: Centrum experimentálnej medicíny SAV     

Začiatok spolupráce: 2021     

Ukončenie spolupráce: 2021     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 2000  

     

Názov/účel kontraktového výskumu: Ústav hydrológie SAV     

Zadávateľ výskumného kontraktu: Príprava vzoriek mikroplastov     

Začiatok spolupráce: 2021     

Ukončenie spolupráce: 2021     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 700  

     

Názov/účel kontraktového výskumu: Výskum modifikácií receptúr na báze gumového regenerátu z 

produkcie firmy Resumo s.r.o., zameraný na možnosti jeho umiestnenia na trhu     

Zadávateľ výskumného kontraktu: Resumo s r.o. - Jozef Soták, Banská Bystrica     

Začiatok spolupráce: 2021     

Ukončenie spolupráce: 2021     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 1500  

     

Názov/účel kontraktového výskumu: XPS analýza uhlíkových sedimentov      

Zadávateľ výskumného kontraktu: NAFTA a.s     

Začiatok spolupráce: 2021     

Ukončenie spolupráce: 2021     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 250  

     

Názov/účel kontraktového výskumu: XPS merania     

Zadávateľ výskumného kontraktu: Asseco CEIT a.s.     

Začiatok spolupráce: 2021     

Ukončenie spolupráce: 2021     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 100  

     

Názov/účel kontraktového výskumu: XPS merania     

Zadávateľ výskumného kontraktu: CEMEA     

Začiatok spolupráce: 2021     

Ukončenie spolupráce: 2021     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 3250  

     

Názov/účel kontraktového výskumu: XPS merania     

Zadávateľ výskumného kontraktu: SPPP Slovakia s.r.o.     

Začiatok spolupráce: 2021     

Ukončenie spolupráce: 2021     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 100  
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Názov/účel kontraktového výskumu: XPS merania     

Zadávateľ výskumného kontraktu: Trenčianska univerzita A. Dubčeka     

Začiatok spolupráce: 2021     

Ukončenie spolupráce: 2021     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 110  

     

Názov/účel kontraktového výskumu: XPS merania     

Zadávateľ výskumného kontraktu: University of Natural Research Austria     

Začiatok spolupráce: 2021     

Ukončenie spolupráce: 2021     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 80  

     

Názov/účel kontraktového výskumu: XPS merania     

Zadávateľ výskumného kontraktu: Vienna University of Technology     

Začiatok spolupráce: 2021     

Ukončenie spolupráce: 2021     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 180  

 

7.3. Iné formy aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej a hospodárskej praxi  
     

J. Rychlý - Je vytvorený katalóg 50 polymérnych materiálov z tzv. resinkitu pre ich identifikáciu u 

neznámych vzoriek plastov z muzeálnych artefaktov. Katalóg obsahuje testy horľavosti na kónickom 

kalorimetri, výsledky neizotermických tervogravimetrických meraní, DSC štúdiu a 

chemiluminiscenčné merania spolu so stanovenými spalnými teplami.      

       

A. Opálková Šišková v spolupráci s UMB SAV sa venovala multidisciplinárnemu výskumu pri 

reštaurovaní maliarskeho plátna dostupnými technikami.      
       

OKM so SYNPO a.s. Pardubice spolupracuje na riešení 2 projektov MERF a EPIC. Projekty sú 

zamerané na využitie a charakterizáciu retardérov horenia pre epoxidové živice a na výskum a vývoj 

nových hybridných kompozitných materiálov na báze epoxidov a uhlíkových vlákien 

kombinovaných špeciálnych štruktúrovaných molekúl uhlíkových a anorganických nanoštruktúr.      
       

OKM s firmou STO Varšava (dodávateľ stavebných materiálov) analyzuje využitie materiálov s 

fázovou premenou ako prísada do izolácií budov      

       

OKM spolupracuje so španielskou firmou AIMPLAST Valencia, kt. získala regionálny projekt 

DOTMASK, na štúdium výskumu osobných ochranných prostriedkov s vylepšenými 

antimikrobiálnymi vlastnosťami. OKM sa podieľa štúdiom fotodynamických účinkov hydrofóbnych 

kvantových bodiek vyvinutých na OKM, dodá pripravený materiál, poskytne konzultácie ohľadne 

prípravy a pôsobenia materiálu.      

       

OKM v spolupráci s VIPO Partizánske skúma aplikačný potenciál vybraných typov plnív typu 2D v 

elastomérnych kompozitoch.      

       

OKM v spolupráci s firmou Resumo s r.o. Banská Bystrica realizovala práce týkajúce sa podrobnej 

charakterizácie regenerátu a prípravy modelových gumárenských zmesí na báze prírodného kaučuku 

s postupnou náhradou časti kaučuku regenerátom. Okrem preverenia kvality regenerátu a stability 

jeho vlastností na siedmych béčoch suroviny pripravených v časovom rozostupe 18 mesiacov z 

ojazdených pneumatík pre nákladné automobily, podstatným výsledkom bol dôkaz možnosti náhrady 

najmenej 20 % prírodného kaučuku regenerátom, pričom v modelovej zmesi nedošlo k zhoršeniu 

mechanických vlastností.      
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8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a 

iné organizácie  

 

8.1. Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR, ministerstiev SR, orgánoch 

EÚ, EP, NATO a pod.  

 

Tabuľka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch 

EÚ, EP, NATO a pod. 

Meno pracovníka Názov orgánu Funkcia 

 Ing. Igor Lacík, DrSc. Komisia pre obhajoby DrSc. v odbore 

biofyzika 

 člen 

 Pracovná skupina pre doménu Zdravá 

spoločnosť pri MZ SR 

 člen 

 Komisia pre obhajoby DrSc. v odbore 

Makromolekulární chemie ČR 

 člen 

 Komisia pre obhajoby DrSc. v odbore 

Makromolekulová chémia 

 predseda komisie 

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu SR 

 člen Slovenskej komisie pre 

vedecké hodnosti SKVH – 

podskupina odborov vedy a 

techniky: chemické vedy 

 Ministerstvo zdravotníctva SR  člen Vedeckej rady 

 Mgr. Jaroslav Mosnáček, 

DrSc. 

Slovenská akreditačná agentúra   externý posudzovateľ pre 

vysoké školy 

 Komisia pre obhajoby DrSc. v odbore 

Makromolekulární chemie AV ČR 

 člen 

 Ing. Mária Omastová, 

DrSc. 

Komisia pre obhajoby DrSc. v odbore 

Fyzikálna chémia 

 člen 

 SKVH   člen 

 Komisia pre obhajoby DrSc. v odbore 

Makromolekulová chémia 

 člen 

 Ing. Alena Opálková 

Šišková, PhD. 

MŠVVaŠ SR  nezávislý pozorovateľ na 

priebežných oponentúrach 

projektov prijímateľov 

stimulov 

 Mgr. Zdenko Špitálsky, 

PhD. 

NCN - Narodowe Centrum Nauki 

Poland 

 člen medzinárodného 

panelu expertov 

  

8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy  
  

8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO  
 

Tabuľka 8b Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO 

Meno pracovníka Názov orgánu Funkcia 

 Ing. Igor Lacík, DrSc.  Rada APVV pre prírodné vedy  člen 

 Ing. Mária Omastová, 

DrSc. 

Rada APVV pre MVTS  člen 

  

8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s 

Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu 
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9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity  

  

 

9.1.Vedecko-popularizačná činnosť  

 

Tabuľka 9a Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV 

Typ Počet Typ Počet Typ Počet 

prednášky/besedy 3 tlač 1 TV 5 

rozhlas 4 internet 19 exkurzie 0 

publikácie 0 multimediálne nosiče 0 dokumentárne filmy 0 

iné 0     

  

9.2. Vedecko-organizačná činnosť  

 

Tabuľka 9b Vedecko-organizačná činnosť 

Názov podujatia 
Domáca/ 

medzinárodná 
Miesto Dátum konania 

Počet 

účastníkov 

  

9.3. Účasť na výstavách  
      

Názov výstavy: Slovenskí vedci - prístup povolený     

Miesto konania: CVTI SR - 20.9. 2021 - 30.11. 2021     

Dátum: 2021     

Zhodnotenie účasti: Príspevky pre panelovú výstavu, v ktorej je predstavený výber vedeckých 

pracovníkov a popularizátorov vedy a techniky 

Slovenskahttps://vedanadosah.cvti.sk/vystavy/slovenski-vedci-pristup-povoleny/Z ÚPo SAV sú 

predstavené nasledovné osobnosti: Ing. Igor Lacík, DrSc., prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. a Ing. 

Mária Omastová, DrSc.      

   

9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií  

  

Tabuľka 9c Programové a organizačné výbory národných konferencií 

Meno pracovníka Programový Organizačný Programový i organizačný 

 Procházka Michal 1 0 0 

 Spolu 1 0 0 

  

9.5. Členstvo v redakčných radách časopisov  

 

Doc. Ing. Dušan Berek, DrSc.  

 

Chemistry and Chemical Technology (Ukraina) (funkcia: člen edičnej rady) 

International Journal of Polymeric Materials (USA) (funkcia: člen edičnej rady)  

Macromolecules - An Indian Journal (India) (funkcia: člen edičnej rady)  

 

Mgr. Martin Danko, PhD.  

 

International Journal of Molecular Sciences - Macromolecules (funkcia: guest editor 

špeciálneho čísla Stabilization and Degradation of Polymers)  

 

Ing. Anita Eckstein, PhD.  

 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

54 

International Journal of Molecular Sciences - Macromolecules (funkcia: guest editor 

špeciálneho čísla Polymers from Renewable Resources)  

 

 Abolfazl Heydari, PhD.  

 

Frontiers in Bioengineering and Biotechnology and Frontiers in Molecular Bioscience (funkcia: 

guest editor špeciálneho čísla Green Synthesis of Nanomaterials: Cytotoxicity and Drug 

Delivery) 

Polymers (funkcia: guest editor špeciálneho čísla Water-Soluble Chitosan Derivatives-Based 

Materials: From Synthesis to Applications)  

 

Prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.  

 

The Open Macromolecules Journal (TOMACROJ), Bentham Open (funkcia: člen redakčnej 

rady)  

 

Mgr. Mária Kováčová, PhD.  

 

Processes (funkcia: členka Reviewer board)  

 

Mgr. Juraj Kronek, PhD.  

 

General Physiology and Biophysics (funkcia: člen)  

 

Ing. Igor Lacík, DrSc.  

 

Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly (funkcia: člen)  

 

Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.  

 

Frontiers in Materials: Composite Materials (funkcia: review editor ) 

International Journal of Molecular Sciences - Macromolecules (funkcia: guest editor 

špeciálneho čísla Stabilization and Degradation of Polymers) 

International Journal of Molecular Sciences - Macromolecules (funkcia: guest editor 

špeciálneho čísla Polymers from Renewable Resources)  

 

Ing. Igor Novák, PhD.  

 

CHEMagazín (ČR) (funkcia: externý člen edičnej rady) 

Urob si sám (funkcia: člen redakčnej rady)  

 

Ing. Mária Omastová, DrSc.  

 

 ChemZi (funkcia: členka redakčnej rady)  

 

Ing. Alena Opálková Šišková, PhD.  

 

Materials (funkcia: člen Topic board) 

Polymers (funkcia: guest editor špeciálneho čísla Advances in smart textile for health care and 

personal protection)  
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Ing. Dušan Račko, PhD.  

 

Frontiers in Molecular Biophysics (funkcia: review editor) 

Frontiers in Physics (funkcia: review editor) 

MDPI Polymers - sekcia Biopolymers (funkcia: special topics editor)  

 

Mgr. Zdenko Špitálsky, PhD.  

 

Processes (funkcia: guest editor špeciálneho čísla Preparation and Characterization of Hybrid 

Nanocomposites)  

 

9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach  
  

 

Mgr. Martin Danko, PhD.  

 

SCHS (funkcia: predseda výboru odbornej skupiny Polyméry)  

 

RNDr. Agnesa Fiedlerová  

 

SCHS (funkcia: tajomníčka výboru odbornej skupiny Polyméry)  

 

Mgr. Juraj Kronek, PhD.  

 

SCHS (funkcia: Podpredseda odbornej skupiny Polyméry)  

 

Ing. Igor Lacík, DrSc.  

 

Slovenská chemická spoločnosť (funkcia: člen) 

Slovenský národný komitét IUPAC (funkcia: člen)  

 

Ing. Alena Opálková Šišková, PhD.  

 

SNMT - Spoločnosť pre nové materiály a technológie (funkcia: hospodár)  

 

RNDr. Michal Procházka, PhD.  

 

Mladí vedci SAV (funkcia: predseda) 

Slovenská chemická spoločnosť (funkcia: člen výboru Odbornej skupiny Polyméry )  

Slovenská chemická spoločnosť (funkcia: člen predsedníctva )  

 

Mgr. Zdenko Špitálsky, PhD.  

 

Slovenský plastikársky klaster (funkcia: člen prezídia)  
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9.7. Iné dôležité informácie o vedecko-organizačných a popularizačných aktivitách 

 

ÚPo SAV sa snaží vyvíjať významné vedecko-popularizačné aktivity v rôznych médiách v 

zmysle súčasných trendov SAV. Propagácia sa v roku 2021 týkala viacerých vystúpení formou tlače, 

rozhlasu, televízie, internetu, osobných stretnutí a podobne. Výsledky vedeckej a výskumnej činnosti 

ústavu ako aj zameranie riešených projektov boli prezentované pre širokú verejnosť aj tento rok na 

rôznych vedecko-popularizačných podujatiach ako sú Týždeň otvorených dverí SAV, Nextstep 

Science Conference, Európska noc výskumníkov: Navštív svoju školu – Spoznaj svojho vedca, 

Týždeň otvorených dverí ÚPo SAV. Účasť na týchto podujatiach si vyžiadala natočiť viacero 

prezenčných videí, ktoré boli okrem webstránky ÚPo SAV zverejňované aj na sociálnych sieťach 

ústavu (Facebook, Instragram), ktoré spravuje Rada mladých vedcov ÚPo SAV a kde pravidelne 

prispieva informáciami o aktuálnom dianí a novinkách na ústave. Cez projekt PlasticFreeDanube sa 

jeho riešitelia z ÚPo SAV aktívne zapojili do organizovania akcie Zaži čisté rieky, ktorá sa konala na 

Slovensku 3. 6. – 8. 6. 2021 pri príležitosti svetového dňa životného prostredia a svetového dňa 

oceánu. Viaceré tradičné vedecko-popularizačné akcie, ktorých sa ÚPo SAV pravidelne aktívne 

zúčastňuje, alebo ich aj organizuje, ako sú Nájdi v sebe vedca, Jarný vedecký tábor, Letný vedecký 

tábor, Víkend so SAV, či Agrokomplex sa tohto roku pre nepriaznivú situáciu spôsobenú šírením 

ochorenia COVID nekonali. Kvôli nepredvídateľnosti obmedzení vyplývajúcich z týchto opatrení sa 

tiež presunula organizácia tradičných medzinárodných konferencií na rok 2022. 

V roku 2021 pokračovala aj niekoľkoročná spolupráca Ing. Aleny Opálkovej Šiškovej, PhD. 

s Ing. Mgr. Art. Jaroslavou Frajovou (Technická univerzita v Liberci), ktorá vyústila do niekoľkých 

publikácií a účastí na konferenciách. Materiál ALYA s nanomembránou vytvorenou recykláciou PET 

roztoku bol predstavený na výstave Creative Resilience v Paríži, ktorá sa konala 1. 11. 2021. 

K zviditeľneniu ÚPo SAV medzi širokou verejnosťou tiež prispel postup Mgr. Márie 

Kováčovej, PhD. do finále ESET Science Award v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov. 

Mgr. Mária Kováčová, PhD. tiež získala 3. miesto v súťaži o Cenu SAV za výsledky vedecko-

výskumnej práce pre mladých pracovníkov (do 35 rokov) v rámci 2. oddelenia vied. Ing. Igor Novák, 

PhD. bol pozvaný na seminár Významné osobnosti SAV organizovanom pri príležitosti životných 

jubileí vybraných účastníkov. Ing. Monika Majerčíková získala ocenenie „Outstanding Online Short 

Talk Award“ na online konferencii IUPAC-MACRO2020+ (The 48th World Polymer Congress) s 

jej posterom s názvom „Well-Defined Poly(2-isopropenyl-2-oxazoline)s Prepared by ATRP and 

Their Cytotoxic Effect on 3T3 Fibroblasts“. Medzi Nature Index publikácie 2020 ocenené 

Predsedníctvom SAV sa dostali aj dve publikácie ÚPo SAV: V. Raus*, A. Hološ, J. Kronek, J. 

Mosnáček*, Well-Defined Linear and Grafted Poly(2-isopropenyl-2-oxazoline)s Prepared via 

Copper-Mediate Reversible-Deactivation Radical Polymerization Methods. Macromolecules 53, 

2077 (2020) a S. Capponi, F. Alvarez, D. Račko*, Free Volume in a PVME Polymer–Water Solution. 

Macromolecules 53, 4770 (2020). Medzi najlepšími ocenenými prezentáciami na PREVEDA: 

Interaktívnej konferencii mladých vedcov 2021 boli aj príspevky ÚPo SAV: R. Rusková, D. Račko, 

Entropic competition between supercoiled and torsionally relaxed fibers drives chromatin loop 

extrusion (kategória Biofyzika, fyzika, matematické modelovanie a bioštatistika ) a J. Frajová, A. 

Opálková Šišková, K. Mosnáčková, J. Hruza, M. Bučková, A. Opálek, A. Kleinová, A. Eckstein 

Andicsová, Z. Holková, Recycled bottle-grade PET used in personal protection (kategória SARS-

CoV-2). Ing. Nikola Bugárová, PhD. získala Schwarzov fond. 

Práca na téme liečby cukrovky je propagovaná cez neinvestičný fond Cukrovka n.f. 

(www.cukrovkanf.sk). Významná je aj spolupráca s chemickou firmou BASF, farmaceutickou 

spoločnosťou OTSUKA a firmou Novplasta. 

ÚPo SAV sa zaregistroval v projekte FIT-4-NMP, ktorý poskytuje podporu organizáciám z 

regiónov s nízkym zastúpením v projektoch HORIZON Europe pri uchádzaní sa o tieto projekty 

prostredníctvom organizovania rôznych stretnutí a prepájaní výskumných centier. 

V rámci poskytovania aktuálnych informácií o dianí na ústave bola obnovená tvorba 

Informačného štvrťročníka. 

V priebehu roku 2021 realizoval RNDr. Michal Procházka, PhD. zmenu systému webstránky 

http://www.cukrovkanf.sk/
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ÚPo SAV. Hlavné výhody nového systému sú jednoduchšie spravovanie v rámci oddelení, kde si 

zamestnanci môžu niektoré položky aktualizovať samy. Užívateľské práva sa delia do troch skupín: 

autor – publikuje a spravuje len svoje vlastné príspevky, editor – publikuje a spravuje vlastné stránky 

a príspevky a aj príspevky iných účtov, administrátor – má prístup ku všetkým administrátorským 

funkciám, z každého oddelenia aspoň jeden. Ako spoluriešiteľská organizácia (A. Opálková Šišková, 

A Eckstein Andicsová) získal ÚPo SAV finančnú podporu projektu Systémový program pre 

komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania z MŠVVaŠ SR v rámci 

výzvy Žiadosť o mimorozpočtové financie viazané na účel “popularizácie a propagácie vedy a 

vzdelávania”. 
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10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska  

 

10.1. Knižničný fond 
  

Tabuľka 10a Knižničný fond 

Knižničné jednotky spolu 8170 

z toho 

knihy a zviazané periodiká 8165 

audiovizuálne dokumenty 0 

elektronické dokumenty (vrátane digitálnych) 5 

mikroformy 0 

iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy 150 

Rukopisy, vzácne tlače 0 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 1 

  z toho zahraničné periodiká 0 

Ročný prírastok knižničných jednotiek 2 

v tom 

kúpou 2 

darom 0 

výmenou 0 

bezodplatným prevodom 0 

náhradou 0 

Úbytky knižničných jednotiek 0 

Knižničné jednotky spracované automatizovane 0 

Výraz „v tom“ označuje úplné (vyčerpávajúce) údaje, ktorých súčet sa musí rovnať údaju v riadku „spolu“, čiže nadradenému riadku. 
Výraz „z toho“ označuje neúplné (výberové) údaje, ktorých súčet sa nemusí rovnať údaju v riadku „spolu“. 

  

10.2. Výpožičky a služby 
  

Tabuľka 10b Výpožičky a služby 

Výpožičky spolu (riadok 1) 10 

v tom z 

r. 1 

prezenčné výpožičky 10 

absenčné výpožičky 0 

v tom z 

r. 1 

odborná literatúra pre dospelých 2 

výpožičky periodík 8 

MVS iným knižniciam 0 

MVS z iných knižníc 0 

MMVS iným knižniciam 0 

MMVS z iných knižníc 0 

Počet vypracovaných bibliografií 0 

Počet vypracovaných rešerší 172 
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10.3. Používatelia  

  

Tabuľka 10c Používatelia 

Registrovaní používatelia 52 

Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí) neeviduje sa 

  

10.4. Iné údaje 
  

Tabuľka 10d Iné údaje 

On-line katalóg knižnice na internete ( 1=áno, 0=nie) 0 

Náklady na nákup knižničného fondu v € 275 

  

10.5. Iné informácie o knižničnej činnosti 
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11. Aktivity v orgánoch SAV  

  

 

11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV  

  

 

11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV  
 

Ing. Mária Omastová, DrSc.  

 

- členka Predsedníctva SAV, zástupkyňa podpredsedu pre zahraničné styky 

- členka Vedeckej rady SAV  

  

 

11.3. Členstvo v komisiách SAV  
 

Prof. Ing. Tomáš Bleha, DrSc.  

 

- Komisia SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov (člen)  

 

Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.  

 

- Akreditačná komisia SAV (zástupca rady riaditeľov) 

- Dislokačná komisia SAV (člen) 

- Rada riaditeľov (podpredseda pre II. oddelenie vied) 

- Rada SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium (zástupca rady riaditeľov)  

 

Ing. Mária Omastová, DrSc.  

 

- Akreditačná komisia SAV (predsedníčka) 

- Komisia SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov (Predsedníčka) 

- Porota pre udeľovanie Medzinárodnej ceny SAV (člen)  

 

Mgr. Zdenko Špitálsky, PhD.  

 

- Komisia SAV pre médiá, komunikáciu a program Otvorená akadémia (člen)  

  

 

11.4. Členstvo v orgánoch VEGA  
 

RNDr. Peter Cifra, DrSc.  

 

- Komisia VEGA č. 3 pre chemické vedy, chemické inžinierstvo a biotechnológie (člen)  

 

Mgr. Martin Danko, PhD.  

 

- Komisia VEGA č. 3 pre chemické vedy, chemické inžinierstvo a biotechnológie (podpredseda) 

- Rozšírené predsedníctvo VEGA (člen)  

 

Mgr. Juraj Kronek, PhD.  

 

- Komisia VEGA č. 3 pre chemické vedy, chemické inžinierstvo a biotechnológie (člen)  
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12. Hospodárenie organizácie  

  

 

12.1. Výdavky organizácie 

  

Tabuľka 12a Výdavky organizácie (skutočnosť k 31. 12. 2021 v €) 

Typ organizácie 
(RO,PO) 

  
Zdroje, z ktorých sa kryli jednotlivé výdavky 

Výdavky Spolu 
kapitola 

SAV (111) 

iné štátne a 

verejné 

zdroje 

ostatné 

zdroje 

% krytia 

z kapitoly 

SAV 

1. Bežné výdavky  2428571 1852009 429673 136485 76,26 

z toho:   mzdy (610) 1229826 1051990 131178 46658 85,54 

vedecká výchova 

štipendiá (640) 

141813 141813     100 

poistné a príspevok do 

poisťovní (620) 

422543 357899 45919 18725 84,70 

tovary a služby (630) 521503 300307 150093 71103 57,58 

transfery partnerom 

projektov (640) 

102483   102483   0 

2. Kapitálové výdavky  54952 54952     100 

z toho:   obstarávanie 

kapitálových aktív 

54952 54952     100 

kapitálové transfery 0         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

62 

12.2. Zdroje financovania organizácie 

  

Tabuľka 12b Zdroje financovania organizácie (skutočnosť k 31. 12. 2021 v €) 

Typ organizácie 
(RO,PO) 

  
Z toho kategórie 

Zdroje Spolu 
Kapitálové 

zdroje 

zdroje na 

mzdy (610) 

zdroje na 

odvody do 

poisťovní 

(620) 

zdroje na 

transfery 

partnero

m 

projektov 

1. kapitola SAV (111) 1990941 57752 1053968 356312   

z toho:  VEGA 115471     88   

MVTS výskumné 

projekty 

178167 54952   2310   

MVTS podpora 0         

SASPRO/MOREPRO 0         

Vydávanie časopisov 0         

Vedecká výchova 

(štipendiá) 

147256         

OTAS (630) 135337 2800       

2. ŠF EÚ vr. fin. zo ŠR 63350   27913 9756   

3. medzinárodné 

grantové  projekty 

63898   25384 8872   

z toho:  H2020 48637   1650 577   

4. iné štátne a verejné 

zdroje  (spolu) 

385080         

z toho:  APVV 385080   103265 36164 102483 

podpora z kapitoly 

MŠVVaŠ  SR (stimuly) 

          

5. ostatné zdroje 130998         

z toho:  príjmy z 

prenájmu 

20643         

príjmy z podnikateľskej  

činnosti 

          

príjmy z expertnej 

činnosti a  služieb 

110354         
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13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV  

  

     

Názov: Neinvestičný fond Cukrovka n.f. (www.cukrovkanf.sk)     

Zameranie: Podpora výskumu spojeného s liečbou cukrovky transplantáciou pankreatických 

ostrovčekov     

Opis: Neinvestičný fond Cukrovka n.f. s cieľom získať prostriedky najmä na: 

 podporu výskumu a všetkých aktivít spojených s liečbou cukrovky transplantáciou 

pankreatických ostrovčekov, ktoré sú enkapsulované v polymérnej membráne,  

 podporu vzdelávania a informovania verejnosti vo forme podávania informácií o nových 

trendoch v liečbe cukrovky,  

 podporu študijných pobytov, školení, prednášok, konferencií,  

 podporu tvorby prístrojovej infraštruktúry      
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14. Informácie o aktivitách súvisiacich s uplatňovaním princípov rodovej 

rovnosti  

 

14.1. Stručné hodnotenie stavu uplatňovania princípov rodovej rovnosti v organizácii, 

súvisiace aktivity a opatrenia  

 

ÚPo SAV dlhodobo podporuje rovnomerné zastúpenie žien a mužov v pracovnom kolektíve, 

rodovú rovnosť v oblasti riadenia a rozhodovania, ako aj rodovú rovnosť v nábore a kariérnom raste 

a integráciu rodového hľadiska vo výskume. Aby bolo možné dosiahnuť úplne rovnomerné 

zastúpenie, musí byť aj úplne rovnocenné postavenie žien a mužov v spoločnosti, ale aj v rodine. 

Práve v rodine je úloha ženy a muža špecifická, daná tradíciou ale aj predispozíciami, ktoré sa zmeniť 

nedajú. Preto sa na niektoré pracovné pozície hodia viac ženy a na iné zase viac muži, dôležité však 

je, aby sa pri obsadzovaní týchto pozícií a finančnom ohodnotení nerobili rozdiely medzi ženami a 

mužmi. Ženy sú oproti mužom znevýhodnené v kariérnom raste predovšetkým kvôli rodičovskej 

dovolenke a starostlivosti o deti. Hoci v súčasnosti už preberajú muži v rodinnom živote aj niektoré 

tradične ženské aktivity a nie je už ani raritou, ak zostane s deťmi na rodičovskej dovolenke muž, 

stále je u mužov prirodzenejšie angažovať sa viac v profesijnom živote a prispievať do rodinného 

rozpočtu výraznejšie ako ženy. Trend u mužov zamestnať sa na lepšie financovaných pozíciách je 

možné vidieť aj na rodovom zložení ÚPo SAV. Kým z celkového počtu 81 zamestnancov ústavu je 

vo vekovej kategórii do 35 rokov 11 žien a 13 mužov, vo vekovej kategórii nad 35 rokov je podstatne 

viac žien a to 35 žien oproti 22 mužom. Rodové zloženie vedeckých pracovníkov je ale 

rovnomernejšie aj vo vekovej kategórii nad 35 rokov. Spolu zamestnáva ÚPo SAV 38 vedeckých 

pracovníkov, z toho sú vo vekovej kategórii pod 35 rokov 3 ženy a 5 mužov a vo vekovej kategórii 

nad 35 rokov je 14 žien a 16 mužov. Rodové zastúpenie v rôznych vedeckých hodnostiach je na ÚPo 

SAV (Tabuľka 1a, 1b) podobné ako je priemer v rámci prírodovedných ústavov SAV (str. 13, Plán 

rodovej rovnosti_16_12_2021-1.pdf), okrem kvalifikačného stupňa IIb, kde prevláda viac žien (9) 

ako mužov (5). Vyššie zastúpenie mužov v jednotlivých vedeckých kvalifikačných stupňoch sa 

odráža aj na vyššom zastúpení mužov ako zodpovedných riešiteľov ústavných projektov. 

Vedenie ÚPo SAV v decembri 2021 schválilo podporu mladých vedeckých pracovníkov, tak 

žien ako aj mužov, s cieľom umožniť ich skorší návrat z rodičovskej dovolenky. Títo zamestnanci 

budú od roku 2022 pri predčasnom návrate z rodičovskej dovolenky dostávať príplatky na mesačnej 

báze podľa výšky pracovného úväzku nasledovne: 100 EUR (20-39.99% pracovný úväzok), 200 EUR 

(40-59.99% pracovný úväzok), 300 EUR (60-79.99% pracovný úväzok) a 400 EUR (80-100% 

pracovný úväzok). Ústav by uvítal zriadenie materskej škôlky v rámci SAV na zvýšenie 

zamestnanosti osôb s rodičovskými povinnosťami. S cieľom vyrovnať finančné znevýhodnenie 

vedeckých pracovníčok a pracovníkov po návrate z rodičovskej dovolenky v porovnaní s inými 

vedeckými pracovníkmi zapojenými do výskumných projektov, vedenie ÚPo SAV taktiež schválilo 

po návrate z rodičovskej dovolenky vyplácať mesačný príplatok vo výške 200 EUR × pracovný 

úväzok počas prvého roku po návrate a 100 EUR × pracovný úväzok počas druhého roku po návrate. 

V prípade samostatných vedeckých pracovníkov bude podpora vo výške 1.5 násobku uvedených 

hodnôt. Obdobie týchto dvoch rokov by im malo umožniť zapojiť sa do projektov, ktoré by mali 

vyrovnať ich finančnú situáciu s ostatnými vedeckými pracovníkmi. 
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14.2. Rodová skladba hlavných riešiteľov (vedúcich) projektov  

 

Tabuľka 14a Rodová skladba hlavných riešiteľov domácich projektov  

 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV 

Organizácia SAV je 

nositeľom projektu 

Organizácia SAV je 

zmluvným partnerom 

Počet 

Hlavný riešiteľ 

Počet 

Hlavný riešiteľ  

za organizáciu 

Muž Žena Muž Žena 

 1. Projekty VEGA 13 8 5 2 1 1 

 2. Projekty APVV 5 4 1 8 8 0 

 3. Projekty EŠIF 0 0 0 0 0 0 

 4. Projekty SASPRO, MoRePro 0 0 0 0 0 0 

 5. Iné projekty (FM EHP,  

 Vedecko-technické projekty,  

 na objednávku rezortov a pod.) 

0 0 0 0 0 0 

  

Tabuľka 14b Rodová skladba hlavných riešiteľov medzinárodných projektov  

 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV 

Organizácia SAV je 

nositeľom projektu 

Organizácia SAV je 

zmluvným partnerom 

Počet 

Hlavný riešiteľ 

Počet 

Hlavný riešiteľ  

za organizáciu 

Muž Žena Muž Žena 

 1. Projekty Horizont 2020 a  

 Horizont Európa 
0 0 0 2 1 1 

 2. Projekty ERA.NET, ESA, JRP 0 0 0 6 4 2 

 3. Projekty COST 0 0 0 7 4 3 

 4. Projekty EUREKA, NATO,  

 UNESCO, CERN, IAEA, IVF,  

 ERDF a iné 

0 0 0 2 1 1 
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 5. Projekty v rámci medzivládnych  

 dohôd 
0 0 0 0 0 0 

 6. Bilaterálne projekty MAD,  

 Mobility, Open Mobility 
7 5 2 0 0 0 

 7. Bilaterálne projekty ostatné 2 1 1 0 0 0 

 8. Podpora MVTS z národných  

 zdrojov okrem SAV (APVV a iné) 
0 0 0 9 4 5 

 9. SAS-UPJŠ ERC Visiting  

 Fellowship Grants 
0 0 0 0 0 0 

 10. Iné projekty 2 2 0 0 0 0 

  

14.3. Výskum zameraný na rodovú problematiku  
 
Uveďte stručné, základné informácie o projektoch orientovaných na rodovú problematiku, ak organizácia takýto 

výskum realizuje. Informácie o financovaní a výsledkoch takýchto projektov sa nachádzajú v kapitole 2 a v prílohe C.  
 

Na ÚPo SAV neprebieha výskum zameraný na rodovú problematiku. 
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15. Iné významné činnosti organizácie SAV  

  

 

Okrem rôznych činností Ústavu polymérov SAV spomenutých v predchádzajúcich kapitolách 

stoja za zmienku aj aktivity prinášajúce finančný príjem pre ústav z iných ako grantových zdrojov. 

Tieto aktivity pozostávali z rôznych meraní, analýz, charakterizácií, testov a iných servisných činností 

realizovaných pre domáce a zahraničné firmy ako aj vysokoškolské pracoviská. Celkový finančný 

prínos plynúci z týchto aktivít bol približne 18 700 EUR. 

  

 

16. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku 

2021  

  

 

16.1. Domáce ocenenia  
 

16.1.1. Ocenenia SAV        
 

Kováčová Mária       
Cena SAV za výsledky vedecko-výskumnej práce mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov a 

doktorandov       

Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV     

Opis: 3.cena v 2. oddelení vied         

 

Novák Igor       
Významná osobnosť SAV       

Oceňovateľ: SAV            

 

Rusková Renáta       
Certifikát kvality projektu DoktoGrant       

Oceňovateľ: SAV      

 

16.1.2. Iné domáce ocenenia        
 

Kováčová Mária       
Finalistka Eset Science Award 2021, kategória Výnimočný mladý vedec do 35 rokov       

Oceňovateľ: Nadácia ESET            

 

Majerčíková Monika       
Súťaž o cenu Marty Sališovej       

Oceňovateľ: Konferencia 73. Zjazd chemikov 2021     

Opis: finalistka súťaže        

 

Majerčíková Monika       

Súťaž o najlepšiu publikáciu pre vedca do 35 rokov        

Oceňovateľ: VR ÚPo SAV     

Opis: 3. miesto        

 

Peidayesh Hamed       
Súťaž o najlepšiu publikáciu pre vedca do 35 rokov        

Oceňovateľ: VR ÚPo SAV     

Opis: 2. miesto        
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Zain Gamal       

Súťaž o najlepšiu publikáciu pre vedca do 35 rokov        

Oceňovateľ: VR ÚPo SAV     

Opis: 1. miesto  

 

16.2. Medzinárodné ocenenia        
 

Majerčíková Monika       
Online Short Talk Student Award       

Oceňovateľ: IUPAC MACRO 2020+ Jeju, Korea     

Opis: diplom za posterovú prezentáciu        

 

Rusková Renáta       

Cena za poster       

Oceňovateľ: Konferencia ESI, CECAM-AT/ESI-TU Wien     

Opis: 1. cena za posterovú prezentáciu  

 

 

17. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode 

informácií)  

  

 

18. Problémy a podnety pre činnosť SAV  

  

 

Na ústave je cítiť pretrvávajúci celkový pokles záujmu čerstvých absolventov VŠ na 

Slovensku o doktorandské štúdium a tento deficit je kompenzovaný doktorandmi zo zahraničia 

(Ukrajina, India, Irán, Egypt, Indonézia). Na jednej strane je tento stav pozitívny z hľadiska 

budovania medzinárodného prostredia na ústave, na druhej strane tu hrozí nedostatok mladých 

postdoktorandov vychovaných ústavom za predpokladu návratu zahraničných študentov po ukončení 

ich doktorandského štúdia domov. ÚPo SAV sa snaží naplno využívať rôzne možnosti získavania 

postdoktorandov z domáceho aj zahraničného prostredia napr. cez agentúru SAIA, program 

ERASMUS a Vyšehradský fond. ÚPo SAV inzeruje doktorandské témy aj na portáli Euraxess a 

sociálnych sieťach ústavu a tiež sa v roku 2021 aktívne zúčastnil Týždňa otvorených dverí SAV a 

kariérneho podujatia Nextstep Science Conference. Ústav tiež poskytuje možnosť stredoškolským a 

vysokoškolským študentom zapájať sa do výskumu ako vedecká pomocná sila, mnohí z týchto 

študentov však odchádzajú na vysokoškolské alebo doktorandské štúdium na zahraničné univerzity. 

Niektorí zamestnanci vyučujú aj na Pri UK a FCHPT STU, kde sú v kontakte so študentami a môžu 

tak pritiahnuť študentov na doktorandské štúdium na ÚPo SAV. No veľká časť študentov, ktorí 

realizujú svoje doktorandské štúdium na Slovensku, ostávajú na svojej materskej vysokej škole, kde 

častokrát nadväzujú v dizertačnej téme na tému ich diplomovej práce. Keďže zahraničných 

doktorandov a postdoktorandov hlavne zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ pribúda celoplošne na celej 

SAV, ústav by privítal, keby sa etablovanie týchto pracovníkov riešilo na úrovni SAV a nie v rámci 

jednotlivých ústavov. Takéto riešenie sa javí byť efektívnejšie a jednoduchšie. Takéto aktivity sú 

podporované aj v pláne obnovy.  
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Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i):  

 

Mgr. Zuzana Benková, PhD., 02/ 3229 4314 

Mgr. Monika Majerčíková, 02/ 3229 4319 

Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc., 02/ 3229 4353 

Mgr. Zdenko Špitálsky, PhD., 02/ 3229 4325 (4322, 4330, 4306)  

  

  

 

Schválila vedecká rada organizácie SAV dňa 27.1.2022  

  

  

 

  

   

Riaditeľ organizácie SAV  Predseda vedeckej rady 
 

 

 

 

 

..........................................................  .............................................. 

Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.  Mgr. Juraj Kronek, PhD. 
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Prílohy  

  

Príloha A 

Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2021  

 

Zoznam zamestnancov podľa štruktúry 

 Meno s titulmi 
Úväzok   

(v %) 

Ročný prepočítaný 

úväzok 

 Vedúci vedeckí pracovníci DrSc. 

1.  Ing. Josef Bartoš, DrSc. 80 0.80 

2.  RNDr. Peter Cifra, DrSc. 100 1.00 

3.  Prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. 100 1.00 

4.  Ing. Igor Lacík, DrSc. 100 1.00 

5.  Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc. 100 1.00 

6.  Ing. Mária Omastová, DrSc. 100 0.95 

7.  Ing. Jozef Rychlý, DrSc. 30 0.30 

 Samostatní vedeckí pracovníci 

1.  Mgr. Zuzana Benková, PhD. 100 1.00 

2.  RNDr. Dmitrij Bondarev, PhD. 100 1.00 

3.  Mgr. Martin Danko, PhD. 100 1.00 

4.  Ing. Anita Eckstein, PhD. 100 1.00 

5.  Abolfazl Heydari, PhD. 100 1.00 

6.  Ing. Markéta Ilčíková, PhD. 100 1.00 

7.  Mgr. Jozef Kollár, PhD. 100 1.00 

8.  Mgr. Juraj Kronek, PhD. 100 1.00 

9.  Mgr. Zuzana Kroneková, PhD. 100 1.00 

10.  Ing. Matej Mičušík, PhD. 100 1.00 

11.  Mgr. Katarína Mosnáčková, PhD. 100 1.00 

12.  Ing. Igor Novák, PhD. 45 0.70 

13.  Ing. Alena Opálková Šišková, PhD. 50 0.80 

14.  Falko Pippig, PhD. 100 1.00 

15.  Ing. Dušan Račko, PhD. 100 1.00 

16.  Mgr. Zdenko Špitálsky, PhD. 100 1.00 

17.  Ing. Helena Švajdlenková, PhD. 100 1.00 

 Vedeckí pracovníci 

1.  MSc. Heba Mohamed Abdallah Ahmed 100 0.50 

2.  Ing. Katarína Borská, PhD. 100 1.00 

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=1513
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=1614
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=1629
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=1646
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=2395
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=1661
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=1668
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5214
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=10587
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=1616
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=8895
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=11078
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7258
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3778
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=1642
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5487
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=4884
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=8526
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=1660
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7468
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=10954
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3781
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=2396
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5113
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=12762
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7256
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3.  Ing. Nikola Bugárová, PhD. 100 1.00 

4.  Mgr. Tomáš Hrivnák, PhD. 100 0.50 

5.  Mgr. Mária Kováčová, PhD. 100 1.00 

6.  Ing. Peter Machata, PhD. 100 1.00 

7.  Ing. Daniela Moravčíková, PhD. 10 0.55 

8.  MSc. Hamed Peidayesh 100 1.00 

9.  Mgr. Michal Pelach, PhD. 100 1.00 

10.  Mgr. Silvia Podhradská, PhD. 10 0.10 

11.  RNDr. Michal Procházka, PhD. 10 0.77 

12.  Ing. Michaela Sedničková, PhD. 100 0.00 

13.  Ing. Anna Urbanová, PhD. 100 1.00 

14.  Ing. Anna Vykydalová, PhD. 100 1.00 

 Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním (výskumní a vývojoví zamestnanci) 

1.  Ing. Róbert Balogh 100 0.85 

2.  Ing. Zuzana Cseriová 100 1.00 

3.  PharmDr. Faeze Dorchei 15 0.15 

4.  Ing. Eva Dušička 100 0.80 

5.  Ing. Monika Faktorová 100 1.00 

6.  RNDr. Agnesa Fiedlerová 60 0.60 

7.  Ing. Mária Gurská 15 0.15 

8.  MSc. Islam Mohammed Ahmed Ismael 15 0.15 

9.  Ing. Angela Kleinová 100 1.00 

10.  Ing. Monika Majerčíková 15 0.15 

11.  Ing. Zuzana Nógellová 100 1.00 

12.  MSc. Darshak Pathiwada 25 0.25 

13.  MSc. Seyed Mohammad Pishnamazi 25 0.25 

14.  Ing. Renáta Rusková 25 0.25 

15.  MSc. Yaryna Soyka 15 0.15 

16.  MSc. Anastasiia Stepura 15 0.15 

17.  Ing. Zuzana Vargová 15 0.21 

18.  MSc. Gamal Zain 25 0.25 

 Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním (ostatní zamestnanci) 

1.  Mgr. Igor Koreň 20 0.20 

2.  Ing. Bc. Mária Lindorová 10 0.07 

3.  Mgr. Monika Majerčíková 100 1.00 

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=10126
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=12725
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=10589
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=12436
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=9409
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=11527
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=10955
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3780
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=10124
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=9734
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=8524
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=12464
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=10588
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=10206
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=11525
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=10960
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=12465
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=1620
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=12463
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=12752
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=1639
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=11524
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=1659
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=12759
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4.  Ing. Ľuboš Matis 100 1.00 

5.  Ing. Gabriela Železňáková 100 1.00 

 Odborní pracovníci ÚSV 

1.  Andrea Balážová 100 1.00 

2.  Katarína Cinová 100 1.00 

3.  Nadežda Danková 100 1.00 

4.  Mark Christopher Dizon 100 0.65 

5.  Eva Hipká 80 0.90 

6.  Ivona Hrodeková 100 1.00 

7.  Jozef Kandráč 80 0.80 

8.  Viera Karlíková 100 1.00 

9.  Marcela Kimličková 100 1.00 

10.  Miroslav Krišš 100 0.50 

11.  Zuzana Kuželová 100 1.00 

12.  Dagmar Maierová 100 1.00 

13.  Marta Mitošinková 60 0.90 

14.  Iveta Nestarcová 100 1.00 

15.  Marianna Ruisl 100 0.50 

16.  Bc. Lenka Stašková 100 1.00 

 Ostatní pracovníci 

1.  Peter Kečkéš 40 0.40 

2.  Apostol Todorov Nedelčev 40 0.40 

3.  Zuzana Ondrušová 100 1.00 

4.  Daniela Pírová 100 1.00 

  

Zoznam zamestnancov, ktorí odišli v priebehu roka 

 Meno s titulmi Dátum odchodu 
Ročný prepočítaný 

úväzok 

 Samostatní vedeckí pracovníci 

1.  Ing. Ivica Janigová, PhD. 30.4.2021 0.50 

 Vedeckí pracovníci 

1.  Ing. Jaroslav Kuliček, PhD. 1.12.2021 0.00 

2.  Mgr. Petra Šrámková, PhD. 31.5.2021 0.00 

 Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním (výskumní a vývojoví zamestnanci) 

1.  Ing. Peter Čakánek 31.7.2021 0.00 

2.  Sankhla Himashu 30.10.2021 0.90 
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3.  Ing. Ana Hološ 30.6.2021 0.70 

4.  MSc. Alireza Joorabloo 31.8.2021 0.75 

5.  MSc. MohammadHossein Sharifian 30.6.2021 0.15 

 Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním (ostatní zamestnanci) 

1.  Mgr. Zuzana Huljaková 31.5.2021 0.55 

2.  Bc. Viera Jankovičová 24.8.2021 0.30 

 Odborní pracovníci ÚSV 

1.  Andrea Balážová 31.12.2021 1.00 

2.  Nadežda Danková 31.12.2021 1.00 

  

Zoznam doktorandov 

 Meno s titulmi Škola/fakulta Študijný odbor 

 Interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV 

 1.  Ing. Róbert Balogh 
 Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie 

STU 

 4.1.19 makromolekulová 

chémia 

 2.  PharmDr. Faeze Dorchei 
 Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie 

STU 

 4.1.19 makromolekulová 

chémia 

 3.  Ing. Eva Dušička 
 Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie 

STU 

 4.1.19 makromolekulová 

chémia 

 4. 
 MSc. Islam Mohammed Ahmed 

Esmael  

 Fakulta chemickej a 
potravinárskej technológie 

STU 
 1420 chémia 

 5.  Ing. Mária Gurská 
 Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie 

STU 
 1420 chémia 

 6.  MSc. Sambit Kumar Lenka 
 Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie 

STU 
 1420 chémia 

 7.  Ing. Monika Majerčíková 
 Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie 

STU 

 4.1.19 makromolekulová 

chémia 

 8.  MSc. Darshak Pathiwada  
 Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie 

STU 
 1420 chémia 

 9. 
 MSc. Seyed Mohammad  

Pishnamazi 

 Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie 
STU 

 1420 chémia 

 10.  Ing. Renáta Rusková 
 Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie 

STU 
 1420 chémia 

 11.  MSc. Christyowati Primi Sagita 
 Univerzita Komenského v 

Bratislave  1420 chémia 

 12.  MSc. Yaryna Soyka 
 Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie 

STU 

 4.1.19 makromolekulová 

chémia 

 13.  MSc. Anastasiia Stepura 
 Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie 

STU 

 4.1.19 makromolekulová 

chémia 
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 14.  Ing. Zuzana Vargová  
 Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie 

STU 
 1420 chémia 

 15.  MSc. Gamal Zain 
 Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie 

STU 

 4.1.19 makromolekulová 

chémia 

 Interní doktorandi hradení z iných zdrojov 

organizácia nemá interných doktorandov hradených z iných zdrojov 

 Externí doktorandi 

organizácia nemá externých doktorandov 

  

Zoznam zamestnancov prijatých do jedného roka od získania PhD. 

 Meno s titulmi 
Dátum 

obhajoby 
Dátum prijatia 

Úväzok   

(v %) 

  

Zoznam emeritných vedeckých zamestnancov 

 Meno s titulmi 

1.  Ing. Dušan Berek, DrSc. 

2.  Prof. Ing. Tomáš Bleha, DrSc. 

3.  Prof. Ing. Eberhard Borsig, DrSc. 

4.  Doc. Ing. Štepán Florian, PhD. 

5.  Ing. Dieter Lath, PhD. 

6.  Ing. Ivan Lukáč, PhD. 

7.  Ing. Ivan Novák, CSc. 

8.  Ing. Juraj Pavlinec, PhD. 

9.  RNDr. Jan Plaček, PhD. 

10.  Ing. Lýdia Rychlá, DrSc. 

11.  RNDr. František Szocs, DrSc. 

12.  Prof., RNDr. Jozef Tiňo, DrSc. 
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Príloha B  

Projekty riešené v organizácii  
 

Medzinárodné projekty  
 

Programy: Medziakademická dohoda (MAD)  

 

1.) Funkčné polyméry pre prípravu vysoko-účinných materiálov.  (Advanced Functional 

Polymers toward the Fabrication of High-performance Materials.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Martin Danko 

Trvanie projektu: 1.1.2019 / 31.12.2021 

Evidenčné číslo projektu: MAD SAV - PAV 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Poľsko: 1 

Čerpané financie: -           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Voľnoradikálovou kopolymerizáciou monoméru z obnoviteľných zdrojov alfa-metylén-gama-

butyrolaktónu (MBL) a 2-propylén-2-oxazolínu (IPOx) je možné pripraviť funkčné polyméry 

schopné sieťovania. Sieťovaním s diaminoderivátmi cez otvorenie laktónu alebo dikarboxylovou 

kyselinou cez otvorenie oxazolínu je možné pripraviť gély so schopnosťou absorpcie kovov (napr. 

Cu). Rozdielnu hustotu polymérnej siete a tým aj celkové mechanické vlastnosti sme dosiahli 

meniacou koncentráciou použitého sieťovadla (5, 7.5, 10 a 20 mol%). Čiastočnú afinitu gélov k vode 

vďaka oxazolínovému cyklu je možné výrazne zvýšiť postupnou hydrolýzou laktónových cyklov s 

voľnými karboxylovými a hydroxylovými skupinami a so schopnosťou napučiavať vo vode.  

  

2.) Dobre definované funkčné polyméry. (Well-Defined Functional Polymers.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Jaroslav Mosnáček 

Trvanie projektu: 1.1.2019 / 31.12.2021 

Evidenčné číslo projektu: MAD SK-HU 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Maďarsko: 1 

Čerpané financie: -           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V rámci projektu sa pokračovalo v štúdiu vývoja fotopolymerizáciou indukovaného 

samousporiadávania pre prípravu amfifilných nanoštruktúr.    

  

3.) Prediktívna štúdia bioaktívnych materiálov získaných elektrostatickým zvlákňovaním v 

podmienkach kompostovania. (Predictive study under composting conditions of bioactive materials 

obtained by electrospinning.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Alena Opálková Šišková 

Trvanie projektu: 1.1.2019 / 31.12.2021 
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Evidenčné číslo projektu: MAD 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Poľsko: 1 

Čerpané financie: -           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Projekt začal v januári 2019 a počas tohto hodnoteného obdobia boli elektrostatickým zvlákňovaním 

pripravené netkané textílie na báze biodegradovateľných polymérov ako je poly(epsilon-kaprolakton) 

(PCL). Vlákna v nano- a mikro- rozmeroch boli počas elektrostatického zvlákňovania naplnené 

aktívnym biocídnym prípravkom nizínom. Nizín je pomerne tepelne stabilný a netoxický materiál, 

ktorý voči grampozitívnym bakteriálnym kmeňom vykazuje širokospektrálnu aktivitu, ale vysoká 

teplota spracovania počas dlhej doby môže znížiť jeho antimikrobiálnu schopnosť. Nizín je tiež na 

zozname GRAS (Generally Recognized As Safe) v USA a bol pridaný do pozitívneho zoznamu 

prídavných potravinárskych látok (číslo E 234) v Európskej únii. Pridanie nizínu priamo do jedla 

zníži množstvo baktérií v danom čase. V závislosti na čase sa však bakteriálna populácia môže opäť 

rozmnožovať v potravinách. Preto sa vývoj práve potravinových obalov obsahujúcich nizín javí ako 

zaujímavé riešenie. Z dôvodu pandemických opatrení v strednej Európe však nebolo možné vykonať 

testovanie degradácie týchto materiálov v komposte. Pripravuje sa článok „Electrospun nisin-loaded 

poly(epsilon-caprolactone) based active food packaging”. Pochopenie zmien, ktoré prebiehajú v 

odbúrateľných materiáloch počas kompostovania a tiež pochopenie štruktúry materiálov vyrobených 

v priebehu výrobného procesu, umožňuje racionálnejšie a adresnejšie spravovať použité obaly 

vyrobené z rozložiteľných polymérov. Projekt bol rozhodnutím P SAV predĺžený o jeden rok, teda 

do 31/12/2022 z dôvodu pandémie.  

Výstupy:  

1. RYDZ, Joanna** - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - ZAWIDLAK-WEGRZYŃSKA, Barbara - 

DUALE, Khadar. High-performance polymer applications for renewable energy: Chapter 1. In Nano 

Tools and Devices for Enhanced Renewable Energy. 1st Edition. - Elsevier Science Publishing Co 

Inc, 2021, P. 3-26.        

2. OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena** - BUČKOVÁ, Mária - KRONEKOVÁ, Zuzana - KLEINOVÁ, 

Angela - NAGY, Štefan - RYDZ, Joanna - OPÁLEK, Andrej - SLÁVIKOVÁ, Monika - ECKSTEIN 

ANDICSOVÁ, Anita**. The drug-loaded electrospun poly(epsilon-caprolactone) mats for 

therapeutic application. In Nanomaterials-Basel, 2021, vol. 11, art. no. 922, [19] p. (2020: 5.076 - IF, 

Q1 - JCR, 0.919 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2079-4991.   

  

  

Programy: Medziústavná dohoda  

 

4.) Príprava a elektrické vlastnosti vodivých polymérov, kompozitov a nanoštrukturovaných 

materiálov (Preparation and Electrical Properties of Conducting Polymers, Composites, and 

Nanostructured Materials)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová 

Trvanie projektu: 1.1.2017 / 31.12.2021 

Evidenčné číslo projektu: Zmluva o spolupráci 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Česko: 2 
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Čerpané financie: -           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Keďže pandemická situácia na oboch spolupracujúcich pracoviskách zabrzdila experimentálne práce, 

a výmenu poznatkov, a stým aj vzájomnú spoluprácu, pokračujeme  v začatom štúdiu nových 

hybridných štruktúr a 3D štruktúr na báze malamínov s vodivými časticami ako sú polypyrol, alebo 

uhlíkové nanotrubičky.    

  

Programy: COST  

 

5.) Európska sieť pre prepojenie výskumu a inovácií v pokročilom a inteligentnom textile 
(European network to connect research and innovation efforts on advanced Smart textiles)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Anita Eckstein 

Trvanie projektu: 11.10.2017 / 10.10.2022 

Evidenčné číslo projektu: COST CA17107 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Catalan Technical Textiles Cluster, Španielsko 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Španielsko: 1 

Čerpané financie: -  

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 2870 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V rámci tohto projektu sme v roku 2021 spolupracovali s členmi konzorcia uvedeného projektu: P. 

Peer (Česká Republika), I. Jordanov (Severné Macedónsko) a P. Rychter (Poľsko) na využití 

plastového odpadu pre aplikácie ako sú filtrácia a medicína. V rámci tohto projektu Gamal Zain získal 

cestovný grant k Dr. Jordanovi do Severného Macedónska, kde mal možnosť svoje materiály 

otestovať na protihorlavosť.    

Výstupy:  

1. OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena** - PEER, Petra - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - 

JORDANOV, Igor - RYCHTER, Piotr. Circulatory management of polymer waste: Recycling into 

fine fibers and their applications. In Materials, 2021, vol. 14, art. no. 4694, [26] p. (2020: 3.623 - IF, 

Q1 - JCR, 0.682 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: 

https://doi.org/10.3390/ma14164694 Typ: ADCA  

  

  

6.) Pokročilé inžinierstvo a výskum aerogélov pre environmentálne vedy a vedy o živej prírode 
(Advanced Engineering and Research of aeroGels for Environment and Life Sciences)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Igor Lacík 

Trvanie projektu: 1.4.2020 / 30.4.2023 

Evidenčné číslo projektu: COST CA18125 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Universidad de Santiago de Compostela, Spain  

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

7  - Rakúsko: 1, Belgicko: 2, Česko: 1, Španielsko: 1, Fínsko: 0, 

Francúzsko: 1, Chorvátsko: 1 

Čerpané financie: -  

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 2870 €           
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Dosiahnuté výsledky:  

Igor Lacík, ako člen výboru projektu, sa zúčastňoval virtuálnych stretnutí projektu, kde diskutoval 

možnosti uplatnenia nášho pracoviska na činnosti skupín Farmaceutické a biolekárske aplikácie 

aerogélov ako aj Dizajn a charakterizácia aerogélov. V ďalšom riešení projektu po uvoľnení 

pandemických opatrení budeme mať možnosť reálnejšie využiť tréningové možnosti a spoluprácu v 

rámci konzorcia.   

  

7.) Európska sieť chemikálií a materiálov na báze furánu pre udržateľný rozvoj. (European 

network of furan based chemicals and materials for a Sustainable development. )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Jaroslav Mosnáček 

Trvanie projektu: 1.11.2019 / 30.11.2023 

Evidenčné číslo projektu: COST CA18220 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: University of Aveiro 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

39  - Rakúsko: 2, Belgicko: 2, Bulharsko: 1, Cyprus: 1, Česko: 1, 

Nemecko: 2, Dánsko: 2, Španielsko: 2, Fínsko: 1, Francúzsko: 2, 

Veľká Británia: 1, Grécko: 1, Švajčiarsko: 2, Írsko: 1, Island: 1, 

Taliansko: 2, Litva: 2, Luxembursko: 1, Malta: 1, Holandsko: 2, 

Poľsko: 1, Portugalsko: 1, Rumunsko: 2, Srbsko: 2, Slovinsko: 2, 

Švédsko: 1 

Čerpané financie: -  

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 2870 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V tomto roku sa v rámci projektu pripravili funkcionalizované furánové deriváty z 5-

hydroxymetylfurfuralu. Pripravený (5-vinylfurán-2-yl)metanol bol využitý pri príprave nanočastíc 

pomocou emulznej polymerizácie a využil sa aj pri kopolymerizačných reakciách so styrénom. Furán-

2,5-dikarbaldehyd sa využil pri polykondenzáciach. V rámci projektu získal Robert Balogh mesačný 

cestovný grant na Univerzite Jaume v Španielsku, kde sa venoval enzymaticky katalyzovaným 

syntézam furánových zlúčenín s potenciálnym využitím ako monoméry na prípravu epoxidov alebo 

surfaktantov. Do experimentálnej práce boli zapojené aj dve študentky inžinierskeho štúdia STU, 

ktoré úspešne obhájili svoje diplomové prace.  

Výstupy:  

Diplomová práca Kataríny Šulíkovej z Ústavu organickej chémie, petrochémie a katalýzy z FCHPT 

– STU s názvom “Konjugované systémy na báze furánu pre optoelektronické využitie“.  

Diplomová práca Romany Knihovej z Ústavu organickej chémie, petrochémie a katalýzy z FCHPT 

– STU s názvom “Bioaktívne deriváty na báze furánu ako stavebné jednotky pre nosičov liečiv“.  

  

  

8.) EsSENce: Vysokovýkonné kompozitné materiály na báze uhlíka s inteligentnými 

vlastnosťami pre pokročilé senzorické aplikácie (High-performance Carbon-based Composites 

with Smart Properties for Advanced Sensing Applications. )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová 

Trvanie projektu: 1.10.2020 / 30.9.2024 

Evidenčné číslo projektu: COST CA 19118 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: National Technical University Athens 

Počet spoluriešiteľských 2  - Grécko: 2 
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inštitúcií: 

Čerpané financie: -  

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 3588 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Vzhľadom na obmedzenia vyplývajúce z pandemickej situácie a všetky spolupráce v rámci projektu 

uskutočnili len v online priestore. Podobne výročne stretnutie riešiteľov projektu sa konalo v 

septembri online. Naším zámerom bolo preskúmanie grafénových nanoplatničiek, ktoré majú rôznu 

veľkosť. Urobili sme základné charakteristiky, zmerali sa ich XPS spektrá a charakterizovali sme ich 

pomocou SEM. Plánované je použitie týchto 2D materiálov spolu s uhlíkovými nanotrubičkami pre 

prípravu nových typov kompozitov.   

  

9.) Europské fórum pre pokročilé postupy (European Forum for Advanced Practices)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Silvia Podhradská 

Trvanie projektu: 1.4.2019 / 31.3.2023 

Evidenčné číslo projektu: COST CA18136 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: -  

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 2870 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

•Účasť na CREATIVE RESILIENCE – art by woman in science s názvom práce MASKS  

https://www.creativeresilience-unesco.org/individual-artists/jaroslava-frajova  

•V rámci spolupráce s Ústavom molekulárnej biológie, Vysokej školy výtvarných umení a Seminára 

sv. Gorazda v Nitre sa študovali možnosti reštaurovania veľkoformátového obrazu: Zázrak s chlebmi 

a rybami (Miracle of the Loaves and Fishes, from the seminary of st. Gorazd in Nitra (Slovakia)), 

datovaný do roku 1775, ktorý reprezentuje prácu z dielne Josepha Zanussiho  

Výstup:   

1.KISOVÁ, Zuzana - PAVLOVIĆ, Jelena - ŠEFČIKOVÁ, Lucia - BUČKOVÁ, Mária - 

PUŠKÁROVÁ, Andrea - KRAKOVÁ, Lucia - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - KLEINOVÁ, 

Angela - MACHATOVÁ, Zuzana - PANGALLO, Domenico**. Removal of overpainting from an 

historical painting of the XVIII century: A yeast enzymatic approach. In Journal of Biotechnology, 

2021, vol. 335, p. 55-64. (2020: 3.307 - IF, Q2 - JCR, 0.901 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). 

(2021 - Current Contents). ISSN 0168-1656. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.jbiotec.2021.06.008  

  

  

10.) Európske topologické interdisciplinárne pôsobenie (European Topology Interdisciplinary 

Action)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Dušan Račko 

Trvanie projektu: 10.6.2018 / 31.12.2022 

Evidenčné číslo projektu: COST CA17139 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Max Planck Institut fur Polymerforschung Mainz (RP), Uni. Vienna 

(Luca Tubiana) 
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Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Rakúsko: 1, Nemecko: 1 

Čerpané financie: 0           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Action website launch with an open access as well as a restricted area. At least 30 papers published 

in Q1 journals acknowledging Eutopia. Among them, at least 5 must include three authors from three 

different COST countries. An internal document identifying common areas of interest between 

EUTOPIA and industrial and experimental partners, highlighting the best opportunities for 

collaboration. In order to increase the balance between different WGs and create connections between 

them, we are using all planned activities to improve engagement and searching for young researchers 

to  

help WG leaders and co-leaders who might be in need. In particular, the writing process of the Eutopia 

white paper review is already becoming a formative moment for the network, as it enforces inter-WG 

collaborations.  

  

Výstupy:  

1. CIFRA, Peter** - BLEHA, Tomáš. Piston compression of semiflexible ring polymers in channels. 

In Macromolecular Theory and Simulations, 2021, vol. 30, art. no. 2100027, [11] p. (2020: 1.530 - 

IF, Q4 - JCR, 0.370 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1022-1344. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1002/mats.202100027 Typ: ADCA  

2. RAČKO, Dušan** - RUSKOVÁ, Renáta. Towards loop extrusion with pseudo-topologically and 

non-topologically bound SMC´s. In Eutopia 3: Third Meeting of the European Topology 

Interdisciplinary Initiative : book of abstracts. - Lisbon, Portugal: Faculdade de Ciencias da 

Universidade de Lisboa, 2021, 2021, P. 13. Typ: AFG  

3. RUSKOVÁ, Renáta - RAČKO, Dušan**. Entropic competition between supercoiled and 

torsionally relaxed chromatin fibers drives loop extrusion through pseudo-topologically bound 

cohesin. In Biology-Basel, 2021, vol. 10, no. 2, art. no. 130, [15] p. (2020: 5.079 - IF, Q1 - JCR, 1.731 

- SJR, Q1 - SJR). ISSN 2079-7737. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biology10020130 Typ: 

ADCA  

4. RUSKOVÁ, Renáta - RAČKO, Dušan**. Channels with helical modulation display stereospecific 

sensitivity for chiral superstructures. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2021, vol. 

13, art. no. 3726, [25] p. (2020: 4.329 - IF, Q1 - JCR, 0.770 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. 

Dostupné na: https://doi.org/10.3390/polym13213726 Typ: ADCA  

  

  

11.) Európska sieť multidisciplinárneho výskumu na zlepšenie močových stentov (European 

Network of multidisciplinary research to Improve the Urinary Stents)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Zdenko Špitálsky 

Trvanie projektu: 1.6.2018 / 17.3.2022 

Evidenčné číslo projektu: COST CA16217 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor:  Jesus Uson Minimally Invasive Surgery Centre 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Španielsko: 2 

Čerpané financie: -  

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 2153 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V rámci projektu sa nám podarilo spojiť so zahraničnými partnermi, ktorým sme prezentovali naše 
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využitie antibakteriálneho systému na báze hydrofóbnych kvantových bodiek pre močové katétre a 

stenty. Na základe získaných informácií prebehli niektoré optimalizácie našich kompozitných 

materiálov na báze CQD pre reálne aplikácie v urinárnych katétroch a bola pripravená jedna 

modifikácia komerčného močového katétra. Zároveň sa pripravila jedna kapitola do knihy o využití 

CQD/polymér kompozitov pre vyššie spomenuté aplikácie.  

  

Programy: Multilaterálne - iné  

 

12.) BLACKSENS : Plynové senzory na báze čiernych kovov dekorovaných povrchovými 

receptormi (Black metals decorated with surface receptors as highpotentiality materials for gas 

sensing)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Matej Mičušík 

Trvanie projektu: 1.11.2021 / 31.10.2024 

Evidenčné číslo projektu: V4-Japan Blacksens 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

4  - Česko: 1, Maďarsko: 1, Japonsko: 1, Poľsko: 1 

Čerpané financie: SAV: 3600 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Projekt sa začal 1.11.2021, na kick-off mítingu sa rozpracoval projektový plán pre koniec roka 2021, 

ale hlavne na nasledujúci rok na kedy sa naplánovala príprava a charakterizácia tenkých vrstiev 

čiernych kovov dekorovaných povrchovými receptormi pre analýzu plynov v Quartz Crystal 

Microbalance (QCM). Našou úlohou bude Príprava 2D nanočastíc (MXén, grafén) a ich 

implementácia do citlivej vrstvy. Charakterizácia jednotlivých vrstiev senzora, mechanická analýza 

pomocou nanoindentácie, povrchová chemická analýza pomocou XPS, evaluácia povrchovej energie 

pomocou merania kontaktného uhla a celková evaluácia povrchovo-medzifázových kompozícii 

pripravených finálnych vrstiev senzora je tiež úlohou tímu z UPo SAV.  

  

Programy: Bilaterálne - iné  

 

13.) CompMXCarb: Nové polymérne kompozity na báze MXénov a uhlíkových nanoplnív. 
(New polymeric composites with MXene and carbon based nanofillers)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Matej Mičušík 

Trvanie projektu: 1.8.2019 / 31.7.2022 

Evidenčné číslo projektu: APVV- SK-BY-RD-19-0011 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Bielorusko: 1 

Čerpané financie: APVV: 41554 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Pripravili a charakterizovali sa ďalšie nové typy MAX fáz ako Mo2TiAlC2 a Cr2TiAlC2. Z 

komerčných MAX fáz obsahujúcich vanád sme úspešne pripravili MXény V4C3Tx MXény.   

Pripravili sa prvé kompozity s MXénmi v rôznych polymérnych matriciach ako PMMA, PVDF, 

epoxidy. Tieto kompozity boli na báze MXénov alebo CNT alebo kombinácii týchto dvoch 
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nanoplnív. Realizovali sa prvé merania EMI tienenia a momentálne sa spracúvajú dané údaje.  

Hlavným cieľom tohto projektu je vyvinúť nové nanokompozity s polymérnymi matricami, s čím má 

tím z Ústavu polymérov SAV (ÚPo SAV) dlhoročné skúsenosti. Charakterizácie všetkých 

pripravených materiálov sa vykonávajú na oboch pracoviskách, použité charakterizačné techniky sú 

komplementárne. ÚPo SAV je špecialistom na XPS analýzy a nanoindentáciu a RIPCP BSU sa 

špecializuje na charakterizáciu absorpcie a odrazu elektromagnetického žiarenia, impedančnú 

spektroskopiu a iné. Publikovali sme aj jednu štúdiu ohľadne SnO2 nanočastíc, ktoré by sme 

potenciálne tiež mohli využiť na zlepšenie EMI tienenia v našich systémoch.  

  

Výstupy:   

1. IVANOVSKAYA, Maria - OVODOK, Evgeni** - GAEVSKAYA, Tatiana - KOTSIKAU, 

Dzmitry - KORMOSH, Valentina - BILANYCH, Vitaliy - MIČUŠÍK, Matej. Effect of Au 

nanoparticles on the gas sensitivity of nanosized SnO2. In Materials Chemistry and Physics, 2021, 

vol. 258, art. no. 123858, [9]p. (2020: 4.094 - IF, Q2 - JCR, 0.764 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0254-0584. 

Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2020.123858 Typ: ADCA  

2. MIČUŠÍK, Matej - OVODOK, Evgeni - PROCHÁZKA, Michal - ŠLOUF, Miroslav - STEPURA, 

Anastasiia - SOYKA, Yaryna - OMASTOVÁ, Mária. Ageing of 2D Mxene nanoparticles on air. In 

NANOCON 2021-Abstracts : 13th International Conference on Nanomaterials - Research & 

Application, October 20-22, 2021, Brno, Czech Republic. - Ostrava, Czech Republic : TANGER Ltd., 

2021, p. 31. ISBN 978-80-88365-00-6. Typ: AFG  

3. OVODOK, E.A. - IVANOVSKAYA, M.I. - POZNYAK, S.K. - AZARKO, I.I. - MIČUŠÍK, Matej 

- ANISKEVICH, A.N. Synthesis of Max-phase Ti3AlC2 under vacuum, its structural 

characterization and formation of Ti3C2Tx films (MXene). In Sviridov Readings : a collection of 

paper, iss. 17, p. 47-64. Typ: BDE  

  

  

Programy: European Regional Development Fund (ERDF)  

 

14.) Odpad z makro plastov v a pozdĺž Dunaja.  (Macro plastic waste in and along the Danube.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová 

Trvanie projektu: 1.9.2017 / 31.3.2021 

Evidenčné číslo projektu: INTERREG V-A SK-AT / 2017 / TP / 01 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Univerzita prírodnych zdrojov a života vo Viedni – Odbor vody- 

atmosféry a životného prostredia (BOKU)   

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

4  - Rakúsko: 3, Slovensko: 1 

Čerpané financie: ERDF: 15261 €  

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 1435 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V uplynulom období sme sa podieľali sme sa na príprave akčného plánu, a konferenciu o akčnom 

pláne pre slovenských účastníkov zorganizovali pracovníci z Ústavu polymérov ako online 

konferenciu z dôvodu obmedzení COVID-19. Konferencia sa uskutočnila 2. februára 2021, na 

konferenciu prijalo pozvanie 21 účastníkov z 10 inštitúcií zaoberajúcich sa ekológiou a životným 

prostredím. Počas konferencie M. Omastová predstavila zámery pre vytvorenie akčného plánu a 

podrobnejšie predstavila všetkých 11 akcií, ktoré sú rozdelené do troch častí akčného plánu:  

23.02.2021 sa uskutočnila záverečná konferencia projektu, vzhľadom ku COVID-19 situácii sa 

organizovala v online prostredí. Počas záverečnej konferencie odprezentovali výstupy jednotlivých 

pracovných balíkov riešitelia zodpovední za tieto balíky. Za PP3, teda Ústav polymérov mali 
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prezentáciu Ing. Mária Omastová, DrSc. a Ing. Matej Mičušík, PhD. s názvom  “Analysis of plastic 

waste”. Tejto konferencie sa zúčastnilo 60 účastníkov.   

V reporte 5.4.1 sme na základe našich pozorovaní a experimentov ako aj údajov publikovaných 

výsledkov vo svetovej literatúre zhrnuli možné dopady a vplyvy plastov na životné prostredie a 

diskutovali možné riziká pre zvieratá a ľudí. Správa bola založená na údajoch získaných z laboratória, 

terénnych meraní a prehľadu literatúry (Aktivita 5.2 a 5.3). Informácie sa počas konferencií ďalej 

poskytovali strategickým partnerom, zainteresovaným stranám a zákonodarcom.  

Pripravili sme Hlavný výstup HV3. Metodika pre kvalitatívnu analýzu a dáta ohľadom kompozície 

plastového odpadu. Úplná identifikácia polymérov a polymérnych kompozitov v plastovom odpade 

v rieke a na jej brehoch je dosť komplikovaný a finančne náročný problém. Pre mnohé praktické 

potreby stačí určiť, do ktorej triedy plastov neznáma vzorka patrí, napríklad, aby sa zistilo, či je 

materiálom polyolefín, guma alebo polystyrén. Na zodpovedanie takejto otázky je spravidla potrebné 

použiť jednoduché metódy, ktoré nevyžadujú špeciálne odborné znalosti. Na získanie 

sofistikovaných informácií o zložení niektorých plastových a plastových odpadov je potrebná 

kombinácia rôznych prístupov a experimentálnych techník, ktoré si vyžadujú dodatočné náklady.   

  

Výstupy: Pripravili sa správy z jednotlivých úloh a hlavný výstup č. 3  

D 5.4.1  Report o možnom dopade znečistenia makro-plastovým odpadom v a pozdĺž Dunaja.  

HV 3. Metodika pre kvalitatívnu analýzu a dáta ohľadom kompozície plastového odpadu. 

Spolupracovali sme pri príprave  D 6.4. Usmernenie pre monitorovanie znečistenia plastmi v 

riečnych systémoch   

  

V rámci propagácie a diseminácie projektu bol uverejnený príspevok.    

1. OMASTOVÁ, Mária - PROCHÁZKA, Michal - KLEINOVÁ, Angela - MIČUŠÍK, Matej. 

Makroplastový odpad v Dunaji a pozdĺž Dunaja, analýzy a výsledky. In Teória a prax 

environmentálneho marketingu pre postoje mladých ľudí: Zborník príspevkov z oblasti zdravia a 

marketingových riešení šetrných k životnému prostrediu. - Bratislava: Interreg, Via Carpatia, Youth 

N, 2021, p. 81-87. ISBN 978-80-570-3245-8. Typ: BEF  

2. MIČUŠÍK, Matej** - KLEINOVÁ, Angela - OROS, Mikuláš - ŠIMON, Peter - DUBAJ, Tibor - 

PROCHÁZKA, Michal - OMASTOVÁ, Mária. Plastic ingestion by the Wels catfish (Silurus glanis 

L.): detailed chemical analysis and degradation state evaluation. In Toxicology reports, 2021, vol. 8, 

p. 1869-1876. (2020: 1.013 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2214-7500. Typ: ADMB  

  

Projektové popularizačné aktivity za r 2021:   

M. Omastová Bulletin 2/2020, The Netherlands Chamber of Commerce in the Slovak Republic v 

článku „Plastics in Danube“ – tlačená verzia  

26.02.2021, SAV.SK článok s názvom “Plastový odpad v Dunaji tvoria najmä obaly a PET fľaše” 

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=9415  

01.03.2021,  

Ranné správy RTVS, hosť M. Mičušík  https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/262473#2586  

04.03.2021, rtvs.sk v relácii Experiment (JEDNORAZOVÉ PLASTY), hosť M. Omastová   

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15377/262915  

08. 03. 2021, RÁDIO REGINA v relácii Veda, poznanie, vzdelávanie “Medzinárodný tím odborníkov 

zapojených do projektu PlasticFreeDanube mapoval stav znečistenia Dunaja”  hostia M. Omastová 

a M. Mičušík https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/veda-poznanie-vzdelavanie/250340/medzinarodny-

tim-odbornikov-zapojenych-do-projektu-plasticfreedanube-mapoval-stav-znecistenia-dunaja  

16.03.2021, tvba.sk príspevok s názvom “Plastový odpad v Dunaji tvoria najmä PET fľaše” interview 

s M. Omastovou https://www.tvba.sk/ba-dnes/plastovy-odpad-v-dunaji-tvoria-najma-pet-flase/  

16.03.2021, prednáška Mateja Mičušíka pre vedeckú obec na Ústave polymérov SAV pod názvom 

“PlasticFreeDanube - Plastový odpad v Dunaji”  

Uverejnené tlačové správy:  

27.02.2021, TERAZ.SK článok s názvom “Odborníci a dobrovoľníci vyzbierali z Dunaja 2000 
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kilogramov plastov” https://www.teraz.sk/spravy/odbornici-a-dobrovolnici-vyzbierali-z/531293-

clanok.html  

27.02.2021, webnoviny.sk článok s názvom “Vedci vyzbierali z Dunaja dve tony plastového odpadu, 

najviac bolo obalov a PET fliaš”chttps://www.webnoviny.sk/nasvidiek/vedci-vyzbierali-z-dunaja-

dve-tony-plastoveho-odpadu-najviac-bolo-obalov-a-pet-flias/  

27.02.2021, parlamentnelisty.sk článok s názvom „V akcii PlasticFreeDanube sa z Dunaja vyzbieralo 

dve tisíc kilogramov plastov“ https://www.parlamentnelisty.sk/arena/418712/v-akcii-

plasticfreedanube-sa-z-dunaja-vyzbieralo-dve-tisic-kilogramov-plastov/  

17.03.2021, vedanadosah.cvtisr.sk článok s názvom “Hodnotenie a výsledky medzinárodného 

projektu PlasticFreeDanube” https://vedanadosah.cvtisr.sk/priroda/hodnotenie-a-vysledky-

medzinarodneho-projektu-plasticfreedanube/  

  

  

Programy: ERANET  

 

15.) En-Activ ETICS: Kompozitný systém pre energeticky aktivované tepelné izolácie 

integráciou tepelnej zádrže a fotovoltaickej tvorby tepla  pre energeticky úsporné stavby.  
(Energy Activated External Thermal Insulation Composite System - integration of thermal storage 

and photovoltaics for energy-efficient buildings.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Ivan Chodák 

Trvanie projektu: 1.10.2019 / 30.9.2022 

Evidenčné číslo projektu: M-ERA.NET Call 2018 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Technical University Lodz 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Estónsko: 1, Poľsko: 0 

Čerpané financie: ERANET: 25000 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Po zvážení všetkých možností zamiešania materiálov PCM do tepelnoizolačného panelu sme sa 

napokon priklonili k riešeniu enkapsulácie PCM voskov do polymérnej povrchovej vrstvičky. Pre 

tento účel sa použila zmes vosku PCM s hliníkovým práškom v objemovom pomere cca 3:1 

(hmotnostne 1:1), z ktorej sa v Lodzi pripravili guľovité častice s priemerom cca 3 – 8 mm. Pre ich 

pokrytie bolo potrebné použiť dva polymérne nánosy, prvý na báze vinylacetátu, ktorý ako hydrofilný 

komponent slúžil na odseparovanie vosku od vonkajšej povrchovej vrstvičky, vytvorenej z 

polyuretánu (PUR), použitého na dostatočnú pevnosť najmä v tlaku pri aplikácii do omietky 

izolačného panelu. PUR totiž do istej miery napučiava v roztavenom vosku a pri dlhodobom pôsobení 

vosku by mohli vzniknúť problémy so stabilitou. Z takto modifikovaného materiálu sa pripravilo cca 

100 kg kapsúl PCM/Al pokrytých dvojitou polymérnou vrstvou, z ktorých sa v Talline a v Lodzi 

pripravili izolačné panely na testovanie v reálnych podmienkach.  

Ďalej sme z Lodze dostali malé vzorky omietky (cca 7x10 cm hrúbka 6 mm) s prídavkom kapsúl, 

ktoré sa pripravujú na testovanie nasiakavosti vodou, meranie pórovitosti a objemu otvorených a 

uzavretých pórov.  

  

Výstupy:   

1. HEIM, Dariusz** - WIEPRZKOWICZ, Anna - KNERA, Dominika - ILOMETS, Simo - 

KALAMEES, Targo - ŠPITÁLSKY, Zdenko. Towards improving the durability and overall 

performance of PV-ETICS by application of a PCM layer. In Applied Sciences-Basel, 2021, vol. 11, 

art. no. 4667, [13] p. (2020: 2.679 - IF, Q2 - JCR, 0.435 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-3417. Dostupné 

na: https://doi.org/10.3390/app11104667. Typ: ADCA     
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2. HEIM, Dariusz** - CHODÁK, Ivan - ILOMETS, Simo - KNERA, Dominika - WIEPRZKOWICZ, 

Anna - KALAMEES, Targo. The integration of selected technology to energy activated ETICS - 

theoretical approach. In E3S Web of Conferences. - EDP Sciences, 2020, 2020, vol. 172, art. no. 

21004, [7] p. ISSN 2555-0403. Dostupné na: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017221004 Typ: 

ADMB  

3. ILOMETS, Simo** - HEIM, Dariusz - CHODÁK, Ivan - CZARNY, Dariusz - KALAMEES, 

Targo. A method to develop energy activated ETICS. In E3S Web of Conferences. - EDP Sciences, 

2020, 2020, vol. 172, art. no. 21006, [8] p. ISSN 2555-0403. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017221006 Typ: ADMB   

  

  

  

16.) EPIC: Európske partnerstvo pre zlepšené kompozity. (European Partnership for Improved 

Composites. )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Matej Mičušík 

Trvanie projektu: 1.9.2019 / 31.8.2022 

Evidenčné číslo projektu: M-ERA.NET Call 2018 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: SYNPO, a.s. Pardubice 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Česko: 2 

Čerpané financie: ERANET: 24992 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Hviezdicové polymérne štruktúry sa podarilo úspešne zamiešať do epoxidových laminátov. Zdanlivá 

medzilaminárna šmyková pevnosť (podľa normy ČSN EN ISO 14130) sa zvýšila z hodnoty 25 MPa 

až na hodnotu 36 MPa. Pre vybrané štruktúry sa bude pripravovať úžitkový vzor.   

Pokračovalo sa aj v modifikácii uhlíkových štruktúr. Uhlíkové nanotrubičky (CNT) sa podarilo 

úspešne modifikovať oligomerickými štruktúrami silsesquioxánmi (POSS). POSS je hybridná 

molekula s anorganickým silsesquioxánovým jadrom a organickými (izobutyl, izooktyl, metakrylát, 

atď.) skupinami naviazanými na rohoch daného mnohostenného jadra. Vybral sa aminopropyl 

izobutyl POSS (POSS-NH2), ktorý má reaktívnu amino skupinu vhodnú na vytvorenie chemickej 

väzby s CNT. Na to je potrebné, aby sa na povrchu CNT nachádzali hlavne karboxyly. CNT boli 

čistené a následne oxidované pomocou HCl. Po tejto oxidácii kyselinou boli CNT kratšie, ale 

pomocou XPS sme potvrdili úspešné zavedenie hydroxylových (C1s signál pri 286 eV) a 

karboxylových (C1s signál pri 289 eV) skupín. Karboxylové skupiny boli konvertované na 

alkylhalogenidy pomocou chlórového reagenta na zvýšenie reaktivity s POSS-NH2. okrem chlóru 

sme potvrdili aj úspešné naviazanie Br na povrch CNT, cez ktorý sme následne naviazali daný POSS-

NH2. V tretej časti sa podarilo úspešne zaviesť amino skupiny na povrch uhlíkových vlákien. XPS 

analýya ukázala, že najviac NH2 skupín sa naviazalo pri použití 4-azaheptametylénediamínu, čo 

viedlo potom aj k najväčšiemu zlepšeniu mechanických vlastností a zdanlivá medzilaminárna 

šmyková pevnosť dosiahla až 56 MPa.    

Výstupy:   

1. MIČUŠÍK, Matej - OMASTOVÁ, Mária - PROCHÁZKA, Michal - VORAC, Zbynek - 

BOHACOVA, Marie - SPACEK, Vladimir. Epoxy/Carbon Fiber Composites with Designed 

Interface Interaction. In 5th International conference on nanomaterials: Fundamentals and 

applications : Book of abstracts. Štrbské Pleso, 10.-13.10.2021. - Košice : PF UPJŠ, 2021, p. 18-19. 

ISBN 978-80-574-0039-4. (International conference on nanomaterials: Fundamentals and 

applications) Typ: AFH  
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17.) LiBASED: Hybridné zariadenie batéria-superkapacitor na báze Li-iónov  (Li-ion BAttery-

SupErcapacitor Hybrid Device)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová 

Trvanie projektu: 1.9.2020 / 31.8.2023 

Evidenčné číslo projektu: M-ERA.NET-2/2019/966/LiBASED 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Centrum polymerních systémú UTB Zlín 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Česko: 1, Turecko: 1 

Čerpané financie: ERANET: 24996 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Riešenie projektu prebieha v niekoľkých pracovných balíkoch, pričom každý koordinuje iná 

skupina/inštitút a výsledky sú následne konzultované celým projektovým konzorciom. Na pôde 

Ústavu polymérov sa zaoberáme prípravou nových elektricky vodivých materiálov a hybridov pre 

katódu superkapacitora. V uplynulom období sa pripravilo niekoľko vzoriek modifikovanej a 

funkcionalizovanej 3D štruktúry vo forme melamínovej peny vo viackrokových metódach, kedy 

naviazaný materiál (MWCNT, polypyrol a polyanilín) výrazne zlepšil vodivosť peny. Vzorky boli 

merané na XPS, optickom mikroskope a 4-bodovou metódou. Projektový partneri zmerali cyklickú 

voltametriu. Najlepšie sa ukázala vzorka, ktorá mala vo svojej štruktúre naviazaný polyanilín v jednej 

vrstve, uhlíkové nanotrubičky v druhej vrstve a polypyrol v poslednej. Okrem toho sú pomocou XPS 

merané vzorky projektových partnerov, ktorí pripravujú kompozity na báze kryštalického 

usporiadania MOF štruktúr v kombinácií s vodivým polymérom a redukovaným grafén oxidom. 

Ústredným motívom všetkých pracovných častí je zlepšenie vodivých vlastností materiálov, ktorých 

kombináciou sa dosiahne čo najvyššia povrchová nábojová kapacita. Najnovšie dosiahnuté výsledky 

boli na medzinárodnej konferencií NANOCON2021 odprezentované formou prednášky. Boli to 

výsledky modifikácie melamínovej 3D štruktúry  za pomoci dip-coatingu.  

Výstupy:   

1. BAO, Le Quoc** - NGUYEN, Thanh-Huong - FEI, Haojie - SAPURINA, Irina - 

NGWABEBHOH, Fahanwi Asabuwa - BUBULINCA, Constantin - MUNSTER, Lukas - 

DOMINCOVÁ BERGEROVÁ, Eva - LANGALOVÁ, Anežka - JIANG, Hao - DAO, Tran Trong - 

BUGÁROVÁ, Nikola - OMASTOVÁ, Mária - KAZANTSEVA, Natalia E. - SAHA, Petr. 

Electrochemical performance of composites made of rGO with Zn-MOF and PANI as electrodes for 

supercapacitors. In Electrochimica Acta, 2021, vol. 367, art. no. 137563, [13] p. (2020: 6.901 - IF, 

Q2 - JCR, 1.534 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0013-4686. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.electacta.2020.137563 Typ: ADCA  

2. BUGÁROVÁ, Nikola - OMASTOVÁ, Mária - MIČUŠÍK, Matej - BAO, Le Quoc - FEI, Haojie - 

SAHA, Petr. New hybrid electrodes for supercapacitors. In NANOCON 2021-Abstracts: 13th 

International Conference on Nanomaterials - Research & Application, October 20-22, 2021, Brno, 

Czech Republic. - Ostrava, Czech Republic : TANGER Ltd., 2021, p. 33. ISBN 978-80-88365-00-6. 

Typ: AFG  

  

  

18.) NANO2COM: Pokročilé polymérne kompozity plnené novými 2D nanočasticami 

(Advanced polymer composites filled with novel 2D nanoparticles)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová 

Trvanie projektu: 1.9.2018 / 30.11.2021 

Evidenčné číslo projektu: M-ERA.NET-18-414-Nano2Com 
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Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Institute for Mechanics of Materials University of Latvia 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Litva: 1, Lotyšsko: 1 

Čerpané financie: ERANET: 22905 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Vzhľadom na pandemickú situáciu bolo riešenie projektu prerušené na 3 mesiace v r 2020, preto sa 

projekt predĺžil o 3 mesiace v r 2021.   

MXény typ Ti3C2Tz boli pripravené na Ústave polymérov odleptaním Al vrstvy z MAX fázy 

Ti3AlC2 kyselinou chlorovodíkovou/fluoridom lítnym. MXény a MXénové vrstvy na epoxidových 

povrchoch sa charakterizovali pomocou XPS, AFM a SEM. Pre MXény sa  povrchové energia a 

práca adhézie určili výpočtom z meraní kontaktných uhlov polárnych a nepolárnych kvapalín. 

Zmáčavosť sa zlepšila so zvýšením počtu vrstiev pre všetky použité kvapaliny. Potvrdili to výsledky 

z AFM, hladký hydrofilný povrch jednej vrstvy MXénu vykazoval priemernú drsnosť 11,98 nm, 

zatiaľ čo drsnosť 10-vrstvy bola 84,93 nm. Povrchová energia 10-vrstvy MXénu sa pohybovala medzi 

47,98 a 64,48 mJ/m2, v závislosti od použitej kvapaliny. Na povrch epoxidu bolo náhodne 

distribuovaných 1 hm. % MXénov, zvýšenie povrchovej energie (92,14–123,6 mJ/m2) dokazuje, že 

je medzifázová adhézia medzi časticami MXénu a epoxidom vysoká.  

Nové hybridné polymérne kompozity s grafénovými a MXénovými nanoplnivami bolo študované 

výpočtovým modelom založeným na mikromechanickej metóde konečných prvkov, ktoré sa 

nazývajú representative volume elements (RVEs), na štúdium mechanického a poškodenia 

hybridných polymérových kompozitov. Študoval sa vplyv geometrickej orientácie, pomeru strán a 

objemových podielov oboch inklúzií, ako aj vlastností rozhrania medzi nanoplnivami a matricou na 

mechanické správanie. Modelovanie ukázalo, že efektívny Youngov modul aj pevnosť v ťahu boli 

vyššie v kompozitoch so orientovanými inklúziami MXénov a grafénu v porovnaní s kompozitmi s 

náhodne umiestnenými plnivami. Efektívny Youngov modul kompozitu s orientovanými 

nanoplnivami obsahujúci 0,1 % a 6,4 % objemových frakcií grafénu a MXénu, v uvedenom poradí, 

bol 3,65-krát vyšší v porovnaní s Youngovým modulom matrice. Okrem toho sa pevnosť v ťahu 

zvýšila, keď sa objemový podiel MXene zvýšil v kompozitoch so orientovanými plnivami. V 

kompozitoch s náhodne umiestnenými nanoplnivami malo zvýšenie objemovej frakcie za následok 

iba malí zvýšenie efektívneho Youngovho modulu. Grafénové nanočastice môžu byť použité na 

dodatočné spevnenie multifunkčných kompozitov s MXénmi a ďalej rozšíriť rozsah použitia takýchto 

materiálov využitím skvelých mechanických vlastností a elektrickej vodivosti MXénov. Navrhované 

nové hybridné polymérne kompozity s grafénovými a MXénovými nanoplnivami možno použiť pre 

flexibilnú elektroniku a pokročilé vysokopevnostné štrukturálne aplikácie s ďalšími funkciami ako 

monitorovanie štrukturálnej integrity v reálnom čase.  

Študovala sa elektrická vodivosť epoxidu vystuženého sklenenými vláknami (GFRP) s 

mnohostennými uhlíkovými nanotrubičkami (MWCNT) na niekoľkých úrovniach pomocou 

štrukturálneho prístupu. Zložky tenzora elektrickej vodivosti pre jednosmerne vystuženú monovrstvu 

boli vypočítané podobne ako v mikromechanike s použitím vodivosti nanomodifikovanej matrice. 

Elektrická vodivosť viacvrstvového kompozitu bola vypočítaná pomocou teórie laminátu a 

porovnaná s hodnotami nameranými experimentálne pre rôzne uhly orientácie vlákien. Vypočítané a 

experimentálne údaje boli v dobrej zhode. Kompozit bol zámerne poškodený na troch miestach 

geometricky rozdielnymi tvarmi. Elektródová sieť umiestnená na povrchu laminátu určila 

umiestnenie, kvantifikáciu a geometriu poškodenia v GFRP vrstve modifikovanej MWCNT. 

Výsledky ukazujú, že meranie elektrického odpor môžu byť úspešne použité na diagnostiku šírenia 

trhliny počas interlaminárneho lomu - GFRP modifikovaného MWCNT.  

Výstupy:   

1. KILIKEVIČIUS, Sigitas** - KVIETKAITÉ, Saulé - MISHNAEVSKY, Leon Jr. - OMASTOVÁ, 

Mária - ANISKEVICH, Andrey - ZELENIAKIENÉ, Daiva. Novel hybrid polymer composites with 
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graphene and MXene nano-reinforcements: Computational analysis. In Polymers: Open Access 

Polymer Science Journal, 2021, vol. 13, art. no. 1013, [12] p. (2020: 4.329 - IF, Q1 - JCR, 0.770 - 

SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/polym13071013 Typ: ADCA  

2. STANKEVICH, Stanislav** - BULDERBERGA, Olga - TARASOVS, Sergejs - 

ZELENIAKIENE, Daiva - OMASTOVÁ, Mária - ANISKEVICH, Andrey. Electrical conductivity 

of glass fiber-reinforced plastic with nanomodified matrix for damage diagnostic. In Materials, 2021, 

vol. 14, art.no. 4485, [18] p. (2020: 3.623 - IF, Q1 - JCR, 0.682 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. 

Typ: ADCA  

3. ZUKIENE, K. - MONASTYRECKIS, G.** - KILIKEVICIUS, S. - PROCHÁZKA, Michal - 

MIČUŠÍK, Matej - OMASTOVÁ, Mária - ANISKEVICH, A. - ZELENIAKIENE, D. Wettability of 

MXene and its interfacial adhesion with epoxy resin. In Materials Chemistry and Physics, 2021, vol. 

257, art. no. 123820, [7] p. (2020: 4.094 - IF, Q2 - JCR, 0.764 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0254-0584. 

Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2020.123820 Typ: ADCA  

4. SOYKA, Yaryna - PROCHÁZKA, Michal - MIČUŠÍK, Matej - OMASTOVÁ, Mária. Preparation 

and properties of epoxy composites with MXene and carbon nanotubes. In 5th International 

conference on nanomaterials: Fundamentals and applications: Book of abstracts. Štrbské Pleso, 10.-

13.10.2021. - Košice : PF UPJŠ, 2021, p. 52-53. ISBN 978-80-574-0039-4. Typ: AFH  

  

  

19.) MERF: Matica pre uhlíkové epoxidové lamináty so zníženou horľavosťou (Matrix for 

carbon reinforced epoxy laminates with reduced flammability)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Zdenko Špitálsky 

Trvanie projektu: 1.5.2020 / 30.4.2023 

Evidenčné číslo projektu: M-ERA.NET Call 2019 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: SYNPO a.s. Pardubice 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

3  - Česko: 2, Lotyšsko: 1 

Čerpané financie: ERANET: 25000 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V ďalšom roku riešenia projektu sme sa viacej zamerali na stanovenie účinnosti rôznych typov 

retardéru horenia po ich zamiešaní do epoxidových matric, resp epoxidových matríc plnených 

textíliou z uhlíkovými vláknami, ktoré boli pripravené u partnerských organizácií. Ako prvé sa 

vyhodnocovali rôzne typy retardérov syntetizovaných v SYNPO Pardubice a MU Brno. U najlepšieho 

retardéru sa vyhodnotil jeho vplyv koncentrácie na výsledné hodnoty horľavosti epoxidového 

kompozitu. Vyselektovaný typ retardéru (detaily nemôžu byť uvedené z dôvodu ochrany duševného 

vlastníctva) mal pozitívny účinok na retardáciu horenia už pri nízkych koncentráciách (do 5 hm.%). 

Ale jeho účinok sa naplno prejavil až vysokom plnení (cca 20 hm.% a vyššie).  

Výstupy:    

1.VYKYDALOVÁ, Anna - RYCHLÝ, Jozef - MATYSOVÁ, Edita - ŠPITÁLSKY, Zdenko. The 

characterisation of epoxides with flame retardants by testing of flammability. In ChemZi : Slovenský 

časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, 2021, roč. 17, č. 1, s. 187-188. ISSN 

1336-7242. (73. Zjazd chemikov) Typ: AFH  

  

  

 

 

 

Programy: Iné  
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20.) Charakterizácia polymérov a mikrokapsúl. (Characterization of polymers and 

microcapsules.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Igor Lacík 

Trvanie projektu: 1.1.2017 / 31.12.2021 

Evidenčné číslo projektu: R & D kontrakt 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Japonsko: 1 

Čerpané financie: Otsuka Pharmaceutical Factory Inc. Japan: 14630 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Zmluvný výskum ku klinickej štúdii využitia mikrokapsúl pre liečbu cukrovky  

  

21.) Rýchlostné konštanty a modelovanie pre polymerizačné procesy: ko- a terpolymerizačné 

štúdie vo vode, alkoholoch a ich zmesiach. (Kinetic coefficients and models for polymerization 

processes: co- and terpolymerization studies in water, alcohols and their mixtures.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Igor Lacík 

Trvanie projektu: 1.7.2019 / 30.6.2022 

Evidenčné číslo projektu: R & D kontrakt  

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Kanada: 1, Nemecko: 1 

Čerpané financie: BASF SE Ludwigshafen: 39500 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V tomto období sme riešili otázky homopolymerizácie kyseliny akrylovej a kopolymerizácie kyseliny 

akrylovej s hydrofóbnymi komonomérmi. Výstupom sú závislosti mólovej hmotnosti, zloženia 

kopolymérov a rýchlosti polymerizácie od polymerizačných podmienok zahrňujúcich koncentráciu 

monomérov, teplotu a koncentráciu iniciátora. Získané hodnoty boli použité pri modelovaní 

polymerizačných systémov na spolupracujúcom pracovisku.  

  

1. URBANOVÁ, Anna - EZENWAJIAKU, Ikenna H. - NIKITIN, Anatoly N. - SEDLÁK, Marián - 

VALE, Hugo M. - HUTCHINSON, Robin A. - LACÍK, Igor**. PLP-SEC Investigation of the 

Influence of Electrostatic Interactions on the Radical Propagation Rate Coefficients of Cationic 

Monomers TMAEMC and MAPTAC. In Macromolecules, 2021, vol. 54, no. 7, p. 3204-3222. (2020: 

5.985 - IF, Q1 - JCR, 1.994 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, 

SCOPUS). ISSN 0024-9297. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.1c00263  

2. LACÍK, Igor. Pulsed-laser initiated polymerization: A tool to understand the polymerization in 

aqueous solutions. In VESPS 2021 : Virtual European Symposium of Photopolymer Science 

dedicated to Ewa Andrzejewska : book of abstracts. - Gumpoldskirchen, Austria : ChemIT e.U. - 

Book-of-abstracts.com, 2021, p. 58. ISBN 978-3-9504809-3-1.  

3. LACÍK, Igor**. Impact of counterions on the propagation rate coefficient in radical polymerization 

of ionized monomers. In Polymer Meeting 14 : book of abstracts. - Graz : Verlag der Technischen 

Universität Graz, 2021, p. [IL-23]. ISBN 978-3-85125-844-8.  

Programy: Horizont 2020  
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22.) Dynamika a fázové chovanie uväzneného oligomérneho a polymérneho 

poly(dimethylsiloxán)u v AAO matriciach.  (Dynamics and phase behaviors of confined 

oligomeric and polymeric PDMS in AAO matrices. )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Josef Bartoš 

Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2021 

Evidenčné číslo projektu: EUSMI E200400406 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: CFM-CSIC San Sebastian Spain 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Španielsko: 1 

Čerpané financie: -  

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 4018 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V kontexte s dvomi domácimi projektami VEGA 2/0005/20 a APVV 16-0369 sa vykonali detailné 

merania relaxačnej dynamiky prototypového oligoméru poly(dimetylsiloxán)u (PDMS 1.2k) v 

objemovom (bulk) a uväznenom (confined) stave za použitia AAO-Al matrice v závislosti od 

termickej histórie generovanej rozdielnymi rýchlosťami ochladzovania, (FIc). Odhalila sa enormná 

citlivosť relaxačného chovania k termickej histórii v bulk a najmä v confined stave. V prvom prípade 

objemového PDMS 1.2k táto súvisí s fázovou transformáciou pri pomalom ochladení, u uväzneného 

PDMS 1.2k/AAO-Al systému je dôsledkom silného nerovnovážneho charakteru uväzneného 

oligomérneho média v istej teplotnej oblasti nad príslušným sklovitým prechodom pri Tg(FIc). 

Hlavným nálezom nášho systematického štúdia uväzneného PDMS 1.2k/AAO-Al systému je 

podstatné urýchlenie primárnej alfa relaxácie nad určitou teplotou TX,  ktorá je nezávislá od 

ochladzovacej rýchlosti, spojené s rozšírením distribúcie relaxačného času, ktoré rezultuje do 

dramatického poklesu teploty sklovitého prechodu až o 18 K pri zmene rýchlosti ochladzovania o 

dve dekády (101-10-1 K/min).  

Výstupy:   

EUSMI Proposal Report, October 2021 na EUSMI 2017-2021 Project platforme.  

  

  

23.) Nano2Day: Multifunkčné polymérne kompozity dotované novými 2D nanočasticami pre 

pokročilé aplikácie (Multifunctional polymer composites doped with novel 2D nanoparticles for 

advanced applications)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová 

Trvanie projektu: 1.5.2018 / 1.4.2023 

Evidenčné číslo projektu: H2020-MSCA-RISE-2017, Proposal Number 777810 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Latvijas Universitate 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

9  - Bielorusko: 1, Česko: 1, Dánsko: 1, Litva: 2, Lotyšsko: 2, 

Švédsko: 1, Ukrajina: 1, USA: 0 

Čerpané financie: EU: 6170 €  

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 4018 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V rámci projektu sa uskutočnilo komplexné elektromechanické štúdium epoxidových a GFRP 

vzoriek potiahnutých MXénmi. Ti3C2Tz bol pripravený odleptaním Al vrstvy z MAX fázy pomocou 
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HCl a LiF. Delamináciou MXénov sa pripravil roztok na Ústave polymérov a odparením  Roztok 

MXene na báze vody sa nastriekal na plazmou ošetrené epoxidové kompozity vystužené sklenenými 

vláknami (GFRP). Pred ťahovými experimentmi bola analyzovaná odozva MXénových vrstiev na 

zahrievanie a UV žiarenie. Vrstva MXénu bola stabilná a jej elektrický odpor sa nezvýšil, pokiaľ 

epoxidový substrát nezačal degradovať pri 156 °C. Po 5 minútach na priamom slnečnom svetle sa 

odolnosť vrstvy znížila o 12,5 % a dosiahla plató. Pod UV svetlom 301–365 nm sa odolnosť znížila 

o 22,7 %. Študoval sa aj nárast elektrického odporu MXénových vrstiev počas starnutia, odolnosť 

voči odlupovaniu a priľnavosť MXénu k epoxidovému povrchu. Študovala sa odozvu elektrického 

odporu vzoriek epoxidu a GFRP potiahnutých MXénmi pri zaťažení v ťahu. Po 2 650 cykloch 

zaťaženia pri konštantnej amplitúde zaťaženia zaznamenala MXenová vrstva  na epoxide 16,25 % 

zvýšenie odporu. Vzorky GFRP boli testované pri rôznych amplitúdach s vysokým zaťažením v ťahu. 

Po 10 000 cykloch sa elektrický odpor MXénovej vrstvy zvýšil 1,8-krát, ale odozva na zaťaženie bola 

stabilnejšia. Získané výsledky demonštrujú, že MXény sú materiálom pre ultratenké, škálovateľné a 

ľahko spracovateľné povlaky snímajúce napätie aj  pre veľké kompozitné štruktúry vystužené 

vláknami.   

Výstupy:   

1. MONASTYRECKIS, Gediminas - STEPURA, Anastasiia - SOYKA, Yaryna - MALTANAVA, 

Hanna - POZNYAK, Sergey K. - OMASTOVÁ, Mária - ANISKEVISH, Andrey - ZELENIAKIENE, 

Daiva**. Strain sensing coatings for large composite structures based on 2D MXene nanoparticles. 

In Sensors, 2021, vol. 21, art .no. 2378, [14] p. (2020: 3.576 - IF, Q1 - JCR, 0.636 - SJR, Q2 - SJR). 

ISSN 1424-8220. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/s21072378 Typ: ADCA  

2. OVODOK, E.A. - IVANOVSKAYA, M.I. - POZNYAK, S.K. - AZARKO, I.I. - MIČUŠÍK, Matej 

- ANISKEVICH, A.N. Synthesis of Max-phase Ti3AlC2 under vacuum, its structural 

characterization and formation of Ti3C2Tx films (MXene). In Sviridov Readings : a collection of 

paper, iss. 17, p. 47-64. Typ: BDE  

3. OMASTOVÁ, Mária**. Polymeric composites with novel 2D nanofillers MXenes. In IMMC 

2021: 20th International Metallurgy and Materials Congress : congress proceedings e-book. - 

Istanbul, Turkey : METEM, 2021, p. 429. ISBN 978-605-01-1411-9. Dostupné na internete: 

<www.immc-mtm.com> Typ: AFE  

4. STEPURA, Anastasiia - PROCHÁZKA, Michal - OMASTOVÁ, Mária - ZELENIAKIENE, Daiva 

- ANISKEVICH, Andrey. Polymeric nanocomposites with hybrid nanofillers. In Nanomaterials: 

Applications & Properties - 2021: (NAP-2021): abstracts. - Odesa, Ukraine : Institute of Electrical 

and Electronics Engineers, 2021, non p., [NSS-A-11]. Typ: AFG  

  

  

Programy: JRP  

 

24.) Polymérne adaptovateľné siete smerom k výrobe vysoko výkonných materiálov.  

(Polymeric Adaptable Networks toward the Fabrication of High-performance Materials.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Martin Danko 

Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2022 

Evidenčné číslo projektu: SAS-MOST JRP 2019/07 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: National Sun Yat-Sen University 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Taiwan: 1 

Čerpané financie: SAV: 25000 €           

  

 

Dosiahnuté výsledky:  
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Projekt je zameraný na vývoj vysoko-výkonných materiálov pre inžinierske a obalové aplikácie 

najmä využitím monomérov a zlúčenín z obnoviteľných zdrojov. Predmetom záujmu sú najmä 

sietené materiály. Pripravili sa kopolyestery P(MBL-co-CL) s rôznym obsahom 3-20 mol% dvojitej 

väzby tulipalínovej jednotky (MBL) vhodnej pre sieťovacie reakcie. Katiónový mechanizmus 

polymerizácie s otvorením kruhu laktónu bol využitý na prípravu hviezdicových kopolyesterov, ktoré 

budú predstavovať jeden zo sieťovacích uzlov. Efektívna foto-iniciovaná tiolénová reakcia ditiolov 

bola využitá na sieťovanie kopolyesterov. Prebieha optimalizácia Michaelovej adície amínov na 

dvojitú väzbu, nakoľko efektivita tejto reakcie je nižšia a nedochádza k tvorbe gélu pre kopolyestery 

s rovnakým obsahom MBL ako v prípade tiolénovej reakcie. Namiešali sa zmesi PLA/PHB 

polyesterov v pomere 85/15 s ATBC zmäkčovadlom (15 hm%) a s prídavkom Keratínu 1-20 hm% 

ako plniva biologického pôvodu. Hydrolyzát keratínu pripravený bázickou hydrolýzou obsahuje 

zvýšené množstvo voľných amino- skupín, ktoré pri miešaní pri zvýšenej teplote (možná 

transesterifikácia) môžu zlepšiť jeho miešateľnosť v polyesteroch. Lepšia zmáčateľnosť keratínových 

častíc v kompozitoch bola pozorovaná optickou mikroskopiou. Degradácia materiálu bola študovaná 

bázickou hydrolýzou a biodegradáciou pomocou mikroorganizmov. Výrazne urýchlenú degradáciu 

vykazovali vzorky s vyšším obsahom keratínu. Biodegradácia vo fyziologickom roztoku 

mikroorganizmov bola porovnateľná pre všetky vzorky iba v rozsahu hydrolýzy reťazcov počas 1 

mesiaca, keratín však nespôsoboval inhibíciu rastu mikroorganizmov. Nepozorovala sa odlišná 

rýchlosť degradácie vzoriek bez keratínu alebo vzoriek s rôznym obsahom keratínu. 

Voľnoradikálovou kopolymerizáciou monoméru z obnoviteľných zdrojov alfa-metylén-gama-

butyrolaktónu (MBL) a 2-propylén-2-oxazolínu (IPOx) je možné pripraviť funkčné polyméry 

schopné sieťovania. Sieťovaním s diaminoderivátmi cez otvorenie laktónu alebo dikarboxylovou 

kyselinou cez otvorenie oxazolínu je možné pripraviť gély so schopnosťou absorpcie kovov (napr. 

Cu). Rozdielnu hustotu polymérnej siete a tým aj celkové mechanické vlastnosti sme dosiahli 

meniacou koncentráciou použitého sieťovadla (5, 7.5, 10 a 20 mol%). Takéto organogély napučiavajú 

v DMSO, ale v metanole a vode zmenšujú svoj rozmer. Čiastočnú afinitu gélov k vode vďaka 

oxazolínovému cyklu je možné výrazne zvýšiť postupnou hydrolýzou laktónových cyklov s voľnými 

karboxylovými a hydroxylovými skupinami a so schopnosťou napučiavať vo vode.  

Výstupy:   

1. GAMAL MOHAMED, Mohamed - TSAI, Mei-Yin - WANG, Chih-Feng - HUANG, Chih-Feng - 

DANKO, Martin - DAI, Lizong - CHEN, Tao - KUO, Shiao-Wei**. Multifunctional polyhedral 

oligomeric silsesquioxane (POSS) based hybrid porous materials for CO2 uptake and iodine 

adsorption. In Polymers: Open Access Polymer Science Journal, 2021, vol. 13, no. 2, art. no. 221, 

[15] p. (2020: 4.329 - IF, Q1 - JCR, 0.770 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. Dostupné na: 

https://doi.org/10.3390/polym13020221 Typ: ADCA  

2. LUKÁČ, Ivan** - HUSÁR, Branislav - DANKO, Martin - WEISS, Richard G. Benzil 

photoperoxidation in polymer films and crosslinking by the resultant benzoyl peroxides in 

polystyrene and other polymers. In Molecules, 2021, vol. 26, art. no. 5154, [24] p. (2020: 4.411 - IF, 

Q2 - JCR, 0.782 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). 

ISSN 1420-3049. Typ: ADCA  

3. DANKO, Martin** - MOSNÁČKOVÁ, Katarína - VYKYDALOVÁ, Anna - KLEINOVÁ, Angela 

- PUŠKÁROVÁ, Andrea - PANGALLO, Domenico - BUJDOŠ, Marek - MOSNÁČEK, Jaroslav. 

Properties and degradation performances of biodegradable poly(lactic acid)/poly(3-hydroxybutyrate) 

blends and keratin composites. In Polymers: Open Access Polymer Science Journal, 2021, vol. 13, 

art. no. 2693, [18] p. (2020: 4.329 - IF, Q1 - JCR, 0.770 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. Dostupné 

na: https://doi.org/10.3390/polym13162693 Typ: ADCA  

4. MOSNÁČKOVÁ, Katarína - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - KLEINOVÁ, Angela - DANKO, 

Martin - MOSNÁČEK, Jaroslav. Mechanical and viscoelastic properties of novel fully biodegradable 

PLA/PHB blends filled with keratin. In ChemZi: Slovenský časopis o chémii pre chemické 

vzdelávanie, výskum a priemysel, 2021, roč. 17, č. 1, s. 138. ISSN 1336-7242. (73. Zjazd chemikov). 

Typ: AFH  

Programy: Mobility  
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25.) Implantovateľné polymérne nosiče liečiv založené na duálnom nekovalentnom a 

kovalentnom sieťovaní so samosceľovacími vlastnosťami. (Implantable polymeric drug delivery 

devices based on dual non-covalent and covalent crosslinking network with self-healing properties.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Abolfazl Heydari 

Trvanie projektu: 1.1.2021 / 31.12.2022 

Evidenčné číslo projektu:  

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Turecko: 1 

Čerpané financie: SAV: 3000 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

In this year, the polymer library following Aim 1 of the project proposal (copied below) was 

synthesized and characterized and these experiments are still ongoing.  

“(Aim 1) Fabrication and characterization of IDDS based on the dual cross-linked network with self-

healing properties using the expertise of the PI SAS team, and preparation and characterization of the 

polymer library consisting of alginate and beta-CD analogs with biorthogonal and self-healable 

moieties”.  

   

26.) Hypomat: Polymérne materiály na báze poly(2-alkyl-oxazolínov) a polyfosfazénov s 

nastaviteľnou termosenzitivitou a biodegradáciou. (Polymer materials based on poly(2-alkyl-2-

oxazolines) and polyphosphazenes with tuneable thermosensitivity and biodegradation.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Juraj Kronek 

Trvanie projektu: 1.1.2021 / 31.12.2022 

Evidenčné číslo projektu: APVV-SK-AT-20-0025 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Rakúsko: 1 

Čerpané financie: APVV: 2500 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V prvom roku bol náš spoločný výskum zameraný na prípravu makroiniciátorov na báze 

poly(fosfazénov) s rôznou mólovou hmotnosťou.  

  

27.) Inovatívne nanokompozity polymér/MXény s vylepšenými vlastnosťami získané 

prostredníctvom kontroly lokalizácie plniva v priestore  (Innovative polymer/MXenes  

nanocomposites with enhanced properties trough a fine control of spatial filler localization)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová 

Trvanie projektu: 1.1.2021 / 31.12.2022 

Evidenčné číslo projektu: CRN-SAV-20-04 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 1  - Taliansko: 1 
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inštitúcií: 

Čerpané financie: SAV: 3000 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Od partnerov sme dostali tri typy HAVOH, dva v práškovej forme a jeden vo forme granúl. Najprv 

sme vyskúšali prípravu čistej matrice. Následne sme na prípravu kompozitov vybrali jeden typ v 

práškovej forme. Pripravili sme kompozity s MXenmi, MWCNT (multi-walled carbon nanotubes), 

SWCNT (single-walled carbon nanotubes), a tiež hybridné kompozity s s SWCNT a MXénmi. Obsah 

plnív sa menil v rozsahu od 1.0 do 5.0 hm.%. Na prípravu kompozitov bola použitá metóda 

zamiešania v roztoku polyméru, s následným lisovaním po vysušení kompozitu. Výsledky merania 

vodivosti pomocou BDS (Broadband Dielectric Spectroscopy) ukázali že kompozity z nízkym 

obsahom MXenov (okolo 1.5 hm. %) majú vodivosť podobnú čistej matrici, okolo 10-12 S/cm. V 

prípade použitia 2.0 hm. % SWCNT, vodivosť vzoriek stúpa o 4 rády na 10-8 S/cm. Pre hybridné 

kompozity, napríklad HAVOH/3.0 hm.% SWCNT/2.0 hm. % MXenu, zmeraná vodivosť dosahuje 

hodnoty okolo 10-4 S/cm. Pripravené kompozity sa charakterizujú pomocou SEM a ďalšími 

metódami.   

  

28.) TERATOP: Výskum možností experimentálnej prípravy aktívneho topologického skla.  
(Towards experimental realization of active topological glass. )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Dušan Račko 

Trvanie projektu: 1.1.2021 / 31.12.2022 

Evidenčné číslo projektu: SK-AT-20-0011  

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Rakúsko: 1 

Čerpané financie: APVV: 2500 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

RUSKOVÁ, Renáta - RAČKO, Dušan**. Channels with helical modulation display stereospecific 

sensitivity for chiral superstructures. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2021, vol. 

13, art. no. 3726, [25] p. (2020: 4.329 - IF, Q1 - JCR, 0.770 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. 

Dostupné na: https://doi.org/10.3390/polym13213726 Typ: ADCA  

  

Domáce projekty  

 

Programy: VEGA  

 

1.) Štrukturálne-dynamické vlastnosti oligomérov a polymérov v objemovom stave a v 

uväznených stavoch pórovitých anorganických matríc.  (Structural-dynamic  properties  of  

oligomers  and  polymers  in the  bulk  and  confined states of porous anorganic matrices.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Josef Bartoš 

Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2023 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0005/20 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

95 

Čerpané financie: SAV: 1190 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Dokončilo a publikovalo sa úvodné kombinované štúdium cis-1,4-poly (izopren)u v objemovom 

stave pomocou ESR, PALS a dynamického svetelného rozptylu (DLS) ako prototypu pre nadväzné 

vyšetrovanie v objemovo-limitovanom stave AAO matrice. V 2. roku tohto 4-ročného projektu 

(2020-2023) sa v nadväznosti na už vykonané ESR merania dvoch typických reprezentantov 

makromolekulového systému na báze polárneho poly(dimethylsiloxá)u (PDMS), tj. oligomérneho 

PDMS1.2k a polymérneho PDMS17k v objemových stavoch, pokračovalo v ich PALS a BDS 

charakterizácii. Odhalil sa markantný rozdiel v kryštalizačnej schopnosti v závislosti od molekulovej 

hmotnosti. Ďalej s BDS technikou sa vykonalo detailné vyšetrenie relaxačnej dynamiky 

oligomérneho PDMS1.2k v objemovom a uväznenom stave v AAO matrici s originálnymi nálezmi o 

nerovnovážnom charaktere a dramatickej zmene Tg uvedenými v nižšie v EUSMI 2021 správe.   

Výstupy:   

1.  ŠVAJDLENKOVÁ, Helena** - ŠAUŠA, Ondrej - ADICHTCHEV, Sergey V. - SUROVTSEV, 

Nikolay V. - NOVIKOV, Vladimir N. - BARTOŠ, Josef. On the mutual relationships between 

molecular probe mobility and free volume and polymer dynamics in organic glass formers: cis-1,4-

poly(isoprene). In Polymers: Open Access Polymer Science Journal, 2021, vol. 13, art. no. 294, [24] 

p. (2020: 4.329 - IF, Q1 - JCR, 0.770 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. Dostupné na: 

https://doi.org/10.3390/polym13020294 Typ: ADCA  

  

  

2.) Ochrana povrchov pred adsorpciou proteínov: poly(etylénoxid) vs poly(2-oxazolín) 

(Protection of surfaces against protein adsorption: poly(ethylene oxide) vs poly(2-oxazoline) )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Zuzana Benková 

Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2023 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0122/20 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 5290 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Uskutočnili sa atomistické MD simulácie interakcií glykozylovaného triméru RBD (receptor-binding 

domain) spike-proteínu vírusu SARS-CoV-2 s grafénom v nadväznosti na predchádzajúce 

atomistické MD simulácie monoméru spike-proteínu vírusu SARS-CoV-2. Cieľom bolo určiť, ako 

sa glykozylovaný trimér RBD adsorbuje na grafén vo vodnom prostredí, do akej miery dochádza k 

zmene jeho sekundárnej štruktúry, ktorá určuje infekčnosť SARS-CoV-2 vírusu, a či sú štruktúrne 

zmeny na jednom monomére triméru RBD zhodné so štruktúrnymi zmenami monoméru RBD v 

prípade simulácií celého monoméru spike proteínu. Zistilo sa, že v obidvoch prípadoch sa monoméry 

RBD S-proteínu správajú rovnako, keďže glykozidové jednotky sú orientované do vodného 

prostredia a nenachádzajú sa medzi RBD a grafénom. Počas adsorpcie vznikajú v rámci RBD nové 

vodíkové väzby namiesto vodíkových väzieb medzi RBD a molekulami vody, ktoré zanikajú 

dôsledkom adsorpcie RBD na grafén. Počas adsorpcie zaniká jeden alfa-hélix a 2 alfa-hélixy sú 

stabilizované. Štruktúry beta-skladaného listu zostávajú zachované a adsorpciou stabilizované. 

Zmeny sekundárnej štruktúry, ku ktorým počas adsorpcie S-proteínu na grafén dochádza nezahŕňajú 

aminokyselinové reziduá, ktoré sa priamo zúčastňujú na interakcii s ACE2 receptorom pri infekcii 

bunky. Najvýraznejšie štrukturálne zmeny sa uskutočnili počas prvých 20 ns interakcií RBD s 

grafénom. Tieto malé zmeny sekundárnej štruktúry na RBD fragmente spike-proteínu súvisiace s jeho 
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adsorpciou znamenajú, že SARS-CoV-2 môže ostať infekčným aj po naviazaní na grafén a látky jemu 

podobné, ako napr. aromatické uhľovodíky tvoriace cigaretový dym.   

Výstupy:  

1.  BENKOVÁ, Zuzana** - CORDEIRO, M.N.D.S. Structural behavior of monomer of SARS-CoV-

2 spike protein during initial stage of adsorption on graphene. In Materials Today Chemistry, 2021, 

vol. 22, art. no. 100572, [12] p. (2020: 8.301 - IF, Q1 - JCR, 1.521 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2468-

5194.  

2.  BENKOVÁ, Zuzana* - CORDEIRO, M.N.D.S. Initial stage of adsorption of monomer of SARS-

CoV-2 spike protein on graphene. In ECIS 2021 : 35th Conference of the European Colloid and 

Interface Society : Book of Abstracts – Athens, Greece, 2021, s. 60-61.  

  

  

3.) Využitie kontrolovaných polymerizácií pre prípravu nanočastic a kompozitov. (Utilization 

of controlled polymerizations in the preparation of nano-particles and composites. )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Dmitrij Bondarev 

Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2023 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0161/20 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 11901 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V rámci řešení projektu byly prozkoumány možnosti přípravy amfifilních blokových kopolymerů 

pomocí foto-ATRP ve variantě PISA. Výsledky jsou do určité míry reprodukovatelné a je možné 

připravovat stabilní koloidy. Též byla ověřena možnost využití průtokového reaktoru nejen pro 

kopolymery, ale i pro homopolymery obtížněji polymerizovatelné ve vsádkovém reaktoru.  

Výstupy: Prvá publikácia, ktorá bude mať poďakovanie projektu je v príprave.  

  

  

4.) Polyméry a polymérne materiály s pridanou hodnotou z obnoviteľných zdrojov. (Polymers 

and polymeric materials with added value from renewable resources.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Martin Danko 

Trvanie projektu: 1.1.2021 / 31.12.2024 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0168/21 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 22515 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Hydrogély katiónových polymetakrylátových amónnych (ko)polymérov po výmene Cl- protiiónu za 

lipofilný perfluorooktanoátový alebo dodecylsulfátový anión dramaticky zmenia svoje správanie. Ich 

povrchový kontaktný uhol až 110° im dovoľuje voľne plávať na vode, sú schopné uväzniť organické 

farbivo (pH indikátor), a tým sa stávajú senzorom na acido-bázické reakcie prchavých činidiel 

(amoniak) a nie vodorozpustných (NaOH). Ich vnútorná polarita bola sledovaná pomocou 
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fluorescenčnej značky pyrénu. Hoci pomer emisných pásov potvrdil zmenu na lipofilnejšie gély po 

výmene aniónu, táto zmena bola pomerne malá, nakoľko gély stále zadržiavali molekuly vody hlavne 

vodíkovou interakciou amidových skupín hlavných reťazcov. Výskum bol zosumarizovaný v 

publikácií v časopise Gels.  

Výstupy:  

1. DANKO, Martin** - KRONEKOVÁ, Zuzana - KRUPA, Igor - TKÁČ, Ján - MATÚŠ, Peter - 

KASÁK, Peter**. Exchange counterion in polycationic hydrogels: Tunability of hydrophobicity, 

water state, and floating capability for a floating pH device. In Gels : open access journal, 2021, vol. 

7, art. no. 109, [19] p. (2020: 4.702 - IF, Q1 - JCR, 0.569 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 

- Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2310-2861. Typ: ADCA  

2. DANKO, Martin** - MOSNÁČKOVÁ, Katarína - VYKYDALOVÁ, Anna - KLEINOVÁ, Angela 

- PUŠKÁROVÁ, Andrea - PANGALLO, Domenico - BUJDOŠ, Marek - MOSNÁČEK, Jaroslav. 

Properties and degradation performances of biodegradable poly(lactic acid)/poly(3-hydroxybutyrate) 

blends and keratin composites. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2021, vol. 13, 

art. no. 2693, [18] p. (2020: 4.329 - IF, Q1 - JCR, 0.770 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. Dostupné 

na: https://doi.org/10.3390/polym13162693 Typ: ADCA  

3. LUKÁČ, Ivan** - HUSÁR, Branislav - DANKO, Martin - WEISS, Richard G. Benzil 

photoperoxidation in polymer films and crosslinking by the resultant benzoyl peroxides in 

polystyrene and other polymers. In Molecules, 2021, vol. 26, art. no. 5154, [24] p. (2020: 4.411 - IF, 

Q2 - JCR, 0.782 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). 

ISSN 1420-3049. Typ: ADCA  

4. PEER, Petra** - JANALIKOVA, Magda** - SEDLARIKOVA, Jana - PLEVA, Pavel - FILIP, 

Petr - ZELENKOVA, Jana - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena. Antibacterial filtration membranes 

based on PVDF-co-HFP nanofibers with the addition of medium-chain 1-monoacylglycerols. In ACS 

Applied Materials & Interfaces, 2021, vol. 13, p. 41021-41033. (2020: 9.229 - IF, Q1 - JCR, 2.535 - 

SJR, Q1 - SJR). ISSN 1944-8244. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acsami.1c07257 Typ: ADCA  

5. OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena** - PEER, Petra - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - 

JORDANOV, Igor - RYCHTER, Piotr. Circulatory management of polymer waste: Recycling into 

fine fibers and their applications. In Materials, 2021, vol. 14, art. no. 4694, [26] p. (2020: 3.623 - IF, 

Q1 - JCR, 0.682 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: 

https://doi.org/10.3390/ma14164694 Typ: ADCA  

6. OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena** - BUČKOVÁ, Mária - KRONEKOVÁ, Zuzana - KLEINOVÁ, 

Angela - NAGY, Štefan - RYDZ, Joanna - OPÁLEK, Andrej - SLÁVIKOVÁ, Monika - ECKSTEIN 

ANDICSOVÁ, Anita**. The drug-loaded electrospun poly(epsilon-caprolactone) mats for 

therapeutic application. In Nanomaterials-Basel, 2021, vol. 11, art. no. 922, [19] p. (2020: 5.076 - IF, 

Q1 - JCR, 0.919 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2079-4991. Dostupné na: 

https://doi.org/10.3390/nano11040922 Typ: ADCA  

7. ATTIA, Amina Abdel Meguid** - ABAS, Khadiga Mohamed - NADA, Ahmed - SHOUMAN, 

Mona Abdel Hamid - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - MOSNÁČEK, Jaroslav**. Fabrication, 

modification, and characterization of lignin-based electrospun fibers derived from distinctive biomass 

sources. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2021, vol. 13, art. no. 2277, [28] p. 

(2020: 4.329 - IF, Q1 - JCR, 0.770 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. Dostupné na: 

https://doi.org/10.3390/polym13142277 Typ: ADCA  

8. ISMAEL, Islam - DANKO, Martin. Syntesis and characterization of self-healable, reprocessable 

and recyclable bio-based polyester networks. In ChemZi: Slovenský časopis o chémii pre chemické 

vzdelávanie, výskum a priemysel, 2021, roč. 17, č. 1, s. 245. ISSN 1336-7242. (73. Zjazd chemikov). 

Typ AFH  

9. DANKO, Martin** - KRONEKOVÁ, Zuzana - KRUPA, Igor - TKÁČ, Ján - KASÁK, Peter**. 

Exchange counterion in polycationic hydrogels: Tunability of hydrophobicity, water state and 

floating capability. In ChemZi: Slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a 

priemysel, 2021, roč. 17, č. 1, s. 142. ISSN 1336-7242. (73. Zjazd chemikov). Typ: AFH  

5.) Príprava a štúdium polymérov a polymérnych materiálov z obnoviteľných zdrojov. 
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(Development and study of polymers and polymeric materials based on renewable resources.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Martin Danko 

Trvanie projektu: 1.1.2017 / 31.3.2021 

Evidenčné číslo projektu: 2/0158/17  

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: 0           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Riešenie projektu predĺžené do marca 2021 v dôsledku COVID-19  

  

6.) Mikrosféry pripravené dvojitým kovalentným a nekovalentným sieťovaním alginátov so 

samoregeneračnou schopnosťou pre bunkovú enkapsuláciu (Microspheres based on dual non-

covalently and covalently crosslinked alginates with self-healing properties for cell encapsulation)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Abolfazl Heydari 

Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2023 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0140/20 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 7935 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

In the project, we addressed various aspects of the polymer libraries for microspheres formation. The 

activities were conducted to find a reproducible way for the preparation and characterization of 

polysaccharide derivatives with a controlled degree of substitution. In this regard, the derivatives of 

sodium alginate, chitosan, and dextran with low to medium molecular weight containing various 

content of pendant moieties were synthesized and characterized. These experiments have been 

ongoing toward the finalization of the polymer library used for microsphere formation.  

Výstupy:  

1. DARVISHI, Sima - JAVANBAKHT, Siamak - HEYDARI, Abolfazl** - KAZEMINAVA, 

Fahimeh - GHOLIZADEH, Pourya - MAHDIPOUR, Mahdi - SHAABANI, Ahmad. Ultrasound-

assisted synthesis of MIL-88(Fe) coordinated to carboxymethyl cellulose fibers: A safe carrier for 

highly sustained release of tetracycline. In International Journal of Biological Macromolecules, 2021, 

vol. 181, p. 937-944. (2020: 6.953 - IF, Q1 - JCR, 1.140 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 

- Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0141-8130. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.04.092  

2. HEYDARI, Abolfazl** - DUŠIČKA, Eva - MIČUŠÍK, Matej - SEDLÁK, Marián** - LACÍK, 

Igor**. Unexpected counterion exchange influencing fundamental characteristics of quaternary 

ammonium chitosan salt. In Polymer : the International Journal for the Science and Technology of 

Polymers, 2021, vol. 220, art. no. 123562, [15] p. (2020: 4.430 - IF, Q1 - JCR, 0.907 - SJR, Q1 - 

SJR). ISSN 0032-3861. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2021.123562  

3. HEYDARI, Abolfazl** - DARROUDI, Mahdieh - LACÍK, Igor**. Efficient N-sulfopropylation 

of chitosan with 1,3-propane sultone in aqueous solutions: neutral pH as the key condition. In 

Reaction Chemistry & Engineering, 2021, vol. 6, p. 2146-2158. (2020: 4.239 - IF, Q2 - JCR, 1.132 - 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

99 

SJR, Q1 - SJR). ISSN 2058-9883. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d1re00089f  

4. LIGHVAN, Zohreh Mehri** - KHONAKDAR, Hossein Ali** - HEYDARI, Abolfazl - ŠLOUF, 

Miroslav - AKBARI, Ali. A versatile ?-cyclodextrin and N-heterocyclic palladium complex bi-

functionalized iron oxide nanoadsorbent for water treatment. In Environmental science and pollution 

research, 2021, vol. 28, p. 55419-55432. (2020: 4.223 - IF, Q2 - JCR, 0.845 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 

0944-1344. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11356-021-14814-5  

5. PEIDAYESH, Hamed - HEYDARI, Abolfazl** - MOSNÁČKOVÁ, Katarína - CHODÁK, Ivan. 

In situ dual crosslinking strategy to improve the physico-chemical properties of thermoplastic starch. 

In Carbohydrate Polymers, 2021, vol. 269, art. no. 118250, [8] p. (2020: 9.381 - IF, Q1 - JCR, 1.639 

- SJR, Q1 - SJR). ISSN 0144-8617. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.118250  

6. PEIDAYESH, Hamed - HEYDARI, Abolfazl** - MOSNÁČKOVÁ, Katarína - CHODÁK, Ivan. 

Physical properties of thermoplastic starch using dual crosslinking strategy through melt processing. 

In Polymer Meeting 14 : book of abstracts. - Graz : Verlag der Technischen Universität Graz, 2021, 

p. [P-17]. ISBN 978-3-85125-844-8.  

  

  

7.) Príprava a štúdium polymérnych gélov s využitím v ochrane kultúrneho dedičstva. 

(Preparation and study of polymer gels for protection of cultural heritage.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Juraj Kronek 

Trvanie projektu: 1.1.2019 / 31.12.2022 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 1/0602/19 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: FCHPT STU Bratislava 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 2928 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V treťom roku riešenia projektu sme sa zamerali na komplexnú charakteristiku pripravených 

hydrogélov. Prvým sledovaným parametrom bol stupeň napučiavania, pričom sme sa zamerali na 

široké spektrum testovaných kvapalín, ako bola voda, etanol, chloroform, toluén a benzylalkohol, 

ktoré by mohli mať využitie pri odstraňovaní rôznych druhov nečistôt. Potvrdili sme, že amfigély na 

báze poly(2-alkyl-2-oxazolínov) absorbujú dostatočné množstvo všetkých testovaných rozpúšťadiel 

s výnimkou toluénu. Taktiež sme sledovali štruktúru hydrogélov pomocou FTIR spektroskopie, 

povrchové vlastnosti sa sledovali pomocou merania uhla zmáčania a mechanické vlastnosti sa 

sledovali pomocou kompresných skúšok.  

Výstupy:  

1.MAJERČÍKOVÁ, Monika - NÁDAŽDY, Peter - CHORVÁT, Dušan Jr. - SATRAPINSKYY, 

Leonid - VALENTOVÁ, Helena - KRONEKOVÁ, Zuzana - ŠIFFALOVIČ, Peter - KRONEK, 

Juraj** - ZAHORANOVÁ, Anna**. Effect of dexamethasone on thermoresponsive behavior of 

poly(2-oxazoline) diblock copolymers. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2021, 

vol. 13, no. 9, art. no. 1357, [18] p. (2020: 4.329 - IF, Q1 - JCR, 0.770 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-

4360. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/polym13091357  

  

  

8.) Vývoj imunoaktívnych polymérnych nosičov pre fotodynamickú terapiu (Development of 

immunoactive polymer carriers for photodynamic therapy.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Zuzana Kroneková 

Trvanie projektu: 1.1.2021 / 31.12.2023 
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Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0172/21 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 6612 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V tomto roku sme sa zamerali na syntézu polymérov a modifikáciu s liečivom ako ibuprofen a z 

prírodných polyfenolov boli pripravené polyméry s kyselinou rozmarínovou a kávovou, ktoré v 

ďalšom období budú testované na rakovinových líniách.  

Výstupy:  

1. MAJERČÍKOVÁ, Monika - NÁDAŽDY, Peter - CHORVÁT, Dušan Jr. - SATRAPINSKYY, 

Leonid - VALENTOVÁ, Helena - KRONEKOVÁ, Zuzana - ŠIFFALOVIČ, Peter - KRONEK, 

Juraj** - ZAHORANOVÁ, Anna**. Effect of dexamethasone on thermoresponsive behavior of 

poly(2-oxazoline) diblock copolymers. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2021, 

vol. 13, no. 9, art. no. 1357, [18] p. (2020: 4.329 - IF, Q1 - JCR, 0.770 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-

4360. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/polym13091357 Typ: ADCA  

2. MAJERČÍKOVÁ, Monika** - KRONEKOVÁ, Zuzana - KRONEK, Juraj. Well-defined poly(2-

isopropenyl-2-oxazoline)s prepared by ATRP and their cytotoxic effect on 3T3 fibroblasts. In 

IUPAC-MACRO 2020+ : The 48th World Polymer Congress : conference book. - Jeju, Korea : 

IUPAC & The Polymer Society of Korea, 2021, p. 538. Typ: AFG   

3. MAJERČÍKOVÁ, Monika - ZAHORANOVÁ, Anna - KRONEKOVÁ, Zuzana - KRONEK, Juraj. 

Effect of thermoresponsive poly(2-oxazoline)s on formation of dexamethasone microparticles. In 

ChemZi : Slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, 2021, roč. 17, 

č. 1, s. 153-154. ISSN 1336-7242. (73. Zjazd chemikov) Typ: AFH  

  

  

9.) Radikálová polymerizácia vodorozpustných monomérov: vplyv molekulových interakcií na 

kinetiku a mechanizmus polymerizácie   (Radical polymerization of water-soluble monomers: the 

effect of molecular interactions on the polymerization kinetics and mechanism)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Igor Lacík 

Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2022 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0121/20 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 15869 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Detailne bol opísaný vplyv protiiónov na propagačnú kinetiku katiónovych monomérov 

metakrylátového typu TMAEMC a MAPTAC. Rýchlostná konštanta propagácie je priamoúmerná 

koncentrácii protiiónov v polymerizačnom systéme bez ohľadu na ich pôvod, t.j. z monoméru resp. z 

pridanej soli. Zahrnutím koncentrácie protiiónov do kinetickej schémy radikálovej polymerizácie 

týchto monomérov je možné použiť klasický opis kinetiky radikálovej polymerizácie aj pre tieto 

komplexné systémy. Tiež sme pokračovali v štúdiu vplyvov interakcií na rýchlosť propagácie pre 

nenasýtené karboxylové kyseliny v rôznych nasýtených karboxylových kyselinách a v iných 

rozpúšťadlách s rôznou mierou interakcie a zúčastnili sa štúdií venovaných závislosti konštanty 
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propagácie od dĺžky reťazca rastúceho radikálu.   

Výstupy:  

1. URBANOVÁ, Anna - EZENWAJIAKU, Ikenna H. - NIKITIN, Anatoly N. - SEDLÁK, Marián - 

VALE, Hugo M. - HUTCHINSON, Robin A. - LACÍK, Igor**. PLP-SEC Investigation of the 

Influence of Electrostatic Interactions on the Radical Propagation Rate Coefficients of Cationic 

Monomers TMAEMC and MAPTAC. In Macromolecules, 2021, vol. 54, no. 7, p. 3204-3222. (2020: 

5.985 - IF, Q1 - JCR, 1.994 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, 

SCOPUS). ISSN 0024-9297. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.1c00263  

2. LACÍK, Igor. Pulsed-laser initiated polymerization: A tool to understand the polymerization in 

aqueous solutions. In VESPS 2021 : Virtual European Symposium of Photopolymer Science 

dedicated to Ewa Andrzejewska : book of abstracts. - Gumpoldskirchen, Austria : ChemIT e.U. - 

Book-of-abstracts.com, 2021, p. 58. ISBN 978-3-9504809-3-1. Dostupné na internete: 

<vesps2021.net>  

3. LACÍK, Igor**. Impact of counterions on the propagation rate coefficient in radical polymerization 

of ionized monomers. In Polymer Meeting 14 : book of abstracts. - Graz : Verlag der Technischen 

Universität Graz, 2021, p. [IL-23]. ISBN 978-3-85125-844-8.  

  

  

10.) Príprava a štúdium polymérnych materiálov na báze termoplastického škrobu (Preparation 

and characterization of polymeric materials based on thermoplastic starch)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Katarína Mosnáčková 

Trvanie projektu: 1.1.2018 / 31.12.2021 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0019/18 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 2424 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V rámci tejto etapy riešenia projektu sa pokračovalo v príprave škrobových termoplastických zmesí, 

sieťovaných epichlorhydrínom za účelom zlepšenia fyzikálno-chemických vlastností TPS, a taktiež 

boli pripravené zmesi TPS plnené vodivými sadzami v rozsahu od 0 do 20 hm. %, ktoré boli 

študované nielen z hľadiska ich vodivosti prostredníctvom 4-bodovej metódy merania elektrickej 

vodivosti a širokopásmovej dielektrickej spektroskopie, ale kľúčové boli taktiež mechanické a 

reologické vlastnosti (ťahové testy, DMTA). So vzrastajúcim obsahom sadzí bol pozorovaný nárast 

pevnosti v ťahu ako dôkaz vystužujúceho účinku plniva. Nárast v šmykových moduloch i komplexnej 

viskozity bol potvrdený prostredníctvom reologických meraní v oscilácii ako dôkaz zvýšenej 

interakcie častíc a tvorby fyzikálnej 3D siete. SEM preukázala dobrú dispergáciu častíc plniva bez 

prítomnosti agregátov a zhlukov. Výsledky získane počas riešenia projektu boli spísane do 

publikácie,  ktorá bola uverejnená v Carbohydrate Polymers.  

Výstupy:   

1. MOSNÁČKOVÁ, Katarína** - MRLÍK, Miroslav - MIČUŠÍK, Matej - KLEINOVÁ, Angela - 

SASINKOVÁ, Vlasta - POPELKA, Anton - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - KASÁK, Peter** - 

DWORAK, Claudia L. - MOSNÁČEK, Jaroslav**. Light-responsive hybrids based on carbon 

nanotubes with covalently attached PHEMA-g-PCL brushes. In Macromolecules, 2021, vol. 54, p. 

2412-2426. ISSN 0024-9297. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.0c02701 Typ: 

ADCA   

2. PEIDAYESH, Hamed - HEYDARI, Abolfazl** - MOSNÁČKOVÁ, Katarína - CHODÁK, Ivan. 

In situ dual crosslinking strategy to improve the physico-chemical properties of thermoplastic starch. 
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In Carbohydrate Polymers, 2021, vol. 269, art. no. 118250, [8] p. (2020: 9.381 - IF, Q1 - JCR, 1.639 

- SJR, Q1 - SJR). ISSN 0144-8617. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.118250 Typ: 

ADCA  

3. LACKNER, Maximilian - IVANIČ, František - KOVÁČOVÁ, Mária - CHODÁK, Ivan**. 

Mechanical properties and structure of mixtures of poly(butylene-adipate-co-terephthalate) (PBAT) 

with thermoplastic starch (TPS). In International Journal of Biobased Plastics, 2021, vol. 3, no. 1, p. 

126-138. ISSN 2475-9651. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/24759651.2021.1882774 Typ: 

ADEB   

4. DANKO, Martin** - MOSNÁČKOVÁ, Katarína - VYKYDALOVÁ, Anna - KLEINOVÁ, Angela 

- PUŠKÁROVÁ, Andrea - PANGALLO, Domenico - BUJDOŠ, Marek - MOSNÁČEK, Jaroslav. 

Properties and degradation performances of biodegradable poly(lactic acid)/poly(3-hydroxybutyrate) 

blends and keratin composites. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2021, vol. 13, 

art. no. 2693, [18] p. (2020: 4.329 - IF, Q1 - JCR, 0.770 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. Dostupné 

na: https://doi.org/10.3390/polym13162693 Typ: ADCA  

5. PEIDAYESH, Hamed - HEYDARI, Abolfazl** - MOSNÁČKOVÁ, Katarína - CHODÁK, Ivan. 

Physical properties of thermoplastic starch using dual crosslinking strategy through melt processing. 

In Polymer Meeting 14 : book of abstracts. - Graz : Verlag der Technischen Universität Graz, 2021, 

p. [P-17]. ISBN 978-3-85125-844-8. Typ: AFG  

6. MOSNÁČKOVÁ, Katarína - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - KLEINOVÁ, Angela - DANKO, 

Martin - MOSNÁČEK, Jaroslav. Mechanical and viscoelastic properties of novel fully biodegradable 

PLA/PHB blends filled with keratin. In ChemZi : Slovenský časopis o chémii pre chemické 

vzdelávanie, výskum a priemysel, 2021, roč. 17, č. 1, s. 138. ISSN 1336-7242. (73. Zjazd chemikov) 

Typ: AFH  

  

  

11.) Vplyv nadmolekulovej štruktúry na úžitkové vlastnosti zmesí biodegradovateľných 

polymérov s termoplastickým škrobom (Influence of supramolecular structure on ultimate 

properties of blends of biodegradable polymers with thermoplastic starch)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Katarína Mosnáčková 

Trvanie projektu: 1.1.2021 / 31.12.2024 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 1/0751/21 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Technická Univerzita Košice 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 4126 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V hodnotenom období prebehlo pár štartovacích projektových stretnutí, kde sa dohodol spoločný 

postup. V počiatočnej etape boli pripravené zmesi TPS s vybranými typmi montmorilonitov, kde sa 

štúdium zameralo na hodnotenie vplyvu mobility polymérnej fázy v zmesi prostredníctvom NMR 

metodiky. Pre posúdenie vplyvu prítomných ílových častíc budú vzorky analyzované i z hľadiska 

mechanických a reologických vlastností. Ďalej sa otestovala a zaviedla metodika kondicionovania 

TPS v podmienkach kontrolovanej vlhkosti. Zvolili sme tri prostredia s relatívnou vlhkosťou 11,55 a 

85 %. Pri testovaní mechanických vlastností po kondicionovaní v prostredí s rôznou vlhkosťou sa 

zistilo, že rozdiel pri najnižšej a najvyššej vlhkosti vedie k nárastu obsahu vody v TPS z 0,4 na 24 % 

a zmene pevnosti v ťahu zo 7,2 na 0,6 MPa.   

Výstupy:  

1. PEIDAYESH, Hamed - MOSNÁČKOVÁ, Katarína - ŠPITÁLSKY, Zdenko - HEYDARI, 

Abolfazl - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - CHODÁK, Ivan**. Thermoplastic starch-based 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

103 

composite reinforced by conductive filler networks: Physical properties and electrical conductivity 

changes during cyclic deformation. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2021, vol. 

13, iss. 21, art.no. 3819, [16] p. (2020: 4.329 - IF, Q1 - JCR, 0.770 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-

4360. Typ: ADCA  

2. PEIDAYESH, Hamed - HEYDARI, Abolfazl** - MOSNÁČKOVÁ, Katarína - CHODÁK, Ivan. 

Physical properties of thermoplastic starch using dual crosslinking strategy through melt processing. 

In Polymer Meeting 14 : book of abstracts. - Graz : Verlag der Technischen Universität Graz, 2021, 

p. [P-17]. ISBN 978-3-85125-844-8. Typ: AFG  

3. MOSNÁČKOVÁ, Katarína - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - KLEINOVÁ, Angela - DANKO, 

Martin - MOSNÁČEK, Jaroslav. Mechanical and viscoelastic properties of novel fully biodegradable 

PLA/PHB blends filled with keratin. In ChemZi : Slovenský časopis o chémii pre chemické 

vzdelávanie, výskum a priemysel, 2021, roč. 17, č. 1, s. 138. ISSN 1336-7242. (73. Zjazd chemikov) 

Typ: AFH  

  

  

12.) Polymérne materiály pre pokročilé aplikácie. (Polymeric materials for advanced application)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová 

Trvanie projektu: 1.1.2018 / 31.12.2021 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0019/18 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 18514 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Skúmali sa hybridné nanokompozity na báze vysokohustotného polyetylénu (HDPE) obsahujúce 

grafénové nanoplatničky (GNPs) a mnohostenné uhlíkové nanotrubičky (MWCNT). Kompozity boli 

pripravené zmiešaním v tavenine a obsahovali 5 hm % plnív. Hodnotil sa vplyvy pomeru veľkosti a 

hmotnosti oboch typov nanoplnív na elektrické, tepelné a mechanické vlastnosti hybridných 

nanokompozitov, pričom sa vybrali 3 typy GNPs s rôznou veľkosťou a merným povrchom a dva typy 

MWCNT.   

Kompozity obsahujúce GNPs s najväčším merným povrchom a MWCNT s vyšším pomerom strán 

dosiahli najlepšiu elektrickú vodivosť. Pri použití kombinácie GNP s najväčším merným povrchom 

a MWCNT s nižším pomerom strán došlo k najvýraznejšiemu zvýšeniu Youngovho modulu vzoriek. 

Na druhej strane, pre všetky hmotnostné pomery vyššiu tepelnú vodivosť dosahujú nanokompozity 

HDPE/GNPs s najväčšou laterálnou veľkosťou.   

Zistilo sa, že synergický účinok GNPs a MWCNT na vlastnosti hybridných kompozitov závisí od ich 

pomeru. Pri vyšších koncentráciách vykazuje pridanie MWCNT s vyšším pomerom strán do HDPE 

nanokompozitov obsahujúcich GNPs s najväčšou laterálnou veľkosťou aditívny účinok, dokázal sa 

však aj evidentný synergický účinok na tepelnú vodivosť.  

Boli pripravené glycínom funkcionalizované magnetické nanočastice a charakterizované rôznymi 

metódami. Röntgenová fotoelektrónová analýza potvrdila väzbu glycínu na magnetické nanočastice 

a kvantifikácia glycínového povlaku na povrchu magnetických nanočastíc sa uskutočnila 

termogravimetrickou analýzou. Následne boli nanočastice modifikované monoklonálnou protilátkou 

VII/20 špecifickou pre karbonickú anhydrázu IX. Aplikácie magnetických nanočastíc 

modifikovaných protilátkou v terapii rakoviny sú založené na ich schopnosti špecificky zacieliť 

rakovinové tkanivá a vstúpiť do vnútrobunkového priestoru nádoru. Výsledky preukázali, že 

internalizácia nanočastíc s protilátkou bola spustená selektívnou väzbou na nádorové bunky 

exprimujúce hypoxický marker CA IX. Výsledky navyše potvrdili špecifickú penetráciu 
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konjugovaných nanočastíc do sféroidov nádorových buniek.  

  

Výstupy:  

1. ANTAL, Iryna - KONERACKÁ, Martina** - KUBOVČÍKOVÁ, Martina - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - 

JURÍKOVÁ, Alena - KHMARA, Iryna - OMASTOVÁ, Mária - MIČUŠÍK, Matej - BARÁTHOVÁ, 

Monika - JELENSKÁ, Lenka - KAJANOVÁ, Ivana - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - PASTOREKOVÁ, 

Silvia. Targeting of carbonic anhydrase IX-positive cancer cells by glycerine-coated 

superparamagnetic nanoparticles. In Colloids and Surfaces B - Biointerfaces, 2021, vol. 205, art.no. 

111893, [10] p. (2020: 5.268 - IF, Q1 - JCR, 0.939 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - 

Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0927-7765. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2021.111893 Typ: ADCA  

2. EVGIN, Tuba** - TURGUT, Alpaslan - HAMAOUI, Georges - ŠPITÁLSKY, Zdenko - HORNY, 

Nicolas - LUTFIYE, Altay - CHIRTOC, Mihai - OMASTOVÁ, Mária. Size effect of hybrid carbon 

nanofillers on the synergetic enhancement of the properties of HDPE-based nanocomposites. In 

Nanotechnology, 2021, vol. 32, art. no. 315704, [13] p. (2020: 3.874 - IF, Q2 - JCR, 0.926 - SJR, Q1 

- SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0957-4484. Dostupné 

na: https://doi.org/10.1088/1361-6528/abf968 Typ: ADCA  

3. MAMUNYA, Yevgen** - MISIURA, Andrii - PROCHÁZKA, Michal - OMASTOVÁ, Mária. 

Stepwise behavior of surface properties caused by phase inversion in a polymer blend filled with 

dispersed iron. In Journal of Polymer Research, 2021, vol. 28, art. no. 44, [10] p. (2020: 3.097 - IF, 

Q2 - JCR, 0.500 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1022-9760. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10965-

021-02410-7 Typ: ADCA  

4.  MOŠKOVÁ, Antónia - MOŠKO, Martin**- PRECNER, Marián - MIKOLÁŠEK, M. - 

ROSOVÁ, Alica - MIČUŠÍK, Matej - ŠTRBÍK, Vladimír - ŠOLTÝS, Ján - GUCMANN, Filip - 

DOBROČKA, Edmund - FRÖHLICH, Karol. Doping efficiency and electron transport in Al-doped 

ZnO films grown by atomic layer deposition. In Journal of Applied Physics, 2021, vol. 130, no. 

035106. (2020: 2.546 - IF, Q2 - JCR, 0.699 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0021-8979. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1063/5.0053757 Typ: ADCA  

5. RACLES, Carmen** - ASANDULESA, Mihai - TIRON, Vasile - TUGUI, Condrin - VORNICU, 

Nicoleta - CIUBOTARU, Bianca-Iulia - MIČUŠÍK, Matej - OMASTOVÁ, Mária - VASILIU, Ana-

Lavinia - CIOMAGA, Cristina. Elastic composites with PDMS matrix and polysulfone-supported 

silver nanoparticles as filler. In Polymer : the International Journal for the Science and Technology 

of Polymers, 2021, vol. 217, art. no. 123480, [16] p. (2020: 4.430 - IF, Q1 - JCR, 0.907 - SJR, Q1 - 

SJR). ISSN 0032-3861. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2021.123480 Typ: ADCA  

6. CHUBAR, Natalia - SZLACHTA, Malgorzata - GERDA, Vasyl - MIČUŠÍK, Matej - 

OMASTOVÁ, Mária. Design of Mg-Al-CO3 layered double hydroxides (LDHs) which are capable 

to remove aqueous selenate (SeO42-) and selenite (HSeO3-) via direct exchange of the interlayer 

anions. In 3rd International Scientific Conference : Chemical Technology and Engineering : 

proceedings. - Lviv, Ukraine : Lviv Polytechnic National University, 2021, p. 211-218. ISSN 2664-

1275. Dostupné na: https://doi.org/10.23939/cte2021.01.211 Typ: AFC  

7. OMASTOVÁ, Mária**. Polymeric composites with novel 2D nanofillers MXenes. In IMMC 2021 

: 20th International Metallurgy and Materials Congress : congress proceedings e-book. - Istanbul, 

Turkey : METEM, 2021, p. 429. ISBN 978-605-01-1411-9. Dostupné na internete: <www.immc-

mtm.com> Typ: AFE. Pozvaná prednáška.   

  

  

13.) Molekulovo-dynamické simulácie topologicky uväznených a obmedzených polymérov 

(Molecular dynamics simulations of topologically confined and constrained polymers)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Dušan Račko 

Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2023 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0102/20 
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Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 7935 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V rámci projektu bolo tento rok publikovaných niekoľko prác, ktoré boli tiež zastrešené réžiou 

projektu. Skúmalo sa stláčanie cyklických polymérov v kanáloch, kde sa zároveň vyšetrovalo 

zachovanie topológie polyméru, konkrétne či nedošlo k prechodom reťazcov polyméru, ktoré by 

spôsobilo zmenu rovnovážnych vlastností. Táto časť v spolupráce s Petrom Cifrom dospela k spin-

offu, kde porovnáme zauzlovanie cyklických a lineárnych polymérov ako funkciu sily a prierezu 

kanála ovplyvňujúceho silu stesnania. S Renátou Ruskovou sme publikovali najskôr prácu, v ktorej 

sme ukázali že topologické obmedzenie molekúl v podobe supervinutia generovaného počas 

transkripcie dokáže vysvetliť mechanizmus tvorby slučiek na chromatínových vláknach pomocou 

entropického mechanizmu, keď štruktúrne proteíny obopínajúce vlákna nemusia byť vytláčané 

mechanicky, ale vytvárajú špecifické stesnanie, ktoré akumuluje supervinutie. V ďalšej publikovanej 

práci sme adresovali problém chirálnych uzlov v stesnaní s porušenou symetriou, ako sú špirálovité 

kanály, ktoré samé osebe sú chirálne. Pokrok v syntéze a nanotechnológiách umožňuje prípravu 

takýchto kanálov s parametrami ušitými na mieru a existujúce práce ukazujú, že takéto kanály majú 

potenciál pre separáciu enantiomérov. V našej práci sme prvýkrát adresovali použitie špirálových 

kanálov na separáciu polymérnych superštruktúr reprezentovaných novým typom topologických 

polymérov – uzlami. Výsledky dosiahnuté v tomto roku v rámci projektu boli publikované v troch 

článkoch a prezentované na 7 konferenciách, z toho 4 sú uvedené v zborníkoch a zaznamenané v 

knižnici.  

Výstupy:  

1.   CIFRA, Peter** - BLEHA, Tomáš. Piston compression of semiflexible ring polymers in 

channels. In Macromolecular Theory and Simulations, 2021, vol. 30, art. no. 2100027, [11] p. (2020: 

1.530 - IF, Q4 - JCR, 0.370 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1022-1344. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1002/mats.202100027 Typ: ADCA  

2.   CIFRA, Peter - BLEHA, Tomáš. Piston compression of semiflexible ring polymers in channels. 

In ChemZi : Slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, 2021, roč. 

17, č. 1, s. 87. ISSN 1336-7242. (73. Zjazd chemikov) Typ: AFH  

3.  RAČKO, Dušan** - RUSKOVÁ, Renáta. Towards loop extrusion with pseudo-topologically and 

non-topologically bound SMC´s. In Eutopia 3 : Third Meeting of the European Topology 

Interdisciplinary Initiative : book of abstracts. - Lisbon, Portugal : Faculdade de Ciencias da 

Universidade de Lisboa, 2021, 2021, P. 13. Typ: AFG  

4.  RUSKOVÁ, Renáta - RAČKO, Dušan**. Entropic competition between supercoiled and 

torsionally relaxed chromatin fibers drives loop extrusion through pseudo-topologically bound 

cohesin. In Biology-Basel, 2021, vol. 10, no. 2, art. no. 130, [15] p. (2020: 5.079 - IF, Q1 - JCR, 1.731 

- SJR, Q1 - SJR). ISSN 2079-7737. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biology10020130 Typ: 

ADCA  

5.  RUSKOVÁ, Renáta - RAČKO, Dušan**. Channels with helical modulation display 

stereospecific sensitivity for chiral superstructures. In Polymers : Open Access Polymer Science 

Journal, 2021, vol. 13, art. no. 3726, [25] p. (2020: 4.329 - IF, Q1 - JCR, 0.770 - SJR, Q1 - SJR). 

ISSN 2073-4360. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/polym13213726 Typ: ADCA  

6.  RUSKOVÁ, Renáta - RAČKO, Dušan**. Entropic competition between supercoiled and 

torsionally relaxed fibers drives chromatin loop extrusion. In PREVEDA : interaktívna konferencia 

mladých vedcov 2021. Book of abstracts. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2021, 

abstract no. 2129. ISBN 978-80-972360-7-6. (Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : 

PREVEDA. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Typ: AFH  
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7.  RUSKOVÁ, Renáta** - RAČKO, Dušan**. Chiral knots display symmetry breaking in helical 

confinement. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts. - 

Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2021, abstract no. 2127. ISBN 978-80-972360-7-6. 

(Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA. Interaktívna konferencia mladých 

vedcov 2021 : PREVEDA) Typ: AFH  

  

  

14.) Polymérne kompozity pre 3D tlač (Polymer Composites for 3D Printing.  )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Zdenko Špitálsky 

Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2023 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0051/20 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 3604 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Pripravili sa struny pre 3D tlač na báze P(3HB-co-4HB) s 10 mol.% 4HB extrúznym procesom. Ako 

tepelne najstabilnejšia zmes bola zmes P(3HB-co-4HB) s PLA a plastifikátorom citrofol BII, keď sa 

komplexná viskozita tejto zmesi v tavenine pri   

180 °C po 10 minútach znížila iba o 15,9 % narozdiel od nemäkčeného kopolyméru, keď bol pokles 

až 70,3 %. Prídavok zmäkčovadla (DBP alebo citrofolu BII) do kopolyméru zvýšuje niektoré 

mechanické vlatsnosti strún. Plastifikované struny s 3 hm.% citrofolu BII dosiahli predĺženie pri 

pretrhnutí až 1720 %. Zmes s PLA zvýšilo hodnoty modulu E a pevnosti v ťahu, ale znížilo predĺženie 

pri pretrhnutí na hodnotu 397 % (16-krát vyššie v porovnaní s hodnotou pre čisté filamenty PLA). 

Acetyltributylcitrát ako alternatíva k ftalátovým zmäkčovadlám na biologickej báze bol dobre 

dispergovaný v P(3HB-co-4HB), ako aj v zmesi PHA/PLA. Struny sú tvárné a dostatočne 

termomechanicky stabilné pre FDM tlač. Všetky struny okrem vzorky s DBP sú vhodné na proces 

3D tlače. Rýchlosť tlače pri práci s vláknami však musela byť znížená na 60 % hodnoty použitej pre 

vlákno s PLA. Preto môžu byť tieto materiály použité v komerčných 3D tlačiarňach s tlačovým 

protokolom podobným 3D tlači z PLA, najrozšírenejšieho biologicky odbúrateľného polyméru na 

trhu s vláknami, ale pri mierne nižšej teplote v porovnaní s PLA (180 °C pre P(3HB)-co-4HB) oproti 

240 °C pre PLA). Okrem toho sa pripravili nove kompozity na báze biodegradovateľného PCL, ktoré 

sa v súčasnosti testujú.  

Výstupy:  

1. KOVALCIK, Adriana** - SMILEK, Jiri - MACHOVSKY, Michal - KALINA, Michal - ENEV, 

Vojtech - DUGOVA, Hana - CERNEKOVA, Nicole - KOVÁČOVÁ, Mária - ŠPITÁLSKY, Zdenko. 

Properties and structure of poly(3-hydroxybutyrate-co-4-hydroxybutyrate) filaments for fused 

deposition modelling. In International Journal of Biological Macromolecules, 2021, vol. 183, p. 880-

889. (2020: 6.953 - IF, Q1 - JCR, 1.140 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current 

Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0141-8130. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/ 

j.ijbiomac.2021.04.183 Typ: ADCA  

2. ŠPITÁLSKY, Zdenko - KOVÁČOVÁ, Mária - KOVALČÍK, Adriana. Vlastnosti a štruktúra 

P3HB-Co-4HB strún pre 3D tlač. In ChemZi : Slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, 

výskum a priemysel, 2021, roč. 17, č. 1, s. 138. ISSN 1336-7242. (73. Zjazd chemikov) Typ: AFH  

3. VYKYDALOVÁ, Anna - ŠPITÁLSKY, Zdenko - KOVÁČOVÁ, Mária - DANKO, Martin - 

BONDAREV, Dmitrij - RYCHLÝ, Jozef. The effect of hollow glass microspheres on oxidative 

degradation of poly(?-caprolactone). In CEEC-TAC6 & Medicta 2021 : 6th Central and Eastern 

European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry & 15th Mediterranean Conference on 
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Calorimetry and Thermal Analysis : book of abstracts. - Romania : CEEC-TAC, 2021, p. 77. ISBN 

978-606-11-7861-2. Typ: AFG  

   

15.) Vplyv mikroštruktúry a dynamiky na sieťovanie a vlastnosti vytvrdených polymérov.  
(Influence of microstructure and dynamics on the crosslinking process and the properties of cured 

polymers. )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Helena Švajdlenková 

Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2022 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0029/20 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 4628 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Mikroštrukturálne zmeny počas polymerizácie zmesi dvoch dimetakrylátov (2M), kde sme sledovali 

závislosť voľno-objemových parametrov od hrúbky filmu a intenzity UV svetla. Výsledky boli 

súčasťou diplomovej práce, ktorej som bola konzultantkou a príspevku na študentskej vedeckej 

konferencii PriF UK v Bratislave. Súčasťou tejto témy bolo aj udelenie patentu v tomto roku na 

špeciálnu komôrku pre štúdium voľných objemov počas fotopolymerizácie.  

Výstupy:   

1.  ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - KLEINOVÁ, Angela - ŠAUŠA, Ondrej - RUSNÁK, Jaroslav - 

DUNG, Tran Anh - KOCH, Thomas - KNAACK, Patrick. Microstructure of epoxides cured via 

cationic frontal polymerization. In VESPS 2021: Virtual European Symposium of Photopolymer 

Science dedicated to Ewa Andrzejewska : book of abstracts. - Gumpoldskirchen, Austria: ChemIT 

e.U. - Book-of-abstracts.com, 2021, p. 115. ISBN 978-3-9504809-3-1.   

2.  ŠAUŠA, Ondrej - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena. In-situ study of network creation in polymers 

during polymerization initiated by light. In 12.5th International Workshop on Positron and 

Positronium Chemistry: book of abstracts, programme. - Lublin, Poland: Maria Curie-Sklodowska 

University, 2021, p. [68].   

Patent: ŠVAJDLENKOVÁ, Helena – ŠAUŠA, Ondrej. Komôrka na štúdium fotopolymerizácie 

metódou pozitrónovej anihilácie/ Chamber for the study of photopolymerization by the positron 

annihilation method. Patent číslo 288901, udelený Úradom Priemyselného vlastníctva SR v roku 

2021.  

V spolupráci s poľskou skupinou sa študovali sol-gel organicko-anorganické hybridy získané spolu-

kondenzáciou dvoch ureasilikátových prekurzorov (prekurzor 1 – pozostáva zo siloxánových klastrov 

a dlhých polymérnych reťazcov a prekurzor 2 – zo siloxánových klastrov a krátkych polymérnych 

reťazcov). SAX a FTIR výsledky odhalili dvojúrovňovú hierarchickú štruktúru, ktorú možno 

modifikovať variovaním molárneho pomeru dvoch ureasilikátových monomérov. Expanzia voľného 

objemu a disperzia v PALS teplotnej odozve potvrdila vyššiu tuhosť a heterogenitu zosieťovanej 

štruktúry pre vzorku s najvyšším obsahom prekurzora 2. Zároveň tieto mikroštrukturálne nálezy 

vysvetľujú rýchly rozpad vzorky pri napučiavani. Stanovenie morfológie a voľno-objemových 

charakteristík ureasilikátových zmesí otvára možnosť pre praktické účely, napr. pri konštrukcií 

ampérometrických enzýmových biosenzorov.  Do práce sa prispelo napučiavacími meraniami 

študovaných materiálov.  

Výstup:   

1.  KAVETSKYY, Taras* - BOEV, Victor* - ILCHEVA, Vania - KUKHAZH, Yuliia - SMUTOK, 

Oleh - PANKIV, Lyudmyla - ŠAUŠA, Ondrej - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - TATCHEV, Drahomir 

- AVDEEV, Georgi - GERICKE, Eike - HOELL, Armin - ROSTAMNIA, Sadegh - PETKOVA, 
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Tamara. Structural and free volume characterization of sol-gel organic-inorganic hybrids, obtained 

by co-condensation of two ureasilicate stoichiometric precursors. In Journal of Applied Polymer 

Science, 2021, vol. 138, no. 26, art. no. e50615, [10] p. (2020: 3.125 – IF). Typ: ADCA  

Ďalej sa študovali polyméry na báze rastlinného oleja vytvrdené UV žiarením, a to konkrétne vplyv 

voľno-objemových a adsorpčných vlastností týchto materiálov na ich biosenzorické parametre. V 

tomto štúdiu sa porovnávajú dva polymérne systémy pripravené katiónovou a radikálovou 

fotopolymerizáciou: na báze ľanového a sójového oleja. Tieto polyméry boli testované ako 

imobilizačná vrstva pre amperometrické biosenzory. Nálezy potvrdili, že je možné kontrolovať 

funkčnosť amperometrického biosenzora použitím  mikroštrukturálnej charakterizácie. Na základe 

výsledkov testovaných polymérov ako imobilizačná vrstva pre biosenzory je najlepším materiálom 

akrylátový epoxidovaný sójový olej (AESO)/ vanilín dimetakrylát (VDM), ktorý bol 

charakterizovaný veľkým voľným objemom (PALS) a vysokou absorpciou vody (swelling).  K práci 

sa prispelo napučiavacímí experimentami a ich koreláciou s voľno-objemovými parametrami.  

Výstupy:   

1.  GOŹDZIUK, Magdalena - KAVETSKYY, Taras – ZUBRYTSKA, Khrystyna – MASSANA, 

Roquero – SMUTOK, Oleh – KRÁLOVIČ, David, Pavel – ŠVAJDLENKOVÁ, Helena – ŠAUŠA, 

Ondrej – KALINAY, Pavol – EFTEKHARI, Aziz – NOSRATI, Hamed – DAVARAN, Soodabeh – 

LEBEDEVAITE, Migle – KASETAITE, Sigita – OSTRAUSKAITE, Jolita – KIV, Arnold – 

ZGARDZIŃSKA, Božena*. Vegetable oil-based UV-cured polymers: Free volume and adsorption 

properties probed by positron annihilation greatlz impacted on biosensors operational parameters. 

Odoslané: Acta Materialia (16 november 2021)  

2.  KRÁLOVIČ, David Pavel - ŠAUŠA, Ondrej - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - KALINAY, Pavol 

- KAVETSKYY, Taras - LEBEDEVAITE, Migle - OSTRAUSKAITE, Jolita. Free volume changes 

in the swelling process of vegetable oil-based UV-cured polymers. In 12.5th International Workshop 

on Positron and Positronium Chemistry: book of abstracts, programme. - Lublin, Poland: Maria 

Curie-Sklodowska University, 2021, p. [61].  

  

  

Programy: APVV  

 

16.) Výskyt mikroplastov a vybraných mikropolutantov v povrchových a pitných vodách 

Slovenska a  ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov.  (The occurence of 

microplastics and selected micropollutants in surface and drinking waters of Slovakia and their 

effective removal by progressive processes.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Dmitrij Bondarev 

Trvanie projektu: 1.7.2020 / 31.5.2024 

Evidenčné číslo projektu: APVV-19-0250 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: FCHPT STU Bratislava 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 12649 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Podařilo se připravit definované mikroplastové částice a fluorescenčně značené mikroplastové částice 

a vlákna. Probíhá výzkum interakcí mikrovláken s bakteriálními povrchy a mikročástic s řasami a 

drobnými korýši.   

  

 

17.) Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými 
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kaskádami pre produkciu chemických špecialít, vývoj metód ich charakterizácie a 

bioreaktorové inžinierstvo. (Immobilization and co-immobilization of viable whole-cell biocatalysts 

with enzyme cascades for production of chemical specialties, development of methods for their 

characterization and bioreactor engineering.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Marek Bučko 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

Igor Lacík 

Trvanie projektu: 1.7.2021 / 30.6.2026 

Evidenčné číslo projektu: APVV-20-0272 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Chemický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Slovensko: 2 

Čerpané financie: APVV: 4874 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V prvotných diskusiách sme nastavili experimenty vedúce k testovaniu a charakterizácii rôznych 

typov mikrokapsúl s cieľom účinne imobilizovať enzýmy selektované pre kaskádové reakcie s 

využitím princípov nastavenia hustoty hydrogélovej siete a elektrostatických interakcií.    

  

18.) Biotechnologická príprava bioplastov na báze PHA s programovaným uvoľňovaním 

biopolyméru a možnosti jeho využitia.  (Biotechnological preparation of bioplastics based on 

PHA with programmable releasing of biopolymer and application possibilities.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Martin Danko 

Trvanie projektu: 1.7.2019 / 30.6.2023 

Evidenčné číslo projektu: APVV-18-0420 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: APVV: 28577 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V oblasti polyesterov z obnoviteľných zdrojov v rámci APVV projektu sa charakterizovali 

kompozitné polyesterové materiály zo zmesi PLA/PHB/ATBC/keratín s obsahom keratínu 1-20 

hm%. Hydrolyzát keratínu pripravený bázickou hydrolýzou obsahuje zvýšené množstvo voľných 

amino- skupín, ktoré pri miešaní pri zvýšenej teplote (možná transesterifikácia) môžu zlepšiť jeho 

miešateľnosť v polyesteroch. Lepšia zmáčateľnosť keratínových častíc v kompozitoch bola 

pozorovaná optickou mikroskopiou. Degradácia materiálu bola študovaná bázickou hydrolýzou a 

biodegradáciou pomocou mikroorganizmov. Výrazne urýchlenú degradáciu vykazovali vzorky s 

vyšším obsahom keratínu. Biodegradácia vo fyziologickom roztoku mikroorganizmov bola 

porovnateľná pre všetky vzorky iba v rozsahu hydrolýzy reťazcov počas 1 mesiaca, keratín však 

nespôsoboval inhibíciu rastu mikroorganizmov.  

V OKM sa rieši časť projektu súvisiaca s inováciami zmesí biodegradovateľných plastov so zložkou 

PHB pripravenou novým postupom pre vybrané aplikácie. Ďalej by OKM malo slúžiť ako podporné 

pracovisko pre charakterizáciu PHB vzoriek pripravených postupom vyvíjaným na UCM Trnava. 

Nakoľko z UCM sme zatiaľ žiadne materiály nedostali, venovali sme sa takmer výlučne štúdiu zmesí 

s obsahom PHB, z nich predovšetkým zmesiam PHB s termoplastickým škrobom (TPŠ). Po preverení 
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účinku plastifikátora pre TPŠ ako potenciálneho aktivátora termického rozkladu PHB sme sa ďalej 

venovali najmä novým postupom prípravy TPŠ, a to v dvoch smeroch, jednak pri hľadaní a testovaní 

nových plastifikátorov pre TPŠ so zníženým účinkom ako aktivátorov termickej degradácie, tu sa 

nádejne ukazujú plastifikátory na báze polyoxazolínov a jednak pri štúdiu prídavkov stužujúcich 

plnív do známych plastifikátorov pre TPŠ s cieľom získať TPŠ s podstatne zvýšenými pevnostnými 

parametrami. Testovali sa vrstevnaté silikáty s potenciálom tvroby nanočastíc a sadze, ktoré popri 

stužujúcom účinku dodávajú materiálu aj zvýšenú elektrickú vodivosť, čo môže byť dôležité 

prinajmenej pre elimináciu elektrostatického povrchového náboja.  

Výstupy:  

1.  DANKO, Martin** - MOSNÁČKOVÁ, Katarína - VYKYDALOVÁ, Anna - KLEINOVÁ, 

Angela - PUŠKÁROVÁ, Andrea - PANGALLO, Domenico - BUJDOŠ, Marek - MOSNÁČEK, 

Jaroslav. Properties and degradation performances of biodegradable poly(lactic acid)/poly(3-

hydroxybutyrate) blends and keratin composites. In Polymers: Open Access Polymer Science 

Journal, 2021, vol. 13, art. no. 2693, [18] p. (2020: 4.329 - IF, Q1 - JCR, 0.770 - SJR, Q1 - SJR). 

ISSN 2073-4360. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/polym13162693 Typ: ADCA  

2.  MOSNÁČKOVÁ, Katarína** - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - KLEINOVÁ, Angela - 

DANKO, Martin - MOSNÁČEK, Jaroslav**. Properties and degradation of novel fully 

biodegradable PLA/PHB blends filled with keratin. In International Journal of Molecular Sciences, 

2020, vol. 21, no. 24, art.no. 9678, [15] p. (2019: 4.556 - IF, Q1 - JCR, 1.317 - SJR, Q1 - SJR, 

karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1422-0067. Dostupné na: 

https://doi.org/10.3390/ijms21249678 Typ: ADCA  

3.  KISOVÁ, Zuzana - PAVLOVIĆ, Jelena - ŠEFČIKOVÁ, Lucia - BUČKOVÁ, Mária - 

PUŠKÁROVÁ, Andrea - KRAKOVÁ, Lucia - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - KLEINOVÁ, 

Angela - MACHATOVÁ, Zuzana - PANGALLO, Domenico**. Removal of overpainting from an 

historical painting of the XVIII century: A yeast enzymatic approach. In Journal of Biotechnology, 

2021, vol. 335, p. 55-64. (2020: 3.307 - IF, Q2 - JCR, 0.901 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0168-1656. 

Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jbiotec.2021.06.008 Typ: ADCA  

4.  OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena** - PEER, Petra - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - 

JORDANOV, Igor - RYCHTER, Piotr. Circulatory management of polymer waste: Recycling into 

fine fibers and their applications. In Materials, 2021, vol. 14, art. no. 4694, [26] p. (2020: 3.623 - IF, 

Q1 - JCR, 0.682 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: 

https://doi.org/10.3390/ma14164694 Typ: ADCA  

5.  OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena** - BUČKOVÁ, Mária - KRONEKOVÁ, Zuzana - 

KLEINOVÁ, Angela - NAGY, Štefan - RYDZ, Joanna - OPÁLEK, Andrej - SLÁVIKOVÁ, Monika 

- ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita**. The drug-loaded electrospun poly(epsilon-caprolactone) mats 

for therapeutic application. In Nanomaterials-Basel, 2021, vol. 11, art. no. 922, [19] p. (2020: 5.076 

- IF, Q1 - JCR, 0.919 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2079-4991. Dostupné na: 

https://doi.org/10.3390/nano11040922 Typ: ADCA  

6.  OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena** - MOSNÁČKOVÁ, Katarína - HRŮZA, Jakub - FRAJOVÁ, 

Jaroslava - OPÁLEK, Andrej - BUČKOVÁ, Mária - KOZICS, Katarína - PEER, Petra - ECKSTEIN 

ANDICSOVÁ, Anita**. Electrospun poly(ethylene terephthalate)/silk fibroin composite for filtration 

application. In Polymers: Open Access Polymer Science Journal, 2021, vol. 13, art. no. 2499, [23] p. 

(2020: 4.329 - IF, Q1 - JCR, 0.770 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. Dostupné na: 

https://doi.org/doi.org/10.3390/polym13152499 Typ: ADCA  

7.  MOSNÁČKOVÁ, Katarína - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - KLEINOVÁ, Angela - DANKO, 

Martin - MOSNÁČEK, Jaroslav. Mechanical and viscoelastic properties of novel fully biodegradable 

PLA/PHB blends filled with keratin. In ChemZi: Slovenský časopis o chémii pre chemické 

vzdelávanie, výskum a priemysel, 2021, roč. 17, č. 1, s. 138. ISSN 1336-7242. (73. Zjazd chemikov). 

Typ: AFH  

  

  

19.) Aktivácia VGF/BDNF/TrkB dráhy syntetickou mRNA zapúzdrenou v polyplexových 
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nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. (Activation 

of the VGF/BDNF/TrkB pathway by synthetic mRNA encapsulated in polyplex nanoparticles: effects 

on neural excitability, neuroplasticity and animal behaviour.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Eliyahu Dremencov 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

Juraj Kronek 

Trvanie projektu: 1.7.2021 / 30.6.2025 

Evidenčné číslo projektu: APVV-20-0202 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Centrum biovied SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Slovensko: 2 

Čerpané financie: APVV: 8911 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V prvom roku riešenia projektu sa pripravila séria blokových kopolymérov 2-metyl-2-oxazolínu s 2-

butenyl-2-oxazolínom s rôznym pomerom hydrofilnej a hydrofóbnej zložky. Pripravené kopolyméry 

sa využili na modifikáciu pomocou tiol-énovej click reakcie využitím cysteamínu a jeho derivátov.  

Výstupy:  

1. KRONEK, Juraj - SHAH, Rushita - KRONEKOVÁ, Zuzana - HUNTOŠOVÁ, Veronika - 

DATTA, Shubhashis - JANCURA, Daniela - MIŠKOVSKÝ, Pavol. Gradient copolymers from 

aliphatic and aromatic 2-oxazolines with different architecture as advanced drug delivery systems. In 

ChemZi : Slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, 2021, roč. 17, 

č. 1, s. 116. ISSN 1336-7242. (73. Zjazd chemikov)  

  

  

20.) Nanokompozity na báze elastomérnych zmesí so zvýšenou odolnosťou voči difúzii plynov 

vrátane vodíka (Nanocomposites based on elastomeric blends with improved resistance to diffusion 

of gases including hydrogen)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Ivan Chodák 

Trvanie projektu: 1.7.2021 / 31.12.2023 

Evidenčné číslo projektu: APVV-20-0593 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: APVV: 26000 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Vzhľadom na relatívne krátky čas trvania projektu (30 mesiacov) experimenty sa plánovali v 

spolupráci so spoluriešiteľským pracoviskom VIPO, a.s ešte pred začiatkom projektu. Ihneď po začatí 

projektu sa začali testovať súbežne všetky tri plánované typy plnív, t.j. dvojité hydroxidy, grafénové 

nanoplatničky a modifikované montmorilonity. Urobili sa viaceré zmesi v kaučukovej matrici EPDM 

a v prvom rade sa porovnal vplyv jednotlivých typov plnív na mechanické vlastnosti elastomérneho 

kompozitu, pričom sa sledovali koncentračné závislosti každého plniva. V prípade grafénových 

nanoplatničiek a ílov (montmorilonit) sa pripravili zmesi umožňujúce porovnať účinok viacerých 

modfikácií a typov plniva, líšiacich sa napríklad merným povchom a veľkosťou častíc (4 typy GNP), 

alebo rozličnými povrchovými modifkáciami u ílov typu Cloisite. Zabezpečili sa v subdodávke aj 
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kľúčové merania permeability plynov cez pripravené materiály a začal sa vývoj zlepšených metodík 

pre štúdium štruktúry agregátov plnív, od ktorej závisí aj účinnosť bariérového správania sa voči 

prestupu plynov. S týmito exprimentami súvisí aj zatiaľ jediný výstup z tohto projektu.  

Výstupy:   

1. PEIDAYESH, Hamed - MOSNÁČKOVÁ, Katarína - ŠPITÁLSKY, Zdenko - HEYDARI, 

Abolfazl - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - CHODÁK, Ivan**. Thermoplastic starch-based 

composite reinforced by conductive filler networks: Physical properties and electrical conductivity 

changes during cyclic deformation. In Polymers: Open Access Polymer Science Journal, 2021, vol. 

13, iss. 21, art.no. 3819, [16] p. (2020: 4.329 - IF, Q1 - JCR, 0.770 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-

4360. Typ: ADCA  

  

  

21.) MICROPAN: Cielený dizajn hydrogélových mikrokapsúl pre imunitnú ochranu 

pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky.  (Rational design of hydrogel microcapsules for 

immunoprotection of transplanted pancreatic islets in diabetes treatment.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Igor Lacík 

Trvanie projektu: 1.7.2019 / 30.6.2023 

Evidenčné číslo projektu: APVV-18-0480 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Slovensko: 2 

Čerpané financie: APVV: 40211 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V projekte sme sa venovali rôznym smerom, v tomto roku hlavne určeniu vplyvu rôznych nabitých 

polymérov na charakteristiky PMCG mikrokapsúl so zahrnutím odozvy imunitných buniek, syntéze 

polymérov vhodných pre modifikáciu mikrokapsúl, charakterizácii alginátových mikrosfér 

konfokálnou Ramanovou mikroskopiou, implementácii duálneho sieťovania pri tvorbe mikrokapsúl 

a uvolňovaniu proteínov z alginátových mikrosfér s poukázaním na významnosť elektrostatických 

interakcií.    

Výstupy:  

1. HEYDARI, Abolfazl** - DUŠIČKA, Eva - MIČUŠÍK, Matej - SEDLÁK, Marián** - LACÍK, 

Igor**. Unexpected counterion exchange influencing fundamental characteristics of quaternary 

ammonium chitosan salt. In Polymer : the International Journal for the Science and Technology of 

Polymers, 2021, vol. 220, art. no. 123562, [15] p. (2020: 4.430 - IF, Q1 - JCR, 0.907 - SJR, Q1 - 

SJR). ISSN 0032-3861. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2021.123562  

2. HEYDARI, Abolfazl** - DARROUDI, Mahdieh - LACÍK, Igor**. Efficient N-sulfopropylation 

of chitosan with 1,3-propane sultone in aqueous solutions: neutral pH as the key condition. In 

Reaction Chemistry & Engineering, 2021, vol. 6, p. 2146-2158. (2020: 4.239 - IF, Q2 - JCR, 1.132 - 

SJR, Q1 - SJR). ISSN 2058-9883. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d1re00089f  

3. ADRIAN, Edyta - TREĽOVÁ, Dušana - FILOVÁ, Elena - KUMOREK, Marta - LOBAZ, 

Volodymyr - POREBA, Rafal - JANOUŠKOVÁ, Olga - POP-GEORGIEVSKI, Ognen - LACÍK, 

Igor - KUBIES, Dana**. Complexation of CXCL12, FGF-2 and VEGF with heparin modulates the 

protein release from alginate microbeads. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 

22, art. no. 11666, [25] p. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067.  

4. LACÍK, Igor. Alginate-based microcapsules for encapsulation of pancreatic islets in diabetes 

treatment. In Emerging and Enabling Materials E-Conference. Center for Advanced Materials (CAM) 

at Qatar University and Texas A&M University-Qatar. November 22 - 24, 2021. Keynote lecture in 

session Biomaterials  
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5. DARVISHI, Sima - JAVANBAKHT, Siamak - HEYDARI, Abolfazl** - KAZEMINAVA, 

Fahimeh - GHOLIZADEH, Pourya - MAHDIPOUR, Mahdi - SHAABANI, Ahmad. Ultrasound-

assisted synthesis of MIL-88(Fe) coordinated to carboxymethyl cellulose fibers: A safe carrier for 

highly sustained release of tetracycline. In International Journal of Biological Macromolecules, 2021, 

vol. 181, p. 937-944. (2020: 6.953 - IF, Q1 - JCR, 1.140 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 

- Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0141-8130. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.04.092  

6. PEIDAYESH, Hamed - HEYDARI, Abolfazl** - MOSNÁČKOVÁ, Katarína - CHODÁK, Ivan. 

In situ dual crosslinking strategy to improve the physico-chemical properties of thermoplastic starch. 

In Carbohydrate Polymers, 2021, vol. 269, art. no. 118250, [8] p. (2020: 9.381 - IF, Q1 - JCR, 1.639 

- SJR, Q1 - SJR). ISSN 0144-8617. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.118250  

  

  

22.) BioPolSil: Bionanokompozitné materiály na báze vrstevnatých silikátov 
(Bionanocomposites based on organic polycations and layered silicates)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Jana Madejová 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

Juraj Kronek 

Trvanie projektu: 1.7.2020 / 30.6.2024 

Evidenčné číslo projektu: APVV-19-0487 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Ústav anorganickej chémie SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: APVV: 21798 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V tomto roku riešenia sme sa zamerali na prípravu malej knižnice štatistických kopolymérov poly(2-

etyl-2-oxazolín-ko-etylénimínov) s rôznou hustotou kladného náboja. Na ich prípravu sa využila 

parciálna kyslá hydrolýza poly(2-etyl-2-oxazolínu), kde sa použitím rôzneho času hydrolýzy 

pripravili kopolyméry so 6-60 mol. % etylén imínovej jednotky. Hustotu náboja pripravených 

kopolymérov sme charakterizovali pomocou zeta-potenciálu, ktorý mal sigmoidálny priebeh, a zistili 

sme minimálnu koncentráciu etylén imínových jednotiek, pri ktorých mali kopolyméry merateľný 

kladný náboj. Pripravené kopolyméry boli použité na modifikáciu vybraného typu ílových minerálov 

zo skupiny smektitov, v tomto prípade montmorillonit z oblasti Jelšový potok. Pripravili sme 

organoílové materiály s rôznou iónovýmennou kapacitou a zamerali sme sa na sledovanie in vitro 

toxicity, ktorá bola závislá od typu použitého polykatiónu a od jeho množstva. Tiež sme sa zamerali 

na štúdium prípravy a imunobiologickej charakterizácie poly(2-izopropenyl-2-oxazolínu), ktorý tiež 

predstavuje slabobázický polymér s možnou interakciou so silikátovými aniónmi v štruktúre 

smektitov.  

Výstupy:  

1.  PAULOVIČOVÁ, Ema - KRONEKOVÁ, Zuzana - PAULOVIČOVÁ, Lucia - 

MAJERČÍKOVÁ, Monika - KRONEK, Juraj**. Cell-mediated immunoreactivity of poly(2-

isopropenyl-2-oxazoline) as promising formulation for immunomodulation. In Materials, 2021, vol. 

14, art. no. 1371, [18] p. (2020: 3.623 - IF, Q1 - JCR, 0.682 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. 

Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma14061371  

2.  KRONEK, Juraj - SHAH, Rushita - KRONEKOVÁ, Zuzana - HUNTOŠOVÁ, Veronika - 

DATTA, Shubhashis - JANCURA, Daniela - MIŠKOVSKÝ, Pavol. Gradient copolymers from 

aliphatic and aromatic 2-oxazolines with different architecture as advanced drug delivery systems. In 

ChemZi : Slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, 2021, roč. 17, 
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č. 1, s. 116. ISSN 1336-7242. (73. Zjazd chemikov)  

3.  MOŠKOVÁ, Zuzana. Príprava nových typov biokompatibilných polymérnych surfaktantov pre 

modifikáciu nanoplnív na báze vrstevnatých kremičitanov, Bakalárska práca, 2021, FCHPT STU 

Bratislava  

OKM  

Práce na tomto projekte sú čiastočne zamerané opäť na modifikácie termoplastického škrobu (TPŠ). 

V tomto prípade sme testovali polyoxazolíny (Pox) ako duálne agenty, a to jednak ako potenciálne 

povrchové modifikátory pre vrstevnaté silikáty typu montmorilonitu (MMT) pre zvýšenie 

medzivrstvovej vzdialenosti medzi vrstvami MMT a jednak ako možné plastifikátory pre TPŠ, v 

dôsledku nezanedbateľného počtu hydroxylových a ďalších skupín schopných tvoriť vodíkové väzby. 

Súčasne sa predpokladala možnosť výrazného zvýšenia pevnosti TPŠ pri plastifikácii polymérnym 

plastifikátorom. Avšak pri použití Pox s pomerne vysokou MW (cca 50 000) vytvorený TPŠ bol 

natoľko krehký, že nebolo možné ani vyseknúť telieska pre meranie mechanických vlastností. 

Zosyntetizoval sa preto Pox s výrazne nižšou MW (5000 a 2600), ktorý sa v súčasnosti testuje ako 

zložka zmesi škrob – MMT.   

  

23.) O2PIPOL: Pokročilá fotochemicky indukovaná radikálová polymerizácia s prenosom 

atómu tolerantná k prítomnosti kyslíka. (Advanced Oxygen Tolerant Photochemically Induced 

Atom Transfer Radical Polymerization.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Jaroslav Mosnáček 

Trvanie projektu: 1.7.2020 / 30.6.2024 

Evidenčné číslo projektu: APVV-19-0338 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 34180 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Optimalizovali sa podmienky fotoATRP pre derivát metakrylátu obsahujúceho fosfor vo svojej 

štruktúre, ktoré sa následne použili pre modifikáciu povrchu bavlnených textílií. Modifikované 

textílie sa následne testovali vzhľadom na ich horľavosť, pričom sa potvrdili výrazné zníženie 

horľavosti takto modifikovaných textílií. Optimalizovali sa podmienky modifikácie Si-wafrov 

rôznymi polymérmi využitím fotoATRP pričom sa dosiahlo úplne potlačenie tvorby 

nemodifikovaných okrajov v dôsledku potlačenia zvýšenia vzdialenosti medzi povrchom wafru a 

hladinou reakčného roztoku odkiaľ dochádza k difundácii vzduchu. Okrem fotoATRP sa vyvinula i 

metodika modifikácie povrchu magnetických nanočastíc pomocou mechanoATRP.  

Výstupy:  

1.  KOLLÁR, Jozef - POPELKA, Anton - TKÁČ, Ján - ŽABKA, Matej - MOSNÁČEK, Jaroslav - 

KASÁK, Peter**. Sulfobetaine-based polydisulfides with tunable upper critical solution temperature 

(UCST) in water alcohols mixture, depolymerization kinetics and surface wettability. In Journal of 

Colloid and Interface Science, 2021, vol. 588, p. 196-208. (2020: 8.128 - IF, Q1 - JCR, 1.538 - SJR, 

Q1 - SJR). ISSN 0021-9797. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2020.12.048  

2.  MOSNÁČKOVÁ, Katarína** - MRLÍK, Miroslav - MIČUŠÍK, Matej - KLEINOVÁ, Angela - 

SASINKOVÁ, Vlasta - POPELKA, Anton - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - KASÁK, Peter** - 

DWORAK, Claudia L. - MOSNÁČEK, Jaroslav**. Light-responsive hybrids based on carbon 

nanotubes with covalently attached PHEMA-g-PCL brushes. In Macromolecules, 2021, vol. 54, p. 

2412-2426. (2020: 5.985 - IF, Q1 - JCR, 1.994 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current 

Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0024-9297. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1021/acs.macromol.0c02701  
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3.  GALAZIEWSKA, Monika - LIPINSKA, Magdalena - MRLIK, Miroslav - ILČÍKOVÁ, 

Markéta** - GAJDOSOVA, Veronika - SLOUF, Miroslav - ACHBERGEROVÁ, Eva - 

MUSILOVÁ, Lenka - MOSNÁČEK, Jaroslav - PIETRASIK, Joanna**. Polyacrylamide brushes 

with varied morphologies as a tool for control of the intermolecular interactions within EPDM/MVQ 

blends. In Polymer : the International Journal for the Science and Technology of Polymers, 2021, vol. 

215, art. no. 123387, [7] p. (2020: 4.430 - IF, Q1 - JCR, 0.907 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0032-3861. 

Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2021.123387  

4.  GALAZIEWSKA, Monika - HOLOŠ, Ana - ILČÍKOVÁ, Markéta** - MRLIK, Miroslav – 

OSICKA, Josef - SRNEC, Peter - MIČUŠÍK, Matej - MOUČKA, Robert – CVEK, Martin - 

MOSNÁČEK, Jaroslav** - PIETRASIK, Joanna**. One-Pot Strategy for the Preparation of 

Electrically ConductiveComposites Using Simultaneous Reduction and Grafting of Graphene Oxide 

via Atom Transfer Radical Polymerization. In Macromolecules, 2021, vol. 54, 10177-10188, [7] p. 

(2020: 5.985 - IF, Q1 - JCR, 1.994 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, 

WOS, SCOPUS). ISSN 0024-9297. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.1c01668  

5.  CVEK, Martin** - KOLLÁR, Jozef - MRLIK, Miroslav - MASAR, Milan - SULY, Pavol - 

URBANEK, Michal - MOSNÁČEK, Jaroslav**. Surface-initiated mechano-ATRP as a convenient 

tool for tuning of bidisperse magnetorheological suspensions toward extreme kinetic stability. In 

Polymer Chemistry, 2021, vol. 12, iss. 35, p. 5093-5105. (2020: 5.582 - IF, Q1 - JCR, 1.403 - SJR, 

Q1 - SJR). ISSN 1759-9954. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d1py00930c  

6.  ATTIA, Amina Abdel Meguid** - ABAS, Khadiga Mohamed - NADA, Ahmed - SHOUMAN, 

Mona Abdel Hamid - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - MOSNÁČEK, Jaroslav**. Fabrication, 

modification, and characterization of lignin-based electrospun fibers derived from distinctive biomass 

sources. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2021, vol. 13, art. no. 2277, [28] p. 

(2020: 4.329 - IF, Q1 - JCR, 0.770 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. Dostupné na: 

https://doi.org/10.3390/polym13142277  

  

  

24.) Časovo-rozlíšené štúdium rastu hybridných van der Waalsových heteroštruktúr (Real-time 

grow studies of hybrid van der Waals heterostructures)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Naďa Mrkývková 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

Jaroslav Mosnáček 

Trvanie projektu: 1.10.2018 / 30.6.2022 

Evidenčné číslo projektu: APVV-17-0352 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Fyzikálny ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 5666 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V rámci projektu naftalén diimidové monomérne jednotky boli zosyntetizované a zabudované do 

polymérneho reťazca. Získané iónové polyméry boli študované ako katódové medzivrstvy pre solárne 

články. Pokračovalo sa aj v príprave rôznych tiazolo [5,4-d]tiazolových derivátov, u ktorých boli 

študované fyzikálne vlastnosti (absorbancia, fluorescencia) a elektrochemické vlastnosti. Výsledné 

planárne štruktúry budú poskytnuté na štúdium kinetiky rastu na 2D substrátoch.   

Výstupy:   

1. SORRENTINO, Roberto - PENCONI, Marta - ANDICSOVÁ-ECKSTEIN, Anita - SCAVIA, 

Guido - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - KOZMA, Erika** - LUZZATI, Silvia**. An N-type 

naphthalene diimide ionene polymer as cathode interlayer for organic solar cells. In Energies, 2021, 
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vol. 14, art. no. 254, [11] p. (2020: 3.004 - IF, Q3 - JCR, 0.598 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1073. 

Dostupné na: https://doi.org/10.3390/en14020454 Typ: ADCA   

2. TOKÁROVÁ, Zita** - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - BALOGH, Róbert - TOKÁR, Kamil. 

Survey of the Ketcham reaction for series of furan-substituted thiazolo[5,4-d]thiazoles. In 

Tetrahedron, 2021, vol. 89, no. 13, art. no. 132155. (2020: 2.457 - IF, Q2 - JCR, 0.581 - SJR, Q2 - 

SJR). ISSN 0040-4020. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tet.2021.132155 Typ: ADCA   

  

  

25.) FlayMat: Hybridné nízkorozmerné vrstvené materiály s novými funkciami (Hybrid Low 

Dimensional Layered Materials with new Functionalities)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová 

Trvanie projektu: 1.7.2020 / 31.12.2023 

Evidenčné číslo projektu: APVV-19-0465 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav polymérov SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: APVV: 30902 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Testovalo sa nanášanie vrstiev MXénov sprejovaním z roztoku. Boli pripravené roztoky 

delaminováneho MXénu Ti3C2 s koncentráciou približne 2.58 mg/ml. Tieto roztoky boli následne 

sprejované na sklenený substrát vo viacerých cykloch sprejovania. V každom cykle bola nanesená 

jedna vrstva a až po úplnom vysušení vo vákuovej sušiarni bola nanášaná ďalšia vrstva. Boli 

pripravené vzorky s 5 vrstvami a 10 vrstvami. Hrúbka vrstvy sa určila pomocou SPM (Scanning 

Probe Microscopy) módu Nanoindentora TI 750 Ubi (Hysitron, USA) s diamantovým hrotom 

Berkovichovho tvaru. Boli skenované oblasti s veľkosťou 60 x60 mikrom2 a zamerali sme sa na 

miesta, ktoré boli počas sprejovania prekryté lepiacou páskou. Tá bola po sprejovaní odstránená a tak 

vznikol akýsi “schod” medzi čistým sklom a nasprejovanými vrstvami. Porovnaním týchto miest sme 

vypočítali hrúbky nasprejovaných vrstiev. Pre 5 nasprejovaných vrstiev sa hrúbka pohybovala od 36 

do 38 nm (priemerne 36,8 nm) a pre 10 vrstiev od 46 do 54 nm (priemerne 50,6 nm).  

Pri štúdiu adhéznych vlastností MXénov boli pomocou modifikovanej Langmuir-Schaeferovej 

techniky nanesené tenké súvislé vrstvy Ti3C2Tx (monovrstva, dvojvrstva a trojvrstva) na rôzne 

substráty obsahujúce nevykompenzovaný náboj – kremík vyčistený pomocou UV-ozónovej lampy a 

kremík funkcionalizovaný vrstvou 3-aminopropyl-trietoxysilánu (APTES). Sledoval sa vplyv 

substrátu a hrúbky vrstvy na adhézne vlastnosti. Súvislosť pokrytia a hrúbka vrstvy boli posudzované 

pomocou spektroskopických a mikroskopických techník ako zobrazovacia elipsometria, atómová 

silová mikroskopia a XS. Podarilo sa preukázať, že už monovrstva MXénu je schopná tieniť väčšinu 

interakcii medzi kvapkou vody a substrátom, nakoľko so zvyšujúcou sa hrúbkou vrstvy sa hodnota 

nameraného postupujúceho kontaktného uhla výrazne nemenila. Tento efekt bol pozorovaný pre 

obidva substráty. Tiež sa podarilo interpretovať zdroj nezvyčajne vysokej hysterézy kontaktného uhla 

vody v porovnaní s inými 2D nanomateriálmi.   

Perovskitové kvantové bodky (QD) vyznačujúce sa vysokou fotoluminiscenciou boli pripravené tzv. 

“hot injection“ metódou, pri ktorej sa vstrekuje césiový prekurzor do zmesi PbX2 a surfaktantu pri 

vysokej teplote. V závislosti od použitého halogenidu boli pripravené CsPbI3 a CsPbBr3 QD. Pre 

účely projektu je dôležité pripraviť QD kubickej štruktúry s dostatočnou stabilitou na prípravu mono- 

a multivrstiev. Na koloidnú stabilitu má vplyv množstvo a typ naviazaného surfaktantu, typ 

rozpúšťadla, prítomnosť kyslíka, vody a taktiež UV žiarenie. Podarilo sa optimalizovať proces 

čistenia QD, pri ktorom si perovskitové deriváty zachovávajú kubickú štruktúru. Pripravené QD boli 

charakterizované pomocou UV-VIS, emisnej spektroskopie a XPS. Začali sa štúdie spojené s 
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výmenou pôvodného surfaktantu pre efektívnu prípravu perovskitových vrstiev.  

Výstupy:  

1. OMASTOVÁ, Mária** - STEPURA, Anastasiia - SOYKA, Yaryna - ZELENIAKIENE, Daiva - 

ANISKEVICH, Andrey. Polymeric composites and hybrids with 2D nanofillers. In Polymer Meeting 

14 : book of abstracts. - Graz : Verlag der Technischen Universität Graz, 2021, p. [CL-B1]. ISBN 

978-3-85125-844-8. Typ: AFG  

2. MACHATA, Peter - SOYKA, Yaryna - HOFBAUEROVÁ, Monika - ŠIFFALOVIČ, Peter - 

MIČUŠÍK, Matej - OMASTOVÁ, Mária. Wettability of thin MXene films. In NANOCON 2021-

Abstracts : 13th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, October 20-

22, 2021, Brno, Czech Republic. - Ostrava, Czech Republic : TANGER Ltd., 2021, p. 29-30. ISBN 

978-80-88365-00-6. Typ: AFG  

3. DIN, Muhammad Faraz Ud - ALI, Israt - NÁDAŽDY, Vojtech - JERGEL, Matej - ŠIFFALOVIČ, 

Peter - MAJKOVÁ, Eva - STEPURA, Anastasiia - PROCHÁZKA, Michal - OMASTOVÁ, Mária. 

The effect of Ti3C2Tx MXene doping on electronic properties of SnO2 nanoparticle films for 

perovskite solar cells. In NANOCON 2021-Abstracts : 13th International Conference on 

Nanomaterials - Research & Application, October 20-22, 2021, Brno, Czech Republic. - Ostrava, 

Czech Republic : TANGER Ltd., 2021, p. 85-86. ISBN 978-80-88365-00-6. Typ: AFG  

4. ALI, Israt - DIN, Farz Ud - KÁLOSI, Anna - ANNUŠOVÁ, Adriana - LABUDOVÁ, Martina - 

JERGEL, Matej - SOYKA, Yaryna - OMASTOVÁ, Mária - MAJKOVÁ, Eva. Facile fabrication of 

Ti3C2 MXene nanosheets and their photothermal properties. In NANOCON 2021-Abstracts : 13th 

International Conference on Nanomaterials - Research & Application, October 20-22, 2021, Brno, 

Czech Republic. - Ostrava, Czech Republic : TANGER Ltd., 2021, p. 99-100. ISBN 978-80-88365-

00-6. Typ: AFG  

5. KOLLÁR, Jozef - POPELKA, Anton - MOSNÁČEK, Jaroslav - KASÁK, Peter. Sulfobetaine-

based polydisulfides with tunable upper critical solution temperature (UCST) in water alcohols 

mixture. In ChemZi: Slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, 

2021, roč. 17, č. 1, s. 136-137. ISSN 1336-7242. (73. Zjazd chemikov). Typ: AFH  

  

  

26.) ALICES: Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov (Carbon-

silicon based composite anodes for Li-ion batteries)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Jaroslav Sedláček 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

Matej Mičušík 

Trvanie projektu: 1.7.2020 / 30.6.2024 

Evidenčné číslo projektu: APVV-19-0461 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Ústav anorganickej chémie SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

4  - Slovensko: 4 

Čerpané financie: APVV: 6630 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V hodnotenom období sa pripravili a charakterizovali rôzne typy SiC častíc o rôznych veľkostiach, 

ktoré sa použijú na implementáciu Si do štruktúry anódy na báze uhlíkovo-kremíkových kompozitov. 

Pripravili sa aj prvé anódy za použitia polymérneho bindera PVDF. Momentálne sa zapracovávajú 

rôzne nanočastice ako grafit, grafén, kremíkové častice do štruktúry Si/C kompozitovej anódy v Li 

iónových batériách. Spolupracovali sme aj na príprave homogénnej vrstvy Li fosfátov, ktorá by mohla 

v našom prípade slúžiť ako katóda v Li batériách.  
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27.) FYVLASOVMAC: Fyzikálne vlastnosti organických látok a vody uväznených v 

mezopóroch anorganických matríc. (Physical properties of organic compounds and water confined 

in mesopores of inorganic matrices.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Ondrej Šauša 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

Josef Bartoš 

Trvanie projektu: 1.7.2017 / 30.6.2021 

Evidenčné číslo projektu: APVV 16-0369 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Fyzikálny ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: APVV: 8984 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V rámci systematického štúdia modelových polárnych médií a v nadväznosti na n-propanol (n-PrOH) 

uväznený v sérii SiO2 matríc s rôznou topológiou, veľkosťou pórov a chemickým zložením povrchu 

pórov sa dokončilo štúdium dvoch limitných izomérov butanolu (BuOH): lineárny n-butanol (n-

BuOH) a globulárny terc-butanol (t-BuOH) v objemových a priestorovo-limitovaných stavoch 

natívnej regulárnej MCM-41-SIL matrice pomocou kombinácie ESR a PALS ako aj DSC. Ako 

uvedené v predošlom hlásení, intenzívne sa pokračovalo na modifikácii natívnej hydrofilnej 

regulárnej MCM-41 matrice v smere k jej hydrofóbizácii pomocou silanizácie. Pri optimalizácii 

reakčných podmienok sa vyskúšalo niekoľko vlastných ako aj jeden prebratý modifikačný postup. 

Zistilo sa, že všetky postupy vedú k posunu maxima veľkostnej distribúcie pórov k blízkym nižším 

hodnotám oproti pôvodnému maximu, avšak za väčšieho alebo menšieho rozšírenia veľkostnej 

distribúcie pórov. Najlepší výsledok poskytuje prebratá Schoeffelova procedúra s minimálnym 

rozšírením vysoko-hodnotovej časti veľkostnej distribúcie v porovnaní s pôvodnou veĺkostnou 

distribúciou. V nadväznej záverečnej fáze projektu je naplánovaná aplikácia tejto modifikovanej 

MCM-41 matrice na sériu vybratých modelových médií troch základných typov: apolárne, polárne 

protické a polárne aprotické. Dokončilo sa systematické vyšetrovanie prototypu aprotického 

polárneho média: acetonitrilu (ACN) v objemovom ako aj  uväznenom stave série neregulárných 

silikagélových (SG) a regulárnych MCM-41-SIL matríc s rôznou topológiou, veľkosťou pórov a 

chemickým zložením ich povrchu pomocou nášho kombinovaného DSC, ESR a PALS prístupu. 

Predbežné analýzy dát naznačujú, že zmeny mikrodynamických (mobilita spinovej sondy TEMPO) 

a mikroštrukturálnych (voľný objem) vlastnosti sú menšíe ako u polárnych médií, ale väčšie ako u 

apolárnych médií. Získané nálezy poukazujú na klúčový význam chemického typu uväzneného média 

na charakter a veľkosť zmien termodynamických, mikro-dynamických a voľno-objemových  

vlastností v daných SiO2 matriciach.  

Výstupy:  

1.  BARTOŠ, Josef** - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena. Bulk and confined alkanols by spin probe ESR: 

Effects of pore size, pore surface composition and pore topology on n-propanol in a series of 

mesoporous silica-based matrices. In Journal of Non-Crystalline Solids, 2021, vol. 557, art. no. 

120647, [7] p. (2020: 3.531 - IF, Q1 - JCR, 0.764 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-3093. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2021.120647 Typ: ADCA  

2.  BARTOŠ, Josef** - ŠAUŠA, Ondrej - VYROUBALOVÁ, Michaela - MAŤKO, Igor - 

ŠVAJDLENKOVÁ, Helena. Confined effects on structural isomers in the MCM-41-SIL matrix as 

seen by extrinsic probes via PALS and ESR: n-butanol vs tert-butanol. In Journal of Physical 

Chemistry C, 2021, vol. 125, no. 29, p. 15796-158111. (2020: 4.126 - IF, Q2 - JCR, 1.401 - SJR, Q1 

- SJR). ISSN 1932-7447. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c01951 Typ: ADCA  

3.  BARTOŠ, Josef - ŠAUŠA, Ondrej - VYROUBALOVÁ, M. - MAŤKO, Igor - 
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ŠVAJDLENKOVÁ, Helena. Confinement of structural isomers in MCM-41-SIL matrix as seen by 

extrinsic probes via ESR and PALS: n-butanol vs. t-butanol. In 12.5th International Workshop on 

Positron and Positronium Chemistry: book of abstracts, programme. - Lublin, Poland: Maria Curie-

Sklodowska University, 2021, p. [54]. Typ: AFG  

4.  ŠVAJDLENKOVÁ, Helena**– ŠAUŠA, Ondrej – ADICHTCHEV, Sergey V. – SUROVTSEV, 

Nikolay V. – NOVIKOV, Vladimir N. – BARTOŠ, Josef. On the mutual relationships between 

molecular probe mobility and free volume and polymer dynamics in organic glass formers: cis-1,4-

poly(isoprene). In Polymers: Open Access Polymer Science Journal, 2021, vol. 13, art. no. 294, [24] 

p. (2020: 4.329 - IF, Q1 - JCR, 0.770 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. Dostupné na: 

https://doi.org/10.3390/polym13020294 Typ: ADCA  

5.  RAČKO, Dušan. Free volume in polymer-water mixture. In 12.5th International Workshop on 

Positron and Positronium Chemistry : book of abstracts, programme. - Lublin, Poland : Maria Curie-

Sklodowska University, 2021, p. [ 66-67]. Typ: AFG (Pozvaná prednáška)  

  

  

28.) Glykánové bionanosenzory a bioanalytické zariadenia - ich konštrukcia, validácia a 

aplikácia v diagnostike rakoviny (Glycan bionanosensors and bioanalytical devices - their 

construction, validation and application for cancer diagnostics)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Ján Tkáč 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

Jaroslav Mosnáček 

Trvanie projektu: 1.10.2018 / 30.6.2022 

Evidenčné číslo projektu: APVV-17-0300 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Chemický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 6661 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Pripravili sa zwiteriónové polydisulfidy citlivé na zmenu vonkajšieho podnetu, ktoré vykazovali 

UCST teplotu, ktorá bola závislá od zmeny rozpúšťadla. Polyméry rovnakej štruktúry, očkované na 

povrch sa pripravili polymerizáciou z povrchu z povrchu Si-wafru, ktorá umožňovala kontrolovať 

hrúbku vrstvy časom polymerizácie. Takto modifikované povrchy taktiež vykazovali citlivosť na 

zmenu teploty a rozpúšťadla. Charakterizovali sa zwiteriónové polyméry na báze N-oxylov.  

Výstupy:   

1. KOLLÁR, Jozef - POPELKA, Anton - TKÁČ, Ján - ŽABKA, Matej - MOSNÁČEK, Jaroslav - 

KASÁK, Peter**. Sulfobetaine-based polydisulfides with tunable upper critical solution temperature 

(UCST) in water alcohols mixture, depolymerization kinetics and surface wettability. In Journal of 

Colloid and Interface Science, 2021, vol. 588, p. 196-208. (2020: 8.128 - IF, Q1 - JCR, 1.538 - SJR, 

Q1 - SJR). ISSN 0021-9797.   

  

Programy: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie  

 

29.) Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied.  
(Creation of Centre for Advanced Materials Application of the Slovak Academy of Sciences. )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Pavol Šajgalík 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

Jaroslav Mosnáček 
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Trvanie projektu: 1.7.2019 / 30.6.2023 

Evidenčné číslo projektu: projekt štrukturálnych fondov, kód projektu v ITMS2014+:  

313021T081 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Úrad Slovenskej akadémie vied 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: EU: 30640 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Povrch Si3N4 mikročastíc pre 3D tlač sa modifikoval polyglycidyl metakrylátom a pripravili sa 

hybridné mikročastice. Optimalizovala sa metóda ARGET-ATRP a foto-ATRP pre monomér GMA 

s cieľom výrazne znížiť množstvo potenciálne viazanej medi v hybridných časticiach alebo v homo-

PGMA. Hybridné častice sa charakterizovali z chemického hľadiska pomocou XPS a z pohľadu 

množstva organickej fázy na anorganických časticiach pomocou TGA analýzy. XPS analýza 

potvrdila jednotlivé kroky modifikácie častíc, keď na ich povrchu bol detegovaný primárny dusík, 

bróm a následne výrazný vzrast podielu uhlíka. TGA analýza potvrdila asi 20 % podiel organickej 

fázy PGMA na anorganických časticiach po modifikácií polymerizáciou z povrchu. Dizajn nových 

materiálov s využitím trvalo udržateľných prístupov predstavuje kľúčový prvok environmentálnej 

politiky EÚ. S ohľadom na túto skutočnosť a využitím výhod oxidačnej samopolymerizácie 

dopamínu sa na prípravu nanovlákien polyamidu 6.6 (Nylon) zdobeného polydopamínom použil 

jednoduchý systém zahŕňajúci roztoky hydrochloridu dopamínu a recyklovaného nylonu. Voľne 

stojace nanovlákenné membrány boli získané in situ procesom, elektrostatickým zvlákňovaním 

roztoku obsahujúceho dopamín aj nylon. Následne boli nanovlákna dekorované ex-situ 

polydopaminom. Ich antibakteriálna aktivita ukázala, že nanovlákna obsahujúce dopamín (in-situ 

postup) majú väčší inhibičný účinok proti grampozitívnym a gramnegatívnym baktériám. Výsledky 

sú zosumarizované v odoslanom článku s názvom “Bio-inspired Polydopamine Surface Modified 

Recycled Polyamide Nanofibers”. Skúsenosti s polymerizáciou dopamínu na povrchoch bolo využité 

aj pri zelenej a priamej výrobe kompozitných membrán na báze polydopamínových tenkých vrstiev, 

ktoré sa sami zostavia na rozhraní vzduch/voda. Dvojvrstvové membrány boli pripravené z dvoch 

biopolymérov - bakteriálna celulóza a hodvábny fibroin. Vďaka hojným počtom fenolovým 

hydroxylovým skupinám sa umožnilo in-situ dekorovať Au nanočasticami na polydopamínovej 

strane, čím nám vznikli povrchy membrán s plazmonickými vlastnostami. Získané funkčné povrchy 

sú sľubnými nástrojmi na výrobu substrátov pre SERS. Výsledky sú zosumarizované v odoslanom 

článku s názvom “Biomimetic design of functional polydopamine surfaces decorated with plasmonic 

nanoparticles”. Ďalšie nanovlákenné šturktúry boli pripravované z PET, Nylonu a hovábu s 

integrovaným pyrrolom. Je plánovaná ich povrchová úprava a následne štúdium ich 

elektrochemických vlastností.  

Výstupy:  

1. DANKO, Martin** - KRONEKOVÁ, Zuzana - KRUPA, Igor - TKÁČ, Ján - MATÚŠ, Peter - 

KASÁK, Peter**. Exchange counterion in polycationic hydrogels: Tunability of hydrophobicity, 

water state, and floating capability for a floating pH device. In Gels : open access journal, 2021, vol. 

7, art. no. 109, [19] p. (2020: 4.702 - IF, Q1 - JCR, 0.569 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 

- Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2310-2861. Dostupné na: 

https://doi.org/10.3390/gels7030109 Typ: ADCA  

2. DANKO, Martin** - MOSNÁČKOVÁ, Katarína - VYKYDALOVÁ, Anna - KLEINOVÁ, Angela 

- PUŠKÁROVÁ, Andrea - PANGALLO, Domenico - BUJDOŠ, Marek - MOSNÁČEK, Jaroslav. 

Properties and degradation performances of biodegradable poly(lactic acid)/poly(3-hydroxybutyrate) 

blends and keratin composites. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2021, vol. 13, 

art. no. 2693, [18] p. (2020: 4.329 - IF, Q1 - JCR, 0.770 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. Dostupné 

na: https://doi.org/10.3390/polym13162693 Typ: ADCA  
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3. LUKÁČ, Ivan** - HUSÁR, Branislav - DANKO, Martin - WEISS, Richard G. Benzil 

photoperoxidation in polymer films and crosslinking by the resultant benzoyl peroxides in 

polystyrene and other polymers. In Molecules, 2021, vol. 26, art. no. 5154, [24] p. (2020: 4.411 - IF, 

Q2 - JCR, 0.782 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). 

ISSN 1420-3049. Typ: ADCA  

4. GALEOTTI, Francesco - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - 

TULLII, Gabriele - KOZMA, Erika. PREPARATION OF SERS-ACTIVE FUNCTIONAL 

SURFACES BASED ON POLYDOPAMINE. In 3-rd E-Meeting on Polymer Science & 

Biomaterials: [abstract book], November 8-9, 2021, virtual conference. - Greenville, USA: Coalesce 

Research Group, 2021, p. 26.  

  

  

30.) Inovácia produktového portfólia spoločnosti Novplasta (Innovation of the product portfolio 

of the company Novplasta )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Zdenko Špitálsky 

Trvanie projektu: 1.8.2020 / 31.7.2023 

Evidenčné číslo projektu: ŠF, NFP313020W110 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Novplasta s.r.o. Šenkvice 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: ŠF: 32910 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V podstate celý výskum v roku 2021 bol zameraný na rôzne aspekty štúdia vplyvu termoplastického 

škrobu (TPŠ) v zmesiach s biodegradovateľnými plastami s cieľom pripraviť obalové materiály so 

zníženou cenou ako ekvivalentné alternatívy pre obalové fólie z polyetylénu. Dosiahli sa pomerne 

významné zlepšenia TPŠ z hľadiska pevnostných charakteristík, ako aj niektorých ďalších 

parametrov. Významný je štvrťprevádzkový test vo firme Novplasta, kde sa overila možnosť prípravy 

fólií technológiou vyfukovania. Dosiahnuté výsledky pri modifikáciách TPŠ umožňujú začať 

komplexné testy pre prípravu zmesí predovšetkým PBAT a následne aj ďalších biodegradovateľných 

polymérov s TPŠ.  

Výstupy: Projekt nemá plánované výstupy vo forme publikácií, podanie patentovej prihlášky a 

ďalších výstupov súvisiacich s ochranou DV sú plánované až v poslednom roku riešenia. Súčasné 

konkrétne výstupy sú vo forme interných dokumentov, zverejniteľných až po vykonaní príslušných 

krokov k ochrane DV.  
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Príloha C  

Publikačná činnosť organizácie (generovaná z ARL)  

  

 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách  

 

ABC01 MARÔNEK, Milan - NOVÁK, Igor - MICHALEC, Ivan - MATYAŠOVSKÝ, Ján - 

JURKOVIČ, Peter** - VALACHOVÁ, Katarína - ŠOLTÉS, Ladislav. Analysis of 

fumes arising during fabrication of hybrid adhesive-laser joints. In Chemistry and 

chemical Engineering for Sustainable Development: Best Practices and Research 

Directions. - CRC Press, Apple Academic Press, 2021, chapter 11, [23 p.]. ISBN 978-

1-77188-870-7. Dostupné na: https://doi.org/10.1201/9780367815967-11 (Vega č. 

2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení 

biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy) 

ABC02 RYDZ, Joanna - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - ZAWIDLAK-WEGRZYŃSKA, 

Barbara - DUALE, Khadar. High-performance polymer applications for renewable 

energy : Chapter 1. In Nano Tools and Devices for Enhanced Renewable Energy. 1st 

Edition. - Elsevier Science Publishing Co Inc, 2021, s. 3-26. ISBN 978-0-12-821709-

2. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821709-2.00001-3 (Štúdium 

výroby spevňujúcich fáz na báze uhlíka z odpadu a možnosti ich využitia v 

inžinierskych aplikáciách : VEGA 2/0135/19) 

  

ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch – impaktovaných  

 

ADCA01 ABLA, Fatima - KANAN, Sofian M. - PARK, Yeji - HAN, Changseok - 

OMASTOVÁ, Mária - CHEHIMI, Mohamed M. - MOHAMED, Ahmed A.**. 

Exceptionally redox-active precursors in the synthesis of gold core-tin oxide shell 

nanostructures. In Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering 

Aspects, 2021, vol. 616, art. no. 126266, [9] p. (2020: 4.539 - IF, Q2 - JCR, 0.762 - 

SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0927-7757. 

Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2021.126266 

ADCA02 ADRIAN, Edyta - TREĽOVÁ, Dušana - FILOVÁ, Elena - KUMOREK, Marta - 

LOBAZ, Volodymyr - POREBA, Rafal - JANOUŠKOVÁ, Olga - POP-

GEORGIEVSKI, Ognen - LACÍK, Igor - KUBIES, Dana**. Complexation of 

CXCL12, FGF-2 and VEGF with heparin modulates the protein release from alginate 

microbeads. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, art. no. 

11666, [25] p. (2020: 5.924 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR, karentované - 

CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: 

https://doi.org/10.3390/ijms222111666 

ADCA03 ANNUŠOVÁ, Adriana** - BODIK, Michal - HAGARA, Jakub - KOTLÁR, Mário - 

HALAHOVETS, Yuriy - MIČUŠÍK, Matej - CHLPÍK, Juraj - CIRÁK, Július - 

HOFBAUEROVÁ, Monika, Benkovičová - JERGEL, Matej - MAJKOVÁ, Eva - 

ŠIFFALOVIČ, Peter. On the extraction of MoOx photothermally active nanoparticles 

by gel filtration from a byproduct of few-layer MoS2 exfoliation. In Nanotechnology, 

2021, vol. 32, no. 4, 045708. (2020: 3.874 - IF, Q2 - JCR, 0.926 - SJR, Q1 - SJR, 

karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0957-4484. 

Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1361-6528/abc035 

ADCA04 ANTAL, Iryna - KONERACKÁ, Martina** - KUBOVČÍKOVÁ, Martina - 

ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - JURÍKOVÁ, Alena - KHMARA, Iryna - OMASTOVÁ, Mária 

- MIČUŠÍK, Matej - BARÁTHOVÁ, Monika - JELENSKÁ, Lenka - KAJANOVÁ, 

Ivana - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - PASTOREKOVÁ, Silvia. Targeting of carbonic 
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in advanced polymers processing in textile applications. In AUTEX 2021 : Unfolding 

the Future : 20th World Textile Conference : book of abstracts. - Guimaraes, Portugal 

: Sciencentris, Unipessoal, LDA., 2021, p. 381-382. ISBN 978-989-54808-6-9. 

AFG13 GALEOTTI, Francesco - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - OPÁLKOVÁ 

ŠIŠKOVÁ, Alena - TULLII, Gabriele - KOZMA, Erika. PREPARATION OF SERS-
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ACTIVE FUNCTIONAL SURFACES BASED ON POLYDOPAMINE. In 3-rd E-

Meeting on Polymer Science & Biomaterials : [abstract book], November 8-9, 2021, 

virtual conference. - Greenville, USA : Coalesce Research Group, 2021, p. 26. 

AFG14 GURSKÁ, Mária - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - MOSNÁČEK, Jaroslav. 

Photochemically active alkyl bromides as initiators in photo-ATRP. In VESPS 2021 : 

Virtual European Symposium of Photopolymer Science dedicated to Ewa 

Andrzejewska : book of abstracts. - Gumpoldskirchen, Austria : ChemIT e.U. - Book-

of-abstracts.com, 2021, p. 215. ISBN 978-3-9504809-3-1. Dostupné na internete: 

<vesps2021.net> 

AFG15 HEIM, Dariusz** - WIEPRZKOWICZ, Anna - KNERA, Dominika - ILOMETS, 

Simo - KALAMEES, Targo - ŠPITÁLSKY, Zdenko. Energy performance of ETICS 

integrated with flexible photovoltaic panel. In 17 th International IBPSA Building 

Simulation Conference. - Leuven : KU Leuven, 2021, p.[365-366]. 

AFG16 JURKOVIČ, Peter - NOVÁK, Igor - SEDLIAČIK, Ján - MATYAŠOVSKÝ, Ján - 

KLEINOVÁ, Angela - MIČUŠÍK, Matej. Properties of maple wood modified by 

steam. In 5th International Conference on Wood Composites Modification and 

Machining : conference proceedings. - Warsaw : Warsaw University of Life Sciences, 

2021, p. 18-19. (5th International Conference on Wood Composites Modification and 

Machining) 

AFG17 KOVÁČOVÁ, Mária - ŠPITÁLSKY, Zdenko - MARKOVIĆ, Zoran M. From 

antibacterial polymer nanocomposites to bioimaging. The use of carbon quantum dots. 

In EPF Inter-Congress Workshop : programme and abstracts. - Prague : Institute of 

Macromolecular Chemistry Czech Academy of Sciences, 2021, SL8, p. 

AFG18 KRÁLOVIČ, David Pavel - ŠAUŠA, Ondrej - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - 

KALINAY, Pavol - KAVETSKYY, Taras - LEBEDEVAITE, Migle - 

OSTRAUSKAITE, Jolita. Free volume changes in the swelling process of vegetable 

oil-based UV-cured polymers. In 12.5th International Workshop on Positron and 

Positronium Chemistry : book of abstracts, programme. - Lublin, Poland : Maria 

Curie-Sklodowska University, 2021, p. [61]. 

AFG19 MACHATA, Peter - SOYKA, Yaryna - HOFBAUEROVÁ, Monika - ŠIFFALOVIČ, 

Peter - MIČUŠÍK, Matej - OMASTOVÁ, Mária. Wettability of thin MXene films. In 

NANOCON 2021-Abstracts : 13th International Conference on Nanomaterials - 

Research & Application, October 20-22, 2021, Brno, Czech Republic. - Ostrava, 

Czech Republic : TANGER Ltd., 2021, p. 29-30. ISBN 978-80-88365-00-6. 

AFG20 MAJERČÍKOVÁ, Monika** - KRONEKOVÁ, Zuzana - KRONEK, Juraj. Well-

defined poly(2-isopropenyl-2-oxazoline)s prepared by ATRP and their cytotoxic 

effect on 3T3 fibroblasts. In IUPAC-MACRO 2020+ : The 48th World Polymer 

Congress : conference book. - Jeju, Korea : IUPAC & The Polymer Society of Korea, 

2021, p. 538. 

AFG21 MATYAŠOVSKÝ, Ján - SEDLIAČIK, Ján - NOVÁK, Igor - JURKOVIČ, Peter - 

DUCHOVIČ, Peter. Modification of polycondensation adhesives with formaldehyde 

scavengers prepared from keratin. In 5th International Conference on Wood 

Composites Modification and Machining : conference proceedings. - Warsaw : 

Warsaw University of Life Sciences, 2021, p. 24-25. (5th International Conference on 

Wood Composites Modification and Machining) 

AFG22 MIČUŠÍK, Matej - OVODOK, Evgeni - PROCHÁZKA, Michal - ŠLOUF, Miroslav 

- STEPURA, Anastasiia - SOYKA, Yaryna - OMASTOVÁ, Mária. Ageing of 2D 

Mxene nanoparticles on air. In NANOCON 2021-Abstracts : 13th International 

Conference on Nanomaterials - Research & Application, October 20-22, 2021, Brno, 

Czech Republic. - Ostrava, Czech Republic : TANGER Ltd., 2021, p. 31. ISBN 978-

80-88365-00-6. 

AFG23 NOVÁK, Igor - SEDLIAČIK, Ján - CHODÁK, Ivan - NÓGELLOVÁ, Zuzana - 
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JURKOVIČ, Peter - MATYAŠOVSKÝ, Ján. Investigation of properties of polyolefin 

composites with wood. In 5th International Conference on Wood Composites 

Modification and Machining : conference proceedings. - Warsaw : Warsaw University 

of Life Sciences, 2021, p. 26-27. (5th International Conference on Wood Composites 

Modification and Machining) 

AFG24 NOVÁK, Igor - CHODÁK, Ivan - SEDLIAČIK, Ján - POPELKA, Anton - 

KLEINOVÁ, Angela - MIČUŠÍK, Matej - MATYAŠOVSKÝ, Ján - JURKOVIČ, 

Peter. Antibacterial modification of furniture plastic veneers. In 5th International 

Conference on Wood Composites Modification and Machining : conference 

proceedings. - Warsaw : Warsaw University of Life Sciences, 2021, p. 28-29. (5th 

International Conference on Wood Composites Modification and Machining) 

AFG25 OMASTOVÁ, Mária** - STEPURA, Anastasiia - SOYKA, Yaryna - 

ZELENIAKIENE, Daiva - ANISKEVICH, Andrey. Polymeric composites and 

hybrids with 2D nanofillers. In Polymer Meeting 14 : book of abstracts. - Graz : Verlag 

der Technischen Universität Graz, 2021, p. [CL-B1]. ISBN 978-3-85125-844-8. 

AFG26 OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - FRAJOVÁ, Jaroslava - HRŮZA, Jakub - OPÁLEK, 

Andrej - BUČKOVÁ, Mária - KOZICS, Katarína - GALEOTTI, Francesco - 

ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita. MEMBRANES FROM POST-CONSUMER 

POLY(ETHYLENETEREPHTHALATE)/SILK FIBROIN MIXTURE FOR 

FILTRATION. In 3-rd E-Meeting on Polymer Science & Biomaterials : [abstract 

book], November 8-9, 2021, virtual conference. - Greenville, USA : Coalesce 

Research Group, 2021, p. 23-24. 

AFG27 PEIDAYESH, Hamed - HEYDARI, Abolfazl** - MOSNÁČKOVÁ, Katarína - 

CHODÁK, Ivan. Physical properties of thermoplastic starch using dual crosslinking 

strategy through melt processing. In Polymer Meeting 14 : book of abstracts. - Graz : 

Verlag der Technischen Universität Graz, 2021, p. [P-17]. ISBN 978-3-85125-844-8. 

AFG28 PIPPIG, Falko** - ŠORAL, Michal - BARÁTH, Peter - MONCOL, Ján - 

MOSNÁČEK, Jaroslav. Synthesis of small molecules and polymers via reaction of 

Tulipalin A with diamines. In 5th EuGSC : European Conference on Green and 

Sustainable Chemistry : Conference Proceedings. - Athens : Association of Greek 

Chemists, 2021, p. 85-86. Dostupné na internete: <www.5eugsc.org> 

AFG29 PISHNAMAZI, Mohammad - LACÍK, Igor**. Propagation rate coefficient for 2-

dimethylaminoethyl methacrylate (dmaema) obtained by PLP-SEC method. In 

Polymer Meeting 14 : book of abstracts. - Graz : Verlag der Technischen Universität 

Graz, 2021, p. [P-46]. ISBN 978-3-85125-844-8. 

AFG30 RAČKO, Dušan** - RUSKOVÁ, Renáta. Towards loop extrusion with pseudo-

topologically and non-topologically bound SMC´s. In Eutopia 3 : Third Meeting of 

the European Topology Interdisciplinary Initiative : book of abstracts. - Lisbon, 

Portugal : Faculdade de Ciencias da Universidade de Lisboa, 2021, 2021, P. 13. 

AFG31 RAČKO, Dušan. Free volume in polymer-water mixture. In 12.5th International 

Workshop on Positron and Positronium Chemistry : book of abstracts, programme. - 

Lublin, Poland : Maria Curie-Sklodowska University, 2021, p. [ 66-67]. 

AFG32 SALEHTASH, Farnoush - ANNUŠOVÁ, Adriana - ŠIFFALOVIČ, Peter - JERGEL, 

Matej - MAJKOVÁ, Eva - KRONEKOVÁ, Zuzana - PELACH, Michal - LACÍK, 

Igor. Toward SERS-based dynamic detection of insulin diffusing through hydrogel 

matrices. In NANOCON 2021-Abstracts : 13th International Conference on 

Nanomaterials - Research & Application, October 20-22, 2021, Brno, Czech Republic. 

- Ostrava, Czech Republic : TANGER Ltd., 2021, p. 95. ISBN 978-80-88365-00-6. 

AFG33 SASITHARAN, Kezia - KULIČEK, Jaroslav - SOYKA, Yaryna - PROCHÁZKA, 

Michal - OMASTOVÁ, Mária - REZEK, Bohuslav. Microstructure and opto-

electronic effects in MXenes spin-coated from polar aprotic solvents on ITO. In 

NANOCON 2021-Abstracts : 13th International Conference on Nanomaterials - 
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Research & Application, October 20-22, 2021, Brno, Czech Republic. - Ostrava, 

Czech Republic : TANGER Ltd., 2021, p. 29. ISBN 978-80-88365-00-6. 

AFG34 STEPURA, Anastasiia - PROCHÁZKA, Michal - OMASTOVÁ, Mária - 

ZELENIAKIENE, Daiva - ANISKEVICH, Andrey. Polymeric nanocomposites with 

hybrid nanofillers. In Nanomaterials: Applications & Properties - 2021 : (NAP-2021) 

: abstracts. - Odesa, Ukraine : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 

non p., [NSS-A-11]. 

AFG35 ŠAUŠA, Ondrej - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena. In-situ study of network creation in 

polymers during polymerization initiated by light. In 12.5th International Workshop 

on Positron and Positronium Chemistry : book of abstracts, programme. - Lublin, 

Poland : Maria Curie-Sklodowska University, 2021, p. [68]. 

AFG36 ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - KLEINOVÁ, Angela - ŠAUŠA, Ondrej - RUSNÁK, 

Jaroslav - DUNG, Tran Anh - KOCH, Thomas - KNAACK, Patrick. Microstructure 

of epoxides cured via cationic frontal polymerization. In VESPS 2021 : Virtual 

European Symposium of Photopolymer Science dedicated to Ewa Andrzejewska : 

book of abstracts. - Gumpoldskirchen, Austria : ChemIT e.U. - Book-of-

abstracts.com, 2021, p. 115. ISBN 978-3-9504809-3-1. Dostupné na internete: 

<vesps2021.net> 

AFG37 VYKYDALOVÁ, Anna - ŠPITÁLSKY, Zdenko - KOVÁČOVÁ, Mária - DANKO, 

Martin - BONDAREV, Dmitrij - RYCHLÝ, Jozef. The effect of hollow glass 

microspheres on oxidative degradation of poly(ε-caprolactone). In CEEC-TAC6 & 

Medicta 2021 : 6th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis 

and Calorimetry & 15th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal 

Analysis : book of abstracts. - Romania : CEEC-TAC, 2021, p. 77. ISBN 978-606-11-

7861-2. 

AFG38 ZAIN, Gamal - MOSNÁČEK, Jaroslav. Multifunctional cotton fabric via surface-

initiated photoatrp. In VESPS 2021 : Virtual European Symposium of Photopolymer 

Science dedicated to Ewa Andrzejewska : book of abstracts. - Gumpoldskirchen, 

Austria : ChemIT e.U. - Book-of-abstracts.com, 2021, p. 146. ISBN 978-3-9504809-

3-1. Dostupné na internete: <vesps2021.net> 

AFG39 ZAIN, Gamal - MOSNÁČEK, Jaroslav**. Antibacterial cotton fbric via surface-

initiated photoATRP of (2-dimethylamino)ethyl methacrylate. In IUPAC-MACRO 

2020+ : The 48th World Polymer Congress : conference book. - Jeju, Korea : IUPAC 

& The Polymer Society of Korea, 2021, p. 362. 

  

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií  
 

AFH01 CIFRA, Peter - BLEHA, Tomáš. Piston compression of semiflexible ring polymers in 

channels. In ChemZi : Slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum 

a priemysel, 2021, roč. 17, č. 1, s. 87. ISSN 1336-7242. (73. Zjazd chemikov) 

AFH02 DANKO, Martin** - KRONEKOVÁ, Zuzana - KRUPA, Igor - TKÁČ, Ján - KASÁK, 

Peter**. Exchange counterion in polycationic hydrogels: Tunability of 

hydrophobicity, water state and floating capability. In ChemZi : Slovenský časopis o 

chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, 2021, roč. 17, č. 1, s. 142. 

ISSN 1336-7242. (73. Zjazd chemikov) 

AFH03 FRAJOVÁ, Jaroslava - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - MOSNÁČKOVÁ, Katarína 

- HRUZA, Jakub - BUČKOVÁ, Mária - OPÁLEK, Andrej - KLEINOVÁ, Angela - 

ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - HOLKOVÁ, Zuzana. Recycled bottle-grade PET 

used in personal protection. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 

2021. Book of abstracts. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2021, 

abstract no. 2247. ISBN 978-80-972360-7-6. (Interaktívna konferencia mladých 

vedcov 2021 : PREVEDA. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : 
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PREVEDA) 

AFH04 GURSKÁ, Mária - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - MOSNÁČEK, Jaroslav. 

Application of photocemically active compounds as initiators for photo-ATRP. In 

ChemZi : Slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, 

2021, roč. 17, č. 1, s. 244. ISSN 1336-7242. (73. Zjazd chemikov) 

AFH05 ISMAEL, Islam - DANKO, Martin. Syntesis and characterization of self-healable, 

reprocessable and recyclable bio-based polyester networks. In ChemZi : Slovenský 

časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, 2021, roč. 17, č. 1, 

s. 245. ISSN 1336-7242. (73. Zjazd chemikov) 

AFH06 JURKOVIČ, Peter - NOVÁK, Igor - MATYAŠOVSKÝ, Ján - DUCHOVIČ, Peter - 

KLEINOVÁ, Angela - MIČUŠÍK, Matej. Modification of selected species of wood 

by atmospheric plasma. In ChemZi : Slovenský časopis o chémii pre chemické 

vzdelávanie, výskum a priemysel, 2021, roč. 17, č. 1, s. 258. ISSN 1336-7242. (73. 

Zjazd chemikov) 

AFH07 KOLLÁR, Jozef - POPELKA, Anton - MOSNÁČEK, Jaroslav - KASÁK, Peter. 

Sulfobetaine-based polydisulfides with tunable upper critical solution temperature 

(UCST) in water alcohols mixture. In ChemZi : Slovenský časopis o chémii pre 

chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, 2021, roč. 17, č. 1, s. 136-137. ISSN 

1336-7242. (73. Zjazd chemikov) 

AFH08 KOVÁČOVÁ, Mária - ŠPITÁLSKY, Zdenko. Ako dosiahnuť antibakteriálny účinok 

polymérnych (nano)kompozitov pomocou svetla? In ChemZi : Slovenský časopis o 

chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, 2021, roč. 17, č. 1, s. 140. 

ISSN 1336-7242. (73. Zjazd chemikov) 

AFH09 KRONEK, Juraj - SHAH, Rushita - KRONEKOVÁ, Zuzana - HUNTOŠOVÁ, 

Veronika - DATTA, Shubhashis - JANCURA, Daniela - MIŠKOVSKÝ, Pavol. 

Gradient copolymers from aliphatic and aromatic 2-oxazolines with different 

architecture as advanced drug delivery systems. In ChemZi : Slovenský časopis o 

chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, 2021, roč. 17, č. 1, s. 116. 

ISSN 1336-7242. (73. Zjazd chemikov) 

AFH10 MAJERČÍKOVÁ, Monika - ZAHORANOVÁ, Anna - KRONEKOVÁ, Zuzana - 

KRONEK, Juraj. Effect of thermoresponsive poly(2-oxazoline)s on formation of 

dexamethasone microparticles. In ChemZi : Slovenský časopis o chémii pre chemické 

vzdelávanie, výskum a priemysel, 2021, roč. 17, č. 1, s. 153-154. ISSN 1336-7242. 

(73. Zjazd chemikov) 

AFH11 MATYAŠOVSKÝ, Ján - JURKOVIČ, Peter - DUCHOVIČ, Peter - NOVÁK, Igor. 

Keratin modified by thermal heating as a scavenger of formaldehyde. In ChemZi : 

Slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, 2021, 

roč. 17, č. 1, s. 260-261. ISSN 1336-7242. (73. Zjazd chemikov) 

AFH12 MIČUŠÍK, Matej - OMASTOVÁ, Mária - PROCHÁZKA, Michal - VORAC, Zbynek 

- BOHACOVA, Marie - SPACEK, Vladimir. Epoxy/Carbon Fiber Composites with 

Designed Interface Interaction. In 5th International conference on nanomaterials: 

Fundamentals and applications : Book of abstracts. Štrbské Pleso, 10.-13.10.2021. - 

Košice : PF UPJŠ, 2021, p. 18-19. ISBN 978-80-574-0039-4. (International 

conference on nanomaterials: Fundamentals and applications) 

AFH13 MOSNÁČEK, Jaroslav - KOLLÁR, Jozef - BONDAREV, Dmitrij - HOLOŠ, Ana - 

ZAIN, Gamal - KARIM, Rubina - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - BORSKÁ, 

Katarína - MORAVČÍKOVÁ, Daniela. Copper mediated photo-ATRP under specific 

polymerization conditions. In ChemZi : Slovenský časopis o chémii pre chemické 

vzdelávanie, výskum a priemysel, 2021, roč. 17, č. 1, s. 118-119. ISSN 1336-7242. 

(73. Zjazd chemikov) 

AFH14 MOSNÁČKOVÁ, Katarína - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - KLEINOVÁ, Angela 

- DANKO, Martin - MOSNÁČEK, Jaroslav. Mechanical and viscoelastic properties 
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of novel fully biodegradable PLA/PHB blends filled with keratin. In ChemZi : 

Slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, 2021, 

roč. 17, č. 1, s. 138. ISSN 1336-7242. (73. Zjazd chemikov) 

AFH15 PATHIWADA, Darshak - MOSNÁČEK, Jaroslav. Surface modification via surface 

initiated photo ATRP. In ChemZi : Slovenský časopis o chémii pre chemické 

vzdelávanie, výskum a priemysel, 2021, roč. 17, č. 1, s. 225. ISSN 1336-7242. (73. 

Zjazd chemikov) 

AFH16 RUSKOVÁ, Renáta - RAČKO, Dušan**. Entropic competition between supercoiled 

and torsionally relaxed fibers drives chromatin loop extrusion. In PREVEDA : 

interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts. - Banská Bystrica 

: Občianske združenie Preveda, 2021, abstract no. 2129. ISBN 978-80-972360-7-6. 

(Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA. Interaktívna 

konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) 

AFH17 RUSKOVÁ, Renáta** - RAČKO, Dušan**. Chiral knots display symmetry breaking 

in helical confinement. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 

2021. Book of abstracts. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2021, 

abstract no. 2127. ISBN 978-80-972360-7-6. (Interaktívna konferencia mladých 

vedcov 2021 : PREVEDA. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : 

PREVEDA) 

AFH18 RUSKOVÁ, Renáta - RAČKO, Dušan. Entropic competition between supercoiled and 

torsionally relaxed fibers drives chromatin loop extrusion. In Scientific Conference of 

PhD. Students of FAFR, FBFS and FHLE SUA in Nitra : proceedings of abstracts. - 

Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2021, p. 34. 

AFH19 RUSKOVÁ, Renáta - RAČKO, Dušan. Chiral knots display symmetry breaking in 

helical confinement. In Scientific Conference of PhD. Students of FAFR, FBFS and 

FHLE SUA in Nitra : proceedings of abstracts. - Nitra : Slovak University of 

Agriculture in Nitra, 2021, p. 33. 

AFH20 SOYKA, Yaryna - PROCHÁZKA, Michal - MIČUŠÍK, Matej - OMASTOVÁ, Mária. 

Preparation and properties of epoxy composites with MXene and carbon nanotubes. 

In 5th International conference on nanomaterials: Fundamentals and applications : 

Book of abstracts. Štrbské Pleso, 10.-13.10.2021. - Košice : PF UPJŠ, 2021, p. 52-53. 

ISBN 978-80-574-0039-4. (International conference on nanomaterials: Fundamentals 

and applications) 

AFH21 ŠPITÁLSKY, Zdenko - KOVÁČOVÁ, Mária - KOVALČÍK, Adriana. Vlastnosti a 

štruktúra P3HB-Co-4HB strún pre 3D tlač. In ChemZi : Slovenský časopis o chémii 

pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, 2021, roč. 17, č. 1, s. 138. ISSN 1336-

7242. (73. Zjazd chemikov) 

AFH22 VYKYDALOVÁ, Anna - RYCHLÝ, Jozef - MATYSOVÁ, Edita - ŠPITÁLSKY, 

Zdenko. The characterisation of epoxides with flame retardants by testing of 

flammability. In ChemZi : Slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, 

výskum a priemysel, 2021, roč. 17, č. 1, s. 187-188. ISSN 1336-7242. (73. Zjazd 

chemikov) 

  

AGJ Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky 

ochranných známok, žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení,...  

 

AGJ01 HRKÚT, Pavol - ČAPLOVIČ, Igor - NOVÁK, Igor - GAŽI, Štefan. Zariadenie na 

rovnomerné opracovanie povrchu sypkých materiálov v plazme : Patentová listina. 

Číslo dokumentu: 288857. Číslo prihlášky: 50071-2018. Dátum podania prihlášky: 

18.12. 2018. Dátum zverejnenia prihlášky: 1.7. 2020. Vestník ÚPV SR č.: 07/2020. 

Dátum oznámenia o udelení patentu: 12.5. 2021. Vestník ÚPV SR č.: 09/2021. Dátum 

sprístupnenia patentu verejnosti: 12.4. 2021. Druh dokumentu: B6. Int. Cl.(2021.01): 
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B01J 19/00, H01J 37/00, H05H 1/00, B65G 33/00. Majiteľ: Ústav informatiky SAV, 

Bratislava; Ústav polymérov SAV, Bratislava; Elektrotechnický ústav SAV, 

Bratislava. Zástupca: Gróf Martin, Bratislava. Banská Bystrica : Úrad priemyselného 

vlastníctva, 2021. patentový spis č. 288857 B6, 6 s. 

AGJ02 ŠPITÁLSKY, Zdenko - MARKOVIĆ, Zoran - KOVÁČOVÁ, Mária. Spôsob výroby 

nanokompozitného materiálu s antibakteriálnymi vlastnosťami, takýto matriál a jeho 

použitie : patentová listina. Číslo dokumentu: 255576. Druh dokumentu: B6. Int. Cl. 

(2021.01): C08J 5/00. C01B 32/00. C08K 3/00. B82Y 30/00. B82Y 40/00. Číslo 

prihlášky: 50017-2017. Dátum podania prihlášky: 2.3. 2017. Dátum zverejnenia 

prihlášky: 3.9. 2018. Vestník ÚPV SR č.: 09/2018. Dátum oznámenia o udelení 

patentu: 14.7. 2021. Vestník ÚPV SR č.: 13/2021. Dátum sprístupnenia patentu 

verejnosti: 3.6. 2021. Majiteľ: Ústav polymérov SAV, Bratislava. Zástupca: Gróf 
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Príloha D  

 

Údaje o pedagogickej činnosti organizácie  

   

Semestrálne prednášky:  

 

Mgr. Zuzana Benková, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Makromolekulová chémia 

Počet hodín za semester: 10 

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra makromolekulovej chémie  

 

Mgr. Zuzana Benková, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Počítačové modelovanie, molekuly, interakcie a reaktivita 

Počet hodín za semester: 2 

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra teoretickej a fyzikálnej chémie  

 

Ing. Markéta Ilčíková, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Smart Materials (TP8SM) 

Počet hodín za semester: 13 

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika, Fakulta 

Technologicka. Ustav Fyziky a Materialoveho Inzenyrstvi  

 

Mgr. Juraj Kronek, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Chémia polymérov 

Počet hodín za semester: 10 

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra organickej chémie a Katedra 

teoretickej fyziky a chémie   

 

Ing. Alena Opálková Šišková, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Pokročilé materiály 

Počet hodín za semester: 2 

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Materiálovotechnická 

fakulta v Trnave  

  

 

Semestrálne cvičenia:  

 

Mgr. Zuzana Benková, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Počítačové modelovanie, molekuly, interakcie a reaktivita 

Počet hodín za semester: 4 

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra teoretickej a fyzikálnej chémie  

 

Ing. Mária Gurská 

Názov semestr. predmetu: Laboratórne cvičenia z organickej chémie I. - prezenčná forma 

Počet hodín za semester: 50 

Názov katedry a vysokej školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav organickej 

chémie, katalýzy a petrochémie  

 

Ing. Mária Gurská 

Názov semestr. predmetu: Laboratórne cvičenia z organickej chémie II. - dištančná forma 

Počet hodín za semester: 25 

Názov katedry a vysokej školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav organickej 
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chémie, katalýzy a petrochémie  

 

Ing. Markéta Ilčíková, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Smart Materials (TP8SM) 

Počet hodín za semester: 26 

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika, Fakulta 

Technologicka. Ustav Fyziky a Materialoveho Inzenyrstvi  
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Príloha E  

 

Medzinárodná mobilita organizácie        

 

(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:       

 Krajina D  r  u  h    d  o  h  o  d  y 

 MAD, KD, VTS Medziústavná Ostatné 

 Meno 

pracovníka 

Počet dní Meno 

pracovníka 

Počet dní Meno 

pracovníka 

Počet dní 

 Česko   
 

 Mária 

Kováčová 
4 

 Dmitrij 

Bondarev 
3 

   
 

 Zdenko 

Špitálsky 
4 

 Dmitrij 

Bondarev 
5 

   
 

 Anna  

Vykydalová  
4 

 Mária 

Kováčová 
12 

   
 

  
 

 Matej 

Mičušík 
30 

   
 

  
 

 Mária 

Omastová 
30 

   
 

  
 

 Michal 

Procházka 
30 

   
 

  
 

 Anna  

Vykydalová  
12 

 Francúzsko        Gamal Zain 5 

 Katar   
 

  
 

 Jaroslav 

Mosnáček 
30 

 Poľsko  Martin 

Danko 
4 

  
 

 Matej 

Mičušík 
15 

  Jozef Kollár 
4 

  
 

 Yaryna 

Soyka 
15 

 Severné 

Macedónsko 

  
 

  
 

 Gamal Zain 
30 

 Španielsko   
 

  
 

 Róbert 

Balogh 
35 

 Počet 

vyslaní spolu 
2 8 3 12 13 252 

                  

(B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:       

 Krajina D  r  u  h    d  o  h  o  d  y 

 MAD, KD, VTS Medziústavná Ostatné 

 Meno 

pracovníka 

Počet dní Meno 

pracovníka 

Počet dní Meno 

pracovníka 

Počet dní 

 Turecko        Tuba Evgin 90 

 Počet 

prijatí spolu 
    1 90 

                

(C) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):   

 Krajina Názov konferencie Meno pracovníka Počet dní 

 Česko  NANOCON 2021 Nikola Bugárová 3 

  Peter Machata 3 

  Matej Mičušík 3 
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 Česko (online)  EPF 2021 Mária Kováčová 1 

 Grécko (online)  5th EuGSC Falko Pippig 4 

  ECIS 2021 Zuzana Benková 6 

 Chorvátsko  CEEC-TAC6 & 

Medicta2021 

Anna  Vykydalová  7 

 Kórejská republika 

(online) 

 IUPAC-MACRO2020+ Monika Majerčíková 5 

  Gamal Zain 5 

 Poľsko (online)  12,5th PPC Josef Bartoš 5 

  Dušan Račko 5 

 Portugalsko (online)  Eutopia 3 Dušan Račko 3 

 Rakúsko  PM - 14 Faeze Dorchei 5 

  Igor Lacík 5 

  Mária Omastová 5 

  Hamed Peidayesh 5 

  Seyed Mohammad  

Pishnamazi  

5 

 Rakúsko (online)  VESPS 2021 Dmitrij Bondarev 3 

  Mária  Gurská 3 

  Igor Lacík 3 

  Jaroslav Mosnáček 3 

  Gamal Zain 3 

 Španielsko (online)  AAMTO 2021 Mária Kováčová 1 

 Taliansko (online)  EPF Summer School 

2021 

Gamal Zain 3 

  POLY-CHAR 2021 Dušan Berek 3 

 Turecko (online)  IMMC 2021 Mária Omastová 3 

 Ukrajina  NAP 2021 Anastasiia Stepura 6 

 USA (online)  Polybiomat 2021 Anita Eckstein 2 

  Alena Opálková Šišková 2 

 Spolu 16 29 110 

  
Vysvetlivky: MAD - medziakademické dohody, KD - kultúrne dohody, VTS - vedecko-technická spolupráca v rámci 

vládnych dohôd  
 

Skratky použité v tabuľke C:  

   
12,5th PPC - 12,5th International Workshop on Positron and Positronium Chemistry 
5th EuGSC - 5th EuGSC: European Conference on Green and Sustainable Chemistry 
AAMTO 2021 - International Seminar: Antimicrobial Agents: MArket, Trends and Opportunities 
CEEC-TAC6 & Medicta2021 - 6th Central Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry & 15th 

Mediterranean Conference on Calorimetry and hermal Analysis  
ECIS 2021 - 35th Conference of the European Colloid & Interface Society 
EPF 2021 - EPF Inter-Congress Workshop 
EPF Summer School 2021 - Virtual 10th EPF Summer School 2021 : Polymers and Circular Economy 
Eutopia 3 - Third Meeting of the European Topology Interdisciplinary Initiative 
IMMC 2021 - 20th International Metallurgy and Materials Congress 
IUPAC-MACRO2020+ - The 48th World Polymer Congress IUPAC-MACRO2020+ 
NANOCON 2021 - 13th International Conference on Nanomaterials - research & application 
NAP 2021 - 2021 IEEE 11th International Conference: Nanomaterials: Applications & Properties 
PM - 14 - Polymer Meeting 14 
POLY-CHAR 2021 - POLY-CHAR - Venice- International Polymer Characterization Forum 
Polybiomat 2021 - 3rd E-Meeting on Polymer Science & Biomaterials 
VESPS 2021 - Virtual European Symposium of Photopolymer Science 
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Príloha F  

 

Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV  

 

Meno Spoluautori Typ1 Názov 
Miesto 

zverejnenia 

Dátum alebo 

počet za rok 

Ing. Róbert Balogh   IN 

 Podmienky a 

možnosti 

doktorandského štúdia 

na ÚPo SAV 

 Nextstep Science 

Conference 2021, 

www.nextstep-

science.sk 

17.3.2021 

Mgr. Zuzana 

Benková, PhD. 
  RO 

 Aký je rozdiel medzi 

toaletným papierom a 

vreckovkou? 

 

www.funradio.sk/clan

ok/45861-veda-na-

dve-minuty 

22.8.2021 

Mgr. Zuzana 

Benková, PhD. 
  PB 

 Počítačové simulácie 

polymérov   

 Európska noc 

výskumníkov - 

Navštív svoju školu – 

Spoznaj svojho vedca 

27.9.2021 

Mgr. Zuzana 

Benková, PhD. 
  RO 

 Prečo je ľad 
šmykľavý? 

 

www.funradio.sk/clan
ok/45873-veda-na-

dve-minuty 

29.8.2021 

Mgr. Zuzana 

Benková, PhD. 
 Nikol Bugárová IN 

 Mikroplasty sú aj v 

produktoch 

každodennej potreby. 

V ktorých najviac? 

 cestvi.sme.sk 29.9.2021 

Ing. Peter Čakánek   IN 

 Podmienky a 

možnosti 

doktorandského štúdia 

na ÚPo SAV 

 Nextstep Science 

Conference 2021, 

www.nextstep-

science.sk 

17.3.2021 

Ing. Eva Dušička   IN 

 Podmienky a 

možnosti 

doktorandského štúdia 

na ÚPo SAV 

 Nextstep Science 

Conference 2021, 

www.nextstep-

science.sk 

17.3.2021 

Mgr. Mária 

Kováčová, PhD. 
  IN 

 Antibakteriálne 
polyméry - 

videoprezentácia 

 online Dni 
otvorených dverí ÚPo 

SAV 
12.11.2021 

Mgr. Mária 

Kováčová, PhD. 
  IN 

 Podmienky a 

možnosti 

doktorandského štúdia 

na ÚPo SAV 

 Nextstep Science 

Conference 2021, 

www.nextstep-

science.sk 

17.3.2021 

Ing. Igor Lacík, DrSc.   TV 
 Nanočipy a 

biosenzory 
 RTVS 2,  rtvs.sk, 

Experiment 25.3.2021 

Ing. Igor Lacík, DrSc.   IN 
 Tichá pandémia - 

cukrovka 

 

www.aktuality.sk/clan

ok/895198/ticha-

pandemia-cukrovka/ 

30.5.2021 

Ing. Peter Machata, 

PhD. 
  IN 

 Meranie kontaktného 

uhla - 

videoprezentácia 

 online Dni 

otvorených dverí ÚPo 

SAV 
12.11.2021 

Ing.  Matej Mičušík, 

PhD. 
  TV  Plastový odpad 

 Ranné správy RTVS, 
www.rtvs.sk/televizia/

archiv/14026/262473#

2586 

1.3.2021 

Ing. Mária Omastová, 

DrSc. 
  TV  Jednorazové plasty 

 RTVS 2,  rtvs.sk, 

Experiment 4.3.2021 

Ing. Mária Omastová, 

DrSc. 

 Dominika 

Macková 
TV 

 Plastový odpad v 

Dunaji tvoria najmä 

PET fľaše 

 

https://www.tvba.sk/ba

-dnes/plastovy-odpad-

v-dunaji-tvoria-najma-

pet-flase/ 

17.3.2021 
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Ing. Mária Omastová, 

DrSc. 

 Feriancová - 

režisérka 
TV  Mária Omastová  RTVS 2: GEN 12.12.2021 

Ing. Mária Omastová, 

DrSc. 

 Katarína 

Gáliková 
IN 

 Plastový odpad v 

Dunaji tvoria najmä 

obaly a PET fľaše 

 

https://www.sav.sk/no

9415 
26.2.2021 

Ing. Mária Omastová, 

DrSc. 

 Katarína 

Gáliková 
IN 

 Plastový odpad v 

rieke Dunaj a na jej 

brehoch 

 

https://www.sav.sk/no

9387 
22.2.2021 

Ing. Mária Omastová, 

DrSc. 
 Mária Babinská RO 

 Medzinárodný tím 

odborníkov 

zapojených do 

projektu 

PlasticFreeDanube 

mapoval stav 

znečistenia Dunaja 

 reginazapad.rtvs.sk 8.3.2021 

Ing. Mária Omastová, 

DrSc. 

 Marta 

Bartošovičová 
IN 

 Hodnotenie a 
výsledky 

medzinárodného 

projektu 

PlasticFreeDanube 

 vedanadosah.cvtisr.sk 17.3.2021 

Ing. Mária Omastová, 

DrSc. 
 Stano Ščepán IN 

 Veda Sk: Mikroplasty 

v Dunaji 

 

https://www.sav.sk/no

9611 
14.5.2021 

Ing. Mária Omastová, 

DrSc. 
 Zuzana Vitková TL 

 Veľa mikroplastov 

vypúšťame do vody 

pri praní. Dunaj 

napriek tomu patrí k 

čistejším riekam 

Európy 

 

https://dennikn.sk/241

6422 
3.6.2021 

Ing. Alena Opálková 

Šišková, PhD. 
  IN 

 Polymérno-plastový 

kvíz 

 Európska noc 
výskumníkov - 

Navštív svoju školu – 

Spoznaj svojho vedca : 

https://online.nocvysk

umnikov.sk/kvizy 

27.11.2021 

Ing. Alena Opálková 

Šišková, PhD. 
  IN 

 Zaručte si každý deň 

8 hodín bezpečia. 

Odborníci radia, ako 

ušetriť a opakovane 

používať respirátory 

FFP2 

 www.webnoviny.sk 5.3.2021 

Ing. Alena Opálková 

Šišková, PhD. 

 Jaroslava 

Frajová 
IN 

 V Liberci vzniká 

recyklovaná krása. Z 
odpadu se rodí barevné 

šperky 

 

liberecký.denník.cz/zp
ravy region/ 

26.3.2021 

MSc. Hamed 

Peidayesh 
  IN 

 Meranie 

mechanických 

vlastností polymérov - 

videoprezentácia 

 online Dni 

otvorených dverí ÚPo 

SAV 
12.11.2021 

Ing. Renáta Rusková   PB  Prečo byť vedcom? 

 Európska noc 

výskumníkov - 

Navštív svoju školu – 

Spoznaj svojho vedca 

25.9.2021 

MSc. Anastasiia 

Stepura 
  IN 

 Nanoindentácia 

polymérov - 

videoprezentácia 

 online Dni 

otvorených dverí ÚPo 

SAV 
12.11.2021 

Mgr. Zdenko 

Špitálsky, PhD. 
  RO 

 Nočná pyramída - 

hosť: Zdenko 

Špitálsky - chemik z 
Ústavu polymérov 

SAV 

 

https://www.rtvs.sk/ra
dio/archiv/11436/1493

799 

18.1.2021 

Mgr. Zdenko   PB  Polymérne kompozity  Noc výskumníkov - 24.9.2021 
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Špitálsky, PhD. z uhlíkov Nájdi svojho vedca, 

Duálna akadémia 

Bratislava 

Mgr. Zdenko 

Špitálsky, PhD. 
  IN 

 Polyméry tu budú 

ešte veľmi dlho - 

Vedecký podkast 

 

www.sav.sk/?lang=sk

&doc=services-

news&source_no=71n

ews_no=9827 

3.9.2021 

Mgr. Zdenko 

Špitálsky, PhD. 
  IN 

 ÚPo SAV: Možnosti 

aplikácií výsledkov 

základného výskumu 

 Trendy v 

plastikárskom 

priemysle: Inovačný 

deň online 

4.11.2021 

  
1 PB - prednáška/beseda, TL - tlač, TV - televízia, RO - rozhlas, IN - internet, EX - exkurzia, PU - publikácia, MM - 

multimédiá, DO - dokumentárny film 
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